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Die Materialbasis von Sondage I umfasst 3124 Scherben. Chronologisch aussagekriftig sind 557 Rand- und
Bodenscherben. Fiir die Bearbeitung wurde zunichst ein Warenkatalog erstellt, der bisher fiir Keramik aus
Palmyra nicht vorlag. Eine Ware definiert sich primér durch die Art der Magerung, die Magerungsintensitéit und
die Korngrofie der Magerungsanteile'. Daneben sind Brandhirte, Farbe, Oberflaichenstruktur und Oberflichen-

Keramik

Christiane Romer-Strehl

Keramik aus Sondage 1

Methode und Material (Tab. 1 Diagramm 1)

beschaffenheit sowie auch der Dekor fiir die Definition einer Ware zu beriicksichtigen?.

Ziel unserer Untersuchung war es, aufgrund der stratigraphisch gesicherten Abfolge der Stratigraphischen Ein-
heiten (SE) eine chronologische Abfolge fiir die Keramik und deren Bezug zu einzelnen Bauphasen zu erstellen.
Im Folgenden wird die Keramik deshalb nach Abfolge der einzelnen Bauphasen behandelt. Diskrepanzen in der
Feinchronologie bzw. in der Rekonstruktion einzelner Bauphasen® ergeben sich aus der unterschiedlichen Be-

urteilung einzelner Grabungsbefunde durch verschiedene Mitarbeiter.

15 diagnostische Scherben

Bauphasen Stratigraphische Keramikmenge Datierung
Einheit (SE) (Stiickzahl)
Bauphase 1 269-273.317.319 243 insgesamt, davon ca. 200175 v. Chr.
38 diagnostische Scherben
Bauphase 2 166-169. 260-264. 576 insgesamt, davon ca. 180-150 v. Chr.
267-268. 306-307. 308 (?) | 93 diagnostische Scherben
Brunnen 275-276 45 insgesamt, davon ca. 150-100 v. Chr.
14 diagnostische Scherben
Bauphase 3 153A. 249. 252. 257-259. | 576 insgesamt, davon ca. 150-100 v. Chr.
304/01. 305. 316 98 diagnostische Scherben
Bauphase 4 131/00. 159. 164. 234. 383 insgesamt, davon ca. 100-30 v. Chr.
244.251. 304 97 diagnostische Scherben
Bauphase 5 169. 221-227. 231-233. | 532 insgesamt, davon ca. 30 v. Chr. — 1. Jh. n.
240. 313/01. 320 109 diagnostische Chr.
Wasserleitung Scherben
Brunnenverschluss 246247 Keine Scherben, stratigra-
phisch mit Bauphase 5
verbunden
Bauphase 6 103-104. 126-128. 722 insgesamt, davon 2./3.Jh. n. Chr.
133-150. 159. 201-202. | 93 diagnostische
207.301-302 Scherben
Nachnutzungsphase 118-119 47 insgesamt, davon 4.-6. Jh. n. Chr.

Tab. 1 Sondage I: Bauphasen mit den zugehdrigen Stratigraphischen Einheiten (SE), der zugehorigen Gesamtmenge der
Keramik und deren chronologische Einordnung
1 Fiir die Bestimmung der Magerung wurde eine Lupe mit zehnfacher VergroBerung benutzt, die eine integrierte 0,1 mm-Skala besitzt. Fiir die

Bestimmung der Farbe wurden die Munsell® Soil Colour Charts verwendet.

2 Schneider 1989, 7-10.

3 Vgl. Beitrag G. A. Plattner in Band 1 dieser Publikation.
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Diagramm 1 Sondage I: Gesamtmenge der bearbeiteten Scherben

Keramik aus Bauphase 1 (Diagramm 2)
Importierte Glanztonwaren

Zwei schwarze Glanztonwaren konnen identifiziert werden: Die schwarze Glanztonware I besteht aus feinem Ton
ohne Magerungszusitze. Die Bruchstruktur ist glatt, die Farbe entspricht Munsell 10 YR 8/4 (very pale yellow).
Die Oberfliche ist schwarz glinzend, entspricht Munsell 10 YR 3/1 (very dark gray) und haftet gut auf der
Scherbenoberflache. Aufgrund der genannten Toneigenschaften und der in der Literatur vorkommenden Ton-
beschreibung wird diese Ware der Levantekiiste zugeordnet. Folgende Funde konnen dieser Ware zugeordnet
werden: Knickwandschalen mit nach auflen gezogener Randlippe (K 1 Abb. 36 a). Vergleiche sind im Material
aus Antiocheia am Orontes und aus Gindaros* zu finden, die nach F. O. Waag¢ in die 1. Hilfte der frithen hellenis-
tischen Periode datiert werden’. Eine zeitlich genauere Datierung geben die Vergleichsfunde aus Athen. Dort 1dsst
sich dieser Typ mit nach aufien gezogener Randlippe in den Zeitraum 225-175 v. Chr. datieren®.

Die schwarze Glanztonware II besteht aus fein geschlammtem, leicht rétlich gebranntem Ton, der Munsell 7.5 YR
716 (reddish yellow) entspricht. Der Uberzug ist schwarz glinzend und haftet gut am GefiBkorper. Diese Ware
entspricht attischer Glanztonkeramik. Attische Importe sind in Syrien selten belegt’ und verdienen deshalb be-
sondere Aufmerksamkeit. Rand- und Bodenfragmente von Fischtellern (K 4. 7 Abb. 36 b. e), ein Ringboden mit
Palmettendekor (K 6 Abb. 1; 36 d)® und Schalen mit nach auBlen gezogener Randlippe (K 5 Abb. 36 ¢) sind
Importe aus Athen. Die vergleichbaren attischen Schalen’ und Fischteller'® lassen sich in einen Zeitraum von
225-175 v. Chr. datieren.

Eine rote Glanztonware I ist mit feinem Quarzsand und Kalk gemagert. Die Bruchstruktur ist glatt bis fein poros.
Die Farbe entspricht Munsell 10 YR 7/3 (pink). Der Uberzug kann auf der Innen- und AuBenseite des Scherbens
aufgetragen sein und ist von mittelmiBiger Qualitdt. Er erscheint matt und ldsst sich leicht mit dem Fingernagel
abkratzen. Die Farbe der Oberfldche variiert von rétlich bis rot und entspricht Munsell 10 R 6/6 (light red) bis

Kramer 2004, 124 f. Taf. 48, 15-16, 1.

Waagé 1948, 14 f. Taf. 2, 41 k.

Rotroff 1997, 156158 Taf. 60, 893-897.

Waage 1948, 11; Cox 1949, 2; Kenrick 1981, 440; s. auch zusammenfassend Kramer 2004, 122 f.
Romer-Strehl 2000, 81-83 Abb. 9 a-b.

Rotroff 1997, 156158 Taf. 60, 893-897.

Rotroff 1997, 146149 Taf. 51, 723. 728.
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Keramik aus Sondage I
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Diagramm 2 Sondage I: Warenverteilung und Anzahl der Scherben aus Bauphase 1

2.5 YR 4/8 (red). Belegt ist diese Ware in SE 269, SE 271/272, SE 317 und SE 319. Folgende Formen lassen sich
dieser Ware zuordnen: Schalen mit eingezogenem Rand (K 14 Abb. 37 g), Fischteller (K 13 Abb. 37 ¢) sowie ein
Ringbodenfragment (K 15 Abb. 37 f). Vergleiche zu diesen Formen sind im gesamten Ostlichen Mittelmeerraum
zu finden. Die Fischtellerrandform kann in das 1. Viertel des 2. Jhs. v. Chr. datiert werden'!.

Die rote Glanztonware II besteht aus sehr fein geschlemmtem und kaum gemagertem Ton. Die Farbe des Bruchs
ist beige und entspricht Munsell 10 YR 8/3 (very pale brown). Die Bruchstruktur ist glatt. Der Uberzug ist von
guter Qualitét, er ist gldinzend und haftet gut auf der GefdaBoberfliche. Die Farbe entspricht Munsell 2.5 YR 4/6
(red). Es handelt sich bei dieser Ware eindeutig um FEastern Sigillata A (ESA). Zu dieser Ware gehoren ein Fisch-
tellerfragment (K 30 Abb. 8) sowie eine reliefverzierte Wandscherbe einer Flasche oder Kanne, auf der eine
applizierte Mantelfigur zu erkennen ist (K 28-29 Abb. 7; 37 a-b)'2. Fiir die Fischtellerform kann als Vergleich
die Form Antiocheia 10k herangezogen werden, die um 200 v. Chr. datiert wird". Fiir das reliefverzierte Kannen-
fragment gibt es keine unmittelbaren Vergleiche. Moglicherweise ist es als Hinweis auf die Existenz seleukidi-
scher Herrscherkultkeramik zu interpretieren'®,

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware

Die Ware besteht aus sehr fein geschlemmtem Ton, der iiberwiegend mit Sand gemagert ist. Die Bruchstruktur ist
glatt. Die Farbe des Bruchs entspricht Munsell 10 YR 8/4 (very pale brown). Die Oberfliche des Scherbens weist
leichte Glattspuren auf. Die Oberflachenfarbe entspricht Munsell 7.5 YR 7/6 (reddish yellow). Belegt ist die Ware
in SE 270 und SE 272. In dieser Ware wurden Fischteller mit gekerbter Randlippe und Teller mit eingerolltem
Rand (K 82 Abb. 37 d) hergestellt. Sie ahmen Formen aus dem 6stlichen Mittelmeerraum nach. Die Formverglei-
che datieren um 200 v. Chr.". Fiir das Randfragment eines Kraters (K 84 Abb. 38 a) aus SE 319 kann ein Pendant
aus Tell Dor zum Vergleich herangezogen werden. Die Laufzeit dieses Stiicks umfasst einen Zeitraum vom Ende
des 3. Jhs. bis zum beginnenden 2. Jh. v. Chr.'¢.

11 Rotroff 1997, 149 Abb. 52, 753.

12 Romer-Strehl 2000, 87-89 Abb. 11 a-b; Schmidt-Colinet — al-As‘ad 2002, 165 Abb. 11.
13 Waagé 1948, 11-16.

14 Dazu Romer-Strehl 2000, 87-89.

15 Rotroff 1997, 144 f. Abb. 48, 667. 670. 674.

16  Guz-Zilberstein 1995, 326 Taf. 6, 53 Nr. 8.
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Kochtopfware

Es handelt sich um eine Sandware, die iiberwiegend aus grofen Quarzkdrnern besteht und mit Sand, Kalk und
einem schwarzen Mineral gemagert ist. Die Farbe des Bruchs variiert zwischen beige und grau und entspricht
Munsell 10 YR 7/4 (very pale brown), 7.5 YR 6/3 (light brown) und 7.5 YR 5/1 (gray). Die Bruchstruktur ist
pords. Die Oberfliche wurde iiberwiegend tongrundig verstrichen. Die Oberflachenfarbe variiert zwischen braun
und anthrazit, was Munsell 10 YR 6/6 (brownish yellow) und 10 YR 4/1 (dark gray) entspricht. Die Ware ist in SE
269, SE 270, SE 272 und SE 317 belegt. In diesem Material sind drei Topfformen belegt: Topfe mit unakzentuier-
tem Rand (K 106 Abb. 38 k); fiir sie konnen Vergleiche aus Gindaros'” herangezogen werden; Topfe mit gerade
verlaufendem Hals und dreieckiger Randlippe (K 103 Abb. 18; 38 f; K 105 Abb. 38 h); sie lassen sich mit Mate-
rial aus Hama'® und Paphos' vergleichen, das um 200 v. Chr. datiert wird; und schlielich Topfe mit horizontal
verlaufender Randlippe (K 104 Abb. 38 i); zu ihnen bieten sich Vergleiche aus Tarsus an, die ebenfalls um 200
v. Chr.”’ datiert werden.

Kiichenware

Die Ware besteht aus einem mit Kalk, Sand und einem schwarzen Mineral gemagerten Ton. Die Bruchstruktur ist
fein poros. Die Farbe des Bruchs ist rotlich braun und entspricht Munsell 7.5 YR 6/4 (light brown). Die Auflen-
seite ist meist mit einem Scum versehen, der einen Uberzug vortiuscht?'. Die Oberfliche variiert von hellbeige
bis hin zu hellbraun und entspricht Munsell 10 YR 8/3 (very pale brown) bis 10 YR 6/4 (light yellowish brown).
Belegt ist diese Ware in SE 173, SE 269, SE 271 und SE 319. Das Formenspektrum ist gering und umfasst
Schalen mit horizontal nach aulen gezogenem Rand (SE 271 und SE 319), eine Form, die aus der Importkeramik
bekannt ist, sodass sich Vergleiche im gesamten Ostlichen Mittelmeerraum finden lassen. Die Laufzeit umfasst
einen Zeitraum vom 3. bis 2. Jh. v. Chr.2. Zu den Flaschen mit eckig gebildetem Rand aus SE 269 und SE 272
(K 129 Abb. 38 b) sowie zu den Flaschenformen mit schrig abfallender Randlippe (K 132 Abb. 38 e) lassen sich
Formvergleiche aus Gindaros®, Dura-Europos?* und Tell Dor® heranziehen. Fiir die Flaschenrandformen mit
leicht profilierter Randlippe aus SE 269 (K 131 Abb. 38 d) bieten sich Vergleiche aus Dura-Europos an, die dort
hellenistisch datiert werden?. Fiir einen abgesetzten Flachboden einer kleinen Flasche (K 128 Abb. 37 h) konnen
Vergleiche aus Tell Dor herangezogen werden. Sie werden dort an das Ende des 3. Jhs. und ins beginnende 2. Jh.
v. Chr. datiert”. In diesen Bauphasenkontext gehdren auch Fragmente von bauchigen Gefidflen mit Fingertupfen-
band (K 134 Abb. 38 1) aus SE 319, SE 269 und SE 272. Diese Art von Gefil3dekoration ist sonst nur im siid-
lichen Mesopotamien zu finden?.

Zeitliche Einordnung der Bauphase 1

Die importierten Waren der Bauphase 1 stammen aus dem Ostlichen Mittelmeerraum und der Levantekiiste. Die
lokalen Waren ahmen Formen aus diesen Regionen nach. Die herangezogenen Vergleiche lassen eine zeitliche
Einordnung um 200 v. Chr. bis 175 v. Chr. zu. Diese zeitliche Einordnung entspricht dem rhodischen Fabrikanten-
stempel des Aauokpdtevg (s. Abb. 83), der um 205-175 v. Chr. datiert werden kann; die Stratigraphische Ein-
heit, in der er gefunden wurde, konnte ebenfalls Bauphase 1 zugeordnet werden®. Somit ist fiir die Bauphase 1 von
Sondage I ein Zeitraum vom Ende des 4. Viertels des 3. Jhs. bis in das 1. Viertel des 2. Jhs. v. Chr. anzusetzen.

17 Kramer 2004, 223 Taf. 103 KG 9.

18  Papanicolaou—Christensen 1970, 46 Abb. 21, 177.

19 Hayes 1991, 80 f. Abb. 29, 2.

20  Jones 1950, 229 Abb. 187 c.

21 Ein Scum kann durch oberflichlich angereicherte Salze beim Trocknen des Gefif3es entstehen, s. dazu Schneider u. a. 1989, 13.

22 Rotroff 2006, 114 f. Abb. 50-52; dazu auch Alabe 2000, 181 Taf. 10, 65.

23 Kramer 2004, 242 Taf. 130, 105.

24 Alabe 2004, 177 Taf. 32.

25  Guz-Zilberstein 1995, 328 Taf. 6, 55 Nr. 15.

26  Alabe 2004, 177 Taf. 6, 30.

27  Guz-Zilberstein 1995, 317 f. Taf. 6, 44 Nr. 10.

28  Gachet — Salles 1993, 73 Abb. 12, 52.

29  Romer-Strehl 2000, 89 f. Abb. 11 ¢; Schmidt-Colinet — al-As‘ad 2002, 165 Abb. 12; Laubenheimer u. a. 2007, 339 Abb. 3; Addendum 22,
302 Abb. 2. Zu diesem Stempel s. Beitrag F. Laubenheimer Fig. 77 und Beitrag F. Laubenheimer — C. Romer-Strehl Abb. 83-85 in diesem
Band.
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Diagramm 3  Sondage I: Warenverteilung und Anzahl der Scherben aus Bauphase 2
Keramik aus Bauphase 2 (Diagramm 3)
Importiere Glanztonwaren

Die schwarze Glanztonkeramik I aus Antiocheia ist auch in Bauphase 2 belegt (SE 267/268). Mehrere Fischteller-
fragmente konnen dieser Ware zugeordnet werden (K 2-3 Abb. 39 b—c). Vergleichsfunde lassen sich in
Antiocheia® und Athen finden und konnen in den Zeitraum 175-150 v. Chr. datiert werden?'.

Eine weitere schwarze Glanztonware III besteht aus einem feinen, fast ungemagerten Ton; die Bruchstruktur ist
glatt, die Farbe entspricht Munsell 10 YR 8/3 (very pale brown). Die Oberfliche ist mit schwarzem, leicht
glinzendem Glanztoniiberzug versehen, der Munsell 10 YR 3/1 (very dark gray) entspricht. Anhand dieser
warentypologischen Charakteristika kann diese Ware als Black Slip Predecessor (BSP) angesprochen werden, die
erstmals 1997 durch das Material aus Tel Anafa definiert wurde. Da sie sich weder mineralogisch noch chemisch
von der ESA unterscheidet, wurde sie als Vorldufer der ESA angesprochen. Das Formenspektrum der BSP ist von
hellenistischen Formen geprigt®?. Belegt ist diese Ware in SE 268 und SE 311. Das Formenspektrum umfasst
Fischteller (K 8-9 Abb. 2; 39 f-g), Schalen mit eingezogenem Rand (K 10-11 Abb. 3; 40 a—b) und einen Ring-
boden (K 12 Abb. 15 b). Anhand der Vergleichsfunde ist eine zeitliche Einordnung in das 2. Viertel des 2. Jhs. v.
Chr. gegeben®.

Die rote Glanztonware I, die schon aus Bauphase 1 bekannt ist, ist auch in Bauphase 2 belegt**. Die Funde
stammen aus SE 168, SE 260, SE 262, SE 267 und SE 268. Zum Formenrepertoire dieser Ware gehoren Schalen
mit eingezogenem Rand, die sog. Echinus Bowls (K 18-21 Abb. 40 c—f), und Ringbdden mit Palmettendekor
(K 16 Abb. 5; 39 h), mit Rollrddchendekor (K 25 Abb. 6) oder ohne Dekor (K 17 Abb. 39 i). Vergleiche lassen
eine zeitliche Einordnung in das 1. Viertel des 2. Jhs. v. Chr. zu®*. Das Randfragment eines Bechers (K 23 Abb.
40 n) und die mogliche Wandscherbe K 22 (Abb. 40 m) gehoren zu den friihen Formen sog. Megarischer Becher.
Vergleiche lassen sich im Material aus Antiocheia finden, dessen Produktion ab dem 3. Jh. v. Chr. anzunehmen

30 Waagé 1948, 11 Taf. 1, 13-14.

31  Rotroff 1997, 149 f. Abb. 53, 758.

32 Slane 1997, 269-274.

33 Rotroff 1997, 149 f. Abb. 53, 756.

34 Die rote Glanztonware II (ESA) ist in dieser Bauphase nicht vertreten.
35 Rotroff 1997, 163 f. Nr. 1007-1008. 1012-1014.

11
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ist¥*. Auch die Form des hellenistischen Kantharos (K 24 Abb. 40 1) ist im Material vertreten. Zum Vergleich
lassen sich die Funde aus Athen heranziehen?®. Fiir die zeitliche Einordnung dieser Form kann das 2. Viertel des
2. Jhs. v. Chr. angenommen werden.

Parthische glasierte Keramik

Parthische glasierte Keramik wurde erstmalig aus Seleukeia am Tigris 1934 von N. C. Debevoise vorgestellt; die
friihesten Funde dieser Keramik konnen in die 2. Hélfte des 2. Jhs. v. Chr. datiert werden. 1943 stellte N. Toll
die Green Glazed Pottery aus Dura-Europos vor und schloss nicht aus, dass diese Keramik in Dura-Europos
selbst produziert wurde. Die friihesten parthisch glasierten Funde aus Dura-Europos stammen aus Schichten des
1. Jhs. v. Chr.*. 1948 stellte F. O. Waagé eine glasierte »Gruppe A« aus Antiocheia vor und bemerkte, dass diese
Ware mit den Funden aus Seleukeia am Tigris und Dura-Europos vergleichbar ist*. Die Ware besteht aus mittel-
fein geschlammtem Ton, der mit Quarzsand und geringfiigig mit einem schwarzen Mineral gemagert wurde. Die
Bruchstruktur ist glatt bis fein pords und entspricht Munsell 2.5 Y 8/4 (pale yellow). 1996 wurde anhand des
Materials aus einer partherzeitlichen Siedlung im unteren Habur-Gebiet diese Ware als »Parthische glasierte Ware
I« definiert*'. Es handelt sich wahrscheinlich um eine iiberregionale parthische glasierte Keramik, die aufgrund
von Tonbeschreibungen auch mit der sog. BI-Gruppe auf Failaka vergleichbar ist*’. Eine Randscherbe, ein
Boden® und zwei Wandscherben mit Fingertupfenband (K 60 Abb. 12; 41 a) aus SE 268 sind bisher die frithesten
Belege parthischer glasierter Keramik in Palmyra. Die Funde sind mit BSP-Scherben (K 12 Abb. 4) vergesell-
schaftet. Eine zeitliche Einordnung in das 2. Viertel des 2. Jhs. v. Chr. ist anzunehmen. Das friihe Aufkommen
glasierter Waren ist in Larsa im siidlichen Mesopotamien zu beobachten, wo sie ab 180 v. Chr. belegt sind*. Die
parthischen glasierten Funde aus dem Material aus Antiocheia werden von F. O. Waagé hellenistisch datiert®.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware

Diese Ware ist ebenfalls schon aus Bauphase 1 bekannt. Die Formen sind Fischteller, Teller (K 87-89 Abb. 17;
39 a. d—e) und Schalen mit leicht eingezogenem Rand (K 90-92 Abb. 33 g—i). Die lokal hergestellten Teller
lassen sich mit den Formen aus Athen*® und Ephesos*’ vergleichen, deren Laufzeit einen Zeitraum von ca. 200 bis
ca. 150 v. Chr. umfasst.

Kochtopfware

Auch diese Ware ist bereits in Bauphase 1 belegt. Kochtopfe mit eckiger oder horizontal ausgebildeter Randlippe
(K 107-108 Abb. 41 i-k) lassen sich auch in Bauphase 2 finden. Als neue Form kommt die Lopas (K 109 Abb.
34 1) hinzu®. Vergleichbare Formen lassen sich sowohl in Mesopotamien als auch in Failaka®*, Larsa*® und
Seleukeia’! sowie im levantinischen Raum finden, z. B. in Tell Dor®? und Samaria-Sebaste™. Die Formvergleiche
weisen in die 1. Hilfte des 2. Jhs. v. Chr.

36 Waagé 1948, 29 Taf. 4 Hm 5.

37  Rotroff 1997, 97 Abb. 15.

38 Debevoise 1934, 31-34.

39  Toll 1943, 5f.

40  Waagé 1948, 80 f.; auch in Gindaros wurden einige parthische glasierte Scherben gefunden, s. Kramer 2004, 250-253.
41  Romer 1996, 14; Romer-Strehl 2005, 223.

42 Hannestadt 1983, 14. In dieser Ware wurde u. a. auch ESA imitiert.

43 s. Beitrag A. Gebel — C. Romer-Strehl Abb. 74 F; 75 b zu G 2 in diesem Band.

44 Lecomte 1993, 20 Abb. 15.

45  Waagé 1948, 81 f.

46 Rotroff 1997, 142145 Taf. 48, 669.

47  Gassner 1997, 44-46 Taf. 6, 97.

48  Indieser speziellen Kasserolle wurden Fischgerichte hergestellt, Rotroff 2006, 178 f.
49  Hannestad 1983, 63 f. Taf. 58, 615-618.

50  Lecomte 1993, 20 Abb. 6, 4.

51 Valtz 1991, 45-56.

52 Guz-Zilberstein 1995, 299 Abb. 6, 20 Nr. 1.

53 Crowfoot u. a. 1957, 228 f. Abb. 41, 10.



Keramik aus Sondage I

Kiichenware

Wie auch schon in Bauphase 1 wurden Flaschen in dieser Ware hergestellt. Sie besitzen eckige oder gekehlte Rand-
lippenformen (K 137-142 Abb. 41 c-h). Die leicht gekehlten Formen lassen sich nur in der Gezira und in Mesopo-
tamien finden und orientieren sich an orientalischen Vorbildern. Sie werden grob dem 2. Jh. v. Chr. zugeordnet>.
Flaschen mit Riefendekor sind bisher in Palmyra selten (K 136 Abb. 41 b), doch im gesamten stidmesopotamischen
Raum und im Golfgebiet hiufiger anzutreffen®. Eine Schale mit nach auflen gezogenem Rand (K 135 Abb. 40 k)
hat Vergleiche in der Glanztonkeramik und kann approximativ in die 1. Hilfte des 2. Jhs. v. Chr. datiert werden.

Zeitliche Einordnung der Bauphase 2

Die schwarzen und roten Glanztonwaren stammen aus dem Raum um Antiocheia und waren schon aus Bauphase 1
bekannt. Hervorzuheben ist das friithe Auftauchen der BSP. Zeitgleich sind im Material auch erste parthische
glasierte Scherben vertreten, die aus dem stidmesopotamischen Raum stammen (K 12 Abb. 4; K 60 Abb. 12). Die
Formen der Gebrauchswaren zeigen mesopotamische Einfliisse. Die herangezogenen Vergleiche aus dem 6stlichen
Mittelmeerraum und aus Mesopotamien lassen fiir Bauphase 2 eine zeitliche Einordnung ab dem 2. Viertel bis in die
Mitte des 2. Jhs. v. Chr. zu. Diese Datierung wird durch den in SE 311 gefundenen rhodischen Eponymen-Stempel
des A@avédotoc™ unterstiitzt, der nach jetzigem Forschungsstand um 170-168 v. Chr. datiert werden kann®’.

Keramik aus dem Brunnen

Von den 45 Scherben aus dem Brunnen konnten nur 14 zur weiteren Bearbeitung herangezogen werden.
Folgende Formen lieBen sich identifizieren: Flaschen mit eckiger eingekerbter Randlippe (K 172. 174. 176 Abb.
45 a. c. e). Die Vergleiche weisen nach Mesopotamien, z. B. nach Khirbet Amr Shemali und nach Tell Saleh®. Sie
werden dort hellenistisch datiert. Auch in Nimrud ist dieser Flaschenrandtyp belegt und wird dort in einen Zeit-
raum von 200 bis 150 v. Chr. datiert®. Flaschen mit nach aulen gezogener Randlippe (K 177 Abb. 45 f) weisen
nach Zypern®, Antiocheia und Gindaros und lassen eine zeitliche Einordnung ab der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. zu.
Unter den Formen befand sich auch der Boden eines Fischtellers (K 179 Abb. 45 h).

Als zeitliche Einordnung kann fiir eine erste Brunnenbenutzung anhand von Vergleichen approximativ die
2. Hilfte des 2. Jhs. v. Chr. angenommen werden.

Keramik aus Bauphase 3 (Diagramm 4)
Importierte Glanztonwaren

Die rote Glanztonware I ist ebenfalls in Bauphase 3 in SE 249, SE 252, SE 257, SE 258 und SE 316 belegt. Das
Formenrepertoire umfasst Schalen mit Rollrddchendekor (K 26 Abb. 42 k), Fischteller mit Palmettendekor (K 27
Abb. 42 f) und einfache Schalen mit eingezogenem Rand (K 33 Abb. 42 i), wie sie auch in der parthischen
glasierten (K 63 Abb. 42 h) und in der tongrundigen Ware vorkommen (K 91 Abb. 40 g). In Bauphase 3 ist ein
vermehrtes Auftreten von ESA zu beobachten. Sie stammt aus SE 252, SE 257 und SE 316 (Diagramm 4). Die
Formen, die dieser Ware zugeordnet werden konnen, sind Reliefbecher (K 32. 34—37 Abb. 9; 42 m)®* der Form
Hama 20%/Hayes 24% sowie Fischtellerformen (K 31 Abb. 35 e). Letztere konnen anhand von Vergleichsfunden

54 Alabe 2004, 177 Taf. 6; Lecomte 1993, 36 Abb. 17, 1-2 Taf. 12, 1-3.

55  Gachet — Salles 1993, 69 Abb. 8, 27; Lecomte 1993, 29 Abb. 9, 5.

56  Laubenheimer u. a. 2007, 332 Abb. 3; Addendum 20, 22 Abb. 3; s. Beitrag F. Laubenheimer Fig. 77 und Beitrag F. Laubenheimer —
C. Romer-Strehl Abb. 84 in diesem Band.

57  Finkielsztejn 2001, 192.

58  Die >Brunnenkeramik« ist durch die Bodenlagerung und das sulfathaltige Grundwasser so stark ausgewaschen und verworfen, dass die Scher-
ben keiner der hier genannten Waren zuzuordnen sind.

59  Altaweel 2006, 174-177 Abb. 25, 7; 29, 2.

60 Oates — Oates 1958, 147 Abb. 25, 6.

61 Hayes 1991, 28 Abb. 16, 8.

62 Romer-Strehl 2000, 86 f. Abb. 10 d—f.

63  Papanicolaou-Christensen — Friis Johannsen 1971, 124-159.

64  Hayes 1985, 24 f.
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Diagramm 4 Sondage I: Warenverteilung und Anzahl der Scherben aus Bauphase 3

aus Athen von ca. 150 v. Chr. bis zum Ende des 2. Jhs. v. Chr. datiert werden®. Die ESA-Form Hama 20/Hayes 24
wird allgemein in das 1. Jh. v. Chr. datiert®. Im Zusammenhang mit den Fundkontexten und den vergesell-
schafteten Funden kann fiir diese Form als Laufzeitbeginn das spite 2. Jh. v. Chr. angenommen werden.

Parthische glasierte Keramik

Belegt ist diese Ware in SE 252, SE 304/01 und SE 305. Die Formen sind Fischteller (K 61-62 Abb. 42 b—¢)’,
Schalen mit eingezogenem Rand (K 63 Abb. 42 h) und Flaschen (K 64-66 Abb. 13). Glasierte Fischteller sind in
Mesopotamien belegt und werden approximativ in das 2. Jh. v. Chr. datiert®.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware

Das Formenrepertoire umfasst Schalen mit eingezogenem Rand (K 96 Abb. 42 g), Knickwandschalen (K 95
Abb. 42 d) und Teller (K 94 Abb. 42 a). Sie imitieren Formen, die aus dem importierten Feinwarenrepertoire des
Ostlichen Mittelmeerraums bekannt sind und in das 2. Jh. v. Chr. weisen®.

Kochtopfware

Schiisselformen mit breitem waagerechtem Rand und nach unten geneigter Randlippe (K 110-112 Abb. 43 a—c)
sind auch aus dem 0Ostlichen Mittelmeerraum bekannt, z. B. aus Ephesos™ und Athen”. Die Form erinnert mit
ihrem Wandungsverlauf und der Randlippenprofilierung an den Lekanetyp Form 1 aus Athen’, der auch aus
Paphos”™ bekannt ist. In Paphos tritt diese Randform in Fundkontexten der 1. Hilfte des 2. Jhs. v. Chr. auf. Die
Kochtopfformen (K 113-115 Abb. 44 i-l1) weisen nach Kleinasien und in den 6stlichen Mittelmeerraum’™ und
werden in das 2. Jh. v. Chr. datiert.

65  Rotroff 1997, Taf. 53, 759.

66  Kramer 2004, 187.

67 s.dazu auch den Beitrag von A. Gebel — C. Romer-Strehl Abb. 74 G-H; 75 a zu G 1 in diesem Band.

68  Herling — Salles 1993, 168 Taf. 3, 13; Gachet — Salles 1993, 6670 Taf. 7, 18; 9; Boucharlat 1993, 47 f. Tab. 5; Lecomte 1993, 20 Taf. 15, 2-8.
69  Kramer 2004, 160 f.

70  Gassner 1997, 90-92 Taf. 21.

71  Rotroff 2006, 114 f. Taf. 50.

72 Rotroff 2006, 109 f. Taf. 41, 248.

73 Hayes 1991, 56-162 Taf. 56, 20.

74 Jones 1950, 229 Taf. 187, 222 B.



Keramik aus Sondage I

Kiichenware

Die Krug- oder Flaschenformen mit nach auflen geschwungener Randlippe (K 145-146. 149 Abb. 44 a-b. e) weisen
in die Region der Ostlichen Mittelmeerkiiste”™, die leicht profilierten Rander bzw. Randlippenformen von Kriigen
und Flaschen in den mesopotamischen Raum (K 147. 150 Abb. 44 c. f). Fiir die Flaschen mit eckig verdickter und
eingekehlter Randlippe (K 145 Abb. 44 d) sind nur aus der nordlichen irakischen Gezira Vergleiche zu finden, die
dort hellenistisch datiert werden’. Typisch fiir den mesopotamischen Raum sind die mehrfach profilierten Riander
(K 151 Abb. 44 g) sowie die Fingertupfenbinder unterhalb der Randlippe (K 147 Abb. 44 ¢). Fiir die Bauphase 3
sind auch erstmalig Pithosridnder belegt (K 169 Abb. 43 f). Die Gefdlle wurden aus einer mit Kalk gemagerten Ware
hergestellt, die mit Sand und einem schwarzen Mineral versetzt ist. Die Farbe des Bruchs entspricht Munsell 7.5 YR 6/4
(light brown). Die Bruchstruktur ist grobporiger als bei den Formen, die allgemein dieser Kiichenware zugeordnet
werden konnen. Die Auflenseite ist iiberwiegend verstrichen. Die Oberflache der Vorratsgefifie variiert zwischen
beige und braun, was Munsell 7.5 YR 7/3 (pink) und 7.5 YR 6/4 (light brown) entspricht. Die Vorratsgefifie besitzen
einen beidseitig verdickten Rand mit kurzem, geradem Hals. Direkte Parallelen konnen nicht angefiihrt werden.
Jedoch gibt es in Larsa grofie Topfe mit entsprechender Randform, die in das 2. Jh. v. Chr. datiert werden konnen””.

Zeitliche Einordnung der Bauphase 3

Charakteristisch fiir Bauphase 3 ist das erhohte Aufkommen von ESA (Diagramm 4). Dies lisst eine zeitliche
Einordnung ab der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. zu. Die lokalen offenen Gefdfiformen wie Schalen und Teller imitieren
Importe aus der ostlichen Mittelmeerregion. Die lokal hergestellten Krugformen zeigen sowohl mesopotamischen
als auch ostlichen Mittelmeereinfluss. Die Krug- und Flaschenformen erinnern an die Funde aus dem Brunnen
(K 172. 174. 176. 178 Abb. 45 a. c. e. g). Bemerkenswert ist, dass die meisten Formen des Kiichen- und Koch-
geschirrs weiterhin Formen aus dem Ostlichen Mittelmeerraum imitieren. Vergleichsfunde kdnnen dem 2. Jh. v.
Chr. zugeordnet werden. Da Bauphase 3 jiinger sein muss als die darunter liegenden Bauphasen 1 und 2, kann
Bauphase 3 approximativ ab der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. datiert werden.

Die Brunnenfunde aus SE 275 und SE 276 zeigen in den Krug- oder Flaschenformen groBe Ubereinstimmung mit
Funden aus Bauphase 3. Die Nutzungsphase des Brunnens ist also wohl mit Bauphase 3 zeitlich zu verbinden.

Keramik aus Bauphase 4 (Diagramm 5)
Importierte Glanztonwaren (ESA)

In dieser Bauphase ist nur noch ESA vertreten, belegt in SE 131, SE 164, SE 234, SE 244 und SE 251. Die Mehr-
zahl der Funde kann den Formen Hama 2, 17/18 und 207 (K 38-41 Abb. 10; 46 a—c) sowie Hama 177 (K 42
Abb. 46 i) zugeordnet werden. Allgemein wird fiir diese Formen eine Laufzeit im 1. Jh. v. Chr. angenommen?®’.
Diese zeitliche Einordnung kann fiir die Funde aus Palmyra bestitigt werden.

Parthische glasierte Keramik

Im Material befanden sich 14 parthische glasierte Bauchscherben, die nicht niher einer Gefi3form zuzuordnen
waren. Sie stammen aus SE 131, SE 164, SE 234 und SE 244. Da sie zusammen mit ESA-Scherben vergesell-
schaftet waren, lassen sie sich approximativ in das 1. Jh. v. Chr. datieren. Zu den Fischtellern (K 67-69 Abb. 46
e—g) und Schalen (K 70 Abb. 46 1) lassen sich Vergleiche aus Siidmesopotamien heranziehen®!. Die Fischteller
aus Susa haben eine Laufzeit vom 2. bis in das 1. Jh. v. Chr.%2. Diese Laufzeit ldsst sich auch in Palmyra be-
stitigen, da diese Form in Bauphase 2 bis 4 belegt ist. Die Knickwandschalen haben eine Laufzeit vom 4. bis in
das 1. Jh. v. Chr.%.

75  Rotroff 2006, 77 Abb. 9, 45-46.

76  Altaweel 2006, 174—177 Abb. 25, 7; 29, 2.

77  Lecomte 1993, 35 Abb. 16, 3—4; Potts 1993, 105 Abb. 15, 5.

78  Papanicolaou-Christensen — Friis Johannsen 1971, 124-159.

79  Papanicolaou-Christensen — Friis Johannsen 1971, 115 Taf. 45; s. auch Kramer 2004, 181-185.
80  Kramer 2004, 187.

81 Hannestad 1983, Taf 20, 211. 213; Boucharlat 1993, 50 Tab. 5; Lecomte 1993, 34 Abb. 15, 2.
82  Boucharlat 1993, 46-50.

83  Boucharlat 1993, 4649 Tab. 4.
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Diagramm 5 Sondage I: Warenverteilung und Anzahl der Scherben aus Bauphase 4

Kochtopfware

Aus SE 234 und SE 244 sind Lekaneformen mit breitem Rand vertreten (K 110-111 Abb. 43 a-b), die bereits in
Bauphase 3 bekannt waren. Auch die Kochtopfformen entsprechen denen aus Bauphase 3. Aus SE 244 stammt
der Kochtopftyp mit gekerbter Randlippe (K 114 Abb. 46 m). Diese Form kann als Chytra bezeichnet werden,
die im gesamten 6stlichen Mittelmeerraum belegt ist. Direkte Parallelen lassen sich aus Athen heranziehen, die
dort ab 75 v. Chr. bis an das Ende des 1. Jhs. n. Chr. datiert werden konnen®*.

Kiichenware

In Bauphase 4 sind nur Vorratsgefifie mit mehrfach profilierter Randlippe belegt (K 153 Abb. 46 n). Die Vergleiche
weisen wieder nach Mesopotamien, z. B. nach Khirbet Amr Shemali oder Uruk und werden dort hellenistisch
datiert®.

Zeitliche Einordnung der Bauphase 4

Das Feinwarenrepertoire beschriinkt sich in dieser Bauphase auf die ESA und die parthische glasierte Keramik.
Die Vergleiche haben eine Laufzeit vom Ende des 2. Jhs. bis in das 1. Jh. v. Chr. hinein. Fiir die glasierten Gefifle
lieBen sich Vergleiche aus Parthien heranziehen. Auch die Formen der lokalen Gebrauchskeramik, der Haushalts-
und Kiichenware, orientierten sich in dieser Bauphase zunehmend an mesopotamisch-parthischen keramischen
Vorbildern. Eine Ausnahme bilden die Kochtdpfe, die noch ganz in der Tradition hellenistischer Formen des
Ostlichen Mittelmeerraums stehen.

84  Rotroff 2006, 175 Form 8 Taf. 77.
85  Altaweel 2006, 176 Abb. 26, 1; Finkbeiner 1993b, 5 Abb. 7, 908.



Keramik aus Sondage I
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Diagramm 6 Sondage I: Warenverteilung und Anzahl der Scherben aus Bauphase 5

Keramik aus Bauphase 5 (Diagramm 6)
Importiere Glanztonware

Wie schon in der vorherigen Bauphase ist auch in Bauphase 5 nur noch ESA als importierte Glanztonware belegt.
Auffillig sind jedoch die hohe Qualitit und die Diinnwandigkeit der Stiicke aus dieser Bauphase®. Die ESA-
Funde sind in SE 221-225, SE 227, SE 233, SE 240, SE 313 und SE 320 belegt. Das Material umfasst die For-
men Hama 2 (K 55 Abb. 47 0), Hama 14 und Hama 24 (K 45-53 Abb. 47 a—i)*". Die zeitliche Einordnung der
Formen umfasst eine Laufzeit von ca. 30 v. Chr. bis in das 1. Jh. n. Chr.

Kleinasiatische glasierte Keramik

Diese Ware wurde erstmalig 1948 von F. O. Waagé beschrieben® und 1977 von A. Hochuli-Gysel genauer unter-
sucht und definiert®. Funde bleiglasierter Keramik sind in Syrien und Mesopotamien duflerst selten. Der Ton ist
kaum gemagert, hellbeige und entspricht Munsell 10 YR 8/2 (very pale brown). Die Oberflache des Scherbens ist
innen gelb und auBlen griin mit Bleiglasur iiberzogen®. Zwei Scherben verschiedener kleinasiatischer Relief-
henkelskyphoi stammen aus SE 222 (K 59 Abb. 11). Auf beiden Fragmenten ist pflanzlicher Dekor zu erkennen:
auf dem einen die Spitze eines Efeublatts, auf dem anderen Trauben und Weinblitter. Vergleiche lassen sich an
der kleinasiatischen Kiiste finden®!, geographisch niher in dem Material aus Antiocheia®.

86  Die unterschiedlichen Wandungsstirken von ESA-Fabrikaten sind auch im Material von Apameia deutlich erkennbar, Vanderhoeven 1989,
127-163.

87 Dazu zusammenfassend Kramer 2004, 176-201.

88  Waagé 1948, 81.

89  Hochuli-Gysel 1977, 15-20.

90 Romer 1996, 13-21.

91 Hochuli-Gysel 1977, Taf. 17,1 13.

92 Waagé 1948, 81 Abb. 44, 13-14.
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Parthische glasierte Keramik

In SE 169, SE 222-227, SE 231, SE 233 und SE 320 sind Fragmente parthischer glasierter Keramik belegt. Sie
ahmen bekannte ESA-Formen nach (K 53. 77 Abb. 14), die im gesamten mesopotamischen Raum vertreten sind*?
(K 71-76 Abb. 49 e-k), und sind deshalb wohl zwischen der 2. Hilfte des 1. Jhs. v. Chr. und der 1. Hilfte des
1. Jhs. n. Chr. zu datieren.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware

Die Formen, die in dieser lokalen Ware hergestellt wurden, umfassen iiberwiegend Schalen mit eingezogenem
Rand (K 100 Abb. 47 n). Eine Besonderheit ist eine zweihenkelige Tasse oder ein Becher (K 101 Abb. 47 p), wo-
fiir bisher keine Vergleiche gefunden werden konnten.

Kochtopfware

In Bauphase 5 ist eine lokal in Palmyra hergestellte, sehr grob gemagerte Ware vertreten, die stark mit Sand und
Kalk sowie mit groBen Quarzkdrnern gemagert wurde. Die Farbe des Bruchs ist rotlich braun und entspricht
Munsell 5 YR 5/6 (yellowish red). Die Bruchstruktur ist pords bis grobporig. Die Oberfliche des Scherbens ist
verstrichen, die Farbe entspricht Munsell 2.5 YR 6/6 (light red). Die Form, die Chytra, entspricht Formen, die
schon in Bauphase 4 vorkommen (K 120-122 Abb. 20; 49 d). Die Form wurde in die lokale palmyrenische Pro-
duktion iibernommen und ist in SE 169, SE 221, SE 233, SE 240, SE 246, SE 313 und SE 320 belegt.

Eine zweite hart gebrannte, diinnwandige, fast metallisch klingende Ware ist in SE 221/222, SE 233, SE 240 und
SE 246 belegt. Der Ton ist mit Kalk und kleinen Quarzkornern gemagert. Die Farbe des Bruchs ist rétlich braun
und entspricht Munsell 2.5 YR 5/6 (red). Die Bruchstruktur ist fein pords. Die Oberfliche der Gefif3e ist rau. Die
Farbe variiert von grau bis rotlich grau, entsprechend Munsell 2.5 YR 4/1 (dark reddish gray) und 2.5 YR 4/4
(reddish brown). Der Rand bzw. die Randlippe ist dreieckig nach oben gezogen (K 118-119 Abb. 2; 49 c). Ver-
gleiche zu diesem Typ sind aus Gindaros bekannt®*.

Kiichenware

Vorratsgefile mit Zierleisten und Fingertupfenband (K 154. 170 Abb. 48 a; 49 a) sowie Flaschen (K 155-158
Abb. 48 f-i) und tiefe Schalen (K 160 Abb. 42 b) iiberwiegen in dieser Bauphase. Die Vergleiche lassen sich in
Mesopotamien finden und werden in das spite 1. Jh. v. Chr. bis in die 1. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. datiert®.

Zeitliche Einordnung der Bauphase 5

Fiir Bauphase 5 konnten 3 Feinwaren bestitigt werden, die alle importiert wurden, zum einen die £SA (Hama 1b,
14, 22, 23 und 24), zum anderen parthische glasierte Keramik und Schalen mit Imitationen von Sigillata-Ringful3-
formen (K 77 Abb. 14) sowie parthische glasierte Amphoren®. Ein Import aus Kleinasien ist der bleiglasierte
Reliefthenkelskyphos (K 59 Abb. 11). Bleiglasierte Gefélle sind in Syrien, insbesondere in Palmyra, und in Meso-
potamien selten, sodass ihnen eine gewisse Bedeutung zukommt. Hervorzuheben ist auch das Auftreten einer
eigenen palmyrenischen Kochtopfware, deren Produktion mit einer schon aus dem 0Ostlichen Mittelmeerraum
bekannten Form beginnt”. Fiir die tibrigen Kiichengeschirrformen lieBen sich Vergleiche aus Siidmesopotamien
heranziehen. Die Bauphase 5 kann anhand der Funde dem spéten 1. Jh. v. Chr. und dem 1. Jh. n. Chr. zugeordnet
werden.

93  Hannestad 1983, Taf. 18, 193-194; Hauser 1994, 316 f. Taf. 18 b—d; Lombard — Kervran 1993, 137 Abb. 13; Oates — Oates 1958, 114—158.

94 Kramer 2004, 219-229 Taf. 106.

95  Boucharlat 1993, 51 Tab. 7; Gachet — Salles 1993, 75 Abb. 12; Lombard — Kervran 1993, 146 f. Abb. 12—13.

96 s. Laubenheimer u. a. 2007, 332 Abb. 5.

97  Vergleichbar ist dies mit dem Beginn der Lampenproduktion, der ebenfalls in das friihe 1. Jh. n. Chr. datiert werden kann; hierbei wurde der
bekannte Lampentypus mit Palmettenhenkel imitiert, s. Beitrag C. Romer-Strehl, Lampen mit Abb. 93 in diesem Band.
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Diagramm 7 Sondage I: Warenverteilung und Anzahl der Scherben aus Bauphase 6

Keramik aus Bauphase 6 (Diagramm 7)
Importierte Feinware

In dieser Phase {iberwiegen die parthische glasierte Keramik (K 79-81 Abb. 15; 50 f—g) und die sog. African Red
Slip Ware (ARSW). Die Formen der parthischen glasierten Keramik, wie diinnwandige Schalen und Knickwand-
schalen (K 64—-65 Abb. 50 f-g), und die Flaschenformen (K 66 Abb. 13 ¢) konnen anhand von Vergleichen aus
dem nordlichen und siidlichen Mesopotamien in das 2./3. Jh. n. Chr. datiert werden. Die ARSW besteht aus
einem orangerot brennenden Ton, der mit Kalk, geringen Mengen an Quarzkornern sowie einem schwarzen
Mineral gemagert wurde. Die Farbe der Matrix entspricht Munsell 10 R 5/8 (red). Die Bruchstruktur ist fein
pords. Die Oberfliche des Scherbens ist mit einem diinnen roten Glanztoniiberzug versehen, der Munsell 10 R 4/6
(red) entspricht”. Die Form, die in SE 128, SE 150 und SE 159 belegt ist (K 56-57 Abb. 50 d—e), entspricht der
Form Hayes 50'%, die allgemein in das 2./3. Jh. n. Chr. datiert wird''.

Kochtopfware

Diese Ware wurde in Palmyra hergestellt und kann unter dem Begriff Brittle Ware gefiihrt werden. Es handelt sich
um eine diinnwandige, hart gebrannte und ziegelrote Ware, die stark mit Quarz und Kalk versetzt wurde. Die
Farbe des Bruchs ist rotlich braun und entspricht Munsell 5 YR 5/6 (red). Die Oberfliche ist tongrundig und
leicht verstrichen. Die Oberflachenfarbe ist tiberwiegend rot bis brdunlich und entspricht Munsell 2.5 YR 5/6
(red). Die Formen, die in dieser Ware belegt sind, sind Kochtdpfe und Kasserollen (K 124—-126 Abb. 51 f-h), die
nur entfernt mit den entsprechenden Waren und Formen aus Dura-Europos!®?, Tall Séh Hamad!'® und Ain Sinu!*
verwandt sind. Das unterstreicht einmal mehr die Eigenstindigkeit der palmyrenischen Topferwerkstétten. Datiert
werden konnen die palmyrenischen Exemplare ab dem 2. Jh. n. Chr.!%,

98 Starr 1939, 139 Abb. b; Toll 1943, 63 Abb. 28; Oates — Oates 1959, 230 Typ 22 Taf. 56; Venco 1970/1971, 460 Abb. 94, 75; Finkbeiner
1993b, 10 Abb. 5.
99 Hayes 1972, 14.
100 Hayes 1972, 69-73 Abb. 12.
101 Hayes 1972, 73; dazu auch Lund 1995, 139-141.
102 Dyson 1968, 59 f. Taf. 13-14.
103 RoOmer-Strehl 2005, 241-243 Abb. 611-634.
104 Oates — Oates 1959, 226 f.; vgl. auch Bartl u. a. 1995, 173.
105 Daszkiewicz u. a. 2000, 537-548.
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Kiichenware

Die Formen, die dieser Ware zugeordnet werden konnen, sind Siebe oder Filtereinsédtze mit flachem Boden
(K 167 Abb. 22; 51 i). Vergleichbare Stiicke sind in Tall Seh Hamad belegt und kénnen dort in das 2./3. Jh. n.
Chr. datiert werden!®. Die stark profilierten Flaschenridnder (K 165 Abb. 51 d) sowie der Schulterdekor (K 168
Abb. 23) und die einfachen Vorratsgefifie (K 171 Abb. 51 a) weisen nach Mesopotamien. Tiefe Schalen mit eckiger
und gekerbter Randlippe (K 162 Abb. 50 a) sind typisch fiir den levantinischen Kiistenraum und Westsyrien im
2. und 3. Jh. n. Chr.'?.

Zeitliche Einordnung der Bauphase 6

Die Funde aus Bauphase 6 zeigen iiberwiegend mesopotamisch-parthischen Einfluss und lassen sich in das 2./3.
Jh. n. Chr. datieren. Von den afrikanischen Sigillataformen (ARSW) ist die Form Hayes 50 als einzige in diesen
Kontexten belegt. Die Kochkeramik und die Schalen der Kiichenware orientieren sich an Formen aus dem Ost-
lichen Mittelmeerraum. Die Flaschenformen weisen dagegen in den mesopotamischen Raum.

Keramik aus Oberflichenbefunden

Aus SE 118, SE 119, SE 123, SE 124, SE 301 und SE 303 stammen Funde, die keiner Bauphase zuzuordnen
waren und unmittelbar unter der Erdoberfliche gefunden wurden. Das Material umfasst tiberwiegend Fragmente
spitantiker Amphoren aus Nordafrika und Kreta, die in das 4.—6. Jh. n. Chr. datiert werden'®. Aus SE 118 und
SE 123 sind drei Scherben der Cypriot Red Slip Ware erhalten, der vierten roten Glanztonware. Die Farbe ihrer
Matrix entspricht Munsell 2.5 YR 7/6 (light red), die Bruchstruktur ist glatt, der matte Glanztoniiberzug ent-
spricht Munsell 2.5 YR 7/8 (light red). Vertreten ist die Form Hayes 9 (K 58 Abb. 50 b)!®, die in das 6. Jh. n. Chr.
datiert werden kann.

Zusammenfassung

Fiir die Keramik aus Sondage I kann eine feinchronologische Abfolge vom Ende des 3. Jhs. v. Chr. bis in das
3. Jh. n. Chr. vorgelegt werden (Tab. 1). Die Keramik aus den Bauphasen 1 und 2 zeigt in Ware und Form hohe
Affinitdt zum Ostlichen Mittelmeerraum und zur Levantekiiste. Anhand der Stratigraphie kann sowohl fiir die BSP
als auch fiir die ESA ein friiherer Produktionsbeginn angenommen werden, als dies bisher iiblich war, ndmlich
schon im 2. Viertel des 2. Jhs. v. Chr. Groflere Fundmengen an ESA sind jedoch erst ab ca. 150 v. Chr. in Bau-
phase 3 zu beobachten. Parthische glasierte Keramik kommt iiberwiegend ab ca. 150 v. Chr. auf. Besonders her-
vorzuheben ist die Form des Fischtellers, der sowohl in einer mit Sand gemagerten Ware als auch in roter Glanz-
tonware sowie in parthischer glasierter Ware vorkommt''?. Ab ca. 150 v. Chr. lassen sich bei den Gebrauchswaren
engere formentypologische Beziehungen nach Mesopotamien aufzeigen. Ab der 2. Hilfte des 1. Jhs. v. Chr. (Bau-
phase 4) und insbesondere in augusteischer Zeit (Bauphase 5, SE 227 und SE 233) wurden ESA-Formen, wie die
Form Hama 24, in parthische Formen tibertragen (K 77 Abb. 14)!!!. Bemerkenswert sind die hohe Qualitéit und
Diinnwandigkeit der ESA in Palmyra (Abb. 47 a—i)''%. Auffallend ist, dass nur eine Auswahl an ESA-Formen nach
Palmyra gelangte, die auch im Orontestal, z. B. in Hama, in groer Anzahl vertreten sind!".

Charakteristisch fiir die lokal hergestellte palmyrenische Keramik ist sowohl der Einfluss mesopotamischer als
auch levantinischer Formen, wobei ab dem 2./3. Jh. n. Chr. der mesopotamisch-parthische Formeneinfluss tiber-
wiegt. Die herangezogenen Vergleichsbeispiele zu den Gebrauchswaren, insbesondere die Flaschenformen,
zeigen enge Affinitidt zu Fundorten der nordlichen irakischen Gezira wie Hatra und Assur sowie zu Fundorten in
Syrien wie Tall Seh Hamad, Hammam et-Turkman oder Dura-Europos. Die African Red Slip Ware (ARSW) ist mit
der Form Hayes 50 in geringer Zahl vertreten. Doch wie schon bei den ESA-Funden ist die Ankunft der Form in

106 Romer-Strehl 2005, 252-253 Abb. 727-730.

107 Kramer 2004, 239 Abb. 124 EK 63.

108 Laubenheimer u. a. 2007, 333-342 Abb. 4. 6; s. Beitrag F. Laubenheimer Fig. 76 in diesem Band.
109 Hayes 1972, 379-382 Abb. 82, 13.

110 Dazu auch Hannestad 1990, 179-186; Boucharlat 1993, 47.

111 Dazu auch Valtz 1991, 46; Valtz 1993, 179; Romer-Strehl 2005, 221 Abb. 485.

112 Romer-Strehl 2005, 220.

113 Lund 1995, 136 f.



Keramik aus Sondage II

Palmyra auf den Beliebtheitsgrad der Form in der Levante zuriickzufiihren''*. Die Funde parthischer glasierter

Keramik nehmen ab dem 2. Jh. n. Chr. deutlich zu (Diagramm 7). Die in Bauphase 6 vorherrschende Kochtopf-
ware wurde lokal in Palmyra hergestellt, steht aber formentypologisch in der Tradition der Formen, die im Ost-
lichen Mittelmeerraum verbreitet waren.

Der Grofteil der Keramikwaren und -formen zeigt, anders als die Architektur, einen eher parthisch-mesopotami-
schen Einfluss, ein Befund, der sich auch in dem iibrigen bisher publizierten Keramikmaterial aus Palmyra ab-
lesen lasst''.

Keramik aus Sondage 11
Methode und Material (Tab. 2 Diagramme 8-9)

Bei der Bearbeitung der Keramik aus Sondage II wurden die gleichen Kriterien angewandt wie fiir Sondage I.
Nur wurde hier das Feinwarenspektrum um die Eggshell Ware, die Arabian Red Washed Ware und eine bleigla-
sierte Keramik aus dem Donauraum erweitert. Die ilibrigen Keramikwaren entsprechen denen in Sondage 1. Auch
die vorherrschend mineralische Magerung des Tons entspricht ganz dem Material aus Sondage 1. Die Auswertung
der keramischen Datenmenge stiitzt sich auf insgesamt 11683 Stiick''®, von denen 15 % (1748 Scherben) fiir die
weitere Bearbeitung herangezogen werden konnten. Ungefahr 10 % der Waren sind Feinwaren. Unter den Fein-
waren dominiert die parthische glasierte Keramik. Der hohe Anteil an Gebrauchswaren im Verhéltnis zur Fein-
keramik ist auffillig und erkldrungsbediirftig, da man in dem sonst so prunkvoll ausgestatteten Hofhaus eine
andere Keramik erwarten konnte. Ziel der Untersuchung ist es, neben der Klidrung chronologischer Fragen bzw.
der Bauphasen insbesondere die Funktion des Gebdudes anhand der Keramikfunde zu erkldaren. Diskrepanzen in
der Feinchronologie bzw. in der Rekonstruktion einzelner Bauphasen''” sind zum einen auf die Fundsituation
(vorwiegend hohe Versturzschichten) zuriickzufiihren, zum anderen ergeben sie sich aus der unterschiedlichen
Beurteilung einzelner Grabungsbefunde durch die jeweiligen Mitarbeiter.

Bauphasen Stratigraphische Keramikmenge Datierung
Einheit (SE) (Stiickzahl)
Bauphasen 1-4 532-534. 538. 560. 569. | 337 diagnostische 1. Hilfte 1. Jh. v. Chr. - 1.
573/574.589.729.730. | Scherben Jh. n. Chr.
862. 878. 883. 887-889.
892. 926. 937. 953. 957.
962. 965-967. 970. 971
Zu Bauphasen 1-4 816. 818/820. 819/820 31 diagnostische 1. Jh. n. Chr.
gehorend, aber auflerhalb Scherben
des Gebidudes
Brandschicht, 565.693.679.942.946. | 449 diagnostische Ende 1. Jh. — 1. Viertel
italische Amphore 947. 950 Scherben 2. Jh. n. Chr.
Bauphasen 5-6 500-516. 520/521. 525— | 962 diagnostische 2./3.Jh. n. Chr.
tiber der Brandschicht 528.552-554. 558. 562. | Scherben

579. 581. 583. 585/586.
626-628. 630. 632. 638.
641. 647. 650-652.
661/662. 664. 674. 688.
698/699. 701. 718. 720.
723-725.741/742. 748.
763/764.779. 827. 886.
911-913

Tab. 2 Sondage II: Bauphasen mit den zugehorigen Stratigraphischen Einheiten (SE), der zugehdrigen Gesamtmenge der

Keramik und deren chronologische Einordnung

114 Dazu auch Lund 1995, 139.

115 Higuchi — Izumi 1994, 100-105; Fellmann 1970, 71-87.

116 In dieser Zdhlung sind Amphorenfragmente nicht beriicksichtigt.

117 Vgl. Beitrag C. Ertel — R. Ployer in Band 1 dieser Publikation.
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6000
B Gesamtmenge
B Diagnostische Scherben
5000
4000
3000
2000
1000
Kochtopfware Grau verbrannte Kichenware Bitumen-Amphoren Pithoi
Kochtopfware

Diagramm 8 Sondage II: Gesamtverteilung der Gebrauchswaren
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Diagramm 9 Sondage II: Verteilung der Feinkeramik

Keramik aus Bauphasen 1-4 (Diagramm 10)
Die Bauphasen 1 bis 4 kdnnen anhand stratigraphischer und bautechnischer Untersuchungen differenziert be-
trachtet werden''®. Da sich das keramische Material bei seiner Bearbeitung aber nicht eindeutig einer der vier
Bauphasen zuordnen lief3, wird es hier zusammen behandelt.

Importierte rote Glanztonware aus der Levante (ESA)

Die ESA besteht aus fein geschlimmtem und kaum gemagertem Ton. Die Farbe des Bruchs ist beige, entspre-
chend Munsell 10 YR 8/3 (very pale brown). Die Bruchstruktur ist glatt. Der Uberzug ist von guter Qualitit,

118 s. Beitrag C. Ertel — R. Ployer in Band 1 dieser Publikation.



Keramik aus Sondage II
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Diagramm 10 Sondage II: Warenverteilung und Anzahl der Scherben aus Bauphasen 1-4

glidnzend, haftet gut auf der Gefidoberflache und entspricht Munsell 2.5 YR 4/8 und 10 R 5/8 (red). Die vorherr-
schende importierte rote Glanztonware ist belegt in SE 538, SE 729, SE 878, SE 883, SE 892 und SE 967. Vertre-
ten sind die Formen Hama 23 und 24' (K 180-188 Abb. 52 a-h. k). Auffillig ist — wie schon in Sondage I, Bau-
phase 5 — die Diinnwandigkeit der ESA. Die Laufzeit dieser Formen umfasst den Zeitraum von ca. 30 v. Chr. bis
in das 1. Jh. n. Chr.'®.

Importierte rote Glanztonware aus Saudi-Arabien

Die Ware ist hellgelb, entsprechend Munsell 10 YR 8/4 (very pale brown), und mit einem rotlichen Uberzug ver-
sehen, entsprechend Munsell 10 R 5/8 (red). Zu dieser Ware gehort das Bodenfragment einer Schale mit Riefen-
dekor (K 190 Abb. 24), die eine Schale mit Rippendekor nachahmt. Vergleiche sind bisher nicht bekannt. Das
Wandfragment aus SE 862 (K 191 Abb. 25), eine Schale mit aufien roulettiertem Dekor, hat seine einzigen
Parallelen in Funden aus Thaj im norddstlichen Saudi-Arabien'!. Identische Stiicke sind bisher nur von dort be-
kannt und in das 1. Viertel des 1. Jhs. n. Chr. datiert'*~.

Importierte bleiglasierte kleinasiatische Reliefkeramik

Die Farbe des Bruchs ist hellbeige und entspricht Munsell 10 YR 8/2 (very pale brown). Der Ton ist nur gering-
fligig mit Schamotten gemagert. Die Oberflache des Scherbens ist auf der Innenseite mit gelber, auf der Au3en-
seite mit einer griinen Bleiglasur iiberzogen'*. Die Ware ist auch aus Sondage I bekannt. In Sondage II lassen
sich insgesamt drei Wandscherben aus SE 883 dieser Reliefkeramik zuordnen (K 196 Abb. 26). Datiert wird
diese Ware in die 2. Hilfte des 1. Jhs. v. Chr. bis in die 1. Hélfte des 1. Jhs. n. Chr.'*.

119 Fiir die ESA aus Palmyra lieBen sich die engsten Parallelen in Apameia und Hama finden. Somit wird fiir die Bezeichnung der Typen auf die
Formentypologie dieser Orte zuriickgegriffen.

120 Friis Johannsen 1971, 166—174; Vanderhoeven 1989, 35 f.

121 Potts 1993, 89-93 Taf. 1 a-b.

122 Potts 1993, 92 f.; Finkbeiner 1993c, 286 f. Taf. 2 a-b.

123 Romer 1996, 13-21.

124 Hochuli-Gysel 1977, 26.
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Importierte parthische glasierte Ware aus Siidmesopotamien

Die Ware besteht aus mittelfein geschlimmtem Ton, der mit Quarzsand und geringfiigig mit einem schwarzen
Mineral gemagert wurde. Die Bruchstruktur ist glatt bis fein pords und entspricht Munsell 2.5 Y 8/4 (pale
yellow). Sie entspricht der glasierten Ware, die auch in Sondage I belegt ist. Die Glasurfarben sind gelb, gelblich-
griin oder griinlich-blau. Die Funde stammen aus SE 538, SE 729, SE 730, SE 878, SE 883, SE 962, SE 965,
SE 967, SE 970 und SE 971. Die Formen sind Schilchen mit eingezogenem Rand (K 198 Abb. 53 a)'*, Schalen
mit unakzentuiertem Rand (K 199-200 Abb. 53 b—c)'*, Knickwandschilchen (K 201. 289 Abb. 53 d; 59 g)'¥
und flache Teller (K 202 Abb. 53 g)'?. Die geschlossenen Gefid3formen wie Amphoren oder Kriige mit leicht
profiliertem Kragenrand (K 203-204 Abb. 55 b. d)'* und Fingertupfenbanddekor (K 205 Abb. 56 e) weisen in
den siidmesopotamischen Raum. Die Laufzeit der Flaschenformen umfasst einen Zeitraum vom 2. Jh. v. Chr. bis
in das 1. Jh. n. Chr. Aus SE 951 sind Fragmente parthischer glasierter Pilgerflaschen belegt (K 220 Abb. 59 c),
die anhand von Formvergleichen in das 1. Jh. n. Chr. datiert werden konnen'.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware

Die Ware besteht aus fein geschlammtem Ton, der {iberwiegend mit Sand gemagert ist. Die Bruchstruktur ist fein
pords und entspricht Munsell 10 YR 8/4 (very pale brown). Die Oberfliche des Scherbens ist tongrundig und
leicht geglittet. Auf einigen Fragmenten ist die Oberflache sogar poliert. Die Oberflichenfarbe entspricht Munsell
2.5 YR 8/4 (pale yellow). Im Unterschied zur entsprechenden Ware aus Sondage I ist hier die Oberfliche sorg-
filtiger und aufwéndiger behandelt. Belegt ist die Ware in SE 729, SE 878, SE 883, SE 887-889, SE 892, SE 962
SE 965, SE 967, SE 970 und SE 971. Zum Formenrepertoire gehdren Schalen mit eingezogenem Rand (K 222.
224 Abb. 52 i; 53 f), Becher (K 229-230 Abb. 58 a-b) und Flaschen (K 233 Abb. 58 f), deren tongrundige Ober-
flache leicht poliert ist, sodass ihre duflere Erscheinung an ein edles Steingefid3 erinnert. Zu den Formen gehort
auch die Pilgerflasche (K 206 Abb. 59 c), die in Mesopotamien sowohl in glasierter als auch in tongrundiger
Form auftritt’’!. Die Becherformen imitieren vorzugsweise Formen der Arabian Red Washed Ware (K 229-230
Abb. 58 a-b), die im siidlichen Mesopotamien und im Golfgebiet beheimatet ist'*2. Auch fiir die Knickwand-
schilchen (K 231. 289 Abb. 58 d; 59 g) lassen sich Formen aus Mesopotamien zum Vergleich heranziehen'*. Der
sorgfiltig gearbeitete Kammstrichdekor unterhalb der Randlippe ist ebenfalls bemerkenswert (K 235 Abb. 58 h).
Diese Art des Dekors ist nur in Mesopotamien beheimatet'*.

Importierte Eggshell Ware aus dem siidlichen Mesopotamien

Der Name Eggshell Ware bezeichnet eine duflerst diinnwandige, kaum gemagerte, sandige Ware. Die Bruchstruk-
tur ist glatt, die Farbe des Tons hellbeige, entsprechend Munsell 10 YR 8/2 (very pale brown). Die Oberfliche ist
meist tongrundig belassen und geglittet, teilweise sogar poliert. Die Oberflichenfarbe ist hellbeige und entspricht
Munsell 2.5Y 8/4 (pale yellow)'®. Diese Ware ist ab dem 8./7. Jh. v. Chr. in Mesopotamien bekannt'*® und endet
in spédtparthisch-frithsassanidischer Zeit'’. Aus SE 966 stammt das Ringbodenfragment eines kleinen Gefél3es,
eventuell einer Schale (K 220 Abb. 58 c¢), vermutlich ein Import aus dem stidmesopotamischen Raum, denn es
lassen sich Vergleiche aus Seleukeia am Tigris heranziehen, die dort von 146 v. Chr. bis 43 n. Chr. datiert werden'.

125 Dazu Hannestad 1983, 12 f. Taf. 1.

126 Gachet — Salles 1993, 67 Abb. 6, 5; Boucharlat 1993, 50 Tab. 6.

127 Gachet — Salles 1993, 67 Abb. 6, 3; Boucharlat — Mouton 1993, 223 Abb. 4, 9.

128 Boucharlat — Mouton 1993, 223 Abb. 4, 7-10.

129 Gachet — Salles 1993, 69 Abb. 8, 27-28; Lecomte 1993, Abb. 17, 1. 2. 7.

130 Gachet — Salles 1993, 66-70.

131 Gachet — Salles 1993, 69 Abb. 8, 30.

132 Hannestad 1983, 91 Abb. 41, 382-383; Lombard — Kervran 1993, 139 Abb. 2 (Typ 13); Gachet — Salles 1993, 73 Abb. 11, 41.
133 Lombard — Kervran 1993, 146 Abb. 12, 11.

134 Lombard — Kervran 1993, 153 Abb. 19, 10.

135 Dazu Gachet — Salles 1993, 70-72; Boucharlat 1993, 48.

136 Hannestad 1983, 45-47.

137 Lombard — Kervran 1993, 133—138.

138 Debevoise 1934, Abb. 330; jiingere Formvergleiche sind aus Qual‘at al-Bahrain bekannt: dazu Lombard — Kervran 1993, 133 Abb. 14, 19.



Keramik aus Sondage II

Kochtopfware

In den friihen Bauphasen herrscht eine sehr grob gemagerte Kochtopfware vor, die stark mit Sand und Kalk sowie
mit groBen Quarzkdrnern gemagert ist'*?. Die Bruchstruktur ist pords, die Farbe entspricht Munsell 5 YR 7/6 (red-
dish yellow). Die Oberflache ist tongrundig und weist teilweise Schmauchspuren auf. Die Farbe variiert zwischen
rotlich braun bis grau, entsprechend Munsell 5 YR 5/4 (reddish brown) bis 5 YR 3/1 (very dark gray). Auch diese
Ware ist schon in Sondage I in Bauphase 5 belegt. Auch die Formen sind in beiden Sondagen vergleichbar. Die
S-formigen Randprofile (K 247 Abb. 56 c¢) begegnen hiufig in Nordsyrien'®. Die Laufzeit ist von ca. 50 v. Chr.
bis in das 1. Jh. n. Chr. anzunehmen. Die Kasserollenform (K 245 Abb. 56 a) und die Kochtopfe mit geradem
Hals und beidseitig verdickter Randlippe (K 246. 249. 252 Abb. 56 b; 57 c. e—f) weisen in den Zeitraum von der
Mitte des 2. bis an das Ende des 1. Jhs. v. Chr."*!. Vergleichen lassen sich auch Formen aus dem Circuit Wall
Deposit von Tarsus, die vom spéten 1. Jh. v. Chr. bis in die 1. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. datiert werden'*.

Kiichenware

Die Ware besteht aus einem mit Kalk, Sand und einem schwarzen Mineral gemagerten Ton. Die Bruchstruktur ist
fein poros, die Farbe rétlich braun und entspricht Munsell 7.5 YR 6/4 (light brown). Die Auenseite ist meist mit
einem Scum'® versehen, der einen Uberzug vortiuscht. Die Oberfliche variiert zwischen hellbeige und hellbraun
und entspricht Munsell 10 YR 8/3 (very pale brown) bis 10 YR 6/4 (light yellowish brown)'*. Die Flaschen be-
sitzen einen auflen leicht profilierten Rand (K 228. 267. 272 Abb. 55 e. g. i; K 234 Abb. 58 g) oder eine leicht
eckig ausgebildete Randlippe (K 273. 275 Abb. 55 f. h; K 281 Abb. 58 i). Die leicht profilierten Rénder weisen
nach Mesopotamien'® und auf die arabische Halbinsel'*. Eine Laufzeit dieser Form ist vom 2. bis in das 1. Jh. v.
Chr. anzunehmen. Fiir die Flaschen mit eckig verdickter Randlippe konnen Vergleiche aus Tarsus herangezogen
werden, die eine Laufzeit von der Mitte des 2. bis an das Ende des 1. Jhs. v. Chr. haben'. GroBie Topfe mit
Riefen- und Fingertupfendekor (K 278 Abb. 56 d) oder mit profilierter Randlippe (K 280 Abb. 57 g) erweitern
das Formenrepertoire. Die Topfformen'* mit kaum ausgepriagtem oder gar nicht abgesetztem Hals (K 265-266
Abb. 52 I-m) sind typisch fiir Arabien'*. Auch die grober gemagerten Pithoi (K 267 Abb. 54 i) lassen sich dieser
Ware zuordnen'. Vergleiche im parthischen Reich haben eine Laufzeit vom 1. Jh. v. Chr. bis in das 1. Jh. n. Chr.">.,

Zeitliche Einordnung der Bauphasen 1-4

Das Material aus den Bauphasen 1 bis 4 ist fast identisch mit dem keramischen Material der Bauphase 5 aus
Sondage I. Insbesondere die Formen und Waren der Feinkeramik wie kleinasiatische Reliefbecher (K 59. 196
Abb. 11. 26) und die ESA-Formen Hama 23 und 24 liefern die chronologischen Anhaltspunkte fiir die erste Bau-
phase bzw. fiir den Beginn der Gebdudenutzung in der 2. Hilfte des 1. Jhs. v. Chr. Bedingt durch die langen Lauf-
zeiten dieser Formen ist das 1. Jh. n. Chr. ebenfalls moglich'32. Andere Feinkeramik, z. B. die parthische glasierte
Keramik oder die Eggshell Ware, erlauben aufgrund der langen Laufzeit der Formen keine eindeutige Trennung
der Bauphasen 1 bis 4. Auch die Formen der Gebrauchskeramik weisen entsprechend lange Laufzeiten vom 2. Jh.
v. Chr. bis in das 1. Jh. n. Chr. auf. Aus keramologischer Sicht lassen sich die Bauphasen 1 bis 4 chronologisch
nicht eindeutig trennen. Die relativchronologischen Abfolgen der Bauphasen 1 bis 4 kénnen nur mit Hilfe der
Stratigraphie festgestellt werden.

139 Es ist anzunehmen, dass die Ware lokal in Palmyra hergestellt wurde.

140 Kramer 2004; Rousset 2010, 138 f. Abb. 10, 6. Dort vergesellschaftet mit ESA-Formen. Zu den S-férmigen und geraden Kochtopfrindern
lassen sich auch Vergleiche aus dem Hauran heranziehen, Henrich 2001, 288 Abb. 6; eine zeitliche Einordnung wird nicht gegeben.

141 Jones 1950, 240 Abb. 191, 364; Orssaud 1986, Taf. 4, 5-30.

142 Jones 1950, 269 Abb. 201, 727.

143 Ein Scum kann durch oberfldchlich angereicherte Salze beim Trocknen des GefédBes entstehen; dazu Schneider u. a. 1989, 13.

144 Einige Flaschen weisen auf der Innenseite Bitumen oder Harz auf.

145 Curtis — Green 1997, 64 Abb. 63, 449-454; Finkbeiner 1993b, 12 Abb. 5-7.

146 Haerinck u. a. 1993, 190 Abb. 3.

147 Jones 1950, 239 Abb. 191, 356.

148 Die Topfformen lassen sich wegen ihrer Magerung nicht den Kochtopfwaren zuschreiben. Diese miissten mit Quarz oder Basalt gemagert
sein.

149 Gachet — Salles 1993, 74 Abb. 11, 44; Lombard — Kervran 1993, 147 Abb. 13, 1.

150 Bei einigen Pithosscherben wurden auf der Innenseite Bitumen- oder Harzreste bemerkt; dazu Laubenheimer u. a. 2007, 384 f.

151 Curtis 1989, Taf. 29, 252; Curtis — Green 1997, 93 f. Abb. 64, 467-468; Hauser 1994, Taf. 144—150 (Gruppe M); dazu auch Kramer 2004,
Taf. 130, 108.

152  Aus SE 862 und SE 889 sind Wandscherben zypriotischer Sigillata belegt, die wegen ihres schlechten Erhaltungszustands nicht niher be-
stimmt werden konnten.
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Diagramm 11 Sondage II: Warenverteilung und Anzahl der Scherben aus der Brandschicht

Keramik aus der Brandschicht (Diagramm 11)

Keramologisch erfasst werden konnen eine Brandschicht bzw. mehrere Brandgruben, die im Ostlichen Teil des
Gebiudes beobachtet wurden'>. Dieser Phase lieBen sich SE 565, SE 679, SE 693, SE 942, SE 946, SE 947 und
SE 950 zuordnen.

Parthische glasierte Ware aus Siidmesopotamien

Die Feinkeramik umfasst parthische glasierte Keramik von iiberwiegend diinnwandigen Tellern mit groBen
Durchmessern (K 207-209 Abb. 60 a—c)'>* und Schalen mit unakzentuiertem Rand (K 210-211 Abb. 60 d—e)'*.
Als geschlossene Gefid3formen sind Pilgerflaschen (K 213 Abb. 62 k) und glasierte Flaschen mit Kragenrand
(K 212 Abb. 62 f) vertreten. Die Randform der Pilgerflasche (K 213 Abb. 62 k) kann in das spite 1. Jh. n. Chr.
datiert werden'®. Zu den anderen Flaschenformen lassen sich Vergleiche vom Persischen Golf aus dem 1. und
2. Jh. n. Chr. anfiihren'’.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware

Zum Formenrepertoire dieser Warengruppe gehodren zweihenkelige Kriige mit nach auflen geschwungener Rand-
lippe (K 238 Abb. 61 c), Flaschen mit Rollrddchendekor (K 239 Abb. 62 a) sowie diinnwandige Flaschen mit
nach aufien gezogenem Rand (K 297. 300 Abb. 62 d. h). Als offene Gefiliformen sind Schalen mit eingezogenem
Rand, sog. Echinus Bowls (K 236-237 Abb. 60 f—g), und Teller (K 292 Abb. 60 k) belegt. Die Oberfliche ist
geglittet und leicht poliert. Vergleiche fiir die geschlossenen Gefdal3formen finden sich im gesamten mesopotami-
schen Raum. Fiir die einfachen Schalen mit eingezogenem Rand und die Teller konnen sowohl aus Mesopotamien
und der persischen Golfregion als auch aus der Levante Vergleiche herangezogen werden, die in das 2. Jh. n. Chr.
datiert werden'®.

153 s. Beitrag C. Ertel — R. Ployer in Band 1 dieser Publikation.

154 Boucharlat 1993, 30 Tab. 4.

155 Boucharlat — Mouton 1993, 233 Abb. 4, 7-10.

156 Herling — Salles 1993, 175 f. Abb. 8, 50.

157 Boucharlat — Mouton 1993, 242 Abb. 13, 1-5.

158 Gachet — Salles 1993, 74 Abb. 11, 27; Kramer 2004, Taf. 134, 137-138; 135, 148.
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Importierte Eggshell Ware aus dem siidlichen Mesopotamien

Aus SE 947 ist der Rundboden einer diinnwandigen Schale belegt (K 221 Abb. 60 1). Vergleichbare Exemplare
sind aus Susa, Uruk und von der Insel Failaka bekannt"°, wo sie eine Laufzeit vom 1. bis ins 2. Jh. n. Chr. haben.

Kochtopfware

Vergleiche zu den Kochtopfen (K 253-255 Abb. 63 a—c) und Kasserollen (K 256-258 Abb. 63 d—f) lassen sich in
Palmyra selbst finden'®’. Die Formen weisen in das Ostliche Mittelmeer. Als Vergleiche bieten sich Gefille aus
Gindaros aus dem 1. bis 3. Jh. n. Chr. an'®! sowie Gefdle aus dem Gareus-Tempelbezirk in Uruk, der ab 111 n.
Chr. datiert werden kann'®.

Kiichenware

Hier iiberwiegen tiefe Schiisseln mit unakzentuierter und geriefter Randlippe und Durchmessern zwischen 30 cm
und 50 cm (K 303-307 Abb. 64 a—e). Vergleiche sind nur in der Levante ab dem 2. Jh. n. Chr. zu belegen'®.
Grofie Kriige (K 293 Abb. 61 a) sowie Kriige und Flaschen mit nach auflen geschwungener Randlippe (K 238
Abb. 61 c¢) weisen sowohl nach Mesopotamien als auch in die levantinische Kiistenregion'®*. Die Flaschenformen
aus SE 861, SE 938 und SE 942 (K 298-299. 301-302 Abb. 62 e. g. i. 1) weisen in die persische Golfregion und
konnen dort in die 1. Hélfte des 2. Jhs. n. Chr. datiert werden'®.

Zeitliche Einordnung der Brandschicht

Als Feinwaren sind in der Brandschicht nur parthische glasierte Keramik und die Eggshell Ware vertreten, deren
Formen eine zeitliche Einordnung in das spéte 1. und 2. Jh. n. Chr. zulassen. Da die ESA-Formen aus Palmyra
bisher nur in Schichten vorkommen, die élter als das 2. Jh. n. Chr.'® und auch in der Brandschicht nicht belegt
sind, muss die Brandschicht approximativ dem spiten 1. und frithen 2. Jh. n. Chr. zugeordnet werden.

Keramik aus Bauphasen 5-6 (Diagramm 12)

Fiir die Keramik dieser Bauphasen gilt dasselbe wie fiir die Keramik aus den Bauphasen 1-4. Die vorwiegend in
hohen Versturzschichten geborgenen Funde ermoglichten kaum eine eindeutige Trennung stratigraphischer Ein-
heiten. So kann die Keramik aus den Stratigraphischen Einheiten (SE) 500-516, 520/521, 525-528, 552-554,
558, 562, 579, 581, 583, 585/586, 626-628, 630, 632, 638, 641, 647, 650-652, 661/662, 664, 674, 688, 698/699,
701, 718, 720, 723-725, 741/742, 748, 763/764, 779, 827, 886 und 911-913 nicht weiter stratigraphisch ausge-
wertet werden.

Importierte rote Glanztonware aus Tunesien (African Red Slip Ware)

Belegt ist die Afrikanische Sigillata in den Formen Hayes 32 (K 192 Abb. 65 a)'®’, Hayes 46 (K 193 Abb. 65 b)'¢®
und Hayes 50 (K 194-195 Abb. 65 c—d). Bisher konnte aus Palmyra nur die sehr diinnwandige Variante der Form
Hayes 50 nachgewiesen werden, die ab 230-250 n. Chr. datiert werden kann'®.

159 Boucharlat 1993, 48 f. Tab. 3; Finkbeiner 1993b, 12 Abb. 7, 920; Gachet — Salles 1993, 70 f. Abb. 10, 38.

160 Krogulska 1984, 70-90; Daskiewicz u. a. 2000, 537 f. Abb. 2-3; weitere Funde aus Palmyra: Saito 1994, 102 Abb. 73, 20-23; Saito 2001,
135-144 Abb. 87 E 46-49.

161 Kramer 2004, 219-222 Taf. 110 KG 64-65.

162 Finkbeiner 1993b, 7 Abb. 9, 468.

163 Kramer 2004, 236 f. Form 5 Taf. 118.

164 Kramer 2004, 243 Taf. 132, 120; Finkbeiner 1993b, 10 Abb. 5, 164. Dazu auch Beispiele von der arabischen Halbinsel: Herling — Salles
1993, 176 Abb. 8, 53.

165 Lombard — Kervran 1993, 148, 1-4; Boucharlat — Mouton 1993, 224 Abb. 15, 11-13.

166 s. dazu den Beitrag C. Romer-Strehl, Keramik aus Sondage I in diesem Band.

167 Hayes 1972, 54 f. Abb. 9; EAA 1981, 56 f. Taf. 25 s. v. Hayes Form 32.

168 Hayes 1972, 65 Abb. 11.

169 Hayes 1972, 69-73 Abb. 12.
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Diagramm 12 Sondage II: Warenverteilung und Anzahl der Scherben aus Bauphasen 5-6

Eine bleiglasierte Scherbe aus Dakien

Zu den aufergewohnlichen Funden gehort das Randfragment eines Krugs mit gelblicher Bleiglasur aus
SE 701/705 (K 197 Abb. 27). Die Farbe des Tons ist graulich und entspricht Munsell 2.5 YR 5/1 (reddish gray).
Aufgrund des Tons handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Import aus Dakien. Vergleiche, die in das 3. und
4. Jh. n. Chr. datiert werden, stammen aus dem Romerlager Mehadia'”’.

Importierte parthische glasierte Keramik aus Stidmesopotamien

Die glasierte Keramik, bestehend aus grofien diinnwandigen Schalen (K 214 Abb. 28) und Tellern (K 216-219
Abb. 65 e-h), zeigt nach Siidmesopotamien und in die persische Golfregion und kann anhand von Vergleichen in
das 2. und 3. Jh. n. Chr. datiert werden'”'. Hervorzuheben ist die Applik eines Kopfchens aus SE 934 (K 215 Abb. 26),
das an die hellenistischen Plakettenvasen erinnert. Ein unmittelbarer Vergleich stammt aus dem Militarlager
Qreiye-Ayyas am Euphrat'’>. Weitere Funde sind nicht bekannt. Eine zeitliche Einordnung in das 2. oder 3. Jh. n.
Chr. ist wahrscheinlich.

Kochtopfware

Belegt sind hier die gleichen Formen (K 253-258 Abb. 63 a—f) wie in der vorhergehenden Brandschicht. Hinzu
kommen Topfe (K 260 Abb. 68 a) und Kasserollen (K 259 Abb. 66 a) mit Durchmessern bis zu 50 cm. Vergleich-
bare Funde stammen aus dem Werkstattbereich im Diokletianslager'”® und konnen in das 2. und 3. Jh. n. Chr. da-
tiert werden'”. Zeitgleiche Formen, jedoch in Brittle Ware'”, sind aus Dura-Europos'’®, der Habur-Region'”” und

170 Benea 2005, 310 Abb. 7, 3.

171 Lecomte 1993, 207 Abb. 1-7; Boucharlat — Mouton 1993, 242 Abb. 13, 1-5.

172 Personliche Mitteilung von M. Geschwind.

173 Krogulska 1984, 70-90.

174 Daskiewicz u. a. 2000, 537 f. Abb. 2-3; weitere Funde aus Palmyra: Saito 1994, 102 Abb. 73, 20-23; Saito 2001, 135-144 Abb. 87 E 46-49.
175 Bartl u. a. 1995, 173.

176 Dyson 1968, 58-64 Abb. 19.

177 Romer-Strehl 2005, 241-243.
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Ain Sinu'” bekannt. Im siidlichen Mesopotamien sind Funde auf den Euphratinseln Ana'” und Bijan'® belegt.
Fiir die Pfannenform (K 261 Abb. 68 c) lassen sich Vergleiche aus Mesopotamien und der persischen Golfregion
heranziehen'®.

Kiichenware

Die Kiichenware, insbesondere Schalen'®? mit gekerbten Randlippen (K 308-310 Abb. 66 b—d) und Siebe, kann
mit Formen aus dem Habur-Gebiet verglichen werden, so mit den Siebformen aus Tall Seh Hamad aus der Mitte
des 2. bis Anfang des 3. Jhs. n. Chr.'®. Auch Beispiele aus Dura-Europos lassen sich vergleichen'3*. Die Formen
der Flaschenrdnder (K 299 Abb. 62 g) weisen in die Golfregion'®® und konnen dort bis in das 2. Jh. n. Chr. ver-
folgt werden, so die Beispiele aus Uruk, die in das 2./3. Jh. n. Chr. datiert werden'®. Fiir die tiefen Schiisseln mit
gekerbten Randlippen (K 305. 307. 309-310 Abb. 64 c. e; 66 b—c) konnen tiberwiegend Vergleiche aus dem 6st-
lichen Mittelmeerraum aus dem spiten 2. und dem 3. Jh. n. Chr. herangezogen werden'®’.

Zeitliche Einordnung der Bauphasen 5-6
Sowohl die African Red Slip Ware als auch die parthischen glasierten Formen und die Grobkeramik konnen in das

2./3. Jh. n. Chr. datiert werden. Ein Unikat ist die bleiglasierte Keramik aus dem Donauraum aus SE 701/705 aus
dem 3./4. Jh. n. Chr. Dennoch sind die Bauphasen 5 und 6 in das 2./3. Jh. n. Chr. zu datieren'®®.

45

40 B Jingere Nutzung SE 684
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35 SE 664/688/696

B Brandschicht

B Altere Nutzung SE 693/697
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Diagramm 13  Sondage II: Verteilung diagnostischer Keramik in Raum G in vier Nutzungsphasen

178 Oates — Oates 1959, 207-242.

179 Northedge u. a. 1988, 71.

180 Gawlikowski 1986, 20.

181 Hannestad, Taf. 63, 655-657.

182 Hauser 1996, 81 Abb. 7 i.

183 RoOmer-Strehl 2005, 252-255 Abb. 727-730.

184 Dyson 1968, 48 f. Abb. 12, 315-316.

185 Boucharlat — Mouton 1993, 247 Abb. 18, 4.

186 Finkbeiner 1993b, 14 Abb. 9.

187 Jones 1950, 273 Abb. 204.

188 Auch die Lampenfunde aus den entsprechenden Stratigraphischen Einheiten weisen in diesen Zeitraum, s. Beitrag C. Romer-Strehl, Lampen
in diesem Band.
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Diagramm 14  Sondage II: Verteilung diagnostischer Keramik in Raum K in zwei Nutzungsphasen

Exkurs: Zwei Beispiele verschiedener Nutzungsphasen der Ridume G und K

In den Réaumen G und K konnen mindestens zwei Nutzungsphasen unterschieden werden, eine dltere im 1. Jh. n.
Chr. und eine jiingere im 2./3. Jh. n. Chr., die auch erkennen lassen, wie sich innerhalb des Gebidudes die Vertei-
lung der Keramik sowie deren Nutzung geédndert haben. In Raum G (Diagramm 13) ist Tafelgeschirr, insbesondere
der Anteil an parthischer glasierter Keramik, in der dlteren Nutzungsphase deutlich hoher als in der jiingeren. Der
Anteil an Kochgeschirrformen hat dagegen im 2./3. Jh. n. Chr. deutlich zugenommen. Noch deutlicher ist die Ver-
dnderung in Raum K (Diagramm 14): Hier hat sich der Anteil an Kochtopfwaren in der jiingeren Nutzungsphase
fast verdoppelt. Auch die Gesamtverteilung der Keramik im Gebédude zeigt, dass die Kochtopfwaren in den
spiten Nutzungsphasen deutlich zugenommen haben.

Zusammenfassung

Nach dem keramischen Befund wurde das Hothaus in der 2. Hilfte des 1. Jhs. v. Chr. erbaut und bis in das 3. Jh.
n. Chr. genutzt (Tab. 1). Neben der Qualitéit der ESA und der parthischen glasierten Keramik (K 214-215 Abb.
28-29) sind die lokal hergestellten Formen insbesondere aus dem 1. Jh. n. Chr. (Flaschen und Becher der Sand-
ware) besonders sorgfiltig bearbeitet. Die Oberflachen sind iiberwiegend geglittet, teilweise sogar poliert, was
bei der lokalen palmyrenischen Ware in Sondage I nicht beobachtet werden konnte. Das Formenrepertoire bietet
tiber die Jahrhunderte kaum Abwechslung. Es beinhaltet iiberwiegend Flaschen und Kriige mit und ohne Ausguss-
tillle (Kat. 319-320 Abb. 33-34), Pilgerflaschen (Kat. 318 Abb. 32), Schalen und Schiisseln, die in einer mit
Sand und Kalk gemagerten Kiichenware hergestellt wurden, sowie Vorratsgefife (Kat. 321 Abb. 35) und Koch-
topfwaren. Einzelfunde geben dem Haus etwas Spektakuldres, z. B. die Arabian Red Washed Ware (K 190-191
Abb. 24-25) und die glasierte Scherbe aus dem Donauraum (K 197 Abb. 27).

Ab dem 2. Jh. n. Chr. sind die groen Durchmesser bei Schalen und Schiisseln (30—50 cm) und Tellern (28—
32 cm) auffillig. Derartig grofle Schiisseln sind aus Sondage I nicht bekannt. Der Anteil an Kiichen- und Kochge-
schirr sowie an VorratsgefidB3en ist im 2. Jh. n. Chr. auffallend hoch und steht in Kontrast zur reichen Raumausstat-
tung des Gebidudes. Es ist daher anzunehmen, dass das Hofhaus nicht nur als privates Wohnhaus genutzt wurde.
Vielmehr deutet der keramische Befund insgesamt darauf hin, dass das Haus (auch) einem offentlichen Zweck
diente. Vergleichbare Keramikbefunde finden sich in nicht privat genutzten Gebduden in zeitgleichen Khanen aus
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dem Iran'® sowie in militdrisch genutzten Anlagen, z. B. einem Fort in Bahrain'. Da die Ausstattung des Hof-

hauses die zuletzt genannte militdrische Nutzungsmoglichkeit nicht sinnvoll erscheinen lisst, kann der Bau wohl
als Khan oder Karawanserei bzw. Residenz eines Karawanenherrn interpretiert werden.

In diesen Zusammenhang passt die Beobachtung, dass fiir Khane iiber Jahrhunderte das gleiche Formenrepertoire
iberliefert ist wie in dem palmyrenischen Bau. Insbesondere die offenen Gefdfle mit grofem Durchmesser sind
auffillig''. Man kann also davon ausgehen, dass fiir die Khane eine spezielle funktionale Keramik hergestellt
wurde, sodass man von »Karawansereigeschirr« sprechen konnte. Damit wire in Palmyra erstmalig ein Khan und
damit auch ein Handelshaus belegt. Die Untersuchung zeigt, wie lohnend es ist, sich verstdrkt mit der Funktiona-
litdt von Keramik im jeweiligen Fundkontext auseinanderzusetzen. Angesichts der statistischen Auswertung der
Keramik in den Rdumen G und K und in Hinblick auf den wachsenden Anteil an Koch- und Gebrauchswaren ins-
besondere ab dem 2. Jh. n. Chr. stellt sich die Frage, ob die Feinwaren, in diesem Fall die glasierten Gefif3e, nicht
von einer anderen Materialgruppe abgeldst wurden, nimlich von Glédsern. Da Glas seit jeher eine Kostbarkeit dar-
stellt und die Glasfunde in diesem Gebiude ungewdhnlich zahlreich und von hochster Qualitét sind'®?, ist es gut
vorstellbar, dass Glasgefifie die Tafelkeramik ersetzt haben und dadurch den Aspekt eines wohlhabenden und
reich ausgestatteten Hauses stérker betonen konnten als Fein- und Tafelwaren aus gebranntem Ton.

Abstracts

In Sondage I wurde eine Stralenkreuzung mit angrenzender Wohnbebauung freigelegt. Das keramische Material
aus der Sondage stammt aus stratigraphischen Einheiten (SE) und beinhaltet — erstmalig fiir Palmyra — Keramik
vom Ende des 3. Jhs. v. Chr. bis in das 3.—6. Jh. n. Chr. Das Material vom 3. Jh. bis in die Mitte des 2. Jhs. v. Chr.
zeigt sowohl in den Importen als auch in der lokalen Keramikproduktion grofe Affinitit zum Ostlichen Mittel-
meerraum. Erst ab 150 v. Chr. lassen sich stidmesopotamische Einfliisse erkennen. Besonders im 2. und 3. Jh. n.
Chr. wird der stidmesopotamisch-parthische Einfluss deutlich. Formen, die im 6stlichen Mittelmeerraum herge-
stellt wurden, und solche, die diese Formen imitieren, aber aus Stidmesopotamien stammen, werden in Palmyra
gleichzeitig verwendet. Das ist eine fiir Palmyra charakteristische Besonderheit des 1. Jhs. n. Chr.

Das keramische Material aus Sondage II stammt aus stratigraphischen Einheiten (SE), die sich chronologisch be-
stimmen lassen. Danach wurde das Hothaus in der 2. Hilfte des 1. Jhs. v. Chr. erbaut und bis in das 3. Jh. n. Chr.
genutzt. Auffillig ist die grole Menge an Vorratsgefiafien sowie Kiichen- und Kochgeschirr, die iiberwiegend in
das 2. und 3. Jh. n. Chr. datiert werden. Hervorzuheben ist ein stereotyp hidufig wiederkehrendes Formen-
ensemble, bestehend aus Kanne oder Krug, einer grolen Schiissel und einer Kochgeschirrform. Insbesondere ab
dem beginnenden 2. Jh. n. Chr. fallen die grolen Durchmesser von Schalen und Schiisseln auf sowie die qualitéts-
vollen, importierten parthischen glasierten Tischamphoren oder Flaschen. Diesem Keramikensemble sowie
Schiisseln mit groBen Durchmessern begegnet man sonst nur in parthischen und islamischen Karawanenbauten
im Iran. Der keramische Befund insgesamt legt es nahe, das Hothaus als Khan bzw. Residenz eines Karawanen-
herrn zu interpretieren. Besonders ein bestimmtes Keramikensemble, das sich sonst ausschlielich in Karawanen-
bauten nachweisen ldsst, kann geradezu als »Karawanserei-Geschirr« bezeichnet werden.

The material from Trench I belongs to stratigraphical units and contains — for the first time in Palmyra — ceramics
from the end of the 3rd century BC until the 3rd to 6th centuries AD. Local productions as well as imported
fabrics of the 3rd up to the middle of the 2nd century BC have a high affinity to the eastern Mediterranean area.
From 150 BC onwards, South Mesopotamian influences are visible within the pottery material. This South
Mesopotamian and Parthian influences become clearly evident during the 2nd and 3rd centuries AD. Forms that
were produced in the eastern Mediterranean area and those imitating these forms were used at the same time in
Palmyra. This is a special Palmyrene characteristic for the 1st century AD.

According to the ceramic findings from Trench 11, the courtyard building has been erected in the second half of
the Ist century BC and was used until the 3rd century AD. The amount of storage pots and kitchen and cooking-pot
ware is remarkable. These findings date mostly back to the 2nd and 3rd centuries AD. Strangely enough, a pottery
ensemble consisting of a jug or jar, a big dish and a certain cooking-pot form has been found several times.

189 Kleiss 1999, 125 Abb. 125.

190 Lombard — Kervran 1993, 146-152 Abb. 12-18; vgl. auch die hellenistischen Keramikdurchmesser in Lombard — Kervran 1993, 153 f. Abb.
19-20.

191 Islamische Beispiele bei Kleiss 1997, 62 Abb. 100. 110-111; spétsassanidisch-frithislamische Beispiele bei Kleiss 1998, 28 Abb. 41.

192 Zu den Glasfunden s. Beitrag R. Ployer, Glasgefife in diesem Band.
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Especially from the beginning of the 2nd century AD onwards the dishes and plates become bigger, and imported
exquisite glazed Parthian bottles and table amphorae appeared more often. Until now, this kind of pottery
ensemble has only been found in Parthian and Islamic caravan buildings in Iran. Hence, the court yard house can
be seen as a khan or residence of a caravan leader. Especially a certain pottery ensemble, otherwise only docu-
mented in caravan buildings, can be called >caravan building pottery:-.
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Katalog der Keramik

Abkiirzungen

ARSW  African Red Slip Ware
BSP Black Slip Predecessor

ESA Eastern Sigillata A

Fa Farbe aufien

Fi Farbe innen

FM Farbe der Matrix

LRCW  Late Roman C Ware

Ob Oberflachenbeschaffenheit
SE Stratigraphische Einheit

Im Katalog sind die Stiicke aus Sondage I und II getrennt aufgefiihrt, K 1-179 aus Sondage I, K 180-317 aus
Sondage II. Innerhalb dieser Ordnung sind die Eintrige nach Waren geordnet, innerhalb der Waren chronologisch
nach Bauphasen: K 1-3 schwarze Glanztonware aus der Levante, K 4-7 attische Importkeramik, K 8-12 BSP,
K 13-27 rote Glanztonware aus der Levante, K 28-55 ESA, K 56-57 ARSW, K 58 LRCW, K 59 bleiglasierte Ke-
ramik aus Kleinasien, K 60-81 parthische glasierte Keramik aus Mesopotamien, K 82—-102 lokale palmyrenische
Ware, K 103-127 Kochtopfware, K 128-171 Kiichenware, K 172-179 Brunnenkeramik.

Keramik aus Sondage I

Schwarze Glanztonware I aus der Levante: Bauphase 1

K 1 Knickwandschale (Abb. 36 a)

Inv. PA 2001/271/1; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
schwarzer Glanztoniiberzug; Fa: 10 YR 3/1; Dm 13 cm.

Vgl. Kramer 2004, 124 f. Taf. 48, 15-16, 1.

Dat.: 225-175 v. Chr.

Schwarze Glanztonware I aus der Levante: Bauphase 2

K 2 Rand eines Fischtellers (Abb. 39 b)

Inv. PA 2001/267/2; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
schwarzer Glanztoniiberzug; Fa: 10 YR 3/1; Dm 22 cm.

Vgl. Waagé 1948, 11. 13 f. Taf. 1; Rotroff 1997, 149-150 Abb. 53, 758.
Dat.: 175-150 v. Chr.

K 3 Rand eines Fischtellers (Abb. 39 ¢)
Inv. PA 2001/267/7; Dm 23 cm; sonst wie K 2.

Schwarze Glanztonware II (attische Keramik): Bauphase 1

K 4 Fischteller (Abb. 36 b)

Inv. PA 2001/272/1; FM: 7.5 YR 7/4; Ob: schwarzer Glanztoniiberzug;
Fa: 10 YR 3/1; Dm 24 cm.

Vgl. Rotroff 1997, 146149 Taf. 51, 723.

Dat.: 225-175 v. Chr.

K 5 Knickwandschale (Abb. 36 c)

Inv. PA 2001/319/2; Ob: schwarzer Glanztoniiberzug; Fa: 10 YR 3/1;
Dm 16 cm.

Vgl. Rotroff 1997, 156158 Taf. 60, 893-897.

Dat.: 225-175 v. Chr.

K 6 Ringboden eines Skyphos mit Palmettenstempeln (Abb. 1; 36 d)
Inv. PA 99/83/6; FM: 7.5 YR 8/4; Bruchstruktur: glatt; Ob: schwarzer
Glanztoniiberzug; Fa: 2.5 YR 2.5/1; Dm 6 cm.

Lit.: Romer-Strehl 2000, 81-83 Abb. 9 a-b.

Dat.: 225-175 v. Chr.

Abb. 1 Ringboden Skyphos K 6

Abb. 2
Rand Fischteller K 8

K 7 Ringboden eines Fischtellers (Abb. 36 e)

Inv. PA 99/70/2; FM: 7.5 YR 8/4; Bruchstruktur: glatt; Ob: schwarzer
Glanztoniiberzug; Fa: 2.5 YR 2.5/1; Dm 5,8 cm.

Dat.: 225-175 v. Chr.

Schwarze Glanztonware III (BSP): Bauphase 2

K 8 Rand eines Fischtellers (Abb. 2; 39 f)

Inv. PA 2001/268/2; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob:
schwarzer Glanztoniiberzug; Fa: 10 YR 3/1; Dm 26 cm.

Vgl. Waagé 1948, 11. 13 f. Taf. 1; Slane 1997, 269-274.

Dat.: 175-150 v. Chr.
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C. Romer-Strehl

Vgl. Rotroff 1997, 49 Abb. 52, 753.
Dat.: 200~175 v. Chr.

K 14 Echinus Bowl (Abb. 37 g)

Inv. PA 2001/267/12; FM: 10 YR 7/3; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
roter Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 10 R 5/8; Dm 12 cm.

Dat.: 200-175 v. Chr.

K 15 Ringboden (Abb. 37 f)

) - Inv. PA 2001/272/11; FM: 10 YR 7/3; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
..---;-- g g roter Glanztoniiberzug; Fi: 2.5 YR 5/8; Fa: 10 R 5/8; Dm 8 cm.
Dat.: 200-175 v. Chr.

Abb. 3 Echinus Bowl K 10 Abb. 4 Ringboden Rote Glanztonware I aus der Levante: Bauphase 2
K12
K 16 Ringboden mit Palmettendekor (Abb. 55 37 h)
Inv. PA 2001/269/ 8; FM: 10 YR 7/3; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
roter Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 4/8; Dm 3 cm.
Vgl. Rotroff 1997, 163 f. Nr. 1007-1008.
Dat.: 175-150 v. Chr.

K 17 Ringboden (Abb. 39 i)

Inv. PA 2001/267/31; FM: 10 YR 7/3; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
roter Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 10 R 6/6; Dm 7 cm.

Dat.: 175-150 v. Chr.

K 18 Echinus Bowl (Abb. 40 ¢)

Inv. PA 2001/262/5; FM: 10 YR 7/3; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
roter Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 4/8; Dm 14 cm.

Dat.: 175-150 v. Chr.

K 19 Echinus Bowl (Abb. 40 d)
Inv. PA 2001/267/9; Dm 16 cm; sonst wie K 18.

K 20 Echinus Bowl (Abb. 40 e)
Inv. PA 2001/267/6; wie K 18.

K 21 Echinus Bowl (Abb. 40 f)
Inv. PA 2001/316/ 6; Dm 12 cm; sonst wie K 18.

K 22 Wand eines Bechers (?) (Abb. 40 m)
Inv. PA 2001/262/3; Dm nicht bestimmbar; sonst wie K 18.

K 23 >Megarischer Becher< (Abb. 40 n)
Inv. PA 2001/262/1; Dm 24 cm; sonst wie K 18.
Vgl. Waagé 1948, 29 Taf. 4 Hm 5.

K 24 Kantharos (Abb. 40 1)
Inv. PA 2001/262/11; Dm 6,5 cm; sonst wie K 18.
Vgl. Rotroff 1997, 97 Abb. 15.

K 25 Ringboden eines Tellers mit Rollrddchendekor (Abb. 6)

Inv. PA 2001/260/3; FM: 10 YR 7/3; Bruchstruktur: fein pords; Ob
innen: roter und schwarzer Glanztoniiberzug, auBlen tongrundig; Fa:
10 YR 7/4; Fi: 2.5 YR 4/8 = 10 YR 2.1/1; Dm 6 cm.

Dat.: 175-150 v. Chr.

Abb. 6 Ringboden Teller Abb. 7 Wandfragment
K25 Flasche K 28

K 9 Rand eines Fischtellers (Abb. 39 g)

Inv. PA 2001/268/4: Dm 21 cm; sonst wie K 8. Rote Glanztonware I aus der Levante: Bauphase 3

K 10 Echinus Bowl (Abb. 3; 40 a) K 26 Schale mit Palmettendekor (Abb. 42 k)

Inv. PA 2001/267/10; Dm 12 cm; sonst wie K 8. Inv. PA 2001/249/257/5; FM: 5 YR 5/6; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 3/4; Dm 5 cm.

K 11 Echinus Bowl (Abb. 40 b) Dat.: Mitte 2. Jh. v. Chr.

Inv. PA 2001/262/8; Dm 13 cm; sonst wie K 8.
K 27 Fischtellerboden mit Palmettendekor (Abb. 42 f)
K 12 Ringboden (Abb. 4) Inv. PA 2001/316/1; Dm 10 cm; sonst wie K 26.
Inv. PA 2001/262/9; Dm 8 cm; sonst wie K 8. Lit.: Rémer-Strehl 2000, 86 f. Abb. 10 d—f.
Dat.: Mitte 2. Jh. v. Chr.
Rote Glanztonware I aus der Levante: Bauphase 1

K 13 Rand eines Fischtellers (Abb. 37 ¢)
Inv. PA 2001/271/1; FM: 10 YR 7/3; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
roter Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 10 R 6/6; Dm 20 cm.
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Rote Glanztonware II (ESA): Bauphase 1

K 28 Wandfrgt. einer Flasche mit figiirlicher Darstellung (Abb. 7; 37 a)

Inv. PA 99/83/2; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter Glanz-
toniiberzug; Fa: 2.5 YR 4/4; Dm nicht bestimmbar.

Lit.: Romer-Strehl 2000, 87-89 Abb. 11 a Taf. 16 d; Schmidt-Colinet —
al-As‘ad 2002, 165 Abb. 11.

Dat.: 200-175 v. Chr.

K 29 Wandfrgt. einer Flasche oder Kanne (Abb. 37 b)

Inv. PA 99/49/4; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: 10 R 4/6;
Dm nicht bestimmbar; sonst wie K 28.

Lit.: Romer-Strehl 2000, 87—-89 Abb. 11 b.

K 30 Fischtellerrand (Abb. 8)

Inv. PA 99/83/3; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter Glanz-
toniiberzug; Fa: 10 R 5/8; Dm 24 cm.

Dat.: 200-175 v. Chr.

Rote Glanztonware 11 (ESA): Bauphase 3

K 31 Fischteller, Form Hayes 1 (Abb. 42 e)

Inv. PA 2001/249/257/3; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter
Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 4/4; Dm 24 cm.

Dat.: 150-125 v. Chr.

K 32 >Megarischer Becher<, Form Hama 20/Hayes 24 (Abb. 42 m)
Inv. PA 2001/316/9; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter
Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 5/8; Dm 24 cm.

Vgl. Kramer 2004, 187 Taf. 83.

Dat.: 150-100 v. Chr.

K 33 Echinus Bowl, Form Hama 2/Hayes 5 (Abb. 42 i)

Inv. PA 2001/259/1; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter
Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 4/4; Dm 20 cm.

Vgl. Kramer 2004, 183 Taf. 77, 16.

Dat.: 150-100 v. Chr.

K 34 >Megarischer Becher< (Abb. 9 a)
Inv. PA 99/33/7; wie K 32.

K 35 >Megarischer Becher< (Abb. 9 b)
Inv. PA 99/65/9; wie K 32.

K 36 >Megarischer Becher< (Abb. 9 ¢)
Inv. PA 99/67/3; wie K 32.

K 37 >Megarischer Becher< (Abb. 9 d)
Inv. PA 99/36/1; wie K 32.

Rote Glanztonware II (ESA): Bauphase 4

K 38 Wandfrgt. eines >Megarischen Bechers< (Abb. 46 a)

Inv. PA 2000/131/11; FM: 10 YR 8/2; Fa und Fi: 10 R 6/8; Dm nicht
bestimmbar; sonst wie K 32.

Dat.: 100-30 v. Chr.

K 39 >Megarischer Becher< (Abb. 10 a; 46 b)
Inv. PA 2000/131/2; Dm nicht bestimmbar; sonst wie K 38.

K 40 >Megarischer Becher< (Abb. 46 c)
Inv. PA 2000/131/12; Dm 12 cm; sonst wie K 38.

K 41 >Megarischer Becher< (Abb. 10 b; 46 d)
Inv. PA 2000/131/10; Dm nicht bestimmbar; sonst wie K 38.

K 42 Becher, Form Hama 18/Hayes 17 (Abb. 46 h)
Inv. PA 2000/251/31; Dm 14 c¢m; sonst wie K 38.

K 43 Schale mit leicht verdickten Randlippen, Form Hama 17/Hayes
22 (Abb. 46 i)
Inv. PA 2000/131/7; Dm 13 cm; sonst wie K 38.

Abb. 9 >Megarische Becher<a) K 34, b) K 35, c) K 36,

d) K 37

Abb. 10

»Megarische Becher«<
a) K39,b) K41

K 44 Schale, Form Hama 2/Hayes 5 (Abb. 46 k)
Inv. PA 2000/244/19; Dm 14,5 cm; sonst wie K 38.
Vel. Kramer 2004, 183 Taf. 77, 16.

Dat.: 100-30 v. Chr.

Rote Glanztonware I (ESA): Bauphase 5

K 45 Teller, Form Hama 14/Hayes 34 (Abb. 47 a)

Inv. PA 99/44/7; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter Glanz-
toniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 4/4; Dm 12 cm.

Vgl. Kramer 2004, 191 Taf. 85.

Dat.: 30 v. Chr. — 50 n. Chr.

K 46 Becher, Form Hama 24/Hayes 48 (Abb. 47 b)
Inv. PA 2000/240/4; Dm 14 cm; sonst wie K 45.
Vgl. Kramer 2004, 193 Taf. 87.

Dat.: 30 v. Chr. — 50 n. Chr.

K 47 Becher, Form Hama 24/Hayes 48 (Abb. 47 ¢)
Inv. PA 2001/240/5; Fa und Fi: 10 R 6/8; Dm nicht bestimmbar; sonst
wie K 45.
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Abb. 11
Reliethenkelskyphos K 59

. Wandfragment Amphore K 60

Abb. 13 Wandfragmente Flaschen
a) K64,b) K65, c) K 66

K 48 Becher- oder Tellerfrgt. (Abb. 47 d)
Inv. PA 2001/313/9; Dm nicht bestimmbar; sonst wie K 45.

K 49 Teller, Form Hama 14/Hayes 35 (Abb. 47 e)
Inv. PA 2000/240/4; Dm 13 cm; sonst wie K 45.

K 50 Ringboden eines Bechers (?), eventuell Form Hama 14 (Abb. 47 f)
Inv. PA 2000/223/19; Dm 6 cm; sonst wie K 45.

K 51 Becher, Form Hama 24/Hayes 48 (Abb. 47 g)
Inv. PA 2000/233/2a; wie K 46.
K 52 Ringboden (Abb. 47 h)

Inv. PA 2000/233/3a; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter
Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 10 R 6/6 — 10 R 4/4; Dm 4,8 cm.
Dat.: 30 v. Chr. — 50 n. Chr.

K 53 Ringboden (Abb. 47 i)
Inv. PA 2000/233/5a; Dm 5,8 cm; sonst wie K 52.

K 54 Ringboden (Abb. 47 k)

Inv. PA 2000/233/12; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter
Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 10 R 6/8; Dm 12 cm.

Dat.: 30 v. Chr. — 50 n. Chr.

K 55 Echinus Bowl, Form Hama 2 (Abb. 47 o)

Inv. PA 2000/313/9; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter
Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 5/6; Dm 13 cm.

Vgl. Kramer 2004, 194 Taf. 87.

Dat.: 30 v. Chr. — 50 n. Chr.

Rote Glanztonware III (ARSW): Bauphase 6

K 56 Schale, Form Hayes 50 (Abb. 50 d)

Inv. PA 2000/127/10; FM: 10 R 6/8; Bruchstruktur: glatt; Ob: Glanz-
toniiberzug; Fa und Fi: 10 R 5/8; Dm 17 cm.

Vgl. Hayes 1972, 73; Lund 1995, 139-141.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 57 Schale, Form Hayes 50 (Abb. 50 e)
Inv. PA 2000/127/11; Dm 20,6 cm; sonst wie K 56.

Rote Glanztonware IV (LRCW): Nachnutzung

K 58 Schale, Form Hayes 9 (Abb. 50 b)

Inv. PA 2000/119/9; EM: 2.5 YR 7/6; Bruchstruktur glatt; Ob: Glanzton-
iiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 7/8; Dm 26 cm.

Vgl. Hayes 1972, 379-382 Abb. 82, 13.

Dat.: 6. Jh. n. Chr.

Bleiglasierte kleinasiatische Reliefkeramik

K 59 Wandfrgt. eines kleinasiatischen Reliefhenkelskyphos (Abb. 11)
Inv. PA 2000/222/1; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: Bleiglasur;
Fa: griin, Fi: gelb; Dm nicht bestimmbar.

Vgl. Waagé 1948, 81 Abb. 44, 13—14; Hochuli-Gysel 1977, Taf. 17, 113.
Dat.: 50 v. Chr. — 50 n. Chr.

Parthische glasierte Ware aus Siidmesopotamien: Bauphase 2

K 60 Wandfragment einer Amphore/Flasche (Abb. 12; 41 a)

Inv. PA 2001/260/2a; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
Alkali-Glasur; Fa: gelb, Fi: tongrundig verstrichen 10 YR 8/3; Dm
20 cm.

Vgl. Lecomte 1993, 20 Abb. 15.

Dat.: 175-150 v. Chr.

Parthische glasierte Ware aus Siidmesopotamien: Bauphase 3

K 61 Teller (Abb. 42 b)

Inv. PA 2001/259/11; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
Alkali-Glasur; Fa und Fi: gelb; Dm 15 cm.

Vgl. Herling — Salles 1993, 168 Taf. 3, 13; Gachet — Salles 1993,
6670 Taf. 7, 18; 9; Boucharlat 1993, 47 f. Tab. 5; Lecomte 1993, 20
Taf. 15, 2-8.

Dat.: Mitte 2. Jh. v. Chr.

K 62 Fischteller (Abb. 42 ¢)
Inv. PA 2001/252/7; Dm 13 cm; sonst wie K 61.

K 63 Echinus Bowl (Abb. 42 h)

Inv. PA 2001/305/6; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
Alkali-Glasur; Fa und Fi: gelb; Dm 10 cm.

Dat.: Mitte 2. Jh. v. Chr.

K 64 Wandfrgt. einer Flasche (Abb. 13 a)
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Inv. PA 2001/252/6; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
aullen Alkali-Glasur, innen tongrundig verstrichen; Fa: hellblau, Fi:
10 YR 8/3; Dm nicht bestimmbar.

Dat.: Mitte 2. Jh. v. Chr.

K 65 Wandfrgt. einer Flasche (Abb. 13 b)
Inv. PA 2001/305/27; Dm nicht bestimmbar; sonst wie K 64.

K 66 Wand und Boden einer Flasche (Abb. 13 ¢)
Inv. PA 2001/262/17; Fa: gelblich; Dm nicht bestimmbar; sonst wie
K 64.

Parthische glasierte Ware aus Siidmesopotamien: Bauphase 4

K 67 Teller (Abb. 46 e)
Inv. PA 2000/131/16; Dm 20 cm; sonst wie K 61.
Dat.: 100-30 v. Chr.

K 68 Ringboden eines Fischtellers (Abb. 46 f)
Inv. PA 2001/313/5; Dm 6 cm; sonst wie K 67.

K 69 Fischtellerrand (Abb. 46 g)

Inv. PA 2000/251/252/2; Dm 20 cm; sonst wie K 61.

Vgl. Hannestad 1983, Taf. 20, 211. 213; Boucharlat 1993, 50 Tab. 5;
Lecomte 1993, 38 Abb. 15, 2.

Dat.: 100-30 v. Chr.

K 70 Knickwandschale (Abb. 46 1)

Inv. PA 2001/244/7; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
Alkali-Glasur; Fa und Fi: gelblich-griin; Dm 13 cm.

Vgl. Boucharlat 1993, Tab. 4.

Dat.: 100-30 v. Chr.

Parthische glasierte Ware aus Stidmesopotamien: Bauphase 5

K 71 Henkel (Abb. 49 e)

Inv. PA 2000/223/2; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
Alkali-Glasur; Fa: griin.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 72 Teller (Abb. 49 f)

Inv. PA 2000/162/2; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
Alkali-Glasur; Fa und Fi: gelb; Dm 18 cm.

Vgl. Lombard — Kervran 1993, 137 Abb. 13; Oates — Oates 1958, 114—
158.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 73 Boden einer Schale (Abb. 49 g)
Inv. PA 2000/225/19; Dm 7 cm; sonst wie K 72.

K 74 Boden einer Schale (Abb. 49 h)
Inv. PA 2000/233/27; Dm 8 cm; sonst wie K 72.

K 75 Boden einer Flasche (Abb. 49 i)

Inv. PA 2000/233/26; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
Alkali-Glasur; Fa: gelblich-griin, Fi: 10 YR 8/3; Ob: innen tongrundig
verstrichen; Dm 5 cm.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 76 Boden eines Tellers (Abb. 49 k)

Inv. PA 2000/224/3; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
Alkali-Glasur; Fa und Fi: gelblich-griin; Dm 20 cm.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 77 Ringboden eines Bechers, Imitation von ESA-Form Hama 22
(Abb. 14)
Inv. PA 2000/224/4; Dm 5 c¢m; sonst wie K 76.

Abb. 14 Ringboden
Becher K 77

Abb. 15 Wandfragment
Flasche K 81

Randfragment Teller K 83

Parthische glasierte Ware aus Siidmesopotamien: Bauphase 6

K 78 Knickwandschale (Abb. 50 c¢)

Inv. PA 2000/150/3; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
Alkali-Glasur; Fa und Fi: griinlich-gelb; Dm 24 cm.

Vgl. Starr 1939, 139 Abb. b; Toll 1943, Abb. 28; Oates — Oates 1959,
220 Typ 22 Taf. 56; Venco 1970/1971, 460 Abb. 94, 75; Finkbeiner
1993b, 10 Abb. 5.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 79 Schale (Abb. 50 f)
Inv. PA 2000/127/1; Dm 24 cm; sonst wie K 78.

K 80 Knickwandschale (Abb. 50 g)
Inv. PA 2000/301/15; Dm 23 cm; sonst wie K 78.

K 81 Wandfrgt. einer Flasche (Abb. 15)

Inv. PA 2000/127/4; FM: 2.5 Y 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
Alkali-Glasur; Fa: gelb, Fi: tongrundig verstrichen 10 YR 8/4; Dm
nicht bestimmbar.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware: Bauphase 1

K 82 Rand eines Tellers mit eingerolltem Rand (Abb. 37 d)

Inv. PA 2001/272/3; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 7/6; Dm 23 cm.

Vgl. Rotroff 1997, 312 Abb. 48, 667. 670. 674.

Dat.: 200175 v. Chr.

K 83 Rand eines Tellers (Abb. 16; 37 e)

Inv. PA 2001/272/2; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
roter Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 4/8; Dm 24 cm.

Dat.: 200~175 v. Chr.

K 84 Krater (Abb. 38 a)

Inv. PA 2001/269/6; FM: 10 YR 7/4; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 6/4; Dm 21 cm.

Vgl. Guz-Zilberstein 1995, 326 Taf. 6; 53 Nr. 8.

Dat.: 200~175 v. Chr.

37



38

C. Romer-Strehl

Abb. 17 Randfragmente Fischteller
a) K 87,b) K 88, c) K89

Abb. 18 Kochtopf K 103

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware: Bauphase 2

K 85 Teller (Abb. 39 a)

Inv. PA 2001/261/9; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 24 cm.

Vgl. Rotroff 1997, 142145 Taf. 48, 669.

Dat.: 175-150 v. Chr.

K 86 Rand eines Fischtellers (Abb. 39 d)
Inv. PA 2001/267/13; Fa und Fi: 10 YR 7/3; Dm 21 cm; sonst wie
K 85.

K 87 Rand eines Fischtellers (Abb. 17 a)
Inv. PA 2001/267/17; wie K 86.

K 88 Rand cines Fischtellers (Abb. 17 b )
Inv. PA 2001/267/18; Fa und Fi: 10 YR 8/3; Dm 22,5 cm; sonst wie K 86.

K 89 Rand eines Fischtellers (Abb. 17 ¢)
Inv. PA 2001/267/19; Fa und Fi: 10 YR 7/4; sonst wie K 86.

K 90 Rand eines Tellers (Abb. 39 e)
Inv. PA 2001/267/14; Fa und Fi: 10 YR 7/3; Dm 22 cm; sonst wie K 85.

K 91 Schale mit eingezogenem Rand und Profilierung auf der Innen-
seite (Abb. 40 g)

Inv. PA 2001/276/37; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/3; Dm 28 cm.

Dat.: 175-150 v. Chr.

K 92 Schale mit eingezogenem Rand (Abb. 40 h)
Inv. PA 2001/316/5; Dm 20 cm; sonst wie K 91.

K 93 Schale mit eingezogenem Rand und Profilierung auf der Innen-
seite (Abb. 40 i)
Inv. PA 2001/262/19; Dm 23 cm; sonst wie K 91.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware: Bauphase 3

K 94 Teller mit eingerolltem Rand (Abb. 42 a)

Inv. PA 2001/267/12; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 7/6; Dm 16 cm.

Dat.: 150-100 v. Chr.

K 95 Rand eines Tellers mit nach aulen gezogenem Rand (Abb. 42 d)
Inv. PA 2001/251/12; wie K 94.

K 96 Echinus Bowl (Abb. 42 g)
Inv. PA 2001/251/3; wie K 94.

K 97 Schale (Abb. 42 1)
Inv. PA 2001/262/35; Dm 19 cm; sonst wie K 94.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware: Bauphase 5

K 98 Schale mit unakzentuiertem Rand (Abb. 47 1)

Inv. PA 2000/224/6; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 7/6; Dm 12 cm.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 99 Echinus Bowl (Abb. 47 m)
Inv. PA 2000/320/7; Dm 11 cm; sonst wie K 98.

K 100 Echinus Bowl (Abb. 47 n)
Inv. PA 2000/168/5; Dm 19 cm; sonst wie K 98.

K 101 Becher (Abb. 47 p)

Inv. PA 2000/233/3; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter
Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 5/6; Dm 20 cm.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 102 Knickwandschale (Abb. 47 q)

Inv. PA 2000/244/2; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 7/6; Dm 20 cm.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

Kochtopfware: Bauphase 1

K 103 Kochtopf (Abb. 18; 38 f)

Inv. PA 2001/269/6; FM: 7.5 YR 5/1; Bruchstruktur: poros; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa: 10 YR 4/1, Fi: 10YR 6/4; Dm 12 cm.

Vgl. Papanicolaou-Christensen — Friis Johannsen 1971, 46 Abb. 21,
177; Hayes 1991, 80 f. Abb. 29, 2.

Dat.: 200-175 v. Chr.

K 104 Kochtopf (Abb. 38 i)

Inv. PA 2001/269/1; FM: 10 YR 7/4; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa: 10 YR 3/1, Fi: 10 YR 6/6; Dm 15 cm.

Vgl. Jones 1950, 229 Abb. 187 c.

Dat.: 200-175 v. Chr.

K 105 Kochtopf (Abb. 38 h)
Inv. PA 2001/269/6; FM: 7.5 YR 6/3; Dm 15 cm; sonst wie K 103.

K 106 Kochtopf (Abb. 38 k)

Inv. PA 2001/270/2; FM: 10 YR 7/4; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 6/4; Dm 18 cm.

Vgl. Kramer 2004, Taf. 103 KG 9.

Dat.: 200~175 v. Chr.
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Kochtopfware: Bauphase 2

K 107 Kochtopf (Abb. 41 i)

Inv. PA 2001/264/24; FM: 7.5 YR 6/3; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 16 cm.

Dat.: 175-150 v. Chr.

K 108 Kochtopf (Abb. 41 k)

Inv. PA 2001/169/3; FM: 10 YR 7/4; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 6/6; Dm 14 cm.

Dat.: 175-150 v. Chr.

K 109 Lopas (Abb. 41 1)

Inv. PA 2001/267/18; FM: 7.5 YR 5/1; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 4/1; Dm 20 cm.

Vgl. Rotroff 2006, 178 f.; Hannestad 1983, 63 f. Taf. 58, 615-618.
Dat.: 175-150 v. Chr.

Kochtopfware: Bauphase 3

K 110 Lekane (Abb. 43 a)

Inv. PA 2001/258/2; FM: 10 YR 7/4; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa: 10 YR 4/1, Fi: 10 YR 6/4; Dm 23 cm.

Vgl. Rotroff 2006, 109 f. Taf. 41, 248; Hayes 1991, 56162 Taf. 56, 20.
Dat.: 150-100 v. Chr.

K 111 Lekane (Abb. 43 b)
Inv. PA 2001/258/2a; Fa und Fi: 10 YR 6/4; Dm 31 cm; sonst wie
K 110.

K 112 Lekane (Abb. 43 ¢)
Inv. PA 2001/316/4; FM: 7.5 YR 6/3; Bruchstruktur: pords bis grob-
porig; Fa und Fi: 10 YR 4/1; Dm 30 cm; sonst wie K 110.

K 113 Topf (Abb. 44 i)

Inv. PA 2001/251/252/2; FM: 10 YR 7/4; Bruchstruktur: pords bis
grobporig; Ob: tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 6/4; Dm
18 cm.

Vgl. Jones 1950, Taf. 187,222 B.

Dat.: 150-100 v. Chr.

K 114 Topf (Abb. 44 k)

Inv. PA 2001/304/2; FM: 10 YR 7/4; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 4/1; Dm 11 cm.

Dat.: 150-100 v. Chr.

K 115 Topf (Abb. 44 1)
Inv. PA 2001/305/2; FM: 7.5 YR 6/3; Dm 15 cm; sonst wie K 114.

Kochtopfware: Bauphase 4

K 116 Topf (Abb. 46 m)

Inv. PA 2001/251/3; FM: 7.5.YR 7/3; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 6/6; Dm 18,5 cm.

Vgl. Rotroff 2006, 175 Form 8 Taf. 77.

Dat.: 100-30 v. Chr.

Kochtopfware: Bauphase 5

K 117 Boden einer Kasserolle (Abb. 48 b)

Inv. PA 2000/313/1; FM: 5 YR 5/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa: 10 R 3/1, Fi: 2.5 YR 6/6; Dm 20 cm.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 118 Topf (Abb. 19; 48 ¢)

Inv. PA 2000/313/11; FM: 5 YR 5/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa und Fi: 2.5 YR 6/6; Dm 19 cm.

Vgl. Kramer 2004, 219-229 Taf. 106.

Dat.: 50 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

Abb. 19 Topf K 118

Abb. 20 Chytren a) K 121, b) K 122

K 119 Topf (Abb. 49 ¢)
Inv. PA 2000/233/17; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 16,2 cm; sonst wie
K 118.

K 120 Topf (Abb. 49 d)

Inv. PA 2000/233/2; FM: 5 YR 5/6; Fa: 10 R 3/1, Fi: 2.5 YR 6/6; Dm
19 cm.

Dat.: 50 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 121 Chytra (Abb. 20 a)
Inv. PA 2000/224/233/1; FM: 10 R 5/8; Dm 22 cm; sonst wie K 120.

K 122 Chytra (Abb. 20 b)
Inv. PA 2000/233/11; Dm 21 cm; sonst wie K 121.

K 123 Kasserolle (Abb. 48 d)
Inv. PA 2000/234/233/9; Dm 21 c¢m; sonst wie K 121.

Kochtopfware: Bauphase 6

K 124 Topf (Abb. 51 f)

Inv. PA 2000/146/3; FM: 5 YR 5/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa: 10 R 3/1, Fi: 2.5 YR 6/6; Dm 17 cm.

Vgl. Daszkiewicz u. a. 2000, 537-548; Dyson 1968, 59 f. Taf. 13-14;
Romer-Strehl 2005, 241-243 Abb. 611-634; Oates — Oates 1959, 226
f.; vgl. auch Bartl u. a. 1995, 173.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 125 Topf (Abb. 51 g)
Inv. PA 2000/140/6; Fa und Fi: 2.5 YR 5/6; Dm 12 cm; sonst wie K 124.
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Abb. 21

Kasserolle K 127

K 126 Kasserolle (Abb. 51 h)
Inv. PA 2000/127/1; Fa und Fi: 10 R 3/1; Dm 18 cm; sonst wie K 124.

K 127 Kasserolle (Abb. 21)
Inv. PA 2000/127/2; Fa und Fi: 10 R 3/1; Dm 19 cm; sonst wie K 124.

Kiichenware: Bauphase 1

K 128 Boden einer kleinen Flasche (Abb. 37 h)

Inv. PA 2001/269/8; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig verstrichen mit leichten Glittespuren; Fa und Fi: 7.5 YR
7/6; Dm 8 cm.

Dat.: 20075 v. Chr.

K 129 Rand einer Flasche (Abb. 38 b)

Inv. PA 2001/272/4; FM: 7.5 YR 6/4; Ob: auBen Scum, innen ton-
grundig verstrichen; Fa: 10 YR 7/4, Fi: 7.5 YR 6/4; Dm 10 cm.

Vgl. Kramer 2004, 242 Taf. 130, 105; Alabe 2004, 177 Taf. 32; Guz-
Zilberstein 1995, 328 Taf. 6. 55 Nr. 15.

Dat.: 200-175 v. Chr.

K 130 Rand einer Flasche (Abb. 38 ¢)

Inv. PA 2001/173/1; EM: 7.5 YR 6/4; Ob: Scum; Fa: 10 YR 7/4; Dm
12 cm.

Dat.: 200~175 v. Chr.

K 131 Rand einer Flasche (Abb. 38 d)
Inv. PA 2001/269/9; Dm 10 cm; sonst wie K 130.

K 132 Rand einer Flasche (Abb. 38 e)

Inv. PA 2001/319/3; FM: 7.5 YR 6/4; Ob: auBlen Scum; Fa: 10 YR 7/3;
Ob innen: tongrundig; Fi: 7.5 YR 6/4; Dm 14 cm.

Dat.: 200~175 v. Chr.

K 133 Rand einer Flasche (Abb. 38 g)
Inv. PA 2001/269/5; Dm 11 c¢m; sonst wie K 132.

K 134 Wand einer Flasche oder Amphore (Abb. 38 1)

Inv. PA 2001/319/5; FM: 7.5 YR 6/4; Ob: tongrundig verstrichen mit
Fingertupfenbanddekor; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm nicht bestimmbar.
Vgl. Gachet — Salles 1993, 73 Abb. 12, 52.

Dat.: 200-175 v. Chr.

Kiichenware: Bauphase 2

K 135 Schale mit nach auflen gezogenem Rand (Abb. 40 k)

Inv. PA 2001/166/4; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/3; Dm 14 cm.

Dat.: 175-150 v. Chr.

K 136 Flasche (Abb. 41 b)
Inv. PA 2001/268/5; Dm 16 cm; sonst wie K 135.

K 137 Flasche (Abb. 41c¢)
Inv. PA 2001/260/1a; Dm 12 c¢m; sonst wie K 135.

K 138 Flasche (Abb. 41 d)
Inv. PA 2001/268/1; Dm 10 cm; sonst wie K 135.

K 139 Flasche (Abb. 41 e)
Inv. PA 2001/260/8a; Ob: Scum; Fa und Fi: 10 YR 8/3; Dm 10 cm;
sonst wie K 135.

K 140 Flasche (Abb. 41 f)
Inv. PA 2001/262/19; Dm 9 cm; sonst wie K 139.

K 141 Flasche (Abb. 41 g)
Inv. PA 2000/267/25; Fa und Fi: 10YR 7/3-10 YR 7/4; Dm 10 cm;
sonst wie K 135.

K 142 Flasche (Abb. 41 h)
Inv. PA 2000/168/2; Dm 10 c¢cm; sonst wie K 139.

Kiichenware: Bauphase 3

K 143 Tiefe Schale (Abb. 43 d)

Inv. PA 2001/316/5; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 26 cm.

Dat.: 150-100 v. Chr.

K 144 Tiefe Schale (Abb. 43 e)
Inv. PA 2001/316/11; Dm 36 cm; sonst wie K 143.

K 145 Flasche (Abb. 44 a)
Inv. PA 2001/257/2; Dm 9 cm; sonst wie K 143.

K 146 Flasche (Abb. 44 b)
Inv. PA 2001/258/4; Dm 10 c¢cm; sonst wie K 143.

K 147 Flasche (Abb. 44 ¢)
Inv. PA 2001/257/1; Dm 15 cm; sonst wie K 143.

K 148 Flasche (Abb. 44 d)
Inv. PA 2001/249/257/2; Dm 11 c¢m; sonst wie K 143.

K 149 Flasche (Abb. 44 e)
Inv. PA 2001/258/1; Dm 8 cm; sonst wie K 143.

K 150 Flasche (Abb. 44 f)
Inv. PA 2001/153/7; Dm 10 cm; sonst wie K 143.

K 151 Flasche/Amphore (Abb. 44 g)
Inv. PA 2001/249/257/1; Dm 20 cm; sonst wie K 143.

K 152 Flasche (Abb. 44 h)
Inv. PA 2001/305/1; Dm 8 cm; sonst wie K 143.

Kiichenware: Bauphase 4

K 153 Vorratsgefif3 (?) (Abb. 46 n)

Inv. PA 2001/251/2; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 20 cm.

Vgl. Lecomte 1993, 35 Abb. 16, 3—4; Potts 1993, 105 Abb. 15, 5.
Dat.: 100-30 v. Chr.

Kiichenware: Bauphase 5

K 154 Flasche/Vorratsgefif3 (Abb. 48 a)

Inv. PA 2000/240/2; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 24 cm.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 155 Flasche (Abb. 48 f)
Inv. PA 2000/234/1; Dm 14 c¢m; sonst wie K 154.
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K 156 Flasche (Abb. 48 g)
Inv. PA 2000/233/3; Dm 12 cm; sonst wie K 154.

K 157 Flasche (?) (Abb. 48 h)
Inv. PA 2000/233/9; Dm 18 cm; sonst wie K 154.

K 158 Ringboden einer Flasche (Abb. 48 i)
Inv. PA 2000/233/11; Dm 5 cm; sonst wie K 154.

K 159 Ringboden einer Flasche (Abb. 48 k)
Inv. PA 2000/240/1; Dm 4 c¢m; sonst wie K 154.

K 160 Schale (Abb. 49 b)
Inv. PA 2000/313/9; Dm 36 cm; sonst wie K 154.

K 161 Topf/Vorratsgefill (Abb. 48 e)
Inv. PA 2000/313/6; Dm 20 c¢m; sonst wie K 154.

Kiichenware: Bauphase 6

K 162 Schale (Abb. 50 a)

Inv. PA 2000/150/2; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:

tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 30 cm.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 163 Flasche (Abb. 51 b)
Inv. PA 2000/140/5; Dm 11 c¢m; sonst wie K 162.

K 164 Flasche (Abb. 51 ¢)
Inv. PA 2000/146/9; Dm 8 cm; sonst wie K 162.

K 165 Flasche (Abb. 51 d)
Inv. PA 200/150/4; Dm 15 cm; sonst wie K 162.

K 166 Flasche (Abb. 51 e)
Inv. PA 2000/127/12; Dm 8 cm; sonst wie K 162.

K 167 Boden eines Siebeinsatzes (Abb. 22; 51 i)

Inv. PA 2000/146/1; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:

tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 4,4 cm.
Vgl. Romer-Strehl 2005, 241-243 Abb. 611-634.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 168 Schulter einer Flasche (Ab. 23)

Inv. PA 2000/127/13; EM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:

Scum; Fa und Fi: 10 YR &/3.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

VorratsgefifBe: Bauphase 3

K 169 Pithosrand (Abb. 43 f)

Inv. PA 2001/258/3; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:

tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 28,4 cm.
Dat.: 150-100 v. Chr.

Vorratsgefidf3e: Bauphase 5

K 170 Pithosrand mit Fingertupfenband (Abb. 49 a)

Inv. PA 2000/227/1a; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: grobporig; Ob:

tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 34 cm.
Dat.: 50 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

Vorratsgefifie: Bauphase 6

K 171 Pithosrand (Abb. 51 a)

Inv. PA 2000/127/3; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: grobporig; Ob:

tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 10 YR 7/4; Dm 28 cm.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Abb. 22 Boden Siebeinsatz K 167

ADbD. 23  Schulter Flasche K 168

Brunnenkeramik: Bauphase 3

K 172 Flasche (Abb. 45 a)

Inv. PA 2001/276/3; Ware: Sandware; FM: 10 YR 7/4; Ob: tongrundig
verstrichen und leicht geglittet; Fa und Fi: 7.5 YR 7/4; Dm 16 cm.
Dat.: 150-100 v. Chr.

K 173 Flachboden einer Flasche (Abb. 45 b)

Inv. PA 2001/276/1; Ware: Sandware; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur:
fein pords; Ob: tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 2.5Y 8/3; Dm 4 cm.
Dat.: 150-100 v. Chr.

K 174 Rand einer Flasche (Abb. 45 c¢)
Inv. PA 2001/276/6; Dm 9 c¢m; sonst wie K 173.

K 175 Ringboden einer Flasche (Abb. 45 d)
Inv. PA 2001/276/2; Dm 5 cm; sonst wie K 173.

K 176 Rand einer Flasche (Abb. 45 e)
Inv. PA 2001/76/10; Fa und Fi: 10 YR 7/3; Dm 13 cm; sonst wie K 172.

K 177 Rand eines Bechers (Abb. 45 f)
Inv. PA 2001/276/11; FM: 10 YR 6/3; Fa und Fi: 10 YR 8/4; Dm 7 cm;
sonst wie K 173.

K 178 Rand einer Flasche (Abb. 45 g)
Inv. PA 2001/275/2; FM: 10 YR 6/3; Fa und Fi: 5 YR 4/1; Dm 12 cm;
sonst wie K 173.

K 179 Ringboden eines Fischtellers (Abb. 45 h)

Inv. PA 2001/275/1; EM: 10 YR 6/3; Fa und Fi: 10 YR 4/1; Dm 10 cm;
sonst wie K 173.
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Keramik aus Sondage 11

Die Eintrdge sind wieder nach Waren, innerhalb dieser Ordnung chronologisch nach Bauphasen gegliedert:
K 180-189 rote Glanztonware aus der Levante (ESA), K 190-191 rote Glanztonware aus Saudi-Arabien
(ARWW), K 192-195 ARSW, K 196 kleinasiatische bleiglasierte Keramik, K 197 bleiglasierte Keramik aus dem
Donauraum, K 198-219 parthische glasierte Keramik aus Mesopotamien, K 220-221 Eggshell Ware aus dem
stidlichen Mesopotamien, K 222-241 lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware, K 242-264 Kochtopfware,

K 265-321 Kiichenware.

Abb. 24
Schale mit Riefendekor K 190

Abb. 26

Wandfragment Reliefhenkelskyphos
Il <%

Rote Glanztonware aus der Levante (ESA): Bauphasen 1-2

K 180 Becher, Form Hama 23 (Abb. 52 a)

Inv. PA 2007/970/1; FM:10 YR 8/3; Bruchstruktur: glatt; Ob: roter
Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 2.5 YR 4/4; Dm 12 cm.

Vgl. Friis Johannsen 1971, 166—174; Vanderhoeven 1989, 35 f.

Dat.: 30 v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 181 Becher, Form Hama 23 (Abb. 52 b)
Inv. PA 2007/970/4; Dm 14 cm; sonst wie K 180.

K 182 Becher, Form Hama 23 (Abb. 52 c¢)
Inv. PA 2007/970/2; Fa und Fi: 10 R 5/8; Dm 10 cm; sonst wie K 180.

K 183 Becher, Form Hama 23 (Abb. 52 d)
Inv. PA 2007/970/3; wie K 180.

K 184 Becher, Form Hama 24 (Abb. 52 e)
Inv. PA 2007/883/31; Dm 8 cm; sonst wie K 180.

K 185 Becher, Variante Form Hama 24 (Abb. 52 f)
Inv. PA 2007/883/B2; Dm 7,8 cm; sonst wie K 180.

K 186 Becher, Form Hama 23 (Abb. 52 g)
Inv. PA 2007/883/B4; Dm 11 cm; sonst wie K 180.

K 187 Becher, Form Hama 24 (Abb. 52 h)
Inv. PA 2000//67/5; Fa und Fi: 10 R 5/8; Dm 10 cm; sonst wie K 180.

K 188 Becher, Form Hama 24 (Abb. 52 k)
Inv. PA 2007/883/B4; Dm nicht bestimmbar; sonst wie K 180.

K 189 Becher, Form Hama 24 (Abb. 54 a)
Inv. PA 2007/965/10; wie K 180.

Rote Glanztonware aus Saudi-Arabien (ARWW): Bauphasen 1-2

K 190 Schale mit Riefendekor (Abb. 24)

Inv. PA 2007/862/1; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
leichter Glanztoniiberzug; Fa und Fi: 10 R 5/8; Dm 16 cm.

Vgl. Potts 1993, Taf. 1 a-b.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

Abb. 25
~ Ringboden Schale K 191

Abb. 27
Krugrand mit gekerbter
Lippe K 197

K 191 Ringboden einer Schale (Abb. 25)
Inv. PA 2007/965; Dm 6 cm; sonst wie K 190.

African Red Slip Ware (ARSW): Bauphasen 5—6

K 192 Teller, Form Hayes 32 (Abb. 65 a)

Inv. PA 20006/630/720; FM: 10 R 6/8; Bruchstruktur: glatt; Ob: Glanz-
toniiberzug; Fa und Fi: 10 R 5/8; Dm 48 cm.

Vgl. Hayes 1972, 54 f. Abb. 9.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 193 Teller, Form Hayes 46 (Abb. 65 b)

Inv. PA 2006/630/1; FM: 10 R 6/8; Bruchstruktur: glatt; Ob: Glanzton-
iiberzug; Fa und Fi: 10 R 5/8; Dm 20 cm.

Vgl. Hayes 1972, 65 Abb. 11.

Dat.: Ende 3./Anfang 4. Jh. n. Chr.

K 194 Schale, Form Hayes 50 (Abb. 65 c)

Inv. PA 2002/513/2; FM: 10 R 6/8; Bruchstruktur: glatt; Ob: Glanzton-
iiberzug; Fa und Fi: 10 R 5/8; Dm 34 cm.

Vgl. Hayes 1972, 69-73 Abb. 12.

Dat.: 230-250 n. Chr.

K 195 Schale, Form Hayes 50 (Abb. 65 d)
Inv. PA 2002/513/3; Dm 30 cm; sonst wie K 194.

Importierte kleinasiatische Reliefkeramik: Bauphase 1

K 196 Wandfrgt. eines kleinasiatischen Reliethenkelskyphos (Abb. 26)
Inv. PA 2007/883/1; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: Bleiglasur;
Fa: griin, Fi: gelb; Dm nicht bestimmbar.

Vgl. Waagé 1948, 81 Abb. 44, 13—14; Hochuli-Gysel 1977, 26.

Dat.: 50 v. Chr. — 50 n. Chr.

Importierte Keramik aus dem Donauraum: Bauphasen 5-6

K 197 Krugrand mit gekerbter Lippe (Abb. 27)

Inv. PA 2004/701/705; FM: 2.5 YR 5/1; Bruchstruktur: glatt; Ob: Blei-
glasur; Fa und Fi: gelblich braun; Dm 10 cm.

Vgl. Benea 2005, 310 Abb. 7, 3.

Dat.: 3./4. Jh. n. Chr.
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Importierte parthische glasierte Ware aus Mesopotamien:
Bauphase 1

K 198 Echinus Bowl (Abb. 54 a)

Inv. PA 2007/967/1; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: Alkali-
Glasur; Fa und Fi: gelblich; Dm 18 cm.

Dat.: 1. Jh. v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 199 Schale mit unakzentuiertem Rand (Abb. 54 b)

Inv. PA 2007/665/3; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: innen
und auflen Alkali-Glasur; Fa und Fi: gelblich; Dm 18 cm.

Vgl. Gachet — Salles 1993, 67 Abb. 6; Boucharlat — Mouton 1993, 233
Abb. 4, 7-10; 5; Boucharlat 1993, 50 Tab. 6.

Dat.: 1. Jh. v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 200 Schale mit unakzentuiertem Rand (Abb. 53 ¢)
Inv. PA 2007/665/1; Ob: weiflich beige; Dm 20 cm; sonst wie K 199.

K 201 Knickwandschale (Abb. 53 d)

Inv. PA 2007/967/3; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: innen
und auflen Alkali-Glasur; Fa und Fi: griinlich gelb; Dm 16 cm.

Vgl. Gachet — Salles 1993, 67 Abb. 6, 3; Boucharlat — Mouton 1993,
233 Abb. 4, 9.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

202 Teller (Abb. 53 g)

Inv. PA 2007/883/5; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: innen
und auBen Alkali-Glasur; Fa und Fi: griinlich gelb; Dm 26 cm.

Vgl. Boucharlat — Mouton 1993, 233 Abb. 4, 7-10.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 203 Flaschenrand mit leicht profiliertem Kragen (Abb. 55 b)

Inv. PA 2007/970/5; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: aufien
Alkali-Glasur, innen tongrundig; Fa: griinlich, Fi: 10 YR 7/3; Dm 10 cm.
Vgl. Gachet — Salles 1993, 69 Abb. 8, 27-28; Lecomte 1993, Abb. 17,
1-2.7.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 204 Flaschenrand mit gekerbter Lippe (Abb. 55 d)
Inv. PA 2007/877/3; Fa: griinlich, Fi: 10 YR 8/4; Dm 8 cm; sonst wie
K 203.

K 205 Wandfrgt. mit Fingertupfenbanddekor (Abb. 56 e)
Inv. PA 2007/971/1;Fa: gelblich, Fi: tongrundig; Dm 16 cm; sonst wie
K 203.

K 206 Halsfrgt. einer Pilgerflasche (Abb. 59 c)

Inv. PA 2007/951/4; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: aufien
Alkali-Glasur, innen tongrundig; Fa: gelblich, Fi: 10 YR 8/4; Dm Hals
4 cm.

Vgl. Gachet — Salles 1993, 66-70.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

Importierte parthische glasierte Ware aus Mesopotamien:
Bauphase 4

K 207 Teller mit leicht profilierter Randlippe (Abb. 60 a)

Inv. PA 2002/560; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: innen und
auBen Alkali-Glasur; Fa und Fi: gelblich; Dm 34 cm.

2. Jh. n. Chr.

K 208 Teller mit unakzentuiertem Rand (Abb. 60 b)
Inv. PA 2007/938/11; Dm nicht bestimmbar; sonst wie K 207.

K 209 Teller (Abb. 60 c¢)
Inv. PA 2007/947/10; Dm 31,4 cm; sonst wie K 207.

K 210 Schale (Abb. 60 d)
Inv. PA 2007/947/11; Dm 16,4 cm; sonst wie K 207.

K 211 Schale (Abb. 60 e)
Inv. PA 2004/565; Fa: gelblich, Fi: 10 YR 7/3; Dm 12 cm; sonst wie
K 207.

Abb. 28 Schale K 214

Abb. 29
Applike in Form eines
Kopfchens K 215

K 212 Flasche mit profiliertem Hals (Abb. 62 f)

Inv. PA 2007/938/6; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: aufien
Alkali-Glasur, innen tongrundig; Fa: gelblich, Fi: 10 YR 7/3; Dm
6,6 cm.

Vgl. Boucharlat — Mouton 1993, 243 Abb. 13, 1-5.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

K 213 Randfrgt. einer Pilgerflasche (Abb. 62 k)

Inv. PA 2007/942/3; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: aufien
Alkali-Glasur, innen tongrundig; Fa: gelblich, Fi: 10 YR 7/3; Dm 4 cm.
Dat.: 2. Jh. n. Chr.

Importierte parthische glasierte Ware aus Mesopotamien:
Bauphasen 5-6

K 214 Schale (Abb. 28)

Inv. PA 2004/700/701; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: innen
und auflen Alkali-Glasur; Fa und Fi: gelblich; Dm 48 cm.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 215 Applike eines Kopfchens (Abb. 29)

Inv. PA 2007/934; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: aufien
Alkali-Glasur; Fa: gelblich; H 3,8 cm.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 216 Schale mit eingezogenem Rand (Abb. 65 e)

Inv. PA 2006/628/662/3; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob:
innen und auflen Alkali-Glasur; Fa und Fi: gelblich-griinlich; Dm 34 cm.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 217 Teller mit gerieftem Rand (Abb. 65 f)

Inv. PA 2006/630/720/7; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob:
innen und auflen Alkali-Glasur; Fa und Fi: griinlich; Dm 30 cm.

Vgl. Jones 1950, 273 Abb. 204.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 218 Teller mit nach auBlen geschwungenem Rand (Abb. 65 g)

Inv. PA 2006/630/12; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: innen
und auBlen Alkali-Glasur; Fa und Fi: griinlich; Dm 24 cm.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.
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C. Romer-Strehl

K 219 Teller mit gekerbtem Rand (Abb. 65 h)
Inv. PA 2006/630/2; Dm 18 cm; sonst wie K 218.

Eggshell Ware aus dem siidlichen Mesopotamien: Bauphasen 1-2

K 220 Flacher Ringboden (Abb. 58 c)

Inv. PA 2007/966/7; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: ton-
grundig, geglittet; Fa: 2.5Y 8/4, Fi: 10 YR 8/2; Dm nicht bestimmbar.
Vgl. Debevoise 1934, Abb. 330.

Eggshell Ware aus dem stidlichen Mesopotamien: Bauphase 4

K 221 Rundboden einer Schale (Abb. 60 1)

Inv. PA 2007/947; FM: 10 YR 8/2; Bruchstruktur: glatt; Ob: ton-
grundig, geglittet; Fa und Fi: 2.5Y 8/4.

Vgl. Boucharlat 1993, 48 f. Tab. 3; Finkbeiner 1993b, 12 Abb. 7, 920;
Gachet — Salles 1993, 70 f. Abb. 10, 38.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware: Bauphasen 1-2

K 222 Echinus Bowl (Abb. 52 i)

Inv. PA 2007/965/11; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig, geglittet; Fa und Fi: 2.5Y 8/4; Dm 10 cm.

Dat.: 2. Hilfte 1. Jh. v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 223 Echinus Bowl (Abb. 53 e)
Inv. PA 2007/970/6; Dm 18 cm; sonst wie K 222.

K 224 Echinus Bowl (Abb. 53 f)
Inv. PA 2007/971/5; Dm 14 c¢m; sonst wie K 222.

K 225 Becher (Abb. 54 b)
Inv. PA 2007/965/11; Dm 12 cm; sonst wie K 222.

K 226 Knickwandschale (Abb. 54 ¢)
Inv. PA 2007/695/4; Dm 12 c¢cm; sonst wie K 222.

K 227 Becher (Abb. 54 d)
Inv. PA 2007/965/12; Dm 12 cm; sonst wie K 222.

K 228 Teller (Abb. 54 g)
Inv. PA 2007/967/4; Dm 22 c¢m; sonst wie K 222.

K 229 Becher (Abb. 58 a)

Inv. PA 2007/966/1; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig, poliert; Fa und Fi: 2.5 8/4; Dm 14 cm.

Vgl. Hannestad 1983, 91 Abb. 41, 382-388.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 230 Schale/Becher (Abb. 58 b)
Inv. PA 2007/962/A9; Dm 10 cm; sonst wie K 229.

K 231 Knickwandschale (Abb. 58 d)

Inv. PA 2007/962/A8; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig, poliert; Fa und Fi: 2.5Y 8/4; Dm 10 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 232 Flasche (Abb. 58 e)

Inv. PA 2006/666/2; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
Scum; Fa: 2.5 YR 8/2; Dm 12 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 233 Flasche (Abb. 58 f)

Inv. PA 2007/962/A5; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig, poliert; Fa und Fi: 2.5Y 8/4; Dm 6 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 234 Flasche (Abb. 58 g)
Inv. PA 2007/962/B1; Dm 6,4 cm; sonst wie K 233.

K 235 Flasche mit Kammstrichmuster (Abb. 58 h)
Inv. PA 2007/962/1; Dm 8 cm; sonst wie K 233.

Lokale palmyrenische mit Sand gemagerte Ware: Bauphase 4

K 236 Schale mit eingezogenem Rand (Abb. 60 f)

Inv. PA 2007/630/41; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig, geglittet; Fa und Fi: 10 YR 7/3; Dm 10 cm.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

K 237 Schale mit eingezogenem Rand (Abb. 60 g)
Inv. PA 2005/674/4; Dm 12 cm; sonst wie K 236.

K 238 Zweihenkeliger Krug (Abb. 61 ¢)

Inv. PA 2007/947/1; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob: ton-
grundig verstrichen, leicht geglittet; Fa und Fi: 10 YR 7/3; Dm 8 cm,
H 15 cm.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

K 239 Flasche (Abb. 62 a)
Inv. PA 2007/938/8; FO: 2.5Y 8/4; Dm 11 cm; sonst wie K 238.

K 240 Flaschenrand mit nach auflen gebogener Lippe (Abb. 62 d)
Inv. PA 2007/942/23; FM: 2.5 Y 8/4; Dm 4 cm; sonst wie K 238.

K 241 Flaschenrand mit nach aulen gebogener Lippe (Abb. 62 h)
Inv. PA 2007/938/2; Dm 5 cm; sonst wie K 238.

Kochtopfware: Bauphasen 1-2

K 242 Topf mit beidseitig verdicktem Rand (Abb. 54 e)

Inv. PA 2007/967/2; FM: 5 YR 7/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig; Fa und Fi: 5 YR 5/4; Dm 18,4 cm.

Dat.: 1. Hilfte 1. Jh. v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 243 Kasserolle (Abb. 54 f)
Inv. PA 2007/883/1; Dm 18 cm; sonst wie K 242.

K 244 Topf (Abb. 54 h)
Inv. PA 2007/883/3; Dm 20 cm; sonst wie K 242.

K 245 Kasserolle (Abb. 56 a)

Inv. PA 2007/878/3; FM: 5 YR 7/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig; Fa und Fi: 5 YR 5/4; Dm 28 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 246 Topf (Abb. 56 b)
Inv. PA 2007/965/5; Dm 22 cm; sonst wie K 245.

K 247 Topf (Abb. 56 ¢)
Inv. PA 2007/877/6; Dm 20 c¢m; sonst wie K 245.

K 248 Topf mit geradem Hals (Abb. 57 b)

Inv. PA 2007/861/28; FM: 5 YR 7/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig; Fa und Fi: 2.5 YR 6/6; Dm 22 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 249 Topf mit S-formig geschwungenem Halsprofil (Abb. 57 ¢)

Inv. PA 2007/962/A1; FM: 5 YR 7/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig; Fa und Fi: 5 YR 3/1; Dm 20 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 250 Kochtopf mit geradem Hals und beidseitig verdickter Randlippe
(Abb. 57 d)

Inv. PA 2007/962/A2; FM: 5 YR 7/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig; Fa und Fi: 5 YR 3/1; Dm 16 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 251 Kochtopf mit gekerbter Randlippe (Abb. 57 e)
Inv. PA 2007/962/963/3; wie K 250.
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K 252 Kochtopf mit geradem Hals (Abb. 57 f)
Inv. PA 2007/962/963/1; Dm 24 c¢m; sonst wie K 250.

Kochtopfware: Bauphase 4

K 253 Kochtopf (Abb. 63 a)

Inv. PA 2007/936/1; FM: 7.5 YR 6/6; Bruchstruktur: poros; Ob: ton-
grundig; Fa und Fi: 7.5 YR 5/3; Dm 16 cm.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

K 254 Topf mit nach innen geschwungenem Hals (Abb. 63 b)

Inv. PA 2007/938/7; FM: 5 YR 7/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig; Faund Fi: 5YR 3/1; Dm 11 cm.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

K 255 Topf mit verdickter Randlippe (Abb. 63 c)

Inv. PA 2007/938/14; FM: 5 YR 7/6; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig; Fa und Fi: 5 YR 3/1; Dm 29,6 cm.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

K 256 Topf mit geriefter Randlippe (Abb. 63 d)
Inv. PA 2007/938/6; Dm 25 cm; sonst wie K 255.

K 257 Topf mit geriefter Randlippe (Abb. 63 e)
Inv. PA 2007/937/8; Dm 22 cm; sonst wie K 255.

K 258 Kasserolle (Abb. 63 f)

Inv. PA 2007/936/2; FM: 10 R 5/6; Bruchstruktur: pords bis grobporig;
Ob: tongrundig; Fa: 10 R 4/1, Fi: 10 R 5/8; Dm 27,6 cm.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

Kochtopfware: Bauphasen 5-6

K 259 Kasserolle (Abb. 66 a)

Inv. PA 2007/936/2; FM: 10 R 6/8; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig; Fa: 10 R 4/1, Fi: 10 R 5/8; Dm 27,6 cm.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 260 Topf (Abb. 68 a)
Inv. PA 2007/630; Dm 26 cm; sonst wie K 259.

K 261 Pfanne (Abb. 68 c)
Inv. PA 2004/662/5; FM: 10 R 6/8; Fa und Fi: 10 R 4/1; Dm 40 cm;
sonst wie K 259.

K 262 Kasserolle (Abb. 30 a)
Inv. PA 2004/627/5; Bruchstruktur: pords bis grobporig; Ob: ton-
grundig; Fa: 10 R 5/3, Fi: 10 R 6/6; Dm 38 cm; sonst wie K 259.

K 263 Topf (Abb. 30 b)
Inv. PA 2004/627/4; Dm 28 cm; sonst wie K 262.

K 264 Kasserolle (Abb. 31 a)

Inv. PA 2002/500/10; FM: 10 R 6/8; Bruchstruktur: pords bis grob-
porig; Ob: tongrundig, verschmaucht; Fa und Fi: 10 R 3/1; Dm 22 cm.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Kiichenware: Bauphasen 1-2

K 265 Topf (Abb. 52 1)

Inv. PA 2007/878/2; FM: 7.5 YR 6/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
aullen Scum, innen tongrundig; Fa: 10 YR 8/3, Fi: 7.5 YR 7/3; Dm 7 cm.
Dat.: 2. Hiilfte 1. Jh. v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 266 Topf (Abb. 52 m)
Inv. PA 2007/883/7; Dm 8 cm; sonst wie K 265.

K 267 Flasche (Abb. 52 n)
Inv. PA 2007/965/3; Ob: tongrundig, verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR
7/3; Dm 8 cm; sonst wie K 265.

Abb. 31

a) Kasserolle K 264, b) tiefe Schiissel K 316,
¢) Krug/Flasche K 317

K 268 Ringboden eines Tellers (Abb. 52 o)
Inv. PA 2007/971/2; Dm 6,4 cm; sonst wie K 267.

K 269 Pithos (Abb. 54 i)
Inv. PA 2007/983/2; Dm 25 cm; sonst wie K 267.

K 270 Flasche mit unakzentuiertem Rand (Abb. 55 a)
Inv. PA 2007/877/1; Dm 10,8 cm; sonst wie K 267.

K 271 Flasche mit verdicktem Rand (Abb. 55 ¢)
Inv. PA 2007/970/7; Dm 16 cm; sonst wie K 267.

K 272 Flasche mit leicht profiliertem Rand (Abb. 55 e)
Inv. PA 2007/971/6; Dm 9,8 cm; sonst wie K 267.

K 273 Flasche mit eckig verdickter Lippe (Abb. 55 f)

Inv. PA 2002/538/11; FM: 7.5 YR 7/8; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
auBlen Scum, innen tongrundig; Fa: 2.5Y 8/3, Fi: 7.5 YR 7/6; D 11 cm.
Dat.: 2. Hilfte 1. Jh. v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.

K 274 Flasche mit profiliertem Rand (Abb. 55 g)
Inv. PA 2007/967/2; Dm 14 cm; sonst wie K 273.

K 275 Flasche mit profiliertem Rand (Abb. 55 h)
Inv. PA 2007/967/1; Dm 10,4 cm; sonst wie K 273.

K 276 Flasche mit profiliertem Rand (Abb. 55 i)
Inv. PA 2007/967/6; Ob: Scum; FM: 2.5 YR 8/2; Dm 14,2 cm; sonst
wie K 273.

K 277 Ringboden einer Flasche (Abb. 55 k)

Inv. PA 2007/877/11; FM: 7.5 YR 7/6; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 7/3; Dm 5,8 cm.

Dat.: 2. Hiilfte 1. Jh. v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.
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C. Romer-Strehl

K 278 Wandfrgt. eines Topfs mit Riefen und Fingertupfendekor (Abb.
56 d)

Inv. PA 2007/883/6; FM: 7.5 YR 7/6; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 7/3; Dm 27 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 279 Knickwandschale (Abb. 57 a)

Inv. PA 2007/962/B4; FM: 7.5 YR 7/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig verstrichen; Fa und Fi: 2.5 YR 6/6; Dm 20 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 280 Topf/Vorratsgefal3 (Abb. 57 g)

Inv. PA 2007/962/43; FM: 7.5 YR 7/4; Bruchstruktur: pords; Ob: ton-
grundig verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 6/4; Dm 32 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 281 Flasche mit eckig verdickter Lippe (Abb. 58 i)

Inv. PA 2007/962/963/2; FM: 7.5 YR 7/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
innen tongrundig, aufien Scum; Fa: 2.5Y 8/3, Fi: 7.5 YR 6/4; Dm 5 cm.
Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 282 Topf mit nach aullen gezogenem Rand (Abb. 58 k)

Inv. PA 2007/962/A13; FM: 7.5 YR 7/4; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig, verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 6/6; Dm 9,5 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 283 Becher (Abb. 58 1)

Inv. PA 2007/962/A6; FM: 7.5 YR 7/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob:
tongrundig, verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 6/4; Dm 10 cm.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

K 284 Flasche mit profiliertem Rand (Abb. 59 a)
Inv. PA 2007/951/3; Faund Fi: 7.5 YR 7/3; Dm 10 cm; sonst wie K 283.

K 285 Flasche mit gekerbtem Rand (Abb. 59 b)
Inv. PA 2007/957/28; Dm 9,6 cm; sonst wie K 283.

K 286 Flasche mit eckig verdicktem Rand (Abb. 59 d)
Inv. PA 2007/957/2; Fa und Fi: 7.5 YR 6/3; Dm 10,2 cm; sonst wie K 283.

K 287 Flachboden eines Topfchens/einer Flasche (Abb. 59 e)
Inv. PA 2007/951/1; Fa und Fi: 7.5 YR 7/4; Dm 2 cm; sonst wie K 283.

K 288 Topf/Vorratsgefdll mit profiliertem Rand (Abb. 59 f)
Inv. PA 2007/951/2; Fa und Fi: 7.5 YR 7/4; Dm 22 cm; sonst wie K 283.

K 289 Knickwandschale (Abb. 59 g)
Inv. PA 2007/957/2; Fa und Fi: 7.5 YR 7/4; Dm 20,6 cm; sonst wie K 283.

Kiichenware: Bauphase 4

K 290 Schale mit beidseitig verdicktem Rand (Abb. 60 h)

Inv. PA 2005/674; FM: 7.5 YR 7/3; Bruchstruktur: fein pords; Ob: ton-
grundig, verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 7/4; Dm 16 cm.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

K 291 Schale mit eingezogenem Rand (Abb. 60 i)
Inv. PA 2007/938/5; FM: 7.5 YR 7/4; Fa und Fi: 7.5 YR 6/4; Dm 9 cm;
sonst wie K 290.

K 292 Ringboden eines Tellers (Abb. 60 k)
Inv. PA 2005/642/6; FM: 7.5 YR 7/4; Fa und Fi: 7.5 YR 6/3; Dm 17
cm; sonst wie K 290.

K 293 Zweihenkelige Flasche (Abb. 61 a)
Inv. PA 2007/942/2; FM: 7.5 YR 7/4; Fa und Fi: 7.5 YR 7/6; Dm 13
cm; sonst wie K 290.

K 294 Flasche (Abb. 61 b)
Inv. PA 2007/861/1; FM: 7.5 YR 7/4; Fa und Fi: 7.5 YR 7/2; Dm 14
cm; sonst wie K 290.

K 295 Flasche (Abb. 62 b)
Inv. PA 2007/861/3; FM: 7.5 YR 7/4; Fa und Fi: 7.5 YR 7/2; Dm 7 cm;
sonst wie K 290.

K 296 Flasche (Abb. 62 ¢)
Inv. PA 2007/861/19; FM: 7.5 YR 7/4; Fa und Fi: 7.5 YR 7/2; Dm 9,6
cm; sonst wie K 290.

K 297 Flasche (Abb. 62 d)
Inv. PA 2007/942/4; FM: 7.5 YR 7/4; Fa und Fi: 7.5 YR 6/6; Dm 4 cm;
sonst wie K 290.

K 298 Flasche (Abb. 62 e)
Inv. PA 2007/942/9; FM: 7.5 YR 7/4; Fa und Fi: 7.5 YR 7/2; Dm 13
cm; sonst wie K 290.

K 299 Flasche/Topf (Abb. 62 g)
Inv. PA 2007/861/27; EM: 7.5 YR 6/6; Fa und Fi: 7.5 YR 6/3; Dm
17 cm; sonst wie K 290.

K 300 Flasche (Abb. 62 h)
Inv. PA 2007/861/31; FM: 7.5 YR 7/3; Fa und Fi: 7.5 YR 6/4; Dm 5
cm; sonst wie K 290.

K 301 Flasche (Abb. 62 i)
Inv. PA 2007/942/48; Fa und Fi: 7.5 YR 6/4; Dm 10 cm; sonst wie
K 290.

K 302 Flasche (Abb. 62 1)
Inv. PA 2007/938/23; FM: 7.5 YR 7/4; Fa und Fi: 7.5 YR 6/6; Dm 10
cm; sonst wie K 290.

Kiichenware: Bauphasen 5-6

K 303 Tiefe Schiissel (Abb. 64 a)

Inv. PA 2007/944/6; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: fein poros; Ob:
tongrundig, verstrichen; Fa und Fi: 7.5 YR 7/6; Dm 24 cm.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 304 Tiefe Schiissel (Abb. 64 b)
Inv. PA 2007/925/1; FM: 7.5 YR 7/3; Dm 32,2 cm; sonst wie K 303.

K 305 Tiefe Schiissel (Abb. 64 ¢)
Inv. PA 2007/944/5; Fa und Fi: 7.5 YR 6/6; Dm 30 cm; sonst wie
K 303.

K 306 Tiefe Schiissel (Abb. 64 d)
Inv. PA 2007/947/H; Dm 30 cm; sonst wie K 303.

K 307 Tiefe Schiissel mit doppelt geriefter Lippe (Abb. 64 e)
Inv. PA 2007/947/7; Fa und Fi: 7.5 YR 6/6; Dm 34 cm: sonst wie
K 303.

K 308 Tiefe Schiissel mit doppelt geriefter Lippe (Abb. 66 b)
Inv. PA 2006/826/1; FM: 7.5 YR 7/3; Dm 33 cm; sonst wie K 303.

K 309 Tiefe Schiissel mit doppelt geriefter Lippe (Abb. 66 c)
Inv. PA 2007/933/1; Dm 34 c¢m; sonst wie K 303.

K 310 Tiefe Schiissel (Abb. 66 d)
Inv. PA 2007/942/1; FM: 7.5 YR 7/4; Dm 34 cm; sonst wie K 303.

K 311 Doppelhenkeliger Krug (Abb. 67 a)
Inv. PA 2006/900/7; FM: 7.5 YR 7/4; Dm 20 cm; sonst wie K 303.

K 312 Konkav einziehender Boden einer Flasche (Abb. 67 b)
Inv. PA 2007/945; FM: 7.5YR 7/3; Dm 11 cm; sonst wie K 303.

K 313 Flachboden einer Flasche (Abb. 67 ¢)
Inv. PA 2007/938/1; FM: 7.5 YR 7/3; Fa und Fi: 7.5 YR 7/4; Dm
6,5cm; sonst wie K 303.
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K 314 Stinderfrgt. (Abb. 67 d)
Inv. PA 2007/933/6; FM: 7.5 YR 7/3; Fa und Fi: 7.5 YR 7/4; Dm 16
cm; sonst wie K 303.

K 315 Tiefe Schiissel (Abb. 68 b)
Inv. PA 2004/662/9; FM: 7.5 YR 7/4; Dm 40 cm; sonst wie K 303.

K 316 Tiefe Schiissel (Abb. 31 b)
Inv. PA 2002/500/41; FM: 7.5 YR 7/4; Dm 38 cm; sonst wie K 303.

K 317 Krug/Flasche (?) (Abb. 31 ¢)
Inv. PA 2002/500/43; Fa und Fi: 7.5 YR 7/4; sonst wie K 303.

K 318 Pilgerflasche (Abb. 32)

Inv. PA 2005/752/10; FM: 10 YR 8/3; Bruchstruktur: fein pords; Ob
auflen: tongrundig, stark versintert; Fa: 7.5 YR 7/3; Dm Rand 4,2cm,
H 12,6 cm.

Vel. Krogulska 1996, 346 Abb. 5 Taf. 4 CD 149/75.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

K 319 Einhenkeliger Krug mit Ausgusstiille (Abb. 33)

Inv. PA 2002/500/501/83; FM 7.5 YR 7/6; Bruchstruktur: fein poros;
Ob auflen: tongrundig, Ob innen: Reste von Bitumen oder Harz; Fa: 7.5
YR 7/4-7.5YR 6/3, Fi: 7.5 YR 4/2.

Datierung: 2./3. Jh. n. Chr.

K 320 Einhenkeliger Krug (Abb. 34)

Inv. PA 2006/947/1; FM: 10 YR 8/4; Bruchstruktur: fein pords; Ob
auBlen: Scum, Ob innen: 2,5 YR 8/2; Dm 7,8 cm, H 14,5 cm.
Datierung: 2./3. Jh. n. Chr.

K 321 Pithos (Abb. 35)

Inv. PA 2004/647/651/6; FM: 10 YR 7/3; Bruchstruktur: pords; Ob:
tongrundig verstrichen, Schmauchspuren erkennbar; Fa: 7.5 YR
6/3-7.5YR 5/2; Dm 38 cm.

Vgl. Kramer 2004, 232 Taf. 136 EK 155.

Dat: 2./3. Jh. n. Chr.

Abb. 33 Krug mit Ausguss-  Abb. 34 Krug K 320
tille K 319

AT

Abbildungsnachweis: Abb. 1-35: Palmyra-Archiv (Fotos A. Schmidt-Colinet); Abb. 36-68: C. Romer-Strehl,
G. Podzuweit
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Abb.36 a)K1,b)K4,c)K5,d)K6,e)K7(M.1:2)
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Abb. 37 a)K28,b)K?29,c)K 13,d) K 82,e) K83, f) K15, g) K14, h) K128 (M. 1:2)
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Abb. 38 a)K84,b) K 129,c) K 130,d) K 131, e) K 132, ) K103, g) K 133, h) K 105, 1) K 104, k) K 106, I) K 134 (M. 1:2)
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Abb.39 a)K85,b)K2,¢)K3,d)K86,e) K90, ) K8, g)K9,h)K16,i) K17 (M. 1:2)
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Abb. 40 a)K 10,b) K 11,¢) K 18, d) K 19, e) K 20, f) K 21, g) K 91, h) K 92, i) K 93, k) K 135, 1) K 24, m) K 22, n) K 23

(M. 1:2)



Zeichnungen der Keramik

Abb.41 a)K 60,b) K 136,c) K 137,d) K 138, e) K 139, f) K 140, g) K 141, h) K 142, i) K 107, k) K 108, 1) K 109 (M. 1:2,5)
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Abb. 42 a)K94,b)K61,¢c)K62,d)K95,e) K31, ) K27, g) K96,h) K 63,i) K33, k) K26,1) K97, m) K32 (M. 1:2)
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Abb.43 a)K 110,b) K 111,¢) K 112,d) K 143,¢e) K 144, f) K 169 (M. 1:2,5)
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Abb. 44 a)K 145,b) K 146,0) K 147, d) K 148, ¢) K 149, D K 150, ) K 151, h) K 152, ) K 113, k) K 114, ) K 115 (M. 1:2.5)

56



Zeichnungen der Keramik

a b
] VN ;
( \ /
[ ! J
C d
[ 1
e f
L I I /
3 N \
g h
Brunnenkeramik
| . .

Abb. 45 a)K 172,b)K 173,¢) K 174,d) K 175,e) K 176, f) K 177, g) K 178, h) K 179 (M. 1:2)
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Abb. 46 a) K 38, b) K 39, ¢) K 40, d) K 41, €) K 67, f) K 68, g) K 69, h) K 42, i) K 43, k) K 44, 1) K 70, m) K 116,
n) K 153 (M. 1:2)
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Abb. 47

a) K45,b) K46,c) K47,d) K48, e) K49, f) K50, g) K51, h) K52,1) K53, k) K54,1) K98, m) K99, n) K 100,

0) K 55, p) K 101, q) K 102 (M. 1:2)
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Abb.48 a)K 154,b) K 117,¢) K 118,d) K 123,¢e) K 161, f) K 155, g) K 156, h) K 157, 1) K 158, k) K 159 (M. 1:2)
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Abb. 49 a)K 170,b) K 160,¢c) K 119,d) K 120,e) K71, f) K72, g) K73,h) K74,1) K75,k) K76 (M. 1:2,5)
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Abb.50 a)K 162,b) K 58,¢) K78,d) K56,e) K57, ) K79, g) K80 (M. 1:2)
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Abb. 51 a)K 171,b) K 153,¢) K 164, d) K 165, e) K 166, f) K 124, g) K 125, h) K 126, i) K 167 (M. 1:2)
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Abb.52 a) K 180, b) K 181, ¢) K 182, d) K 183, e) K 184, f) K 185, g) K 186, h) K 187, i) K 222, k) K 188, 1) K 265,
m) K 266, n) K 267, 0) K 268 (M. 1:2)
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Abb. 53 a) K 198,b) K 199, ¢) K 200, d) K 201, e) K 223, f) K 224, g) K202 (M. 1:2)
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Abb. 54 a) K 189, b) K 225, ¢) K 226, d) K 227, e) K 242, f) K 243, g) K 228, h) K 244, i) K 267 (M. 1:2)
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Abb. 55 a) K 270,b) K203, c) K271,d) K204, e) K 272, f) K273, g) K274, h) K 275, 1) K 276, k) K277 (M. 1:2)
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Abb. 56 a) K245,b) K 246, c) K 247, d) K 278, e) K 205 (M. 1:2)
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Abb. 57 a) K279, b) K 248, c¢) K 249, d) K 250, e) K 251, f) K 252, g) K 280 (M. 1:2)
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Abb. 58 a) K229,b) K 230, c¢) K 220, d) K 231, e) K 232, ) K 233, g) K 234, h) K 235, i) K 281, k) K 282, 1) K 283 (M. 1:2)
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Abb. 59 a) K 284, b) K 285, ¢) K 206, d) K 286, e) K 287, f) K 288, g) K 289 (M. 1:2)
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Abb. 60 a) K207,b) K208, c) K 209, d) K 210, e) K 211, f) K236, g) K237, h) K290, i) K 291, k) K 292, 1) K 221 (M. 1:2)
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Abb. 61 a) K293,b) K294, c) K238 (M. 1:2)
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Abb. 62 a) K239,b) K295, ¢) K296, d) K 297, e) K298, f) K 212, g) K 299, h) K 300, i) K 301, k) K 213, 1) K 302 (M. 1:2)
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Abb. 63 a) K 253, b) K 254, ¢) K 255, d) K 256, e) K 257, ) K 258 (M. 1:2)
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Abb. 64 a) K 303, b) K 304, ¢) K 305, d) K 306, e) K 307 (M. 1:2)
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Abb. 65 a)K 192,b) K 193,¢) K 194,d) K 195, e) K 216, f) K217, g) K218, h) K219 (M. 1:2)
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Abb. 66 a) K259, b) K 308, c¢) K 309, d) K310 (M. 1:2)
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Abb. 67 a)K311,b)K312,¢) K313, d) K314 (M. 1:2)

79



80

C. Romer-Strehl

Abb. 68 a) K260, b) K 315, c) K261 (M. 1:2)




Mineralogische Analysen der Keramikscherbe PA 99.1.39.7

Christiane Romer-Strehl — Marco Meibohm — Alfred K. Schuster

Einfiihrung

Die 1999 in Sondage I gefundene Wandscherbe eines Tongefides' (Abb. 69) unterscheidet sich von anderen
Scherben durch eine auffallend rote Farbschicht auf der Innenseite. Makroskopisch ist eine pulvrige rote Farb-
pigmentauflage zu erkennen, die den Scherben nicht deckend iiberzieht (Abb. 69 a). Auf der tongrundigen
AuBenseite verlduft eine rote Farbspur, ein Indiz fiir herabflieBende Farbe (Abb. 69 b). Die Farbschicht auf der
Innenseite der Scherbe entspricht nicht dem sonst iiblichen roten Glanztoniiberzug, der ab dem 2. Jh. v. Chr. iiber-
wiegend im Ostlichen Mittelmeerraum hergestellt wurde. Dieser Unterschied war Anlass fiir eine mineralogisch-
chemische Untersuchung des Scherbens.

Fiir die polarisationsmikroskopischen Untersuchungen wurden zwei Fragmente, 27 x 10 mm grof3, vom Scherben
abgesigt und daraus ein Diinnschliffpriparat angefertigt.

Fiir die chemische Analyse und die rontgendiffraktometrische Mineralbestimmung der Farbpigmentschicht und
der Scherbe (Matrix) wurde jeweils ein Pulverprédparat hergestellt. Die chemische Zusammensetzung der Haupt-
elemente (Tab. 1) wurde mit Hilfe der Rontgenfluoreszenz (RFA)? durchgefiihrt, der Mineralbestand wurde iiber
die Pulverdiffraktometrie nach Guinier® bestimmt. Sowohl der Scherben als auch die abgeschabte Pigmentschicht
wurden zu analysetauglichen Priparaten aufbereitet.

ADbDb. 69 a Innenseite der Scherbe ADbb. 69 b Innen- und AuBlenseite der Scherbe

1 Gefunden im sog. Ofenzimmer; Mafle 7,2 x 4,9 cm.
Geritetyp Philipps PW 1480; zur Rontgenfluoreszenzanalyse s. Riederer 1987, 44 f.
3 Geritetyp Huber G 642; zur Guinier-Methode s. Allmann 1994, 89-92.
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Rontgendiffraktometrische und chemische Untersuchungen (Tab. 1 Diagramme 1-2)

Chemisch wurde eine quantitative Aussage der Zusammensetzung der Matrix sowie der roten Farbpigmentauflage
gemacht. Der hohe CaO-, MgO- und SiO,-Anteil in der Pigmentschicht und der fast gleich hohe Anteil an Titan-
und Aluminiumoxid im Scherben und im Pigment belegen, dass beim Abschaben des Letzteren auch Material der
Matrix ins Pigmentpulver gelangt ist. Der hohe SiO,-Anteil kann durch kleine im Farbpigment eingeschlossene
Quarze, die nur mikroskopisch nachweisbar sind, erkldrt werden (Abb. 70-72). Hinweise auf Einschliisse von
Calcit sind sehr selten (Abb. 71), wihrend andere Mineralphasen nicht gefunden wurden. Mikroskopisch ist zu
erkennen, dass der Farbpigmentschicht Quarz, Calcit und Tonminerale aufliegen, die sich mit Sicherheit wihrend
der Lagerung im Boden angesetzt haben (Abb. 70).

Polarisationsmikroskopisch konnen sehr kleine Mineralphasen nicht identifiziert werden, sodass zusitzlich auch
rontgendiffraktometrische Phasenanalysen zur qualitativen Mineralbestimmung an Pulverpréaparaten durchgefiihrt
wurden. Dabei wurden in der Matrix Calcit, Quarz und eine Tonmineralfraktion (Montmorillonit) bestimmt, die
auch aufgrund der mikroskopischen Analyse als die Hauptkomponenten ausgemacht wurden (Abb. 70-72).
Hématit (Fe,03), Goethit [a-FeO(OH)] und Lepidokrokit [y-FeO(OH)] konnen ebenfalls nachgewiesen werden.
Im Rontgendiffraktogramm der Farbschicht (Diagramm 2) liegt ein hoher Streuuntergrund vor, der charakteris-
tisch fiir die Fluoreszenzstrahlung von Eisen ist. Bei der verwendeten CuKa,-Strahlung kann allein schon auf-
grund des hohen Streuuntergrunds auf den hohen Eisengehalt der Probe geschlossen werden. Die bestimmten
Minerale sind Hamatit (Fe,O;), Quarz (SiO,) und Calcit (CaCQOj;), neben denen auch die beiden Eisenoxid-
hydroxide Goethit [a-FeO(OH)] und Lepidokrokit [y-FeO(OH)] in Spuren vorkommen, was aufgrund der quan-
titativen Bewertung festgestellt wurde.

INTENSITAET

Oxide Matrix Pigment

(Gew. %) (Gew. %)
Si0, 36,50 21,30
TiO, 0,60 0,60
Al20; 7,50 7,50
Fe20; 4,70 19,00
MgO 4,30 2,38
CaO 36,20 40,00
Na,O 0,99 0,00
K,O 3,10 0,90
P,O5 1,00 4,30
SO, 4,10 3,00
Cl 0,40 0,30

Tab. 1 Chemische Zusammensetzung des Scherbens und

der Farbpigmentauflage in Gewicht %

INTEMSITAET

N T

o 20 40 &0 80 o 20 40 0 Bl
28 ERAL

2 prImALn

Diagramm 2 Guinier-Diagramm der Farbschicht des
Scherbens

Diagramm 1  Guinier-Diagramm der Grundmasse des

Scherbens



Abb. 70

Mineralogische Analysen

Scherbe und Pigmentschicht. Polarisationsmikro-
skopische Aufnahme mit einem Polarisator. Ver-
groferung 180:1; lange Bildkante 0,72 mm. — Im
oberen Bildteil sind in der Pigmentschicht
(schwarz) kleine Quarzkorner (Qu) eingelagert.
Auf der Schicht sind tonige Ablagerungen zu er-
kennen, die aus dem Boden stammen. Die Grund-
masse des Scherbe ns besteht aus sandigem Ton
(braunlich-gelblich) mit Eisenhydroxideinlage-
rungen, die wihrend des Brennens zu Hématit
oxidierten, was die rotbraune Firbung im Scher-
ben verursacht hat. Die Magerung ist Quarz (Qu)
und Feldspat (Fsp). Zu erkennen sind Haarrisse
(R). Der eine verlduft senkrecht zur Scherben-
oberfliche, der andere parallel. Beide sind mit
Calcit (Cc) gefiillt. Bemerkenswert ist der hohe
Anteil an Poren, die ebenfalls mit Calcit gefiillt
sind.

UnregelmifBiger Kontakt zwischen Pigment und
Matrix. Polarisationsmikroskopische Aufnahme
mit gekreuzten Polarisatoren. Vergroflerung
290:1; lange Bildkante 0,30 mm. — Hier im Pig-
ment ein groBerer Quarz (Qu) und auf der Scher-
benoberflache ein Korn, das von Calcit umgeben
ist. Dariiber die Pigmentschicht. Der Calcitfilm
hat sich vor der Ablagerung des Hématits als Film
um den Quarz gelegt. Rechts eine groBere Pore
(P), die stark mit Calcit gefiillt ist, und in deren
dueren Bereich Pigment-Hiamatit eingedrungen
ist. Die Farbe der Matrix ist vom Mengenverhilt-
nis Calcit : Eisenoxid : Tonminerale bestimmt:
hell: tonreich + Calcit; gelblich: calcitreich; braun
und rotbraun: eisenreich.

Abb. 71

Abb. 73

Ebener Kontakt zwischen Pigmentschicht und
Matrix. Polarisationsmikroskopische Aufnahme
mit gekreuzten Polarisatoren. Vergroflerung 290:1;
lange Bildkante 0,30 mm. — In der Pigmentschicht
(oben, schwarz) sind sehr kleine Fremdminerale
eingeschlossen: Quarz (Qu) und Calcit (Cc). In der
Matrix, die durch Oxidation des Fisens braun ge-
farbt ist, kommen kantige Quarzkorner und runde
Poren (P) vor. Letztere sind unterschiedlich stark
mit Calcit gefiillt, ebenso der Riss (R). Dieser ist
nach auflen hin von einem »Héamatitpfropfen« ge-
schlossen, was ebenfalls darauf hinweist, dass die
Riss- und Porenfiillung mit Calcit vor der Ablage-
rung des Pigments erfolgte.

AuBerer Bereich des Scherbens ohne Pigment-
auflage. Aufnahme mit einem Polarisator. Vergro-
Berung 180:1; lange Bildkante 0,72mm. — Die
sehr gute Einregelung wird durch die lang ge-
streckten Poren verdeutlicht, die wie Stingel aus-
sehen und zum Teil gewellt sind. Im oberen Be-
reich sind eine Verdichtung der Masse und eine
stark oxidierte eisenreiche Lage zu erkennen. Da-
runter schwarze Pigmente, inkohlte organische
Substanz. Im unteren Bereich ist ebenfalls eine
verstdarkte Oxidation zu erkennen. Die Pigment-
auflage ist im Bild nicht erfasst.
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Polarisationsmikroskopische Untersuchungen im Diinnschliff

Polarisationsmikroskopisch wurden sowohl die Matrix als auch die dem Scherben anhaftende Farbschicht
untersucht (Abb. 70-72).

Mikroskopie des Scherbens*
Der Scherben besteht aus einer feinkristallinen, tonig-kalkigen, eisenreichen Grundmasse. Ihr ist ein korniger
Magerungszuschlag beigefiigt, der aus unterschiedlich groen Sandkornern besteht, die 30-40 Vol. % der Matrix
ausmachen. Die feinkristalline Grundmasse enthilt sehr kleine, mikroskopisch z. T. nicht mehr definierbare
Calcitkristalle, die aus der CaCOs;-Komponente wihrend des Brennens kristallisierten. Hinzu kommen Ton-
minerale, Eisenoxide, Eisenoxidhydroxide und eine mikroskopisch kristalline oder amorphe undurchsichtige
Masse, die lichtoptisch nicht eindeutig identifiziert werden kann. Es handelt sich mit groter Wahrscheinlichkeit
um inkohlte organische Substanz, die wihrend des Brennprozesses entstanden ist.
Die Matrix ist unter dem Mikroskop unterschiedlich gefirbt, und zwar in Abhéngigkeit der vorherrschenden
mineralischen Komponenten. Die Farbe reicht von beigebraun iiber beige-gelbgriin nach rotlich-gelb bis rotbraun
und rostbraun. Die roten Nuancen sind abhingig vom Eisenanteil und dessen Oxidationsgrad. Die beigefarbenen
Anteile hingen vom Mengenanteil der karbonatischen, tonigen und eisenhydrathaltigen Komponenten ab.
Die sandigen Zuschldge sind polymineralisch. Den héchsten Anteil macht Quarz aus, der sowohl als Einzel-
mineral als auch in Form polymineraler Quarzsandsteinkorner vorkommt. Hinzu gesellen sich groflere kantige
Fragmente mit schaliger Internstruktur, die auf kristallinen Feuerstein (Chert) hinweisen. Muschelfragmente,
Lammelibranchiate und Gasteropode, die nicht fossiliert sind, machen ca. 5 Vol. % der Matrix aus. Sie sind unter-
schiedlich grof3, meist gut gerundet und stammen aus rezenten Sanden. Selten sind groBere, gut gerundete tonige
Flatschen, die aus Montmorillonit, Glaukonit oder aus einem Gemisch von Calcit und Tonmineralen gebildet
sind. Ebenfalls selten sind Eisenoxide, Eisenhydroxide und durch Verwitterung derselben entstandene Eisenoxid-
hydroxide. Noch seltener sind Kalksteinfragmente, Feldspate und Schwerminerale, von denen nur Turmalin,
Zirkon, Amphibol und Biotit bestimmt werden konnten. Weitere Minerale sind nicht auszuschlielen, konnten
aber aufgrund ihrer geringen GroBe lichtoptisch nicht bestimmt werden?.
Bemerkenswert ist der Porenanteil von ca. 5 Vol. % der Masse. Porengro3e und -form schwanken stark. Die
PorengrofB3e liegt zwischen 0,01 mm und 0,3 mm. Die Form ist kugelig, oval oder stark gepléttet, wobei das
Lingen-Dicke-Verhiltnis der letzten Variante bis zu 50:1 betrigt. Die Porenform ist direkt vom Interngefiige der
Scherbe abhingig und ebenfalls sehr unterschiedlich. So sind auf engstem Raum im direkten Kontakt ungeregelte
bis zu sehr gut eingeregelte Bereiche anzutreffen. Die parallel zu den Winden des Scherbens verlaufende, ge-
regelte Schlierenbildung ist wihrend der Bearbeitung des Tons entstanden (Abb. 73). In diesen Bereichen ist
nicht nur die Matrixmasse zu Schlieren geldngt, sondern es sind auch die Zuschlagkristalle und Korner mit den
Langsachsen parallel oder fast parallel zur Gefidoberflache orientiert.
Die Poren sind unabhéngig von der Groe immer mit einem mehr oder weniger dicken Belag aus Calcit gefiillt.
Dieser belegt die Winde des Porenraums als feiner Film oder fiillt diesen bis zu 60 Vol. % aus. Haarrisse, die
senkrecht zur Wandung liegen, sind ebenfalls mit Calcit gefiillt. In beiden Fillen erfolgte das Eindringen des
Calcits erst nach dem Brennen der Scherben. Das wird dadurch belegt, dass die Pigmentschicht die Risse immer
iberdeckt, jedoch niemals Risse in der Pigmentauflage anzutreffen sind (Abb. 70-72). Daraus ist wiederum zu
entnehmen, dass im Gefil iiber lingere Zeit kalkhaltiges Wasser gehalten wurde, das die Gefdlwandung penetrativ
oder auf Haarrissen durchdringen konnte und so ins Innere des Scherbens bis in die Poren gelangte.

Untersuchung der Farbpigmentauflage

Die auf der Innenseite der Scherbe anhaftende, polarisationsmikroskopisch opak erscheinende Pigmentschicht ist
0,003-0,08 mm dick (Abb. 70-72). An diinneren Kanten ist Himatit durchscheinend blutrot. In die Pigment-
schicht sind vereinzelt Quarzkorner eingebettet. Der rontgendiffraktometrisch identifizierte Calcit und die Ton-
minerale sind lichtoptisch auch bei extrem hoher, bis zu 1250-facher VergroBerung nicht oder nur ausnahmsweise

4 Um Wiederholungen im Text und in den Bildlegenden zu vermeiden, werden Letztere etwas ausfiihrlicher gehalten. Zur Herkunft des Tonge-
fdBes auf der Basis von mineralogischen Untersuchungen wird keine Aussage gemacht, da zum einen Referenzgruppen bis zu diesem Zeit-
punkt nicht zur Verfiigung standen und zum anderen dies nicht Thema der Untersuchung war.

5  Daihr mengenmiBiger Anteil nur einige Hundertstel Gewichtprozente ausmacht, sind sie auch rontgendiffraktometrisch nicht nachweisbar.
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zu finden. Hingegen sind sehr feine Auflagerungen von Kalk- und Tonmineralien sowie Quarzkorner zu erkennen,
die alle kleiner als 0,1 mm sind und von der Bodenlagerung her stammen (Abb. 70). In diese Auflagen ist in
geringen Mengen Hamatit aus der Farbschicht abgewandert, was darauf hindeutet, dass wihrend der Boden-
lagerung eine lonenmigration des Eisens stattgefunden hat, und zwar aus der Farbpigmentschicht in das um-
liegende Bodenmilieu und nicht aus dem Boden zum Scherben hin.

Diskussion und Schlussfolgerung

Die mineralogischen Untersuchungen ergaben, dass in dem Gefi6, von dem die hier untersuchte Scherbe stammt,
ein rotes mineralisches Pigment in Pulverform oder in Suspension mit Wasser aufbewahrt wurde. Die abgelagerte
rote Pigmentauflage besteht aus Hdmatit und Spuren von Goethit und Lepidokrokit, die nur rontgendiffrakto-
metrisch nachgewiesen wurden, was den Schluss zulisst, dass die rote Pigmentablagerung reiner Hamatit ist, der
aus hdmatitischem Eisenerz, vor allem dem >Roten Glaskopf< (synonym >Roter Glanzkopf«) hergestellt wurde.
Ocker und Zinnober, die hiufigsten roten Pigmente der Antike und des Mittelalters, konnen ausgeschlossen
werden. Gegen Zinnober (HgS) spricht das Fehlen von Quecksilber (Hg) in der chemischen Analyse und gegen
Ocker die zu geringen Anteile an Goethit und Lepidokrokit.

Hiamatit wurde neben rotem Ocker als wichtigstes Rotpigment schon in der Malerei in bronzezeitlichen Kontexten
im Vorderen Orient nachgewiesen®. In griechischer und romischer Zeit wurde Hiamatit iiberwiegend in der Malerei
verwendet’. So steht bei Plinius: »Fiir die Malerei aber entsteht ein Rétel auch in den Eisengruben, man stellte
daraus den Rotocker her«®. Also wire es moglich, dass der reine Hamatit, der in dem Gefid3 aufbewahrt wurde,
rotem Ocker zugegeben wurde, um eine intensivere Rotfarbung zu erhalten. Hamatit wurde aber auch fiir medizi-
nische Zwecke eingesetzt, wobei ihm blutstillende und entziindungshemmende Wirkung zugeschrieben wurde’.
Wie die hier untersuchte Pigmentschicht zeigt, war Hamatit in Palmyra als Farbstoff bekannt. Da davon ausge-
gangen werden kann, dass er in der Antike bei den damaligen technischen Moglichkeiten mit einem Reinheits-
gehalt von mehr als 99 % nicht aus rotem Ocker gewonnen werden konnte, kommen aufgrund unserer Analyse als
Rohstoffquelle nur die natiirlichen Vorkommen von reinem Hématit in Frage'®. Zu den bekanntesten Fundorten
gehort der Golf von Hormuz (Persien)'!. Dort konnte der im Kiistensand angereicherte Roteisenstein leicht abge-
baut und iiber den Landweg nach Palmyra gebracht werden. Hamatit kommt aber auch als >Roter Glaskopf« auf
Kliiften oder als massige Gangablagerung praktisch in allen Vulkangebieten vor, sodass auch die Basalte um den
Hermon in Westsyrien und Palistina als mogliche Rohstoffquellen in Betracht zu ziehen sind. Die Verwendung
von roter Farbe ist in Palmyra auch in sepulkralen Kontexten (Gribern) belegt'?. Es wire interessant zu unter-
suchen, ob es zwischen den in Palmyra in der Wandmalerei verwendeten Rotpigmenten und der hier untersuchten
Pigmentschicht auf der Scherbe aus Sondage I Ubereinstimmungen gibt.

Abbildungsnachweis: Alle Abbildungen: C. Romer-Strehl, M. Meibohm, A. K. Schuster.

6  Riederer 1987, 210.
7  Riederer 1987, 202-205.
8  Plin. nat. 35, 35.
9  Plin. nat. 35, 31-34. Zur heilenden Wirkung s. auch Plin. nat. 36, 145 f. und Diosk. mat. med. 143 f. Zu den blutstillenden Eigenschaften
Diosk. mat. med. 144 f.
10 s. dazu auch Riederer 1993, 303.
11 Forbes 1964, 9. 176 Abb. 30.
12 z.B. im »>Grab der drei Briider<: Schmidt-Colinet 2005, 43 Abb. 57 f.; 58 Abb. 90; Stierlin 1994, 144 Abb. 116; 147 Abb. 120.
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Abstracts

Ziel der Untersuchung war es, auf einer Scherbe die rote Farbschicht zu bestimmen, die nach ihren dufleren
Merkmalen nicht den im Ostlichen Mittelmeerraum und in Mesopotamien sonst iiblichen Engoben entspricht.
Rontgendiffraktometrische, chemische und polarisationsmikroskopische Analysen haben ergeben, dass es sich um
rote Pigmentablagerungen handelt, die aus reinem Hidmatit bestehen, der in diesem Gefdfl aufbewahrt wurde. Als
Abbaustitten fiir Himatit waren in der Antike der Golf von Hormuz und die Region um den Hermon bekannt. Da
Palmyra zu beiden Regionen rege Handelsbeziehungen pflegte, kommen beide Lagerstitten als Lieferanten in
Frage. Wahrscheinlich fand Hdmatit auch in Palmyra wie anderenorts in der Antike sowohl in der Malerei als
auch im medizinischen Bereich Verwendung.

The aim of this research was to determine the red coating on a shard that differs in its characteristics from the
normal appearance of pottery shards with red slip in the Eastern Mediterranean and Mesopotamia. To examine
this, X-Ray diffraction, chemical analysis and polarization microscopy were used. The analysis revealed that the
red coating was an accumulation of red pigment which consists of pure haematite that had been stored in the jar.
In antiquity, the Gulf of Hormuz and the region around the Hermon were well known as ore deposits. Both
regions have to be considered, as Palmyra had trade connections to both. Therefore it can be assumed that the
haematite was also used in Palmyra — just as in other regions of the ancient world — for painting as well as for
medical purposes.
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Werkstoffanalysen parthischer Glasuren

Antje Gebel — Christiane Romer-Strehl

Einleitung

Obwohl parthische glasierte Keramik seit der Veroffentlichung von Green Glazed Pottery aus Seleukeia bekannt
ist!, gibt es bisher kaum Untersuchungen zur Glasurtechnologie und zu den verwendeten Rohstoffen. In ihren
Arbeiten zur achimenidischen, parthischen und sassanidischen glasierten Keramik aus Kish, Niniveh und Nippur
kommen R. Hedges und P. Moorey zu dem Schluss, dass sich die Herstellung der glasierten Keramik iiber die
Jahrtausende nicht veridndert hat>. Alle untersuchten Scherben vorislamischer Zeit wiesen Alkaliglasuren auf. Blei
als Flussmittel konnte erst in frithislamischer Zeit nachgewiesen werden?®.

Eine erste Untersuchung ausgewdhlter glasierter Proben aus Palmyra sollte zeigen, ob es sich auch hierbei um
Alkaliglasuren handelt, und ob mit einem mikroanalytischen Verfahren mehr tiber das Herstellungsverfahren aus-
gesagt werden kann.

Das Probematerial

Fiinf parthische glasierte Scherben (G 1-5) aus Sondage I wurden stellvertretend untersucht (Tab. 1 Abb. 74-75).
Sie konnen aufgrund ihrer Fundlage einem Zeitraum zwischen der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. und dem 3./4. Jh. n.
Chr. zugeordnet werden®. Es handelt sich um Amphoren-, Teller- und Schalenfragmente, die einseitig oder beid-
seitig gelb glasiert sind. Geschlossene Gefdfle wie Amphoren sind nur auf der AuBenseite glasiert. Offene Gefille
wie Schalen und Teller sind beidseitig glasiert. Das Fischtellerrandfragment G 1 (Abb. 74 G-H; 75 a), das wahr-
scheinlich lokal produziert wurde, unterscheidet sich in der Magerung von den iibrigen Scherben. Bei den iibrigen
Proben handelt es sich nach bisherigen Untersuchungen um zwei Warengruppen, die als Importe aus dem
Euphratraum nach Palmyra gelangten, und die sowohl chemisch als auch mineralogisch unterschieden werden
konnen. Die glasierte Importkeramik entspricht zwei Warengruppen, die aus der unteren Habur-Region bekannt
sind und dort als »glasierte Warengruppe 2 und 4« bezeichnet wurden’. Der lokal hergestellte Fischteller G 1
(Abb. 75 a) und die Scherben G 2 und G 3, die der glasierten Warengruppe 2 zuzuordnen sind (Abb. 74 C-D. F;
75 b-c), sind sehr CaO-reich. Die Glasur ist auf allen Scherben schlecht erhalten und ldsst sich leicht mit dem
Finger abreiben.

Probe Form Datierung Ware
Gl Randfrgt. eines Fischtellers 1. Hélfte 1. Jh. v. Chr. Lokal
G2 Ringbodenfrgt. einer Amphore Um 150 v. Chr. Warengruppe 2
G3 Amphore 30 v. Chr. — 20 n. Chr. Warengruppe 2
G4 Schale 3./4.Jh. n. Chr. Warengruppe 4
G5 Amphore 3./4. Jh. n. Chr. Warengruppe 4

Tab. 1 Katalognummer der Proben, Gefd3form, zeitliche Einordnung und Warenzugehorigkeit der untersuchten Scherben

Debevoise 1934.

Hedges — Moorey 1975, 25-43; Hedges 1976, 209-213.

Tite u. a. 1998, 241-260; Hill u. a. 2004, 585-605.

s. Beitrag C. Romer-Strehl, Keramik aus Sondage I und Beitrag C. Romer-Strehl, Keramik aus Sondage II in diesem Band.
Romer 1995, 13-21; Romer-Strehl 2005, 204 f. Diagramm 15-16.
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Untersuchungsmethoden

Von den Proben wurden hochglanzpolierte Diinnschliffe hergestellt. Das Gefiige der Glasur und der Kontaktzone
von Glasur zur Keramik (Zwischenschicht) sowie die chemische Zusammensetzung der Glasur wurden mit einer
Elektronenstrahl-Mikrosonde (EMP) des Typs Cameca SX100 untersucht. Die Analysen erfolgten mit aufge-
weitetem Strahl bei 5-20um und mit einer Anregungsspannung von 15kV. Um eine moglichst originale Zu-
sammensetzung der Glasuren zu erhalten, wurde bei der Auswahl der Messpunkte auf Veridnderungen der Glasur
durch Verwitterung ebenso geachtet wie auf mogliche Reaktionen mit der Keramik wihrend des Brands.

Ergebnisse

Abb. 74 zeigt Riickstreu-Elektronen-Bilder (BSE-Bilder)® der glasierten Scherben. Deutlich ist die Keramik mit
ihrer Matrix, der Magerung (meist Quarz und Feldspat) und dem Porenraum zu erkennen. Die Glasuren sind ein-
seitig als etwa 500 um breite Schichten ausgebildet, bei denen eine Zwischenschicht im Ubergang zur Keramik
zu sehen ist. Der schlechte Erhaltungszustand der Glasuren zeigt sich in den dunkleren Bereichen, in denen durch
die Verwitterung vor allem Natrium und Silizium herausgeldst worden sind. Der Beginn der Verwitterung ist ent-
lang von Rissen in Form von dunkleren Réndern zu erkennen (Abb. 74 C). Schlierige, zwiebelschalendhnliche
Umwandlungen zeigen eine weiter gehende Verwitterung bis hin zu fast vollstandiger Zersetzung.

Am besten erhalten ist die Probe G 3, bei der zusammen mit Probe G 5 der Ubergangsbereich als verwitterungs-
resistentere Zone deutlich zu erkennen ist. Innerhalb der Glasur, insbesondere im Kontaktbereich zur Keramik,
sind bei der Abkiihlung Kristalle gesprosst, die als Klinopyroxene (Ca(Mg,Fe)-Silikat) identifiziert werden konn-
ten. Die Zwischenschicht ist durch eine starke Reaktion mit der Keramik entstanden, bei der durch partielles Auf-
schmelzen AlL,Os, Fe,O; und CaO aus der Keramik in die Glasur gelangten. Durch die Zufuhr dieser Elemente
konnen sich neue Minerale wie etwa die beschriebenen Klinopyroxene bilden. Es ist auffillig, dass die Reaktions-
schicht eine scharfe Begrenzung zeigt. Ob diese Zonierung wéhrend des Brands oder durch das Auftragen einer
Schicht unterhalb der Glasur entstanden ist, bleibt ungeklért.

Probe G § zeigt Kristallisate von Kassiterit (SnO,), die darauf hinweisen, dass der Glasuransatz Zinn enthielt.
Allerdings reicht die Menge nicht aus, um ein Opazifieren herbeizufiihren. Da mittels EDX auch Kupfer und Blei
in inhomogener Verteilung nachgewiesen werden konnten, wird das Zinn als Zusatz von Bronze gedeutet. Dass es
sich um gezielte Zusetzung zwecks Farbung handelt, ist aufgrund der inhomogenen und geringen Beimengung
eher unwahrscheinlich. Auch R. Hedges und P. Moorey diskutieren die geringen Gehalte an Metalloxiden und
finden keine Erklidrung. Sie gehen aber von einer gewollten Beimengung aus, da die Gehalte in manchen Waren-
gruppen gehiuft auftreten’.

Die Proben G 2 und G 4 sind wesentlich schlechter erhalten. Von G 2 scheint fast nur noch die Reaktionsschicht
erhalten zu sein. Gerade diese Glasuren machen deutlich, dass Untersuchungen der Oberfliche, wie sie mittels
Rontgenfluoreszenz (RFA) erzielt werden, verfilschte Ergebnisse liefern miissen. Erst die Mikroanalyse von
An- oder Diinnschliffen kann gezielt Bereiche erfassen, die moglichst wenig verwittert sind, nicht zu nah an der
Keramik liegen und Einschliisse und Kristallisate entweder gezielt erfassen oder auslassen.

Probe G 1 unterscheidet sich wesentlich von den anderen Scherben. Bis weit in die Keramik hinein treten ver-
glaste Bereiche auf, die Keramik ist von groBen Lochern geprigt, und eine Glasur als Uberzug auf dem Scherben
ist nicht erkennbar (Abb. 74 G-H). Die Oberfliche der Keramik ist angewittert. Es ist also durchaus moglich,
dass urspriinglich eine echte Glasur vorhanden war, die jetzt abgewittert ist. Trotzdem bleibt der Eindruck einer
partiell verglasten Keramik, dhnlich wie dies fiir Kieselkeramiken aus Agypten beschrieben worden ist. Nur ist
hier anstelle des (Quarz-)Sands ein Ton verwendet worden.

Aufgrund der chemischen Analysen (Tab. 2) konnen die Glasuren eindeutig als Alkaliglasuren eingeordnet
werden, wie sie fiir Kish, Niniveh und Nippur beschrieben worden sind. Sie unterscheiden sich nur durch den
wesentlich hoheren Na,O-Gehalt. Dieser Befund geht eindeutig auf das mikroanalytische Verfahren zuriick, mit
dem wesentlich besser erhaltene Bereiche analysiert wurden. Die gelbe Farbe der Glasur ist durch die Eisen-
gehalte (1-3 %) bedingt. Die Gehalte von SiO,, Na,O und K,O der beiden importierten Warengruppen sind recht

6 Die Abbildung der Riickstreuelektronen (BSE = Back Scattered Electrons) gibt einen Eindruck von der chemischen Zusammensetzung der
Probe, da die Helligkeit von der mittleren Ordnungszahl (Z) abhingt. Elemente mit hohen Ordnungszahlen wie Calcium und Eisen geben
hellere Grautone, dunkle Tone sprechen fiir Elemente mit niedriger Ordnungszahl wie Silizium oder Natrium. Auch feine Abstufungen sind
unterscheidbar, wie etwa Quarz (Z 10), Alkalifeldspat (Z um 10,3) und Glasur (Z um 11).

7 Hedges — Moorey 1975, 42.
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200 ym . BSE 20 kV, 20 nA —— 500 ym BSE 15kV, 20 nA

;-:."f .
100 pm BSE 15kV, 20 nA

Abb. 74  Riickstreu-Elektronen (BSE) der Glasuren
A-B: Probe G 5; C-D: Probe G 3; E: Probe G 4; F: Probe G 2; G-H: Probe G 1
a) Keramik, b) Glasur, c) Zwischenschicht, d) besser erhaltene Stellen innerhalb der Glasur, ) Locher und
Poren, f) auskristallisierter Kassiterit, g) Risse mit dunklen Verwitterungsrindern, h) verglaste Bereiche
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Abb. 75 Zeichnungen der beprobten Kramikfragmente
)G 1,b)G2,¢)G3,d)G4,e)G5
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Oxid Gl1 S G2 s G3 s G4 s G5 s
Si0, 52.9 0.3 65.9 23 57.95 0.75 67.9 2.2 69.7 2.5
TiO, 24 0.6 0.2 0.1 0.40 0.05 0.3 0.1 0.20 0.05
Al O, 15.1 0.8 29 1.5 4.74 1.10 4.0 2.7 34 1.7
Fe,0, 8.2 0.6 2.1 0.8 3.04 0.53 1.9 0.7 1.6 0.5
MgO 1.2 0.4 4.0 1.2 3.60 0.26 2.0 0.2 2.2 0.3
MnO 0.06 0.01 0.10 0.02 0.08 0.02 0.02 0.02 0.09 0.02
CaO 4.8 0.8 8.0 1.7 8.43 0.76 4.8 0.6 7.0 0.9
Na,O 2.8 0.4 8.6 1.3 13.49 0.24 11.0 0.7 6.8 3.2
K,0O 4.8 0.4 4.4 0.5 3.38 0.15 4.2 0.4 3.6 0.4
P,0; 1.0 0.2 0.24 0.03 0.28 0.03 0.4 0.1 0.63 0.10
BaO <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
PbO <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 1.7 3.0
Cl 0.52 0.04
Summe 96.6 0.5 95.20 0.66 96.4 0.9 95.8 1.7
n 15 14 7 22

Tab. 2 Chemische Zusammensetzung parthischer Glasuren und der verglasten Bereiche in PA 2001.234/251/1; s: Standard-
abweichung, <: unterhalb Nachweisgrenze, n: Anzahl der Messpunkte

dhnlich, sodass von der Verwendung der gleichen Glasurtechnologie (dhnliche Rohstoffe und Brennverfahren)
ausgegangen werden kann. Allerdings unterscheiden sich die Gehalte von MgO und weniger deutlich von CaO
und Fe,O; der beiden Warengruppen. Diese Unterschiede lassen sich nicht auf die Zusammensetzung der
Keramik und damit die Reaktion zwischen Glasuransatz und Ton zuriickfiihren, sondern deuten auf die Nutzung
etwas unterschiedlicher Rohstoffe hin. Fiir weitere Aussagen ist aber die Probenanzahl zu gering.

Die lokal in Palmyra hergestellte Scherbe G 1 unterscheidet sich auch im Chemismus von den alkaliglasierten
Waren. Auffillig sind der niedrige Na,O-Gehalt und der hohe Gehalt an AL,Os. Letzteres ist sicherlich auf die —
im Vergleich zur Glasur — wesentlich stirkere Reaktion mit der Keramik zuriickzufiihren. Fiir die Beurteilung
dieser Probe wiren Untersuchungen an dhnlichen Scherben hilfreich.

Fazit

Die Untersuchung wurde nur stichprobenartig durchgefiihrt. Dabei kann festgehalten werden, dass bei dem lokal
in Palmyra produzierten Fischtellerfragment G 1 aufgrund seiner Verglasung bis in den Scherben hinein eine
andere Herstellungstechnik zugrunde lag als bei den iibrigen Proben, die nach Palmyra importiert wurden. Ob es
sich hierbei um eine missgliickte Ausnahme handelt oder um eine andere Auftragstechnik und damit um einen
palmyrenischen Versuch, glasierte Keramik herzustellen, was als lokal bedingte Verdnderung der Glasurtechnik
zu verstehen wire, wie dies z. B. bei den Bleiglasuren festgestellt wurde®, miissen weitere Glasuruntersuchungen
zeigen. Jedenfalls besteht mit dieser Untersuchungsmethode durchaus die Moglichkeit, auch bei Alkaliglasuren
differenzierte Ergebnisse zu erzielen.

8 Romer-Strehl — Gebel 2006, 37-58; Romer-Strehl u. a. 2005, 209-216.
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Katalog der Proben

G 1 Fischteller (Abb. 74 G-H; 75 a)
Inv. PA 2001/234/251/1 (SE 234/251); glasierte Warengruppe 2; Farbe des Bruchs: 10 YR 8/2; Oberflichenfarbe:
beidseitig gelb glasiert; Datierung: 1. Hilfte 1. Jh. v. Chr.

G 2 Ringbodenfrgt. einer Amphore (Abb. 74 F; 75 b)
Inv. PA 2001/262/14 (SE 262); glasierte Warengruppe 2; Farbe des Bruchs: 10 YR 8/2; Oberflachenfarbe: aullen
gelb glasiert; Datierung: um 150 v. Chr.

G 3 Wandfrgt. einer Amphore (Abb. 74 C-D; 75 ¢)
Inv. PA 2000/222/7 (SE 222); glasierte Warengruppe 2; Farbe des Bruchs: 2.5 Y 8/2; Oberflichenfarbe: aullen
gelb glasiert; Datierung: 30 v. Chr. — 20 n. Chr.

G 4 Schale (Abb. 74 E; 75 d)
Inv. PA 2001/500/42 (SE 500); glasierte Warengruppe 4; Farbe des Bruchs: 10 YR 8/2; Oberflachenfarbe: innen
und auBlen gelb glasiert; Datierung: 3./4. Jh. n. Chr.

G 5 Wandfrgt. einer Amphore (Abb. 74 A-B; 75 e)
Inv. PA 2001/500/44 (SE 500); glasierte Warengruppe 4; Farbe des Bruchs: 10 YR 8/2; Oberflachenfarbe: aullen
gelb glasiert; Datierung: 3./4. Jh. n. Chr.

Abbildungsnachweis: Alle Abbildungen: A. Gebel, C. Romer-Strehl.

Abstracts

Im Gegensatz zu Bleiglasuren erscheinen Alkali-Glasuren meist stumpf und weniger farbintensiv. Ziel der Unter-
suchung war es, Unterschiede bzw. Verdnderungen in der Auftragstechnik oder Rezeptur von Alkali-Glasuren zu
erkennen. Dazu wurden fiinf Stichproben vom 2. Jh. v. Chr. bis ins 3. Jh. n. Chr. aus Sondage I mit einer Elektro-
nenstrahl-Mikrosonde (EMP) untersucht. Damit lieBen sich — entgegen bisheriger Meinung — erstmals unter-
schiedliche Auflagetechniken sichtbar machen.

In contrast to lead glazes, alkali glazes are often dull and their colour is less intensive. The aim of the investiga-
tion was to find out changes in the mixture recipes of alkali glazes or in their application technique. Therefore,
five samples from Trench I dated from the mid 2nd century BC to the 3rd century AD were examined with an elec-
tron microprobe (EMP). With this method — in contrast to the common understanding — different application tech-
niques of alkali glazes could be demonstrated for the first time.
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Les amphores

Fanette Laubenheimer

Les amphores du site de Palmyre sont encore peu connues faute d’étude et de publication. En 2007, nous avons
publié un bilan provisoire du matériel des secteurs I et IT de la fouille syro-allemande'. Ici, nous faisons la
syntheése de I’ensemble de ce qui correspond a une portion de rue bordée d’un habitat, secteur I, et a un grand
batiment a cour centrale, secteur II2. Elle ne donne qu’un premier apercu, un échantillon modeste de la situation
palmyrénienne.

Il s’agit de 1238 tessons d’amphores (tab. 1 et 2) répartis entre le secteur I (47) et le secteur II (1191). Les
données chronologiques sont fournies essentiellement par le secteur I, elles sont fondées sur le matériel autre que
les amphores et pour cela, la collaboration de nos collegues a été essentielle, en particulier celle de Christiane
Romer-Strehl, chargée de 1’étude de la céramique. Nous examinerons les amphores en suivant leur lieu d’origine.

Les amphores occidentales
Les amphores italiques Dressel 2/4
Vingt-et-un fragments ont été retrouvés dont cinq anses et un fond (fig. 77). Dans le secteur II, elles se répartis-

sent dans les pieces G/M, M, O, U et dans la cour H. La plus ancienne, une anse, apparait dans cette derniere
(unité stratigraphique = us 969), dans un niveau daté entre 50 av. notre ere et I’époque d’ Auguste. Dans les pieces

ORIGINE TYPE LEVRE | ANSE | FOND | PANSE | TOTAL TESSON | MIN SITE
ITALIE DRESSEL 2/4 ITALIQUE 1 1 2 1
PROCHE ORIENT | RHODIENNE 1 2 3 1
DRESSEL 2/4 ORIENTALE 1 1 1
CAROTTE 1 1 1
LATE ROMAN 1 1 1
AGORA M328 1 1 1
ORIENTALE INDETERMINEE 1 5 2 8 3
MOYEN ORIENT | PARTHE 1 1 1
GROUPE 4 1 1 1 3 1
GROUPE 8§ 2 1 3 1
AMPHORETTE 1 1 1
BITHUMEE 1 1 2 1
AFRIQUE AFRICAINE 2 2 1
BYZACENE 1 2 4 7 1
INDETERMINE | INDETERMINE 3 4 1 2 10 3
D 2/4 1 1
TOTAL 9 25 3 10 47 20

Tab. 1 Amphores du secteur I

—_

Laubenheimer u. a. 2007.
2 Je tiens a remercier chaleureusement Antigone Marangou et Dominique Piéri pour leur aide dans 1’identification de certaines séries
d’amphores qu’ils connaissent bien. L’analyse des timbres rhodiens est due & Nathan Badoud que je remercie particulierement.
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ORIGINE TYPE LEVRE | ANSE | FOND | PANSE | TOTAL TESSON | MIN SITE
OCCIDENT DRESSEL 2/4 ITALIQUE 4 1 14 19 1
GAULOISE 4 1 1 1 3 1
PROCHE ORIENT | RHODIENNE 1 1 43 45 1
IMITATION RHODIENNE 1 2 3 1
DRESSEL 2/4 ORIENTALE 1 1 2 1
CAROTTE 3 3 1
LATE ROMAN AMPHORA 1 1 3 4 1
LATE ROMAN AMPHORA 56 1 1 1
BEYROUTH 1 1 1
KAPITAN II 1 1 1
AGORA 328 1 1 1
EGEENNE ? 15 15 1
ORIENTALE INDETERMINEE 2 3 1 6 2
MOYEN ORIENT | PARTHE 8 8 9 64 89 8
SYRIENNE GROUPE 1 1 12 10 219 242 6
SYRIENNE GROUPE 2 4 2 5 175 186 5
SYRIENNE GROUPE 3 4 154 158 4
SYRIENNE GROUPE 4 3 3 3 50 59 3
SYRIENNE GROUPE 5 4 6 10 252 272 10
SYRIENNE GROUPE 6 2 25 27 2
SYRIENNE GROUPE 7 2 6 1
SYRIENNE GROUPE 8 3 8 11 2
SYRIENNE GROUPE 9 2 2 1 5 2
SYRIENNE INDETERMINEE 1 2 1 1 5 1
AMPHORETTE 1 1 1
BITHUMEE 9 9 1
AFRIQUE AFRICAINE 1 1 1 1
BYZACENE 4 4 1
TRIPOLITAINE 1 1 1
INDETERMINE | INDETERMINE 6 3 2 11 3
DRESSEL 2/4 1 1 1
TOTAL 29 62 51 1051 1192 68

Tab. 2 Amphores du secteur II

G/M et O on les trouve dans un niveau I s. — début du second (us 675-677 et dans la couche d’incendie us 818),
dans la piece O (us 680) dans un contexte I*—III° s.; un fond retaillé et donc réutilisé est sans doute résiduel (us
935) dans un niveau des II*-III° s.

On sait que le vin d’Italie était commercialisé dans des Dressel 2/4 a partir de la fin du I s. av. J.-C. et sous le
haut Empire dans des quantités beaucoup plus faibles qu’aux II° et I*" s. avant notre ere dans des Dressel 1. Des
Dressel 2/4 italique sont présentes a Beyrouth?.

Les amphores Gauloise 4
Elles sont rares mais bien présentes (fig. 77), un fragment de panse appartiennent au secteur I (us 501, I1I*-III° s.,

us 560570, I*—III° s.), une anse a été trouvée dans la cour H du secteur II (us 630, [*—I1I° s.). La grande période
d’exportation du vin de Narbonnaise est en effet située entre le I*" et le III° s.

3 Lemaitre 2007, 281 note 58.
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Les amphores du Proche-Orient
Les amphores rhodiennes

Quarante-huit fragments sont représentés dont deux levres et trois anses (fig. 77). La plupart sont résiduelles dans
des couches du II° au I'V¢ s. de notre ere. Dans le secteur I, elles se trouvent dans les pieces K, P, Y et W. Seul un
fragment de la cour H appartient a un horizon 30 av. J.-C. — 20 ap. J.-C. (us 974). Dans le secteur I, deux anses
timbrées sont découvertes (fig. 77, voir aussi plus bas fig. 83-85)*. 1l s’agit d’un timbre circulaire & la rose au nom
du fabricant Damokrates 1 (Iégende: AAMOKPATEYZY), bien connu pour sa diffusion en Méditerranée orientale
et daté de la fin du ITI° et du début du II¢ s. Les éponymes associés au fabriquant sont’:

- HNovoaviog 2, ca. 199; — Kalhkpdang 2, ca. 177;
— Aopkuiidag, ca. 198; — Khevkpdng 1, ca. 174;
— Iparopdvng, 192; - 20uuayog, ca. 173;

— dLAOdapog 2, ca. 183; — Nwkaoayodpacg 2, ca. 172;
- Khedvupog 2, ca. 182; — ABavddortog, ca. 170;

- Ayéuaxog, ca. 181; — Aplotov 2, ca. 1675,

— Aitvitop, ca. 178

Un autre timbre, rectangulaire, porte le nom de I’éponyme Athanodotos et I’indication du mois (fig. 77, voir aussi
plus bas fig. 84):

¢ml [ABa]vo-

doTov

Iov[duov d]ev-

T¢[po]u

Ca. 170.

L’association de I’éponyme au mois intercalaire est largement attestée®.

Un troisieme timbre, de forme rectangulaire, a été découvert hors stratigraphie en 2004 (voir plus bas fig. 85)°:
¢nl E[evo]-

L’éponyme peut étre Eevopavtog 1 (ca. 210), Eevopdvng (193) ou Eevop®dv (ca. 164). Le mois est soit
BeouopopLog, soit Ogvdalolog.

Un autre timbre confirme 1’arrivée précoce des marchandises rhodiennes (vin ou autres produits susceptibles
d’étre transportés dans des amphores). Il a été trouvé dans la ville, au-dessus du tombeau d’Alainé et sous un four
tardif'®. On lit et restitue le nom du fabricant Aristarchos ([Apioltdpyov), accompagné de deux étoiles dans les
angles inférieurs du timbre (celle de gauche doit étre restituée). Ce fabricant est associ€é aux éponymes
Awnoldaunog 2, ca. 179, Atvitop, ca. 178, et Zbuuayog, ca. 173",

4 Voir F. Laubenheimer — C. Romer-Strehl plus bas dans ce volume; cf. aussi Romer-Strehl 2000, 88-91 fig. 11 c¢; Schmidt-Colinet — al-As‘ad
2002, 165; Laubenheimer u. a. 2007, 332 fig. 3; Addendum 22, 302 fig. 2.

5 Les dates précédées de la mention »ca.« sont celles de Finkielsztejn 2001. Les autres, fixées par I’épigraphie, se trouvent dans le livre de N.
Badoud sur les inscriptions rhodiennes (Badoud i. Dr.).

6 Voir Johrens 1999, 4041 n° 94, qui mentionne également KaAAikpatidog 2, mais sans référence précise.

7 Voir aussi I’article de F. Laubenheimer — C. Romer-Strehl dans ce volume.

8 Voir par exemple Borker 1998, 18 n° 40. Un timbre probablement issu de la méme matrice a ét€ publi€ par Nicolaou 2005, 269 n° 9 (lecture
incomplete).

9 Voir aussi I’article de F. Laubenheimer — C. Romer-Strehl dans ce volume.

10 Sadurska 1977, 192 n° 1.

11 Johrens 1999, 66-67 n° 174.
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Les amphorettes

Deux cols d’amphorettes sont présents, I’une dans le secteur I, I’autre dans le secteur II (fig. 82). On les rappro-
chera des quatre exemplaires entiers trouvés dans les loculi du temple de Baalshamin qui sont datés de la période
hellénistique jusqu’a la seconde moitié du I s. av. J.-C.'2. Celle du secteur II est datée du I*" s. Ces petits conte-
neurs, dont on ignore la fonction, sont d’origine phénicienne'.

Les amphores Dressel 2/4 orientales

Elles sont rares, trois fragments seulement (fig. 77). Dans le secteur I, une anse bifide d’ Asie Mineure, dont il ne
reste qu’un boudin, est trouvée dans un contexte entre 50 av. J.-C. et I’époque d’ Auguste (us 962). Une levre avec
un col portant des stries verticales tracées au doigt (us 502), pourrait avoir Apamée pour origine. Elle est dans un
contexte des II° et III° s. de notre ere. Leur présence au Moyen-Orient est connue, notamment & Dura-Europos!.

Les amphores carotte

Trois fragments de panse du secteur II (us 684 en G/M) sont datés du I*—III° s. et proviendraient de Palestine ou
de Beyrouth' ou encore d’Egypte. Une anse du secteur I est non datée (fig. 78). Une inscription peinte trouvée
récemment sur une amphore carotte d’Augsbourg sur le /imes germanique indique son contenu: cottana, des
figues'® qui fait penser aux fameuses figues de Syrie mentionnées par Pline (I 13; XIII 10, 51; XV 21, 83). On sait
par ailleurs que ces amphores contenaient aussi des fruits du palmier doum'”.

Les amphores Late Roman 1

Deux fragments de panse, dans le secteur II, en G, dans un niveau du I'V* s., seraient plutdt des proto LR 1 produ-
ites au III*-=V® s. Une anse du secteur I appartient au type LR 1 (fig. 78). Ces amphores ont ét€ fabriquées dans de
nombreux ateliers des cotes turque et syrienne, en particulier a Antioche. Elles ont aussi été produites a Rhodes et
a Chypre'®. Les études les plus récentes concluent que ces amphores transportent du vin.

Une amphore Late Roman 5/6 ou amphores sac"

Un seul fragment de haut panse cannelée a la pate caractéristique de Palestine est apparu dans le secteur I, dans
un niveau du II*-V¢ s. Le contenu de ces amphores est incertain.

Une amphore de Beyrouth

Une panse d’amphore de Beyrouth apparait dans la piece K du secteur I, dans un niveau II*-III° s. (us 763-764).
Le type classique émerge au début du II°¢ s.%. Elle transportait probablement du vin.

Une amphore Kapitiin IT

Une anse a été découverte dans la piece H du secteur II, dans un niveau III*-IV® s. (fig. 78). Originaires de la mer
Egée ou de Rhodes, ces amphores ont circulé du milieu du II¢ s. au V¢ s.2!. Elles sont connues au Proche-Orient
notamment a Ashkelon?.

12 Fellmann 1970, 82.

13 Marangou 2006.

14 Alabe 1992.

15  Carreras Montfort — Williams 2002.

16  Ehmig 2001.

17 Pour une mise au point sur ces amphores voir Laubenheimer — Marlieére 2010, 71; aussi Drexhage u. a. 2002, 244 et sq. fig. 10.
18  Reynolds 1997/1998, 41; voir plus précisément Piéri 2005, 80.
19 Piéri 2005, 114 et sq.

20 Reynolds 1997/1998; Reynolds 2000.

21  Panella 1986; Picon — Empereur 1989.

22 Johnson 2008, 137-196 n° 444-447.
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Une amphore Agora 328

Dans une couche remaniée du secteur I que I’on peut attribuer au IV¢ s., un frag-
ment de panse coOtelée a la pate caractéristique est attribuable a Samos, elle trans-
portait du vin®.

Des amphores égéennes (?)

Une quinzaine de fragments sont attribuables a des amphores égéennes probable-
ment, sans que I’on puisse en définir le type.

Amphores orientales indéterminées

Quatorze fragments ont été classés dans ce groupe mal défini des secteurs I et I1.
Une amphore presque entiere (fig. 76) découverte dans les secteur I, dans un
niveau du I'V® s. peut se rapprocher des Knossos 18 (fig. 76 et 78) d’origine gréco-
orientale (I"—II° s.)*,

Fig. 76 Knossos 18 (?)

Les amphores du Moyen-Orient
Les amphores parthes

Caractéristiques par leur glagure verte et leur décor (fig. 79), on en compte 90 fragments presque exclusivement
dans le secteur II%. Les premieres apparaissent dans des niveaux bien datés entre 50 et 30 av. J.-C. et la période
augustéenne, dans les pieces H (us 962/963), O (us 883 et us 889) et U (us 969). On en trouve encore aux I°s. et
II¢ s. et plus tard, jusqu’au I'V® s., ou elles sont sans doute résiduelles. Ces amphores de luxe sont en usage du [*s.
av. J.-C. au haut Empire®. On les utilisait & Palmyre dans les cérémonies funéraires comme le montrent maints
bas-reliefs. Le mort et ses compagnons boivent dans des coupes un liquide (biere ou vin?) servi dans ce type
d’amphore.

Les amphores syriennes a fond plat

Il s’agit du groupe le plus important qui comptent 972 tessons, présents essentiellement dans le secteur II. Elles sont
tres fragmentées et fragiles a cause de la finesse de leur paroi. L’examen a I’oeil et a la loupe a permis de les répartir
en neuf groupes de pétes (fig. 80-82) certains plus abondants que d’autres?’. Les groupes 1-7 semblent avoir une
forme comparable a celle des amphores completes de la tombe F de la nécropole sud-est de Palmyre fouillée par une
équipe japonaise®. Les fonds sont plats, annulaires, avec des sillons sur le dessous du pied, le bas de panse et
I’épaule. Le col est cylindrique, la levre en bourrelet. La tombe F est construite en 128 et utilisée au II° s. Nos groupes
apparaissent des le I s. de notre ere dans la fouille, par exemple groupe 1 (us 592), groupe 2 (us 675-677), groupe 3
(us 675-677), groupe 4 (us 532 et us 937), groupe 5 (us 589, us 532 et us 962-963), groupe 7 (us 592), groupe 8
(us 937) et groupe 9 (us 602). La datation la plus ancienne se situe dans la couche us 962-963 datée entre 30 av.
J.-C. et 20 ap. J.-C. On trouve ensuite régulierement ces amphores jusqu’au IV s., une part est sans doute résiduelle.
L’analyse par fluorescence X d’échantillons des groupes 1-5 et 8 a montré la présence d’un fort taux de calcium
(25 230 %) qui caractérise les productions régionales syriennes mais non palmyréniennes®. Plusieurs de ces amphores
présentent un enduit interne noir. A ’analyse, il s’agit d’une résine de pin d’espece probablement orientale®. Ces
amphores contenaient vraissemblablement un liquide que nous ne pouvons pas identifier pour le moment.

23 Robinson 1959.

24 Hayes 1983.

25 Boucharlat 1993.

26  Toll 1943.

27  Laubenheimer u. a. 2007.

28  Higuchi — Saito 2001, 136 fig. 86.
29  Schneider 2007.

30  Garnier 2007.
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Les amphores bitumées

Quelques amphores dites bitumées a cause de leur enduit noir interne (fig. 82) sont peu nombreuses: onze tessons,
dans les secteurs I et II. Elles apparaissent dans des couches de la fin du I*" s. av. J.-C. et de I’époque augustéenne
(us 962, us 967). Leur fonction n’est pas connue.

Les amphores d’Afrique
Les amphores africaines

Elles ne sont pas trées nombreuses (15 fragments), mais bien présentes dans les deux secteurs. Nous avons désigné
comme africaines les amphores dont on ne peut définir plus précis€ément la région d’origine (4 fragments)
(fig. 82). Les amphores de Byzacene sont les plus nombreuses (11 fragments) dans des niveaux du I au IV s.
(fig. 82). Une levre Africaine II est caractéristique des productions du II*-III® s. qui pouvaient contenir du vin ou
de I’huile*. Un seul fragment appartient a une amphore de Tripolitaine, dans un niveau du III° s.

Bilan et perspectives

Le bilan des amphores de la fouille montre d’abord, si il en était encore besoin, I’ouverture de la ville au grand
commerce international. Les amphores sont arrivées a Palmyre a toutes les époques, leur transport par chameaux
ne semble pas avoir fait difficulté. Les figurines en terre cuite représentant des chameaux chargés d’amphores ne
manquent pas, par exemple a Aphrodisias en Asie Mineure*, ou dans les vitrines du musée Gréco-Romain
d’ Alexandrie, ou encore a Ashkelon®. Par ailleurs, le tarif de Palmyre, loi ficale de 137 affichée a I’ Agora régle-
mentant les taxes a ’entrée et a la sortie de la ville, indique que les chameaux étaient chargés en moyenne d’une
centaine de kilos, ce qui correspond a plusieurs amphores**.

Les importations les plus lontaines viennent d’Italie (Dressel 2/4) et de Gaule (Gauloise 4). D’autres arrivent
d’ Afrique, de Byzacene et de Tripolitaine. Une grande variété provient de Méditerranée orientale, de Rhodes
(amphores rhodiennes et LR 1), et peut-&tre, pour les LR 1 de Chypre, ou d’Asie Mineure, de Samos (Agora
328), de la mer Egée (Dressel 2/4 et Kapitiin II) et de Palestine (amphore carotte et L/R 56). Des amphorettes sont
d’origine phénicienne. Les amphores syriennes a fond plat sont les plus nombreuses, avec les amphores parthes et
les amphores bitumées. Il ne semble pas y avoir de production palmyrénienne.

Les denrées transportées sont avant tout et presque exclusivement le vin. Des la période hellénistique (fin du III°
s., début du II° s. avant notre ere) arrivent des amphores rhodiennes bien datées par leurs timbres, mais les impor-
tations se poursuivent sans doute plus tard. On en a la trace dans un niveau de la fin du I*" s. av. J.-C. et du début
du I s. ap. J.-C, on la trouve encore dans des couches du II° au I'V* s. mais les amphores sont alors sans doute
résiduelles. Des amphores vinaires Dressel 2/4 orientales apparaissent entre le milieu du I s. avant J.-C. et
I’époque d’Auguste. C’est a ce moment aussi qu’arrivent des vins d’Italie dans des Dressel 2/4. Les amphores
parthes que I’on peut peut-étre associer a la consommation du vin sont utilisées des cette méme période. Au haut-
Empire, entre le I et le I1I° s., des vins arrivent de Gaule avec des Gauloise 4. On suit la trace de leur circuit vers
I’Orient, a Chypre notamment, ol deux épaves ont été retrouvées® et a Beyrouth®. Les amphores produites a
Beyrouth et probablement vinaires gagnent Palmyre aux II*-III° s. On peut se demander si du vin n’est pas arrivé
d’ Afrique vers cette période, le contenu des amphores africaines n’est pas encore clairement défini. Enfin, aux
II*-I'V* s. des LR 1 apportent du vin des cotes turques ou syrienne ou encore de Rhodes ou de Chypre et du vin
de Samos est arrivé dans une amphore Agora 328.

Des fruits comme des figues ou des dattes sont importés aussi de Palestine ou de Beyrouth, voire d’Egypte dans
des amphores carotte, de facon anecdotique.

31  Bonifay 2004, 111.

32 Rostovtzeff 1971, pl. 48 n° 4.

33 Johnson 2008, 135 n° 392.

34 Teixidor 1984, 69.

35  Kaldelli 2009; Leidwanger 2010; Feifer 1995, 141-142.

36  Reynolds 1997/1998, 45; pour une mise point sur les exportations de Gauloise 4 en Méditerrannée orientale voir Laubenheimer 2001.
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Quelques amphores africaines ont pu transporter de Byzacene ou de Tripolitaine de I’huile ou des sauces de
poisson mais on n’est pas encore a méme de définir avec certitude leur contenu.

11 est intéressant de noter 1’absence des produits de Bétique, huile et poisson qui sont si largement diffusés dans le
monde romain sous I’Empire. Doit-on s’en étonner? L’huile a Palmyre circulait, comme le montre notamment le
tarif appliqué aux marchandises circulant dans la ville*’, mais avait-on besoin de la faire venir de la lointaine
Péninsule ibérique? Sans doute pas, si I’on se réferre aux importations de Méditerranée orientale et en particulier
de Beyrouth ou elle est particulierement rare*®. Comme ce vaste commerce ouvrait la voie aux importations
secondaires des sauces de poisson de Bétique, on ne s’étonnera pas de ne pas trouver de ces dernieres non plus.
Bien que limité, 1’échantillon des amphores de cette fouille montre 1’ouverture de Palmyre sur le plan écono-
mique et en particulier pour la consommation du vin, avec des importations riches et vari€es, précoces en ce qui
concerne le vin de Rhodes, et largement ouvertes sur le monde occidental et oriental sous I’Empire. La présence
d’amphores syrienne en quantité, un phénomene nouveau, laisse la porte ouverte a de nouvelles recherches pour
comprendre leur role dans I’économie et dans la consommation de produits encore non identifiés.

Abbildungsnachweis: Abb. 76: A. Schmidt-Colinet; alle iibrigen: F. Laubenheimer.

Abstracts

Amphoren aus Palmyra sind bisher wenig untersucht worden. Das Material aus Sondage I und II zeigt, dass diese
Behilter aus unterschiedlichsten Gegenden nach Palmyra importiert wurden: Belegt sind Weinamphoren aus Siid-
frankreich und Italien, aus Nordafrika (Tunesien und Tripolitanien) und von der griechischen Insel Rhodos. Die
zahlreichen parthischen und syrischen Amphoren (letztere mit flachem Boden) sind fiir Palmyra zum ersten Mal
nachweisbar. Insgesamt bezeugen die unterschiedlichen Amphoren die weitrdumigen Handelsbeziehungen
Palmyras seit dem 3. Jh. v. Chr. bis zum Ende des 3. Jhs. n. Chr.

Les amphores, encore si peu connues a Palmyre, font ici I’objet d’une étude nouvelle et détaillée pour les secteurs
I et II. Ce premier apercu met en €vidence la variété des importations . Du monde occidental arrivent des amphores
vinaires d’Italie et de Gaule. Plus nombreuses sont celles du Proche-Orient avec, en particulier, des rhodiennes
timbrées. Pour le Moyen-Orient, on compte notamment des amphores parthes, mais aussi des syriennes a fond
plat, les plus abondantes, qui sont une nouveauté. D’ Afrique viennent quelques importations de Byzacene et de
Tripolitaine. Ce matériel montre que Palmyre était ouverte au grand commerce international durant toute la
période antique.

Until now, amphorae from Palmyra have not been studied closely. The material from Trenches I and Il shows the
rich variety of imports to Palmyra of these containers: Imported wine amphorae are attested from southern
France and from Italy as well as from North Africa (Tunesia and Tripolitania) and the Greek island of Rhodes
(with stamped examples). The many Parthian and Syrian amphorae (the latter with flat bottoms) are encountered
for the first time in Palmyra. In general, the amphorae demonstrate the far reaching international trade connec-
tions of the city from the 3rd century BC up to the 3" century AD.
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37  Yon — Gatier 2009, 44.
38  Reynolds 2010; Lemaitre 2007, 282.
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Dressel 2/4 Italiques
PA 2007 878 o0 PA 2005 675-677
PA 2005 680
Gauloise 4
PA 2002 560/570 PA 2006 630
Rhodiennes
PA 2004 649 1 . ‘
PA 2004 715 PA 512 (5)

PA 2005 763/764

PA 2000 306/5 _ 2cm PA 1999 HS

Dressel 2/4 orientales

J

PA 2007 962

PA 2001 502-17 _ 10em

Fig. 77 Dressel 2/4 italiques, Gauloise 4, Rhodiennes, Dressel 2/4 orientales
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Amphore carotte Late Roman 1 Kapitén I1 Meéditerranée orientale
PA 99 HS PA 2004 663 PA2006 826 PA 2007 934
Egéennes

PA 2006 912

10 cm 2 cm
PA 2001 502

Orientale indéterminée, Knossos 18 (?)

N

Fig. 78 Amphore carotte, Late Roman 1, Kapitin II, amphore de méditérranée orientale, amphore égéenne, amphorettes,
amphore orientale indéterminée, Knossos 18 (?)
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Les amphores

Amphores syriennes Groupe 1

7 — ] o - &
PA 2001 502 PA 2007 826

PA 2007 630 PA 2001 512
10cm
. \ﬁ/\
PA 2002 512-516 PA 2002 512 PA 2001 502
PA 2001 502 PA 2002 512 PA 2002 512-516 PA 2007 28-627

Amphores syriennes Groupe 2

1 1 N

PA2001 512-1-1 PA 2001 512-1-2 PA 2001 512-516-5 PA 2005 628-627

- N

PA 2001 502 PA 2001 502-18

PA 2001 502-2 PA 2001 502 PA 2001 502

10cm

aiii A 8

PA 2001 512-2-1 PA 2001 512-2-2

Fig. 80 Amphores syriennes des groupes 1 et 2
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Amphores syriennes

Y—

PA 601-1

Groupe 3 Groupe 4
\:::::::::::j ‘
PA 2002 512-516 (4) PA 2001 502 (4) PA 521 (2)
(diameétre restitué) (diamétre restitué) (diamétre restitué)
PA 2007 937
PA 2001 502 (3) PA 502 PA 502
Groupe 5
10cm
PA 2002 552 PA 502 PA 2001 502-16
(diametre restitué)
@ ® UD
PA 502-16 PA 521 (1) PA 2001-502 (6) PA 2002 512-516 (6)

PA 2002 500 (2)
(diamétre restitué)

N- y [—
_____ 10cm
PA 512-5-2 PA 512-5-1
Groupe 6 Groupe 8
- | ~ f ?
PA 512-516 (7) PA 512-7 PA 513 (2) PA 234-2 (2)
PA 2006 912

Fig. 81
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Les amphores

Amphores syriennes Groupe 9

PA 2006 912 _ f0em PA 2004 7000 II
Amphorettes
PA 532-1 PA 234/2
Amphore bitumée
PA99 15
(diametre restitué)
Amphores de Byzacene Amphores d’ Afrique

— 4
¢ ~

PA 99 AL 25 PA99 S PA 2004 635 PA 2007 861

10 cm

Fig. 82 Amphores syriennes du groupe 9, amphores de Byzacene et amphores d’ Afrique
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Hellenistische Amphorenstempel

Fanette Laubenheimer — Christiane Romer-Strehl

Vorbemerkung zur Forschungsgeschichte

Amphorenstempel sind fiir die Datierung einzelner Stratigraphischer Einheiten (SE) von besonderer Bedeutung.
Die erste wissenschaftliche Publikation zu rhodischen Stempeln wurde 1909 von M. P. Nilsson vorgelegt'. Die
zahlreichen neueren Arbeiten von V. G. Grace nahmen dann eine herausragende Stellung in der Erforschung ein’.
Ihre Einteilung der Stempel in sieben Perioden ist bis heute giiltig®>. Die Verbreitung griechischer Stempel in
Mesopotamien hat C. Borker 1974 erstmals zusammengefasst*. Seine Arbeit wurde 1983 von L. Hannestadt
erweitert’. Weitere griechische Funde aus der persischen Golfregion wurden 1993 veroffentlicht. In West- und
Nordwestsyrien sind bisher nur die Funde aus Hama’, Gindaros® und Jebel Khalid® publiziert. Aus Antiocheia
wurden bisher keine Amphorenstempel verdffentlicht. Die erste griechische gestempelte Amphore in Palmyra
wurde bei den polnischen Grabungen im Grab der Familie ‘Alainé gefunden'’. Sie trug den Eponymennamen
Aprotdpyov, der nach Finkielsztejn der Periode Ib (262-247 v. Chr.) zugeordnet werden kann''.

Die Amphorenstempel aus Sondage I und I1

1 Ein runder rhodischer Fabrikantenstempel (Abb. 83)'? zeigt im Zentrum eine Rose, um die zwischen zwei
Kreislinien rechtsldufig der Name zu lesen ist:

AAMOKPATEYZX

Es handelt es sich um einen rhodischen Fabrikantenstempel, der Periode 1I bis III zugeordnet und damit zwischen
205-175 v. Chr. datiert werden kann'’.

2 Ein rhodischer Eponymenstempel (Abb. 84)'* ist rechteckig mit vierzeiliger Inschrift:

EIIl [A©G]JANO

A[OT]OY

[TANA[MOY] AEY

TE[PO]Y

Bemerkenswert die Erwihnung des Schaltmonats TIdvouog devtepog, der nach bisheriger Forschungsmeinung
maximal bis zum Ende der Periode IIIb auftaucht, hier jedoch mit dem Eponymennamen AfBavddotog
zusammen vorkommt, der nach G. Finkielsztejn der Periode IIld zuzuordnen ist'>. Der Beamtenname

1 Nilsson 1909.

2 Vollstdndige Bibliographie Grace 1982; sonst Grace 1985.

3 Fiir die Perioden II bis V wurde durch neuere Funde ein feinchronologisches Datennetz ermittelt: Lungu 1990, 209-217; Finkielsztejn 2001,
188.

4 Borker 1974, 31-49.

5 Hannestad 1983, 71 f.

6 Gachet — Salles 1993, 73 Abb. 12. 56.

7 Papanicolaou-Christensen — Friis Johannsen 1971, 50-54.

8 Kramer 2004, 86-97.

9 Clarke 2002, 271-289.

10 Sadurska 1987, 192; Laubenheimer u. a. 2007, 332.

11 Finkielsztejn 2001, 188.

12 Aus Sondage I, Inv. PA 99/79/1; Romer-Strehl 2000, 89 f. Abb. 11 c Taf. 16 c; Schmidt-Colinet — al-As‘ad 2002, 165 Abb. 12; Schmidt-
Colinet — al-As‘ad 2005a, 212 Abb. 12; Laubenheimer u. a. 2007, 332 Abb. 3; Addendum 21, 28 Abb. 26 a-b; Addendum 22, 302 Abb. 2;
Addendum 32, 13 Abb. 7.

13 Johrens 1999, 23; Finkielsztejn 2001, 113 f.

14 Aus Sondage I, Inv. PA 2001/306; Laubenheimer u. a. 2007, 332 Abb. 3 (mit zu diesem Zeitpunkt der Bearbeitung noch unvollstindiger
Lesung); Addendum 20, 22 Abb. 3.

15  Finkielsztejn 2001, 192.
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ABavodotog ist auch auf Amphorenstempeln in Gindaros fiir
den nordwestsyrischen Raum belegt'®. Die zeitliche Einordnung
ist nach neuen Forschungen um 170-168 v. Chr. anzunehmen und
gehort damit in die Periode IIId. Folgt man dieser Eponymen-
einteilung, dann wurde der Name des Schaltmonats deutlich
langer benutzt als bisher in der Forschung angenommen. Allge-
mein wird davon ausgegangen, dass er nur bis in die Periode I1Ib
benutzt wurde'’. Die Problematik des Schaltmonats ITdvouog
devtepog wurde bei Finkielsztejn hinldnglich diskutiert, doch
sind keine neuen Datierungsméglichkeiten angeboten worden's.
Der aus stratigraphischem Kontext stammende Stempel aus
Palmyra gibt nun einen Hinweis darauf, dass der Schaltmonat
noch unter dem Beamten ABovddotog benutzt wurde'®. Auf-
grund der mit dem Stempel vergesellschafteten Keramik®
scheint die zeitliche Einordnung, die G. Finkielsztejn vorge-
schlagen hat, nachvollziehbar und sinnvoll. Das hat zur Folge,
dass die Datierung der Middle Stoa auf der Athener Agora iiber-
priift werden miisste?'.

3 Ein weiterer rhodischer Eponymenstempel (Abb. 85)* ist
ebenfalls rechteckig mit dreizeiliger, aufgrund des Erhaltungs- -

zustands nicht eindeutig zu lesender Inschrift: Abb. 83 Rhodischer Amphorenstempel 1

EIII E[ENO]

D[ANOYZ]/ P[ANTOY] / P[QNTOZ]

E

Zu erginzen wire entweder der Name des Eponymen Eevodpdvng, Eevopavtog oder Eevodpwdv. Alle drei Na-
men sind aufgrund des Erhaltungszustands méglich, wobei wegen der anzunehmenden Stempelldnge die ersten
beiden Namen wahrscheinlicher sind. Das Epsilon deutet darauf hin, dass auch hier ein Monatsname folgte. Die-
ser ist jedoch nicht mehr zu bestimmen. Trotz des nicht eindeutig zu ergéinzenden Beamtennamens ist eine zeitli-
che Einordnung in Periode III oder IV (205-168 v. Chr.) moglich. Leider stammt der Stempel aus einer Flugsand-
schicht, die keine eindeutige zeitliche Einordnung erlaubt.

4 Ein Henkelfragment trigt zwei Abdriicke in Form eines griechischen Lambda (Abb. 86)*. Vergleichbare
Stempel sind bisher nicht bekannt. Der Henkel stammt aus einer Verfiillschicht der Rdume G/M, die dem 1./2. Jh.
n. Chr. zugeordnet werden kann.

Abb. 84 Rhodischer Abb. 85 Rhodischer Abb. 86 Amphorenstempel
Amphorenstempel 2 Amphorenstempel 3 unbekannter Herkunft 4

16  Kramer 2004, 89.

17 Finkielsztejn 2001, 192; Grace 1985, 9 f.

18  Finkielsztejn 2001, 178. 193.

19 Zu einem weiteren vergleichbaren Stempel der Slg. Benaki in Alexandria s. <http://www.amphoralex.org/timbres/AnsesTimbrees.php> s. v.
ABavddotoc.

20  z. B. die Black Slip Predecessor (BSP) und Fischteller; s. Beitrag C. Romer-Strehl, Keramik aus Sondage I in diesem Band.

21 Nach V. Grace ist in der Fiillung der Middle Stoa der letzte Eponym ABavddotog, Grace 1985, 10 f.; dazu auch Johrens 1999, 53 Nr. 134.

22 Aus Sondage II, Inv. PA 2004/651.

23 Aus Sondage II, Inv. PA 2005/675-677. Der Ton ist mergelig und mit viel Sand und Kalk gemagert.
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Zusammenfassung

Die drei rhodischen Amphorenstempel aus Sondage I und II lassen sich in das Bild der Verbreitung griechischer
Amphoren in Syrien und Mesopotamien einreihen. Sie lassen sich den rhodischen Perioden I bis IV zuordnen,
also einem Zeitraum von ca. 262—151 v. Chr.?*, der allgemein als Bliitezeit des rhodischen Weinexports gilt*. Auf
das Problem der Zweit- und Mehrfachverwendung von Amphoren wurde hier nicht eingegangen. Es ist aber da-
von auszugehen, dass auch diese Amphoren linger benutzt wurden®. Das Vorhandensein rhodischer Amphoren in
Palmyra ist besonders bemerkenswert. Denn anders als in Orten an gro3en Fliissen wie Antiocheia und Apameia
am Orontes oder Dura-Europos im Euphrattal gab es nach Palmyra nur einen Landweg. Das unterstreicht die
herausragende Vermittlerstellung Palmyras zwischen Mittelmeer und Persischem Golf, die schon fiir die helle-
nistische Zeit nachgewiesen werden kann.

Abbildungsnachweis: Alle Abbildungen: A. Schmidt-Colinet.

Abstracts

Anders als nach Dura-Europos konnen Amphoren nach Palmyra nur auf dem Landweg transportiert worden sein.
Somit kommt jedem Fund einer Importamphore in Palmyra besondere Bedeutung zu. In den Sondagen I und II
wurden insgesamt vier Amphorenstempel gefunden, drei hellenistische rhodische Stempel und ein Stempel unbe-
kannter Herkunft und Zeitstellung. Die rhodischen Stempel lassen sich in die Periode I bis IV datieren und ent-
sprechen damit den bisherigen Funden rhodischer Amphoren aus Palmyra und den bisher aus dem nordwestlichen
Syrien bekannten Amphorenfunden.

Unlike to the city of Dura-Europos, amphorae can be only transported to Palmyra by land routes. Hence, each
finding of an imported amphora is of special importance here. In Trenches I and Il four amphora stamps were
found: three of them originating from the island of Rhodes and dating to the Hellenistic period, one of unknown
provenance. The Rhodian stamps can be attributed to periods I to IV, just as the amphora handles found at
Palmyra and the amphora stamps from northwestern Syria until now.

OS Cayg aag ol Gob e ge (be) baall ) s 8 “c_wgiwszjgsﬂyuu\mm
il 5 (Y )(.sjl\t;qj( )@j\gaw\@ Ml;m\(fm) Mb@t@hﬁbd)}“b)}“\
S dgulell eL\AY\ laay) s Ll 2ass B NNEY maj‘) dula ?L‘“\ A — 358l ?L‘“\ Ayl e
).mﬂ_a ‘; mqﬂ t_U}S-A\Y AAJL.\J\ Glalinsy) &= a_u.ul_m (‘u R @)3\ ‘_J\ de\ J}J&\ C._i)h ‘;\ alxd U\
s e el 8 dadlgl) <l i) calalics) eas (e

24 Die bisherigen Amphorenfunde aus Hama sind nur den Perioden IV und V zuzuordnen; dazu Papanicolaou-Christensen — Friis Johannsen
1971, 51.

25  Finkielsztejn 2001, 203.

26 Zum Problem der Mehrfachnutzung vgl. Kramer 2004, 88 mit Anm. 177; Tomber 2008a.

108



Lampen

Christiane Romer-Strehl

Einleitung

Palmyrenische Lampen waren schon hidufig Gegenstand der Forschung. Insbesondere der ungewohnliche Dekor
und die Lampenformen wurden in mehreren Arbeiten diskutiert. Erstmalig wurden sie 1936 von H. Seyrig publi-
ziert'. Spitere Arbeiten von R. Fellmann und A. Sadurska”* waren wegweisend fiir weitere typologische Unter-
suchungen und stellen bis heute das chronologische und typologische Geriist der palmyrenischen Lampen dar.
1993 legte U. Heimberg die Lampen aus dem Tempelgrab 36 vor, bei denen — ungewdhnlich fiir Palmyra — die
Anzahl der Bildlampen iiberwog?®. Jiingst wurden von T. Higuchi und K. Saito die Lampen aus den Hypogien F,
G und H der Siidnekropole ausfiihrlich behandelt’. Bei den meisten bisher in Palmyra gefundenen Lampen
handelt es sich um lokale Produktionen. Nur selten sind Importlampen erwihnt®> oder wurden als solche erkannt.
Die Verbindung zum Lampenmaterial aus Dura-Europos® hat R. Fellmann erkannt und fiir diese Lampengruppe
einen neuen terminologischen Begriff der »Syrisch-palmyrenischen Lampen« eingefiihrt.

Das hier vorgelegte Material stammt aus den Sondagen I und II und umfasst insgesamt 142 Lampen bzw.
Lampenfragmente, von denen 109 Exemplare bestimmten Typen zugeordnet werden kdnnen. Boden- und Schul-
terfragmente wurden, wenn sie keinem Lampentyp zugewiesen werden konnten, nur warentypologisch ausge-
zdhlt. Da fiir die palmyrenischen Lampen aufgrund der oben genannten Vorarbeiten bereits eine Formentypologie
sowie eine Klassifizierung nach Dekorationsmotiven vorliegen, wurde in dieser Arbeit versucht, das Material
warentypologisch zu erfassen’. Dieser methodische Ansatz erscheint insofern sinnvoll, als damit aufgrund nur
geringer warentypologischer Unterschiede eventuell erstmals auch Werkstatt- und Herkunftsfragen diskutiert
werden konnen. Zunéchst erfolgt also eine Einteilung des Materials nach der Ware. Fiir die formentypologische
Gruppierung werden dann die Einteilungen von R. Fellmann und K. Saito iibernommen. Vorangestellt ist die
chronologische Einordnung der Stratigraphischen Einheiten (SE), aus denen die Lampen bzw. Lampenfragmente
stammen (Tab. 1).

Datierung Stratigraphische Einheit (SE)
3. Jh. n. Chr. 2.7.13.23.24.29. 119. 143 (Schuttschicht). 149. 301. 628. 654. 668. 688. 820. 826

2./3.Jh.n. Chr. | 141. 500. 502. 505. 506. 510. 511. 521. 553. 606/607. 630. 632. 635. 647. 650. 700. 701. 747.
751.763/764. 826. 827. 861. 900. 912. 914. 917. 934. 935. 947

2.Jh. n. Chr. 58. 143.565. 674.757.779. 877. 935. 938. 947

1. Jh. n. Chr. 65.203/213. 221. 223. 532. 560. 570. 581. 585. 879
Augusteisch 222/224/225. 233. 586. 861. 878. 962. 954

1. Jh. v. Chr. 234. 305

Tab. 1 Chronologische Einordnung der Stratigraphischen Einheiten (SE), aus denen die Lampen bzw. Lampenfragmente
stammen

Amy — Seyrig 1936, 229-266.
Fellmann 1975, 11-59; Sadurska 1977.
Heimberg 1993, 81-134.
Higuchi — Saito 2001, 120-135.
Auch dort nur in frithen Grabzusammenhingen des Baalshamin-Heiligtums, Fellmann 1975, 13-17.
Baur 1947.
s. auch Heimberg 1993, 85-87.

~N N RN~
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C. Romer-Strehl

Lokale palmyrenische Lampenproduktionen

Fiir die lokale palmyrenische Lampenproduktion wurden zwei Waren und eine Warenvariante neu definiert, wo-
bei sowohl der Anteil der jeweiligen Magerung als auch die Farbe des Bruchs beriicksichtigt wurden. Der lokalen
Produktion kénnen 120 Lampen und Lampenfragmente zugewiesen werden.

Ware A (lokale Ware)

Diese Ware besteht aus Mergelton, der mit geringen Anteilen von Kalk und einem schwarzen Mineral gemagert
wurde. Die Farbe der Matrix ist braunlich grau und variiert zwischen dem Munsellfarbwert 10 YR 6/2 (light
brownish gray) und 5Y 7/2 (pinkish gray). Die Oberfliche entspricht dem Farbwert Munsell 2.5 Y 8/3 (pale
vellow) —2.5Y 6/2 (light brownish gray). Die Ritzhérte liegt zwischen 4 und 5.

Der lokalen Ware A und ihrer Variante kénnen 86 Lampen bzw. Lampenfragmente zugeordnet werden, die damit
die groBte Gruppe bilden. Typologisch gehoren sie zur Gruppe Fellmann D (syrisch-palmyrenische Lampen) und
E (Firmalampen) bzw. zur Gruppe Saito C und D.

Auffallend viele Lampen dieser Gruppe weisen einen flachen Spiegel auf (L. 1-2 Abb. 87), womit sie sich mog-
licherweise an Imitationen der Firmalampen (L. 4 Abb. 88 b) orientierten, die ebenfalls in dieser Warengruppe
hergestellt wurden. Die Spiegel sind entweder schmucklos oder tragen einfachen vegetabilen Dekor, geometrische
Muster (L. 2-3 Abb. 87 b; 88 a) oder ein- oder mehrreihige Punktreihen (L. 1 Abb. 87 a; L. 8—10 Abb. 91-92).
Die frithesten Lampen aus dieser Warengruppe konnen in die augusteische Zeit datiert werden. Dazu gehoren die
Fundkontexte SE 222/224 und SE 223/1 aus Sondage I sowie SE 878, SE 954 und SE 962 aus Sondage II. Die
grofBe Anzahl der Funde stammt aus Schutt-, Planierungs- oder Auffiillschichten, die nicht eindeutig chronolo-
gisch bestimmt werden konnen und mit Funden des 2. bis 3. Jhs. n. Chr. vergesellschaftet waren.

Lampen ohne Dekor mit Doppelwulsthenkel

Drei vollstindige Lampen und mehrere Fragmente konnen diesem Lampentyp zugeordnet werden. Drei stammen
aus Sondage I, SE 24/5, SE 223/1 und SE 301/19. Fiinf stammen aus Sondage II, SE 521/10, SE 642, SE 688,
SE 878 und SE 962. Lampen ohne Dekor mit Doppelwulsthenkel (L. 6 Abb. 89 b) entsprechen den Einteilungen
Fellmann D 3® bzw. Saito D°. Die Mehrzahl der Lampen weist in das 2./3. Jh. n. Chr.'°. Doch die Funde aus
SE 878 und SE 962 beweisen, dass der Lampentypus in Palmyra schon im friihen 1. Jh. n. Chr. beginnt.

Eine dieser Lampen des Typs Fellmann D 3'' aus SE 934 (L 16 Abb. 96) wurde mit einer Gotterinschrift ver-
sehen. Gelesen wurde der Gottername Yarhibol'?. Diese Lampe fillt aus dem bisherigen Typenspektrum der
Lampen mit Gotterinschriften heraus'. Als zeitliche Einordnung wird das 2./3. Jh. n. Chr. vorgeschlagen.

Mehrschnauzige Lampe

Besondere Aufmerksamkeit verdient das Fragment einer dreischnauzigen Lampe mit Punktreihenverzierung und
vegetabilem Dekor aus Raum A der Sondage II, SE 500 (L. 15 Abb. 95; 114 a), die in das 2./3. Jh. n. Chr. datiert
werden kann. Ein vergleichbares Stiick ist aus der palmyrenischen Lampenproduktion bisher nicht bekannt. Auch
in anderen Produktionsorten sind mehrschnauzige Lampen selten. Sie kommen z.B. in Antiocheia am Orontes'?,
Knidos'®, Pergamon'® und Ephesos!” sowie im paléstinensischen Kiistenraum nur in geringer Anzahl vor.

8  Fellmann 1975, 35.
9  Higuchi — Saito 2001, 125 Abb. 80.
10 Fellmann 1975, 54.
11 Fellmann 1975, 21 Abb. 2, 1.
12 Vergleichsfunde ohne Gétterinschrift: Sadurska 1977, 177 Abb. 124; Saito 2001, 125 Abb. 80 L 31-34.
13 s. dazu auch Michatowski 1963, 176 Kat. 72.
14 Waagé 1941, 55-82.
15  Bailey 1988, Taf. 75 Q 2682; Q 2685.
16  Schifer 1968, 119-152.
17 Mitsopoulos-Leon 2007, 64—113.
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Lampen mit Punktreihen

Lampen mit einreihigem (L 9-10 Abb. 92 a-b) oder mehrreihigem Punktdekor sowohl mit Doppelhenkel (L 7
Abb. 91) als auch ohne Doppelhenkel (L. 1 Abb. 87 a) lassen sich grob zusammenfassen. Bei der Einteilung Fell-
manns lassen sich diese Lampen den Gruppen D 1 und D 3 zuordnen'®. Ein Streufund stammt aus Sondage I,
SE 119. Die iibrigen Lampen dieses Typs stammen aus Sondage II, SE 500, SE 505, SE 650, SE 763/764, SE 917
und SE 947. Alle Lampen dieses Typus konnen aufgrund der stratigraphischen Zuordnung in das 2./3. Jh. n. Chr.
datiert werden.

Imitationen der Firmalampen

Schon 1936 hat H. Seyrig vorgeschlagen, in diesem Typus eine Imitation des Typs Loeschcke X, der sog. Firma-
lampe, zu sehen, die ab flavischer Zeit entwickelt wurde. Diese Ansicht wird bis heute allgemein geteilt”. Da es
sich um eine Imitation handelt und Vorbilder dieser Lampen im Ostlichen Mittelmeerraum selten sind, hat F. O.
Waagé vermutet, dass diese Produktion in Antiocheia am Orontes erst mit einer Bronzelampe in Verbindung
gebracht werden kann, wobei auch dort die zeitliche Einordnung dieser Gruppe unverindert bleibt®. Uneinig ist
sich die Forschung, wann in Palmyra die Produktion der Firmalampen einsetzt. Zu dieser Gruppe gehort eine
vollstidndig erhaltene Lampe aus Sondage II, Raum K, SE 751 (L. 4 Abb. 88 b). Sie stammt aus einer Schutt-
schicht mit Material des 2. und 3. Jhs. n. Chr. Eine approximative zeitliche Einordnung in das 2./3. Jh. n. Chr.,
wie R. Fellmann vermutet, ist wahrscheinlich?'.

Warenvariante A (lokale Ware)

Die Variante zur Ware A ist zusitzlich mit Schamotten gemagert. Die Tonfarbe variiert leicht zwischen den
Munsellfarben 10 YR 8/2-8/4 (very pale brown). Die Oberflachenfarbe variiert zwischen 10 YR 8/2 (very pale
brown) bis 10 YR 7/1 (light gray). Die Ritzhirte liegt zwischen 3 und 5, d. h. die Lampen wurden nicht sehr hart
gebrannt.

Lampen mit Palmettenhenkel

Die Lampen dieses Typus stammen aus SE SE 203/213, SE 222/224/225, SE 502, SE 586/1, SE 606/1,
SE 606/607, SE 654 und SE 668. Auffallend ist der Henkel in Form einer Palmette, der direkt am Lampenkorper
befestigt ist (L. 12-13 Abb. 93). Sie imitieren spithellenistische Lampen mit Henkel oder Griff, der als Palmette
oder Lotusblatt ausgeformt ist, wie sie z. B. aus Athen??, Delos* oder aus Antiocheia am Orontes bekannt sind*.
Zuordnen lassen sich die Lampen dem Typ Broneer XXI bzw. Loeschcke I1I; sie werden zeitlich mit dem 1. Jh. n.
Chr. in Verbindung gebracht. Die charakteristischen Merkmale sind schon P. V. C. Baur aufgefallen®, der jedoch
diese Lampen erst dem 2. Jh. n. Chr. zugewiesen hat.

Die Lampen aus SE 203/213, SE 222/224/225, SE 586/1 und SE 654 konnen dem frithen 1. Jh. n. Chr. zugeordnet
werden. Die Exemplare aus SE 502, SE 606/1, SE 606/607 und SE 668 stammen aus Flugsandschichten, die
keine zeitliche Einordnung erlauben. Somit steht fest, dass dieser Typ ein Indiz fiir die im friihen ersten nach-
christlichen Jahrhundert einsetzende Lampenproduktion in Palmyra ist, wobei die lokale Lampenproduktion zu-
néchst bekannte Formen aus dem 6stlichen Mittelmeerraum nachahmt?.

18  Fellmann 1975, 23-40 Abb. 1, 13 u.; 2, 3-4.

19  Amy — Seyrig 1936, 263 Taf. 52, 21-23; Fellmann 1975, 41 Abb. 2, 10 Taf. 4, 5; Heimberg 1993, 89 f. Abb. 4-8.
20 Waagé 1941, 65 Abb. 78, 118-119 Typ 45.

21  Fellmann 1975, 41.

22 Perlzweig 1961, Taf. 1, 8-19; 2, 27.

23 Bruneau 1965, 89-92.

24 Waagé 1934, 62 Taf. 8, 1461.

25 Baur 1947, 11-13 Abb. 6.

26 Fellmann 1975, 17 Gruppe B; Heimberg 1993, 85.
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Lampen mit Rosettendekor

Dieser Typ entspricht der Gruppe Fellmann D 1. Als Ornament dient der kleeblattformige Rosettendekor (L 2
Abb. 87 a; L. 24 Abb. 114 d)?’. Lampen dieses Typs sind in Palmyra selbst®® sowie in Dura-Europos® hiufig be-
legt. Zwei Exemplare dieses Typs stammen aus Raum K, SE 764 und Raum U, SE 912. Die Lampe aus Raum K
wurde im Kontext zusammen mit einem Amphorenfragment einer Amphore des Typs Dressel 2/4 gefunden. Der
Amphorenfund weist in das 1. Jh. n. Chr. Die Lampe aus Raum U stammt aus einer Verfiillschicht und kann
deshalb keine datierenden Hinweise liefern. Die Funde aus Dura-Europos werden von Baur in das 2. Jh. n. Chr.
datiert, die Gruppe Fellmann D 1 wird in das 1. und 2. Jh. n. Chr. datiert®.

Ware B (lokale Ware)

Diese lokale Ware ist weniger mit Sand, dafiir mehr mit Kalk versehen als die Ware A und ihre Variante, wodurch
sich die Farbeigenschaften der Matrix und der Oberflachenfarbe veridndert haben. Die Farbe der Matrix ist rétlich
braun und entspricht dem Farbwert 5 YR 7/4 (pink) — 5 YR 7/4 (reddish yellow). Einige Stiicke weisen ein Scum
auf. Die Farbe der Oberflache entspricht dem Munsellwert 7.5 YR 7/4 (pink).

Diese Gruppe, der 34 Exemplare zugeordnet werden konnen, beinhaltet ikonographisch besonders interessante
Lampen. Unter ihnen befinden sich Bildlampen, Lampen mit palmyrenischen Gotterinschriften (L 29 Abb. 97;
115 e) sowie Lampenspiegel, die einen mit einem Strahlenkranz gekennzeichneten Gott (L. 30-32 Abb. 98-100)
wiedergeben.

Lampen mit Weinrankendekor

Weinranken waren ein beliebtes Motiv auf kleinasiatisch-romischen Lampen®'. Aus Sondage I, SE 2/10 stammt
ein Exemplar dieses Typus. Aus Sondage II sind mehrere Exemplare aus SE 500, SE 630/720, SE 635, SE 826,
SE 827, SE 877, SE 879 und SE 930 belegt (L. 17 Abb. 113 a). Eine Importlampe mit Weinrankenmotiv aus SE
747 stammt aus Beirut (L. 53 Abb. 112). Das Motiv ist fiir Palmyra mehrfach belegt®>. Der Dekor entspricht der
Gruppe Fellmann D 3, deren Laufzeit ab dem frithen 2. Jh. n. Chr. bis 273 n. Chr.** bzw. von 138 bis 240 n. Chr.**
angenommen wird. Die Fundkontexte, aus denen unsere Lampen stammen, lassen sich in das 2. und 3. Jh. n. Chr.
einordnen und bestitigen die bislang vorgeschlagene Datierung.

Neben der Weinranke taucht auch der Olivenzweig als Dekorationsmotiv auf (L. 45 Abb. 105 ¢; 113 g). Ver-
gleichsbeispiele werden zwischen 138 und 240 n. Chr. datiert™. Dieser chronologische Ansatz stimmt mit der
zeitlichen Einordnung der entsprechenden Schichteinheit in Sondage II im 2. und 3. Jh. n. Chr. {iberein.

Lampen mit Gétterinschrift

Aus Sondage II sind zwei Lampen belegt, die eine auf dem flachen Spiegel umlaufende Gotterinschrift besitzen.
Eine stammt aus Raum B, SE 934 (L. 16 Abb. 96), die andere aus SE 565 (L. 29 Abb. 97). Beide Lampen konnen
der Gruppe Fellmann D 1 bzw. Saito A zugeordnet werden. Die bisher gefundenen palmyrenischen Lampen mit
Gotterinschrift, die diesem Typus zugeordnet werden konnen, tragen die gleiche Inschrift. Auf dieser Lampe ist
wie auch auf allen anderen bisher gefundenen Lampen dieses Typs die Inschriftt GLBWLWMLKBL »Aglibol und
Malakbel« zu lesen®. A. Sadurska hat fiir diese Lampen eine Datierung zwischen 138 und 150 n. Chr. vorge-
schlagen”. Dieser zeitliche Rahmen ist auch fiir SE 565 gegeben.

27  Fellmann 1975, 27 Abb. 1, 11.

28  Fellmann 1975, 28.

29  Baur 1947, 15 Taf. 2, 38-39. 41.

30  Fellmann 1975, 54.

31 Hiibinger 1993, Taf. 28; Rosenthal-Heginbottom 1981, Taf. 25.
32 Sadurska 1977, 174 Abb. 119; Michatowski 1964, 130 Taf. 3, 5.
33 Fellmann 1975, 54.

34 Sadurska 1977, 174.

35  Higuchi — Saito 2001, 124 Abb. 80 L 44, Gruppe D; Sadurska 1977, 175 Abb. 122.
36  Fellmann 1975, 26 f.; Higuchi — Saito 2001, 120-123.

37  Sadurska 1977, 167 Abb. 113.
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Bildlampen

Aus Sondage I und II sind insgsamt 11 Bildlampen erhalten, die in der lokalen Ware B hergestellt worden und
dem Typ Loeschcke VIII zuzuordnen sind*.

Bildlampen mit Sonnengott

Drei Bildlampen mit dem Motiv des Sonnengottes stammen aus Sondage II. Ein Spiegel (L. 32 Abb. 100) aus
SE 630 zeigt den Typ Heimberg »Sonnengott 1«*. Fragmentarisch ist nur noch der Kopf mit den teils bogenfor-
mig verbundenen Strahlen erhalten.

Eine vollstindig erhaltene Lampe aus SE 500/2 und ein Spiegelfragment aus SE 779 (L 30-31 Abb. 98-99)
zeigen den Typ Heimberg »Sonnengott 2«, der nach Heimberg die palmyrenische Gottheit Yarhibol oder Malakbel
wiedergibt®. Die Datierung der Stiicke ist anhand der Befunde nicht eindeutig. Sie stammen aus Schichten, in
denen das Material aus dem 2./3. Jh. n. Chr. iiberwiegt.

Lampe mit Pan

Aus SE 13, SE 203/213 und SE 826 kommen die Lampen, deren Schultern mit ovalen Rillen verziert wurden und
einen konkav eingezogenen Spiegel haben. Auf dem Spiegel ist ein im Profil nach rechts blickender Pan zu erkennen.
Wilde Haare und Bart sind gut zu erkennen. Ein pendum hinter dem Kopf ist nur zu erahnen (L. 35-36 Abb. 102-103;
L 39 Abb. 115 ¢). Auf palmyrenischen Lampen taucht dieses Motiv hiufig auf*!. Formentypologisch gehort die
Lampe in die Gruppe Fellmann F bzw. Saito E*?, die ab dem letzten Viertel des 1. Jhs. n. Chr. bis in das 3. Jh. n. Chr.
datiert werden kann®. Diese Laufzeit wird auch durch die Schichteinheit besttigt. Die Lampe aus SE 203/213 kann
dem spéten 1. Jh. n. Chr. zugeordnet werden. SE 13 und SE 826 werden dem 3. Jh. n. Chr. zugeordnet.

Lampen mit >Medusenkopf«

Zwei Bildlampen des Typs Fellmann F bzw. Saito E mit einem frontalen >Medusenkopf«< (L. 33-34 Abb. 101)
kommen aus SE 500 und SE 502. Das Motiv ist auf palmyrenischen Lampen selten; bisher gibt es nur sieben
weitere Beispiele, die alle aus Grabkontexten stammen*. Das Motiv stammt vermutlich aus dem levantinischen
Kiistenraum, da bisher keine Parallelen im italischen Raum bekannt sind*. Verwiesen sei auf ein Exemplar aus
Antiocheia am Orontes, das nach F. O. Waagé in das 2./3. Jh. n. Chr. datiert werden kann*®. Diese zeitliche Zuord-
nung entspricht SE 500 und SE 502.

Lampe mit Kithara spielendem Eros

Das Bildmotiv eines gefliigelten, auf einem Felsen nach rechts sitzenden Eros mit Kithara (L. 38 Abb. 115 b) er-
freute sich auf palmyrenischen Lampen grofer Beliebtheit und ist in bisher publizierten Fundkontexten sogar
mehrfach belegt?. Die Form der Lampe entspricht der Gruppe Fellmann F bzw. Saito E*. Das Exemplar stammt
aus Sondage II, SE 826 und kann dem 3. Jh. n. Chr. zugeordnet werden®.

38  Vgl. dazu auch Heimberg 1993, 90.

39  Heimberg 1993, 104.

40  Heimberg 1993, 105.

41  Sadurska 1977, 183 f. Abb. 133—-134; Heimberg 1993, 92 f. Abb. 11-12; Higuchi — Saito 2001, 129 Abb. 83 L 86.

42 Higuchi — Saito 2001, 127.

43 Fellmann 1975, 54.

44 Higuchi — Saito 2001, 131 Abb. 70; Heimberg 1993, 92 Abb. 9-10. — Lampe Nr. 9 hat eine >Doppelaxt< auf der Schulter. Hierbei muss es sich
um ein Importstiick handeln, da die »Doppelaxt< als Schulterdekor auf Lampen in Palmyra nicht iiblich ist.

45  Amy — Seyrig 1936, 263 Taf. 52, 26; Oziol 1977, 157 Taf. 25, 463; 52, 26. 31; Rosenthal-Heginbottom 1981, 108 Abb. 1-2; Heimberg 1993, 92.

46 Waagé 1941, 65 Abb. 87, 33 Typ 46.

47  Michatowski 1962, 210 f. Abb. 238 f—i; Sadurska 1977, 184 f. Abb. 138; Schmidt-Colinet 1992, Taf. 9 g; Heimberg 1993, 107 Abb. 68; Hi-
guchi — Saito 2001, 127 Abb. 82.

48  Higuchi — Saito 2001, 127 Abb. 82.

49  Vgl. dazu auch Sadurska 1977, 185.
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Lampe mit Hahn

Die Lampe L 40 (Abb. 115 d) stammt aus SE 502/101. Das Motiv ist auf palmyrenischen Lampen bekannt*°. Der
Hahn galt in Verbindungen mit verschiedenen Gottheiten als Vogel des Lichts oder hatte erotische Bedeutung?
und war ein sehr weit verbreitetes Lampenmotiv>2. Formentypologisch gehort die Lampe der Gruppe Fellmann F
bzw. Saito E an und hat eine Laufzeit vom spiten 1. bis ins 3. Jh. n. Chr. Die Lampe aus SE 502 kann in das 2./3.
Jh. n. Chr. datiert werden.

Importlampen

Hellenistische Importlampen sind R. Fellmann schon 1975 in der Grabanlage beim Baalshamin-Tempel aufge-
fallen®, und importierte Bildlampen aus dem syrisch-palédstinensischen Raum wurden im Kontext von Grab 36
behandelt™. Insgesamt konnten 21 Importlampen und Lampenfragmente aus Sondage I und II bestimmt werden,
von denen die Mehrzahl aus der Region um Antiocheia stammt.

Ware C (Import aus Italien)

Eine mit rotem Sand, Schamott und Steinchen gemagerte Ware. Die Farbe der Matrix ist rot Munsell 2.5 YR 6/6 (light
red). Die Oberfldche ist mit einem diinnen roten Tonschlicker versehen. Die Farbe der Oberflache entspricht dem Farb-
wert Munsell 2.5 YR 5/6 (red). Es handelt sich hierbei eindeutig um eine mittelitalische Importware, der bisher nur ein
Fragment zugeordnet werden kann (L. 42 Abb. 105 d). Erhalten ist nur ein Teil des Spiegels mit Volutenausbildung.
Aufgrund der noch fragmentarisch erhaltenen Volute kann zur zeitlichen Einordung der Typ Loeschcke III heran-
gezogen werden, der in das 1. Jh. n. Chr. datiert. Dies entspricht auch der zeitlichen Einordnung von SE 581.

Ware D (Import aus der Levante/Antiocheia)

Diese Ware besteht aus einem sehr fein geschlemmten Ton, der mit einem schwarzen Mineral und Schamotten
gemagert wurde. Die Farbe der Matrix ist hellbeige und variiert zwischen den Munsellfarbwerten 10 YR 8/2 (very
pale brown) und 2.5Y 8/3 (pale yellow). Die Oberfliche der Lampen ist mit einem diinnen Farbiiberzug versehen.
Die Farbe des Uberzugs variiert zwischen rot und rotlich gelb entsprechend den Munsellfarbwerten 2.5 YR 6/8
(light red) bis hin zu 5 YR 7/6 (reddish yellow). Einige Lampen haben einen schwarzen Uberzug. Dieser ent-
spricht dem Farbwert Munsell 2.5Y 3/1 (very dark gray).

Dieser Warenguppe konnen 13 Lampen bzw. Lampenfragmente zugeordnet werden.

Lampenfragmente mit schwarzer Engobe

Das Fragment einer schwarz engobierten Matrizenlampe aus Sondage I, SE 305 (L. 47 Abb. 108) besitzt einen
konkav eingezogenen Spiegel mit Zungenblattdekor. Vergleiche lassen sich in Typ XXI bei Broneer finden®, der
diesen Typus ab der Mitte des 1. Jhs. v. Chr. datiert. Weitere Vergleiche zu diesem Lampentypus sind in Athen®,
Tarsus®’, Antiocheia® und Hama® zu finden. Datiert wird der Typus in das 1. Jh. v. Chr. Fiir SE 305 ist eine
approximative zeitliche Zuordnung in die 1. Hilfte des 1. Jhs. v. Chr. wahrscheinlich.

Zu dieser Gruppe gehoren auch zwei Spiegelfragmente (L. 49-50 Abb. 110). Eine Lampe aus SE 146 entspricht
dem Typ Loeschcke IV (L. 49 Abb. 110 a), dessen Laufzeit bis in die Mitte des 2. Jhs. n. Chr. hineinreicht. Er-
halten ist nur ein Stab oder eine Lanze eines Reiters. Auf dem anderen Diskus (I 50 Abb. 110 b) aus SE 143 ist

50  Sadurska 1977, 186 Abb. 132; Heimberg 1993, 110 f. Abb. 76-80; Higuchi — Saito 2001, 131 Abb. 83 L 75.

51 Heimberg 1993, 111.

52 Goldmann 1950, 126 Abb. 108 Nr. 366; Oziol 1977, 129 Taf. 19, 340; Rosenthal-Heginbottom 1981, 114 Taf. 23, 25 Motiv F 11.
53  Fellmann 1975, 13-17.

54 Heimberg 1993, 119-122.

55  Broneer 1930, 73 Taf. 7, 393.

56  Howland 1958, 158-160 Typ 48 A Taf. 48.

57  Goldman 1950, 109 Gruppe XII Taf. 98, 141.

58  Waagé 1941, 64 Typ 39; entspricht Broneer Typ XXI.

59  Papanicolaou-Christensen u. a. 1986, 16-21. 34 Abb. 11 i Nr. 392.
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eine Tierszene zu erkennen, die an Telephos und die Hindin erinnert®. Beide Lampen stammen aus Schichten, die
Material des 2. Jhs. n. Chr. beinhalteten.

Tongrundige importierte Bildlampen

Das Spiegelfragment einer Bildlampe mit Pan aus SE 233 entspricht dem Lampentyp Loeschcke VIII. Abgebildet
ist ein Pan mit nach links gerichtetem Profil (L. 48 Abb. 109; 114 b). Auffillig sind die Hakennase, die Horner
und die wild nach allen Seiten abstehenden Haare®'. Ein fast identisches Stiick aus Zypern befindet sich heute im
Britischen Museum®. Vergleichbare Motive finden sich in der siidlichen Levante®. Chronologisch ist dieses Stiick
in der 1. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. anzusiedeln.

Aus SE 747 stammt eine Rundlampe mit Riefendekor auf den Schultern und einer verworfener Oberfliche, auf
der ein Tier mit ldnglichem Korper zu erkennen ist (. 43 Abb. 106). Es konnte sich um die Wiedergabe eines
Stiers oder einer Ziege handeln. Dieses Bildlampenmotiv ist hinldnglich aus Tempelgrab 36 bekannt, konnte aber
auch dort nicht eindeutig als Stier oder als Ziege interpretiert werden. Vielmehr zeigte U. Heimberg auf, dass so-
gar eine gewollt unsichere Deutung gewiinscht war. Denn der Stier wurde als heiliges Tier dem palmyrenischen
Gott Aglibol zugewiesen, die Ziege dem Gott Malakbel. U. Heimberg nimmt an, es konnte sich um die Verwand-
lung vom Stier zur Ziege und umgekehrt handeln, und méchte damit dieses Lampenmotiv dem Baalshaminkult
zurechnen®. SE 747 datiert approximativ in das 2./3. Jh. n. Chr.

Lampen mit >Doppelaxt«--Motiv, Dreieck- und Punktverzierungen

Einige Schulterfragmente zeigen das Motiv der >Doppelaxt< (L. 46 Abb. 107 b), Dreieck- (L. 45 Abb. 105 ¢; 113 g)
und Punktverzierungen (L. 51 Abb. 105 b). Diese lassen sich aufgrund ihrer Schulterdekoration dem siidlevanti-
nisch-phonizischen Kiistenraum zuordnen®. Das Motiv der >Doppelaxt« ist in den bisher publizierten Lampen aus
Antiocheia ginzlich unbekannt. Aus Hama ist ein Schulterfragment belegt®. Die aus Palmyra bekannten und
publizierten Lampen mit >Doppelaxt<-Motiv miissen aufgrund der Tonbeschreibungen als Importe angesehen
werden®’. Vergleichsbeispiele aus dem phonizischen Kiistenraum werden in das 1. Jh. n. Chr. datiert.

Ware E (Import aus Beirut)

Bei dieser Ware handelt es sich um einen rot brennenden Ton, der stark mit Schamotten, Kalk und groben Quarz-
kornern gemagert wurde. Die Farbe des Bruchs entspricht dem Munsellwert 10 R 5/6 (red). Die Oberfliche der
Lampe ist rau, die Farbe entspricht dem Munsellwert 10 R 6/6 (light red). Die Ware ist mit der sog. Brittle Ware
vergleichbar, die aus dem ostlichen Mittelmeerraum stammt®, und unterscheidet sich von der aus Palmyra
bekannten Brittle Ware®. Der Spiegel wird von einem alternierenden Weinrankenband mit Trauben geziert (L 53
Abb. 112): ein bekanntes Dekor, das auch in die lokale Produktion iibernommen wurde (L 28 Abb. 90). Der
Fundort ist SE 757 und kann an das Ende des 1. bis frithen 2. Jhs. n. Chr. datiert werden.

Ware F (Import vermutlich aus Kreta)

Diese Ware besteht aus sehr fein geschlemmtem Ton, der geringfiigig mit Kalk gemagert wurde. Die Farbe der
Matrix ist briaunlich rot, nach Munsell 7.5 YR 6/6 (reddish yellow). Die Oberfliche der Lampe ist geglittet und
leicht poliert. Die Farbe der Oberfldche entspricht dem Munsellwert 5 YR 5/6 (reddish yellow). Insgesamt kénnen

60  Goethert-Polaschek 1985, 216 M 74; Bailey 1980, 38 f. Q 813.

61 Romer-Strehl 2010, 198.

62  Bailey 1988, 281. 285.

63  Bailey 1988, 285 Taf. 58 Nr. Q 2311; Rosenthal-Heginbottom 1981, 101.

64  Heimberg 1993, 95 f. — Ihre Lampen zeigen ein >Doppelaxt<-Motiv auf der Schulter und sind als Importe aus der phonizischen Kiistenregion
anzusprechen. Aus diesem Grund ist ihre Deutung fragwiirdig.

65 Rosenthal-Heginbottom 1981, 59-65; vgl. auch Bailey 1988, 285 Q 2311-2312; Grawehr 2006, 358 Abb. 574.

66  Papanicolaou-Christensen u. a. 1986, 44 f. Kat. 449 Abb. r.

67  Heimberg 1993, 90 f. Nr. 17-18. 20. 25. 40-41. 50. 54 Abb. 17-18. 20.

68 Bartl u. a. 1995, 173.

69  Daszkiewicz u. a. 2000, 537-548.
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drei Lampenfragmente dieser Warengruppe zugeordnet werden, zwei Schnauzenfragmente aus Sondage II,
SE 700 und SE 510/513 (L. 52 Abb. 111) sowie ein Lampenboden aus Sondage I, SE 65/12. Die ersten beiden
Fragmente stammen aus Flugsandschichten und konnen keine chronologischen Anhaltspunkte liefern. Das
Bodenfragment ist aufgrund seiner stratigraphischen Zuordnung in das 1. Jh. n. Chr. zu datieren. Die Vergleichs-
beispiele zum Dekor mit Spiralverzierung waren auf kretischen Lampen duBerst beliebt™.

Lampenmodel

Eine Lampenmodel stammt aus Raum B, SE 500 (L. 37 Abb. 104). Es wurde in der lokalen »Ware B« hergestellt.
Aus Palmyra ist bisher keine Lampe bekannt, die aus diesem Model stammen konnte. Ein Lampenfragment mit
entsprechendem Dekor aus Dura-Europos konnte mit diesem Model hergestellt worden sein’!. SE 500 kann dem
2.und 3. Jh. n. Chr. zugeordnet werden. Der Fund aus Dura-Europos wird in die Mitte des 2. Jhs. n. Chr. datiert.

Zusammenfassung (Tab. 2)

Zwei lokale Hauptgruppen sowie eine Warenvariante konnten fiir die Lampen aus Palmyra definiert werden. Sie
weisen einen Mergelton auf, der unterschiedlich stark mit Sand, Quarz, einem schwarzen Mineral und Kalk
gemagert wurde. Die Magerungsanteile wiederum geben dann die Unterscheidungen fiir die Farbe des Tons. Die
lokal hergestellten Lampen konnten aufgrund der Tonqualitit weniger hart gebrannt werden als Importlampen.
Die palmyrenischen Lampenwaren unterscheiden sich nur geringfiigig in der Magerung und in der Farbe des
Tons. Auffillig ist, dass bestimmte Lampentypen in einer bestimmten Tonkonsistenz hergestellt wurden, d. h. es
ist wahrscheinlich, dass die vorhandenen lokalen Tone fiir einen bestimmten Lampentyp besonders aufbereitet
wurden. So wurden die Bildlampen und die aufwindig gestalteten Rankendekorlampen in der Qualitédt der Waren-
gruppe B hergestellt. Zieht man Angaben zu Tonbeschreibungen ilterer Arbeiten heran, fillt auf, dass sich auch
etliche palmyrenische Bildlampen aus Grab 36 der Tongruppe B zuordnen lassen’. Ob hinter den unterschied-
lichen Magerungsvarianten moglicherweise auch verschiedene Werkstitten zu sehen sind, die sich auf bestimmte
Lampentypen spezialisiert haben, ldsst sich zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten. Es wire aber durchaus
lohnenswert, dieser Frage bei zukiinftigen Lampenuntersuchungen in Palmyra mehr Gewicht zu geben.

Die lokal hergestellten Lampen machen 85 % der gesamten Lampen in den beiden Sondagen der Grabung aus.
Die Lampen aus hellenistisch zu datierenden Schichten sind Importlampen. Anhand dieser Untersuchung kann
die Aussage von R. Fellmann nicht bestitigt werden, dass schon in hellenistischer Zeit in Palmyra eine lokale
Lampenproduktion vorhanden war”. Eine lokale Produktion ist erst ab dem 1. Jh. n. Chr. festzustellen. Die
frithesten Lampen sind Lampen mit einreihiger Punktreihe (L. 9-10 Abb. 92 a—b) und die Lampe mit Palmetten-
henkel (L. 12-13 Abb. 93). Die Doppelwulsthenkel scheinen ebenfalls im 1. Jh. n. Chr. einzusetzen. Sucht man
palmyrenische Lampen auflerhalb Palmyras, so lassen sich in Antiocheia am Orontes und Seleukeia am Tigris
jeweils Exemplare aus Palmyra belegen’. Diese Beispiele verdeutlichen die Beziehung der Oasenstadt zur Kiiste
und zur Euphrat-Tigris-Region. Die Ubernahme fremder Bildlampenmotive in die palmyrenische Produktion’
und die Importlampen aus Sondage II unterstreichen die weitldufigen Kontakte zum Mittelmeerraum. Schulter-
dekore wie >Doppelaxt< (L. 44 Abb. 107 a; 113 f) oder Dreieckblitter (L. 45 Abb. 105 ¢; 113 g) kommen aus
Werkstitten der siidlichen Levantekiiste und wurden nicht nachgeahmt’.

70  Catling — Catling 1992, Taf. 253; vgl. auch Kuhn 2003, 166 Abb. 288.

71  Baur 1947, 24 f. Taf. 4, 118.

72 Heimberg 1993, 86 f.

73 Fellmann vermutet eine lokale Produktion ab der 2. Hilfte des 2. Jhs. v. Chr. Leider geht aus seinen Tonbeschreibungen nicht eindeutig her-
vor, ob es sich um lokale Produktionen oder Importe handelt. Der zitierte Lampentyp ist auch aus Antiocheia am Orontes bekannt, s. dazu
Fellmann 1975, 17 f.

74 Waagé 1941, 63 f. Abb. 77 Nr. 91 Typ 36 b; Debevoise 1934, 121 Abb. 369.

75  Fellmann 1975, 38; Heimberg 1993, 112.

76 Damit wiirde sich der Anteil importierter Bildlampen in Palmyra erhohen; vgl. dazu die Gruppe Saito E, Higuchi — Saito 2001, 127-134 Taf.
82-84.
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Die importierten Lampen machen in diesem Fundkomplex insgesamt 15 % aus und stammen aus Italien, Kreta
und dem levantinischen Kiistenraum. Mesopotamische parthische Lampen, wie sie in weiter Ostlich gelegenen
Fundorten vorkommen”, sind in diesem Materialkomplex nicht belegt. Dieses Bild entspricht auch den bisher
publizieren Fundkontexten aus Palmyra’. Die Auswahl der Lampen aus Sondage II, wie z. B. Bildlampen, die
Lampen mit Gotterinschrift sowie auch die mehrschnauzige Lampe zeigen, dass der Besitzer des Hauses nicht nur
Wert auf eine priachtige Raumausstattung legte, sondern auch in der Bereitstellung der Raumbeleuchtungsmittel™
eine besondere Auswahl getroffen hat.

Doppelwulsthenkel und henkellos
Imitation der Firmalampen

Lampenware Typen Datierung
Lokale Ware A | Lampen ohne Dekor mit Doppelwulsthenkel | 1. Jh. n. Chr.
Mehrschnauzige Lampe
Lampen mit Punktreihe, mit 2./3. Jh. n. Chr.

Warenvariante zu

Lampen mit Palmettenhenkel

1. Hilfte 1. Jh. n. Chr. — 2. Jh. n. Chr.

Bildlampen

lokaler Ware A | Lampen mit Rosettendekor
Lampen mit Rankenornamentik
Lokale Ware B Lampen mit Weinrankenornamentik Ab 2. Jh. n. Chr. — 3. Jh. n. Chr;

Bildlampen ab 4. Viertel 1. Jh. v. Chr. —
3.Jh. n. Chr.

Importware D

Schulterverzierung mit >Doppelaxt«<-Motiv

Importware C Typ Loeschcke II1 1. Jh. n. Chr.

Importware D Zungenblattmuster Mitte 1. Jh. v. Chr. — 1. Viertel 1. Jh. n. Chr.
Bildlampen

Warenvariante zu | Bildlampen Mitte 1. Hilfte 1. Jh. n. Chr.

Importware E

Flacher Spiegel mit Rankenornament

4. Viertel 1. Jh. — 2. Jh. n. Chr.

Importware F

Dreieckige Schnauzen mit Kreisverzierung

1. Hilfte 1. Jh. n. Chr.

Tab. 2 Tabellarische Zusammenfassung der Lampenwaren mit Typen und Datierung

77  Romer-Strehl 2005, 211 Abb. 497-498; Baur 1947, 58—69.
78  Fellmann 1975, 22. 85.

79 Seidel 2009, 148.
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Abstracts

In den Sondagen I und II wurden insgesamt 142 Lampen bzw. Lampenfragmente geborgen. Sie alle stammen aus
Wohnbereichen, unterscheiden sich aber nicht von den bisher publizierten Exemplaren aus Gribern und Heilig-
tiimern. 85 % konnen als lokale palmyrenische Produkte angesprochen werden. Hervorzuheben ist ein mehr-
schnauziges Lampenfragment, da es bisher im gesamten palmyrenischen Material einzigartig ist. Warentypologi-
sche Untersuchungen ergaben, dass ein mit Kalk angereicherter palmyrenischer Ton iiberwiegend zur Herstellung
von Bildlampen benutzt wurde. Lampen, deren Matrix mehr mit Sand und Schamotten gemagert ist, zeigen den
fiir Palmyra bekannten vegetabilen und geometrischen Dekor. Alle Lampen aus hellenistischer Zeit sind Import-
lampen und kommen iiberwiegend aus dem levantinischen Kiistenraum. Noch im 1. Jh. n. Chr. tauchen impor-
tierte Lampen aus der Levante, Kreta und Italien als Einzelstiicke auf. Importierte Bildlampen haben palmyreni-
sche Kiinstler inspiriert, die Bildmotive in die lokale Produktion zu iibernehmen. Die lokale Lampenproduktion
hat nach dem hier vorgelegten Material erst im 1. Jh. n. Chr. begonnen und reichte bis in das 4. Jh. n. Chr.

142 lamps and lamp fragments were found in Trenches I and II. They all were found in residential buildings, but
they do not differ from those already published from Palmyrene graves and temples. 85 % of them could be iden-
tified as local Palmyrene products. Among them, a lamp fragment with multiple nozzles is standing out, because
such an item has not yet been found in Palmyra. An examination of fabrics showed that »Discus Scenes Lamps«
were mainly made of a Palmyrene fabric enriched in lime. Lamps containing more sand and fire clay show the
typical Palmyrene floral and geometric ornaments. All Hellenistic lamps are imported, most of them from the
Levantine coastal area. Even in the Ist century AD isolated pieces from the Levantine coast, Crete, and Italy were
found. Those imported lamps inspired Palmyrene artists to transfer discus decorations into local production.
Based on the material presented here, the local production of lamps started in Palmyra in the 1st century AD and
continued until the 4th century AD.
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Katalog der Lampen

Der Katalog ist nach Waren geordnet: Lokale Ware A (L. 1-28), lokale Ware B (L. 29-41), Importware C (L 42),
Importware D (L. 43-50), Importware E (L 51-52), Importware F (L. 53) und Importware G (L 54).

Lokale Ware A

L 1 Lampe ohne Griff mit drei Punktreihen auf dem Spiegel (Abb. 87 a)
Inv. PA 2005/763/764; L 7 cm, H 2,1 cm, max. Dm 6,1 cm; Oberfliche:
10 YR 7/6; Schmauchspuren auf dem Spiegel.

11 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2001/511. 2001/502/102.
2002/505/1-2. 2002/500/10. 2002/553/21. 2004/632. 2004/635.
2004/647. 2006/917a. 2007/947/2. 2007/935.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Baur 1947, Taf. 5, 168. 175; Fellmann 1975, 19 Abb. 1, 13 Gruppe
D 1; Heimberg 1993, 118 Nr. 91.

L 2 Lampe ohne Grift mit Rosettendekor und Punktreihe (Abb. 87 b)
Inv. PA 2005/764; L 8 cm, H 2,2 cm, max. Dm 6,5 cm; Oberfldche: 10
YR 8/2—-10YR 7/4.

2 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2002/560/570. 2006/912.
Dat.: 2. Jh. n. Chr.

Vgl. Baur 1947, Taf. 2, 38-41; Fellmann 1975, 19 Abb. 1, 11 Gruppe D 1.

L 3 Rundlampe ohne Griff, Oberfliche stark verworfen (Abb. 88 a)
Inv. PA 2005/677; L 10 cm, H 2,1 cm, max. Dm 6,8 cm; Oberfldche: 10
YR 7/4.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

L 4 Lampe ohne Griff, Imitation einer Firmalampe (Abb. 88 b)

Inv. PA 2005/751; L 7,6 cm, H 2,6 cm, max. Dm 7,2 cm; Oberfliche:
10 YR 8/2.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

Vgl. Fellmann 1975, 21 Abb. 2, 10 Gruppe E; Sadurska 1977, 53 Abb.
130; Heimberg 1993, 89 Abb. 4-8; Saito 2001, 122 f. Gruppe C.

L 5 Lampe ohne Griff mit flachem, dekorlosem Spiegel (Abb. 89 a)
Inv. PA 2005/642; L 7,2 cm, H 1,9 cm, max. Dm 6,8 cm; Oberfliche: 10
YR 8/4.

6 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2000/149/1. 2002/500.
2002/502/1. 2005/751. 2006/826/18. 2007/861/5.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Fellmann 1975, 21 Abb. 2, 10 Gruppe E; Sadurska 1977, 180 Abb.
130; Saito 2001, Abb. 80.

L 6 Lampe mit Doppelwulsthenkel und flachem, dekorlosem Spiegel
(Abb. 89 b)

Inv. PA 2005/688; L 10 cm, H 2,1 cm, max. Dm 6,5 cm; Oberfldche: 10
YR 7/4.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 177 Abb. 124; Saito 2001, Abb. 79 L 29-34
Gruppe D.

L 7 Lampe mit Doppelwulsthenkel, flachem Spiegel und Weintrauben-
dekor (Abb. 90)

Inv. PA 2006/826; L. 9,6 cm, H 2,1 cm, max. Dm 8,0 cm; Oberfldche:
10 YR 7/4.

5 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2002/500/8. 2002/506/7.
2002/586/1. 2004/653. 2006/826/17.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 173 f. Abb. 119; Saito 2001, Abb. 81 L 46-47.

Abb.90 L7
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Abb.91 L8

Abb.94a L 14
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Abb.94b L 14
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L 8 Lampe mit Doppelwulsthenkel, leicht konvexem Spiegel mit
Punktreihen und Olivenzweig-Dekor (Abb. 91)

Inv. PA 2004/650; L 10,2 cm, H 2,1 ¢cm, max. Dm 8,2 cm; Oberfliche:
10 YR 8/4.

4 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2002/606/2. 2004/641.
2004/654/1. 2007/930.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Fellmann 1975, 21 Abb. 2, 6 Gruppe D 3; Sadurska 1977, 175
Abb. 122.

L 9 Spiegelfrgt. mit einreihigem Punktdekor und flachem Spiegel
(Abb. 92 a)

Inv. PA 2004/701/20; L 5,4 cm, H 0,6 cm; Oberfliche: 10 YR 8/2.

10 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2000/119. 2000/213/1.
2000/222/4+1. 2002/505/1. 2002/553/17420. 2002/570-560/41.
2004/632. 2006/917a. 2006/900. 2007/938/2.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 169 Abb. 115.

L 10 Spiegelfrgt. mit einreihiger Punktreihe (Abb. 92 b)

Inv. PA 2004/635/1; L 1,6 cm, H 0,4 cm; Oberfliche: 10 YR 8/2.

8 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2002/502/12. 2002/553/16.
2002/222-225/3+5. 2002/213/2+3. 2004/635. 2004/641/1. 2004/668/1.
2007/947/1.

Dat.: 1. Jh. v. Chr. — 3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 168 Abb. 144.

L 11 Spiegelfrgt. mit alternierenden Strahlen und Lanzettmuster (Abb.
92 ¢)

Inv. PA 2004/701/21; L 2,1 cm, H 0,8 cm; Oberfliche: 10 YR 8/2.

3 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2004/700. 2007/820. 2007/878.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 172 Abb. 117.

L 12 Lampe mit Palmettengriff und einreihigem Punktdekor (Abb. 93 a)
Inv. PA 2005/654; L 10,8 cm, H 2 cm, max. Dm 6,7 cm; Oberflidche: 10
YR 8/4.

6 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2000/222/5. 2000/233/1+8.
2002/586/1. 2002/606/607/1. 2004/647/6. 2004/668/1.

Dat.: 2. Hilfte 1. Jh. v. Chr. — 3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 168 Abb. 114.

L 13 Lampenfrgt. mit einreihigem Punktdekor und Zweigen (Abb. 93 b)
Inv. PA 2005/628; L 3,2 cm, H 0,8 cm; Oberfldche: 10 YR 8/4.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 168 Abb. 114.

L 14 Lampe ohne Griff mit Strahlenkranz auf dem Spiegel, Riickseite
mit Werkstattstempel (Abb. 94 a-b)

Inv. PA 2004/654; L. 7,6 cm, H 2,2 cm, max. Dm 6,2 cm; Oberfliche:
10 YR 8/4.

2 weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2006/908. 2007/878.

Dat.: 2. Hilfte 2. Jh. n. Chr. — 3. Jh. n. Chr.

Vgl. Baur 1947, Taf. 7, 287; Sadurska 1977, 187 Abb. 143-144.

L 15 Frgt. einer dreischnauzigen Lampe mit Punkt und Pflanzendekor
(Abb. 95; 114 a)

Inv. PA 2002/500/10; L 7,2 cm, H 1,6 cm; Oberfliche: 10 YR 7/4 — 10
YR 5/4.

Dat.: 3. Jh. n. Chr.

L 16 Lampe ohne Griff, Spiegel mit Gétterinschrift (Abb. 96)

Inv. PA 2007/934; L 8,7 cm, H 2,1 cm, max. Dm 6,9 cm; Oberfliche:
10 YR 7/4.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

L 17 Lampe mit Griff, Spiegel mit Weintraubendekor (Abb. 113 a)
Inv. PA 2002/500/6+7; L. 9,6 cm, H 2,8 cm, max. Dm 7,6 cm; Ober-
fliche: 10 YR 7/4.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Fellmann 1975, 33 Gruppe D 3; Sadurska 1977, 173 Abb. 119;
Saito 2001, 126 f. Gruppe D Abb. 81 L 47.
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L 18 Lampe mit Griff, Schulter mit Weintraubendekor, Spiegel konkav
eingezogen mit Riefendekor (Abb. 113 b)

Inv. PA 2002/553/17; L 8,2 cm, H 1,4 cm, max. Dm 7 cm; Oberfliche:
10 YR 7/4.

Weiterer Fund desselben Typus: Inv. PA 2007/877.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Baur 1947, Taf. 7, 287; Fellmann 1975, 44 Gruppe H Abb. 1-2;
Sadurska 1977, 187 Abb. 144.

L 19 Lampe mit Doppelwulsthenkel und Weinrankendekor (Abb. 113 ¢)
Inv. PA 2007/861/1; L 3,6 cm; Oberfliche: 10 YR 6/2.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

L 20 Lampenfrgt. mit Doppelwulsthenkel, Spiegel mit Rankendekor
(Lorbeerblatt ?) (Abb. 113 d)

Inv. PA 2007/938a; L 2,6 cm, H 0,4 cm; Oberfliche: 10 YR 7/2.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

L 21 Spiegelfrgt. mit Blattdekor (Abb. 113 e)
Inv. PA 2007/930; L 2 cm; Oberflache: 10 YR 8/2.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

L 22 Lampenfrgt. mit Doppelwulsthenkel, Spiegel mit Punkreihe
(Abb. 113 h)

Inv. PA 2002/502/1; L 9 cm, H 2,8 cm, max. Dm 6,4 cm; Oberfliche:
10 YR 8/2.

Weiterer Fund desselben Typus: Inv. PA 2004/650.

Dat.: 3. Jh. n. Chr.

Vgl. Fellmann 1975, 21 Abb. 2, 3.

L 23 Spiegelfrgt. mit rautenférmigen Blittern (Abb. 114 ¢)

Inv. PA 2002/606/1; L 5,5 cm, H 1,9 cm; Oberfliche: 10 YR 8/4.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 170 Abb. 116.

L 24 Lampe ohne Griff, Spiegel mit Rosettendekor und Punktreihe
(Abb. 114 d)

Inv. PA 2006/912b; L 8 cm, H 2,2 cm, max. Dm 6,5 cm; Oberfliche: 10
YR 8/2-10YR 7/4.

Weiterer Fund desselben Typus: Inv. PA 2002/560/586.

Dat.: 1. Hilfte 2. Jh. n. Chr.

Vgl. Baur 1947, Taf. 2, 38—41; Fellmann 1975, 19 Abb. 1, 11 Gruppe D 1.

L 25 Spiegelfrgt. mit Lanzettdekor (Abb. 114 e)

Inv. PA 2007/878; L 6,2 cm, H 0,6 cm, max. Dm 3,4 cm; Oberfliche:
10YR 7/2.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 172 Abb. 118.

L 26 Lampe mit Punktreihe auf Schnauze (Abb. 114 f)

Inv. PA 2007/938b; L 6,1 cm, H 0,5 cm; Oberfldche: 10 YR 7/2.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 176 Abb. 123.

L 27 Frgt. einer Lampenschnauze mit Punktdekor (Abb. 114 g)
Inv. PA 2002/532/1; L 2,2 cm; Oberfldche: 10 YR 7/6.

Weiterer Fund desselben Typus: Inv. PA 2007/954.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

Vgl. Fellmann 1975, 19 Abb. 1.

L 28 Lampe mit Doppelwulsthenkel und flachem Spiegel (Abb. 115 a)
Inv. PA 2007/938; L 5 cm, H 1,6 cm, max. Dm 3 cm; Oberfliche: 7.5
YR 4/2.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Sadurska 1977, 176 f. Abb. 123.

Lokale Ware B

L 29 Lampe ohne Griff mit Gotterinschrift »Aglibol und Malakbel«
(Abb. 97; 115 e)

Inv. PA 2002/565/4; L 9 cm, H 1,9 cm, max. Dm 6,7 cm; Oberfliche:
10 YR 8/2.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

Abb.96 L 16 Abb. 97 L 29

Abb. 98 L 30

Abb. 99 L 31

Vgl. Fellmann 1975, 26 f. D 1; Sadurska 1977, 173 Abb. 113; Saito
2001, 121 Abb. 78 L 2-3.

L 30 Bildlampe: Sol/Bel oder (wegen Wiedergabe eines Paludamen-
tum) Yarhibol oder Malakbel (Abb. 98)

Inv. PA 2002/500/2; L 7,5 cm, H 2,2 cm, max. Dm 6,4 cm; Oberfliche:
10 YR 8/2.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Heimberg 1993, 105 Abb. 60-62.

L 31 Bildlampe: Spiegelfrgt. mit Sol/Bel (Abb. 99)

Inv. PA 2005/779; L 6,8 cm, H 0,7 cm, max. Dm 6,8 cm; Oberfliche:
10 YR 8/2.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Heimberg 1993, 105 Abb. 60-62.
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L 33 Bildlampe: >Medusenkopf< (Abb. 101 a)

Inv. PA 2002/500/1; L 8,5 cm, H 2,3 cm, max. Dm 7,2 cm; Oberflache:
10 YR 8/2.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Heimberg 1993, 92 Abb. 9-10; Sadurska 1977, 184 Abb. 135;
Saito 2001, 128 Abb. 82 L 70.

Aus demselben Model wie L 34 (?).

L 34 Bildlampe: Spiegelfrgt. mit >-Medusenkopf< (Abb. 101 b)
Inv. PA 2002/502/101; L 8 cm, H 2 cm; Oberflache: 10 YR 8/4.
Aus demselben Model wie L 33 (?).

L 35 Bildlampe: Pan (Abb. 102)

Inv. PA 2006/826; L 6,2 cm, H 2,1 cm, max. Dm 6,2 cm; Oberfliche:
10YR 7/4.

Dat.: Ende 1. Jh. n. Chr. — 3. Jh. n. Chr.

Vgl. Heimberg 1993, 92 Abb. 11-12; Sadurska 1977, 183 f. Abb. 134;
Saito 2001, 129 Abb. 83 L 86-89.

Aus demselben Model wie L 36 und L 39 (?).

L 36 Bildlampe: Pan (Abb. 103)
Inv. PA 2000/203/213/1; L 7 cm, H 2,1 cm, max. Dm 6,2 cm.
Aus demselben Model wie L 35 und L 39 (?).

L 37 Frgt. eines Lampenmodels (Abb. 104)
Inv. PA 2004/627; L 8,3 cm, H 3,2 cm.
Dat.: Mitte 2. Jh. n. Chr.

Vgl. Baur 1947, 24 f. Taf. 4, 118.

L 38 Bildlampe: Spiegelfrgt. mit Leier spielendem Eros (Abb. 115 b)
Abb. 101 a) L 33,b) L 34 Inv. PA 2007/826; L 2,2 cm, H 2,9 cm, max. Dm 6,2 cm; Oberfliche:
10 YR 8/2.
Dat.: 150 n. Chr. — Anfang 4. Jh. n. Chr.
Vgl. Heimberg 1993, 107 Abb. 8, 67-68; Sadurska 1977, 184 f. Abb.
138; Saito 2001, 127-133 Gruppe E Abb. 82 L 61-68.

L 39 Bildlampe ohne Griff: Spiegel mit Pan (?) (Abb. 115 ¢)
Inv. PA 99/13/4; L 5 cm, H 0,7 cm; Oberfliche: 10 YR 8/2.
Aus demselben Model wie L 35 und L 36 (?).

L 40 Bildlampe: Hahn (Abb. 115 d)

Inv. PA 2001/502/101; L 6,8 cm, H 0,8 cm, max. Dm 3,6 cm; Ober-
flache: 10 YR 7/4.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Heimberg 1993, 110 Abb. 9-10. 76-82; Goldmann 1950, 126
Abb. 108 Nr. 366; Sadurska 1977, 183 Abb. 132.

Abb. 102 L35 . . . '
L 41 Spiegelfrgt. mit Gétterinschrift (Abb. 115 f)

Inv. PA 2007/934; L 4,8 cm, H 0,5 cm; Oberfliche: 10 YR 7/4.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Fellmann 1975, 26 f. D 1; Sadurska 1977, 173 Abb. 113; Saito
2001, 121 L 2-3.

Importware C (Italien)

L 42 Schulterfrgt. mit Volutenansatz, Typ Loeschcke IV (Abb. 105 d)
Inv. PA 2002/585/1; L 1,9 cm, H 0,2 cm; Oberfliche: 2.5 YR 5/6.

Dat.: ca. 30 v. Chr. — 50 n. Chr.

Vgl. Waagé 1941, 64 Typ 39 Abb. 77; Kramer 2004, 118 Taf. 44 La 46.

Importware D (Levante)

L 43 Bildlampe: Spiegelfrgt. mit Stier oder Ziege (Abb. 106)

Inv. PA 2004/628/1; L 6,3 cm, H 2,1 cm, max. Dm 6,3 cm; Oberflache:
10 YR 8/2.

Abb. 104 L 37 Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Heimberg 1993, 95 Abb. 19-21; Saito 2001, 129-131 Abb. 83
L 77; Sadurska 1977, 184 Abb. 136.

L 32 Bildlampe: Spiegelfrgt. mit Sol/Bel (Abb. 100)

Inv. PA 2006/630; L 4,2 cm, H 2,1 cm, max. Dm 4,2 cm; Oberflache:
10 YR 7/4.

Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Heimberg 1993, 104 Abb. 59.
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L 44 Schulterfrgt. (Abb. 107 a; 113 f)

Inv. PA 2004/628/1; L 6,7 cm, H 0,4 cm; Oberfldache: 10 YR 7/6.
Weitere Frgt. desselben Typus: Inv. PA 2007/877a. 2001/500/509/2—4.
Dat.: 1. Jh. n. Chr.

L 45 Schulterfrgt. mit leichtem Farbiiberzug (Abb. 105 ¢; 113 g)
Inv. PA 2002/500/12; L 3,1 cm, H 0,5 cm; Oberfliche: 10 YR 7/6.
Dat.: 2./3. Jh. n. Chr.

Vgl. Rosenthal-Heginbottom 1981, Abb. 4, 2.

L 46 Schulterfrgt. mit >Dopp elaxt<-Dekor (Abb. 107 b)

Inv. PA 2007/877; L 2,1 cm, H 0,2 cm; Oberfldche: 10 YR 8/6.
Dat.: 1. Jh. n. Chr.

Vgl. Bailey 1988, 285 Q 2311-2312.

L 47 Konkav eingezogenes Spiegelfrgt. mit Zungenblattdekor (Abb.
108)

Inv. PA 2000/305/6; H 2,2 cm, Dm 6 cm; Oberfliche 10 YR 3/1.

Dat.: Mitte 1. Jh. v. Chr.

Vgl. Broneer 1930, 73 Taf. 7, 393.

L 48 Bildlampe: Spiegelfrgt. mit Pan (Abb. 109; 114 b)

Inv. PA 2000/233/7; H 0,4 cm; Oberfliache: 10 YR 8/4.

Dat.: 1 Hilfte 1. Jh. n. Chr.

Lit.: Romer-Strehl 2010, 200 Abb. 1.

Vgl. Rosenthal-Heginbottom 1981, Taf. 3; Bailey 1988, 285 Q 2311
Abb. 58, 24.

L 49 Bildlampe: Konkav eingezogener Spiegel (Abb. 110 a)
Inv. PA 2000/146; H 2,2 cm, Dm 6,3 cm; Oberfldache: 10 YR 3/1.
Dat.: 2. Jh. n. Chr.

L 50 Bildlampenfrgt. (Abb. 110 b)

Inv. PA 2000/143; L 2,2 cm; Oberfliche: 10 YR 8/2 mit Resten
schwarzer Engobe: 10 YR 8/1.

Dat.: 2. Jh. n. Chr.

Vgl. Bailey 1980, 144 Q 813.

Importware E (Kreta)

L 51 Schulterfrgt. mit Kreisornament und konkav eingezogenem
Spiegel (Abb. 105 b)

Inv. PA 2007/861; L 3,2 cm, H 0,4 cm; Oberfldche: 2.5 YR 6/8.

Dat.: 1. Jh. n. Chr.

Vgl. Catling — Catling 1992, 271 L 179 Taf. 254, 179.

L 52 Schnauzenfrgt. (Abb. 111)
Inv. PA 2005/700; L 2,9 cm; Oberfliche: 5 YR 5/6.
Dat.: 1. Jh. n. Chr.

Importware F (Beirut)

L 53 Lampe mit Doppelhenkel und floralem Dekor (Abb. 112)

Inv. PA 2005/747; L 6,8 cm, H 1,5 cm, max. Dm 5,8 cm; Oberflache:
10 R 6/6.

Dat.: Ende 1. Jh./1. Hilfte 2. Jh. n. Chr.

Importware G (Euphratraum)

L 54 Bodenfrgt. (Abb. 105 a)
Inv. PA 2006/902; L 3,2 cm; Oberfliche: 10 YR 3/2.
Dat.: 3. Jh. n. Chr.

Abbildungsnachweis: Abb. 87-112: Palmyra-Archiv
(Fotos A. Schmidt-Colinet); Abb. 113—-115: C. Romer-
Strehl, G. Podzuweit.

Abb. 105

Abb. 111

a)L54,b) L 51,c) L 45,d) L 42

L52

Abb. 107 a)L 44,b) L 46

Abb. 109 L 48

Abb. 112 L 53
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Abb. 113 a)L 17,b)L 18,c)L 19,d) L 20,e) L 21, ) L 44, g) L 45, h) L 22 (M. 1:2)
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Abb. 114 a)L 15,b) L 48,¢c) L 23,d)L 24,e) L 25, f) L 26, g) L 27 (M. 1:2)
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Abb. 115 a)L28,b)L38,c)L39,d)L40,e)L29, ) L 41 (M. 1:2)
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Gléiser

René Ployer

GlasgefiiBe

In diesem Kapitel werden ausschlieBlich Glasgefde vorgestellt. Andere Gegenstinde aus Glas wie Perlen, Arm-
reifen und Stidbchen sind zusammen mit den iibrigen Kleinfunden behandelt'.

Nach bisherigem Forschungsstand sind Glasgefidfunde aus Palmyra nur vereinzelt und vorwiegend aus Grab-
kontexten vorgelegt worden. R. Fellmann beschrieb als Erster in Palmyra gefundene Gléser, bei denen es sich um
drei hellenistische Schalen aus der Grabanlage unter dem Baalshamin-Heiligtum handelte®. Die im Museum von
Palmyra ausgestellten und von K. Gawlikowska untersuchten Glasobjekte stammen vorwiegend aus der spétromi-
schen Nekropole unter der modernen Stadt Tadmor und hinter dem Museum?®. Die Zahl der Gléser aus Siedlungs-
kontexten ist an einer Hand abzuzihlen und gehort ebenfalls der Spatantike an. Zuletzt wurden Glasfunde aus
Hypogien der Siidwest-Nekropole vorgestellt’. GlasgefiBe aus einem Siedlungsareal sind bislang nur aus einem
Hofgebdude des 3. Jhs. n. Chr. publiziert worden®. Anhand der Bearbeitung der Glasfunde aus den Grabungen in
der »hellenistischen< Stadt ist es daher fiir Palmyra erstmals moglich, das Formenspektrum der Glidser vom 1. Jh.
v. Chr. bis in das 4. Jh. n. Chr. aus einem Siedlungskontext zu erfassen.

Die Materialaufnahme der Glasgefdf3funde aus den Grabungen in der >hellenistischen< Stadt in den Jahren 1999
bis 2007 ergab einen Bestand von 1323 Scherben zumeist geringen Formats. A. v. Saldern nimmt fiir die Gléser
von Sardis an, dass sich von jedem Gefd3 durchschnittlich zwei Scherben erhalten haben®. Fiir Palmyra wiirde
diese Annahme bedeuten, dass gut 650 Glasgefidflie in den beiden ergrabenen Arealen in einer Zeitspanne von
etwa 450 Jahren in Gebrauch waren. Fiir die Aufnahme der Glasfunde wurde eine eigene Datenbank erstellt, die
alle wesentlichen Informationen zum jeweiligen Gegenstand enthélt. Eingetragen wurden alle aussagekriftigen
Stiicke, d. h. alle Randfragmente, sowie jene Boden-, Wand- und Henkelfragmente, die Informationen zur Gefaf3-
form oder Herstellungstechnik geben konnten oder charakteristische Verzierungstechniken aufwiesen. Alle iibrigen
Stiicke wurden fiir Statistikzwecke aufgelistet. Aufgrund dieser Kriterien wurden 446 Stiick (79 aus Sondage 1
und 367 aus Sondage II) als aussagekriftig bezeichnet und einer genaueren Auswertung unterzogen. Jedes Stiick
wurde gereinigt, zusammenpassende Fragmente wurden geklebt. Weiters wurden alle aussagekriftigen Objekte
gezeichnet und fotografisch dokumentiert, sodass fiir jedes dieser Glidser nicht nur eine mal3stabsgetreue Zeich-
nung, sondern auch ein Foto in digitaler Form vorliegt.

Die GefiBformen (Diagramme 1-2)

Von den Glasfunden gehoren 96 % zu Gefdllen und nur 4 % zu Schmuck und anderen Glasobjekten, doch werden
diese unter dem Kapitel »Kleinfunde« behandelt. Fensterglas konnte nicht nachgewiesen werden.

Von den insgesamt 446 Gefdfen zugerechneten Glasfunden gehoren Flaschen und Kriige zu den am hiufigsten
belegten Formen. Da aufgrund der starken Fragmentierung der Geféfie oft nicht zwischen Flaschen und Kriigen
unterschieden werden kann, werden diese beiden GefidBformen zusammen behandelt. Vernachlissigt man die
nicht eindeutig zuordenbaren Bodenfragmente und Henkel, so machen Flaschen, Kriige und Kannen zusammen
tiber ein Drittel des gesamten bestimmbaren Geschirrinventars aus (34,5 %). Danach folgen Becher mit 30,7 % als

1 s. Beitrag R. Ployer, Kleinfunde in diesem Band und Ployer 2010b. Abbildungsnachweise in diesem Kapitel beziehen sich auf reprisentative
Beispiele der jeweils behandelten Gruppe.

2 Fellmann 1970, 93-95 Abb. 30 Nr. §-10.

3 Gawlikowska — al-As‘ad 1994, 5-36 Taf. 1-16. Mit Ausnahme einer der drei von R. Fellmann gefundenen hellenistischen Schalen sowie
eines Amphoriskos, eines infundibulum (Saugflasche) und eines kleinen Krugs handelt es sich um Gliser des 2. bis 7. Jhs. n. Chr.

4 Saito 2005, passim.

5 Bylinski 1995, 239. 242-244.

6 v. Saldern 1980, 3 Tab. 1.
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zweite grofle Gruppe. Knapp ein Viertel aller Glasgefille (24,5%) sind Schalen zuzuordnen, wobei separat
Rippenschalen zu nennen sind, die 9,0 % des bestimmbaren Materials betragen und zu den héufigsten Gefidf3en
des 1. Jhs. v. Chr. zdhlen. Sie werden zu Beginn des 2. Jhs. n. Chr. von verschiedenen anderen Schalenformen ab-
gelost. Deutlich kleiner ist die Gruppe der Flidschchen (7,6 %). Verschwindend gering ist der Anteil an Topfen

(1,4 %) und Tellern (1,1 %).
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Ubersicht iiber die Gefifformen (n = 446)

Diagramm 1

Toépfe 1,4 %
Kannen 0,3% | Teller 1,1 %
~_

Schalen 15,5 %

Flaschen
25,8 %

Rippenschalen
9,0%

Krige
8,7%

Flaschchen 7,6 % Becher 30,7 %

Diagramm 2 Ubersicht iiber die GefiBformen ohne
Boden, Henkel und Deckel (n = 368)

Der Typenbestand (Diagramm 3)

Die geborgenen palmyrenischen Glasfunde aus der
>hellenistischen< Stadt reprisentieren eine beachtliche
Auswahl aus dem Formenspektrum antiker Glasgefélie
von spithellenistischer bis in spétantike Zeit.

Von den insgesamt 446 Gefiflen zugerechneten Glas-
funden konnten 50 verschiedene Gefdfiformen samt
Untergruppen bestimmt werden (s. Typologie). Mit
einem Anteil von 13,3% aller Gefidfitypen gehoren
Flaschen und Kriige mit schrigem heif3 verrundetem
Rand, trichterférmiger Miindung und zylindrischem
Hals (Typ VII.7.2 bzw. VIIL.8.2) zu den in der >hellenis-
tischen< Stadt von Palmyra am héufigsten belegten
Formen. Diesen folgen die Rippenschalen (Typ 11.2.3)
mit 33 Stick bzw. 11,2% (Abb. 118-119). Die
dritthdufigste Form (8,2 % bzw. 24 Exemplare) ist der
steilwandige Becher mit vertikalem heifl verrundetem

Rand (Typ VIL.3.7 Abb. 128). Haufig (6,1 % bzw. 18 Stiick) sind auch konische Becher mit vertikalem heif} ver-
rundetem Rand (Typ VIL.3.10). Etwa genauso oft (5,8 % bzw. 17 Stiick) sind Flaschen und Kriige mit nach innen
umgelegtem Rand, trichterférmiger Miindung und zylindrischem Hals (Typ VIL.7.5) zu finden. Relativ hiufig
kommen auch noch die zum Transport- und Vorratsgeschirr zahlenden vierkantigen Kriige (Typ IV.8.1) und zylin-
drischen Kriige (Typ IV.8.2) vor (Abb. 123). Sie entsprechen mit 14 bzw. 8 Exemplaren zusammen 7,5 % des
gesamten bestimmbaren Formmaterials. Die restlichen Gefif3formen begegnen nur in wenigen Exemplaren.
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Vergleicht man das Typenspektrum der beiden Sondagen I und II, so féllt auf, dass in Sondage II mit 45 verschie-
denen Typen die Bandbreite an Formen mehr als doppelt so hoch ist als in Sondage I mit 22 unterschiedlichen
Typen. Die im Gesamtmaterial der beiden Sondagen am hiufigsten vorkommenden Gefdfiformen dominieren
auch innerhalb des GlasgefiB3spektrums der einzelnen Sondagen. So stellen die Flaschen und Kriige vom Typ
VIL.7.2 bzw. VIL.8.2 in Sondage I 18,0 %, in Sondage II 12,0 % des gesamten typologisch bestimmbaren Materials
dar. Rippenschalen (Typ I1.2.3) machen in Sondage I 9,8 % und in Sondage II 11,6 % der definierbaren Glas-
gefil3e aus. Mit einem Anteil von 6,6 % in Sondage I bzw. 8,6 % in Sondage II sind die steilwandigen Becher Typ
VIIL.3.7 ebenfalls in beiden Bereichen stark vertreten. Unterschiede fallen bei den Flaschen mit schrigem Rand
und konischem Hals (Typ VIL.7.1) auf, die mit 8,2 % in Sondage I noch ziemlich dominant sind, deren Anteil von
1,3% in Sondage II jedoch verschwindend gering ist. Ahnlich verhilt es sich mit Schalen mit vertikalem Rand
(Typ VIIL.2.5): Hier steht ein Anteil von 6,6 % in Sondage I nur einer einzigen Schale (0,4 %) in Sondage II gegen-
tiber. Umgekehrt sieht es mit Flaschen und Kriigen vom Typ VIL.7.5 aus. Aus Sondage I ist nur eine Flasche
(1,6 %) bekannt, wihrend der Anteil dieser Form in Sondage II 6,9 % (16 Stiick) ausmacht. Nennenswert sind
noch die beiden Bechertypen VII.3.9 und VIL.3.11, die in Sondage II 5,2% bzw. 3,9 % des gesamten Typen-
spektrums ausmachen, in Sondage I jedoch gar nicht vorhanden sind.
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Diagramm 3  Aufteilung der Gefdltypen auf die Sondagen I und II

Herstellungstechniken (Diagramm 4) Kerngeformt (2) 0.5 % ———1 Formgeschmolzen (40) 9,2 %

Formgeblasen (36)

In romischer Zeit wurde ein GroBteil der Glasgefilie
82%

freigeblasen, und in dieser Technik wurden auch
82,1 % des formal bestimmbaren GefiBBbestands aus
der >hellenistischen< Stadt hergestellt (Abb. 124—136).
Eine wesentlich kleinere Gruppe wurde formgeblasen
(8,2%) (Abb. 120-123). 9,2% der Gldser wurden
durch das Absenkverfahren produziert, sind also form-
geschmolzen. In diesem Verfahren wurden neben den
Rippenschalen u. a. alle vier bekannten Teller herge-
stellt (Abb. 117-119). Verschwindend gering ist die

Zahl der kerngeformten Gefdlle. Es finden sich nur Freigemasegz(ﬁSQ
zweil Fragmente (0,5 %), die zu dieser Gruppe zihlen

(Abb. 116). Diagramm 4  Ubersicht zur Herstellungstechnik (n = 436)
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An Verzierungen kommen im palmyrenischen Material aufgelegte oder eingeschmolzene Glastfiden (Abb. 116),
aus der GefidBwandung mit einer Zange herausgekniffene Rippen oder Knubben (Abb. 133. 135-136) oder in den
Korper eingedriickte Dellen sowie eingeschliffene Rillen und Facetten vor (Abb. 125. 127-132. 134). Ebenfalls
als Dekorelemente sind die Rippen der auf einer Drehscheibe hergestellten Rippenschalen anzusehen (Abb. 118-
119)’. Reliefierte GefidBe konnten durch das Blasen in eine Form gewonnen werden (Abb. 120-121)%.

Farben und Qualitit der Glaser (Diagramm 5)

Kobaltblau (1) 0,6 % Der Erhaltungszustand der palmyrenischen Gliser ist
Polyohrom (2)1,2.% im Allgemeinen schlecht; sie zeigen hédufig enorme
Verwitterungsspuren. Als Folge der Zersetzung des
Glases im Boden ist bei vielen Scherben eine starke
Irisierung zu beobachten (vgl. Abb. 123-125. 127.
136-137). Aus diesem Grund ist die Farbe der einzelnen
Gefile oft nicht bestimmbar. Von den Gefi3en, deren
Farbe bestimmt werden konnte (37,2 % = 166 Stiick),
haben jene aus blaugriinem bis griinem, d. h. natur-
farbenem Glas den hochsten Anteil (64,5 %)°. Diese
Farben finden sich vor allem bei den einfachen
Gebrauchsgliasern wie Flaschen, Kriigen und Topfen,
gljt;gzﬂfbe” (107 die vorwiegend als Verpackungsbehilter dienten. Zur

' zweitgrobten Gruppe zidhlen Gefidfie aus farblosem,
entfarbtem Glas (22,3 %). Darunter sind vornehmlich
Schalen zu nennen sowie Gliser mit Schliffdekor. Be-
ziiglich Qualitdt konnen Rippenschalen und farblose
Schliffglédser zu den wertvolleren und wohl importierten Gefdf3en gezihlt werden. Eine kleine Gruppe nehmen
Gliser aus gelblich-griinem Glas ein (9,0 %). Der Anteil an geférbten Glésern ist im palmyrenischen Material ver-
schwindend gering (3,0 %). An Farben sind hellbraun, hellgriin und kobaltblau zu nennen (Abb. 120. 126). Zu
den polychromen Glidsern gehoren die beiden kerngeformten Gefif3e (1,2 %) (Abb. 116).

Hellgriin (1) 0,6 %
Gelblich-braun (3) 1,8 %

Gelblich-
griin (15) 9,0 %

Farblos (37)
22,5%

Diagramm 5 Farben der Glasgefilie (n = 166)

Chronologie (Diagramm 6)

Glasgefifie kommen in der >hellenistischen< Stadt zum ersten Mal in Schichten des 1. Jhs. v. Chr. vor. Die Leit-
form dieser Zeit ist die Rippenschale Typ I1.2.3. Daneben sind konische Schalen mit vertikalem Rand Typ VIL.2.5
in Verwendung, die im 2. und 3. Jh. n. Chr. nochmals in Erscheinung treten. In augusteischer Zeit kommt der
Flaschentyp VII.7.2 hinzu, der bis in das 4. Jh. lduft und seinen Hohepunkt im 2. Jh. und in der 1. Hélfte des
3. Jhs. hat.

Im Lauf des 1. Jhs. n. Chr. erhoht sich das Formenspektrum enorm auf 15 Typen, wobei Rippenschalen iiber-
wiegen und die Leitform bis in die 2. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. bleiben. Generell dominieren Schalen, aber es
kommen auch verschiedene Becher- und Flaschenformen hinzu. Der nun auftretende steilwandige Becher Typ
VIL.3.7 ist bis in das 4. Jh. nachzuweisen und zihlt zur Leitform des 2. und 3. Jhs. Der konische Becher Typ
VII.3.10, der ebenfalls im 1. Jh. erstmals aufkommt, ist bis in das frithe 5. Jh. nachzuweisen. Diese Becherform
gehort zusammen mit dem Flaschentyp VII.7.2 zu den langlebigsten Gefdaf3formen in Palmyra. Seinen Hohepunkt
hat der Becher Typ VII.3.10 aber bereits in flavischer und antoninischer Zeit. Mit nur wenigen Exemplaren, dafiir
aber iiber eine lange Laufzeit vom 1. bis in das 4. Jh. sind Flaschen und Kriige der Form VIL.7.1 belegt. Neu im
Formenspektrum des 1. Jhs. sind auch die in eine Halbform geblasenen, vierkantigen Kriige Typ IV.8.1, die von
nun an konstant bis in das 3. Jh. zu finden sind. In diesen Zeitrahmen sind auch steilwandige Becher des Typs
VIL.3.5 zu setzen. Mit den Flidschchen mit kegelformigem Korper Typ VII.13.3 tauchen im 1. Jh. erstmals Gefiie
der zum Toilettegeschirr gehdrenden Funktionsgruppe auf. Thre Laufzeit geht nicht tiber die 1. Hilfte des 2. Jhs.
hinaus. Sie werden von Balsamarien mit tropfen- bis beutelformigem Korper Typ VII.13.4 abgel6st, die bis in das
3. Jh. nachzuweisen sind.

-

Zur Technik s. Lierke 1999, 51-55.
Stern 2001, 41 f.
9 Fiir die Bestimmung der Glasfarbe wurde DuMont’s Farbenatlas verwendet, Kiippers 2003.

[ee]
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Diagramm 6 Vorkommen der Glasgefifle nach Zeitabschnitten (Mittelwerte; n = 446)

Gegen Ende des 1. Jhs. treten zahlreiche neue Formen auf, die das Gefal3spektrum durchgreifend verdndern und es
auf 24 unterschiedliche Typen anwachsen lassen. Zu den neuen Formen zédhlen vorwiegend verschiedene Schalen.
Haufig vertreten sind nun auch Flaschen und Kriige der Form VIIL.7.6, die bis an das Ende des 2. Jhs. nachgewiesen
ist. Zum Typenbestand des ausgehenden 1. Jhs. kommen Becher der Form VII.3.9 hinzu, die ihren Hohepunkt in
der 2. Hilfte des 3. Jhs. haben. Nicht sehr hédufig, dafiir aber bis in das 4. Jh. belegt sind bauchige Becher Typ
VIL.3.4. Unter den Vorratsgefiaflen sind nun auch zylindrische Kriige der Form IV.8.2 zu nennen, die bis Ende des
2. Jhs. im Fundmaterial zu finden sind und danach wohl mit gednderter Randform (s. Typologie) wieder Ende des
3. Jhs. und im 4. Jh. aufscheinen. Ende des 1. oder Anfang des 2. Jhs. tauchen Flaschen und Kriige der Form
VIL.7.5 auf, die mit einem Hohepunkt in der 2. Hilfte des 2. Jhs. bis in das 4. Jh. durchlaufen. Neu und wenig
vertreten im Formenrepertoire sind die relativ kurzlebigen, formgeblasenen hexagonalen Flaschen Typ II1.12.1.
Im 2. Jh. kommen neue Becherformen hinzu, darunter solche mit abgesprengtem und iiberschliffenem Rand (Typ
VIL.3.3 und Typ VIL.3.12). Wihrend die Verwendung des Bechers Typ VII.3.3 im Lauf des 3. Jhs. aufhort, findet
die Becherform VII.3.12, die sich zudem durch reiche Schliffdekore auszeichnet, bis in das 4. Jh. Gefallen. Bis in
konstantinische Zeit sind bauchige Becher der Form VII.3.11 zu finden. Neue Leitform unter den Balsamarien
werden im 2. Jh. birnen- bis kugelférmige Flaschchen des Typs VII.13.1, die bis in das ausgehende 3. Jh. nachge-
wiesen werden konnen. Eine Seltenheit ist das formgeblasene Dattelflischchen Typ I11.12.2. Diese zum Toilette-
geschirr zdhlenden Gefille schlieBen chronologisch an die hexagonalen Flaschen Typ II1.12.1 an und wurden
ebenfalls wohl nur einige Jahrzehnte lang produziert.

Das ausgehende 2. Jh. n. Chr. weist in Palmyra mit 29 unterschiedlichen Typen das grofite Gefa3spektrum auf.
Vorherrschend sind Schalen, Becher sowie Flaschen und Kriige. Auch Toilettegefdafe sind nun zahlreich vertreten.
Zu den Leitformen dieser Zeit zéhlen der steilwandige Becher Typ VII.3.7 und Flaschen und Kriige mit schrigem
Rand, trichterférmiger Miindung und zylindrischem Hals (Typ VIL.7.2). Unter den neuen Formen sind konische
Schalen mit schrigem Rand (Typ VIL.2.4) und Flidschchen der Form VII.13.2 zu nennen. Die Laufzeit beider
Typen geht bis in die 1. Hélfte des 4. Jhs.

Im 3. Jh. kommen nur wenige und kurzlebige neue GefidB3typen hinzu; andere fallen weg, sodass das Formen-
spektrum insgesamt abnimmt. Diese Zeit ist in Palmyra geprigt durch zahlreiche Varianten konischer und steil-
wandiger Becher. Leitformen sind weiterhin der Becher Typ VIIL.3.7 und die Flaschenform VIIL.7.2 sowie der
bereits in der friilhen Kaiserzeit aufscheinende konische Becher der Form VII.3.10. Beinahe alle Typen sind der
Gruppe des Tafelgeschirrs zuzuordnen, wobei das Trinkgeschirr dominiert.

In der 2. Hilfte des 3. Jhs. nimmt das Formenspektrum stark ab und ist nur mehr mit 13 Typen vertreten. Leit-
formen sind noch immer die Flasche Typ VIIL.7.2 und der konische Becher Typ VII.3.9. Weiterhin ist das Trink-
geschirr vorherrschend.
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Das 4. Jh. ist in Palmyra an Gefidf3formen deutlich drmer als die Jahrhunderte zuvor und nur mehr mit zehn Typen
vertreten. Die Zahl der Glasfragmente aus dieser Zeit ist so gering, dass kein Leittyp zu nennen ist. Weiterhin vor-
handen sind Flaschen des Typs VII.7.2 und Becher der Form VII.3.9. Daneben kommen Flaschen Typ VIL.7.5 so-
wie die zu den Vorratsgefidf3en zéhlenden zylindrischen Kriige Typ IV.8.2 vor. Die wenigen Gefidie zdhlen einer-
seits zum Trinkgeschirr, andererseits zum Transport- und Vorratsgeschirr.

Bereits an den Beginn des 5. Jhs. ist ein einziges Fragment einem konischen Becher des langlebigen Typs
VIIL.3.10 zuzuordnen.

Zur Verwendung des Glasgeschirrs (Diagramm 7)
Toilettegeschirr (30) 8,2 % Zwar ist der Verwendungszweck von Glasgefifen nur
selten tiiberliefert, doch wird bei der Verwendung des
Glasgeschirrs hidufig nach Funktionsgruppen in Tafel-
geschirr, Transport- und Vorratsgeschirr sowie Toilette-
geschirr unterschieden'’. Das meist qualititvolle Tafel-
geschirr setzt sich zusammen aus dem Speisegeschirr
(Schalen, Platten, Teller) und dem Trinkgeschirr (Be-
cher, Flaschen, Kannen und feine Kriige). Hierbei ist
aber anzumerken, dass wohl auch Schalen (hauptsich-
lich Rippenschalen und >Zarte Rippenschalen<) als
Trinkgefdfe gedient haben diirften. Das zur billigeren
Tafelgeschi Gebrauchsware zidhlende Transport- und Vorratsge-

geschirr (312)

85,5% schirr besteht aus prismatischen und zylindrischen
Kriigen, die fiir den Transport und zum Lagern von
Flissigkeiten, wohl aber auch zum Servieren von
Getrianken benutzt wurden, und den Topfen (mit
Deckeln), die im Haushalt zum Aufbewahren von
Speisen dienten. Zur dritten Gruppe, dem Toilettegeschirr, gehoren kleine Fldaschchen und Balsamarien, die
sowohl teure Importprodukte als auch billige, lokal produzierte Ware sein konnen und fiir die Aufbewahrung von
Parfums, Kosmetika und Heilmitteln Verwendung fanden. Bei kleinen Topfen, die moglicherweise als Behilter
fiir Salben und Ole dienten, gilt eine Zuweisung zum Toilettegeschirr ebenfalls als wahrscheinlich.
Mehr als vier Fiinftel (81,9 %) der Glasgefi3funde aus der >hellenistischen< Stadt konnten einer bestimmten
Funktionsgruppe zugeordnet werden. Es liberwiegt eindeutig das Tafelgeschirr mit 85,5 %. Deutlich weniger als
ein Zehntel des Glasgeschirrs macht das Toilettegeschirr (8,2 %) aus. Nur 6,3 % der Gefile zdhlen zum Trans-
port- und Vorratsgeschirr. Hinsichtlich ihrer Verteilung auf die drei Funktionsgruppen zeigen sich bei den Glidsern
der Sondage I kaum Unterschiede zu jenen der Sondage II. Der Anteil des Tafelgeschirrs mit 86,1 % in Sondage I
ist jenem mit 85,3 % in Sondage II vergleichbar. Leichte Verschiebungen gibt es hingegen bei den beiden anderen
Gruppen: Wihrend in Sondage I knapp ein Zehntel (9,7 %) dem Vorratsgeschirr zuzurechnen ist, ist der Anteil des
Toilettegeschirrs mit 4,2 % verschwindend gering. Umgekehrt verhilt es sich bei Sondage II. Hier konnen 9,2 %
der Glasgefifie dem Toilettegeschirr zugerechnet werden und nur 5,5 % dem Vorratsgeschirr.
Obwohl in beiden Sondagen stets das Tafelgeschirr die Jahrhunderte hindurch dominiert, zeichnen sich auch Auf-
filligkeiten ab. So haben sich etwa in Sondage I im 2. Jh. die Verhiltnisse zugunsten des Vorratsgeschirrs ver-
schoben, das zu dieser Zeit ein Drittel des gesamten bestimmbaren Glasinventars ausmacht. Wihrend Toilette-
geschirr in Sondage II bereits in augusteischer Zeit und durchgehend bis in das 4. Jh. zu finden ist, taucht es in
Sondage I erst im Verlauf des 1. Jhs. auf und kommt in geringem Ausmaf nur bis Ende des 3. Jhs. vor. Insgesamt
lasst sich bei allen drei Funktionsgruppen ein Hohepunkt im 2. Jh. und am Beginn des 3. Jhs. feststellen. Dies
liegt wohl auch daran, dass zu dieser Zeit der Gebrauch von Glasgefifien am hochsten ist. Im Verlauf des 3. Jhs.
geht vor allem der Anteil der Vorratsgefiie wieder zuriick. Beim Tafelgeschirr sind es nun die Trinkbecher, die
den groBten Teil dieser Gruppe ausmachen. Ende des 3. Jhs. setzen sich innerhalb des Tafelgeschirrs die Becher
vor den Flaschen und Kriigen endgiiltig durch. Bei der Zusammensetzung des Tafelgeschirrs fillt auf, dass im
Verlauf der Siedlungszeit immer weniger Schalen, dagegen vermehrt Becher benutzt wurden. Dies steht mog-
licherweise mit verdnderten Trinksitten in Zusammenhang, wobei die vielseitig verwendbaren Glasschalen zu-
gunsten der zweckgebundenen Glasbecher stark in den Hintergrund treten.

Vorratsgeschirr
(23)6,3%

Diagramm 7  Ubersicht zu den GlasgefiBen nach
Funktionsgruppen (n = 365)

10 Vgl. van Lith — Randsborg 1985.
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Herkunft

Problematisch erweist sich die Herkunftsbestimmung von Glasgefifien'!. Materialuntersuchungen sind dabei oft
wenig zielfithrend, da Glas — im Gegensatz zu Keramik — ein Recyclingprodukt war und immer wieder einge-
schmolzen wurde. Chemisch-physikalische Analysen erweisen sich m. E. nur dann als sinnvoll, wenn einerseits
geniigend Proben eines bestimmten GefdBtypus von moglichst vielen verschiedenen Fundorten zur Verfiigung
stehen, und andererseits diese mit Funden desselben Glastypus oder Rohmaterials des vermuteten Produktionsorts
verglichen werden. Bis dato ist aus Palmyra keine Glashiitte bekannt, doch ist anzunehmen, dass einfache Gefaf3-
formen in Palmyra selbst hergestellt wurden. Einen Hinweis darauf gibt bislang lediglich ein Stiick Rohglas, das
im Hof des Gebidudes in Sondage II in einer Schicht des 1. Jhs. n. Chr. gefunden wurde'?. Mehrere Gliser
stammen mit groer Wahrscheinlichkeit aus Dura-Europos, wo der Beginn einer Glasmanufaktur zwischen 70
und 100 n. Chr. nachgewiesen ist, die nachweislich bis zur Zerstorung der Stadt im Jahr 256 produziert hatte'.
Unter den Erzeugnissen sind u. a. zahlreiche Gefidle mit Facettenschliff zu nennen'®. Es ist deshalb durchaus
anzunehmen, dass der zur Ginze rekonstruierbare Becher 194 (Abb. 129) aus der 1. Hilfte des 3. Jhs. aus
Sondage | sowie weitere Gefidlle mit Facettenschliff in Dura-Europos hergestellt wurden. Glasprodukte kamen
sicherlich auch aus Werkstitten der syro-paléstinischen Kiistenregion, und womdoglich wurden einzelne Formen
aus anderen Mittelmeerregionen wie Zypern, Agypten oder Italien importiert. GefiBe aus dunkelblauem Glas wie
die Schale 98 (Abb. 126) aus dem 1. Jh. n. Chr. sind im dstlichen Mittelmeerraum eher selten. Dunkelblaues Glas
war wihrend der frithen Kaiserzeit vorwiegend im Westen des romischen Reichs verbreitet, weshalb fiir 98 wohl
an eine italische Herkunft zu denken ist".

Zusammenfassung

Bisher sind Glasfunde aus Palmyra nur vereinzelt und vorwiegend aus Grabkontexten bekannt. Anhand der Be-
arbeitung der Glasfunde aus den Grabungen in der »>hellenistischen«< Stadt ist es fiir Palmyra erstmals moglich, das
Formenspektrum der Glidser vom Spithellenismus bis in das 4. Jh. n. Chr. aus einem Siedlungskontext zu er-
fassen. Insgesamt konnten 1323 Fragmente von Glasgefifien geborgen werden, von denen 446 aussagekréftige
Stiicke aufgenommen und einer genaueren Auswertung unterzogen wurden.

Obwohl das Formenrepertoire der romischen Gliser breit gefichert ist, {iberwiegen gewohnliche Haushaltsgefifie
im Gegensatz zu Luxusartikeln bei weitem. Vernachlédssigt man die nicht eindeutig zuordenbaren Bodenfragmente,
so machen Flaschen, Kriige und Kannen zusammen mehr als ein Drittel des gesamten bestimmbaren Geschirr-
inventars aus (34,5 %). Zur zweitgroBten Gruppe zdhlen Becher mit 30,7 %. Danach folgen Schalen (24,5 %),
wobei Rippenschalen separat zu nennen sind, die gut 9% des bestimmbaren Materials darstellen und zu den
hiufigsten Gefidfien des 1. Jhs. v. Chr. zdhlen. Sie werden zu Beginn des 2. Jhs. n. Chr. von verschiedenen anderen
Schalenformen abgelost. 7,6 % der GlasgefiBie zdhlen zu den Balsamarien. Kaum anzutreffen sind hingegen
Topfe (1,4 %) und Teller (1,1 %).

Die geborgenen Glasfunde aus der >hellenistischen< Stadt reprisentieren eine beachtliche Auswahl aus dem
Formenspektrum antiker Glasgefifle von spithellenistischer bis in spitantike Zeit. Von den 446 aussagekriftigen
Gefilfragmenten aus den beiden Grabungsschnitten konnten 50 GefidBtypen samt Varianten bestimmt werden.
Der GroBteil der Glasgefialle wurde freigeblasen (82,1 %). Eine deutlich kleinere Gruppe wurde formgeblasen
(8,2 %) oder formgeschmolzen (9,2 %). Zwei Fragmente zdhlen zu den kerngeformten Gefiflen (0,5 %).

Der Erhaltungszustand der palmyrenischen Gliser ist im Allgemeinen schlecht, sie zeigen héufig starke Verwitte-
rungsspuren. Aus diesem Grund ist die Farbe der einzelnen Gefif3e oft nicht bestimmbar. Trotzdem besteht der
Grofteil der Gefil3e aus naturfarbenem Glas. Wihrend der GroBteil der Gebrauchsglidser wie Flaschen, Kriige und
Topfe aus natiirlich griinlich-blauem Glas hergestellt wurde, findet sich Tafelgeschirr aus qualititvollem farb-
losem, entfiarbtem Glas. Darunter sind vornehmlich Schalen zu nennen sowie Glédser mit Schliffdekor. Einige
Fragmente spiegeln eine Reihe satter Farben wie bernsteinbraun, dunkelblau oder dunkelgriin wider. Beziiglich
Qualitit konnen Rippenschalen und farblose Schliffgldser zu den wertvolleren Geféllen gezédhlt werden. An Ver-
zierungen kommen aufgelegte oder eingeschmolzene Glasfiden, aus der Gefilwandung mit einer Zange heraus-

11 Zur Problematik s. auch Keller 2006, 109 f.

12 s. Beitrag R. Ployer, Katalog der Kleinfunde 114 in diesem Band.
13 Clairmont 1963, 148-150.

14 Clairmont 1963, 56-86.

15 Keller 2006, 113 mit Anm. 679.
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gekniffene Rippen oder Knubben oder in den Korper eingedriickte Dellen sowie eingeschliffene Rillen und
Facetten vor. Ebenfalls als Dekorelemente sind die Rippen der auf einer Drehscheibe hergestellten Rippenschalen
anzusehen. Reliefierte Gefafle konnten durch Blasen in eine Form gewonnen werden.

Bei der Verwendung des Glasgeschirrs konnen drei Funktionsgruppen unterschieden werden: Tafelgeschirr,
Transport- und Vorratsgeschirr sowie Toilettegeschirr. Das meist qualitédtvolle Tafelgeschirr setzt sich zusammen
aus Speisegeschirr (Schalen, Platten, Teller) und Trinkgeschirr (Becher, Flaschen). Das Transport- und Vorratsge-
schirr besteht aus Kriigen und Tépfen und zdhlt zur billigeren Gebrauchsware. Zur dritten Gruppe, dem Toilette-
geschirr, gehoren kleine Flischchen und Balsamarien, die sowohl teure Importprodukte als auch billige, lokal
produzierte Ware sein konnen. In der >hellenistischen< Stadt iiberwiegt eindeutig das Tafelgeschirr mit 85,5 %.
Der Rest ist dem Toilettegeschirr (8,2 %) sowie dem Transport- und Vorratsgeschirr (6,3 %) zuzuordnen.

Die statistische Auswertung zeigt, dass der Gebrauch von Glasgefdfien im Areal der >hellenistischen< Stadt im
1. Jh. v. Chr. einsetzt und im 1. nachchristlichen Jh. stark ansteigt. Der Hohepunkt des Glasgebrauchs findet im
2.und 3. Jh. statt. Im 4. Jh. nimmt das Vorkommen der Gléser deutlich ab und liegt sogar unter jenem des 1. Jhs.
Ebenso wie Keramikfunde aus den oberen Schichten zeigen Glasgefiafifunde des spiten 4. Jhs n. Chr., dass die
>hellenistische< Stadt zumindest partiell in der Spitantike noch besiedelt war.

Problematisch erweist sich die Herkunftsbestimmung der Glasgefifie. Materialanalysen sind dabei oft wenig ziel-
fiihrend, da Glas — im Gegensatz zu Keramik — ein Recyclingprodukt war und immer wieder eingeschmolzen
wurde. Bis dato ist aus Palmyra keine Glashiitte bekannt, doch es ist anzunehmen, dass einfache Gebrauchs-
formen in Palmyra selbst hergestellt wurden. Der einzige Hinweis darauf ist ein Rohglasfragment aus Sondage II.
Mehrere Glaser stammen mit groler Wahrscheinlichkeit aus Dura-Europos, wo unter anderem Gefil3e mit Facet-
tenschliff in groen Mengen produziert wurden. Glasprodukte kamen sicherlich auch aus Werkstitten der syro-
paldstinischen Kiistenregion, und womoglich wurden einzelne Formen aus anderen Mittelmeerregionen wie
Zypern, Agypten oder Italien importiert.

Abstracts

Die Glasfunde aus den Sondagen I und II ermoglichen es erstmals, die Bandbreite palmyrenischer Glédser aus
einem Siedlungskontext und vom Spéthellenismus bis in die Spitantike zu analysieren. Insgesamt wurden 1323
Fragmente von Glasgefifien geborgen, von denen 446 aussagekriftige Stiicke aufgenommen und einer Aus-
wertung unterzogen werden konnten. Obwohl das Formenrepertoire breit gefichert ist, iiberwiegen gewohnliche
Haushaltsgefifie gegeniiber Luxusartikeln bei weitem. Mehr als ein Drittel des Inventars machen Flaschen, Kriige
und Kannen aus. Zur zweitgrofiten Gruppe gehoren Becher, danach folgen Schalen und Balsamarien. Kaum
anzutreffen sind Topfe und Teller. Der Grofteil der Gefile ist freigeblasen. Eine deutlich kleinere Gruppe ist
formgeblasen oder formgeschmolzen. Verschwindend gering ist die Anzahl der kerngeformten Gefi3e. Wéahrend
Flaschen, Kriige und Topfe meistens aus naturfarbenem griinlich-blauem Glas hergestellt wurden, findet sich
Tafelgeschirr aus qualitidtsvollem farblosem, entfiarbtem Glas. Einige Fragmente spiegeln satte Farben wie bern-
steinbraun, dunkelblau oder dunkelgriin wider. An Dekor kommen aufgelegte oder eingeschmolzene Glasfiden,
aus der Gefialwandung mit einer Zange herausgekniffene Rippen oder Knubben oder in den Korper eingedriickte
Dellen sowie eingeschliffene Rillen und Facetten vor. Hinsichtlich der Verwendung konnen drei Funktionsgruppen
unterschieden werden: Tafelgeschirr, Toilettebehilter und Transport- und Vorratsgefifle, wobei das Tafelgeschirr,
bestehend aus Ess- und Trinkgeschirr, eindeutig iiberwiegt. Die statistische Auswertung zeigt, dass der Gebrauch
von Glasgefidlen im 1. Jh. v. Chr. einsetzt, im 1. Jh. n. Chr. stark ansteigt und im 2. und 3. Jh. seinen Hohepunkt
erreicht. Im 4. Jh. nimmt das Vorkommen deutlich ab und liegt sogar unter jenem des 1. Jhs. Bisher ist aus
Palmyra keine Glashiitte bekannt, doch ist anzunehmen, dass einfache Gebrauchsformen in Palmyra selbst her-
gestellt wurden, wihrend andere Glaser aus Dura-Europos, der syro-paléstinischen Kiistengegend und anderen
Mittelmeerregionen wie Zypern, Agypten und Italien importiert wurden.

The glass finds from Trenches I and Il enable us to analyse the range of Palmyrene glass vessels from a settlement
context from the late Hellenistic period to late antiquity for the first time. Altogether, 1323 glass fragments were
recovered, of which 446 pieces were data based and used for further research. The repertoire of vessel forms
represented in this set is quite broad. Domestic items of everyday use evidently prevail over luxury items. Bottles,
Jjars and pitchers dominate and compose more than a third of the inventory. The second largest group consists of
cups and beakers, followed by bowls and balsamaria; pots and plates are very rare. The majority of vessels was
blown, a considerably smaller group was blown into a mould or cast. Two fragments belong to core-formed
vessels. Most of the utility ware, like bottles, jars and pots, was made of natural greenish-blue glass, some table-
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ware was made of high quality decolourised glass. Some fragments are of intense colours like amber, dark blue or
deep green. As regards quality and value, colourless beakers with facet cutting and ribbed bowls have to be pointed
out. Some vessels are decorated with a linear wheel cutting, with circular and oval facets, horizontal or spiral
trails, tooled ribs and points or oval indents. Other decorative elements are ribs from ribbed bowls and high
reliefs that were produced by mould blowing. Three different functional groups of glassware can be distinguished:
tableware for eating and drinking, vessels for transportation and storage, and cosmetic vessels, tableware predomi-
nates significantly. Statistical analyses show the appearance of glass vessels during the 1st century BC, a produc-
tion rising significantly during the st century AD, and a maximum glass usage in the 2nd and 3rd centuries AD.
During the 4th century, the presence of glass decreases considerably, being even less than that of the 1st century.
The origin of glass vessels is problematic to define, since glass is a material often recycled. However, it can be
assumed that the common wares were made locally in the region, even though evidence of glass working is still
lacking from Palmyra. Several glass vessels may come from the well attested glass manufacturing centres in
Dura-Europos. Other products may have been imported from the Levant and even from overseas, such as from
Cyprus, Egypt or Italy.
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Typologie der Gliaser
Einleitung

In der Glasforschung gibt es noch keine umfassende Typologie fiir Gldser der rémischen Zeit. Dies hat vor allem
mit der Typenvielfalt zu tun, die auf die seit augusteischer Zeit entwickelte Technik des Glasblasens zuriickzu-
fiihren ist'®. Durch die neue Technik konnten GlasgefdBe nicht nur in grofen Mengen, sondern auch in groBer
Formenvielfalt produziert werden. Da sich diese Technik rasch iiber das ganze romische Reich verbreitete, kam es
zu regionalen Unterschieden der Produkte aus den verschiedenen Glaswerkstitten.

Zu Glasfunden aus dem Vorderen Orient und dem Ostlichen Mittelmeerraum liegen umfassende Monographien
vor'’. Keine der darin erstellten Typologien ist aber fiir die palmyrenischen Gldser geeignet, da nicht alle an
anderen Orten erfassten Typen auch in Palmyra vorkommen. Andererseits sind in Palmyra auch andere oder leicht
verdnderte Gefdllformen vorhanden, fiir die neue Bezeichnungen eingefiihrt werden miissten. Deshalb erschien es
sinnvoll, die Gléser aus der >hellenistischen< Stadt nach dem Vorbild der Funde aus Petra!® nach allgemeinen
Kriterien zu ordnen und nicht eine von auBen vorgegebene Typologie zu iibernehmen. Dabei wird der Ubersicht-
lichkeit halber auf eine einheitliche Typenbezeichnung geachtet.

Ein wichtiger Aspekt einer Typologie sollte die Moglichkeit ihrer beliebigen Erweiterung sein. Denn schlieBlich
wurden Gléser bislang nur in ausgewihlten Bereichen gefunden, und es ist zu erwarten, dass sich der Formen-
schatz noch betrichtlich erweitern wird. Aus diesem Grund wurde fiir die palmyrenischen Gléser ein Typen-
katalog erstellt, der einem selbst erarbeiteten Schema folgt und im Bedarfsfall erweitert werden kann.

Aufnahme in die Typologie finden alle bestimmbaren Funde aus den Sondagen I und II. Erstes typologisches
Kriterium ist die Herstellungstechnik, danach die Form und schlieflich der Dekor der Gefifle. Eine weitere
Unterteilung nach Farben erschien nicht sinnvoll, da aufgrund des allgemein schlechten Erhaltungszustands nur
bei einem Bruchteil der Funde die Farbe bestimmt werden kann.

Bei der Herstellungstechnik sind im Wesentlichen drei Arten zu differenzieren: das Kernformen von Glasgeféfien,
das Formen von heilem Glas und das Blasen von Glas. Letzteres kann aufgrund technologischer Kriterien feiner
untergliedert werden: Gefifle wurden aus Glasrohren' oder mit Hilfe der Glasmacherpfeife?® geblasen. Daneben
gab es die friihkaiserzeitliche Erfindung des formgeblasenen Glases?'. Beim Formblasen sind drei Moglichkeiten
zu unterscheiden: Frithe Glidser wurden in eine geschlossene mehrteilige Form geblasen®?. Das negative Relief der
Form zeichnete sich dann als Positiv auf dem fertigen Gefil3 ab. Im Lauf des 1. Jhs. n. Chr. wurden sogenannte
offene Halbformen zur Produktion von Gefifen mit kantigen, zylindrischen und konischen Korpern verwendet?.
Die dritte Variante ist die des Anblasens eines Glaspostens in eine Vorform?*. Durch anschlieBendes freies Aus-
blasen entsteht ein Gefill mit verzerrtem Reliefdekor. Zwar sind bei den Glasfunden aus der >hellenistischenc«
Stadt nicht alle Herstellungstechniken vertreten, doch wurden sie der Vollstindigkeit halber in die Typologie auf-
genommen (I bis VII) und entsprechen damit der Anordnung der Gldser aus Petra®.

Nach Unterscheidung aufgrund der Herstellungstechnik wurden die Glaser anhand ihrer formalen Merkmale unter-
teilt, wobei grundsitzlich — so wie auch bei Keramiktypologien — zwischen offenen und geschlossenen Formen (auch
Breit- und Hochformen genannt) differenziert wurde. Ist der Miindungsdurchmesser zugleich der grofite Durchmesser
eines Gefifles, handelt es sich um eine offene Form. Ist der Miindungsdurchmesser kleiner als der maximale Gefal3-
durchmesser, spricht man von einer geschlossenen Form. Zu den offenen Formen zéhlen Platten bzw. Teller, Schalen
und Becher, wobei das Verhiltnis des Durchmessers zur Hohe in dieser Reihenfolge abnimmt. Bei Platten und Tellern
ist der Durchmesser grofer als die Hohe, bei Bechern hingegen die Hohe grofer als der Durchmesser®. Bei Schalen
erreicht die Hohe maximal den Wert des Durchmessers. Niedrige Becher mit einem Henkel werden Tassen genannt,
mit zwei Henkeln Skyphoi. Bei becherartigen Gefiien mit drei Osenhenkeln handelt es sich um Lampen?’.

16  v. Saldern 2004, 218-224.

17  Harden 1936; Clairmont 1963; v. Saldern 1980; Meyer 1992; Dussart 1998; Nenna 1999; Gill 2002; Keller 2006; Jennings 2006; Czurda-
Ruth 2007; Weinberg — Stern 2009.

18  Keller 2006, 27-30.

19  Israeli 1991; Stern — Schlick-Nolte 1994, 81; Stern 1995, 37-39; Stern 1999, 445 f. Anm. 20; Stern 2001, 36; Lierke 2009, 64.

20  Stern — Schlick-Nolte 1994, 81-84; Stern 1995, 39-42; Stern 1999, 446-443.

21  Stern 1995, 66.

22 Stern 1995, 45-438.

23 Rottloff 1999, 41; v. Saldern 2004, 496-500.

24 Stern 2001, 31. 133 f.

25  Keller 2006, 29 f.

26  Eine Ausnahme bilden gedrungene Népfe (Cups), deren grofiter Durchmesser nicht immer an der Miindung liegt, die sich in ihrer Grundform
und Verwendung aber nicht von anderen Bechern unterscheiden; sie werden deshalb zu den Breitformen gezéhlt.

27  Daneben gibt es Lampen, die am Boden einen langen Stiel besitzen oder spitzkonischen Bechern dhnlich sind.
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Unter den geschlossenen Formen sind Flaschen bzw. Kriige, Kannen und Amphoren, Topfe sowie Fldschchen
(Balsamarien) zu nennen. Letztere unterscheiden sich von den groflen Flaschen lediglich durch ihre geringe
GroBe. Bei der genauen Formbezeichnung spielen wieder die Henkel eine Rolle. Flaschen sind stets henkellos,
Kannen besitzen einen, Amphoren zwei Henkel. Kriige konnen ein- oder zweihenkelig sein. Kannen verfiigen zu-
dem tiber einen Ausguss. Die entsprechenden kleinen Pendants zu Flaschen, Kriigen, Kannen und Amphoren sind
Flaschchen, Kriiglein, Kédnnchen und Amphoriskoi. Daneben gibt es vor allem bei den kerngeformten Gefillen
noch Alabastra und Aryballoi. Die verschiedenen Formen sind mit arabischen Ziffern von 1 bis 18 durchnumme-
riert und konnen beliebig erweitert werden. Kann ein Fragment keinem bestimmten Gefidfs zugeordnet werden, so
erhilt es eine »0«.

Wenn moglich wird auch die Gefidl3form angegeben. So werden etwa Becher mit senkrecht nach unten verlaufender
Wandung als steilwandig bezeichnet. Nimmt der Gefddurchmesser zum Boden hin kontinuierlich ab, spricht
man von konischen Bechern. Ist die Gefd3wand nach aulen gebogen, handelt es sich um bauchige Becher.
Innerhalb der Formgruppen wurden die einzelnen Typen anhand der Randgestaltung definiert. Das erwies sich im
Gegensatz zu einer Differenzierung nach der erhaltenen Gefiliform insofern als zielfiihrend, als gerade aus einem
Siedlungsbereich von vielen Gefidllen meist nur Randfragmente vorliegen, aber keine vollstindigen Gliser, wie
sie hdufig in Nekropolen zu finden sind. Boden- und Wandfragmente wurden nur mit einbezogen, wenn sie einem
durch den Rand definierten Typus zuzuweisen waren.

Bei der einfachsten Gestaltung eines Rands bleibt der obere, von der Glasmacherpfeife abgesprengte Gefil3-
abschluss unbearbeitet, wie dies bei frithen Glédsern oft der Fall ist®®. Alle anderen Randgestaltungen weisen eine
nachtriigliche Uberarbeitung auf, wie das Uberschleifen des abgesprengten Rands oder das Rundschmelzen iiber
einer Flamme (sog. rundgeschmolzener oder heifl verrundeter Rand). Zusétzlich konnen diese Ridnder nach neuer-
lichem Erhitzen ein- oder zweifach nach innen oder auflen umgelegt werden.

Die eigentlichen Glastypen werden anhand der formalen Ausfithrung des Rands definiert und stehen innerhalb der
Typologie als arabische Ziffer an dritter Stelle. Abgesprengte Rénder konnen gerade oder nach aulen gewolbt
sein. Rundgeschmolzene Rinder dagegen sind gerade oder schrig gebildet, horizontal ausladend, iiber die
Horizontale hinaus oder nach innen gebogen.

AnschlieBend konnen die Typen nach Dekor weiter unterteilt werden. Es handelt sich dann um eine Variante, die
an letzter Stelle der Typologie mit einem Kleinbuchstaben angegeben ist. Auf eine Gliederung nach Farben wird
verzichtet. Die Farbangabe hat nur Sinn, wenn sie die Glasqualitit erfasst, die sich in der Farbe ausdriicken kann.

Zusammenfassend ergibt sich folgende Typologie, die beliebig erweitert werden kann®:

Herstellungstechnik
I Kerngeformt V  In Vorformen geblasen
II  Geformt VI Aus Glasrohren geblasen
III Formgeblasen (mit Reliefdekor) VII Freigeblasen

IV In offene Halbformen geblasen

GefiBform
0 Form unbekannt 10 Amphore
1 Platte bzw. Teller 11 Topf
2 Schale 12 Deckel
3 Becher 13 Fldschchen/Unguentarium
4 Tasse 14 Kriiglein
5 Skyphos 15 Kénnchen
6 Lampe 16 Amphoriskos
7 Flasche 17 Alabastron
8 Krug 18 Aryballos

9 Kanne

28  Stern 1999, 448 Abb. 13-14.
29  Im Folgenden geben die fett gedruckten Zahlen die jeweiligen Katalognummern der Objekte an; vgl. grundsétzlich u. Abb. 139-151.
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Die erste Stelle gibt die Herstellungstechnik an und wird mit einer romischen Ziffer bezeichnet (I bis VII). Die
Gefilform ist anhand der zweiten, als arabische Ziffer dargestellten Stelle ersichtlich (0 bis 18). Die dritte Stelle
gibt den GefilBtyp an, beginnt bei jeder Gefdallform mit 1 und wird fortlaufend fortgesetzt. Handelt es sich um
eine Variante des Gefédltypus, so wird fiir diesen Subtyp ein Kleinbuchstabe angehéngt, beginnend mit a, z. B.
Typ VIL.3.5a = Freigeblasener steilwandiger Becher mit ausladendem heif} verrundetem Rand und gleichfarbigem
Faden.

VII steht fiir die Herstellungstechnik, in diesem Fall fiir ein freigeblasenes Gefidl3. 3 zeigt an, dass es sich um
einen Becher handelt. Die Ziffer 5 ist der eigentliche Typ, hier ein steilwandiger Becher mit ausladendem heif3
verrundetem Rand. Da der Becher zusitzlich einen gleichfarbigen Faden als Dekor aufweist, wird er als Subtyp a
gefiihrt.

Die Untersuchung der Entwicklung und Verbreitung einzelner Gefditypen basiert in erster Linie auf formtypolo-
gischen Vergleichen mit bereits publiziertem Fundmaterial. Dabei ist zu beachten, dass einzelne Gefdfiformen in
verschiedenen Gebieten eine unterschiedlich schnelle Verbreitung erfahren hatten und es somit zu differenzierten
Datierungsansitzen kommen kann. Deshalb war es unerlésslich, die Gléser in ihrem Kontext, also gemeinsam mit
anderen vorhandenen Fundgattungen zu bearbeiten. Fiir die untersuchten Bereiche in der >hellenistischen«< Stadt
lagen abgeschlossene Keramikanalysen vor, die eine chronologische Einordnung erleichterten, welche erst eine
weiterfithrende Fragestellung zur Funktion und Bedeutung von Glasgeschirr erméglichten. Aufferdem diente die
bei den Ausgrabungen festgestellte Abfolge der Schichten, die in mehrere grofiere Siedlungsphasen zusammen-
gefasst werden konnten, als chronologisches Gertist.

I Kerngeformte Gefilie

Bei dieser Gruppe wurde um einen Kern aus Sand, Lehm, Ton und organischem Material aus umlaufenden Glas-
fiden die GefiBwandung aufgebaut®. Uber den Korper wurden anschlieBend bunte Dekorfiden gelegt, die mit
einem spitzen Werkzeug zu Feder- oder Girlandenmustern verzogen werden konnten. Zum Schluss wurde der
Kern aus dem Gefil} herausgekratzt. Diese Technik ist seit dem spéten 16. Jh. v. Chr. im Vorderen Orient und
etwas spiter auch in Agypten bekannt und wurde z. T. noch bis in die frithe Kaiserzeit angewendet®'.

Nicht ndher bestimmbare Formen

Typ 1.0.1
Nicht néiher bestimmbare Wandfragmente kerngeformter Gefifie (1-2)

Lediglich zwei Fragmente aus Palmyra stammen von kerngeformten Glidsern. Beide Stiicke bestehen aus
schwarzem, opakem Glas und weisen auf ihrer Aufienseite eingemérbelte Fiden aus orangem und hellgriinem
bzw. gelbem Glas auf. Beide Fragmente sind am ehesten Alabastra oder Amphoriskoi zuzuordnen, die bei weitem
zu den hiufigsten Gefilen der sog. Mediterranen Gruppe 3 zidhlen®. Diese spiteste Gruppe der kerngeformten
Glaser tritt ab der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. auf und reicht bis in das friithe 1. Jh. n. Chr., wie zahlreiche Funde aus
dem 6stlichen Mittelmeerraum zeigen®. Als Vorbilder fiir diese Miniaturen dienten wohl grof3e Tonamphoren*.
Hergestellt wurden Gefille der Gruppe 3 vorwiegend auf Zypern, gefolgt von Manufakturen in der Levante, in
Griechenland und im punischen Nordafrika®.

30  Zur Technik: Goldstein 1979, 27-29; Stern — Schlick-Nolte 1994, 37-44; Lierke 1999, 30-34; Lierke 2009, 18. 24.

31 Vgl Barag 1970, 131-197; Goldstein 1979; Harden 1981, 31-38. 51-137; Grose 1989, 45-56. 76-82. 109—122; Stern — Schlick-Nolte 1994,
28-44; Lierke 1999, 30-34; v. Saldern 2004, 7—-14.

32  Harden 1981, 122; Grose 1989, 122—125; Stern — Schlick-Nolte 1994, 39; v. Saldern 2004, 79-82.

33 Goldstein 1979, 124-132; Stern — Schlick-Nolte 1994, 39; Schlick-Nolte 2002, 71-78; Keller 2006, 185 f. mit Anm. 7-8.

34 Grose 1989, 124; Stern — Schlick-Nolte 1994, 39.

35 Harden 1981, 124 f. 128-130; Grose 1989, 122; v. Saldern 2004, 79. 82.
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IT Formgeschmolzene Gliser

Fiir Gefifle dieser Gruppe werden unterschiedliche Herstellungsmethoden in Betracht gezogen. Eine davon ist
das sog. Wachsausschmelzverfahren, bei dem ein aus Wachs geformtes Gefi3modell mit einem Tonmantel umge-
ben und danach das Wachs ausgeschmolzen wurde®. Der so entstandene Hohlraum wurde mit kleinen Glasstiick-
chen gefiillt, die anschlieBend im Ofen zu einem Gefdl zusammenschmolzen. Eine andere Moglichkeit ist die
Anfertigung einer runden Glasplatte, die iiber einer dem gewiinschten Gefill entsprechenden Form abgesenkt
wurde?’. Diese Technik wurde vor allem bei Mosaikgldsern angewandt®. In letzter Zeit wird eine weitere Bearbei-
tungstechnik diskutiert, die auch im praktischen Experiment erprobt wurde. Beim einfachen » Absenken« geniigte
ein erhitzter Glasfladen, der iiber eine halbkugelige Form herabfloss und anschliefend auf einer Art rotierender
Topferscheibe nachbearbeitet wurde®. Diese Technik, die mit der von Plinius beschriebenen Methode forno
teritur gleichgesetzt wird, konnte auch beim Pressen angewandt werden. Dabei wurde der Glasfladen mit einer
AuBenform iiber eine Kernform oder mit einem Pressstempel in eine Form gepresst, wobei dies in beiden Fillen
auf einer sich drehenden Scheibe erfolgte*’. Diese Herstellungsverfahren entstanden bereits in hellenistischer Zeit
in Anlehnung an das Topfern von Keramik, weshalb die Glasformen oft an Terra Sigillata, aber auch an Metall-
gefille erinnern.

Schalen

Typ 11.2.1
Konische Schliffrillenschale (3)

Die Schale 3 besitzt eine etwa 4 mm starke konische Wandung, einen runden Rand sowie auf der Innenseite eine
breite horizontale Schliffrille. Formale Vorbilder dieser Schalen sind in spithellenistischen konischen Silberschalen
ebenso wie in der Glanztonkeramik und der 6stlichen Sigillata des 2. Jhs. v. Chr. zu finden*'. Konische Schliff-
rillenschalen mit gerundetem Boden treten zeitgleich mit ihren halbkugeligen Verwandten vom spiten 2. bis zur
Mitte des 1. Jhs. v. Chr. auf (Grooved Bowls)*. Davon zu unterscheiden sind Schalen mit flacher Standfldche, die
ebenfalls vorwiegend im Ostlichen Mittelmeerraum anzutreffen sind und allgemein vom Anfang des 1. Jhs. v. Chr.
bis zum Ende des 1. Jhs. n. Chr., vereinzelt sogar bis in das beginnende 2. Jh. datiert werden*. Das Fragment 3
zdhlt zur Gruppe D nach Grose bzw. zur Guppe 6 nach Jennings (Linear-cut Bowls)*. Grose datiert die Linear-
cut Bowls in das spite 1. Jh. v. Chr. und an den Beginn des 1. Jhs. n. Chr.¥. Jennings sieht deren Laufzeit auf-
grund der Vergesellschaftung mit Fragmenten von »>Zarten Rippenschalen< noch etwas ldnger*®. 3 stammt aus ei-
nem Kontext des 1./2. Jhs. n. Chr. und kann zu einer Schliffrillenschale mit flachem Boden rekonstruiert werden.

Typ11.2.2
Schale mit Kragenrand (4)

Die farblose Schale 4 wurde aufgrund ihrer Oberflachenbeschaffenheit vermutlich drehend gepresst oder form-
geschmolzen. Harden beschreibt einige Schalen mit Kragenrand aus Karanis und merkt an, dass tiefe Schalen im
Allgemeinen seltener vorkommen als flache*’. Diese Tatsache scheint hingegen in Dura-Europos nicht der Fall zu
sein, wo eine Vielzahl an tiefen Schalen mit Kragenrand und nicht selten mit einem hohen Standring zutage

36 Harden 1969, 52.

37  Zur Technik: Stern — Schlick-Nolte 1994, 68-71; Lierke 2009, 29.

38 v. Saldern 2004, 171 f.; Lierke 2009, 41.

39  Stern — Schlick-Nolte 1994, 72-79; Lierke 1999, 51-55.

40  Stern — Schlick-Nolte 1994, 79-81; Lierke 1999, 37-39; Lierke 2009, 34-39.

41  Strong 1966, 108 f.; Pfrommer 1993, 43. 148—151. 228 Nr. 22-24; Rotroff 1997, 109 f. Nr. 328-330 Abb. 20, 328-330 Taf. 33, 328-330;
Hayes 1985, 21 f. Form 17 Taf. 3, 4.

42 Grose 1981, 67 f. Abb. 1 Group A; Grose 1989, 193 £.; Stern — Schlick-Nolte 1994, 284 f. Nr. 79; v. Saldern 2004, 151-154; Jennings 2006,
30-36 Group 1-3; Keller 2006, 187 mit Anm. 26.

43 Grose 1989, 247. 267-269 Nr. 243-249; Hayes 1975, 18 Nr. 42 Abb. 1, 42; Stern — Schlick-Nolte 1994, 324 f. Nr. 97; v. Saldern 2004, 154
f.; Foy u. a. 2007, 99 Abb. 17, 2-3. — Beirut: Bouzek 2002, 69 Abb. 55, 1; Delos: Nenna 1999, 75 Nr. C 84 Taf. 13, C 84; Ephesos: Schitz-
schock 2005, 364. 373 Taf. 229, G 4; G 5; Czurda-Ruth 2007, 33 f. Taf. 2, 286; 3, 29-34; Gerasa: Dussart 1998, 52 Typ AIL.2 Taf. 1, 10;
Karthago: Fiinfschilling 1999, 447 Nr. 51. 69-73 Abb. 3, 51; 4, 69-73; Knossos: Price 1992, 419 f. 441 Nr. 42-45 Taf. 338, 42—45; Korinth:
Davidson 1952, 93 Nr. 587 Abb. 6, 587; Umm Qeis: Dussart 1998, 53 Typ A 11.4 Taf. 2, 11; Zypern: Vessberg 1956, 128 Abb. 41, 3.

44 Grose 1979, 63—65 Abb. 8; Grose 1981, 69 Abb. 1 Group D; Jennings 2006, 42—-44.

45  Grose 1989, 247.

46  Jennings 2006, 44.

47  Harden 1936, 61 f. 84. 95.
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gekommen ist*8. Mehrere Schalen mit Kragenrand sind etwa auch aus Quseir al-Qadim*, Knossos* und Athen>!
bekannt. Im Westen des Reichs sind sie vorwiegend aus claudischen bis trajanischen Fundkontexten zu nennen,
kommen vereinzelt jedoch bis in das 3. Jh. vor®%. Das palmyrenische Exemplar, das zu den tiefen Schalen zu
zdhlen ist, kann aufgrund der Begleitfunde in das 1. Jh. n. Chr. datiert werden.

Typ 11.2 bzw. 11.3
Standringe von farblosen Schalen und Tellern (5-9)

Aufgrund ihrer Bodenbildung und der horizontal parallel verlaufenden Bearbeitungsspuren kann bei fiinf Stand-
ringen die Erzeugung auf einer Drehscheibe und die Zuweisung zum farblosen Tafelgeschirr als sehr wahrschein-
lich gelten. Das GefidBunterteil 5 mit hohem, flachem Standful3 stammt von einer Schale, deren genaue Form
nicht bestimmbar ist. 6 und 7 sind Tellern zuzuordnen, die ihre Parallelen z. B. in Dura-Europos haben®. Sie ent-
sprechen der von Clairmont bestimmten Gruppe der Teller mit kleinem bzw. mittlerem Standring und sind in das
1. Jh. n. Chr. zu datieren*. Aus einem Fundkomplex der augusteischen Zeit stammt das Standringfragment 8, das
am Boden einer Schale oder eines Tellers angebracht war. Der Standring 9 weist eine Verzierung aus schrigen
Linien auf, die mit einem Werkzeug in die Auflenseite eingedriickt wurden™.

Die allgemeine Laufzeit der farblosen Teller und Schalen mit Standring kann vom mittleren 1. Jh. bis zur Mitte
des 3. Jhs. n. Chr. umrissen werden. Als termini ante quem gelten Funde aus Herculaneum®® (79 n. Chr.) und
Dura-Europos® (256 n. Chr.). Gefid3e der Gruppe 8 nach Jennings (Colourless cast Cups, Bowls and Dishes) ge-
horen in das letzte Viertel des 1. Jhs. und in das frithe 2. Jh. n. Chr.®. Bis auf 8 aus einem augusteischem Kontext
reihen sich samtliche Fragmente in diesen Zeitrahmen ein.

Typ 11.2.3
Rippenschalen

Rippenschalen zihlten im ausgehenden Hellenismus und in der frithen romischen Kaiserzeit zu der am hiufigsten
vertretenen Gefialiform®. Wihrend spithellenistische Schalen flache, kurze und oft unregelmifig gearbeitete
Rippenkrinze aufweisen, sind fiir die romischen Gefid3e kriftige, senkrecht oder leicht diagonal verlaufende
Rippen charakteristisch, die unterhalb einer glatten Lippenzone ansetzen und fast bis zur Bodenmitte laufen®.
Wurden im 6stlichen Mittelmeerraum vorwiegend monochrome Rippenschalen aus naturfarbenem, blaugriinem
oder bernsteinfarbenem Glas hergestellt, so kommen in Italien zusitzlich Schalen aus gefdrbtem Glas in dunkel-
blauen und violetten Tonungen sowie aus Mosaikglas vor®'. Zum Herstellungsverfahren der auch auferhalb des
romischen Reichs beliebten Rippenschalen gibt es mehrere Ansichten und Theorien®, doch scheint die der Anfer-
tigung auf einer Drehscheibe am plausibelsten®. Dazu wurde ein schmelzfliissiger Glasfladen tiber eine konvexe,
meist tonerne Kernform® gelegt, die wiederum auf einer sich langsam drehenden Scheibe zentriert war. Nachdem
sich das Glas tiber die Form abgesenkt hatte, wurden mit einem geeigneten Werkzeug der Gefilirand flach ge-
presst und die Rippenzwischenrdaume mit Hilfe eines zweiten Werkzeugs eingedriickt, sodass die Rippen erhaben
stehen geblieben sind. Durch das Anpressen und Eindriicken wurde die Schale von der Form gelost.
Rippenschalen, die im Fundmaterial der >hellenistischen< Stadt 33 Mal belegt sind, machen 7,4 % des gesamten
Glasspektrums aus und zdhlen zu den am hdufigsten vorkommenden Gefidf3en des 1. Jhs. v./n. Chr.

48  Clairmont 1963, 21-24 Taf. 2, 72-77; 3, 81-85.

49  Meyer 1992, 20 Taf. 3, 55-59.

50  Price 1992, 443 Nr. 79-80 Taf. 340, 79-80.

51  Weinberg — Stern 2009, 88. 119 Nr. 163 Abb. 10, 163.

52 Goethert-Polaschek 1977, 37 Form 25; Riitti 1991, 41 Form AR 13.2; Price — Cottam 1998, 55-59 Abb. 13 c—d; Hoffmann 2002, 64 f. Typ A
3.0.4.7.

53 Ployer 2008, 471 Nr. 4 Abb. 20, 4.

54 Clairmont 1963, 18.

55 Diese Verzierung ist auch (noch) in der Spitantike beliebt: Sternini 2001, 71 Abb. 21, 226-227.

56  Scatozza Horicht 1995, 31 f. Nr. 14—15 Taf. 25, 2796. 2930.

57  Clairmont 1963, 18-22 Nr. 54-64. 7275 Taf. 1, 54-61; 2, 62-64. 72-75.

58  Jennings 2006, 52-54.

59  Grose 1989, 195. 244-249; fiir den 6stlichen Mittelmeerraum: Group C nach Grose 1981, 69 Abb. 1; Group 5 nach Jennings 2006, 37-42.

60  v. Saldern 2004, 188.

61  Stern — Schlick-Nolte 1994, 73. 308.

62 Zusammenfassend bei v. Saldern 2004, 189; s. auch Jennings 2006, 37.

63  Zusammenfassend bei Stern — Schlick-Nolte 1994, 72-79; Lierke 1993, 222-231; Lierke 1999, 51-55; Lierke 2009, 52-57.

64  E. M. Stern erwéhnt zwar Funde von Tonformen fiir gldserne Gewandfalten aus Olympia aus dem frithen 4. Jh. v. Chr., fiihrt jedoch keine Belege
an fiir die von ihr angenommenen tonernen Kernformen, iiber die der Glasrohling abgesenkt wurde, vgl. Stern — Schlick-Nolte 1994, 68—71.

140



Typologie der Glaser

Typ 11.2.3a
Friihe Rippenschalen (10-16)

Die vertikalen Rippen der sieben Schalen 10-16 sind sehr flach ausgeprigt. Ihr oberer Abschluss geht abgerundet
in die Randzone iiber. Alle Randfragmente weisen auf ihrer Innenseite eine horizontale Schliffrille auf. Die
Durchmesser variieren zwischen 10,5 cm und 13,5 cm. Soweit feststellbar, sind sie alle aus monochromem, natur-
farbenem Glas gefertigt. Gute Vergleichsbeispiele liefern die friithen Rippenschalen aus Hagoshrim in Nordisrael,
die von G. D. Weinberg in drei Hauptgruppen gegliedert wurden, wobei die palmyrenischen Stiicke der ersten und
zweiten Gruppe zuzuordnen sind®. Zu den Charakteristika dieser Gruppen zdhlen vertikale oder schrige Rippen,
die durch Einkerben einer erweichten Oberflidche entstanden sind. AuBlerdem sind die Schalen innen und am Rand
nicht poliert. Typisch ist auch die breite Schliffrille unter dem Rand auf der GefdBinnenseite. Als friiheste Bei-
spiele innerhalb dieser Gruppen sind die beiden Randfragmente 10 und 16 zu bezeichnen, die aufgrund der
kontextuellen Auswertung in das mittlere 1. Jh. v. Chr. datiert werden konnen®. Ebenfalls in das 1. Jh. v. Chr. ist
das Stiick 13 zu setzen, das als auffilligstes Merkmal eine Schliffrille auf der Aulenseite trigt.

Zu den friihesten datierbaren Rippenschalen zéhlen Funde aus Tel Anafa aus den spétesten Schichten, die nach
neuen Erkenntnissen in die Zeit um 70/60 v. Chr. gesetzt werden®, sowie von der Insel Delos aus den Jahren zwi-
schen 88 und 69 v. Chr.%®. Den Schwerpunkt ihres Auftretens haben die frilhen Rippenschalen in augusteischer
Zeit; sie sind danach nur mehr vereinzelt und wohl als Altstiicke zu finden®.

Typ 11.2.3b
Flache Rippenschalen mit kurzen Rippen (17-18)

Fiir diese Schalen charakteristisch sind die kurzen schmalen Rippen im mittleren Drittel der AuB3enseite. Im
Westen des romischen Reichs kommen sie vom spéten 1. Jh. v. Chr. bis in die Mitte des 1. Jhs. n. Chr. vor™, sind
aber auch noch in Herculaneum (terminus ante quem 79 n. Chr.) zu finden’. Zeitgleich kommen Rippenschalen
mit kurzen Rippen im 6stlichen Mittelmeerraum und in der Levante vor’. Sie treten in diesen Gegenden jedoch
bereits in spithellenistischer Zeit im frithen 1. Jh. v. Chr. auf”. Ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal
ist die an der Innenseite der Schale ausgefiihrte, horizontale Schliffrille, die bei den friithen Exemplaren breiter
und tief unter dem Rand, bei den spiteren Schalen feiner und unmittelbar unter dem Rand angebracht ist’*. Das
bernsteinfarbene Stiick 17 aus Palmyra stammt aus einem sekundédr umgelagerten Zerstorungsschutt und kann
daher nicht néher fiir die Datierung dieses Typs herangezogen werden. Chronologisch gut einordnen lédsst sich
hingegen das Fragment 18, das aus einem Kontext der 2. Hilfte des 1. Jhs. v. Chr. stammt.

Typ 11.2.3c/d
Romische Rippenschalen mit langen Rippen (19-34)

Unter den romischen Rippenschalen sind zwei Formvarianten zu unterscheiden. Wihrend niedrige Schalen (Typ
I1.2.3c; Isings 3a, AR 2.1, Tr 3a) beinahe iiber das gesamte romische Reich verbreitet sind, kommen hohe, fast
halbkugelférmige Gefille (Typ 11.2.3d; Isings 3b, AR 2.2, Tr 3b) vor allem in Oberitalien, der Schweiz und Siid-

65  Weinberg 1973, 37 f.

66  Ployer 2008, 471 Nr. 3 Abb. 20, 3.

67  Weinberg 1970; Weinberg 1973; zum neuen Datierungsansatz s. Keller 2006, 188 Anm. 44.

68 Nenna 1993, 11. 18 f. Abb. 10 b—c; Nenna 1999, 103—111 Taf. 31, C 273; 32-34, C 297 — C 303; vgl. auch Keller 2006, 188 Anm. 46.

69  Keller 2006, 188 f. mit Anm. 47-48.

70  Isings 1957, 20 f. Form 3c. — Augst: Riitti 1991, 40 Form AR 2.3; Cosa: Grose 1974, 37 Nr. 6 Abb. 1, 6; Magdalensberg: Czurda-Ruth 1979,
34 Nr. 294-316 Taf. 1, 303. 313; Oberwinterthur: Riitti 1988, 23 f. Tab. 7 Gruppe 1; Vindonissa: Berger 1980, 19 Nr. 23.

71  Scatozza Horicht 1995, 30 f. Nr. 12 Taf. 24, 153.

72 Amman und Si: Dussart 1998, 55 f. Typ A 1I1.2 Taf. 2, 21-22; Athen: Weinberg — Stern 2009, 70 f. Nr. 57-58 Abb. 4, 57-58 Taf. 5, 57-58;
Beirut: Jennings 2000, 49. 58 Nr. 9 Abb. 4, 9; Jennings 2006, 37—40 Abb. 2.10, 1-5; Caesarea Maritima: Israeli 2008, 371 Nr. 14-17; 397
Abb. 14-17; Delos: Nenna 1999, 108 f. Gruppe 4; Ephesos: Gassner 1997, 209 f. Nr. 861 Taf. 68, 861; Czurda-Ruth 2007, 37-42 Taf. 3, 43—
44; 4, 45-57; Jerusalem: Ariel 1990, 161 Nr. GL 82 Abb. 33, GL 82; Gorin-Rosen 2003, 367. 370 f. Nr. G 17. G 59 Taf. 15.2, G 17; 15.6, G
59; Knossos: Hayes 1971, 261 Nr. 59 Abb. 12, 59; Price 1992, 443 Nr. 72 Taf. 340, 72; Mytilene: Price — Cottam 2000, 58; Petra: Keller
2006, 189 Typ IL.5b Taf. 1 h; Samothrake: Dusenbery 1967, 39 Nr. 10 Abb. 11; Dusenbery 1998, 1072 f.; Sardis: v. Saldern 1980, 11 f.
Taf. 20, 32.

73 Vessberg 1956, 128. 193 f. Abb. 41, 5; Nenna 1999, 103—106 Gruppe 1; Czurda-Ruth 2007, 40 f. Nr. 48. 56 Taf. 4, 48. 56; Foy u. a. 2007, 96
Abb. 11; Weinberg — Stern 2009, 69 Nr. 38 Abb. 3, 38.

74 Nenna 1999, 103—-106 Gruppe 1 Taf. 32, C 275 — C 284; 108 f. Gruppe 4 Taf. 34, C 299.
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deutschland vor™. Beide Varianten verfiigen iiber lange, meist regelmifige Rippen, die deutlich aus der Gefaf3-
wand hervorragen (22). Das obere Ende der Rippen ist von der Randzone stufenartig abgesetzt. Viele Stiicke
konnen zudem in Anlehnung an die hellenistischen Vorginger auf der Innenseite mit einer feinen Schliffrille ver-
sehen sein. Romische Rippenschalen treten erstmals in spétrepublikanisch-friihaugusteischer Zeit auf, erreichen
den Hohepunkt der Produktion im mittleren Drittel des 1. Jhs. n. Chr. und kommen vereinzelt bis ins 2. Jh. vor’.
Die frithesten Exemplare stammen vom Magdalensberg und aus Knossos”. In Herculaneum sind sie bis zur Zer-
storung im Jahr 79 n. Chr. in Verwendung’™. Im 0stlichen Mittelmeerraum ist der Schwerpunkt der romischen
Rippenschalen in das 2. und 3. Viertel des 1. Jhs. n. Chr. zu setzen”. Ein relativ spites Exemplar ist in Petra vom
Ende des 1. Jhs. n. Chr. belegt®. Die Verbreitung der Rippenschalen ist im gesamten romischen Reich und dar-
tiber hinaus nachgewiesen®.

Aus den Sondagen I und II kénnen 16 Fragmente mit Sicherheit der Gruppe der romischen Rippenschalen zuge-
rechnet werden. Die meisten der acht tibrigen Wandfragmente werden gleichfalls dieser Gruppe zuzuordnen sein.
Der Durchmesser der Schalen variiert zwischen 11cm und 20cm. Der Unterschied in den Durchmessern lédsst
sich auf das Vorhandensein von drei verschiedenen Grof3en innerhalb der Tafelsets zuriickfiihren, wie dies etwa in
Dura-Europos der Fall ist®>. Samtliche Schalen sind — soweit die Farbe iiberhaupt noch erkennbar ist — durch-
scheinend monochrom, vorwiegend aus naturfarbenem, blaugriinem oder griinblauem Glas. Eine Ausnahme
bildet das Randfragment 19, das leicht ins Gelbliche geht. Hervorzuheben ist die Rippenschale 20, die fast zur
Hilfte erhalten ist und urspriinglich aus durchscheinendem, naturfarbenem, blaugriinem Glas bestand®. Anhand
der keramischen Beifunde kann dieses Stiick noch in das 1. Jh. v. Chr. datiert werden und zéhlt somit zu den
friihen Exemplaren der romischen Rippenschalen. Auffallend ist auch die Schale 21, die zu den im Osten
seltenen, hohen halbkugeligen Vertretern gehort und nicht néher in das 1. Jh. n. Chr. datiert wird (Typ 11.2.3d)*.
Insgesamt liegt der Schwerpunkt des Vorkommens von romischen Rippenschalen in der >hellenistischen< Stadt in
augusteischer bis flavischer Zeit.

Typ 11.2.3
Weitere, nicht niher bestimmbare Rippenschalenfragmente (35—42)

Die Stiicke 3542 stellen eindeutig Fragmente von Rippenschalen dar, deren Form nicht ndher bestimmbar ist.
Die meisten von ihnen werden den romischen Schalen mit langen Rippen Typ 11.2.3¢ zuzuordnen sein.

IIT Formgeblasene Gliser

Unter formgeblasenen Glisern sind jene Gefid3e zu verstehen, die in eine mehrteilige Form oder Model geblasen
wurden, wobei die GefdBmiindungen meist nachtréglich durch freies Blasen ausgeformt wurden. Diese Technik
wurde Anfang des 1. Jhs. n. Chr. an der syro-paldstinischen Kiiste erfunden®. In diesem Zusammenhang ist die
Stadt Sidon zu nennen, die fiir die Erzeugung formgeblasener Gefide beriihmt gewesen sein soll*¢. Diese Gldser

75  Isings 1957, 18-20 Form 3a und 3b; Riitti 1991, 40 Form AR 2.1 und AR 2.2; Hoffmann 2002, 70-73 Typ A 5.0.6 Taf. 2—-12. 51-53.

76  Price — Cottam 1998, 44-46; v. Saldern 2004, 190 f.

77  Magdalensberg: Czurda-Ruth 1979, 31; Knossos: Price 1992, 421. 443 Nr. 71 Taf. 340, 71.

78  Scatozza Horicht 1995, 25-30 Nr. 3—10 Taf. 11-12.

79  Amman und Gerasa: Dussart 1998, 55 Typ A II1.12 Taf. 2, 18-20; Anemurium: Stern 1984, 135; Athen: Weinberg — Stern 2009, 70 Nr. 51-56
Abb. 4, 53-56 Taf. 51-56; Beirut: Jennings 2000, 47-50. 57 f. Gruppe 4 Abb. 4; Jennings 2006, 39—42 Abb. 2.10, 9-13; 2.13, 1-15; Delos:
Nenna 1999, 109-111 Gruppe 5 Taf. 34, C 301 — C 303; Dura-Europos: Clairmont 1963, 25-27 1IB2e, 104—106 Taf. 4, 104-106; 20, 106;
Ephesos: Gassner 1997, 209 f. Nr. 858-859 Taf. 68, 858—859; Schitzschock 2005, 363. 372 Nr. G 1 Taf. 229, G1; Czurda-Ruth 2007, 42-47
Taf. 5, 60-78; Jerusalem: Ariel 1990, 161 Nr. GL 80 — GL 81 Abb. 33, GL 80 — GL 81; Gorin-Rosen 2003, 370-373 Nr. G 57 -G 58. G 76
-G 78 Taf. 15.5, G 57; 15.6, G 58; 15.7, G 76 — G 78; Karthago: Fiinfschilling 1999, 442-446. 504 Abb. 2, 25-34; 3, 35-45; Knossos: Price
1992, 420 f. 441-443 Nr. 53-72 Taf. 339; 340, 65-72; Korinth: Davidson 1952, 79 Abb. 6, 595-598; 7, 603; Kourion: Grose 1986, 188. 191
Nr. 4 Abb. 1, 4 Taf. 39; Mytilene: Price — Cottam 2000, 58 Abb. 1, 3; Pella: O’Hea 1992, 255 Abb. 2; Petra: Keller 2006, 189 f. Typ IL.5¢
Taf. 1 i; Quseir al-Qadim: Meyer 1992, 15-18. 140 Taf. 1, 2-22; 2, 23-24; Sardis: v. Saldern 1980, 11 f.; Zypern: Vessberg 1956, 128. 193 f.
Typ 1 Abb. 41, 6.

80  Keller 2006, 190.

81  Soz. B. in Mesopotamien: Dorna Metzger 2000, Abb. 1, 4; Negro Ponzi 2002, Abb. 1; 7, 1-5; 11, 1-5.

82  Clairmont 1963, 147.

83  Ployer 2008, 471 Nr. 1 Abb. 20, 1.

84  Weitere Schalen etwa aus Karanis: Harden 1936, Taf. 14, 310; Quseir al-Qadim: Meyer 1992, Taf. 1, 19; Qusair as-Saila: Konrad 2001,
Taf. 81, 22.

85  Barag 1996, 90; Stern 1995, 66; Stern 2001, 25. 41 f.

86  Plin. nat. 36, 193; Stern 1995, 66-68.
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imitierten reliefverzierte Gold- und Silbergefifle. Daneben waren aber auch einfache, glattwandige Blasformen
fiir Transport- und Vorratsgefifle wie quadratische oder polygonale Kriige beliebt, deren Massenproduktion sich
jedoch auf Italien und die Nordwestprovinzen beschrinkte (s. Typ IV.8)¥. Formgeblasene Glidser treten einige
Jahrzehnte nach der Erfindung der Glasblasetechnik ab augusteisch-tiberischer Zeit auf und erreichen einen Ho-
hepunkt der Produktion im 2. Drittel des 1. Jhs. n. Chr.®. Die Nachfrage an reich geschmiickten formgeblasenen
Glidsern geht im 2. Jh. stark zuriick. Erst in den beiden nachfolgenden Jahrhunderten tauchen wieder neue Formen
auf, unter denen die Kopf- und Figurenglidser hervorzuheben sind®. Ein Vorteil des Formblasens liegt in der
schnellen Reproduzierbarkeit vieler identischer Stiicke auch bei komplizierten Formen.

Flaschen

Typ IIL12.1
Hexagonale Flaschen mit Hochrelief (43-44)

Diese Gruppe gehort zu den frithesten Vertretern der formgeblasenen Gefille, die in zwei- oder dreiteilige Modeln
geblasen wurden. Die kleinen Flaschen besitzen einen nach aufien gebogenen und wieder zuriick gefalteten Rand,
einen kurzen zylindrischen Hals und eine schrig abfallende, sechseckige Schulter. Der sechseckige Korper geht
in einen runden, sich stark nach unten verjiingenden unteren Teil mit einem flachen Boden iiber. Die sechs Seiten
der Fldschchen sind mit verschiedenen Darstellungen versehen und werden je nach den in den Reliefs dargestellten
Gegenstinden in fiinf verschiedene Typen untergliedert (Gefif3e-, Friichte-, Masken-, Gemischte Symbole- und
Vogel-Typus)®. Die Produktion dieser vermutlich zur Aufbewahrung kostbarer Diifte und Essenzen dienenden
Flaschen begann im zweiten Jahrzehnt des 1. Jhs. n. Chr. und diirfte nur einige Jahrzehnte lang angedauert haben®!.
Die Verbreitung der Gefif3e ist vorwiegend in den Kiistengebieten der ostlichen Mittelmeerlidnder, aber auch auf
Zypern und der Krim, in Griechenland, Italien sowie in weiten Teilen des westlichen Mittelmeerraums nach-
gewiesen®.

Das Relief des Wandfragments 43 zeigt eine von einem Ring umgebene Scheibe, die als Patera interpretiert
wird®. Sie gehort zu den vorwiegend in Formen aus Metall geblasenen Flaschen des Gemischte Symbole-Typus
(Mixed Symbols Type)®*. Die Symbole auf diesen Flaschen werden von E. M. Stern mit Dionysischem in Ver-
bindung gebracht und nicht mit der urspriinglichen Interpretation als athletische Symbole®. Als Vorbilder zieht
Stern hexagonale Altire in Betracht, wie sie im syro-paléstinischen und kleinasiatischen Raum vorkommen und
Dionysos geweiht waren®.

Ein zweites Fragment (44) bildet den unteren Teil einer hexagonalen Flasche mit Hochrelief. Da der Boden aus-
gebrochen und auch der sechseckige Korper nicht erhalten ist, ist keine Zuordnung des Fragments zu einem be-
stimmten Typus moglich. Wihrend dieses Stiick in das 1. Jh. n. Chr. gehort, ist das Fragment 43 bereits an den
Beginn des 2. Jhs. zu setzen.

Typ II1.12.2
Dattelflischchen (45)

Diese Gefifle haben die Gestalt einer Dattel und wurden in eine zwei- oder dreiteilige Form geblasen®’. Vermut-
lich wurden die Fldaschchen fast ausschlieBlich im syro-palédstinensischen Raum hergestellt, erfreuten sich jedoch
im ganzen Reich und dariiber hinaus grofler Beliebtheit®®. Dattelflischchen imitieren die goldbraune Frucht sehr
realistisch und fiihren deshalb zu der Annahme, dass echte Datteln den Blasformen als Modell dienten®”. Die

87  Stern 2001, 41 f.

88  v. Saldern 2004, 234.

89  v. Saldern 2004, 235.

90  Stern 1995, 74 f.; Stern 2001, 51.

91 Isings 1957, 94 Form 78b; Barag 1996, 88 f.; Stern 2001, 51.

92  Stern 1995, 84 f.

93  Stern 1995, 138 Abb. 43, 3; Ployer 2008, 471 Nr. 6 Abb. 20, 6.

94 Stern 1995, 81.

95  Stern 1995, 81. 140 f.

96  Stern 1995, 85 f. Abb. 56.

97  Stern 2001, 53.

98  v. Saldern 2004, 262; Stern 1995, 93. — Beirut: Jennings 2006, 68 f. Abb. 3.12; Herculaneum: Scatozza Horicht 1995, 52 Nr. 105 Taf. 33,
2558; nordliche Schwarzmeerkiiste: Sorokina 1969, 71 Abb. 2, 14.

99  Stern 1995, 92.
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Gldser wurden vorwiegend in der 2. Hilfte des 1. und in der 1. Hélfte des 2. Jhs. n. Chr. hergestellt und dienten
womdglich als Behiltnis fiir eine aus Datteln gewonnene Substanz!'®.

Das kleine erhaltene Wandfragment 45 ist eindeutig einem Dattelflischchen aus der 1. Hilfte des
2. Jhs. n. Chr. zuzuordnen. Die kurzen wellenférmigen und unregelmifligen Grate sowie das bernsteinfarbene
Glas imitieren deutlich die schrumpelige Haut der beliebten siilen Frucht.

IV In Halbformen geblasene Gliser
Schalen

Typ IV.2.1
Schale mit kannelierter Wandung (46)

Das Wandfragment 46 stammt von einer in eine Halbform geblasenen, halbkugeligen Schale. Zu erkennen ist ein
horizontaler erhabener Wulst, unter dem Ansétze von vier regelméBigen, senkrecht verlaufenden Kanneluren zu
sehen sind. Der Wulst ist wohl im Zuge des freien Ausblasens des oberen Gefiliteils entstanden, wihrend der
Korper noch in der Form war. Fiir zwei kannelierte Schilchen aus Korinth nimmt G. R. Davidson an, dass sie
freigeblasen und die Kanneluren mittels eines Werkzeugs nachtriglich eingedriickt worden sind'”'. Das palmyre-
nische Stiick hingegen ist dickwandiger, und die Kanneluren erscheinen so regelmifig, dass von einem form-
geblasenen Schilchen auszugehen ist. Diese Form ist bislang nur wenig bekannt. Aufler den schon erwihnten
Exemplaren aus Korinth sind drei weitere Schalen aus Ephesos, Jerusalem und vom Magdalensberg zu nennen'®.
Sie alle sind in das 1. Jh. n. Chr. zu setzen und nach B. Czurda-Ruth italische Importe'®. Das Fragment 46 stammt
aus einer durchmischten Schicht mit Fundmaterial des 1. bis 3. Jhs. und kann deshalb nicht niher datiert werden.

Kriige

Typ IV.8
Prismatische und zylindrische Kriige

Die zu den Vorratsgefif3en zdhlenden Kriige gehoren zu den héaufigsten Glasgefifen des 1. und 2. Jhs. n. Chr. und
zdhlen neben den Rippenschalen zu den beliebtesten und langlebigsten Glasformen'™. Thr Korper ist zylindrisch
oder prismatisch mit einem quadratischen, rechteckigen oder polygonalen Querschnitt. Die Kriige zeigen einen
hohen schmalen oder einen niedrigen breiten Korper mit nahezu rechtwinkelig ansetzender Schulter sowie einen
schlanken Hals mit weit ausladender, meist gefalteter Miindung. Ein oder zwei gegensténdige Sellerie- oder Seh-
nenhenkel setzen am Hals oder unterhalb des Rands mit einer Faltung an und gehen davon mehr oder minder
rechtwinkelig ab. Daneben gibt es auch henkellose Varianten. Die Wandungen sind in der Regel undekoriert;
gelegentlich weisen zylindrische Kriige Schlifflinien auf. Die fiir den Transport bestimmten Gefifle bestehen
gewohnlich aus dickwandigem naturfarbenem Glas von guter Qualitit'®. Die Kriige wurden durch Blasen in eine
mehrteilige offene Halbform hergestellt. Dabei handelt es sich um ein- oder mehrteilige Modeln, die aus verschie-
denen Materialien sein konnten und bis zur GefidB3schulter reichten, wihrend Schulter, Hals und Miindung frei
ausgeblasen und der oder die Henkel angesetzt wurden'®. Daneben gibt es freigeblasene Exemplare, die in heiflem
Zustand durch Abflachen auf einer Unterlage ihre Form erhielten. Quadratische Kriige erwiesen sich als sehr
praktisch fiir den Transport, da sie eng aneinander und leicht in Kisten verpackt werden konnten'”’. Sowohl prisma-
tische als auch zylindrische Kriige sind im ganzen Reich verbreitet, doch kommen sie im syrisch-paléstinischen
Raum seltener vor als im Westen'®. Eine relativ grole Anzahl konnte aber in Dura-Europos festgestellt werden!®.

100 Isings 1957, 94 Form 78d; Barag 1996, 89; Stern 2001, 52; Schlick-Nolte 2002, 96.

101 Davidson 1952, 80. 96 Nr. 605-606 Abb. 7, 605-606.

102 Ephesos: Czurda-Ruth 2007, 57 Taf. 6, 102; Jerusalem: Gorin-Rosen 2005, 197 Abb. 1, 6; Magdalensberg: Czurda-Ruth 1979, 34 Nr. 317
Taf. 2, 317; ein dhnliches Stiick, bei dem es sich jedoch um einen Becher handeln diirfte, stammt von der Athener Agora: Weinberg — Stern
2009, 44 f. 74 Nr. 83 Abb. 5, 83 Taf. 8, 83.

103 Czurda-Ruth 2007, 57.

104 Charlesworth 1966, 26—40; Rottloff 1999, 41.

105 Charlesworth 1966, 26.

106 Riitti 1991, 163; Cool — Price 1995, 179 £.; Rottloff 1999, 41 f.

107 v. Saldern 2004, 498 f.

108 Stern 2001, 50.

109 Clairmont 1963, 117-129 Taf. 13, 578 — 15, 646.
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Typ IV.8.1
Vierkantige Kriige (47-60. 270-273)

Die hidufig als Vierkantflaschen bezeichneten Kriige besitzen einen meist breiten, horizontal nach auflen und
wieder nach innen umgelegten Rand, einen kurzen zylindrischen Hals, einen quaderformigen Korper und einen
oft reliefierten Boden. Unter dem Rand setzt ein breiter bandformiger Henkel an, der auf der Schulter aufsitzt.
Aufgrund der charakteristischen vierkantigen Form lassen sich auch Boden- und Wandfragmente diesen Kriigen
eindeutig zuweisen. Dazu gehoren 14 Wandfragmente (51), die unter der Inventarnummer PA02G03 zusammen-
gefasst sind, sowie die Boden-Wandfragmente 52-53. Zahlreiche Selleriehenkel (54-60), die zum Teil noch
Ansitze des Halses zeigen, konnen ebenfalls den Vierkantflaschen zugerechnet werden, wobei nicht auszu-
schlieBen ist, dass einige Stiicke zylindrischen Kriigen angehort haben. Vier breite gefaltete Randstiicke (270-
273) sind gleichfalls charakteristisch fiir diese Gruppe.

Ein typisches Merkmal, das vor allem bei quadratischen, manchmal auch bei zylindrischen Kriigen verbreitet ist,
sind die Bodenmarken''’. Diese zeigen oft geometrische Motive, am hiufigsten konzentrische Ringe, und Initialen.
Seltener sind figiirliche Darstellungen und ldngere Inschriften. Vereinzelt wurden steinerne Modeln gefunden, die
zum Abdruck der Bodenmarken dienten'!!. Bis jetzt lassen sich noch keine chronologischen Schliisse anhand der
bekannten Bodenmarken bzw. Bodenplatten ziehen. Bedauerlicherweise ist gerade hier der Forschungsstand im
Vorderen Orient, woher die ersten Exemplare stammen diirften, sehr diirftig. Die &ltesten uns heute bekannten
Bodenmarken kommen aus den Nordwestprovinzen''?. Mehrere Bodenmarken nennen Namen, von denen anzu-
nehmen ist, dass sie sich auf Glashiittenbesitzer beziehen. Die Namen sind in den westlichen Provinzen in lateini-
scher Schrift, in der 6stlichen Hilfte des Imperiums anscheinend ausnahmslos in griechischen Lettern gehalten''s.
Die aus Palmyra bekannten Bodenmarken umfassen konzentrische Kreise (47-48), kleine Kreise (49) und ein aus
Winkeln und Kreispunkten kombiniertes Muster (50). Solche Muster sind nicht ungewdhnlich, aber in der vor-
liegenden Anordnung aus vier Winkelhaken, deren Ecken in die Mitte des Bodens zeigen, und zwischen deren
Scheiteln je ein erhabener Punkt aufscheint, meines Wissens bislang einzigartig''.

Das Vorkommen von Vierkantkriigen ist iiber einen ldngeren Zeitraum zu beobachten'”. Die ersten Exemplare
sind ab augusteisch-claudischer Zeit bekannt!''®. Der Hohepunkt tritt aber erst in flavischer Zeit ein'"’. Danach er-
freut sich diese Krugform bis in das 3. Jh. groBer Beliebtheit!!®. Die spitesten Funde aus dem Osten des romi-
schen Reichs und dem angrenzenden Partherreich stammen aus Kontexten um die Mitte des 3. Jhs.!”. Die palmy-
renischen Fragmente kommen bereits in Schichten der 1. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. vor und haben ihren
Schwerpunkt im 2. und 3. Jh. Einige Stiicke stammen aus stark durchmischten Schichten des 4. und 5. Jhs. und
konnen deshalb nicht zur Datierung herangezogen werden.

110 Cool — Price 1995, 181-184; Rottloff 1999, 42-48.

111 v. Saldern 2004, 501; Amrein — Nenna 2006.

112 v. Saldern 2004, 501.

113 v. Saldern 2004, 503-505; Foy — Nenna 2006a; Foy — Nenna 2006b, passim.

114 Die Bodenmarke ist auch nicht in Foy — Nenna 2006a und Foy — Nenna 2006b enthalten.

115 Isings 1957, 63—67 Form 50; 108 Form 90; Barkdczi 1988, 171-180 Typ 167; Riitti 1991, 54 f. Form AR 156; Hoffmann 2002, 215-218 Typ
D 4.1.4b—c.

116 Cosa: Grose 1974, 45 f. Nr. 35-39 Abb. 5, 35-39; Magdalensberg: Czurda-Ruth 1979, 131-136 Nr. 1017-1028 Taf. 7, 1017-1021; 17, 1018;
Port Vendres II: Cool — Price 1995, 184; Samothrake: Dusenbery 1967, 47 Nr. 46 Abb. 46; Dusenbery 1998, 1125-1127.

117 z. B. Herculaneum: Scatozza Horicht 1995, 4648 Nr. 82-93 Taf. 30; Koln: Fremersdorf 1958, 50-53 Taf. 111-119; Fremersdorf 1961, 44-46
Taf. 78-82; Judida: Katsnelson 2009, 166 Abb. 6; nordliche Schwarzmeerkiiste: Sorokina 1969, 71 Abb. 2, 1-6; 3, 30-36; Ticino: Biaggio
Simona 1991, 177-185 Taf. 31-37.

118 Goethert-Polaschek 1977, 193—-196 Form 114; Riitti 1991, 54 f. Form AR 156; Cool — Price 1995, 184 f.; Price — Cottam 1998, 194—198 Abb.
89 a—d; Athen: Weinberg — Stern 2009, 131 f. Nr. 275-286 Abb. 17, 276. 281. 284 Taf. 24, 275-281; 25, 282-286; Dura-Europos: Clairmont
1963, 117-119 Taf. 13, 578-597; 34, 589. 598; Karanis: Harden 1936, 248-251 Taf. 20, 757. 764; Knossos: Price 1992, 452 Nr. 281 Taf.
348, 281; Koln: Fremersdorf 1961, 47 Taf. 88-91; Pergamon: Honroth 1984, 151. 154 Nr. G 16 — G 18 Taf. 41, G 16 — G 18; Quseir
al-Qadim: Meyer 1992, 31 f. Taf. 10, 229-236; 11, 239-244; Riva del Garda: Bassi 2010, 171-173 Taf. 2, 18-19; 3, 20-23; 4, 24-27; Sardis:
v. Saldern 1980, 28 Taf. 22, 177; Umm el-Tlel: Majcherek — Taha 2004, 241 Nr. 43. 47 Abb. 5, 43. 47; Zypern: Vessberg 1952, 129 Taf. 6,
1-5; Vessberg 1956, 148 f. 201 Abb. 47, 1-5; 57, 5-6.

119 Dura-Europos (terminus ante quem 256 n. Chr.): Clairmont 1963, 121-127 Nr. 589-640; Ephesos: Schitzschock 2010, Taf. 257, B-G 38+39;
B-G 44; Hatra (terminus ante quem 241 n. Chr.): Oates — Oates 1959, 236; Dorna Metzger 2000, 256. 260 Nr. 21-22 Abb. 3, 21-22; Petra:
Keller 2006, 199 Nr. 273-274. 276. — Im Westen sind Vierkantkriige noch bis in die Mitte des 4. Jhs. in Gebrauch: Fremersdorf 1961, 60 f.
Taf. 119; v. Saldern 2004, 496. 500.
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Typ IV.8.2
Zylindrische Kriige (61-67. 210. 242-246)

Diese ebenfalls im gesamten romischen Reich verbreiteten und zumeist in eine Halbform geblasenen Kriige
weisen einen zylindrischen Korper auf, der gelegentlich horizontale Schliffrillen als Dekorelement aufweisen
kann'?. Im 0stlichen Mittelmeerraum wurden zylindrische Kriige aber auch hiufig freigeblasen'?'. Da sich die
Wandung von Krug 61 nach unten hin verjiingt und der Boden keine Heftnarbe besitzt, ist dieses Exemplar mit
grofler Wahrscheinlichkeit formgeblasen'??. Weitere Fragmente, die zu dieser Gruppe gezihlt werden konnen, sind
die Wand- und Bodenscherben 62—65, moglicherweise auch 66. Die von den vierkantigen Kriigen bekannten
Bodenmarken sind ebenso bei den zylindrischen Vertretern zu beobachten. Der Boden 67 zeigt auf seiner Unter-
seite vier konzentrische Kreise.

Die Randgestaltung der Kriige und die Glasqualitit erlauben eine chronologische Differenzierung. Exemplare,
deren Rinder mehrfach nach auflen gefaltet sind, stammen aus Fundkontexten der 2. Hilfte des 1. und der
1. Hilfte des 2. Jhs.!”. AuBerdem sind die Gladser hellgriin oder farblos und von guter Qualitit'**. Von diesen zu
unterscheiden sind zylindrische Kriige mit trichterformiger Miindung und schrigem heill verrundetem Rand aus
naturfarbenem Glas von deutlich schlechterer Qualitit'®. Zusitzlich ist die Miindung mit einem dicken, in einer
einzigen Windung aufgelegten Faden aus gleichfarbigem Glas verziert'”®. Kriige mit dieser Randgestaltung
kommen frithestens Ende des 2. Jhs. n. Chr. vor und laufen das gesamte 3. und 4. Jh. durch'?. Beispiele aus dem
arabischen Raum sind aus Bosra, Dura-Europos, Petra oder Karanis, aber auch aus Mesopotamien bekannt!?%.
Da bei keinem der palmyrenischen Exemplare der Rand erhalten und das Glas stark verwittert ist, kann die chro-
nologische Einordnung nur tiber den Fundkontext erfolgen. So sind der Krug 61 und der Boden 67 an das Ende
des 1. und den Beginn des 2. Jhs. n. Chr. zu setzen, wihrend die Fragmente 62—63 dem 3./4. Jh. n. Chr. angehoren.
Moglicherweise gehoren die Randfragmente mit Trichtermiindung und aufgelegtem Faden 210 und 242-246
ebenfalls zur spiten Gruppe der zylindrischen Kriige.

VII'® Freigeblasene Gliser

Um die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts tritt eine Innovation in der Glaserzeugung auf. Mit der Er-
findung der Glasmacherpfeife, eines langen Rohrs aus Metall oder Ton, konnten Glasgefif3e in groer Anzahl und
kurzer Zeit hergestellt werden'®. Beim sog. freien Blasen wird eine bestimmte Menge fliissigen Glases (auch
Glasposten genannt) mit der Glasmacherpfeife aufgenommen und durch Blasen ein Hohlkorper erzeugt. Durch
verschiedenes Bewegen der Pfeife und unter Zuhilfenahme verschiedener Werkzeuge wird die Glasblase weiter
gestaltet. Anschlieend wird das sog. Hefteisen am Boden des Werkstiicks angesetzt, die Pfeife am anderen Ende
abgenommen und mit Hilfe bestimmter Instrumente der Rand ausgeformt. Ein groBer Vorteil des Glasblasens
liegt in der Erzeugung geschlossener Gefifle auf einfache Art, wodurch das Formenspektrum besonders bei
Flaschen und Kriigen erweitert wurde. Wie bei allen romerzeitlichen Fundkomplexen ist auch in Palmyra der
Grofteil der Glédser freigeblasen.

120 Isings 1957, 67-69 Form 51; Goethert-Polaschek 1977, 200 f. Form 118; Riitti 1991, 55 Form AR 160.

121 Stern 2001, 50.

122 Ployer 2008, 473 Nr. 11 Abb. 20, 11.

123 Barkdczi 1988, 181-184 Typ 168 a—c; Riitti 1991, 55 Form AR 160; Price — Cottam 1998, 191-194 Abb. 88. — Athen: Weinberg — Stern
2009, 133 Nr. 299 Abb. 17, 299; Bosra: Coscarella 1990, 91-93 Abb. 1-2 Taf. 2 a; 3; Herculaneum: Scatozza Horicht 1995, 48 Nr. 94
Taf. 31, 2369; Koln: Fremersdorf 1958, 31 f. Taf. 42-46; nordliche Schwarzmeerkiiste: Sorokina 1969, 71 Abb. 1, 14-15; Petra: Keller 2006,
199 Nr. 291-293 Taf. 5 d; Riva del Garda: Bassi 2010, 173 Taf. 5, 28-29; Ticino: Biaggio Simona 1991, 187-189 Taf. 38-39; Zypern:
Vessberg 1952, 128 f. Taf. 5, 21-22; Vessberg 1956, 148. 200 f. Abb. 46, 21-22.

124 Keller 2006, 199.

125 z. B. Weinberg — Stern 2009, 116. 134 Nr. 301-303 Taf. 26, 301-303.

126 Wesentlich seltener ist die Dekoration mit einem spiralférmig in mehreren Windungen um die Trichtermiindung gewickelten, diinnen Faden.

127 Barkdczi 1988, 184 f. Typ 168d—e; Cool — Price 1995, 201; Price — Cottam 1998, 204 f. Abb. 93.

128 Bosra: Coscarella 1990, 94 f. Abb. 4 Taf. 2 b; Dura-Europos: Clairmont 1963, 118 f. Nr. 578-587 Taf. 13, 578. 587; Petra: Keller 2006, 199
Nr. 294-303 Taf. 5 e; Karanis: Harden 1936, 245-248 Taf. 19, 734. 739; Tell Mahuz: Negro Ponzi 1968/1969, 349 Nr. 55-57 Abb. 156,
55-57; 160, 55. 57.

129 Die Herstellungstechniken V und VI sind in den Befunden der >hellenistischen< Stadt nicht vertreten (s. 0.).

130 Zur Erfindung des Glasblasens: Stern — Schlick-Nolte 1994, 81-84; Stern 1995, 37—42; Stern 1999; Stern 2001, 36 f.
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Schalen

Typ VIL.2.1
»Zarte Rippenschale< (68)

»Zarte Rippenschalen«< zdhlen zu beliebten Trinkgefiden des 1. Jhs. n. Chr."*!. Charakteristisch fiir diese Gruppe
ist ein bauchiger Korper mit eingezogener Schulter und einem leicht ausladenden abgesprengten, manchmal auch
tiberschliffenen Rand. Unter der Schulter setzen schmale Vertikalrippen an, die zum Gefid3boden verlaufen. Die
Herstellung der Rippen ist umstritten. Wihrend etwa F. Fremersdorf, B. Riitti und S. Biaggio Simona von form-
geblasenen Schalen sprechen'*?, halten mehrere Autoren ein Herausarbeiten der Rippen aus dem Gefd3korper
mithilfe eines Werkzeugs fiir wahrscheinlich'®. Die in der Regel bunten Gliser sind meist mit einem weil3en
Spiralfaden verziert. Das Vorkommen der »Zarten Rippenschalenc« setzt in augusteischer Zeit ein und lduft bis in
neronisch-flavische Zeit'**. Vorwiegend in Gebieten der heutigen Schweiz, Italiens und Kroatiens hergestellt,
kommen diese Schalen auch in den Randgebieten des romischen Reichs vor'®. Im Osten sind sie hingegen seltener
anzutreffen. »Zarte Rippenschalen< wurden zwar auch in der Levante produziert, doch unterscheiden sie sich da-
durch, dass sie aus naturfarbenem Glas und ohne den charakteristischen opaken Spiralfaden hergestellt sind'*.
Fragmente von >Zarten Rippenschalen< im 6stlichen Mittelmeerraum wurden unter anderem in Petra, Beirut,
Jerusalem, Caesarea Maritima und auf Tell Qiri im Norden Israels gefunden'¥’. Ebenso stammen Fragmente aus
Athen, Mytilene auf Lesbos und aus Samothrake'®. Fiir ein Randfragment einer >Zarten Rippenschale< aus
Seleukeia (Irak) erwigt M. Negro Ponzi einen Import aus dem Westen'®. In Dura-Europos hingegen ist dieser
Typus nicht bekannt, ebenso fehlt er im Material von Karanis und Quseir al-Qadim'®. Die Schale 68 ist stark ver-
wittert, weshalb ihre Farbe nicht bestimmt werden kann. Da sie jedoch keine Spiralfiden aufweist, ist eine
Herkunft von der levantinischen Kiiste nicht auszuschlieBen. Eine Datierung in das frithe 1. Jh. n. Chr. scheint
hingegen gesichert zu sein'*!.

Typ VIL.2.2a
Halbkugelige dickwandige Schale mit vertikalem, abgesprengtem Rand und Schliffrille (69)

Schalen dieses Typs haben einen halbkugeligen Korper mit einem gerundeten Boden ohne Standfliche und einen
geraden abgesprengten und iiberschliffenen Rand. Sie bestehen aus klarem farblosem Glas und weisen auf ihrer
AuBenseite einen Dekor aus zwei bis drei breiten eingeschliffenen Rillen auf. Die Schalen sind im gesamten
romischen Reich verbreitet und vom 2. bis in das 4. Jh. n. Chr. zu datieren'*. Je ein Exemplar aus Korinth und
Caesarea Maritima wird sogar noch in das 1. Jh. gesetzt'*. Die Schale 69 stammt aus einem Kontext des 2. Jhs.
und zihlt somit zu einem frithen Vertreter dieser Form.

Typ VIL.2.3a
Schalen mit nach aufsen gewolbtem, abgesprengtem Rand und Schliffrille (70-71)

Diese meist ful- und farblosen Schalen besitzen einen konvexen Korper und einen nach aufien gewdolbten, innen
leicht gekehlten Rand, der abgesprengt und iiberschliffen ist. An der Auflenseite befinden sich als Dekorelement
horizontal umlaufende Schliffrillen. In ihrer Ausfiihrung dhneln sie stark den bauchigen mit Schliffrillen ver-

131 Zum Begriff der >Zarten Rippenschale«< s. Haevernick 1958; Haevernick 1967.

132 Fremersdorf 1961, 8; Riitti 1988, 31; Biaggio Simona 1991, 72 f.

133 Stern 2001, 82; v. Saldern 2004, 227.

134 Isings 1957, 35 f. Form 17; Riitti 1991, 43 Form AR 28; Price — Cottam 1998, 67 f.; Stern 2001, 47; v. Saldern 2004, 227.

135 Stern 2001, 47. — Karthago: Fiinfschilling 1999, 466 Nr. 175-181 Abb. 7, 175-181; nordliche Schwarzmeerkiiste: Sorokina 1969, 71 Abb. 3, 15.

136 Jennings 2006, 58.

137 Petra: Keller 2006, 202; Beirut: Jennings 2000, 53; Jennings 2006, 60 f. Abb. 3.2; Jerusalem: Gorin-Rosen 2003, 370-372; Caesarea
Maritima: Israeli 2008, 372 Nr. 21-22; 398 Abb. 21-22; Tel Qiri: Barag 1987, 35 Nr. 12 Abb. 6, 12.

138 Athen: Weinberg — Stern 2009, 45 f. 74 Nr. 84-88 Abb. 5, 85. 87 Taf. 8, 84-88; Lesbos: Price — Cottam 2000, 59 Abb. 2, 1-2; Samothrake:
Dusenbery 1967, 44 f. Nr. 33-34 Abb. 33-34; Dusenbery 1998, 1076-1078.

139 Negro Ponzi 2002, 79 Abb. 2, 1.

140 Vgl. Clairmont 1963; Harden 1936; Meyer 1992.

141 Ployer 2008, 471 Nr. 5 Abb. 20, 5.

142 Augst: Riitti 1991, 45 Form AR 5657 Nr. 1258. 1260-1262; Pannonien: Barkoczi 1988, 58 f. Nr. 22-23 Taf. 3, 22-23; Jalame: Weinberg —
Goldstein 1988, 94-96 Abb. 4-48, 465-469; 4-49, 474-476; Petra: Keller 2006, 204 Typ VII1.8d Taf. 8§ h.

143 Korinth: Davidson 1952, 101 Nr. 638 Abb. 8, 638; Caesarea Maritima: Israeli 2008, 373 f. Nr. 37; 399 Abb. 37.
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zierten Bechern mit abgesprengtem nach auffen gewolbtem Rand (Typ VII.3.4a; Isings 96). 71 gehort ebenfalls zu
einer flachen Schale, doch ist der Durchmesser aufgrund des kleinen Fragments nicht auszumachen. Im Westen
sind diese Schalen ab hadrianischer Zeit bis in das 4. Jh. zu finden'*. Zahlreiche flache und tiefe Schalen mit nach
auBen gewolbtem abgesprengtem Rand sowie mit als auch ohne Schliffrillen wurden im Souq von Beirut gefunden
und waren dort im 5. Jh. in Verwendung'®. Da Parallelen kaum zu finden sind, nimmt S. Jennings an, dass es sich
in der Spitantike um eine lokale Produktion dieser Schalen in oder nahe bei Beirut gehandelt haben konnte'%. Die
Exemplare 70-71 stammen aus einem Kontext des 2. Jhs. und konnten westliche Importstiicke sein.

Typ VII.2.4
Konische Schalen mit schrigem, heifs verrundetem Rand (72-77)

Obwohl kein einziges ganz erhaltenes Profil vorliegt, sind Fragmente mit rund geschmolzenem schrigem Rand
und konisch verlaufender Wandung am ehesten als tiefe Schalen zu rekonstruieren. Die Randdurchmesser dieser
Schalen betragen zwischen 11 cm und 26 cm, das naturfarbene Glas variiert in den tiblichen Blaugriin- und Griin-
blautonen.

Schalen mit rundem schrigem Rand gehoren zu den langlebigen Formen romischer Glasgefife. Sie sind bereits
ab der frithen Kaiserzeit vertreten und reichen im Osten bis in das 7. Jh.'7. 72-77 liegen mit einer Datierung in
das 2. und 3. Jh. dazwischen.

Typ VIL.2.5
Konische Schalen mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand (78-82)

Diese flachen Schalen besitzen einen vertikalen, leicht verdickten und heifl verrundeten Rand. Es lassen sich
kleinere Exemplare mit 7,5-8,5 cm Durchmesser feststellen und groere Schalen mit 13—14 cm Durchmesser. So-
weit feststellbar sind sie aus farblosem Glas geblasen. Die konischen Schalen kommen in flavischer Zeit auf und
reichen in den Westprovinzen bis in die 1. Hilfte des 3. Jhs.!*, Im Osten und in Nordafrika scheint ihre Laufzeit
wesentlich ldnger zu sein. Dort sind sie bis in das 5. Jh. hinein zu finden'*. Die palmyrenischen Stiicke gehoren
in das 2. bis 3. Jh. Eine Ausnahme bildet 79, ein Stiick, das aufgrund der kontextuellen Auswertung noch in das 1.
Jh. v. Chr. gesetzt werden kann und damit nicht nur zu einem sehr frithen Vertreter dieses Typus, sondern auch zu
den friithesten freigeblasenen Gefidl3en in Palmyra zihlt.

Typ VII.2.6
Konische Schale mit ausladendem, heif3 verrundetem Rand (83)

Das Stiick 83 kann aufgrund der steilen konischen Wandung als tiefe Schale mit vermutlich flachem bis kon-
kavem Boden oder mit einem Standring rekonstruiert werden. Schalen mit rundem ausbiegendem Rand kommen
im Westen ab der 2. Hilfte des 1. Jhs. bis in das 3. Jh., in den 0stlichen Provinzen erst ab dem 3. Jh. bis an das
Ende der byzantinischen Epoche im 7. Jh. vor'*®®. 83 gehort zu den frithen Schalen und ist allgemein in das 3. Jh.
zu datieren.

144 TIsings 1957, 144 f. Form 116b; Riitti 1991, 45 Form AR 58; Price — Cottam 1998, 97-99 Abb. 36 b—c.

145 Jennings 2006, 98-101 Abb. 5.12 - 5.14.

146 Jennings 2006, 100.

147 Ain ez-Zara, Amman, Bosra und Gerasa: Dussart 1998, 65 f. Typ B 1.4211 Taf. 6, 1-9; 77 Typ B III.1 Taf. 12, 1-3; Augst: Riitti 1991, 48
Form AR 77; Beirut: Jennings 2006, 106 Abb. 5.18, 1-2; Ephesos: Steskal 2008, Taf. 347, G 112; Schétzschock 2010, Taf. 138, A-G 10; A-G
11; Hanita: Barag 1978, 13 Nr. 11 Abb. 7, 11; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 40 f. Nr. 6-11; Khirbet Shema: Meyers u. a. 1976, Taf.
8.4, 22-23; 8.5, 14; Knossos: Price 1992, 429 Taf. 344, 187; Ladenburg: Hoffmann 2002, 151 f. Typ C 4.0.22c; Pergamon: Honroth 1984,
158 Nr. G 61 Taf. 43, G 61; Petra: Keller 2006, 206 Typ VII.11a Taf. 9 e; Seleukeia: Negro Ponzi 2002, Abb. 2, 5; Yanouh: Zaven 2005, 175
Taf. 4, 5; Zypern: Vessberg 1952, 112 f. Taf. 1, 4; Vessberg 1956, 129-132 Taf. 42, 4. 6; Hayes 1975, 63 Nr. 176 Abb. 5, 176.

148 Ruiitti 1991, 47 Form AR 76; Cool — Price 1995, 103 f. Nr. 717 Abb. 6.7, 717; Hoffmann 2002, 128 Typ C 3.0.21.

149  Athen: Weinberg — Stern 2009, 100. 125 Nr. 213 Abb. 15, 213 Taf. 20, 213; Ephesos: Schitzschock 2010, Taf. 138, A-G 12; Jalame: Wein-
berg — Goldstein 1988, 44 f. Abb. 4-5, 47-48; Karthago: Tatton-Brown 1994, 283 Abb. 15.1, 6; Fiinfschilling 1999, 426 f. Nr. 141-142 B
Abb. 7, 141-142 B; el-Lejjun: Jones 2006, 398 Nr. 23 Abb. 18.2, 23; Mezad Tamar: Erdmann 1977, 132 Nr. 557 Taf. 6, 557.

150 Ruiitti 1991, 48 Form AR 88.1. — Ain ez-Zara, Amman, Gerasa und Umm Qeis: Dussart 1998, 67 f. Typ B 1.4221 Taf. 7, 1-8; el-Lejjun: Jones
1987, 626 Abb. 133, 58; Hanita: Barag 1978, 21 Nr. 38 Abb. 11, 38; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 40 Nr. 1-5; Petra: Keller 2006, 207
Typ VII.13a Taf 9 j.
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Typ VIL.2.7
Konische Schalen mit horizontal auswdirts gebogenem, heif verrundetem Rand (84—85)

Diese Schalen besitzen eine konische Wandung und einen rund geschmolzenen, horizontal bis iiberhdngend nach
aullen gebogenen Rand. Wiederum diirfte es sich um tiefe Schalen mit vermutlich flachem bis konkavem Boden
handeln. Thre Randdurchmesser betragen 10-14cm. In den westlichen Provinzen des romischen Reichs kdnnen
Schalen mit rundem ausladendem Rand vom spiten 1. Jh. bis in das 4. Jh. nachgewiesen werden'!. Friihe Vertreter
sind aus Herculaneum vom 3. Viertel des 1. Jhs. n. Chr. bekannt?. Im Osten tauchen sie ebenfalls im 1. Jh. n.
Chr. auf und sind bis in das 5. Jh. in Verwendung'>®. 84 zihlt in den Ostlichen Provinzen zu den fritheren Stiicken
und ist moglicherweise noch in das 2., spitestens in das 3. Jh. zu datieren. 85 stammt aus einer durchmischten
Schicht und kann deshalb chronologisch nicht niher eingeordnet werden.

Typ VIL.2.8
Flache Schale mit konvex gewolbter Wandung und heifs verrundetem Rand (86)

Diese Schale besitzt einen leicht ausladenden, heifl verrundeten Rand und eine geschwungene Wandung. Flache
Schalen dieser Art kommen erstmals in flavischer Zeit auf und laufen bis in die 1. Hilfte des 3. Jhs."*. In diesen
Zeitrahmen ist auch die Schale 86 zu setzen, die an den Ubergang vom 2. zum 3. Jh. datiert werden kann.

Typ VIL.2.9
Halbkugelige Schale mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand (87)

Die Standflache der Schale 87 lasst sich zu einem leicht konkaven Boden ergiinzen. Die Form kommt schon bei
GefiBen mit Facettenschliff in der mittleren Kaiserzeit vor'>. Im syro-paldstinischen Raum findet man halb-
kugelige unverzierte Schalen im 4. Jh.'*. Die Form ist nicht sehr hiufig, doch diirfte sie weit verbreitet sein, wie
eine Schale aus der spitantiken Nekropole von La Olmeda zeigt'¥’. 87 stammt aus einem Kontext des 4. Jhs.

Typ VII.2.9a
Halbkugelige Schale mit vertikalem, heifs verrundetem Rand und innerer Schliffrille (88)

Der vertikale Rand der Schale 88 ist mandelférmig verdickt. Unter diesem verlaufen auf der Innenseite zwei
horizontale Schliffrillen. Von der Schale ist auch noch der zentral verdickte Boden mit Standring erhalten. Ein
vergleichbares Randfragment wurde im Hanghaus 1 von Ephesos gefunden und stammt aus einem Kontext des
3. Viertels des 3. Jhs.'*®. 88 kann anhand der datierbaren Beifunde in das 2./3. Jh. gesetzt werden.

Typ VIL.2.9b
Halbkugelige Schale mit vertikalem, heifs verrundetem Rand und breiten Schliffbdindern (89)

Die Schale 89 besitzt einen mandelformig verdickten, heifl verrundeten Rand. Der halbkugelige Korper wird
durch umlaufende Schliffbiander gegliedert, deren Breite zum Boden hin abnimmt. Zwischen den Bearbeitungs-
spuren aufweisenden Béndern verlduft jeweils ein erhabener Steg. Die Schale ist aus farblosem Glas. Parallelen
sind selten. Ein zur Génze erhaltenes Stiick befindet sich im Corning Museum of Glass'®. Weiters ist eine gelb-

151 Isings 1957, 58 Form 42a-b; Barkdczi 1988, 52 Typ 3; Riitti 1991, 48 Form AR 80-81; Cool — Price 1995, 92 f. Nr. 618. 624 Abb. 5.17, 618.
624; Price — Cottam 1998, 106-108 Abb. 41; Hoffmann 2002, 136 f. Typ C 3.0.28.

152 Scatozza Horicht 1995, 35 Nr. 32—43 Taf. 26, 1849-1850.

153 Baalbek: Hamel 2008, 216 Taf. 7, 9; Beirut: Bouzek 2002, 72 Abb. 57, 6; Jennings 2006, 105 f. Abb. 5.19, 6. 8. 9; Bosra: Coscarella 1990, 91
Taf. 1 d; Caesarea Maritima: Israeli 2008, 373 Nr. 29-31; 398 Abb. 29-31; Ephesos: Schitzschock 2005, Taf. 229, G 10; Hanita: Barag 1978,
21 Nr. 36-37. 39 Abb. 10, 36; 11, 37. 39 Taf. 4, 39; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 51 f. Nr. 94-95; Karthago: Fiinfschilling 1999, 456
Nr. 108. 111-112 Abb. 6, 108. 111-112; Mezad Tamar: Erdmann 1977, 133 Nr. 581; 138 Nr. 757 Taf. 6, 581; 7, 757; Petra: Keller 2006, 208
Typ VII.15a Taf. 10 d—e; Zypern: Vessberg 1952, 113 Taf. 1, 11; Vessberg 1956, 132. 196 f. Abb. 42, 14.

154 Riitti 1991, 47 Form AR 76. — Beirut: Bouzek 2002, 70 Abb. 56, 8; Gerasa: Dussart 1998, 70 Taf. 8, 16; Hanita: Barag 1978, 13-15
Nr. 15-16. 21. 25 Abb. 7, 15-16. 21; 8, 25 Taf. 3, 16. 21; Zypern: Vessberg 1956, 132. 195 f. Abb. 42, 8.

155 Clairmont 1963, Taf. 8, 322.

156 Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 40 f. Abb. 4-2, 8-9; Khirbet edh-Dharih: Dussart 2007, 209 Abb. 3, 3; 3 a.

157 Abasolo u. a. 2004, 15-17 Nr. 8 Abb. 5, 8 (hier jedoch mit Fadenauflage).

158 Czurda-Ruth 2007, 108 Nr. 383 Taf. 14, 383.

159 Whitehouse 1997, 16. 342 Nr. 2.
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lich-braune Schale aus der Sammlung Oppenlinder bekannt'®. Ein Fragment einer Schale mit breiten Schliff-
bandern wurde auf dem Magdalensberg gefunden'®'. Alle Stiicke werden in das 1. Jh. n. Chr. datiert, und in diese
Zeit ist auch die palmyrenische Schale aufgrund der kontextuellen Bewertung zu setzen. Als Vorldufer der mit
breiten Schliffbdndern verzierten Schalen konnen formgeschmolzene halbkugelige Schiisseln angesehen werden, wie
sie etwa in Kush vom 3. Jh. v. Chr. bis in die 1. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. zahlreich aufgefunden wurden'®.

Typ VIL.2.10a
Kalottenformige Schalen mit heif3 verrundetem Rand und Schliffrille (90-92)

Diese Schalen mit heif} verrundetem Rand besitzen an ihrer Auflenseite eine oder zwei horizontale Schliffrillen.
Sie sind aus naturfarbenem Glas gefertigt und weisen einen Randdurchmesser von 9—-10cm auf. Eine dhnliche
Schale ist aus Ephesos aus dem 3. Viertel des 3. Jhs. bekannt'®®. Ein weiteres Stiick wurde in Uctepe am Tigris
gefunden'®. 90-92 stammen aus Kontexten des 2. und 3. Jhs.

Typ VIL.2.11
Konische Schalen mit dreieckig verdicktem Rand (93-97)

Gemeinsames Merkmal dieser Schalen ist der stark verdickte Rand, der durch Wiedererhitzen mit einem Werk-
zeug in eine triangulare Form, oft mit abgerundeten Kanten, gebracht wurde. Bei den vorliegenden Stiicken diirfte
es sich um tiefe konische bis halbkugelige, nicht sehr grole Schalen handeln. Der Randdurchmesser variiert zwi-
schen 8cm und 12 cm. Schalen mit dreieckig verdickter Randgestaltung scheinen nicht sehr hiufig zu sein. Bei-
spiele gibt es aus Ephesos, Karanis, Jalame und Beirut'%. Die Schale 97 findet eine Parallele in Zypern'®, 95 ein
Pendant in Ain ez-Zara'®’. Ein mit 96 iibereinstimmendes Stiick stammt aus Pergamon'®s. Wihrend die bekannten
Vergleichsexemplare vorwiegend aus spétantiker Zeit stammen, sind die Schalen aus Palmyra alle in die mittlere
Kaiserzeit zu datieren.

Typ VIL.2.12
Schale mit getreppter Wandung und horizontal umgelegtem, heif3 verrundetem Rand (98)

Fiir die kobaltblaue Schale 98 ldsst sich keine Parallele finden. Die Wandung verlduft leicht konisch, biegt
horizontal nach aufen ab, knickt in einem beinahe rechten Winkel nach oben, bevor der Rand wieder horizontal
nach auflen umbiegt. Am ehesten sind Gefille der Form Isings 37 zu vergleichen, bei der es sich jedoch um ein-
henkelige Tassen handelt, die vorwiegend in die 2. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. datiert werden'®. Isings erw#hnt aber
auch ein dem palmyrenischen Stiick vergleichbares Gefils aus dunkelblauem Glas ohne Henkel aus Pompeji'™. Eine
Schale aus farblosem Glas mit gleichartigem Profil, jedoch abgebrochenem und nicht mehr erhaltenem Rand
stammt aus einem Grab in San Materno aus der Zeit 80—130 n. Chr.'”". 98 ist wie die meisten verwandten Exem-
plare an das Ende der friihen Kaiserzeit zu datieren'’>.

160 v. Saldern 2004, 367 f. Taf. 50, 316; s. auch Recent Important Acquisitions Made by Public and Private Collections in the United States and
Abroad, JGS 20, 1978, 119 Nr. 4 Abb. 4.

161 Czurda-Ruth 1979, 20 Nr. 8 Taf. 1, 8.

162 Stern 1981, 37 f. 53 f. Nr. 8-13 Abb. 1, 8-13. — Alle Stiicke sind aus rotem opakem Glas gefertigt.

163 Czurda-Ruth 2007, 109 Nr. 385 Taf. 14, 385.

164 Lightfoot 1993b, Abb. 2, 18.

165 Ephesos: Czurda-Ruth 2007, 111 Nr. 399 Taf. 15, 399; Karanis: Harden 1936, Taf. 15, 348; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 50 Abb.
4-10, 83-87; Beirut: Jennings 2006, 106 f. Abb. 5.20, 6.

166 Catling 1972, 77 Abb. 41, G 13.

167 Dussart 1997, 97 Taf. 22, 8.

168 Pergamon: Honroth 1984, 157 Nr. G 58 Taf. 43, G 58.

169 Isings 1957, 52 f. Form 37.

170 Isings 1957, 53.

171 Biaggio Simona 1991, 82 Taf. 5, 011.1.013.

172 Ployer 2008, 473 Nr. 9 Abb. 20, 9.
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Typ VIL.2.13a
Schale mit schriger Wandung, vertikalem heif3, verrundetem Rand und gleichfarbigem Faden (99)

Die Wandung dieser Schale ist schrig ausladend und endet in einem vertikalen heifl verrundeten Rand. Als Zier-
element ist unter dem Rand ein umlaufender Faden aus gleichfarbigem Glas angebracht. Vergleichsstiicke sind
aus Jalame aus dem 3. und 4. Jh. bekannt, wobei die Randdurchmesser zwischen 10cm und 19 cm variieren und
somit groBer als das palmyrenische Exemplar sind'”®. Ein weiteres Fragment stammt aus Mezad Tamar'™. 99 ist
in das 3. Jh. zu setzen.

Typ VIL.2.14
Schale mit gefalteter Wandung und schrigem, heifs verrundetem Rand (100)

Charakteristikum dieser GefiBe ist die etwa 2cm unter dem Rand als kleine Ose nach auBen gefaltete Wandung,
die auch als »gestauchter Kragen« bezeichnet wird!'”®. Die Schalen werden im Westen des romischen Reichs im
Allgemeinen in flavische Zeit datiert, sind jedoch auch in claudischen Kontexten gefunden worden'’s. Sie
kommen selten im syro-palédstinischen Raum vor; hdufiger sind sie auf Zypern zu finden, wo sie entweder flache
oder konkave Boden besitzen und anhand von Keramikfunden in das 1. bis 2. Jh. n. Chr. datiert werden'”’. Einige
Stiicke stammen aus Beirut aus Fundzusammenhingen von der Mitte des 1. Jhs. bis an den Anfang des 2. Jhs. n.
Chr.'. 100 kann anhand der kontextuellen Auswertung in die Mitte des 1. Jhs. n. Chr. datiert werden und z#hlt
somit zu den frithen Stiicken dieses Typs im arabischen Raum. Eine sehr dhnliche Schale stammt aus Jalame!”.
Die auffallende Wandgestaltung allein diirfte aber kein datierendes Kriterium sein, denn diese Besonderheit tritt
bei Schalen, Bechern und Kriigen im gesamten Reich vom 1. bis in das 4. Jh. auf'®.

Typ VIL.2.15
Schalen mit auswdirts gebogenem und nach innen zuriick gefaltetem Rand (Rohrchenrand) (101-103)

Der Rand dieser flachen Schalen fiihrt horizontal nach auflen und ist so nach innen gefaltet, dass ein Hohlraum
entsteht. In den Westprovinzen sind die meist aus naturfarbenem Glas gefertigten Schalen ab der 2. Hilfte des
1. Jhs. bis in das 4. Jh. n. Chr. zu finden'®'. Im Osten kommen sie selten vor, so etwa in Jalame oder Gerasa im
3./4. Jh."®2,101-103 stammen aus Fundkontexten des 1./2. bzw. 3. Jhs.

Typ VIL.2.16
Schalen mit schlaufenformig nach auf3en umgelegtem Rand (Rohrchenrand) (104-106)

Der vertikal verlaufende Rand dieser Schalen ist schlaufenformig nach auflen umgebogen, sodass er die Wand des
Gefilles beriihrt und dazwischen einen Hohlraum bildet. Die meist tiefen konischen Schalen kénnen unterschied-
lich grof sein; die Durchmesser variieren zwischen 9cm und 16 cm. Die Form ist auch bei spétantiken Schalen-
lampen zu beobachten'®?. In diesem Fall sind um den Rand drei Osenhenkel angebracht wie z. B. bei 437. 439-
440.

Schalen mit Rohrchenrand sind im gesamten romischen Reich vom mittleren 1. Jh. bis in das 4. Jh. n. Chr. nach-
gewiesen, kommen in der Spétantike und dariiber hinaus jedoch vermehrt in den Ostlichen Provinzen, aber auch

173  Weinberg — Goldstein 1988, 55 f. Abb. 4-17, 125-128.

174 Erdmann 1977, Taf. 6, 578.

175 Stern 2001, 27.

176 Isings 1957, 89 Form 69a; Grose 1974, 45 Nr. 33 Abb. 5, 33; Stern 2001, 47; Jennings 2006, 64.

177 Amman und Gerasa: Dussart 1998, 78 Typ B V.12 Taf. 12, 11-13; Caesarea Maritima: Israeli 2008, 373 Nr. 25-26; 398 Abb. 25-26; Zypern:
Vessberg 1952, 147 Taf. 9, 37-38. 40-41; Vessberg 1956, 170. 209 Abb. 50, 37-38.

178 Jennings 2006, 64 Abb. 3.6, 1-5.

179 Weinberg — Goldstein 1988, 53 Abb. 4-14, 105.

180 Weinberg — Goldstein 1988, 52; Stern 2001, 27.

181 Ruiitti 1991, 50 Form AR 109.2; Hoffmann 2002, 194 Typ C 5.0.5b.

182 Ain ez-Zara, Gerasa und Umm Qeis: Dussart 1998, 67 Typ B 1.4213b1-b2 Taf. 6, 24-28; el-Lejjun: Jones 1987, 626 Abb. 131, 46; Gerasa:
Meyer 1988, 191 Abb. 6 P; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 50 f. Abb. 4-11, 88.

183 Isings 1957, 162 Form 134; Dussart 1998, 82-85 Typ B VI.1221 Taf. 14, 18-27; Foy 2000, Abb. 9, 1-7; 10, 1-10; Foy 2003, 79 f. Abb.
82-84; Jennings 2006, 148 f. Abb. 6.22, 1-8.
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in Karthago vor'®*. In diesen Rahmen reihen sich auch die palmyrenischen Stiicke ein, wobei 104 in das 1./2. Jh.,
105-106 in das 3. Jh. gehoren. Eine weitere Schale aus dem 4. Jh. stammt aus den Grabungen von 1971 im
Bereich der modernen Stadt Palmyra'®.

Becher

Typ VIL.3.1a
Steilwandiger Becher mit ausladendem, abgesprengtem Rand und Schliffrillen (107)

Diese Becher besitzen einen zylindrischen Korper, der in einen ausladenden, abgesprengten und iiberschliffenen
Rand tibergeht, wobei der Rand flieBend leicht auslddt oder fast einen Knick haben kann. Becher dieser Form ver-
fligen meist iiber einen flachen bis leicht konkaven Boden. Charakteristisch sind neben der Diinnwandigkeit auch
die oft iiber das ganze Gefal} verteilten Schliffrillen. Das Vorkommen dieser Becher beginnt im gesamten rémi-
schen Reich ab der Mitte des 1. Jhs. und lduft im Westen bis in die 2. Hilfte des 3. Jhs.'®. In den Ostprovinzen
sind sie auch noch im 4. Jh. und dariiber hinaus duBerst beliebt'®’. 107 ist aus farblosem Glas gefertigt. Unmittel-
bar unter dem Rand verlaufen aulen zwei feine parallele Schliffrillen. Der Becher ist anhand der kontextuellen
Auswertung an die Wende vom 1. zum 2. Jh. n. Chr. zu datieren.

Typ VII.3.2a
Steilwandiger Becher mit nach auflen gewdlbtem, abgesprengtem Rand und Schliffrillen (108)

Diese hohen und steilen diinnwandigen Becher verfiigen iiber einen abgesprengten und iiberschliffenen Rand, der
nach auflen gewdlbt und innen gekehlt ist. Als Dekorelement besitzen sie auf ihrer Auenseite feine horizontale
Schliffrillen, die unmittelbar unterhalb des Rands und im oberen Bereich des zylindrischen Gefdfkorpers ange-
bracht sind. Diese steilwandigen Becher sind fiir gewohnlich aus farblosem Glas. Sie sind in den westlichen
Provinzen vorwiegend in der 2. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. anzutreffen'®®. Bereits in der 1. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr.
ist der Beginn dieser steilwandigen Becher im Osten des romischen Reichs anzusetzen'®. Dort und in Nordafrika
sind sie noch bis in das 4. Jh. zu finden'®. In diese Zeit, vermutlich an den Beginn des 4. Jhs., 1dsst sich 108 ein-
ordnen'".

184 Isings 1957, 59 f. Form 44a; 143 Form 115; Goethert-Polaschek 1977, 35 f. Form 22; Riitti 1991, 50 Form AR 109.1; Cool — Price 1995,
94-99; Price — Cottam 1998, 131-133 Abb. 55; Hoffmann 2002, 177 f. Typ C 5.0.31. — Ain ez-Zara, Amman, Gerasa, Umm Qeis: Dussart
1998, 66 f. Typ B 1.4213al; B 1.4213a21 Taf. 6, 12-21; Alexandria Troas: Feuser 2009, 94. 103 Nr. 99; Apameia: Pirling 1978, 145 Abb. 4;
Beirut: Foy 2000, 251 Abb. 11; Jennings 2006, 107 f. Abb. 5.21, 1. 3-4; Caesarea Maritima: Israeli 2008, 377 Nr. 78-81; 402 Abb. 78-81;
Cosa: Grose 1974, 40 Nr. 1415 Abb. 3, 14-15; Ephesos: Gassner 1997, 216 Nr. 898 Taf. 69, 898; Czurda-Ruth 2007, 86 Nr. 226-227
Taf. 11, 226-227; Steskal 2008, Taf. 347, G 99 — G 101; Hanita: Barag 1978, 19 Nr. 32-34 Abb. 10, 32-34 Taf. 4, 32-33; Herculaneum:
Scatozza Horicht 1995, 32-34 Nr. 19-25 Taf. 26, 145; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 43 f. Abb. 4-3; Karthago: Tatton-Brown 1984,
195 Nr. 7 Abb. 65, 7; Tatton-Brown 1994, 282 Abb. 15.1, 2—4; Fiinfschilling 1999, 468 Nr. 182—187 Abb. 7, 182-187; Khirbet edh-Dharih:
Dussart 2007, 210 Abb. 4, 3; Khirbet Shema: Meyers u. a. 1976, Taf. 8.7, 13-16; Knossos: Price 1992, 450 Nr. 218-219 Taf. 345, 218-219;
Koln: Fremersdorf 1958, 37 Taf. 71 u.; el-Lejjun: Jones 2006, 406 Nr. 99—103 Abb. 18.7, 99-103; Lousoi: Schauer 2005, 355 Abb. 1, B 11;
Mezad Tamar: Erdmann 1977, 121 Nr. 227-228 Taf. 4, 227-228; Petra: Keller 2006, 209 Typ VII.18a Taf. 11 a—c; Sagalassos: Lightfoot
1993a, 174 Nr. 5 Abb. 121, 5; Ticino: Biaggio Simona 1991, 81 f. Taf. 7, 176.2.026; 000.1.155; 139.2.009; Yanouh: Zaven 2005, 175 Taf. 4, 6.

185 Gawlikowska — al-As‘ad 1994, 29 f. Nr. 79 Taf. 5, 1.

186 Ruiitti 1991, 44 Form AR 38; Hoffmann 2002, 110 f. Typ C 3.5.13; Losone: Biaggio Simona 1991, 114 f. Taf. 12, 139.2.024; Marina
el-Alamein: Kucharczyk 2005, 94 Abb. 1, 4; Zypern: Vessberg 1956, 142 Abb. 44, 24.

187 Quseir al-Qadim: Meyer 1992, 27 Taf. 7, 130.

188 Isings 1957, 48 f. Form 34; Fremersdorf 1958, 37 f. 39 Taf. 72. 78 o.; Scatozza Horicht 1995, 42 f. Nr. 73-76 Taf. 29, 761; Barkoczi 1988, 72
f. Typ 34; Riitti 1991, 44 Form AR 37; Cool — Price 1995, 68 {.; Price — Cottam 1998, 73-75.

189 Samothrake: Dusenbery 1967, 46 Nr. 41 Abb. 41; Dusenbery 1998, 1085.

190 Amorium: Gill 2002, 47 Nr. 131 Abb. 1/12, 131; Dura-Europos: Clairmont 1963, Taf. 3, 94; Ephesos: Czurda-Ruth 2007, 107 Nr. 377
Taf. 14, 377; Judda: Katsnelson 2009, 164 f. Abb. 4, 2; Karthago: Fiinfschilling 1999, 468 Nr. 195 Abb. 8, 195; Nicopolis: Shepherd 1999,
333 Nr. 206 Abb. 11.9, 206; Quseir al-Qadim: Meyer 1992, 27 Taf. 7, 141; 8, 145; Nenna 2000, 23 Abb. 5; Petra: Keller 2006, 211 Typ
VIL.22b Taf. 11 m; Si: Dussart 1998, 80 Typ B VI.1112a21 Taf. 13, 10-11; 103 f. Typ B VIIL.132 Taf. 23, 3-6; Dussart 2003, Taf. 167,
17-20.

191 Nach Keller 2006, 211 geht die Laufzeit dieses diinnwandigen Typs nicht iiber das 2. Jh. hinaus; folglich bezeichnet er ein Fragment aus
einem Kontext des 4. Jhs. als Altstiick. Aufgrund des Vorkommens in Palmyra muss dieser Datierungsansatz neu iiberdacht werden.
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Typ VII.3.3
Konischer Becher mit nach auf3en gewolbtem, abgesprengtem Rand (109)

Es handelt sich um eine hohe konische Becherform, deren abgesprengter und iiberschliffener Rand nach auflen
gewolbt ist. Die Becher erreichen eine Hohe bis zu 20cm'®. Sie kommen vom 1. bis 4. Jh. vor'**. Anhand der
Bodengestaltung lassen sich verschiedene Varianten unterscheiden. Die Boden konnen flach bis konkav gestaltet
oder zu einem Standring geformt sein'**. Fiir die konischen Becher aus Petra konnte D. Keller ein chronologi-
sches Unterscheidungsmerkmal feststellen, wobei die Rénder der friihen Becher stidrker nach aufien gewdlbt sind
als jene der spidteren Exemplare'®. Gleiches gilt fiir die spéten konischen Becher aus Beirut, deren Rand nur mehr
schwach nach auBlen gebogen ist'®®. Die Laufzeit der dlteren Exemplare ist von der Mitte des 1. Jhs. bis in das
frithe 2. Jh. n. Chr. anzusetzen'”’. Spite Vertreter sind aus dem spiteren 3. und 4. Jh. bekannt'®®. In grofien
Mengen wurden diese in der Werkstatt von Jalame in der 2. Hilfte des 4. Jhs. produziert'®. Der Becher 109 ge-
hort in das 3. Jh. Er besteht aus gelblich-griinem Glas, einem typischen Merkmal fiir Gléser dieser Zeitstellung.

Typ VII.3.3a
Konische Becher mit nach auflen gewdlbtem, abgesprengtem Rand und Schliffrillen (110-111. 315-316. 346)

Dieser Subtyp unterscheidet sich vom vorhergehenden Grundtyp nur durch den Dekor von feinen horizontalen
Schliffrillen auf der Auflenseite. Bei dieser verzierten Variante gibt es ebenfalls frithe Vertreter des mittleren 1. bis
frithen 2. Jhs.?® und spite Parallelen aus dem 4. Jh.?*'. Die frithen konischen Becher aus Petra lassen sich wiederum
aufgrund des stirker nach aufien gewolbten Rands von den spiteren Exemplaren mit nur leicht nach auflen ge-
wolbtem Rand unterscheiden®”.

Die Becher 110-111 bestehen aus gelblich-griinem Glas und sind auf ihrer AuBenseite mit drei bzw. zwei feinen
Schliffrillen verziert*®. Sie datieren wie ihr Verwandter ohne Schliffverzierung in das 3. Jh. Thre Durchmesser be-
tragen 9—-10cm. Der Becher 111 ist dickwandiger, sodass er unter Umstinden nicht frei-, sondern in eine Halb-
form geblasen wurde. Doch spricht der Datierungsansatz eher gegen diese Vermutung®*. Eine weitere palmyreni-
sche Parallele stammt aus einem Hofgebdude des 3. Jhs.?®. Drei flache bzw. leicht konkave Boden (315-316.
346) mit konischem Wandansatz kdnnen mit groler Wahrscheinlichkeit den konischen Bechern zugewiesen
werden. Auch sie sind, wie die Randstiicke, der kontextuellen Auswertung nach in das 3., moglicherweise noch in
das 2. Jh. n. Chr. zu setzen.

192 Keller 2006, 213.

193 Isings 1957, 129 Typ 106¢1; 136-138 Form 109a; 109c; Goethert-Polaschek 1977, 64—67 Form 52a; 69-72 Form 53a; 7678 Form 58a;
Riitti 1991, 47 Form AR 66.1; Form AR 70; Price — Cottam 1998, 75 f. 121-123.

194 Ruiitti 1991, Taf. 64, 1392; 65, 1410. 1413-1414; 67, 1453-1456; 69, 1487-1489.

195 Keller 2006, 213.

196 Jennings 2006, Abb. 5.5, 1-11.

197 Ruiitti 1991, 44 Form AR 37.1. — Petra: Keller 2006, 213 Typ VII.25a Taf. 13 j; Ephesos: Czurda-Ruth 2007, 78 f. Nr. 190 Taf. 10, 190.

198 Barkoczi 1988, 80-83 Typ 47a—c Taf. 8, 93; 9, 96; Riitti 1991, 47 Form AR 64.1; Fiinfschilling 2000, 163—-167 Abb. 2. — Ain ez-Zara,
Amman, Bosra und Si: Dussart 1998, 80 f. Typ B VI.1112al; B VI.1112b1-b2 Taf. 13, 7-9. 15-20; Dussart 2003, Taf. 167, 21-23; Baalbek:
Hamel 2008, 211 Taf. 7, 6-7; Chersonesos: Golofast 2009, 303 f. Abb. 1, 2; Gerasa: Meyer 1988, 189 Abb. 5 U; Gindaros: Kramer 2004, 257
Nr. Gl 12 Taf. 144, Gl 12; Iasos: Contardi 2009, 125 Abb. 10; Karthago: Tatton-Brown 1984, 198 Nr. 35 Abb. 66, 35; Fiinfschilling 1999,
470-473 Nr. 208-218 Abb. 8, 208-218; el-Lejjun: Jones 2006, 404 Nr. 80 Abb. 18.5, 80; Mezad Tamar: Erdmann 1977, 128 Nr. 433 Taf. 5,
433; Nicopolis: Shepherd 1999, 333 Nr. 205. 207. 211-212 Abb. 11.9, 205. 207. 211-212; Pella: McNicoll 1992, Taf. 133, 15; Petra: Keller
2006, 213 Typ VIL.25a Taf. 13 k.

199 Weinberg — Goldstein 1988, 87-94 Abb. 4-46; 4-47.

200 Ruiitti 1991, 44 Form AR 37. — Cosa: Grose 1974, 40 Nr. 19 Abb. 4, 19; Dura-Europos: Clairmont 1963, Taf. 3, 94; Judda: Katsnelson 2009,
164 f. Abb. 4, 1; Koln: Fremersdorf 1958, 39 f. Taf. 80; Korinth: Davidson 1952, 101 Nr. 637 Abb. 8, 637; Locarno: Biaggio Simona 1991,
115 f. Taf. 13, 134.2.059; Petra: Keller 2006, 213 Typ VIL.25b Taf. 13 1; Quseir al-Qadim: Meyer 1992, 27 Nr. 143-144. 147-148 Taf. 7,
143-144; 8, 147-148; Sagalassos: Lightfoot 1993a, 174 f. Nr. 11-12 Abb. 121, 11-12; Tebtynis: Nenna 2000, 23 Abb. 5.

201 Isings 1957, 130 Form 106c2; 136138 Form 109a; 109c; Barkdczi 1988, 80-83 Typ 47a—d Taf. 9, 97. 99; 10, 104-107; Riitti 1991, 47 Form
AR 66.1; 70; 71; 72.1; 73; Cool — Price 1995, 88-92; Price — Cottam 1998, 121-123; Fiinfschilling 2000, 167 Nr. 4 Abb. 3, 4; Karanis:
Harden 1936, 149 Nr. 408 Taf. 4, 408; 15, 408; Karthago: Tatton-Brown 1984, 198 Nr. 34 Abb. 66, 34; Fiinfschilling 1999, 470-473 Nr. 208-218;
508 Nr. 632. 636. 640-641 Abb. 8, 208-218; 17, 632. 636; 18, 640-641; Petra: Keller 2006, 213 Typ VIL.25b Taf. 13 m; Si: Dussart 1998, 80
Typ B VI.1112a22 Taf. 13, 12—-14; Dussart 2003, Taf. 167, 24-28; Stabio: Biaggio Simona 1991, 100 f. Taf. 10, 234.1.001. — Im Schwarz-
meergebiet kommen konische Becher mit Schliffrillen noch bis in das beginnende 7. Jahrhundert vor: Golofast 2009, 304 Abb. 3, 2-3.

202 Keller 2006, 213.

203 Ployer 2008, 473 Nr. 16 Abb. 20, 16.

204 Vgl. Keller 2006, 197 f. Typ IV.2b.

205 Bylinski 1995, 243 f. Abb. 17, 12.
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Typ VII.3.4
Bauchiger Becher mit nach aufsen gewolbtem, abgesprengtem Rand (112)

Die Becher dieses Typs haben einen abgesprengten Rand, der nach auflien gewdlbt, bei einigen Exemplaren
jedoch wieder leicht nach innen gezogen ist. Es lassen sich von der Grofie her zwei Varianten unterscheiden: Die
kleineren Becher weisen einen Randdurchmesser von 9-10cm auf (z. B. 112), bei der groB3eren Variante kann der
Randdurchmesser etwa 13cm betragen (z. B. 113). Die unverzierten Becher kommen im gesamten romischen
Imperium und dariiber hinaus ab der Mitte des 3. Jhs. vor und sind bis in das friithe 5. Jh. nachgewiesen®®. Im
Osten diirfte die Form vereinzelt jedoch bereits an der Wende vom 1. zum 2. Jh. aufgekommen sein, wie Stiicke
aus Zypern®” und Paldstina®® nahelegen. 112 ist in das 4. Jh. n. Chr. zu datieren.

Typ VII.3.4a
Bauchige Becher mit nach auf3en gewdlbtem, abgesprengtem Rand und Schliffrillen (113-115)

Diese Becher unterscheiden sich vom vorhergehenden Typus durch ihre verzierte Auflenseite in Form von feinen
horizontalen Schliftrillen und kommen bereits ab der 2. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. vor*®. Die friihesten Stiicke sind
aus Episkopi auf Zypern bekannt?'?. Im gesamten Reich ist die Laufzeit dieser bauchigen Becher bis in das 4. Jh.
anzusetzen®*''. An den Beginn dieser Laufzeit ist der zur Hilfte erhaltene Becher 114 zu setzen, der an seiner
AuBenseite unterhalb des Rands und auf der Schulter je eine diinne Schliffrille besitzt und aus leicht bldulichem
Glas gefertigt ist>'2. Ahnlich sind die Becher 113 und 115, die beide in das 2. Jh. n. Chr. zu datieren sind.

Typ VII.3.5
Steilwandige Becher mit ausladendem, heifs verrundetem Rand (116-124)

Der ausladende Rand der Becher dieser Gruppe ist verdickt und heill verrundet. Die Randdurchmesser variieren
zwischen 7,5cm und 10cm. Soweit bestimmbar sind sie aus farblosem Glas gefertigt. Die Rénder der fritheren
Stiicke sind nur leicht verdickt, wie etwa bei 116-119 und 124, und datieren alle in das 1. Jh. oder an den Beginn
des 2. Jhs. n. Chr. Ebenfalls in diesen Zeitraum gehdrende, vergleichbare Stiicke stammen aus Ain ez-Zara, Beirut
und Jerusalem?'®. Becher mit ausladendem Rand treten in den romischen Ostprovinzen bis in das 4. Jh. auf?'“.
Der Rand des Bechers 120 ist wesentlich stirker verdickt als bei den zuvor genannten Fragmenten. Einen
mandelformigen Querschnitt zeigen 121-122, die eine Parallele in einem mittelkaiserzeitlichen Becher aus
Lousoi haben?'®. Der Rand 123 weist eine leichte Innenkehlung auf und ist nicht iiber das mittlere 3. Jh. hinaus zu
datieren.

206 Isings 1957, 113 f. Form 96a; Goethert-Polaschek 1977, 50-56 Form 49a; Barkdczi 1988, 56 f. Typ 13 Nr. 17-19; Riitti 1991, 46 Form AR
60.1; Hoffmann 2002, 127 f. Typ C 3.0.13.9. — Ain ez-Zara: Dussart 1998, 89 f. Typ B VIL.212 Taf. 17, 7; Athen: Weinberg — Stern 2009, 92.
121 Nr. 178-183 Abb. 12, 178-183; Baalbek: Hamel 2008, 211 Taf. 7, 8; Beirut: Jennings 2006, 8688 Abb. 5.3; 5.4; Caesarea Maritima:
Israeli 2008, 382 Nr. 136; 407 Abb. 136; La Olmeda: Abasolo u. a. 2004, 17 Nr. 10 Abb. 6, 10; Petra: Keller 2006, 214 Typ VII.27a Taf. 14 k;
Rom: Sternini 2001, 45 Nr. 68 Abb. 9, 68; Zeugma: Dussart 2006, 52 f. Taf. 78 Abb. 3, 1; Zypern: Vessberg 1956, 133 Abb. 42, 18-20; im
nordlichen Barbarikum (z. B. Ddanemark, Norwegen): Ekholm 1963, 37 Abb. 33-34.

207 Grose 1986, 189. 191 Nr. 8-9 Abb. 1, 8-9.

208 Ain ez-Zara: Dussart 1998, 71 f. Typ B 1.5221 Taf. 8, 31; Jerusalem: Gorin-Rosen 2005, 197 Abb. 1, 5.

209 Isings 1957, 114-116 Form 96b1; Riitti 1991, 45 f. Form AR 53; 60.1; Cool — Price 1995, 79-82; Price — Cottam 1998, 96 f.

210 Oliver 1983, 251 Nr. 52-53 Abb. 4, 52-53 Taf. 41, 11-12.

211 Agypten: Arveiller-Dulong — Nenna 2005, 435 Nr. 1209 Taf. 110, 1209; Anemurium: Stern 1985, 37-39 Abb. 1; Athen: Weinberg — Stern
2009, 92. 121 Nr. 175-176 Abb. 12, 175-176; Dura-Europos: Clairmont 1963, 96 Nr. 426-427 Taf. 10, 426-427; Ephesos: Czurda-Ruth
2007, 106 f. Nr. 376 Taf. 14, 376; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 95-97 Abb. 4-49, 477-480; Karanis: Harden 1936, 122 f. Nr. 330
Taf. 15, 330; Karthago: Fiinfschilling 1999, 455 Nr. 107 Abb. 5, 107; Muralto: Biaggio Simona 1991, Taf. 5, 176.2.219; Nicopolis: Shepherd
1999, 333 Nr. 210 Abb. 11.9, 210; Petra: Keller 2006, 214 f. Typ VIL.27b Taf. 14 I-n; Quseir al-Qadim: Meyer 1992, 27 Taf. 7, 132-136;
Rom: Sternini 2001, 44 Nr. 55 Abb. 9, 55; Sagvar: Barkéczi 1988, 57 f. Nr. 20; Tyros: Harden 1949, 152 Abb. 1, 8.

212 Ployer 2008, 471 Nr. 7 Abb. 20, 7.

213 Ain ez-Zara: Dussart 1998, 69 Typ B 1.4231 Taf. 7, 25; Beirut: Jennings 2006, 72 Abb. 4.1, 9—10 ; Jerusalem: Ariel 1990, 163 Nr. GL 90 Abb.
33, GL 90.

214  Ain ez-Zara, Amman, Bosra, Gerasa, ST und Umm Qeis: Dussart 1998, 98-101 Typ B VIII.1221a Taf. 22, 1-31; Dussart 2003, Taf. 167, 29—
30. 33; Amorium: Gill 2002, 43 f. Nr. 97 Abb. 1/8, 97; 1/12, 150; Beirut: Jennings 2006, 131 f. Abb. 6.7, 4-5; Ephesos: Steskal 2008, Taf.
344, G 15; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 41 Abb. 4-2, 6-7; Karthago: Tatton-Brown 1984, 198 Nr. 29-30 Abb. 66, 29-30;
Khirbet Shema: Meyers u. a. 1976, Taf. 8.6, 1; Lousoi: Schauer 2005, 355 Abb. 1, B 12; Mezad Tamar: Erdmann 1977, 132 Nr. 571 Taf. 6,
571; Quseir al-Qadim: Meyer 1992, Taf. 7, 127-130; Qusair as-Saila: Konrad 2001, Taf. 102, 1.

215 Schauer 2005, 355 Abb. 1, B 13.

154



Typologie der Glaser

Typ VII.3.5a
Steilwandiger Becher mit ausladendem, heif3 verrundetem Rand und gleichfarbigem Faden (125)

Diese Becher haben das gleiche Aussehen wie der vorhergehende Typ, sind jedoch zusitzlich auf der Auflenseite
mit einem gleichfarbigen horizontalen Faden verziert. Der Korper kann steilwandig oder leicht konkav geformt
sein. Die Boden dieser steilwandigen Becher konnen unterschiedlich geformt sein, wobei es regionale Unter-
schiede gibt. Wihrend Becher in den westlichen Provinzen einen doppelten Standring oder Rohrchenstandring
aufweisen, besitzen Formen aus dem Osten einen einfachen konkaven Boden?'.

Westliche Parallelen treten von der Mitte des 2. bis zur Mitte des 3. Jhs. auf?"’. In den Ostlichen Provinzen diirfte
der Beginn ihrer Verbreitung erst im 3. Jh. einsetzen und die Laufzeit bis in das mittlere 4. Jh. reichen?'®. Der
Fundkontext des Bechers 125 bestitigt diesen Datierungsansatz.

Typ VIIL.3.6
Steilwandiger Becher mit stark auswdrts gebogenem, heif3 verrundetem Rand (126)

Im Gegensatz zur Gruppe der Becher mit ausladendem Rand sind die Rinder dieser Becher stark nach auflen
gebogen (etwa 45° und mehr). Fast schon horizontal ist der Rand des Bechers 126. Parallelen zeigen einen leicht
konvexen Korper und einen konkaven Boden oder gefalteten Standfuf3?'®. Die Stiicke sind in den verschiedenen
Farbtonen naturfarbenen Glases gefertigt.

Im Westen kommen die Becher in der Spitantike im 4. und 5. Jh. vor?®®. Im Osten und in Nordafrika sind sie
wesentlich frither, vom 1. bis in das 3. Jh., nachgewiesen®*!. 126 stammt aus einem Kontext des 3. Jhs.

Typ VIL.3.7
Steilwandige Becher mit vertikalem, heifs verrundetem Rand (127-142)

Steilwandige Becher stellen in mehreren Gegenden des romischen Reichs eine Leitform des 2. und 3. Jhs. dar und
sind auch unter den bereits bekannten Glisern aus Palmyra oft vertreten®?. Zusitzlich zur steilen Wandung weist
diese Gruppe eine mehr oder weniger verdickte und heifl verrundete vertikale Randpartie auf. Der Rand von 139
ist unterschnitten, bei 140-141 dreieckig und bei 142 mandelférmig verdickt. Der Randdurchmesser der Becher
betrdgt zwischen 7cm und 13 cm. Die Bodenbildung kann unterschiedlich ausfallen: Die Boden konnen mit ein-
fachem oder doppeltem Fadenstandring, massivem Standring, gefaltetem Fufl oder Rohrchenstandring ausge-
stattet oder einfach hochgewdlbt sein.

Es handelt sich um einen langlebigen Bechertyp, der im Osten des romischen Reichs vom spiten 1. Jh. bis in das
8. Jh. n. Chr. zu finden ist**. In den Westprovinzen scheint seine Laufzeit kiirzer zu sein; dort ist sein Vorkommen
vom 2. Jh. bis zum Beginn des 5. Jhs. belegt??*. Die palmyrenischen Fragmente stammen ebenfalls aus Fund-
kontexten des 2. bis 5. Jhs.

216 Price — Cottam 1998, 101; Weinberg — Goldstein 1988, 63.

217 Riitti 1991, 48 Form AR 82; Price — Cottam 1998, 101-103 Abb. 38 b.

218 Beirut: Jennings 2006, 110 Abb. 5.23, 3; Dura-Europos: Clairmont 1963, 54 Nr. 226-228. 230 Taf. 6, 226-227; Jalame: Weinberg — Gold-
stein 1988, 63 f. Abb. 4-25; Khirbet Shema: Meyers u. a. 1976, Taf. 8.6, 6; Knossos: Price 1992, 447 Nr. 169 Taf. 344, 169; el-Lejjun: Jones
2006, 397 Nr. 14 Abb. 18.1, 14; Petra: Keller 2006, 208 Typ VII.15b Taf. 10 f.

219 Price — Cottam 1998, 130 Abb. 54.

220 Price — Cottam 1998, 129-131.

221 Ain ez-Zara, Amman, Bosra, Gerasa und Umm Qeis: Dussart 1998, 101-103 Typ B VIII.1222 Taf. 22, 34-53; Ephesos: Schitzschock 2010,
Taf. 139, A-G 22; A-G 23; Karthago: Fiinfschilling 1999, 506 Nr. 602 Abb. 16, 602; Nicopolis: Shepherd 1999, 330 Nr. 192-193 Abb. 11.8,
192-193; Tyros: Harden 1949, 152 Abb. 1, 6 Taf. 49, 3.

222 Isings 1957, 102 Form 85b; Goethert-Polaschek 1977, 48 f. Form 47a; Riitti 1991, 85; Cool — Price 1995, 82-85; Price — Cottam 1998,
99-101 Abb. 37; Hoffmann 2002, 129-131 Typ C 3.0.22.81. — Palmyra: Bylinski, Abb. 16 Nr. 1. 3-9. 11. 13.

223 Agypten: Arveiller-Dulong — Nenna 2005, 436 Nr. 1212 Taf. 110, 1212; Ain ez-Zara, Amman, Bosra, Gerasa und Umm Qeis: Dussart 1998,
95 f. Typ B VIIL.111; B VIIL.112 Taf. 261, 1-17; Beirut: Jennings 2006, 65 Abb. 3.7, 1. 4; Delos: Nenna 1999, 177 Nr. D 9 Taf. 35, D 9;
Dura-Europos: Clairmont 1963, 103 Nr. 473 Taf. 11, 473; el-Lejjun: Jones 1987, 625. 628 Abb. 130, 40; 134, 64-65; Ephesos: Steskal 2008,
Taf. 345, G 57; Schitzschock 2010, Taf. 138, A-G 19; A-G 20; Jerusalem: Ariel 1990, 163 Nr. GL 91; GL 93; GL 94 Abb. 33, GL 91; GL 93;
GL 94; Karthago: Fiinfschilling 1999, 474 Nr. 255 Abb. 9, 255; Khirbet edh-Dharih: Dussart 2007, 209 Abb. 3, 2 a; Knossos: Price 1992, 448
Nr. 85-86 Taf. 344, 85-86; Kourion: Grose 1986, 189. 191 Nr. 10-11 Abb. 1, 10-11; Mezad Tamar: Erdmann 1977, 139 Nr. 781 Taf. 7, 781;
Nicopolis: Shepherd 1999, 328 Nr. 158 Abb. 11.8, 158; Palmyra: Bylinski 1995, Abb. 16, 1. 3-9. 11. 13; Petra: Keller 2006, 215 f. Typ
VIL.28a; 217 Typ VII.29a; VIL.29b; VII.31a; Qusair as-Saila: Konrad 2001, Taf. 102, 2—4. 7; Yanouh: Zaven 2005, 175 Taf. 4, 11; Zypern:
Vessberg 1952, 120 Taf. 3, 1-2; Hayes 1975, 64 Nr. 181 Abb. 5, 181.

224 Isings 1957, 134 Form 108a; Riitti 1991, 49 Form AR 98.1; Barkdczi 1988, 69 f. Nr. 59. 61 Taf. 6, 59. 61.
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Typ VII.3.7a
Steilwandiger Becher mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand und innerer Schliffrille (144)

Der Becher 144 unterscheidet sich von der vorhergehenden Gruppe durch eine horizontale Schliffrille innen unter
dem verdickten Rand. Das Stiick ist ohne Parallelen und in das 2./3. Jh. zu setzen. Damit fillt es in dieselbe Lauf-
zeit wie die der unverzierten steilwandigen Becher.

Typ VIL.3.7b
Steilwandige Becher mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand und gleichfarbigem Faden (145-150)

Dieser Bechertyp unterscheidet sich von der vorhergehenden Gruppe durch einen auf der Auflenseite aufgelegten
Faden. Die Fiden der palmyrenischen Stiicke besitzen alle dieselbe Farbe wie die Gefi3e selbst, die aus farb-
losem bzw. leicht bldulichem Glas gefertigt sind. Die Randdurchmesser variieren von 5,5cm bis 12,5 cm.

Wie die Exemplare ohne Fadenzier kommen diese Becher ebenfalls bereits Ende des 1. Jhs. n. Chr. auf und sind
im gesamten romischen Reich bis in das 4. Jh. verbreitet, wobei der Schwerpunkt in der 2. Hélfte des 2. und der
1. Hilfte des 3. Jhs. liegt?®. In diese Zeitspanne lassen sich auch die beiden Fragmente 145-146 einordnen*®.
Dass die steilwandigen Becher zum Fadenring noch zusitzlich einen Schliffdekor aufweisen konnten, zeigt ein
Stiick aus Kourion auf Zypern®”’. Auf der Wandung sind zwei Reihen diinner ovaler Facetten zu sehen, wie sie
auch auf dem Boden mit doppeltem Standring eingraviert sind. Zu einem derartigen Becher gehort der fast zu
Ginze erhaltene Boden 147, der innerhalb des inneren Standrings an der Stelle der urspriinglichen Heftnarbe eine
runde Facette aufweist. Als Parallele kann ein Stiick aus Dura-Europos aus dem 2. Jh. genannt werden®?*, doch
diirfte 147 aufgrund der Keramikdatierung wohl noch im 1. Jh. produziert worden sein. Die beiden Bodenfragmente
148-149 sind gleichfalls steilwandigen Bechern zuzuordnen und datieren in das 2. und 3. Jh.

Zu einem kleineren Becher gehort das nur leicht verdickte Randfragment 150 mit Fadenring. Diese kleinen
Exemplare sind im Vorderen Orient vorwiegend im 3. und 4. Jh. zu finden®”. Daneben gibt es Becher mit der
gleichen Randgestaltung und einem aus einem soliden Knopf und flacher Fufiplatte bestehenden Standful3. Diese
auch als Pokale bezeichneten Gefifle kommen wesentlich seltener und ab der 2. Hilfte des 2. Jhs. bis zum Beginn
des 3. Jhs. vor*.

Typ VIL.3.8
Steilwandige Becher mit nach innen gebogenem, heif3 verrundetem Rand (151-154)

Diese Becher dhneln stark jenen des Typs VIIL.3.10, jedoch ist der Rand leicht einwirts gebogen. Bei 154 ist er
zudem mandelférmig verdickt. Vergleichbare Exemplare kommen in Ephesos und Hanita zur Zeit der Soldaten-
kaiser vor®*!. In Moesien gibt es diese Becher moglicherweise schon im spiten 2. Jh. n. Chr.?*2. Bereits in die
1. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. bzw. vor 70 n. Chr. werden ein Becher aus Samothrake®? und ein Randfragment aus
Jerusalem?* datiert. So wie bei ihren Verwandten mit geradem Rand ist die Laufzeit der steilwandigen Becher mit
nach innen gebogenem Rand in den palidstinischen, arabischen und nordafrikanischen Provinzen sowie im
Schwarzmeergebiet bis in das 8. Jh. nachgewiesen®. Alle vier palmyrenischen Stiicke stammen aus Kontexten
des 2./3. Jhs.

225 Riitti 1991, 49 Form AR 98.2; 85 f.; Price — Cottam 1998, 101-103 Abb. 38; Hoffmann 2002, 117 f. Typ C 3.7.22.8; Caesarea Maritima:
Israeli 2008, 378 Nr. 90; 403 Abb. 90; Dura-Europos: Clairmont 1963, 54 f. Nr. 231-233 Taf. 6, 231-232; Jalame: Weinberg — Goldstein
1988, 61 Nr. 162 Abb. 4-23, 162; Karanis: Harden 1936, 143 Nr. 362-364 Taf. 15, 362-364; Mezad Tamar: Erdmann 1977, 141 Nr. 856-871
Taf. 7, 856; Petra: Keller 2006, 216 Typ VII.28b; 217 Typ VIL.30b; 218 Typ VIL31b; Samaria: Crowfoot 1957, 410 Nr. 14 Abb. 94, 14
Taf. 25, 4; Zypern: Vessberg 1952, 115 f. Taf. 1, 28; Vessberg 1956, 134. 196 f. Abb. 42, 28; Barkoczi 1996, 28 f. Nr. 27 Taf. 3, 27.

226 Ployer 2008, 471 Nr. 8 Abb. 20, 8.

227 Harden u. a. 1968, Abb. 2 a.

228 Dura-Europos: Clairmont 1963, Taf. 8, 322; 9, 323; 30, 322.

229 Gerasa: Dussart 1998, 96 Typ B VIIL.121 Taf. 21, 18; Karanis: Harden 1936, Taf. 15, 362-364; Petra: Keller 2006, 216 Taf. 15 e.

230 Price — Cottam 1998, 104—106 Abb. 40.

231 Ephesos: Schitzschock 2010, Taf. 255, B-G 14; B-G 15; Hanita: Barag 1978, 21 Nr. 42 Abb. 11, 42 Taf. 4, 42.

232 Shepherd 1999, 328 Nr. 144 Abb. 11.8, 144.

233 Samothrake: Dusenbery 1967, 47 Nr. 43 Abb. 43.

234 Ariel 1990, 156 Nr. GL 24 Abb. 30, GL 24.

235 Ain ez-Zara, Amman, Bosra, Gerasa und Umm Qeis: Dussart 1998, 104—106 Typ B VIIL.15 Taf. 23, 8-33; Chersonesos: Golofast 2009, 305
Abb. 4, 7; el-Lejjun: Jones 1987, 625 Abb. 130, 41; Karthago: Tatton-Brown 1984, 198 Nr. 27 Abb. 66, 27; Fiinfschilling 1999, 473-476
Nr. 251-260 Abb. 9, 251-260; Pella: Smith — McNicoll 1992, 137 Nr. 7 Taf. 96; O’Hea 1992, 259 Abb. 10; Petra: Keller 2006, 218 Typ
VII.32a; Yanouh: Zaven 2005, 176 Taf. 6, 5; Zypern: Vessberg 1952, 115 Taf. 1, 27; 120 Taf. 3, 3.
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Typ VIL.3.9
Konische Becher mit schrigem, heif3 verrundetem Rand (155-165)

Der heif3 verrundete Rand dieser Becher ist schrig ausgerichtet, die Wandung verlduft konisch nach unten. Thr
Randdurchmesser betrdgt zwischen 7cm und 11 cm. Zumeist sind die Becher aus naturfarbenem, bldulichem bis
griinlichem, seltener aus farblosem Glas hergestellt. Im Osten und in Nordafrika kommen konische Becher vor-
wiegend vom 4. bis 7. Jh. vor**. Vereinzelt tritt der Typus jedoch bereits im 1. Jh. n. Chr. auf?’. In den West-
provinzen hingegen hat dieser Bechertyp eine durchgehend friihe Laufzeit vom letzten Viertel des 1. Jhs. bis in
das 3. Jh.28. 155-165 stammen aus Kontexten des 1. bis 4. Jhs. n. Chr. Ein weiteres Fragment ist aus einem Hof-
gebidude des 3. Jhs. ebenfalls aus Palmyra bekannt*®. Es ist daher anzunehmen, dass zumindest in den Gstlichen
Provinzen des Reichs konische Becher mit schrigem Rand eine wesentlich lingere Laufzeit haben und schon wie
ihre Parallelen in den Westprovinzen bereits im 1. Jh. n. Chr. auftreten.

Typ VII.3.9a
Konischer Becher mit schriigem, heif3 verrundetem Rand und Schliffrille (166)

Bei dem Becher 166 handelt es sich um einen Subtyp der vorhergehenden Form, der zusitzlich auf der Au3en-
seite unter dem Rand eine feine horizontale Schliffrille besitzt. Mangels Vergleichsbeispielen kann fiir das Stiick
eine Datierung in das 1./2. Jh. nur anhand der kontextuellen Auswertung gegeben werden.

Typ VII.3.10
Konische Becher mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand (167-184)

Hauptkennzeichen dieser Becher ist der vertikale, leicht verdickte und heif} verrundete Rand, der in einem sanften
Knick in die konisch verlaufende Wandung iibergeht. Manchmal ist er sogar leicht nach innen geneigt. Die Rand-
durchmesser betragen 7,5 cm bis 10cm. Die Becher sind vorwiegend aus naturfarbenem, vereinzelt aus farblosem
Glas gefertigt. Im Westen ist dieser Typ vor allem aus spitantiken Kontexten bekannt*. Im Osten des romischen
Reichs kommt er vorwiegend im 3. und 4. Jh. vor**'. Ein Weiterleben dieses Bechertyps bis in das 7./8. Jh. be-
zeugen Funde aus Anemurium, Mezad Tamar, Petra und Karthago sowie aus dem Schwarzmeergebiet*?. In Palmyra
haben diese Becher eine wesentlich friihere Laufzeit vom 1. bis in das 4. Jh.>*.

Typ VIL.3.11
Bauchige Becher mit auswdirts gebogenem, heif3 verrundetem Rand (185-193)

Bei diesen bauchigen Bechern ist der rund geschmolzene Rand nach auBlen gebogen und verdickt. Die Durch-
messer betragen zwischen 7cm und 12cm, das Glas ist bldulich-griin oder farblos. Gefille dieser Art kommen
vorwiegend im 2. und 3. Jh. n. Chr. vor, so etwa in Dura-Europos oder in Palmyra selbst***. Bauchige Becher mit

236 Ain ez-Zara, Amman, Bosra, Gerasa und Umm Qeis: Dussart 1998, 106-110 Typ B VIIL.2112-2113 Taf. 24, 1-44; 124-127 Typ B 1X.31
Taf. 30, 29-51; 31, 1-42; Beirut: Jennings 2006, 170 f. Abb. 7.18, 1; Dhiorios/Zypern: Catling 1972, 77 Abb. 41, G 12; G 14; G 17; Ephesos:
Steskal 2008, Taf. 346, G 85; 347, G 93; Gerasa: Meyer 1988, 189 Abb. 5 W; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 62 Nr. 187 Abb. 4-24, 187,
Karthago: Fiinfschilling 1999, 473-476 Nr. 236-239 Abb. 9, 236-239; Khirbet Shema: Meyers u. a. 1976, Taf. 8.4, 16-19; Petra: Keller
2006, 219 Typ VIIL.34a Taf. 16 m; Sagalassos: Lightfoot 1993a, 175 Nr. 19-22 Abb. 121, 19-22.

237 Ephesos: Gassner 1997, 215 Nr. 887-888 Taf. 69, 887-888; Zypern: Vessberg 1952, 123 Taf. 4, 4.

238 Ruiitti 1991, 48 Form AR 77.

239 Bylinski 1995, 242 Abb. 16, 2.

240 La Olmeda: Abdsolo u. a. 2004, 26 Nr. 27 Abb. 9, 27; Pannonien: Barkdczi 1988, 82 f. Nr. 98. 100. 102 Taf. 9, 98. 100. 102; Rom: Sternini
2001, 49 Nr. 90-93 Abb. 10, 90-92; 11, 93.

241 Baalbek: Hamel 2008, 216 Taf. 8, 1; Beirut: Jennings 2006, 131 f. Abb. 6.7, 6; Ephesos: Steskal 2008, Taf. 346, G 68; Jalame: Weinberg —
Goldstein 1988, 45 Abb. 4-5, 47-48; Sagalassos: Lightfoot 1993a, 175 Nr. 17 Abb. 121, 17; Zypern: Vessberg 1952, 115 Taf. 1, 27.

242 Anemurium: Stern 1985, 45 Abb. 3; Mezad Tamar: Erdmann 1977, 138 Nr. 774 Taf. 7, 774; Petra: Keller 2006, 218 Typ VII.33a Taf. 16 j;
Karthago: Fiinfschilling 1999, 473-476 Nr. 228-234. 242-244 Abb. 9, 228-234. 242-244; Chersonesos: Golofast 2009, 305 Abb. 4, 1-4.

243 Ein weiteres Randfragment stammt aus Grab C der Siidost-Nekropole von Palmyra aus dem 2. Jh.: Higuchi — Izumi 1994, 83 Abb. 65, 65
Taf. 55, 65.

244  Dura-Europos: Clairmont 1963, 103 Nr. 480 Taf. 11, 480; Palmyra: Bylinski 1995, Abb. 17, 10.
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ausbiegendem Rand haben im Osten eine Laufzeit bis in das beginnende 5. Jh. n. Chr.>*. In den westlichen
Provinzen hingegen setzt ihre Verbreitung bereits in der 2. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. ein und geht nicht tiber das
3. Jh. hinaus*¢. Die neun Randfragmente 185-193 sind in die Zeit zwischen dem 2. und 4. Jh. zu datieren.

Typ VII.3.12
Becher und Schalen mit Schliffdekor

Facetten- und Furchenschliff gab es bereits in Assyrien im 8. Jh. v. Chr. In romischer Zeit tauchte er wieder ab
dem 2. Drittel des 1. Jhs. n. Chr. auf?’. Gldser mit geometrischen Schliffmustern erlebten vor allem im 3. Jh. einen
Hohepunkt und waren zudem auch weit verbreitet>*. Anhand des bisher bekannten Formen- und Musterspektrums
werden bislang mindestens vier Produktionszentren angenommen, von denen eines auflerhalb des romischen
Reichs an der nordlichen Schwarzmeerkiiste?* (vermutlich in Tanais) zu suchen ist. Weitere Zentren sind im Raum
Ko61n?°, in Pannonien (vorwiegend in Intercisa und wahrscheinlich auch in Gorsium)®' sowie in Dura-Europos®? zu
nennen. In Dura-Europos nehmen Gliser mit Schliffverzierung etwa ein Fiinftel des Glasbestands ein®. Es ist also
nicht verwunderlich, dass diese Gruppe auch in Palmyra vertreten ist, wenngleich in deutlich geringerer Menge.
Der Hohepunkt der Produktion der Schliffglédser lag in der 2. Hilfte des 2. und der 1. Hélfte des 3. Jhs.?*. Danach
kam es in beinahe allen Zentren zu einem deutlichen Riickgang der Produktion. In Dura-Europos endete sie mit
der Zerstorung der Stadt durch die Sassaniden im Jahr 256 n. Chr..

Typ VIL.3.12a
Becher mit vertikalem, abgesprengtem und iiberschliffenem Rand und grofien ovalen und runden Facetten (194—
195)

Diese steilwandigen Becher sind aus farblosem dickwandigem Glas und zeigen auf der AuBenseite grof3e runde
und ovale eingeschliffene Facetten, zwischen denen breite Stege stehen geblieben sind>¢. Typisch fiir diese Art
der Gefile ist der mathematische Entwurf der Facetten, bei dem der grof3e tiefe Rundschliff, der die Standfldache
bildet, von sieben regelmifig verteilten, kreisrunden Rundschliffen umgeben wird®’. Die meist farblosen Becher
treten im 3. und 4. Jh. sowohl im Osten als auch im Westen des romischen Reichs auf**®*. Die Beliebtheit und
weite Verbreitung dieser Gefifle bezeugen mehrere Funde im skandinavischen und asiatischen Raum?.

Aus Sondage I sind 31 Fragmente eines Bechers dieses Typs bekannt, von dem die gesamte Form rekonstruierbar
ist (194)*°, Unter dem abgesprengten Rand verlaufen zwei parallele horizontale Schliffrillen. Unter diesen folgen
eine Reihe aus zwolf langsovalen Schlifffacetten und darunter eine weitere Reihe aus sieben runden Facetten. Die

245 Amman, Bosra, Gerasa und Umm Qeis: Dussart 1998, 90 Typ B VII.221 Taf. 17, 8-16; Araq el-Emir: Lapp 1983, 52 Nr. 5 Abb. 22, 5; Beirut:
Jennings 2006, 73 Abb. 4.3, 1-2; 108 f. Abb. 5.22; el-Lejjun: Jones 1987, 626 Abb. 133, 56; Jones 2006, 397 Nr. 11 Abb. 18.1, 11; Ephesos:
Gassner 1997, 216 Nr. 895 Taf. 69, 895; Schitzschock 2005, Taf. 230 Nr. G 25 — G 27; Czurda-Ruth 2007, 111 Nr. 401 Taf. 15, 401; Jalame:
Weinberg — Goldstein 1988, 40 Abb. 4-1, 4; Jerusalem: Gorin-Rosen 2005, 199 f. Abb. 1, 11; Labraunda: Hellstrom, 85 Nr. 14 Taf. 40 Nr. 14;
Mezad Tamar: Erdmann 1977, 141 Nr. 853 Taf. 7, 853; Nicopolis: Shepherd 1999, 328 Nr. 167 Abb. 11.8, 167; Petra: Keller 2006, 221 Typ
VII.38; Sagalassos: Lightfoot 1993a, 177 f. Nr. 33—45 Abb. 121, 33-45; Zypern: Vessberg 1952, 114 f. Taf. 1, 22; Vessberg 1956, 143. 198 f.
Abb. 44, 39. 41.

246 Isings 1957, 111 Form 94; Goethert-Polaschek 1977, 45 Form 38; Barkéezi 1988, 205 f. Typ 181; Riitti 1991, 50 Form AR 104.1; Price —
Cottam 1998, 112 f.; Hoffmann 2002, 131 f. Typ C 3.0.23.

247 Oliver 1984, 40 £.; v. Saldern 2004, 360.

248 v. Saldern 2004, 368 f.

249 Sorokina 1969, 78; Sorokina 1978, 111-122; Gomolka-Fuchs 1999; v. Saldern 2004, 384. 549.

250 Fremersdorf 1967, 9-17.

251 Barkocezi 1986, 186—-189.

252 Clairmont 1963, 56-86.

253 Clairmont 1963, 56.

254 Ruiitti 1991, 95; Stern 2001, 137.

255 Nur im Rheinland wurden Schliffglédser bis in das 4. Jh. produziert, wobei nun zunehmend geometrische Formen im Vordergrund standen,
vgl. Schitzschock 2005, 306 mit Anm. 17.

256 Mit groBer Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um freigeblasene Becher. Es ist jedoch nicht ganz auszuschliefen, dass sie aus gepress-
ten Rohlingen entstanden sind. Aufgrund des schlechten Erhaltungszustands sind auf der Innenseite der Gefille keine Spuren sichtbar; vgl.
dazu Lierke 2009, 75.

257 Stern 2001, 338.

258 Dura-Europos: Clairmont 1963, 68-70 Nr. 258-264 Taf. 7, 248; 25, 260; 26, 261-262; Gloucester: Cool — Price 1995, 77 f. Nr. 419 Abb. 5.8,
419; Koln: Fremersdorf 1967, Taf. 33 u.; Petra: Keller 2006, 212 Typ VII.23a.

259 Varpelev/Dénemark: Ekholm 1963, 34 Abb. 11; Fremersdorf 1967, Taf. 36 o.; Sakrau/Polen: v. Saldern 2004, 376 Taf. 50, 318; Iran: Stern
2001, 353 Nr. 200; s. auch Recent Important Acquisitions Made by Public and Private Collections in the United States and Abroad, JGS 39,
1997, 157 Abb. 1. — Vor allem als Grabbeigaben dienten Becher mit Facettenschliff in Japan, China und Korea: Stern 2001, 338; Lierke 1999,
138 f. — Ein mit dem Becher 194 beinahe identes Stiick stammt aus einem Grab in Xinjiang/China: Zhiyong 2010, 192 Abb. 2 1.

260 Ployer 2008, 473 f. Nr. 17 Abb. 20, 17.
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Standflache wird durch einen grolen Rundschliff gebildet. Der Becher ist in das 3. Jh. zu datieren. Ein weiteres
Fragment (195) mit den Ansitzen von fiinf Facettenschliffen ist bereits in das 4. Jh. zu setzen.

Typ VII.3.12b
Becher und Schalen mit vertikalem, abgesprengtem und iiberschliffenem Rand und
kleinen ovalen und runden Facetten (196-202)

Dieser Subtyp unterscheidet sich vom vorhergehenden durch deutlich kleinere Facetten. Auch ist die Glasstirke
etwas diinner. Sieben farblose Fragmente aus Palmyra lassen sich aufgrund des erhaltenen Wandverlaufs steil-
wandigen Bechern zuordnen (196-202), wenngleich bei einigen Stiicken eine Rekonstruktion als Schale nicht
auszuschlieBen ist. Die Exemplare sind in das 2. und 3. Jh. zu datieren. Die Becher 196-198 zeigen iiber den

Facetten eine doppelte horizontale Schliffrille. Vergleichbare Becher und Schalen kommen im gesamten romischen

Reich und in den angrenzenden Gebieten von der 2. Hilfte des 1. Jhs. bis in das 4. Jh. vor®!.

Das Fragment 202 besitzt auf seiner AuBenseite zwei noch sichtbare Reihen eingeschliffener schmaler ovaler
Facetten. Unter diesen ist eine Reihe kleiner runder Facetten zu erkennen. Zahlreiche Parallelen lassen sich aus
Dura-Europos (vor 256 n. Chr.), aber auch aus Hatra (vor 241 n. Chr.) anfithren®®>. Ein Fragment aus einem
Kontext des 4. Jhs. aus Petra zdhlt D. Keller zu den Altstiicken®®, doch sind Becher mit Schliffdekor aus
schmalen ovalen Facetten in den westlichen Provinzen sowie im Schwarzmeergebiet vom 2. bis in das 4. Jh. be-
kannt***, Das Stiick aus Palmyra lésst sich gut in die allgemeine Laufzeit vom 2. bis 3. Jh. einordnen.

Flaschen und Kriige

Da bei den folgenden Stiicken aufgrund fehlender Henkel(ansitze) nur selten zwischen Flaschen und Kriigen zu
unterscheiden ist, werden generell die Flaschen beschrieben und hiufig auch Kriige als Vergleiche herangezogen. Die
Krug-Typen werden deshalb nicht nochmals extra angefiihrt, sondern stehen neben den Flaschen-Typen.

Typ VIL.7.1
Flaschen mit schrdgem, heif3 verrundetem Rand und konischem Hals (203-208)

Von diesen Flaschen sind nur der verrundete gerade Rand und der sich nach unten hin verjiingende Hals erhalten.
Der Korper diirfte wohl kugelig oder zylindrisch und der Boden konkav zu ergiinzen sein. Die Randdurchmesser
betragen zwischen 3cm und 6,5 cm. Die Flaschen sind meist aus naturfarbenem blaugriinem, seltener aus farb-
losem Glas gefertigt.

Flaschen mit langem konischem Hals zidhlen im gesamten rémischen Reich zu den typischen Hochformen der
Spitantike. Zudem gehoren sie zu einer langlebigen Form, die vom 3. Jh. bis in das 8. Jh. reicht*®. 203-208 hin-
gegen sind wesentlich frither zu datieren. Sie kommen bereits im 1. Jh. n. Chr. auf und reichen bis in das 4. Jh.

261 Isings 1957, 114—116 Form 96b1; Goethert-Polaschek 1977, 50-61 Form 49a—b; Barkdczi 1988, 65 f. Typ 25b; Riitti 1991, 45 Form AR 55;
AR 56; AR 58; 46 Form AR 60.1. — Aquincum, Gorsium, Intercisa: Barkoczi 1986, Abb. 1, 8-15; 3, 1-10. 16; 5, 1-13. 16—17; Athen: Wein-
berg — Stern 2009, 123 Nr. 197-198 Abb. 13, 197-198 Taf. 19, 197-198; Beirut: Jennings 2006, 120 Abb. 5.35, 1; Dura-Europos: Clairmont
1963, 62 Nr. 240-241; 64 Nr. 249 Taf. 7, 240-241. 249; Ephesos: Czurda-Ruth 2007, 70 Nr. 158-162 Taf. 292, 158-162; Schitzschock 2010,
Taf. 258 B-G 50; Karanis: Harden 1936, 120 Nr. 316-317; 152 Nr. 426 Taf. 14, 316-317; 16, 426; Karthago: Fiinfschilling 1999, 458 Nr. 125
Abb. 6, 125; Koln: Fremersdorf 1967, Taf. 35; Korinth: Davidson 1952, 93-95 Nr. 592 Abb. 6, 592; Nicopolis: Shepherd 1999,
313-316 Nr. 13-17 Abb. 11.2, 13-17; nordliche Schwarzmeerkiiste: Sorokina 1969, 71-73 Abb. 3, 24-26; 4, 1; 5, 12; Quseir al-Qadim:
Meyer 1992, Taf. 13, 330-331. 334; Sardis: v. Saldern 1980, 15 f. Taf. 20, 62-63. 68; Ticino: Biaggio Simona 1991, Taf. 12, 236.1.018
Abb. 11, 139.2.026; Ugtepe: Lightfoot 1993b, 93 Abb. 1, 9-11. 15. 17. 19.

262 Dura-Europos: Clairmont 1963, 60—63 Nr. 240-247 Taf. 7, 240-241. 246; 25, 237. 241-242. 246; Hatra: Dorna Metzger 2000, 255. 258
Nr. 9-10 Abb. 2, 9-10.

263 Keller 2006, 212 Taf. 13 e.

264 Riitti 1991, 46 Form AR 60.1; Cool — Price 1995, 77 f. Nr. 413-414 Abb. 5.8, 413-414; Price — Cottam 1998, 97-99 Abb. 36 a; Barkoczi
1988, 63 Typ 23 Taf. 4, 37. — Auch im nérdlichen Barbarikum: Haagerup/Déanemark: Ekholm 1963, 34 Abb. 10; Fremersdorf 1967, 93 f.
Taf. 79; Schwarzmeergebiet: Gomolka-Fuchs 1999, 132 Abb. 2, 5-6. 12.

265 Isings 1957, 122-125 Form 104; 160 f. Form 132; Goethert-Polaschek 1977, 156—181 Form 101; Barkodczi 1988, 142 f. Typ 121; Price — Cottam
1998, 182—184 Abb. 83. — Ain ez-Zara, Amman, Bosra, Gerasa und Umm Qeis: Dussart 1997, 100 Taf. 26, 12; Dussart 1998, 128-131 Typ B
X.1113al Taf. 32, 8-31; 33, 1-20; 132-135 Typ B X.1125al; Taf. 34, 4-37; 35, 1-13; Alexandria: Kucharczyk 2007, 50 f. Abb. 3, 1-4;
Beirut: Jennings 2006, 77 f. Abb. 4.10, 11-12; Caesarea Maritima: Israeli 2008, 387 Nr. 210-211; 388 Nr. 231-232; 414 Abb. 210-211; 415
Abb. 231-232; Ephesos: Gassner 1997, 213 Nr. 876 Taf. 68, 876; Czurda-Ruth 2007, 201 Nr. 901 Taf. 307, 901; Gerasa: Baur 1938, 531
Nr. 385 Abb. 25, 385; Hanita: Barag 1978, 26 Nr. 54 Abb. 13, 54; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 73 Nr. 293-300 Abb. 4-35, 293-300;
Karthago: Fiinfschilling 1999, 480 Nr. 313-314. 319-322 Abb. 10, 313-314. 319-322; Khirbet Shema: Meyers u. a. 1976, Taf. 8.6, 15-17,
el-Lejjun: Jones 2006, 402 Nr. 62—-63 Abb. 18.4, 62-63; Palmyra, Museumsgarten: Gawlikowska — al-As‘ad 1994, 25 Nr. 64—65 Taf. 5, 2-3;
Petra: Keller 2006, 226 f. Typ VII.54a Taf. 19 h—j; Qusair as-Saila: Konrad 2001, Taf. 102, 29; Samaria: Crowfoot 1957, 409 Nr. 7; 412
Nr. 4. 9-10 Abb. 94, 7; 95, 4. 9-10; Sardis: v. Saldern 1980, 69 f. Taf. 26, 480. 488; Zypern: Vessberg 1952, 133 Taf. 7, 14.
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Typ VIL.7.1a
Flasche mit schrigem, heifs verrundetem Rand, konischem Hals und innerer Schliffrille (209)

209 hat als besonderes Merkmal eine innen unter dem Rand horizontal umlaufende Schliffrille. Das Stiick datiert
in die friihe Kaiserzeit. Diese Art der Randgestaltung ist bis in die Spétantike gebrduchlich, wie Stiicke aus Ephesos
und Ain ez-Zara zeigen®®.

Typ VIL.7.1b/VIIL.8.1b
Flasche oder Krug mit schriigem, heif3 verrundetem Rand, konischem Hals und
gleichfarbigem spiralformigem Faden (210)

Charakteristisch fiir das Randfragment 210 ist ein um die trichterférmige Miindung spiralférmig aufgelegter
Faden. Zahlreiche Vergleichsbeispiele belegen, dass es sich vorwiegend um einen Typ der Spitantike handelt. Ein
Krug des 4. Jhs. aus Samaria zeigt einen birnenférmigen Korper mit konkavem Boden?”. Einen ovoiden Korper
hingegen besitzt eine Flasche byzantinischer Zeit aus Jerusalem?®. Mehrere Randfragmente der spéten Kaiserzeit
stammen aus Israel und Nordjordanien®®. In Beirut und Yanouh sind Parallelen vom 5. Jh. sowie aus friihislami-
scher Zeit bekannt, doch sind hier die Spiralfiden meist aus kobaltblauem Glas*™. Weitere Kriige mit konischem
Hals und spiralférmigem Faden kommen in den germanischen Provinzen im spiten 3. und 4. Jh. vor*!. Das Stiick
aus Palmyra datiert in das 3. Jh. und z&hlt im Osten zu einem sehr frithen Vertreter.

Typ VI1.7.2/VIL.8.2
Flaschen oder Kriige mit schrdgem, heif3 verrundetem Rand, trichterformiger Miindung und
zylindrischem Hals (211-219; moglicherweise auch 220-241)

Diese Flaschen oder Kriige besitzen einen schrigen Rand, der in eine trichterférmige Miindung iibergeht, an die
wiederum ein zylindrischer Hals anschlieBt*>. Weiters sind wohl ein ovoider Korper und ein konkaver Boden zu
ergidnzen. Die Randdurchmesser betragen 4,5 cm bis 8 cm. Die Gefélie sind vorwiegend aus naturfarbenem blau-
griinem Glas, daneben tritt ein farbloses Exemplar auf. Bei diesen Flaschen und Kriigen handelt es sich um eine
langlebige Form. In Beirut sind sie wihrend der ersten drei nachchristlichen Jahrhunderte, in Baalbek noch bis in
die Spitantike zu finden®”. Auf Zypern sind sie aus antoninischer Zeit bekannt>™*. An der tiirkischen Westkiiste
kommen sie erst im spéteren 3. und 4. Jh., in Jordanien, Stidsyrien und Paldstina im frithen 5. Jh. vor?”. Parallelen
aus Nordafrika und dem Schwarzmeergebiet reichen sogar bis in das 6./7. Jh.*’6. Aus dem spitantiken Griberfeld
hinter dem Museum von Palmyra kamen mehrere Flaschen dieses Typs aus dem 4. bis 5. Jh. zutage*”’. Die Bei-
spiele 211-219 hingegen zihlen zur frithen Gruppe; sie kommen in augusteischer Zeit auf und reichen nicht tiber
das 3. Jh. hinaus. Die Fragmente 220-241 sind nicht eindeutig diesem Typ zuzuordnen, doch ist eine Zuweisung
zu Flaschen mit schrigem Rand, trichterférmiger Miindung und zylindrischem Hals wahrscheinlich.

266 Ephesos: Czurda-Ruth 2007, 200 Nr. 895 Taf. 23, 895; Ain ez-Zara: Dussart 1997, 100 Taf. 26, 9 b.

267 Crowfoot 1957, 416 Nr. 9 Abb. 96, 9.

268 Ariel 1990, 160 f. Nr. GL 67 Abb. 32, GL 67.

269 Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 66 f. Abb. 4-27; Khirbet Shema: Meyers u. a. 1976, Taf. 8.5, 19; Ain ez-Zara, Amman und Gerasa:
Dussart 1997, 101 Taf. 27, 14; Dussart 1998, 145 f. Typ B X.3241b Taf. 41, 17-18. 25. 29; 135 Typ B X.1125a2 Taf. 35, 14-22. 24; Gerasa:
Baur 1938, 533 Nr. 59-60 Abb. 31.

270 Beirut: Foy 2000, 263 Abb. 18, 1-11. 17-35; 19, 24; Jennings 2006, 167 f. Abb. 7.14, 3—4. 13; Yanouh: Zaven 2005, 176 Taf. 6, 7-8.

271 Isings 1957, 149 f. Form 120a.

272 Einige Fragmente erinnern an steilwandige Becher mit ausladendem Rand vom Typ VIL3.5, unterscheiden sich von diesen jedoch durch
einen wesentlich weiter ausladenden Rand, der meistens geknickt in den zylindrischen Hals tibergeht. Ein weiteres Merkmal ist der hiufig
unverdickte Flaschenrand.

273 Beirut: Jennings 2006, 67 Abb. 3.8, 1-4; 77 f. Abb. 4.10, 2. 13; Baalbek: Hamel 2008, 216 Taf. 8, 3-4.

274 Vessberg 1952, 134 Taf. 7, 32.

275 Ain ez-Zara, Amman, Bosra, Gerasa, ST und Umm Qeis: Dussart 1998, 144 f. Typ B X.3241a Taf. 40, 10-25; 41, 1-15; Caesarea Maritima:
Israeli 2008, 388 Nr. 235; 416 Abb. 235; Dussart 2003, Taf. 169, 36; Alexandria Troas: Feuser 2009, 94. 103 Nr. 96; Ephesos: Gassner 1997,
214 Nr. 878 Taf. 68, 878; Schitzschock 2005, 377 Nr. G 31 Taf. 230, G 31; Czurda-Ruth 2007, 199 Nr. 890-891; 202 Nr. 907 Taf. 23, 890-
891. 907, Galilda: Harden 1949, 154 Abb. 2, 2; Meyers u. a. 1976, Taf. 8.5, 23-30; Gindaros: Kramer 2004, 257 f. Nr. Gl 19 — GI 21 Taf. 144,
Gl 19 — GI 21; Petra: Keller 2006, 228 Typ VII.57a Taf. 20 i—j.

276 Karthago: Fiinfschilling 1999, 478 Nr. 287-290 Abb. 10, 287-290; Chersonesos: Golofast 2009, 305 Abb. 5, 2. 4. 10.

277 Gawlikowska — al-As‘ad 1994, 26-28 Nr. 69. 73-74 Taf. 6, 3. 5,7, 2.
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Typ VIL.7.2a/VIL.8.2a
Flaschen oder Kriige mit schrdgem, heif3 verrundetem Rand, trichterformiger Miindung,
zylindrischem Hals und gleichfarbigem Faden (242-249)

Diese Randfragmente weisen dieselben formalen Merkmale und Farben auf wie jene des vorhergehenden
Flaschentyps. Der einzige Unterschied ist ein auf der trichterformigen Miindung aufgelegter dicker Faden, der
dieselbe Farbe wie das Gefall aufweist. Auf 245 ist der knapp unter dem Rand aufgelegte Faden mit dem Rand
zusammengeschmolzen?”®. Die Randdurchmesser sind mit jenen der Flaschen ohne Faden vergleichbar und be-
tragen 5,5 cm bis 8cm. Da keine Henkelansitze erhalten sind, ist bei den vorliegenden Stiicken von Flaschen aus-
zugehen. Es ist jedoch nicht auszuschlieBen, dass einige dieser Randfragmente ein- oder zweihenkeligen Kriigen
angehorten. Flaschen und Kriige mit diesen Randformen kommen im gesamten romischen Reich im ganzen
3. und 4. Jh. vor’”. In Nordafrika, aber auch auf3erhalb des Reichs im Schwarzmeergebiet sind sie bis weit in die
Spitantike belegt®®®. C. W. Clairmont erwigt fiir die zahlreich in Dura-Europos entdeckten Flaschen einen syri-
schen Ursprung und schlégt eine Datierung in das 2. Jh. n. Chr. vor®'. In diesen zeitlichen Rahmen sind Parallelen
aus Zeugma zu setzen®®. Vorwiegend aus dem 4. Jh. stammen Flaschen und Kriige aus Jalame und Beirut®**. Aber
auch spite formgeblasene zylindrische Kriige des 3. und 4. Jhs. weisen hiufig eine solche Randform auf®*. Die in
Palmyra gefundenen Stiicke fiillen das gesamte Zeitspektrum vom 1. Jh. bis in das 4. Jh. aus.

Typ VI1.7.3/VIL.8.3
Flaschen oder Kriige mit auswdrts gebogenem, heif3 verrundetem Rand und
geschwungener trichterformiger Miindung (250-251)

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Typen verlduft die Wand der Trichtermiindung nicht konisch sondern
geschwungen. Die Randdurchmesser betragen 4,5cm bis 6¢cm. Uber die Farbe des Glases kann aufgrund der star-
ken Verwitterung der Fragmente keine Aussage gemacht werden. Flaschen und Kriige mit geschwungener trich-
terformiger Miindung kommen vom 3. bis in das friihe 5. Jh. vor?®’. Die Rénder 250-251 sind wesentlich frither
anzusetzen, da sie aus Fundkontexten des 1. bis 3. Jhs. stammen.

Typ VIIL.7.4/VII.8.4
Flasche oder Krug mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand,
weit ausladender Miindung und zylindrischem Hals (252)

Bei diesen Flaschen oder Kriigen ist der runde Rand vertikal und mit einem gerundeten Umbruch von der sehr
flachen und breiten, trichterformigen Miindung abgesetzt. Der Hals setzt sich zylinderférmig fort, der Korper ist
kugelig oder ovoid zu ergéinzen. Bei diesem Typ handelt es sich wohl um eine Variante der Flaschen und Kriige
mit schrigem Rand und trichterférmiger Miindung, eine Variante, die in Bosra und Petra, aber auch in Karthago
um die Mitte des 3. Jhs. vorkommt und nicht tiber das 3. Viertel des 4. Jhs. hinaus lduft®*. Etwas friiher ist ein

278 Ployer 2008, 474 Nr. 18 Abb. 20, 18.

279 Isings 1957, 120 f. Form 102b; 156 f. Form 126; 157 f. Form 127; Goethert-Polaschek 1977, 187-189 Form 110b; 209-215 Form 124; 216
f. Form 125; 233 f. Form 141; Bark6czi 1988, 184 f. Typ 168d; 187-190 Typ 169; 193 Typ 175; 194-197 Typ 176; 197-199 Typ 177; Riitti
1991, 56 f. Form AR 171; AR 172; AR 175; Price — Cottam 1998, 184 f. Abb. 84; 204 f. Abb. 93. — Amman: Dussart 1998, 149 B X.3243
Taf. 42, 26-27; Athen: Weinberg — Stern 2009, 134 Nr. 301-303; 145 Nr. 329; 146 Nr. 331-332. 334 Abb. 19, 329. 331 Taf. 26, 301-303; 29,
331-332. 334; Baalbek: Hamel 2008, 216 Taf. 8, 6-7; Caesarea Maritima: Israeli 2008, 378 Nr. 95-96; 379 Nr. 110; 404 Abb. 95-96; 405
Abb. 110; Dura-Europos: Clairmont 1963, 118 Nr. 578 Taf. 13, 578; Ephesos: Schitzschock 2005, 377 Nr. G 32 Taf. 230, G 32; Czurda-Ruth
2007, 203 f. Nr. 913-917 Taf. 23, 913. 916; Schitzschock 2010, Taf. 257, B-G 40; Fiq: Dussart 1998, 142 Typ B X.3211a Taf. 39, 9; lasos:
Contardi 2009, 126 Abb. 21; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 67 Nr. 217-228 Abb. 4-28, 217-227; Karanis: Harden 1936, 245 Nr. 734,
246 f. Nr. 739 Taf. 19, 734. 739; Knossos: Price 1992, Taf. 347, 275; Korinth: Davidson 1952, 104 Nr. 665 Abb. 9, 665; Mezad Tamar: Erd-
mann 1977, 130 Nr. 516 Taf. 5, 516; Nicopolis: Shepherd 1999, 320 Nr. 68 Abb. 11.4, 68; Petra: Keller 2006, 228 Typ VIL.57b Taf. 20, I;
Rom: Sternini 2001, 56 Nr. 130 Abb. 14, 130; Sagalassos: Lightfoot 1993a, 180 Nr. 61 Abb. 123, 61; Sardis: v. Saldern 1980, 85 Taf. 27,
633-634; Zypern: Vessberg 1952, 131 f. Taf. 7, 10.

280 Karthago: Tatton-Brown 1984, 204 Nr. 77 Abb. 67, 77; Fiinfschilling 1999, 479 Nr. 295-303 Abb. 10, 295-303; Nabeul/Tunesien: Foy 2003,
71 f. Abb. 39; Chersonesos: Golofast 2009, 306 f. Abb. 6, 1-2.

281 Clairmont 1963, 104—106 Nr. 486-503 Taf. 12, 487-501.

282 Dussart 2006, 52 Taf. 77 Abb. 2, 8.

283 Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 67 Abb. 4-28; 70 Abb. 4-31; Beirut: Jennings 2006, 113 f. Abb. 5.27, 1-10.

284 s. Typ IV.8.2. — Ain ez-Zara und Gerasa: Dussart 1998, 145f. Typ B X.3241b Taf. 41, 16. 19-20; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 66 f.
Nr. 207-226. 228 Abb. 4-27; Lousoi: Schauer 2005, 358 Abb. 2, C 4; Petra: Keller 2006, 228 Typ VIL.57b Taf. 20 k; Samaria: Crowfoot 1957,
409 Nr. 8 Abb. 94, 8.

285 Ain ez-Zara: Dussart 1998, 149 Typ B X.3244 Taf. 42, 28-29; Beth Shean: Fitzgerald 1932, 148 Abb. 10; Petra: Keller 2006, 229 Typ VIL.59
Taf. 20 r—s; Samaria: Crowfoot 1957, 410 Nr. 17-18 Abb. 94, 17-18.

286 Bosra: Coscarella 1990, 96 f. Taf. 5 a; Petra: Keller 2006, 227 f. Typ VIL.56a Taf. 20 f; Karthago: Fiinfschilling 1999, 514 Nr. 703 Abb. 19, 703.
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Fragment aus einem Kontext der mittleren Kaiserzeit aus Lousoi zu datieren®’. Das aus einer Schicht des 3. Jhs.
stammende Stiick 252 kann somit innerhalb dieser Laufzeit gesehen werden. Diese Randform scheint sehr selten
zu sein; auch im Westen des Reichs kommt sie nur vereinzelt vor?s8.

Typ VII.7.5/VIL.8.5
Flaschen oder Kriige mit nach innen umgelegtem Rand, trichterformiger Miindung
und zylindrischem Hals (253-269)

Charakteristisch fiir diese Gefidl3e sind der nach innen umgelegte schmale Rand, eine trichterformige Miindung
und ein zylindrischer Hals. Anhand von Vergleichsbeispielen konnen die Gefakorper birnen- bis kugelformig er-
ginzt werden. Zwei Halsfragmente (253-254) zeigen einen relativ flachen Ubergang zu einem ovoiden Korper.
Bei keinem der zahlreichen Stiicke ist ein Henkelansatz vorhanden, weshalb sie alle den Flaschen zuzuschreiben
sind. Doch zeigen Vergleiche aus Baalbek, Gerasa und Petra, dass auch Kriige diese Randgestaltung aufweisen
konnen?. Die Randdurchmesser betragen zwischen 3 cm und 5,5 cm. Die Flaschen sind meist aus naturfarbenem
blaugriinem, seltener aus gelblich-griinem oder farblosem Glas gefertigt.

Parallelen dieser sehr langlebigen Hochformrinder sind in den Westprovinzen vom 2. Jh. bis in das friihe 5. Jh.
bekannt*. Im Osten des romischen Reichs und in Nordafrika kommen sie in Kontexten des 1. bis 7. Jhs. vor®'.
Die palmyrenischen Stiicke 253-269 sind vom 2. bis zum Beginn des 4. Jhs. zu datieren. In diesen Zeitrahmen
sind zwei weitere Funde aus Palmyra zu setzen: ein Flaschenrand aus der 1. Hélfte des 3. Jhs. und eine ganze
Flasche aus dem spitantiken Griberfeld hinter dem Museum?®?.

Typ VIL.7.6/VIL.8.6
Flaschen und Kriige mit horizontal auswdirts gebogenem und nach innen zuriick gefaltetem Rand
und zylindrischem Hals (270-280)

Bei diesen Flaschen ist der horizontal ausladende Rand wieder nach innen umgelegt. Der zylindrische Hals ist
lang, an ihn setzt wohl ein ovoider Korper an. Am Randfragment 276 hat sich ein Henkelansatz erhalten, sodass
zumindest dieses Stiick zu einem Krug zu ergénzen ist. Die Randdurchmesser betragen 3cm bis 6,5 cm, wobei die
groBeren Stiicke auch aufgrund der Glasqualitit den Vierkantflaschen zuzuordnen sind (270-273). Die iibrigen
Exemplare (274-280) unterscheiden sich durch einen feiner gestalteten Rand und einen meist lingeren Hals. Sie
sind aus naturfarbenem Glas gefertigt.

In den romischen Ostprovinzen sowie im benachbarten Partherreich und in Nordafrika zihlt dieser Typ zu den
langlebigen Flaschen- und Krugformen. Er taucht das erste Mal in der 2. Hilfte des 1. Jhs. auf und ist bis in das
4. Jh. zu beobachten®*. Im Westen kommen diese Flaschen erst im 3., vorwiegend jedoch im 4. Jh. vor®*. Die
Flaschen und Kriige aus Palmyra gehdren durchwegs den frithen Exemplaren an und sind in die ersten beiden

287 Schauer 2005, 354 Abb. 1, B 2.

288 Hoffmann 2002, 100 Typ C 2.0.24.

289 Baalbek: Hamel 2008, 216 Taf. 8, 5; Gerasa: Meyer 1988, 202 Abb. 9 Z; Petra: Keller 2006, 230 Typ VII.61a Taf. 21 c.

290 Isings 1957, 110 Form 92; 161 Form 133; Goethert-Polaschek 1977, 125-136 Form 79; Riitti 1991, 54 Form AR 146.2; AR 148; Hoffmann
2002, 192-194 Typ C 5.0.5; Barkoczi 1988, 138 Nr. 289. 291; 139 Nr. 293-295 Taf. 23, 289; 24, 291. 293-295; Cool — Price 1995, 112 f.
Abb. 7.5; Sternini 2001, 61 Nr. 158-159 Abb. 16, 158-159.

291 Ain ez-Zara, Amman, Bosra, Gerasa, ST und Umm Qeis: Dussart 1997, 100 f. Taf. 27, 3—-6; Dussart 1998, 146—149 Typ B X.3242a Taf. 41,
30-57; 42, 1-22; Beirut: Jennings 2006, 111 Abb. 5.24, 1. 3. 6-8; 175-178 Abb. 7.25, 10-11; 7.26, 4. 6. 10-11. 21; Caesarea Maritima:
Israeli 2008, 379 f. Nr. 112-115; 405 Abb. 112-115; el-Lejjun: Jones 1987, 625 Abb. 129, 32-33; Ephesos: Czurda-Ruth 2007, 196 Nr. 878;
198 Nr. 885 Taf. 22, 878. 885; Steskal 2008, Taf. 346, G 63; Schitzschock 2010, Taf. 140, A-G 64; A-G 65; Galilda: Harden 1949, 154
Abb. 2, 1; Meyers u. a. 1976, Taf. 8.7, 9-10; Gerasa: Kehrberg 1986, 377 Nr. 10 Abb. 9; Meyer 1988, 202 Abb. 9 O-S. Z; Hama: Ploug 1986,
Abb. 36 h. j; Hanita: Barag 1978, 26 Nr. 51-53 Abb. 13, 51-53; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 72 Nr. 284-288 Abb. 4-33; Lousoi:
Schauer 2005, 359 Abb. 2, C 7; Mezad Tamar: Erdmann 1977, 125 Nr. 361 Taf. 4, 361; Pella: McNicoll 1992, Taf. 135, 2; 136, 8; Pergamon:
Honroth 1984, 153 Nr. G 6 Taf. 41, G 6; Pupput/Tunesien: Foy 2003, 67 Abb. 32 a—b; Sagalassos: Lightfoot 1993a, 179 Nr. 50; 180 Nr. 64
Abb. 123, 50; 124, 64; Samaria: Crowfoot 1957, 409 Nr. 6; 410 Nr. 10 Abb. 94, 6. 10.

292 Bylinski 1995, 243 Abb. 17, 3; Gawlikowska — al-As‘ad 1994, 27 Nr. 70 Taf. 7, 5; 13, 2.

293 Beirut: Jennings 2006, 67 Abb. 3.8, 10. 13; 112 f. Abb. 5.26, 8-9. 15-18; Caesarea Maritima: Israeli 2008, 375 Nr. 52; 400 Abb. 52; Dura-
Europos: Clairmont 1963, 137 Nr. 709 Taf. 16, 709; Ephesos: Schitzschock 2005, 377 Nr. G 34 Taf. 230, G 34; Czurda-Ruth 2007, 188
Nr. 835; 195 f. Nr. 871-875 Taf. 22, 835. 871-872. 874-875; Gerasa: Kehrberg 1986, 377 Nr. 5-6 Abb. 9, 5-6; Hama: Ploug 1986, Abb. 35 e;
Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 75 f. Abb. 4-36, 302-305; Karanis: Harden 1936, 273 Nr. 805 Taf. 20, 805; Khirbet edh-Dharih: Dussart
2007, 211 Abb. 6, 2-2 c; Lousoi: Schauer 2005, 354 Abb. 1, B 1; 358 Abb. 2, C5; Petra: Keller 2006, 229 Typ VIL.60 Taf. 21 a; Pupput/
Tunesien: Foy 2003, 67 Abb. 27; Qusair as-Saila: Konrad 2001, Taf. 102, 26; Quseir al-Qadim: Meyer 1992, 30 Taf. 10, 214-219. 229-231;
Seleukeia: Negro Ponzi 2002, Abb. 4, 10-17; 13, 17-19; S1: Dussart 2003, Taf. 169, 43—44; Tebtynis: Nenna 2000, 22 f. Abb. 4; Zeugma:
Dussart 2006, 52 Taf. 77 Abb. 2, 7.

294 Isings 1957, 119 f. Form 101.
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Jahrhunderte n. Chr. zu datieren. Hervorzuheben ist das Stiick 274, das aus einem Fundkontext des 1. Jhs. v. Chr.
stammt und somit zu den friithen freigeblasenen Gefidl3en zu zéhlen ist.

Typ VIL.7.7
Flasche mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand und zylindrischem Hals (281)

Das vertikale und heif3 verrundete Randfragment mit zylindrischem Hals 281 lésst sich am ehesten zu einer
kugelformigen Flasche ergidnzen®’. Mit dem palmyrenischen Exemplar iibereinstimmende Stiicke stammen aus
Mezad Tamar aus spitantiker Zeit>*®. Bis in byzantinische Zeit sind diese Flaschenabschliisse aus verschiedenen
Orten Jordaniens und Syriens sowie aus dem Libanon bekannt®’. 281 kann aufgrund der kontextuellen Auswer-
tung in das 3. Jh. gesetzt werden.

Kanne

Typ VIL.9.1
Kanne mit eingerolltem Rand und spitzem Ausguss (282)

Diese Kannen besitzen einen ausladenden und nach innen gerollten Rand, der an einer Stelle zu einem Ausguss
ausgezogen ist. Sind bei den friihen Kannen des 1. Jhs. die Ausgiisse meist nicht hochgezogen, so besitzen
Kannen des 2. und 3. Jhs. nach oben ausgezogene Ausgiisse?®. Sie finden sich bei kugeligen oder bauchigen
Kannen mit einem meist kurzen Hals. Dem Ausguss gegeniiber oder im rechten Winkel dazu ist stets ein Henkel
angebracht. Kannen mit spitzem Ausguss datieren von der Mitte des 1. Jhs. bis zur Mitte des 3. Jhs.?. 282 kann
aufgrund des Fundkontexts in das 3. Jh. datiert werden.

Topf

Typ VIL11.1
Bauchiges Topfchen mit horizontal ausladendem, nach innen eingeschlagenem Rand (Rohrchenrand) (283)

Charakteristisch fiir diese Topfchen sind ein konkaver Boden, ein bauchiger Korper sowie ein horizontal nach
aullen biegender und wieder nach innen eingeschlagener Rand. 283 ist aus naturfarbenem Glas geblasenen. Die
vor allem im Westen des romischen Reichs vorkommende Form hat eine Laufzeit vom 1. bis in das 4. Jh.*®. Das
palmyrenische Stiick ist an das Ende dieser Spanne zu setzen.

Deckel

Typ VIL.12.1
Deckel mit horizontalem, heif3 verrundetem Rand (284)

Das Fragment 284 ist wahrscheinlich einem flaschenhalsférmigen Deckel zuzuordnen, dessen Rand horizontal
auslduft. Hiufig sind solche Deckel, deren Knédufe das Aussehen eines Flaschenhalses mit Horizontalrand haben
und manchmal einen mehr oder weniger kugelférmigen Abschluss besitzen, als Abdeckung von Topfen und
urnenformigen GefiBen zu finden®'. Sie sind vorwiegend in den ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderten in
Verwendung®®?. 284 ist in das 2. oder bereits in das 3. Jh. zu datieren. Mit einem Durchmesser von 28 cm handelt
es sich um ein sehr groles Exemplar.

295 Erdmann 1977, 107.

296 Erdmann 1977, 138 Nr. 771. 775; 139 Nr. 780 Taf. 7, 771. 775. 780.

297 Ain ez-Zara, Amman, Bosra und Gerasa: Dussart 1997, 101 Taf. 26, 14; Dussart 1998, 152 f. Typ B X.5311 Taf. 44, 1-17; Beirut: Bouzek
2002, 74 Abb. 59, 16; Hanita: Barag 1978, 23 Nr. 45 Abb. 12, 45; Nahr Ibrahim: Zaven 2005, 175 Taf. 5, 1.

298 Hoffmann 2002, 139 f.

299 Isings 1957, 105 f. Form 88b; Goethert-Polaschek 1977, 199 f. Form 117; Riitti 1991, 56 Form AR 169; Price — Cottam 1998, 159-161;
Hoffmann 2002, 139 f. Typ C 3.0.51.

300 Isings 1957, 88 f. Form 68; Goethert-Polaschek 1977, 241 f. Form 147c; Riitti 1991, 51 Form AR 114. — Colchester: Cool — Price 1995,
109-111 Nr. 779 Abb. 7.4, 779; Muralto: Biaggio Simona 1991, 164 f. Abb. 71, 176.1.022; Riva del Garda: Bassi 2010, 174 Abb. 9 Taf. 6, 35.

301 Vgl. Fremersdorf 1958, 47 Taf. 101-103; Arveiller-Dulong — Nenna 2005, 173 f. Nr. 493-497; 177 Nr. 507; 179 Nr. 515 Taf. 34, 493.

302 Isings 1957, 85 f. Form 66b; Riitti 1991, 57 Form AR 180; Scatozza Horicht 1986, 72 Form 59.
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Fldschchen (Balsamarien)

Typ VII.13.1
Birnen- bis kugelformige Fldschchen mit auswdrts gebogenem und nach innen umgelegtem
schmalem Rand, zylindrischem Hals und konkavem Boden (285-290)

Diese Fldschchen haben einen feinen nach innen umgelegten Rand und einen schmalen zylindrischen Hals, der in
einen birnen- bis kugelformigen Korper mit konkavem Boden tibergeht. Die Randdurchmesser variieren zwischen
1,5cm und 2,5 cm. Sie sind aus naturfarbenem blaugriinem, vereinzelt aber auch aus farblosem Glas gefertigt.
Friihe Flaschchen mit nach innen umgelegtem schmalem Rand sind auf Samothrake in Gréibern des spéten 1. Jhs.
v. Chr. und in Jerusalem in einem Kontext des frithen 1. Jhs. n. Chr. gefunden worden®®”. In den Westprovinzen
sind sie ab augusteischer Zeit nachgewiesen®™. Ihre Laufzeit ist im gesamten romischen Reich bis in das 5./6. Jh.
belegt®®. 285-290 sind anhand der Fundkontexte in das 1. bis 3. Jh. n. Chr. einzuordnen.

Typ VII.13.2
Flischchen mit horizontal auswdirts gebogenem und nach innen zuriick gefaltetem breitem Rand
und zylindrischem Hals (291-293)

Die Randgestaltung dieser Fldschchen ist mit jener der Vierkantflaschen vergleichbar. Der Rand ist horizontal
auswirts gebogen und wieder nach innen umgelegt, allerdings in wesentlich verkleinerter Ausfiihrung. Die
Flaschchen sind aus naturfarbenem Glas gefertigt. Auch hier handelt es sich um eine langlebige Randform, die in
den westlichen Provinzen des romischen Reichs mit unterschiedlichen Gefédf3formen ab der Mitte des 1. Jhs. n.
Chr. bis in das 5. Jh. hinein vertreten ist*. Ebenso verbreitet ist sie im Osten wihrend dieses Zeitraums*”’. 291-
293 stammen aus durchmischten Schichten, die eher der Spitantike zuzuordnen sind. Eine genauere Zuordnung
der Rinder zu bestimmten GefidBtypen ist aufgrund der fehlenden Hals-, Korper- und Bodenpartien nicht mog-
lich.

Typ VII.13.3
Fldaschchen mit kegelformigem Korper (294-296)

Die Bodenfragmente 294-296 gehoren zu Fldschchen mit plattgedriicktem, kegelformigem Korper. Sie sind aus
naturfarbenem hellblauem bzw. griinlich-blauem Glas gefertigt. Ihr Bodendurchmesser reicht von 2,5cm bis
5,0cm. In den romischen Provinzen, aber auch im Partherreich und Schwarzmeergebiet kommen diese Flidsch-
chen in der 2. Hilfte des 1. Jhs. n. Chr. auf und bleiben bis in die Zeit der friithen Soldatenkaiser in Verwen-
dung®®. Ein zur Génze erhaltenes Balsamarium mit kegelformigem Korper stammt aus dem 113 n. Chr. errich-

303 Samothrake: Dusenbery 1998, 1100-1117; Jerusalem: Gorin-Rosen 2003, 367 Nr. G 19 Taf. 15.2, G 19.

304 Isings 1957, 40 f. Form 26a; Czurda-Ruth 1979, 118 Nr. 916-922 Taf. 6, 916-922; Barkdcezi 1988, 116 f. Typ 88.

305 Goethert-Polaschek 1977, 132-136 Form 79c; Riitti 1991, 54 Form 146.1. — Gerasa: Meyer 1988, 197 f. Abb. 8 D-F; Khirbet Shema: Meyers
u. a. 1976, Taf. 8.6, 18; Koln: Fremersdorf 1958, 41 Taf. 83—84; Palmyra, Museumsgarten: Gawlikowska — al-As‘ad 1994, 17 Nr. 31 Taf. 3, 7;
Pergamon: Honroth 1984, 155 Nr. G 28 Taf. 41, G 28; Petra: Keller 2006, 233 Typ VIIL.74 Taf. 22 j; Sagalassos: Lightfoot 1993a, 179
Nr. 52. 55 Abb. 123, 52. 55; Samaria: Crowfoot 1957, 412 Nr. 5. Abb. 95, 5; Zypern: Vessberg 1952, 132 Taf. 7, 8; Vessberg 1956, 154. 202 f.
Abb. 48, 7-8; Oliver 1983, 251. 256 Nr. 60. 62 Abb. 4, 60. 62 Taf. 41, 16; auch auBerhalb des Reichs wie etwa in Chersonesos: Golofast
2009, 306 Abb. 5, 8. 16. 18-19; Tell Mahuz: Negro Ponzi 1968/1969, 316-320 Nr. 1-7 Abb. 153, 1-7; 158, 3-7.

306 Riitti 1991, 53 f. Form AR 135-136; 140; 143; 146.1. — Ticino: Biaggio Simona 1991, Taf. 25, 176.4.067.

307 Athen: Weinberg — Stern 2009, 128 Nr. 239. 245 Abb. 16, 239 Taf. 22, 239. 245; Beirut: Jennings 2006, 68 Abb. 3.10, 1; Bosra, Gerasa,
Mahayy: Dussart 1998, 162-164 Typ B XIII.1111a-b Taf. 50, 1-16; 51, 1-6; Ephesos: Steskal 2008, Taf. 344, G 4; Schétzschock 2010,
Taf. 139, A-G 55; Gerasa: Baur 1938, 542 Nr. 90-91 Abb. 27 Taf. 140 b; Meyer 1988, 198 Abb. 8, H-I; Hama: Ploug 1986, 71 Abb. 21 c; 36 m;
Karanis: Harden 1936, 271 f. Nr. 797. 799 Taf. 20, 797. 799; Korinth: Davidson 1952, 105 Nr. 670 Abb. 11, 670; Nicopolis: Shepherd 1999,
322 Nr. 85-87 Abb. 11.5, 85-87; Pella: McNicoll u. a. 1982, Taf. 132, 13-15; 133, 19; Smith — McNicoll 1992, 129 Taf. 87, 22-26; 91 c—g;
Pergamon: Honroth 1984, 154 Nr. G 26; G 27 Taf. 41, G 26; G 27; Petra: Keller 2006, 234 Typ VII.76 Taf. 22 I; Quseir al-Qadim: 28 f.
Taf. 8, 173-175; 9, 176-179; Samaria: Crowfoot 1957, 410 Nr. 1 Abb. 95, 1; Sardis: v. Saldern 1980, 23-25 Taf. 5, 110. 118; 7, 130. 133.
136; 8, 155. 159; Zypern: Vessberg 1952, 138 f. Taf. 8, 15; 9, 9; Oliver 1983, 256 Nr. 61 Abb. 4, 61.

308 Isings 1957, 42 f. Form 28b; 97-99 Form 82; Goethert-Polaschek 1977, 119-121 Form 73; Riitti 1991, 53 Form AR 135. — Britannien: Price
— Cottam 1998, 172-174 Abb. 77; Dura-Europos: Clairmont 1963, Taf. 16, 690-693; Gerasa und Umm Qeis: Dussart 1998, 166 Typ B
XIII.1211b Taf. 52, 15-20; Hatra: Dorna Metzger 2000, Abb. 4, 24-25; Judaa: Katsnelson 2009, 165 f. Abb. 5, 3. 5; Karanis: Harden 1936,
271 Nr. 797 Taf. 20, 797; Karthago: Fiinfschilling 1999, 512 Nr. 700-701 Abb. 19, 700-701; Kertsch: Arveiller-Dulong — Nenna 2005, 299
Nr. 890-891; Knossos: Price 1992, 453 Nr. 296 Taf. 348, 296; Koln: Fremersdorf 1958, 43 f. Taf. 90; Marina el-Alamein: Kucharczyk 2005,
96 Abb. 3, 2-3; Pannonien: Barkéczi 1988, 116 Nr. 205-206 Taf. 17, 205-206; Quseir al-Qadim: Meyer 1992, Taf. 9, 190. 193; Riva del
Garda: Bassi 2010, 170 Taf. 1, 9-15; 2, 16—-17; Samothrake: Dusenbery 1967, 42 Nr. 25 Abb. 25; Dusenbery 1998, 1123 f.; Sardis: v. Saldern
1980, 23 Taf. 21, 110; Seleukeia: Negro Ponzi 2002, Abb. 5, 10; 8, 4; 9, 5. 8-10; Ticino: Biaggio Simona 1991, 132—-134. 149-153 Taf. 18.
24; Umm el-Tlel: Majcherek — Taha 2004, 242 Nr. 52 Abb. 5, 52.
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teten Hypogdum H in der Siidost-Nekropole von Palmyra®®. Aus derselben Nekropole stammen drei weitere
Flidschchen dieses Typs aus dem 2. Jh. n. Chr.*'°. 294-296 sind in die 2. Hilfte des 1. Jhs. zu stellen und zihlen
somit zu den frithen Exemplaren.

Typ VII.13.4
Fldaschchen mit tropfen- bis beutelformigem Korper (297-300)

Die vier Bodenstiicke 297-300 konnen zu Fldschchen mit lang gestrecktem tropfen- bzw. beutelformigem Korper
und gerundeter Trichtermiindung ergidnzt werden. Es handelt sich dabei um eine im gesamten romischen Reich
vorkommende Form, die von frithaugusteischer Zeit bis in das 3. Jh. produziert wurde®!!. Die palmyrenischen
Stiicke gehoren genau in diesen Zeitraum vom 1. bis in das 3. Jh. Die Boden 297-298 sind leicht konkav; 298
weist auf seiner Auenseite kerbenformige Werkzeugspuren auf.

Bodenfragmente

Boden bilden Teile von Glasgefiflen, die nur selten einer bestimmten Gefil3form zugewiesen werden konnen. Bei
den geblasenen Glésern lassen sich oft die gesamte romische Kaiserzeit hindurch sehr dhnliche Bodenformen
beobachten. Dennoch ist es moglich, einige charakteristische Boden bestimmten Gefdflen zuzuordnen.

Typ VILO.1
Flache Boden mit gerundetem Wandungsansatz (301-310)

Flache Boden stellen eine der einfachsten Formen der Bodengestaltung dar. 301-310 gehen in eine gerundete
Wandung tiber. Selten lassen sie sich bestimmten Formen zuordnen; sie stammen wohl von Bechern, Schalen,
Flaschen und Kriigen, sind in der Mitte oft verdickt und weisen auf ihrer Unterseite eine Heftnarbe auf.

Typ VIL.O.1a
Flacher Boden mit gerundetem Wandungsansatz und Spiralfaden (311)

Das Bodenfragment konnte von einem Kugelbehilter, einer sog. Schminkkugel, stammen (Form AR 124, Isings
10, Tr 155). Es handelt sich dabei um kreisrunde Kugeln, die unverziert sein oder aber einen spiralférmig auf-
gelegten Faden besitzen konnen. Die Behilter haben eine enge Offnung, die nach dem Befiillen der Kugel iiber
dem Feuer verschlossen wurde und zum Offnen aufgebrochen werden musste’'2. Kugelflischchen waren vom
2. Viertel des 1. Jhs. n. Chr. bis in traianische Zeit in Gebrauch®"®. 311 stammt aus einer durchmischten Schicht
und kann deshalb zur Datierung nicht herangezogen werden. Das Fragment konnte auch von einem kugeligen
Unguentarium mit rohrenférmigem Hals stammen, das im Ostlichen Mittelmeerraum ab augusteischer Zeit bis in
das 2. Jh. Verwendung fand**. Die Verzierungstechnik mit Spiralfiden ist im gesamten romischen Reich ver-
breitet und mit einigen Unterbrechungen vom 1. Jh. bis in das 5. Jh. beliebt*">.

Typ VILO.1b
Flacher Boden mit gerundetem Wandungsansatz und umlaufenden vertikalen Kerben (312)

Das flache Bodenfragment 312 besitzt als Dekor knapp iiber dem Boden in unregelmifigen Abstinden
0,4-0,5cm lange vertikale Kerben, die mit einem Werkzeug eingedriickt wurden. Das Fragment kann in die
mittlere Kaiserzeit datiert werden.

309 Saito 2004, 94. 110-112 Taf. 9 g.

310 Gawlikowska —al-As‘ad 1994, 11 f. Nr. 11. 13—14 Taf. 1, 11-13.

311 Isings 1957, 24 Form 8; Goethert-Polaschek 1977, 89-91 Form 66a; 96104 Form 69a; Riitti 1991, 52 Form AR 128.2; 129. — Gerasa:
Dussart 1998, 168 Typ B XII1.1321 Taf. 54, 10-13; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 74 Abb. 4-37, 318; Koln: Fremersdorf 1958, 40 f.
Taf. 82; Magdalensberg: Czurda-Ruth 1979, 111-115. 121-123 Nr. 852-914. 924 Taf. 6, 852-859; 7, 924; Qusair as-Saila: Konrad 2001,
Taf. 102, 28; Zypern: Vessberg 1952, 140 f. Taf. 9, 23-24. 28; Vessberg 1956, 165. 205 f. Abb. 50, 21. 23-24.

312 Zum Inhalt dieser Kugeln s. Isings 1957, 25 f.

313 Isings 1957, 25 f. Form 10; Goethert-Polaschek 1977, 253-256 Form 155; Biaggio Simona 1991, 120-123; Riitti 1991, 53 Form 124.

314 Stern 2001, 57 Nr. 1; Barkéczi 1996, 90 Nr. 279 Taf. 23, 279. — Karanis: Harden 1936, 201 f. Nr. 552-558 Taf. 17, 552-553. 557;
Samothrake: Dusenbery 1998, 1094-1096; Zypern: Vessberg 1952, 133 Taf. 7, 18-19; Vessberg 1956, 156. 202 f. Abb. 48, 18-19.

315 Stern 2001, 29.
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Typ VILO.2
Flache Boden mit schrigem Wandungsansatz (313-316)

Im Gegensatz zu den Boden mit gerundetem Wandungsansatz ist der Ubergang von der Standfliche zur schrigen
Wandung durch einen Knick gekennzeichnet. 315-316 gehoren wohl konischen Bechern an, wihrend 314 auf-
grund des grolen Durchmessers einer Schale zuzuordnen sein diirfte.

Typ VIL.O.3
Konkave Bdden mit gerundetem Wandungsansatz (317-357)

Fiir diese Gruppe gilt das gleiche wie bei den flachen Boden. Sie konnen keiner bestimmten Gefdfiform zuge-
ordnet werden. Einige Stiicke mogen zu steilwandigen bis leicht konischen Bechern gehort haben, z. B. 338-339,
341-342 und 346. Die beiden Boden 319 und 336 kénnen anhand ihrer Form ovalen Flaschen zugerechnet werden.
355-357 sind zu Schalen oder Tellern mit leicht konkavem Boden zu ergénzen. Vergleichbare Fragmente aus Gerasa
und Jalame stammen aus dem 4. Jh.*'6, Wie die Stiicke aus Palmyra sind sie in Schichten des 1. bis 4. Jhs. zu finden.

Typ VII.O.3a
Konkaver Boden mit gerundetem Wandungsansatz und Spiralfaden (358)

Wie 311 mit flachem Boden kann auch der leicht konkave Boden 358 von einer sog. Schminkkugel oder einem
kugelformigem Unguentarium stammen®!”. Da diese Stiicke aus einer stark durchmischten Schicht stammen, kann
kein Datierungsansatz gegeben werden.

Typ VI1.0.4
Konkave Boden mit vertikalem Wandungsansatz (359-364)

Die mehr oder weniger stark konkaven Boden gehdren am ehesten zu steilwandigen Bechern (364) oder — mit
groBBerem Durchmesser — zu Flaschen und stammen aus Kontexten der mittleren Kaiserzeit.

Typ VII.O.5
Runder Boden mit Omphalos (365)

Dieser in die mittlere Kaiserzeit zu datierende Boden ist am ehesten einer groen bauchigen Flasche zuzuordnen.
Ein dhnliches Exemplar stammt aus Ephesos aus dem 3. Viertel des 3. Jhs.*'8.

Typ VIIL.0.6
Boden mit niedrigem Standring (147-149. 366-379)

Eine in der gesamten romischen Kaiserzeit beliebte Bodenform ist die Gestaltung der Standflache mit einem
Standring, der bei fast jeder Gefdllform vorkommen kann. Eindeutig zugeordnet werden konnen die schon ge-
nannten Boden mit doppeltem niedrigem Standring (147-149). Sie gehoren zu steilwandigen Bechern mit verti-
kalem rundem Rand und gleichfarbigem Faden (Typ VIIL.3.7b). Moglicherweise zihlt auch 379 mit einfachem
Standring zu dieser Gruppe. Die iibrigen Fragmente sind am ehesten Schalen und Bechern zuzurechnen.

Typ VILO.6a
Boden mit niedrigem Standring und Facettenschliff (415)

Das aus einem Kontext des 2./3. Jhs. stammende Bodenfragment 415 ist eindeutig einem Gefdl mit Facetten-
schliffdekor zuzuordnen. Es ldsst sich aber nicht sagen, ob es einem Becher oder einer Schale angehdrte. Erhalten
ist der runde Standring, innerhalb dessen sich in der Mitte eine runde Schlifffacette und um diese herum in regel-
maifBigen Abstinden vier kleine ovale Facetten befinden. Ein vergleichbares Fragment ist aus Dura-Europos be-
kannt*".

316 Gerasa: Baur 1938, 527 f. Nr. 33. 35 Abb. 23; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 59 Abb. 4-22, 157.
317 Zur Datierung s. Typ VILO.1a.

318 Schitzschock 2010, Taf. 258, B-G 78.

319 Clairmont 1963, Taf. 9, 325.
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Typ VIL.O.7
Bdden mit hohem Standring (380-394)

Im Gegensatz zu Standringen formgeschmolzener Gefifle besitzen diese Boden mit hohem Standring eine Heft-
narbe’®. Von den Fuflgestaltungen existieren mehrere Variationen. Der Standring kann beinahe vertikal (393),
gerade diagonal wegstehend (380-381. 383-384. 386-387. 389. 394) oder nach auflen gebogen sein (382. 385.
388. 390-392). Die Durchmesser reichen von 3,5cm bis 10cm. Soweit bestimmbar, sind die Boden aus naturfar-
benem griinlich-blauem, blaugriinem oder auch farblosem Glas gefertigt. Boden dieser Art kommen vorwiegend
bei Tellern und Schalen, aber auch bei Pokalen bzw. Bechern vor®?!. Dieser Bodentypus taucht bereits ab dem
1. Jh. n. Chr.**? auf und reicht vor allem im Osten bis weit in die Spétantike®®. So sind etwa Schalen mit hohem
Standring die typischen Gefille der spatromischen Periode in Siidphonizien und Galilda®*. In Palmyra sind
Boden mit hohem Standring durchgehend vom 1. bis in das 4. Jh. zu finden.

Typ VIL.O.8
Bdden mit niedrigem gefaltetem Standring (395-410)

Boden mit gefaltetem Standring sind vorwiegend im 4. und 5. Jh. gebréduchlich, kommen jedoch schon in der
frithen Kaiserzeit vor*®. Als Datierungskriterium fiihrt S. Jennings die Gestaltung der Falte an. Boden, bei denen
die Falte nicht geschlossen ist (wie bei 398), sind in das 1. und 2. Jh. n. Chr.*? zu datieren. B. Czurda-Ruth nennt
als weiteren Datierungshinweis den durch Zusammendriicken der Rohre entstandenen >gestielten< Ansatz des
Standrings (wie bei 395). Diese Bodengestaltung kommt bei Gefiflen des spiten 3. bis 6. Jhs. vor*?’. Die kleineren
Boden haben meist einen ausladenden Standring und diirften vorwiegend Bechern angehoren (395-400), wie
zahlreiche Beispiele belegen®®. Daneben sind aber auch Kriige zu nennen”.

Typ VIL.O.9
Bdoden mit hohem gefaltetem Standring (411-413)

Gefile mit hohem gefaltetem Standring sind oft aus griinem oder bldulich-griinem Glas gefertigt und haben eine
Laufzeit von der mittleren Kaiserzeit bis in das 6. Jh., wo sie jedoch schon selten vorkommen®*°. Meist finden sie
Parallelen in tiefen Schalen®'. Als sehr frither Vertreter ist das Fragment 411 anzusehen, das aus einem Fund-
kontext des 1. Jhs. n. Chr. stammt.

Typ VI1.O.10
Boden mit herausgezwickten Fiif3ichen (414)

Charakteristisch fiir diese Boden sind die vielen kleinen Fiiichen, die aus der Glasmasse des Gefdkorpers her-
ausgezwickt wurden. Das Fragment 414 mit sieben erhaltenen Zehen erlaubt den Schluss, dass der Boden zu

320 Zu den verschiedenen Herstellungsmoglichkeiten der massiven hohen Fiifie s. Jennings 2006, 191 f.

321 Price — Cottam 1998, 28 f. Abb. 3, 12—13. — Hanita: Barag 1978, 15 Nr. 27; 21 Nr. 40. 43 Abb. 8, 27; 11, 40. 43 Taf. 4, 43.

322 Ephesos: Schitzschock 2005, Taf. 231, G 40 — G 46; Czurda-Ruth 2007, 129-135 Taf. 16, 501-507; 17, 509-532; Schétzschock 2010,
Taf. 140, A-G 83 — A-G 88; Hama: Ploug 1986, Abb. 36 a; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 58 Abb. 4-20; Khirbet Shema: Meyers u. a.
1976, Taf. 8.7, 18-21; Lousoi: Schauer 2005, 355 Abb. 2, B 16; 358 Abb. 2, B 22; C 2; Qusair as-Saila: Konrad 2001, Taf. 102, 25; Umm
el-Tlel: Majcherek — Taha 2004, 241 Abb. 5, 44-46. Im Westen diirfte die Laufzeit kiirzer sein: Weinberg — Goldstein 1988, 58; Jennings
2006, 191.

323 Dussart 2006, 53. — Auch in Zeugma: Dussart 2006, 53 Taf. 78 Abb. 3, 3.

324 Jennings 2006, 189.

325 Jennings 2006, 189.

326 Czurda-Ruth 2007, 136.

327 Ephesos: Schitzschock 2005, Taf. 231, G 51 — G 53; Schitzschock 2010, Taf. 141, A-G 112 — A-G 117+118; Jalame: Weinberg — Goldstein
1988, 62 f. Abb. 4-24; Lousoi: Schauer 2005, 355 Abb. 1, B 14; Samaria: Crowfoot 1957, 416 Abb. 96, 10.

328 Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 67-69 Abb. 4-29.

329 Weinberg — Goldstein 1988, 58; Jennings 2006, 192; Czurda-Ruth 2007, 129.

330 Jennings 2006, 189 f.

331 Augst: Riitti 1991, 84 f. Form AR 79 Taf. 68, 1638; Dhiorios/Zypern: Catling 1972, 76 Abb. 41, G 2 — G 3; Hanita: Barag 1978, 19
Nr. 33-34; 21 Nr. 37-39 Abb. 10, 33-34; 11, 37-39 Taf. 4, 33. 39; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 44 Abb. 4-4, 41. 44; Palmyra:
Gawlikowska — al-As‘ad 1994, 29 f. Nr. 79 Taf. 5, 1; Samaria: Crowfoot 1957, 410 Abb. 94, 15.
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einem Gefidll mit kugeligem Korper oder einem bauchigen Becher gehort haben mag®2. Vor allem im syrisch-
paldstinischen Raum sind hiufig Boden mit herausgezwickten Fiilchen bei kugelformigen Sprinklern zu finden®.
C. W. Clairmont ist der Meinung, dass diese Boden eine ostliche Eigenheit darstellen, und Gefil3e mit heraus-
gezwickten Fiilen in den Westen importiert wurden**. Sie kommen in den stlichen Provinzen in Kontexten des
3. und 4. Jhs. vor’*¥. 414 kann aufgrund der kontextuellen Auswertung bereits in das 1. Jh. n. Chr. datiert werden
und z&hlt somit zu den friihen Vertretern dieser Bodenform?®*. Das Stiick besteht aus bldulich-griinem Glas. Laut
B. Czurda-Ruth sind Gefidfle mit herausgezwickten Fiilchen aus blaugriinlichem Glas friiher (2. bzw. Anfang
3. Jh.) anzusetzen als Stiicke aus gelblich-griinem Glas*¥’.

Typ VIL.O.11
Boden von Gefdfs mit Facettenschliff (416)

Bei dem nicht niher datier- und zuordenbaren Fragment 416 handelt es sich um einen gewolbten Boden, auf dem
noch eine feine Rille und eine ovale Schlifffacette zu erkennen sind. Die genaue Art der Standfldche ist nicht
mehr rekonstruierbar. Wahrscheinlich handelt es sich um den Boden einer Schale.

Typ VIL.O.12
Bdden mit plastischem Netzdekor (417-419)

Die Bodenfragmente 417-419 zeigen einen wabenartigen plastischen Dekor. Entweder wurden die unregelmafigen
kleinen Dellen mit einem Werkzeug eingedriickt, oder sie entstanden durch Blasen in eine Halbform. Aufgrund
des schlechten Erhaltungszustands ist die Form der Gefidl3e nicht sicher rekonstruierbar. Es konnte sich um
Flaschchen handeln. Der netzartige plastische Dekor ist aber auch von konischen Bechern bekannt, die in der
spiten Kaiserzeit vermehrt in den Nordwestprovinzen und im Schwarzmeergebiet auftauchen®®. Thr Ursprung wird
aber schon wesentlich friiher und im Osten, am ehesten in Syrien vermutet, von wo aus sie noch bis in die Spét-
antike exportiert wurden**. Die Bodenfragmente aus Palmyra stammen aus Kontexten des 2. bzw. 4. Jhs. n. Chr.

Verzierte Wandfragmente

Typ VIL.O.13
Wandfragment mit aus der Wandung gezwickten Rippen (420)

Das Fragment 420 zeigt zwei mit einem zangenartigen Instrument aus der Wandung herausgekniffene Vertikal-
rippen. Dieser Dekor ist etwa bei flachen und halbkugeligen Schalen mit abgesprengtem Rand zu beobachten¥.
In Augst kommen solche Schalen von der 2. Hilfte des 2. Jhs. bis in das 3. Viertel des 3. Jhs. vor**!. Als terminus
ante quem fiir ein Fragment mit gezwickten Rippen aus Dura-Europos ist das Jahr 256 n. Chr. anzusetzen®?. Aus
dem 3. Jh. stammt ein Fldschchen mit horizontalem Rand, vertikalem Hals und birnenférmigem Korper mit her-
ausgekniffenen vertikalen Rippen aus einer Grabanlage in Hama*?. Mehrfach sind solche Fldschchen auch in
Mesopotamien zu finden***. 420 ist in das 2./3. Jh. zu setzen.

332 Vessberg 1952, 123 Typ B III Taf. 4, 12; Vessberg 1956, 144 Abb. 45, 12; Barkoczi 1988, 91 f. Typ 59 Taf. 12, 130.

333 Stern 2001, 249-251 Nr. 135-137; v. Saldern 2004, 326.

334 Clairmont 1963, 50 f.

335 Beirut: Jennings 2006, 193 Abb. 8.8, 1-3; Dura-Europos: Clairmont 1963, 52 Nr. 204-211 Taf. 5, 204. 207-208; 6, 211; Ephesos: Czurda-
Ruth 2007, 148-150 Taf. 18, 613-625 ; Gerasa: Kehrberg 1986, 377 Nr. 9 Abb. 9, 9; Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 59 f. Nr. 161 Abb.
4-22, 161; Karanis: Harden 1936, Taf. 19, 682.

336 Ployer 2008, 473 Nr. 10 Abb. 20, 10.

337 Czurda-Ruth 2007, 148.

338 Koln: Fremersdorf 1961, 57 f. Taf. 113-115; Barkoczi 1971, 72 Nr. 4-5. 8; 75. 79 Abb. 4-5. 8; Wien: Sakl-Oberthaler — Tarcsay 2001, 105
Taf. 5, 49; Chersonesos: Golofast 2009, 304 Abb. 1, 25-30.

339 Barkoczi 1971, 71; Arveiller-Dulong — Nenna 2005, 357. 374 Nr. 993; Contardi 2009, 126 mit Anm. 32 Abb. 16-17.

340 Riitti 1991, Taf. 63, 1369-1377.

341 Riitti 1991, 46 Form AR 61.

342 Clairmont 1963, Taf. 5, 180.

343 Ploug 1986, 91. 99 Abb. 32 c.

344 Tell Mahuz: Negro Ponzi 1968/1969, 346 f. Nr. 51-53 Abb. 156, 51-53; 160, 51. 53.
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Typ VIL.O.14
Wandfragmente mit Kettenmuster (421-422)

Das Kettenmuster an 421 besteht aus zwei umlaufenden Fiden, die in regelméBigen Abstinden zusammengekniffen
sind und so eine Kette aus Ovalen bilden. Auch dieser Dekor ist auf einer Vielzahl von Gefdf3formen zu beobachten,
am haufigsten jedoch auf kugeligen Flaschen*®. Fragmente von kugelférmigen Flaschen und bauchigen Schalen
stammen etwa aus Jalame und Hanita**. Friihe Stiicke mit Kettenmuster, die aufgrund ihrer Gestaltung in vier
Gruppen unterteilt wurden, sind zahlreich in Dura-Europos gefunden worden und datieren in das 2. Jh.>¥. Gliser
mit Kettenmuster wurden in Dura-Europos bis zum Ende der Produktion 256 n. Chr. hergestellt. In den Ost-
provinzen kommt diese Art des Dekors bis in die 2. Hilfte des 4. Jhs. vor und erlebt eine Renaissance im 6. und
7. Jh.3*%. Die Fragmente 421-422 stammen aus Kontexten des 3. und 4. Jhs.**.

Typ VIL.O.15
Wandfragment mit aufgelegtem, wellenformig gezogenem Faden (423)

Die Verzierung dieses Wandfragments besteht aus einem aufgelegten dicken Faden, der wellenformig gezogen ist.
Wellenformig oder als Zick-Zack-Muster gezogene, aufgelegte Fiden kommen als Dekoration auf Bechern und
Kriigen des 4. Jhs. und der 1. Hilfte des 5. Jhs. vor*°. 423 stammt moglicherweise noch aus dem 3. Jh.

Typ VILO.16
Wandfragment mit Schlangenfadendekor (424)

Schlangenfadendekor besteht aus oft verschiedenfarbigen, in unregelmifigen Windungen aufgeschmolzenen
Glasfidden, die manchmal mit einem Werkzeug so angedriickt wurden, dass eine Reihe dicht aneinanderliegender
Kerben entstand®!. Dieser Dekor ist vorwiegend auf Bechern, Flaschen und Kriigen, aber auch auf Schalen des
2. und 3. Jhs. zu beobachten?. Gefidfle mit Schlangenfadendekor sind sowohl aus dem Osten als auch aus den
Nordwestprovinzen bekannt*. Es wird davon ausgegangen, dass diese Technik in einer syrisch-paléstinischen
Glashiitte entwickelt und durch wandernde Glasmacher in die Westprovinzen gebracht wurde®*. Vor allem in der
Gegend um Ko6ln wurden Gefidfie mit Schlangenfadendekor in groler Menge produziert, wo sie ab der Mitte des
2. Jhs. auftreten und ihren Hohepunkt im 3. Jh. haben®. Weitere Werkstitten gab es in Pannonien und im 0Ost-
lichen Mittelmeerraum®®. In einigen Gegenden, wie etwa in Gallien, erlebte der Schlangenfadendekor in der
2. Hilfte des 4. Jhs. eine Renaissance™’. Das Stiick 424 stammt aus einer durchmischten Schicht und kann daher
nicht ndher datiert werden. Es ist deshalb in die allgemeine Laufzeit der Schlangenfadengliser in das 2. bis 3. Jh.
zu setzen.

345 Stern 2001, 26.

346 Jalame: Weinberg — Goldstein 1988, 80 f. Abb. 4-39 Taf. 4-15, 351-352; Hanita: Barag 1978, 23-27 f. Nr. 50 Abb. 12, 50.

347 Clairmont 1963, 48-50 Taf. 5, 187. 191. 193; 23, 187-191. 195.

348 Weinberg — Goldstein 1988, 81 mit Anm. 163; Stern 2001, 26; v. Saldern 2004, 323 f.

349 Ployer 2008, 473 Nr. 12 Abb. 20, 12.

350 Barkoczi 1988, 93 Typ 62 Taf. 12, 134—135; Price — Cottam 1998, 32 Abb. 4, 9.

351 Zusammenfassend: v. Saldern 2004, 327-337.

352 Auf Bechern: Riitti 1991, 96 Taf. 84, 1856—1857; 187 Taf. 172, 45544555 (Augst); Price — Cottam 1998, 32 (Britannien); Barkoczi 1988,
108 f. Nr. 175 Taf. 16, 175 (Intercisa); Fremersdorf 1959, Taf. 16-18. 21-22. 42-45. 47. 62-64. 66 (Koln); Stern 2001, 165 Nr. 61; White-
house 2001, 219 f. 360 f. Nr. 787-788; Cabart 2008, Abb. 5-7. 10, 20 (Nordfrankreich); Barag 1978, 33 f. Nr. 72 Abb. 15, 72 Taf. 5, 72
(Hanita); auf Kriigen und Flaschen: Clairmont 1963, Taf. 5, 161; 22, 161 (Dura-Europos); Harden 1934, Taf. 4, 1; 5 (Idalion und Marion/
Zypern); Barkoczi 1988, 153 . Typ 135 Taf. 31, 344 (Pannonien); Fremersdorf 1959, Taf. 2—7. 10-13. 19-20. 23. 25-41. 43. 46. 48 (Kdln);
Schlick-Nolte 2002, 101 Nr. V-63 (Syrien/Paldstina); Stern 2001, 166 Nr. 62; Whitehouse 2001, 221-225. 361-363 Nr. 790-792. 795-796;
Cabart 2008, Abb. 10, 22; 11-13 (Nordfrankreich); Arveiller-Dulong — Nenna 2005, 334 Nr. 946 Taf. 72, 946 (Arezzo); auf Schalen:
Fremersdorf 1959, Taf. 50-53. 58. 60-61 (Koln); Stern 2001, 167-169 Nr. 63-65.

353 Stern 2001, 28 f.

354 Harden 1934, 53-55; Fremersdorf 1959, 14; v. Saldern 2004, 328.

355 Fremersdorf 1959, 7—18; Schlick-Nolte 2002, 101; v. Saldern 2004, 334.

356 Stern 2001, 28.

357 Stern 2001, 29 mit Anm. 38; v. Saldern 2004, 337; Cabart 2008.
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Typ VII.O.17
Wandfragment mit eingedriickten ovalen Dellen (425)

Eine weitere Dekorationstechnik ist das Eindellen der GefdSkorper, wahrscheinlich mittels eines nassen Holzes.
Es handelt sich meistens um grof3e Dellen bei Bechern, die bereits im 1. Jh. n. Chr. erzeugt und sowohl in west-
lichen als auch in 6stlichen Glashiitten bis in das 4. Jh. hergestellt wurden®®. Das Fragment 425 unterscheidet
sich von diesen Dellenbechern durch kleine, in einer Reihe um die Schulter des Gefélies eingedriickte Dellen, von
denen noch fiinf Stiick erhalten sind. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Becher, der mit Keramik des 2. und
3. Jhs. vergesellschaftet war.

Unverzierte Wandfragmente (426—436)

Bei den Wandfragmenten 426—430 handelt es sich aufgrund der gro3en Durchmesser wohl um doppelkonische
Flaschen oder Kriige. Fiir glockenformige Becher (sog. carchesium), die vorwiegend im 1. und 2. Jh. verbreitet
waren, sind die Fragmente zu grof3**.

Doppelkonische Flaschen mit langem Hals und trichterférmiger Miindung (sog. Dekanter-Typ) kommen vor-
wiegend im 2. und 3. Jh. n. Chr. vor, scheinen aber im syro-paldstinischen Raum nicht besonders beliebt gewesen
zu sein®*®. Einige Exemplare sind aus Galilda, Zypern oder Kilikien bekannt*'. Zu den friihesten Stiicken zihlt
eine Flasche aus einem um 100 n. Chr. datierten Grab in Sardis*®>. Die aus naturfarbenem, bldulich-griinem Glas
geblasenen Flaschen aus Palmyra stammen ebenso aus dem 2. und 3. Jh.; nur 428 ist in das 4. Jh. zu setzen.

Die Fragmente 431-432 diirften von kleinen Topfen mit mehr oder weniger bauchigem Korper stammen. Erhal-
ten ist jeweils die Schulter, die in den eingeschniirten Hals und einen ausladenden Rand iibergeht. Diese kleinen
Topfe waren vor allem in flavischer Zeit und im 2. Jh. n. Chr. weit verbreitet, kommen aber bis in das 4. Jh. vor*®,
Wihrend das Topfchen 431 aus dem 1. Jh. n. Chr. stammt, kommt 432 aus einem Kontext des 3./4. Jhs. 433-436
stellen verschiedene Flaschenhilse dar, wobei 435 von einer kugeligen Flasche mit langem zylindrischem Hals
stammt, der unmittelbar oberhalb des Korpers eingeschniirt ist, und zu dem sich Vergleiche aus der 2. Hélfte des
3. Jhs. finden*.

Henkel (437-446)

Zuletzt seien verschiedene Henkel angefiihrt, die nicht zu den prismatischen oder zylindrischen Kriigen Typ I'V.8
gehoren. Henkel konnen bei Gefillen aller Herstellungstechniken vorkommen. Zumindest die meisten der hier
angefiihrten Handhaben sind wohl freigeblasenen Glidsern zuzuordnen. An vielen Henkelansitzen haftet noch ein
Stiick der GefdBwandung. 437 und 439-440 konnten von Schalenlampen stammen, die ihren Ursprung vermut-
lich im Nahen Osten haben®®. Diese Schalen besitzen meistens einen schlaufenférmig nach auen umgelegten
Rand und kommen zahlreich in spétantiken Kontexten vor*®. Alle drei palmyrenischen Henkel sind jedoch friiher,
namlich bereits in das 3. Jh. n. Chr., zu datieren.

358 wv. Saldern 2004, 351.

359 Isings 1957, 50-52 Form 36b.

360 Stern 2001, 148. 212 f. Nr. 102.

361 Hanita: Barag 1978, 26 Nr. 56-58 Abb. 13, 56 Taf. 4, 56-57; Zypern: Vessberg 1952, 135 Taf. 8, 2; Yumurtalik: Stern 1984, 135 f. Abb. 4.
362 v. Saldern 1980, 23. 26 Nr. 123 Taf. 6, 21.

363 Isings 1957, 88 f. Form 68.

364 Fremersdorf — Polonyi-Fremersdorf 1984, 36-40 Nr. 89-100.

365 Isings 1957, 162 Form 134.

366 Jennings 2006, 148 f. Abb. 6.22, 1-8; Jones 2006, 406 Nr. 102-103; 407 Nr. 105 Abb. 18.7, 102-103. 105.
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Abstracts

Zu Glasfunden aus dem Vorderen Orient und dem Ostlichen Mittelmeerraum liegen umfassende Monographien
vor. Doch ist fiir die Bestimmung palmyrenischer Gléser keine der vorhandenen Typologien geeignet, da einer-
seits nicht alle an anderen Orten erfassten Typen in Palmyra vorkommen, andererseits in Palmyra auch neue oder
verdnderte Glasformen vorhanden sind, fiir die eine neue Bezeichnung eingefiihrt werden miisste. Deshalb
erscheint es sinnvoll, die Gléser aus Palmyra nach allgemeinen Kriterien zu ordnen und nicht eine von auflen vor-
gegebene Typologie zu iibernehmen. Dabei wurde der Ubersichtlichkeit halber auf eine einheitliche Typen-
bezeichnung geachtet. Die Glasgefidfle wurden also primér nach der Herstellungstechnik geordnet, danach nach
Form, Farbe und Dekor. Auf diese Weise konnen 50 Gefalitypen samt Varianten definiert werden. Die Unter-
suchung der Entwicklung und Verbreitung einzelner Gefidfitypen basiert in erster Linie auf formtypologischen
Vergleichen mit bereits publiziertem Fundmaterial. Dabei war zu beachten, dass einzelne Formen in verschie-
denen Gebieten eine unterschiedlich schnelle Verbreitung erfahren haben und es somit zu unterschiedlichen
Datierungsansitzen gekommen ist. Deshalb war es unerlésslich, die Gldser in ihrem jeweiligen Fundkontext mit
anderen Funden zu bearbeiten. Fiir die untersuchten Bereiche der Sondagen I und II lagen abgeschlossene
Keramikanalysen vor, die eine chronologische Einordnung erleichterten, und die erst weiterfiihrende Frage-
stellungen zur Funktion und Bedeutung von Glasgeschirr ermdoglichten.

Comprehensive monographs on glass finds from the Middle East and the Eastern Mediterranean are available,
but no existing typology is suitable for the Palmyrene glass. On the one hand, various vessel forms known from
elsewhere do not occur in Palmyra. Here, on the other hand, one finds some different and slightly changed vessel
forms. This made new designations inevitable. On that account it seemed reasonable to arrange the glass from
Palmyra using general criteria as those already applied to the material from Petra and not by adopting another
typology. For the sake of clearness, a consistent classification is important. First, the glass vessels were divided
according to their manufacturing techniques, and then according to form, colour and decoration. The examina-
tion of the development and distribution of the single vessel types is primarily based on typological comparisons
with published material. Doing this, it has been noted that single vessel shapes in diverse areas were distributed
at different times, reflected in the disparate dating of the same vessel type. Therefore, it is essential to study the
glass finds within their contexts together with the other finds. The results of the study of the pottery from the
excavations in the >Hellenistic< town of Palmyra support the chronological classification of the glassware, and
this allows further questions about its function and significance.
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Katalog der Glaser

Im Katalog sind samtliche in den Sondagen I und II gefundenen, annidhernd bestimmbaren Glasgefalfragmente
aufgefiihrt. Die Objektbeschreibung erfolgt nach folgendem Schema: Katalognummer, Erhaltungszustand und
Objekt; Beschreibung (Typ, Form, Details, Farbe, Farbcode nach DuMont’s Farbenatlas®*’); MaBangaben; Fund-

ort; Inventarnummer.

Verwendete Abkiirzungen

AR  Typenbezeichnung nach Riitti 1991

iF irisierender Film

Isings Typenbezeichnung nach Isings 1957

PQ  Planquadrat

SE  Stratigraphische Einheit
Vs Verwitterungsschicht

Typ 1.0.1
Nicht naher bestimmbare Wandfragmente kerngeformter Gefiifse

1 Wandfrgt. Fldschchen (?) (Abb. 116 a; 139, 1)

An der AuBlenseite unregelmifige, aufgeschmolzene gelbe Glasfiaden,
verwittert, iF; schwarz/gelb/griinlich (S99 M10 C90 / SO0 Y90 M10 /
S00 C10 Y40); 25 x 21 mm, erh. H 22mm; Sondage II, Raum V,
SE 912; Inv. PA06G86.

Lit.: Ployer 2012, 106 Abb. 3.

2 Wandfrgt. Fldaschchen (?) (Abb. 116 b; 139, 2)

An der Aufenseite diinne, aufgeschmolzene gelbe Glasfdden, stellen-
weise schwarze Vs; schwarz/gelb (S99 M10 C90 / SO0 Y90 M20); 17 x
14 mm; Sondage II, Raum U, SE 909; Inv. PAO6G87.

Lit.: Ployer 2012, 106 Abb. 3.

Typ 11.2.1
Konische Schliffrillenschale

3 Randfrgt. Schale (Abb. 139, 3)

Trichterformig ausladender Rand, innen unter der Miindung horizontal
umlaufende Rille, schwarze Vs, iF, RuB3spuren; erh. H 23 mm; Sondage
II, Raum G/M, SE 675; Inv. PA0O5G32.

Typ 11.2.2
Schale mit Kragenrand

4 Randfrgt. Schale (Abb. 139, 4)
Isings 5, AR 13.2, fast horizontal ausladender Rand, heif3 verrundet,
Wandung leicht gewdlbt nach innen abfallend, weile Vs, iF, viele
offene Bldschen auf der Oberfldche; farblos/entfarbt, matt, leicht griin-
lich (SO0 C10 Y20); Dm Rand 130 mm, erh. H 23 mm; Sondage II,
Raum B, SE 565; Inv. PA02G20.

Typ 1.2 bzw. 11.3
Standringe von farblosen Schalen und Tellern

5 Bodenfrgt. Schale (Abb. 139, 5)

Isings 5, kegelstumpfformiger Standring, schwarze Vs, stark iF, Sinter-
ablagerungen; Dm Boden ca. 46 mm, erh. H 12mm; Sondage II,
Raum E, SE 560/570; Inv. PA02G14.

6 Bodenfrgt. Teller (?) (Abb. 139, 6)

Isings 5, ca. 1/4 des Standrings erhalten, Kante heif3 verrundet, stark
verwitterter Standring, weifle Vs; Dm Boden 100 mm; Sondage I; Inv.
PA99G06.

367 Kiippers 2003.
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Abb. 116

Abb. 117 Formgeschmolzener Boden 7

7 Bodenfrgt. Teller (Abb. 117; 139, 7)

Isings 5, Boden mit vertikalem Standring, viele feine Risse, schmutzig-
weille Vs, iF; Dm Boden 130 mm, erh. H 17 mm; Sondage I, Erweite-
rung Raum 2, SE 301; Inv. PAO1GO3.

Lit.: Ployer 2008, 471 Abb. 20, 4.

8 Bodenfrgt. Schale (?) (Abb. 139, 8)
Standring, iF, kleine Bldschen; farblos/entfirbt, Dm Boden 72 mm, erh.
H 4mm; Sondage I, PQ N, SE 222/224/225; Inv. PAOOG14.

9 Bodenfrgt. Teller (?) (Abb. 139, 9)

Standring, aulen mit Werkzeug Strichverzierung von links unten nach
rechts oben geschwungen, weillie Vs, iF; Dm Boden 56 mm, erh. Dm
64 mm, erh. H 13 mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO6G68.
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Abb. 119 Rippenschale 20

Typ 11.2.3a
Friihe Rippenschalen

10 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 139, 10)

Isings 3, vertikaler Rand, heifl verrundet, etwa 1,5cm unterhalb des
Rands setzen aufien 3 erhabene, senkrecht verlaufende flache Rippen
an, innen unter dem Rand horizontal verlaufende Rille, silbrig-braune
Vs, iF; Dm Rand 136 mm, erh. H 40 mm; Sondage I, PQ 83; Inv.
PA99G31.

Lit.: Ployer 2008, 471 Abb. 20, 3.

11 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 139, 11)

Isings 3, trichterformig ausladender Rand, heifl verrundet, auf der
Innenseite ca. 1 cm unter dem Mundsaum horizontal umlaufende Rille,
auflen Ansatz von zwei flachen Rippen, schwarze Vs, iF, Rulspuren;
Dm Rand 128 mm, erh. H 27 mm; Sondage II, Raum P, SE 701; Inv.
PA04G16.

Lit.: Ployer 2008, 471 Abb. 20, 2.

12 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 139, 12)

Isings 3, leicht ausladender Rand, unverdickt, hei} verrundet, Hals
leicht eingeschniirt, innen unter dem Rand breite Schliffrille, auf der
AufBlenseite Werkzeugspuren erkennbar, schwarze Vs, iF; Dm Rand
mindestens 160mm, erh. H 18 mm; Sondage II, Raum V, SE 924; Inv.
PA06G04.

13 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 139, 13)

Isings 3, vertikale Wandung mit schmaler vertikaler Rippe, dariiber
feine horizontale Schliffrille, schwarze Vs, Rufispuren; 26 x 35 mm;
Sondage II, Raum O, SE 889; Inv. PAO7G38.

14 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 118 c¢; 139, 14)

Isings 3, unverdickter, leicht schrag gestellter Rand, innen Schliffrille,
auflen drei Rippenansitze erkennbar, graue Vs, iF; Dm Rand 117 mm,
erh. H 25 mm; Sondage II, Raum V, SE 900; Inv. PAO7G41.

Lit.: Ployer 2010b, 315 Abb. 10; Ployer 2012, 106 Abb. 3.

15 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 118 b; 139, 15)

Isings 3, leicht ausladende Wandung, unverdickter Rand, innen unter
dem Rand eine Schliffrille, im unteren Bereich zwei horizontale
Schliffrillen, Ansédtze von drei Rippen, die leicht nach rechts
geschwungen sind, braune Vs, iF; 34 x 42mm; Sondage II, Raum H
(Nordostecke), SE 943; Inv. PAO7G64.

Lit.: Ployer 2010b, 315 Abb. 10; Ployer 2012, 106 Abb. 3.

16 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 118 a; 139, 16)

Isings 3, leicht ausladender, etwas verdickter Rand, innen Schliffrille,
auflen Ansitze von fiinf flachen, senkrecht verlaufenden Rippen, schwarze
Vs, iF; naturfarben, griinlich-blau (S00 C20 Y 10); Dm Rand 136 mm; erh.
H 28 mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 967; Inv. PAO7G75.
Lit.: Ployer 2010b, 315 Abb. 10; Ployer 2012, 106 Abb. 3.

Typ 11.2.3b
Flache Rippenschalen mit kurzen Rippen

17 Zwei Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 139, 17)

Isings 3c, AR 2.3, zwei einzelne, zu einem Gefill gehorende Rippen;
eine Rippe in voller Linge (25 mm) erh., schmal, nach unten verjiingt,
weile Vs, iF; bernsteinbraun (SO0 Y99 M40); 9 x 26 mm bzw. 13 x
24 mm; Sondage II, Raum G, SE 642; Inv. PAO4G50.

18 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 139, 18)

Isings 3c, AR 2.3, eine kurze vertikale Rippe, schwarze Vs; braunlich-
gelb (Y80 M10 C00); 16 x 23 mm; Sondage II, Raum O, SE 891; Inv.
PA07G40.

Typ 11.2.3c/d
Romische Rippenschalen mit langen Rippen

19 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 139, 19)

Isings 3, leicht ausladende Wandung, Rand heifl verrundet, auf der
Aufenseite eine Rippe, die von oben rechts nach unten links verladuft,
sehr kleine Bldschen, weile Vs, iF; gelblich-griin (SO0 C10 Y40); Dm
Rand ca. 118 mm, erh. H 22mm; Sondage II, Raum A, SE 532; Inv.
PA02G05.

20 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 119; 139, 20)

Isings 3, ca. 1/3 der Schale erh., vertikaler Rand mit gerundeter Kante,
gewdlbte Wandung, auf AuBenseite elf stark vorstehende, sich nach
unten verjiingende, bis unter den Boden ziehende Rippen erh., Abstand
zwischen den Rippen unregelmiBig, Rippen verlaufen fast vertikal von
oben nach unten, Auflenseite des Rands sorgfiltig mit einem Werkzeug
geglittet, iF, silbrige, stellenweise schwarze Verwitterung; naturfarben,
bldulich-griin (SO0 C30 Y20); Dm Rand 126 mm, erh. H 41,5mm;
Sondage I, Erweiterung Raum 2 Siidteil, SE 316; Inv. PAO1GO1.

Lit.: Ployer 2010b, 315 Abb. 10; Ployer 2012, 106 Abb. 3.

21 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 139, 21)

Isings 3b, eine Rippe erhalten, schridg von rechts oben nach links unten
verlaufend, auf der Oberfliche viele Bldschen, iF; naturfarben, leicht
tiirkis (SO0 C20 Y10); Dm Rand 108 mm, erh. H 45 mm; Sondage II,
Raum T, SE 700/701; Inv. PAO5G27.

22 Zwei anpassende Randfrgt. Rippenschale (Abb. 118 d; 139, 22)
Isings 3, vertikaler Rand, unverdickt, in unregelméfBigen Abstinden
drei Rippenansitze, leicht von rechts nach links verlaufend, braune Vs,
iF; naturfarben, hellblau (SO0 C20 Y00); Dm Rand 148 mm, erh. H
32mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 942; Inv. PAO7G63.
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Lit.: Ployer 2008, 471 Abb. 20, 1; Ployer 2010b, 315 Abb. 4; Ployer
2012, 106 Abb. 3.

23 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 139, 23)

Isings 3, Ansatz einer Rippe, von rechts oben nach links unten ver-
laufend, an der Auflenseite Werkzeugspuren erkennbar, schwarze Vs, iF;
Dm Rand ca. 160 mm, erh. H 24 mm; Sondage I, PQ 82; Inv. PA99G20.

24 Rand- und Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 24)

Isings 3, auBen zwei Rippenansitze erkennbar, von rechts oben nach
links unten verlaufend, innen unter dem Rand horizontale Schliffrille,
schwarz-graue Vs; naturfarben, blaulich-griin (SO0 C20 Y20); Dm Rand
170 mm, erh. H 38 mm; Sondage II, Raum O, SE 883; Inv. PAO7G32.

25 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 25)

Isings 3, ausladender Rand mit gerundeter Kante, eine Rippe erhalten,
leicht schrig von links oben nach rechts unten verlaufend, graue Vs, iF;
naturfarben, leicht blaulich (S00 C20 Y10); Dm Rand ca. 200 mm, erh.
H 35 mm; Sondage II, Raum G/M, SE 674; Inv. PAO5SGOS.

26 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 26)

Isings 3, vertikaler, unverdickter Rand, Ansatz einer Rippe, graue Vs,
iF; naturfarben, griinlich-blau (SO0 C30 Y10); 26 x 18 mm, erh. H
18 mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 934; Inv. PAO7G48.

27 Randfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 27)

Isings 3, Ansatz einer Rippe, Werkzeugspuren erkennbar, graue Vs, iF;
25 x 21,5mm, erh. H 21,5mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv.
PA06GS84.

28 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 28)

Isings 3, vier Rippen, auf der Innenseite zwei parallel verlaufende hori-
zontale Rillen, schwarze Vs, iF; naturfarben, leicht griinlich (S00 C10
Y10); groiter Dm ca. 158 mm, erh. H 40 mm; Sondage I, PQ 24; Inv.
PA99G22.

29 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 29)

Isings 3, eine ganze Rippe und Ansitze von drei weiteren vertikalen
Rippen, innen am Boden zwei konzentrische Schliffrillen, graue Vs, iF;
naturfarben, hellblau (S00 C20 Y00), Dm ca. 130 mm, erh. H 41 mm;
Sondage II, Raum O, SE 890; Inv. PAO7G39.

30 Zwei Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 30)

Isings 3, ein Frgt. mit einer ganzen, vertikal verlaufenden Rippe und
ein weiteres Frgt. mit einer halben Rippe, schwarze Vs, iF; naturfarben,
tiirkisblau (SO0 C30 Y10); groBeres Frgt. 24 x 34 mm, erh. H 34 mm;
Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 962; Inv. PAO7G74.

31 Zwei anpassende Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 31)

Isings 3, drei Rippen erkennbar, auf der Innenseite zwei parallel ver-
laufende horizontale Rillen, goldbraune Vs, iF; naturfarben, bldulich-
griin (SO0 C20Y10); 46 x 37 mm; Sondage I, PQ 65; Inv. PA99G21.

32 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 32)
Isings 3, vier Rippen erkennbar, schwarze Vs, Ruf3spuren; 46 x 36 mm;
Sondage II, Raum V, SE 912; Inv. PAO6G34.

33 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 33)
Isings 3, Ansitze von drei vertikal verlaufenden Rippen, graue Vs;
37 x 32 mm; Sondage II, Raum O, SE 889; Inv. PAO7G37.

34 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 34)
Isings 3, Ansatz einer Rippe, graue Vs, iF; 39 x 19 mm; Sondage II,
Raum T, SE 741; Inv. PAO5SG66.

Typ 11.2.3
Weitere, nicht niher bestimmbare Rippenschalenfragmente

35 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 35)
Isings 3, zwei unterschiedlich starke Rippen erkennbar, graue Vs;
20 x 29 mm; Sondage II, Raum H, SE 933; Inv. PAO7G45.
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36 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 36)
Isings 3, zwei nach unten verjiingte Rippen erkennbar, stellenweise
schwarze Vs, iF; 22 x 22mm; Sondage I, PQ 5, SE 159; Inv. PAO0OGO04.

37 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 37)

Isings 3, zwei Rippen erhalten, schwarze Vs, iF; naturfarben, griinlich-
blau (SO0 C20 Y10); 35 x 21 mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke),
SE 940; Inv. PAO7G61.

38 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 38)

Isings 3, unterer Teil einer Rippe, stellenweise braune Vs, iF; natur-
farben, griinlich-blau (SO0 C40 Y30); 40 x 26 mm; Sondage II, Raum
A, SE 512; Inv. PA02G41.

39 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 39)
Isings 3, zwei Rippen erkennbar, weifle Vs, iF; 20 x 18 mm; Sondage
11, Raum G/M, SE 628/674; Inv. PAO5G21.

40 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 40)

Isings 3, auf der Innenseite zwei horizontale Schliffrillen, auflen Aus-
laufer von zwei Rippen, schwarze Vs, iF; 24 x 9mm; Sondage II, Raum
H (Nordostecke), SE 951; Inv. PAO7G72.

41 Wandfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 41)
Isings 3, zwei vertikale Rippenausldufer, schwarze Vs, iF; 19 x 20mm;
Sondage II, Raum B, SE 553; Inv. PA02G66.

42 Bodenfrgt. Rippenschale (Abb. 140, 42)

Isings 3, zur Mitte hin verdickter Boden mit Ansatz zweier verschieden
dicker Rippen, milchig weile Vs, sehr kleine Blidschen; hellgriin (S20
C20 Y60); 25 x 51 mm; erh. H 12mm; Sondage 11, Raum A, SE 534;
Inv. PAO2GOL1.

Typ ll.12.1
Hexagonale Flaschen mit Hochrelief

43 Wandfrgt. Fldaschchen (Abb. 120 a; 140, 43)

Isings 78b, in dreiteilige Form geblasen, Relief zeigt eine von einem
Ring umgebene Scheibe (Patera), leicht weile Vs, iF, auf der Innen-
seite einige offene Bldschen (bis 1 mm); naturfarben, leicht griinlich
(S00 C20 Y20); 36 x 22mm; Sondage II, Raum A, SE 502; Inv.
PA02G12.

Lit.: Ployer 2008, 471 Abb. 20, 6; Ployer 2010b, 316 Abb. 6; Ployer
2012, 106 Abb. 4, 1.

44 Wandfrgt. Flaschchen (Abb. 120 b; 140, 44)

Isings 78b, Unterteil einer hexagonalen Flasche mit Hochrelief, von
zwei horizontalen Wiilsten gerahmt, dazwischen vertikale Zungen-
blitter, zwischen den Zungen kleine erhabene Dreiecke, graue Vs, iF;
Dm 58 mm, erh. H 17mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke),
SE 942; Inv. PAO7G62.

Lit.: Ployer 2012, 106 Abb. 4, 2.

Typ 111.12.2
Dattelflischchen

45 Wandfrgt. Dattelflaschchen (Abb. 120 c; 140, 45)

Isings 78d, unregelmiBig geriefelt, wenige kleine Bldschen; dunkel-
gelb-braunlich (S50 Y99 M50); 17 x 19 mm; Sondage II, Raum A,
SE 502; Inv. PA02G13.

Lit.: Ployer 2010b, 316 Abb. 11; Ployer 2012, 106 Abb. 4, 3.

Typ IV.2.1
Schale mit kannelierter Wandung

46 Wandfrgt. Schale (Abb. 121; 140, 46)

Dicker horizontal umlaufender Ring, darunter vier senkrechte Furchen,
schwarz-goldene Vs, iF; 33 x 33mm; Sondage I, PQ S, SE 143; Inv.
PA00GO02.
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Typ IV.8.1
Vierkantige Kriige

47 Bodenfrgt. Krug (Abb. 141, 47)

Isings 50, AR 156, konkaver Boden mit Bodenmarke aus drei zen-
trierten, erhabenen Ringen, stellenweise schwarze Vs, iF; Dm Boden
46 mm, erh. H 10mm; Sondage I, PQ 50; Inv. PA99G48.

48 Bodenfrgt. Krug (Abb. 141, 48)

Isings 50, AR 156, Boden mit vertikal aufgebogener Wandung, Boden-
marke aus zwei konzentrischen, erhabenen Kreisen, iF; naturfarben,
bldulich-griin (SO0 C20 Y10); erh. H 20mm; Sondage II, Raum E,
SE 589; Inv. PA0O2G18.

49 Bodenfrgt. Krug (Abb. 141, 49)
Isings 50, AR 156, Rest einer ringférmigen Bodenmarke, graue Vs, iF;
23 x 18 mm; Sondage II, Raum K, SE 750; Inv. PAO5G61.

50 Zwei anpassende Bodenfrgt. Krug (Abb. 122; 141, 50)

Isings 50, AR 156, Bodenmarke aus vier erhabenen, rechten Winkel-
haken, deren Ecken zur Mitte zeigen, zwischen den Schenkeln je eine
runde Erhebung, schwarze Vs, iF, Rufispuren; gelblich-griin (SO0 C10
Y30); Dm ca. 72mm, erh. H 7,5mm; Sondage II, Raum H, SE 628;
Inv. PA04G25.

51 14 Wandfrgt. Krug

Isings 50, AR 156, z. T. mit abgerundeten Kanten, sehr kleine Blds-
chen, iF, diinne Kratzer; naturfarben, leicht bldulich (SO0 C10 Y10);
Sondage II, Raum A, SE 532; Inv. PA02GO03.

52 Bodenfrgt. Krug (Abb. 141, 52)

Isings 50, AR 156, leicht konkaver Boden, vertikale Wandung, iF,
einige langliche Bldschen; naturfarben, hellblau (SO0 C20 Y00); Dm
Boden ca. 60mm, erh. H 41 mm; Sondage I, PQ N, SE 222/224/225;
Inv. PAOOG13.

53 Wandfrgt. Krug (Abb. 141, 53)
Isings 50, AR 156, Wandfrgt. mit zwei Kanten, schwarze Vs, Ruf3-
spuren; 51 x 63 mm; Sondage II, Raum O, SE 877; Inv. PAO7G24.

54 Selleriehenkel mit Wandungsansitzen, Krug (Abb. 141, 54)
Isings 50, AR 156, teilweise schwarze Vs, iF; B 50mm, H 57 mm;
Sondage I, PQ 17; Inv. PA99GOS.

55 Frgt. eines Selleriehenkels, Krug (Abb. 141, 55)

Isings 50, AR 156, Rippen schwach ausgeprigt, schwarze Vs, iF; natur-
farben, bldulich-griin (SO0 C20 Y20); B 32 mm, erh. L 25 mm; Sondage
I, PQ 55; Inv. PA99G54.

56 Henkelfrgt. Krug (Abb. 141, 56)

Isings 50, AR 156, Frgt. eines fein gerippten Selleriehenkels, der an
den GefidBhals ansetzt, schwarze Vs, iF; naturfarben, bldulich-griin
(S00 C20Y40); B 47mm, erh. L 41 mm; Sondage II, Raum F, SE 520;
Inv. PA02G34.

Abb. 123
Zylindrische
Flasche 61

57 Frgt. eines Sellerichenkels, Krug (Abb. 141, 57)

Isings 50/51, schwarze Vs, iF, RuB3spuren; naturfarben, leicht griinlich
(S00 C20 Y30); erh. L 28 mm, erh. B 26 mm; Sondage II, Raum P,
SE 701; Inv. PA05G22.

58 Henkel, Krug (Abb. 141, 58)

Isings 50, AR 156, stark verwitterter Sellerichenkel; die einzelnen
Rippen sind ganz abgeflacht und erscheinen nur mehr in einer anderen
Farbschattierung; Ansatz der Gefidschulter, schwarze Vs, iF; natur-
farben, bldulich-griin (SO0 C30 Y20); erh. B 32mm, erh. L 35mm;
Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO5G30.

59 Henkel, Krug (Abb. 141, 59)

Isings 50, AR 156, Selleriehenkel mit Schulteransatz, schwarze Vs, iF;
naturfarben (SO0 C20 Y20); B 49 mm, erh. L 49 mm; Sondage II, Raum
U, SE 908; Inv. PAO6GOS.

60 Henkel, Krug (Abb. 141, 60)

Isings 50, AR 156, Frgt. eines Sellerichenkels, schwarze Vs, Ruf-
spuren; erh. B 22mm, erh. L 20mm, D 9mm; Sondage II, Raum H,
SE 630; Inv. PAO6GS3.

Typ 1V.8.2
Zylindrische Kriige

61 Boden-, Wandfrgt. und Henkel, Krug (Abb. 123; 141, 61)

Isings 51b, AR 160, leicht konkaver Boden, abgerundet, Wandung
leicht ausladend; abgerundete Schulter, sich nach oben verjiingender
Hals, an dem ein Selleriehenkel ansetzt und der auf der Schulter auf-
sitzt; weille Vs, iF; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y10); Dm
Boden 70 mm, erh. H 47 mm bzw. 93 mm, B Henkel 47 mm; Sondage I,
PQ 14 und PQ 24; Inv. PA99GO03 und Inv. PA99G04.

Lit.: Ployer 2008, 473 Abb. 20, 11.
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Abb. 124
B ,Zarte Rippenschale« 68

62 Boden- und Wandfrgt. Krug (Abb. 141, 62)
Isings 51b, AR 160, konkaver Boden, Hals nach oben verjiingend,
weille Vs, iF; farblos/entfirbt; Dm Boden ca. 60mm, erh. H 11 mm
bzw. 26 mm; Sondage I, PQ 4; Inv. PA99GS58.

63 Wandfrgt. Krug (Abb. 141, 63)

Isings 51b, AR 160, sich nach oben verjiingender Hals, am oberen
Ende wieder leicht ausladend, schwarze Vs, iF; gelblich-griin (SO0 C10
Y30); Dm Hals (innen) 20mm, erh. H 29 mm; Sondage II, Raum A/S,
SE 501; Inv. PAO1G22.

64 Wandfrgt. Krug (Abb. 141, 64)

Isings 51b, AR 160, Hals nach oben verjiingend, iF, wenige kleine
Bldschen; naturfarben, griinlich (SO0 C10 Y20); erh. H 42 mm;
Sondage II, Raum B, SE 626; Inv. PA04G26.

65 Wandfrgt. Krug (Abb. 141, 65)
Isings 51b, AR 160, konischer Hals, schwarze Vs, stark verrufit; erh.
H 35 mm; Sondage II, Raum W/Y, SE 826; Inv. PAO6GS5S.

66 Wandfrgt. Krug (Abb. 141, 66)
Isings 51b, AR 160, Hals nach oben verjiingend, schwarze Vs, iF; erh.
H 30 mm; Sondage I, PQ 3; Inv. PA99G59.

67 Bodenfrgt. Krug (Abb. 141, 67)

Isings 51b, AR 160, Bodenmarke aus drei konzentrischen Ringen, im
Zentrum kleiner Buckel, weille Vs, iF; Dm 48 mm, erh. H 6 mm;
Sondage II, Raum G/M, SE 675; Inv. PAO5G31.

Typ VIL.2.1
»Zarte Rippenschale«

68 Rand- und Wandfrgt. »Zarte Rippenschale< (Abb. 124; 141, 68)
Isings 17, AR 28, leicht ausladender Rand, gekehlt, Rand abgesprengt
und iiberschliffen, kugelige Wandung mit drei senkrecht heraus-
gekniffenen, schmalen Rippen, dazu ein Wandfrgt. mit dem Ende einer
Rippe, schwarze Vs, iF; Dm Rand 76 mm, erh. H 37 mm; Sondage I,
PQ 83; Inv. PA99G29.

Lit.: Ployer 2008, 471 Abb. 20, 5.

Typ VII.2.2a
Halbkugelige dickwandige Schale mit vertikalem, abgesprengtem
Rand und Schliffrille

69 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 69)

AR 56/57, unverdickter Rand, iiberschliffen, auBen breite Schliffrille,
schwarze Vs, iF, Ru3spuren; Dm Rand ca. 120mm, erh. H 11 mm;
Sondage II, Raum U, SE 910; Inv. PAO6G27.

Typ VI.2.3a
Schalen mit nach auflen gewdolbtem, abgesprengtem
Rand und Schliffrille

70 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 70)

Isings 116b, AR 58, flache fullose Schale mit nach auen gewdlbtem,
innen gekehltem Rand, Rand abgesprengt und iiberschliffen, knapp
unterhalb des Rands schmale Schliffrille, gelbe Vs, iF, einige kleine
Bldschen auf der Oberfliche; Dm Rand 164 mm, erh. H 22 mm;
Sondage II, Raum T, SE 741; Inv. PAO5SG64.
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71 Wandfrgt. Schale (Abb. 142, 71)

Isings 116b, AR 58, geschwungene Wandung mit horizontaler Schliff-
rille, weiBe Vs, iF, viele kleine Blischen; farblos/entfiarbt; 21 x 20 mm;
Sondage II, Raum K, SE 779; Inv. PAO5GO03.

Typ VIL.2.4
Konische Schalen mit schrigem, heifs verrundetem Rand

72 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 72)

Ausladender Rand, linsenférmig verdickt, heifl verrundet, weifle Vs, iF,
viele kleine Blédschen; naturfarben, griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Rand
260 mm, erh. H 14 mm; Sondage I, SE 125; Inv. PAOOGO7.

73 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 73)
Ausladender, verdickter Rand, schwarze Vs, iF; Dm Rand ca. 130 mm,
erh. H 8,5 mm; Sondage 11, Raum H, SE 630; Inv. PAO5G25.

74 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 74)
Naturfarben, griinlich (SO0 C10Y10); Dm Rand 108 mm, erh. H 13 mm;
Sondage II, Raum H, SE 718; Inv. PAO5G74.

75 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 75)

Leicht ausladender Rand, etwas verdickt, hei3 verrundet, weille Vs;
Dm Rand 210mm, erh. H 27 mm; Sondage II, Raum V, SE 912; Inv.
PA06G39.

76 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 76)

Trichterformig ausladender Rand, verdickt und heifl verrundet,
schwarze Vs, stark verruBt; Dm Rand ca. 160mm, erh. H 14 mm;
Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO6G80.

77 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 77)

Trichterformig weit ausladender Rand, leicht verdickt, heif verrundet,
weille Vs, iF; Dm Rand 131 mm, erh. H 14 mm; Sondage II, Raum H,
SE 915; Inv. PA0O6G30.

Typ VIL.2.5
Konische Schalen mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand

78 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 78)

AR 76, trichterformig ausladender Rand, verdickt, heifl verrundet,
schwarze Vs, iF; Dm Rand ca. 130mm, erh. H 19mm; Sondage I,
PQ 77; Inv. PA99G24.

79 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 79)

AR 76, Rand heif3 verrundet, teilweise weille Vs, iF, kleine Blidschen;
naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y10); Dm Rand 76 mm, erh.
H 7mm; Sondage I, PQ N, SE 251; Inv. PAO1GO2.

80 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 80)

AR 76, trichterformig ausladender Rand, verdickt, heifl verrundet,
schwarze Vs, iF; Dm Rand ca. 140mm, erh. H 13 mm; Sondage I,
Erweiterung Raum 2, SE 302; Inv. PAO1GO7.

81 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 81)

AR 76, mandelformig verdickter Rand, heif3 verrundet, einziehende
Wandung, schwarze Vs, Rufispuren; Dm Rand 85 mm, erh. H 9 mm;
Sondage II, Raum Y, SE 826; Inv. PAO7GO08.

82 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 82)

AR 76, verdickter, innen iiberstehender Rand, hei3 verrundet, kleine
Blidschen, weilie Vs, iF; farblos/entfarbt; Dm Rand 76 mm, erh. H 16 mm;
Sondage I, PQ 32; Inv. PA99G33.

Typ VIL.2.6
Konische Schale mit ausladendem, heif3 verrundetem Rand

83 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 83)

AR 88.1, Rand leicht ausladend, verdickt und heif3 verrundet, schwarze
Vs, stark verrufit; Dm Rand 117 mm, erh. H 14 mm; Sondage II, Raum
W'Y, SE 826; Inv. PAO6G59.
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Typ VIL.2.7
Konische Schalen mit horizontal auswdrts gebogenem,
heifs verrundetem Rand

84 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 84)

Isings 42a/b, Rand weit ausladend und nach unten gefaltet, weile Vs,
iF; Dm Rand 100mm, erh. H 3,5 mm; Sondage II, Raum U, SE 908;
Inv. PAO6G1S.

85 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 85)

Isings 42a/b, ausladender Rand, verdickt und heifl verrundet, schwarze
Vs, stark verrufit; Dm Rand 141 mm, erh. H 17 mm; Sondage II, Raum
H, SE 630; Inv. PAO6G76.

Typ VIL.2.8
Flache Schale mit konvex gewdlbter Wandung und
heif3 verrundetem Rand

86 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 86)

AR 76, verdickter Rand, heif3 verrundet, ausladende Wandung, silbrig-
graue Vs, leicht iF, Rulspuren; Dm Rand 111 mm, erh. H 12mm;
Sondage II, Raum U, SE 902; Inv. PAO6G24.

Typ VIL.2.9
Halbkugelige Schale mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand

87 Rand- und drei anpassende Wandfrgt. Schale (Abb. 142, 87)
Verdickter, abgerundeter Rand, nach unten hin leicht einziehende Wan-
dung, im unteren Bereich in einen nicht mehr vorhandenen Boden
iibergehend, goldbraune Vs, iF; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10
Y 10); Dm Rand 103 mm, H 62 mm; Sondage I, PQ 6; Inv. PA99G46.

Typ VI1.2.9a
Halbkugelige Schale mit vertikalem, heif3 verrundetem
Rand und innerer Schliffrille

88 Rand- und Bodenfrgt. Schale (Abb. 142, 88)

Mandelformig verdickter Rand, unter dem Rand innen zwei parallel
verlaufende, horizontale Schliffrillen, Boden mit Standring, Heftnarbe,
leicht ausladende Wandung, weifle Vs, iF; farblos/entfarbt; Dm Rand
94 mm, Dm Boden 55 mm, erh. H 13 bzw. 6 mm; Sondage II, Raum O,
SE 861; Inv. PAO7GI18.

Typ VII1.2.9b
Halbkugelige Schale mit vertikalem, heifs verrundetem
Rand und breiten Schliffbdndern

89 Rand- und Wandfrgt. Schale (Abb. 125; 142, 89)

Rand linsenformig verdickt, aufen von einer feinen horizontalen Rille
umgeben, Wandung mit drei umlaufenden Schliffbéndern, teilweise
weiBe Vs, iF; farblos/entfirbt; Dm Rand 114 mm, H ca. 65mm;
Sondage I, PQ 37; Inv. PA99G28.

Typ VI1.2.10a
Kalottenformige Schalen mit heif3 verrundetem Rand und Schliffrille

90 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 90)

Ausladender, leicht verdickter Rand, heif3 verrundet, auf der AuBenseite
zwei diinne, parallel verlaufende Schliffrillen, silbrig-graue Vs, iF;
naturfarben, bldulich (S00 C20 Y10); Dm Rand 102 mm, erh. H 8 mm;
Sondage II, Raum K, SE 750; Inv. PAO5G63.

91 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 91)

Trichterférmig ausladende Wandung, Rand leicht verdickt, heill ver-
rundet, unter dem Rand auen zwei parallel verlaufende feine Schliff-
rillen, schwarze Vs, stark verruf3t; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C20
Y20); Dm Rand 101 mm, erh. H 16 mm; Sondage II, Raum H, SE 630;
Inv. PAO6G71.

92 Randfrgt. Schale (Abb. 142, 92)

Leicht verdickter Rand, heif3 verrundet, auflen unter Lippe feine, hori-
zontal umlaufende Rille, stellenweise schwarze Vs, iF; Dm Rand ca.
90mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum H, SE 723; Inv. PA0O4GO5.
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ADbD. 125 Schale mit Schliffbindern 89

Abb. 126  Schale mit getreppter Wandung 98

Typ VIL2.11
Konische Schalen mit dreieckig verdicktem Rand

93 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 93)

Stark verdickter Rand, aulen von Wandung abgesetzt, weille Vs, iF;
Dm Rand 102mm, erh. H 11,5 mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv.
PA06GT75.

94 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 94)

Leicht nach innen gezogener, dreieckig verdickter Rand, heifl ver-
rundet, schwarze Vs, iF; Dm Rand 114 mm, erh. H 16,5 mm; Sondage I,
PQ 32; Inv. PA99G34.

95 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 95)
Dreiecksrand, Wandung nach unten einziehend, schwarze Vs, Ruf3-
spuren; erh. H 15 mm; Sondage II, Raum G, SE 662; Inv. PA04G03.

96 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 96)

Dreieckig verdickter Rand, heif3 verrundet, vertikale Wandung, weille
Vs, iF; Dm Rand 96 mm, erh. H 18 mm; Sondage II, Raum Y, SE 826;
Inv. PAO7GO09.

97 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 97)

Ausladender Rand, dreieckig verdickt, heifl verrundet, weile Vs, iF;
Dm Rand 79mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum V, SE 912; Inv.
PA06G40.

Typ VIL.2.12
Schale mit getreppter Wandung und horizontal
umgelegtem, heifs verrundetem Rand

98 Randfrgt. Schale (Abb. 126; 143, 98)

Wandung mit Werkzeug treppenformig herausgedriickt, Rand nach
auflen gebogen und etwas verdickt, heifl verrundet, grau-weille Vs, iF;
kobaltblau (YO0 M40 C99); Dm Rand ca. 80 mm, erh. H 16 mm;
Sondage II, Raum G, SE 642; Inv. PA04G47.

Lit.: Ployer 2008, 473 Abb. 20, 9.
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Abb. 127 Becher mit abgesprengtem Rand und

Schliffrillen 114

Typ VII.2.13a
Schale mit schriager Wandung, vertikalem, heif3 verrundetem
Rand und gleichfarbigem Faden

99 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 99)

Ausladender, verdickter Rand, heifl verrundet, unterhalb des Rands
auflen horizontal umlaufende Fadenauflage, weile Vs, iF; Dm Rand
78 mm, erh. H 15 mm; Sondage II, Raum H, SE 723; Inv. PA0O4G04.

Typ VIL.2.14
Schale mit gefalteter Wandung und schrigem, heifs verrundetem Rand

100 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 100)

Isings 69a, leicht verdickter, ausladender Rand, heif3 verrundet, durch
Faltung horizontal umlaufender Rohrchenwulst, schwarze Vs, iF; Dm
Rand 74mm, erh. H 12mm; Sondage II, Raum O, SE 883; Inv. PAO7G35.

Typ VIL2.15
Schalen mit auswdrts gebogenem und nach innen zuriick
gefaltetem Rand (Rohrchenrand)

101 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 101)

AR 109.2, Rand horizontal nach aufien gebogen und nach oben zuriick-
gefaltet, stark iF; Dm Rand 151 mm, erh. H 9mm; Sondage II, Raum G,
SE 693; Inv. PA05G16.

102 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 102)

AR 109.2, flache, weit ausladende Wandung, nach innen gerollter
Rand, schwarze Vs, Ruflspuren; Dm Rand 130 mm, erh. H 5mm;
Sondage II, Raum Y, SE 826; Inv. PAO7G04.

103 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 103)

AR 109.2, trichterformig ausladende Wandung, ausladender, abge-
sprengter Rand, hohl nach innen geschlagen, schwarze Vs, iF; Dm
Rand 86mm, erh. H 12mm; Sondage II, Raum A/S, SE 500; Inv.
PAO1G25.

Typ VII.2.16
Schalen mit schlaufenformig nach aufien umgelegtem Rand
(Rohrchenrand)

104 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 104)

Isings 44a/115, AR 109.1, nach aufien umgeschlagener Réhrchenrand,
gerade Wandung, schwarze Vs; Dm Rand 128 mm, erh, H 15mm;
Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 944; Inv. PAO7G67.

105 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 105)

Isings 44a/115,AR 109.1, nach auBlen umgeschlagener Rohrchenrand,
schwarze Vs, iF; Dm Rand 159 mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum Y,
SE 826; Inv. PAO7G07.
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106 Randfrgt. Schale (Abb. 143, 106)

Isings 44a/115, AR 109.1, auswirts gefalteter Rohrchenrand, schwarze
Vs, iF; Dm Rand 91 mm, erh. H 9,5mm; Sondage II, Raum W/Y,
SE 826; Inv. PAO6G63.

Typ VII.3.1a
Steilwandiger Becher mit ausladendem, abgesprengtem
Rand und Schliffrillen

107 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 107)

AR 38, trichterformig ausladender Rand, gerade und tiberschliffen,
auBlen unter dem Rand zwei feine, umlaufende Schliffrillen, iF, sehr
kleine Blidschen; naturfarben, durchscheinend; Dm Rand 74 mm; erh. H
19 mm; Sondage II, Raum E, SE 574; Inv. PA02G23.

Typ VII.3.2a
Steilwandiger Becher mit nach aufsen gewolbtem, abgesprengtem
Rand und Schliffrillen

108 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 108)

Isings 34, S-formig ausladender Rand, abgesprengt, auflen unter dem
Rand feine, horizontal umlaufende Schliffrille, schwarze Vs, iF; Dm
Rand 96 mm, erh. H 14 mm; Sondage I, PQ 26; Inv. PA99G36.

Typ VIIL.3.3
Konischer Becher mit nach aufsen gewdlbtem, abgesprengtem Rand

109 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 109)

Isings 106c1, geschwungener Rand, abgesprengt und iiberschliffen,
griinlich-graue Vs, iF; gelblich-griin (SO0 C10 Y30); Dm Rand
100mm, erh. H 20 mm; Sondage II, Raum G, SE 654; Inv. PAO4G34.

Typ VI1.3.3a
Konische Becher mit nach auf3en gewdlbtem, abgesprengtem
Rand und Schliffrillen

110 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 110)

Isings 106c2, ausladender, iiberschliffener Rand, trichterformige Wan-
dung, im oberen Bereich drei feine, parallel umlaufende horizontale
Schliffrillen, schwarze Vs, iF, RuBspuren, wenige kleine Bldschen;
gelblich-griin (SO0 C10 Y30); Dm Rand 104 mm, erh. H 55mm;
Sondage II, Raum G, SE 641; Inv. PAO4G21.

Lit.: Ployer 2008, 473 Abb. 20, 16.

111 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 111)

Leicht ausladender Rand, abgesprengt und iiberschliffen, unter dem
Rand feine Schliffrille, auf der Wandung eine breitere, horizontale
Schliffrille, weile Vs, iF; gelblich-griin (SO0 C10 Y30); Dm Rand
93 mm, erh. H 25,5 mm; Sondage II, Raum V, SE 924; Inv. PAO6GO1.

Typ VI1.3.4
Bauchiger Becher mit nach aufsen gewolbtem, abgesprengtem Rand

112 Randfrgt. kalottenférmiger Becher (Abb. 143, 112)
Isings 96, AR 60, unter dem leicht einziehenden Rand eingeschniirt,
Rand abgesprengt und iiberschliffen, fleckig weifle Vs, iF; Dm Rand
92 mm, erh. H 38 mm; Sondage I, PQ 4; Inv. PA99G57.

Typ VII.3.4a
Bauchige Becher mit nach aufsen gewdlbtem, abgesprengtem
Rand und Schliffrillen

113 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 113)

Isings 96b1, AR 60.1, ausladender, abgesprengter Rand, auf Hals und
Schulter je eine feine, umlaufende Schliffrille, schwarze Vs, iF; Dm
Rand 126 mm, erh. H 26 mm; Sondage I, PQ 32; Inv. PA99G32.

114 Fiinf anpassende Becherfrgt. (Abb. 127; 143, 114)

Isings 96b1, AR 60.1, ca. zur Hilfte erhalten, leicht S-férmiger Rand, ab-
gesprengt und iiberschliffen, auf der Au3enseite zwei umlaufende Schliff-
rillen mit halbkreisformigem Querschnitt, schwarze Vs, iF, kleine Blés-
chen; Dm Rand 92 mm, erh. H 66 mm; Sondage I, PQ 21; Inv. PA99GO1.
Lit.: Ployer 2008, 471 Abb. 20, 7.
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115 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 115)

Isings 96bl, AR 60.1, eingezogener Hals, ausladender Rand, abge-
sprengt und tiberschliffen, auf der Schulter eine Schliffrille, dunkel-
gelbe Vs, iF; erh. H 21,5mm; Sondage II, Raum N, SE 677/690; Inv.
PA05G37.

Typ VIL.3.5
Steilwandige Becher mit ausladendem, heif3 verrundetem Rand

116 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 116)

Ausladender Rand, leicht verdickt, heif verrundet, silbrig-schwarze Vs,
iF; Dm Rand 94 mm, erh. H 26,5 mm; Sondage II, Raum B, SE 590;
Inv. PA02G16.

117 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 117)

Trichterformig ausladender Rand, unverdickt, heif verrundet, schwarze
Vs, Ruflspuren; Dm Rand 109 mm, erh. H 23 mm; Sondage II, Raum O,
SE 878; Inv. PAO7G27.

118 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 118)

Trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt, heifl verrundet,
schwarze Vs, iF; farblos/entfirbt; Dm Rand 92 mm, erh. H 40 mm:;
Sondage II, Raum O, SE 883; Inv. PAO7G33.

119 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 119)

Trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt, hei3 verrundet,
schwarze Vs, iF, Rulspuren; Dm Rand 91 mm, erh. H 18 mm; Sondage
1L, Raum G/M, SE 675/677; Inv. PAO5G34.

120 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 120)

Trichterformig ausladender Rand, verdickt, heif3 verrundet, schwarze
Vs, iF, Ruflspuren; Dm Rand 74 mm, erh. H 20,5 mm; Sondage II,
Raum B, SE 632; Inv. PA04G27.

121 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 121)

Leicht nach auB3en gebogener Rand, verdickt, heif3 verrundet, weiie Vs,
iF; Dm Rand 92 mm, erh. H 13 mm; Sondage II, Raum G, SE 662; Inv.
PA04GO02.

122 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 122)

Trichterformig ausladender Rand, verdickt, heif3 verrundet, schwarze
Vs, stark verruf3t; Dm Rand 85 mm, erh. H 27 mm; Sondage II, Raum V,
SE 912; Inv. PAO6G31.

123 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 123)

Trichterformig ausladender Rand, verdickt, heif3 verrundet, schwarze
Vs, iF; Dm Rand 91 mm, erh. H 26 mm; Sondage II, Raum Q, SE 736;
Inv. PA05G68.

124 Randfrgt. Becher (Abb. 143, 124)
AR 77, leicht ausladender Rand, etwas verdickt, hei3 verrundet,
silbrig-graue Vs, iF; Dm Rand 105 mm, erh. H 15 mm; Sondage II,
Raum G, SE 693/697; Inv. PAO5SG38.

Typ VII.3.5a
Steilwandiger Becher mit ausladendem, heif3 verrundetem
Rand und gleichfarbigem Faden

125 Randfrgt. Becher (Abb. 144, 125)

AR 82, ausladender, leicht verdickter Rand, hei3 verrundet, aullen
unter dem Rand diinne horizontale Fadenauflage, weiflie Vs, iF; Dm
Rand 96 mm, erh. H 15 mm; Sondage I, PQ N, SE 128; Inv. PAOOGOI.

Typ VII.3.6
Steilwandiger Becher mit stark auswdrts gebogenem,
heif3 verrundetem Rand

126 Randfrgt. Becher (Abb. 144, 126)

Isings 41b, weit ausladender, horizontaler Rand, unverdickt, heif ver-
rundet, senkrechte Wandung, weile Vs, leicht iF; Dm Rand 78 mm,
erh. H 24 mm; Sondage I, PQ 30; Inv. PA99G49.

Typ VIL.3.7
Steilwandige Becher mit vertikalem heif3 verrundetem Rand

127 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 127)

Isings 85b, AR 98.1, gerader Rand, leicht verdickt, heifl verrundet,
schwarze Vs, iF, RuBspuren; Dm Rand 118 mm, erh. H 16 mm;
Sondage II, Raum G, SE 660; Inv. PA04G29.

128 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 128)

Isings 85b, AR 98.1, Rand leicht verdickt, heif verrundet, weifle Vs, iF;
Dm Rand 130mm, erh. H 11,5mm; Sondage II, Raum V, SE 912; Inv.
PA06G38.

129 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 129)

Isings 85b, AR 98.1, Rand verdickt, heifl verrundet, schwarze Vs, stark
verruft; Dm Rand 130mm, erh. H 13 mm; Sondage II, Raum H/Y,
SE 827; Inv. PAO6GS5]1.

130 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 130)

Isings 85b, AR 98.1, Rand leicht verdickt, heif verrundet, gelbe Vs, iF;
Dm Rand 119 mm, erh. H 31 mm; Sondage II, Raum H/Y, SE 827; Inv.
PA06G52.

131 Randfrgt. steilwandiger Becher (Abb. 144, 131)
Isings 85b, AR 98.1, verdickter Rand, heif} verrundet, weifle Vs; Dm Rand
78 mm, erh. H 27 mm; Sondage II, Raum W/Y, SE 826; Inv. PAO6G57.

132 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 132)

Isings 85b, AR 98.1, mandelférmig verdickter Rand, heif3 verrundet,
silbrig-schwarze Vs, Rulspuren, sehr kleine Bldschen; naturfarben,
griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Rand 84 mm, erh. H 14 mm; Sondage II,
Raum P, SE 700; Inv. PA04G13.

133 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 133)

Isings 85b, AR 98.1, verdickter Rand, heif3 verrundet, schwarze Vs, iF,
RuBspuren; Dm Rand 116 mm, erh. H 20 mm; Sondage II, Raum P, SE
701; Inv. PAO5GO5.

134 Randfrgt. steilwandiger Becher (Abb. 144, 134)

Isings 85b, AR 98.1, verdickter Rand, heif3 verrundet, dunkelgelbe Vs,
iF; Dm Rand 110mm, erh. H 22mm; Sondage II, Raum G/M,
SE 675/677; Inv. PAO5SG35.

135 Randfrgt. steilwandiger Becher (Abb. 144, 135)

Isings 85b, AR 98.1, stark verdickter Rand, heifl verrundet, schwarze
Vs, iF, Ruispuren; Dm Rand 87 mm, erh. H 21 mm; Sondage II, Raum V,
SE 912; Inv. PA06G33.

136 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 136)

Isings 85b, AR 98.1, verdickter Rand, heif3 verrundet, schwarze Vs, iF,
RuBspuren; Dm Rand 85mm, erh. H 21 mm; Sondage II, Raum V,
SE 912; Inv. PA0O6G35.

137 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 137)

Isings 85b, AR 98.1, mandelférmig verdickter Rand, heif3 verrundet,
schwarze Vs, iF; Dm Rand 98 mm, erh. H 21 mm; Sondage II, Raum Y,
SE 826; Inv. PAO7GO1.

138 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 138)

Isings 85b, AR 98.1, Rand mandelformig verdickt, hei3 verrundet,
schwarze Vs; Dm Rand 98 mm, erh. H 32,5 mm; Sondage II, Raum W,
SE 930; Inv. PA07G43.

139 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 139)

Isings 85b, AR 98.1, verdickter Rand, heif3 verrundet, unterschnitten,
schwarze Vs, iF, Rufispuren; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10
Y 10); Dm Rand 114 mm, erh. H 20 mm; Sondage II, Raum P, SE 701;
Inv. PA04G20.

140 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 140)

Isings 85b, AR 98.1, dreieckig verdickter Rand, heif3 verrundet,
schwarze Vs, iF, stark verrufit; Dm Rand 102mm, erh. H 13 mm;
Sondage II, Raum G, SE 655; Inv. PA04G37.
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Abb. 128 Boden steilwandiger Becher 147

141 Randfrgt. Becher (Abb. 144, 141)

Isings 85b, AR 98.1, dreieckig verdickter Rand, heif3 verrundet, Ansatz
einer senkrechten Wandung, weille Vs, iF, viele sehr kleine Bldschen;
farblos/entfdrbt; Dm Rand 106 mm, erh. H 9,5 mm; Sondage II, Raum
E, SE 572/573; Inv. PAO5G54.

142 Randfrgt. Becher (Abb. 144, 142)

Isings 85b, AR 98.1, vertikaler Rand, bandférmig verdickt, heif3 ver-
rundet, vertikale Wandung, weille Vs, iF; Dm Rand 72 mm, erh. H 25 mm;
Sondage I, PQ 7; Inv. PA99G43.

143 Randfrgt. Becher (Abb. 144, 143)

Isings 85b, AR 98.1, verdickter Rand, heil verrundet, vertikale
Wandung, weile Vs; Dm Rand 117 mm, erh. H 18 mm; Sondage II,
Raum Y, SE 826; Inv. PA0O7G02.

Typ VII.3.7a
Steilwandiger Becher mit vertikalem, heif3 verrundetem
Rand und innerer Schliffrille

144 Randfrgt. Becher (Abb. 144, 144)

Isings 85b, AR 98.1, vertikale Wandung, leicht ausladender, verdickter
Rand, heill verrundet, auBBen unterhalb des Rands feine Schliffrille,
innen ebenfalls Schliffrille, graue Vs, iF; Dm Rand 82mm, erh.
H 16,5 mm; Sondage II, Raum U, SE 900; Inv. PAO6GO3.

Typ VII.3.7b
Steilwandige Becher mit vertikalem, heif3 verrundetem
Rand und gleichfarbigem Faden

145 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 145)

AR 98.2, dreieckig verdickter Rand, heif3 verrundet, aufien unter dem
Rand aufgelegter Glasfaden, weile Vs, iF; farblos/entfiarbt; Dm Rand
110mm, erh. H 17 mm; Sondage I, PQ 22; Inv. PA99G56.

Lit.: Ployer 2008, 471 Abb. 20, 8.

146 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 146)

AR 98.2, gerader Rand, dreieckig verdickt, heifl verrundet, auflen
unterhalb des Rands aufgeschmolzener Glasfaden, weile Vs; Dm Rand
123 mm, erh. H 29 mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO6G66.

147 Bodenfrgt. Becher (Abb. 128; 144, 147)

AR 98.2, Boden mit zwei konzentrischen Standringen, duerer Ring
nicht auf Standfliche aufsetzend, auf der Unterseite dezentrierter
Nukleus, weille Vs, iF; naturfarben, leicht blaulich (SO0 C10 Y00); Dm
Boden 74 mm, erh. H 10 mm; Sondage I, PQ 63; Inv. PA99G09.
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148 Bodenfrgt. Becher (Abb. 144, 148)

AR 98.2, Boden mit zwei konzentrischen Standringen, wobei das
GefdBl nur mit dem inneren Standring aufsetzt, weile Vs, iF; Dm
Boden 60 mm, erh. Dm 68 mm, erh. H 5,5 mm; Sondage I, Raum G/M,
SE 680/685; Inv. PAO5SGO7.

149 Bodenfrgt. Becher (Abb. 144, 149)

AR 98.2, Boden mit Standring aus aufgelegtem Glasfaden, dazu ein
zweiter diinner, konzentrischer Glasfaden, weille Vs, iF; Dm Boden
47 mm, erh. H 9mm; Sondage II, Raum Y, SE 826; Inv. PAO7G16.

150 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 144, 150)

AR 98.2, verdickter, heil verrundeter Rand, auf3en unter Rand horizon-
tale Fadenauflage, braune Vs, iF; Dm Rand 56 mm, erh. H 29 mm;
Sondage I, PQ 51; Inv. PA99G18.

Typ VII.3.8
Steilwandige Becher mit nach innen gebogenem,
heifs verrundetem Rand

151 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 145, 151)

Isings 85b, AR 98.1, leicht verdickter Rand, heifl verrundet, schwarze
Vs, RuBispuren; Dm Rand 94 mm, erh. H 23 mm; Sondage II, Raum U,
SE 902; Inv. PA06G22.

152 Randfrgt. steilwandiger Becher (Abb. 145, 152)

Isings 85b, AR 98.1, verdickter Rand, heifl verrundet, schwarze Vs,
RuBspuren; Dm Rand 107 mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum W/Y,
SE 826; Inv. PAO6G64.

153 Randfrgt. zylindrischer Becher (Abb. 145, 153)

Isings 85b, AR 98.1, leicht verdickter Rand, heif verrundet, schwarze
Vs, RuBispuren; Dm Rand 112mm, erh. H 11,5mm; Sondage II,
Raum O, SE 861; Inv. PA07G20.

154 Randfrgt. steilwandiger Becher (Abb. 145, 154)

Isings 85b, AR 98.1, verdickter, leicht nach innen geboger Rand, heif3
verrundet, aulen gekehlt, silbrig-graue Vs, iF, Rulspuren; naturfarben,
griinlich-blau (SO0 C20 Y10); Dm Rand 94 mm, erh. H 10,5 mm;
Sondage II, Raum H, SE 720; Inv. PAO5G72.

Typ VII.3.9
Konische Becher mit schriigem, heif3 verrundetem Rand

155 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 155)

AR 77, Rand leicht verdickt und heifl verrundet, schwarze Vs, iF;
naturfarben, griinlich (SO0 C10Y20); Dm Rand 88 mm, erh. H 11,5 mm;
Sondage II, Raum A, SE 512; Inv. PAO1GO09.

156 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 156)

AR 77, ausladender Rand, verdickt, heifl verrundet, silbrig-graue Vs,
iF; Dm Rand 72mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum A/S, SE 501;
Inv. PAO1GI5.

157 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 157)

AR 77, trichterformig ausladender Rand, verdickt, heifl verrundet,
goldbraune Vs, iF; Dm Rand 100 mm, erh. H 17 mm; Sondage II, Raum
A/S, SE 501; Inv. PAO1G17.

158 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 158)

AR 77, Rand linsenférmig verdickt, heill verrundet, trichterférmig aus-
ladend, schwarze Vs, iF, RuBspuren; Dm Rand 86 mm, erh. H 17 mm;
Sondage II, Raum H, SE 724; Inv. PA04GO06.

159 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 159)

AR 77, trichterformig ausladender Rand, verdickt, heifl verrundet, iF,
kleine Blédschen; naturfarben, blaulich-griin (SO0 C10 Y10); Dm Rand
ca. 87mm, erh. H 12 mm; Sondage II, Raum H, SE 724; Inv. PAO4GO07.

160 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 160)

AR 77, trichterformige Wandung, Rand verdickt und heifl verrundet,
schwarze Vs, iF; naturfarben, griinlich (SO0 C10 Y20), Dm Rand
88mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum G, SE 642/644; Inv. PAO4G38.
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161 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 161)
AR 77, trichterformig ausladender Rand, schwarze Vs, iF; Dm Rand
95 mm, erh. H 10 mm; Sondage II, Raum M, SE 680; Inv. PAOSG13.

162 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 162)

AR 77, trichterférmig ausladender Rand, leicht verdickt, von schwarzer
Vs umgeben, iF; Dm Rand 93,5 mm, erh. H 13 mm; Sondage II, Raum
H, SE 915; Inv. PAO6G09.

163 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 163)

AR 77, trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt, heifl ver-
rundet, schwarze Vs, iF; Dm Rand 115 mm, erh. H 13 mm; Sondage II,
Raum V, SE 909/914; Inv. PAO6G19.

164 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 164)

AR 77, trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt, heif} ver-
rundet, schwarze Vs, iF; Dm Rand 97 mm, erh. H 12,5 mm; Sondage II,
Raum U, SE 914; Inv. PAO6G28.

165 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 165)

AR 77, leicht ausladender Rand, leicht verdickt und heif3 verrundet,
schwarze Vs, Ruflspuren; Dm Rand 93 mm, erh. H 10,5 mm; Sondage
11, Raum H, SE 630; Inv. PAO6GS81.

Typ VII.3.9a
Konischer Becher mit schrigem, heif$ verrundetem
Rand und Schliffrille

166 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 166)

AR 77, trichterformig ausladender Rand, verdickt, heifl verrundet,
auflen unter dem Rand feine, horizontal umlaufende Schliffrille, weille
Vs, iF; farblos/entfarbt; Dm Rand 103 mm, erh. H 21 mm; Sondage 1II,
Raum O, SE 879; Inv. PAO7G31.

Typ VII.3.10
Konische Becher mit vertikalem, heifs verrundetem Rand

167 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 167)

AR 77, linsenformig verdickter, heifl verrundeter Rand, kleine Blds-
chen, schwarze Vs, iF; Dm Rand 98 mm, erh. H 19 mm; Sondage I,
PQ 14; Inv. PA99GO07.

168 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 168)

Ausladender, verdickter Rand, heif3 verrundet, stellenweise weille Vs,
iF, wenige Blédschen; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y10); Dm
Rand 92mm, erh. H 15mm; Sondage II, Raum G, SE 693; Inv.
PA05G40.

169 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 169)

Ausladende Wandung mit stark verdicktem Rand, heifl verrundet,
silbrig-graue Vs, iF, Ruf3spuren; Dm Rand 92mm, erh. H 13 mm;
Sondage II, Raum K, SE 750; Inv. PAO5G62.

170 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 170)

Ausladende Wandung, vertikaler Rand, etwas verdickt und heils ver-
rundet, schwarze Vs, iF; farblos/entfirbt; Dm Rand 90 mm, erh. H 13 mm;
Sondage II, Raum B, SE 503; Inv. PAOIG10.

171 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 171)

Linsenférmig verdickter Rand, heifl verrundet, leicht einziehend,
schwarze Vs, iF; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10Y10); Dm Rand
87mm, erh. H 18 mm; Sondage I, PQ 73; Inv. PA99G40.

172 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 172)

Ausladender Rand, leicht verdickt, hei verrundet, weiBe Vs, iF; Dm
Rand 98mm, erh. H 13mm; Sondage II, Raum V, SE 917; Inv.
PA06G43.

173 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 173)

Verdickter Rand, heifl verrundet, leicht einziehende Wandung,
schwarze Vs, Rulspuren; Dm Rand 75 mm, erh. H 10 mm; Sondage 1II,
Raum Y, SE 826; Inv. PAO7G14.

174 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 174)

Ausladender, verdickter Rand, heif3 verrundet, bldulich-schwarze Vs,
iF, RuB3spuren; Dm Rand 94 mm, erh. H 20 mm; Sondage II, Raum P,
SE 701; Inv. PA04G17.

175 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 175)

Ausladender, verdickter Rand, heifl verrundet, weiBe Vs, iF; natur-
farben, griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Rand 95mm, erh. H 18 mm;
Sondage II, Raum H, SE 728; Inv. PA04GO0S.

176 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 176)

Trichterformig ausladender Rand, heif verrundet, schwarze Vs, iF; Dm
Rand 88 mm, erh. H 22mm; Sondage II, Raum A/F, SE 500; Inv.
PA02G33.

177 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 177)

Trichterférmig ausladender Rand, verdickt, innen unter dem Mund-
saum etwas eingedriickt, hei3 verrundet, braune Vs, iF; Dm Rand
104 mm, erh. H 17 mm; Sondage II, Raum B, SE 565; Inv. PA02G19.

178 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 178)
Verdickter Rand, heill verrundet, schwarze Vs, iF; Dm Rand 82 mm,
erh. H 20 mm; Sondage II, Raum G, SE 693; Inv. PAO5G15.

179 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 179)

Ausladender, leicht verdickter Rand, hei3 verrundet, schwarze Vs, iF;
Dm Rand 75 mm, erh. H 15 mm; Sondage II, Raum E, SE 572/573; Inv.
PAO5GS3.

180 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 180)

AR 77, vertikaler, linsenformig verdickter Rand, heils verrundet, griin-
silbrige Vs, iF; Dm Rand ca. 84 mm, erh. H 14 mm; Sondage I, PQ 2;
Inv. PA99GI16.

181 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 181)

Leicht ausladender, verdickter Rand, heif3 verrundet, schwarze Vs, iF;
Dm Rand 90 mm, erh. H 15mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke),
SE 944; Inv. PAO7G65.

182 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 182)

Leicht ausladender Rand, etwas verdickt, heill verrundet, schwarze Vs,
iF; Dm Rand 98 mm, erh. H 21 mm; Sondage II, Raum H (Nordost-
ecke), SE 938; Inv. PAO7G58.

183 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 183)

Leicht trichterformig ausladender Rand, verdickt, heil verrundet,
schwarze Vs, Ruspuren; Dm Rand 90 mm, erh. H 25 mm; Sondage 1II,
Raum O, SE 861; Inv. PA07G22.

184 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 184)

Leicht ausladender Rand, etwas verdickt und heif3 verrundet, schwarze
Vs, Rufispuren; Dm Rand 97 mm, erh. H 17,5 mm; Sondage II, Raum
H (Nordostecke), SE 944; Inv. PAO7G66.

Typ VI.3.11
Bauchige Becher mit auswdrts gebogenem, heif3 verrundetem Rand

185 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 185)

Isings 94, AR 104, mandelformig verdickter Rand, schridg ausladend,
unter dem Schulterknick bauchiger Wandansatz, silbrig-blaue Vs, iF;
naturfarben, bldulich-griin (SO0 C30 Y20); Dm Rand 82mm, erh.
H 17mm; Sondage II, Raum A, SE 532/534; Inv. PA02G02.

186 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 186)

Isings 94, AR 104, leicht ausladender Rand, stark verdickt, schwarze
Vs, iF; Dm Rand 88 mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum G, SE 654;
Inv. PA04G35.

187 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 187)

Isings 94, AR 104, ausladender, stark verdickter Rand, heifl verrundet,
eingeschniirter Hals, graue Vs, iF; Dm Rand 75 mm, erh. H 18,5 mm;
Sondage II, Raum U, SE 909; Inv. PAO6G18.
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188 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 188)

Isings 94, AR 104, ausladender Rand, mandelférmig verdickt, heif3 ver-
rundet, graue Vs, iF, Rufispuren; Dm Rand 72mm, erh. H 10 mm;
Sondage II, Raum H, SE 915; Inv. PAO6G29.

189 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 189)

Isings 94, AR 104, leicht ausladender, verdickter Rand, heifl verrundet,
graue Vs, iF, leichte Ruflspuren; Dm Rand 68 mm, erh. H 16 mm;
Sondage II, Raum W/Y, SE 826; Inv. PAO6G56.

190 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 190)

Isings 94, AR 104, stark verdickter Rand, heif verrundet, weifle Vs, iF,
Rufspuren; Dm Rand 72mm, erh. H 10 mm; Sondage II, Raum H,
SE 630; Inv. PAO6G77.

191 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 191)

Isings 94, AR 104, ausladender, mandelférmig verdickter Rand, heifs
verrundet, einziehender Hals, eiférmiger Korper, weile Vs, iF; Dm
Rand 77mm, erh. H 20mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke),
SE 933; Inv. PA07G46.

192 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 192)

Isings 94, AR 104, leicht ausladender, wulstartig verdickter Rand, heif3
verrundet, braune Vs, iF; naturfarben, griinlich-blau (SO0 C20 Y10);
Dm Rand 74 mm, erh. H 14 mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke),
SE 938; Inv. PAO7G59.

193 Randfrgt. Becher (Abb. 145, 193)

Isings 85b, AR 98.1, mandelformig verdickter, auien gekehlter Rand,
grau-weille Vs, iF; Dm Rand 122mm, erh. H 12,5mm; Sondage II,
Raum G, SE 642; Inv. PA04G45.

Typ VII.3.12a
Becher mit vertikalem, abgesprengtem und iiberschliffenem
Rand und grofien ovalen und runden Facetten

194 Ganzform, Becher mit Facettenschliff (Abb. 129; 146, 194)

Isings 96b, leicht konisches GefiB, steiler Rand, heif3 verrundet, auf der
Schulter zwei parallel umlaufende Rillen, darunter eine Reihe anndhernd
ovaler Schliffflichen, wieder darunter eine Reihe runder Schliffflichen,
Boden mit rundem Schliff, weile Vs; farblos/entférbt, leicht griinlich
(S00 C10 Y20); Dm Rand 106 mm, Dm Boden 30 mm, H 81 mm;
Sondage I, PQ 29; Inv. PA99G02.

Lit.: Ployer 2008, 473 f. Abb. 20, 17; Ployer 2010b, 316 Abb. 5 a-b;
Ployer 2012, 107 Abb. 6.

195 Wandfrgt. Becher mit Facettenschliff (Abb. 146, 195)
Ansitze von fiinf ovalen Facetten, teilweise weille Vs, iF; farblos/ent-
farbt; 27 x 34 mm; Sondage I, PQ 1; Inv. PA99GS55.

Typ VII.3.12b
Becher und Schalen mit vertikalem, abgesprengtem und
iiberschliffenem Rand und kleinen ovalen und runden Facetten

196 Wandfrgt. Becher mit Facettenschliff (Abb. 146, 196)

Zwei horizontale Schliffrillen, darunter fiinf ovale, unregelmifig ange-
ordnete Facetten, weile Vs, iF, viele sehr kleine Blidschen; farblos/ent-
farbt; 27 x 27 mm; Sondage 11, Raum Q/H, SE 719; Inv. PAO5GO1.

197 Wandfrgt. Becher mit Facettenschliff (Abb. 130; 146, 197)

Zwei horizontale Schliffrillen, darunter drei ovale, regelméBige Schliff-
facetten, weille Vs, iF, viele kleine Blischen; farblos/entfirbt; 35 x 32mm,
Dm ca. 90-105 mm; Sondage II, Raum K, SE 779; Inv. PAO5G02.

198 Wandfrgt. Becher mit Facettenschliff (Abb. 131; 146, 198)

Zwei parallele Schliffrillen, darunter drei ovale Schlifffacetten, weifle
Vs, iF; farblos/entférbt; 34 x 30 mm; Sondage II, Raum K, SE 904; Inv.
PA06GO6.

199 Wandfrgt. Becher oder Schale mit Facettenschliff (Abb. 146, 199)
Unregelmifig angeordnete Facetten, iF, wenige Bldschen; farblos/ent-
farbt; 61 x 40 mm; Sondage 11, Raum A/S, SE 500; Inv. PAO1G30.
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200 Wandfrgt. Becher oder Schale mit Facettenschliff (Abb. 132; 146,
200)

Unregelmifig angeordnete Ovale, im oberen Bereich 4 Reihen hori-
zontale, unten zwei vertikale Facetten erkennbar, gelbe Vs, iF; farblos/
entfarbt; 58 x 38 mm; Sondage II, Raum P, SE 701; Inv. PAO4G18.

201 Wandfrgt. Becher mit Facettenschliff (Abb. 146, 201)

Zwei langlich ovale Schlifffacetten und Ansatz einer dritten sichtbar,
weille Vs, iF, einige kleine Bldschen; farblos/entfiarbt; 20 x 20 mm;
Sondage II, Raum U, SE 900; Inv. PAO6G13.

202 Wandfrgt. Becher mit Facettenschliff (Abb. 146, 202)

Zwei Reihen geschliffener, lingsovaler Facetten, darunter Ansitze von
zwei runden Facetten, weille Vs; farblos/entfarbt; 26 x 28 mm; Sondage
11, Raum WYY, SE 826; Inv. PAO6G65.

Typ VIL.7.1
Flaschen mit schrigem, heif3 verrundetem Rand und konischem Hals

203 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 203)

Isings 104, trichterformig ausladender Rand, heifl verrundet, schwarze
Vs, iF, kleine Blédschen; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y10);
Dm Rand 54 mm, erh. H 29 mm; Sondage I, PQ 21; Inv. PA99G12.

204 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 204)

Isings 104, trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt und heif3
verrundet, braune Vs, iF, kleine Blidschen; farblos/entfarbt; Dm Rand
50mm, erh. H 34 mm; Sondage I, Ostteil, SE 141; Inv. PAOOGO3.

205 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 205)

Isings 104, trichterformiger Rand, leicht verdickt und heifl verrundet,
schwarze Vs, iF; Dm Rand 64 mm, erh. H 18 mm; Sondage I, PQ N,
SE 207; Inv. PAOOGOS.

206 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 206)

Isings 104, trichterférmig ausladender Rand, verdickt, heif3 verrundet,
schwarze Vs, iF; Dm Rand ca. 45 mm, erh. H 16 mm; Sondage I, PQ N,
SE 205; Inv. PAOOGI10.

207 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 207)

Isings 104, trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt, heil ver-
rundet, schwarze Vs, iF, kleine Bldschen; naturfarben, bldulich-griin
(S00 C20 Y40); Dm Rand 48 mm, erh. H 27 mm; Sondage II, Raum P,
SE 700; Inv. PAO4G12.

208 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 208)

Isings 104, vertikale Wandung, Rand stark verdickt, mit Werkzeug
abgeplattet, weile Vs, iF; Dm Rand 34 mm, erh. H 21 mm; Sondage 1II,
Raum WYY, SE 826; Inv. PAO6GS55.

Typ VIL.7.1a
Flasche mit schrigem, heif3 verrundetem Rand,
konischem Hals und innerer Schliffrille

209 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 209)

Trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt, heifl verrundet, innen
unter der Lippe horizontal umlaufende Rille, braune Vs, iF; natur-
farben, griinlich-blau (SO0 C10 Y10); Dm Rand ca. 60 mm, erh.
H 15mm; Sondage I, PQ 21; Inv. PA99G13.

Typ VIL7.1b/VIL8.1b
Flasche oder Krug mit schrdgem, heif3 verrundetem Rand,
konischem Hals und gleichfarbigem spiralférmigem Faden

210 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 146, 210)

Trichterformig ausladender Rand, mandelférmig verdickt, heif3 ver-
rundet, um den Hals Fadenauflage, graue Vs; Dm Rand 56 mm, erh.
H 21 mm; Sondage II, Raum Y, SE 826; Inv. PAO7GO06.

Typ VI1.7.2/VIIL.S.2
Flaschen oder Kriige mit schrigem, heif verrundetem Rand,
trichterformiger Miindung und zylindrischem Hals

211 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 211)
Trichterformig ausladender Rand, heif verrundet, schwarze Vs, iF; Dm
Rand 44 mm, erh. H 9,5 mm; Sondage I, PQ N, SE 227; Inv. PAOOGOS.

212 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 212)

Trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt und heifl verrundet,
schwarze Vs, iF; erh. H 11 mm; Sondage I, PQ N, SE 207; Inv.
PA00GO06.

213 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 213)

Trichterformig ausladender Rand, heifs verrundet, schwarze Vs, iF; Dm
Rand ca. 50mm, erh. H 8 mm; Sondage I, PQ N, SE 214; Inv.
PAOOGI1.

214 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 214)
Trichterformiger Rand, heifl verrundet, weifle Vs, iF; Dm Rand 54 mm,
erh. H 10mm; Sondage I, PQ 31; Inv. PA99G52.

215 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 215)

Trichterféormig ausladender Rand, unverdickt, heifl verrundet, weille
Vs, iF; Dm Rand 50mm, erh. H 12mm; Sondage I, PQ 31; Inv.
PA99GS3.

216 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 216)

Trichterformig ausladender Rand, mandelférmig verdickt, heif3 ver-
rundet, schwarze Vs, iF; Dm Rand 50 mm, erh. H 15 mm; Sondage I,
PQ 21; Inv. PA99G10.

217 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 217)

Trichterféormig ausladender Rand, mandelférmig verdickt, heif3 ver-
rundet, silbrig-graue Vs, iF; Dm Rand 57 mm, erh. H 9 mm; Sondage II,
Raum K, SE 904; Inv. PAO6GO08.

218 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 146, 218)

Trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt, heifl verrundet,
durchscheinend klar, sehr kleine Bldschen, au3en weille Vs; farblos/
entfiarbt; Dm Rand 76 mm, erh. H 12 mm; Sondage II, Raum S, SE 607;
Inv. PA02GO09.

219 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 219)

Trichterformig ausladender Rand, verdickt und heif3 verrundet, graue
Vs, iF; Dm Rand 79 mm, erh. H 10,5 mm; Sondage II, Raum W/Y,
SE 826; Inv. PA0O6G60.

220 Wandfrgt. Flasche/Krug (Abb. 146, 220)

Trichterformig ausladender Rand, verdickt, heifl verrundet; naturfarben,
leicht griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Rand 89mm, erh. H 17 mm;
Sondage II, Raum K, SE 763/764; Inv. PAO5G60.

221 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 146, 221)

Trichterformig ausladender Rand, unverdickt, heifl verrundet, schwarze
Vs, iF; Dm Rand 92,5 mm, erh. H 14 mm; Sondage II, Raum U, SE 905;
Inv. PAO6G?25.

222 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 146, 222)
Trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt, heifl verrundet,
schwarze Vs, iF, Rufispuren; Dm Rand 83 mm, erh. H 11,5mm;
Sondage II, Raum U, SE 902; Inv. PAO6G23.

223 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 223)

Trichterformig ausladender Rand, verdickt, heil verrundet, innen
gekehlt, schwarze Vs, iF; Dm Rand 75 mm, erh. H 8,5 mm; Sondage II,
Raum O, SE 861; Inv. PAO7G19.

224 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 146, 224)

Trichterformig ausladender Rand, unverdickt, heif3 verrundet, braune
Vs, iF; Dm Rand 89 mm, erh. H 13 mm; Sondage II, Raum H (Nord-
ostecke), SE 938; Inv. PAO7G60.
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225 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 225)

Trichterformig ausladender Rand, unverdickt, heif verrundet, silbrige
Vs, iF; Dm Rand 100 mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum Y, SE 826;
Inv. PAO7G12.

226 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 146, 226)

Weit ausladender, leicht verdickter Rand, unterschnitten, hei3 ver-
rundet, weile Vs, iF; Dm Rand 94 mm, erh. H 8mm; Sondage II, Raum Y,
SE 826; Inv. PAO7G10.

227 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 227)

Trichterformig ausladender Rand, unverdickt, heifl verrundet, schwarze
Vs, iF; Dm Rand 84 mm, erh. H 17 mm; Sondage II, Raum H (Nord-
ostecke), SE 936; Inv. PAO7G51.

228 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 228)

Trichterférmig ausladender Rand, mandelférmig verdickt, heif3 ver-
rundet, weille Vs, iF, starke Ruf3spuren; Dm Rand 84 mm, erh. H 21 mm;
Sondage II, Raum G, SE 651; Inv. PAO4G31.

229 Randfrgt. Flasche (Abb. 146, 229)

Trichterformig ausladender Rand, heifl verrundet, leicht verdickt,
silbrig-graue Vs, iF; Dm Rand 78 mm, erh. H 16 mm; Sondage II,
Raum C, SE 629; Inv. PA04G23.

230 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 230)

Trichterformig ausladender Rand, unverdickt, heil verrundet, weille
Vs, iF; Dm Rand 112 mm, erh. H 13 mm; Sondage II, Raum G, SE 693;
Inv. PAO5SGI2.

231 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 231)

Trichterféormig ausladender Rand, unverdickt, heifl verrundet, weille
Vs, iF; Dm Rand 72,5 mm, erh. H 10 mm; Sondage II, Raum G/M,
SE 675/677/684; Inv. PAO5G33.

232 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 232)

Weit ausladender Rand, unverdickt, heif3 verrundet, weile Vs, iF; gelb-
lich-griin (SO0 C10 Y40); Dm Rand 72 mm, erh. H 10 mm; Sondage I,
Raum B, SE 627; Inv. PA04G28.

233 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 233)

Trichterformig ausladender Rand, heifl verrundet, zylindrischer Hals-
ansatz, schwarze Vs, iF; Dm Rand 88 mm, erh. H 24 mm; Sondage 1I,
Raum B, SE 558; Inv. PA02G47.

234 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 234)

Weit ausladender Rand, heiB8 verrundet, schwarze Vs; Dm Rand ca.
100-110mm, erh. H 20mm; Sondage II, Raum E, SE 560/570; Inv.
PA02G15.

235 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 235)

Trichterformig ausladender Rand, heifl verrundet, schwarze Vs, iF,
RuBspuren; Dm Rand 98 mm, erh. H 24 mm; Sondage II, Raum E/D,
SE 560/570; Inv. PA02G52.

236 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 236)
Weit ausladender, verdickter Rand, heifl verrundet, schwarze Vs, iF;
gelblich-griin (SO0 C10 Y30); Dm Rand 102mm, erh. H 21 mm;
Sondage II, Raum H, SE 725; Inv. PA04G09.

237 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 237)

Trichterformig ausladender Rand, leicht verdickt, heifl verrundet,
braune Vs, iF; Dm Rand 100 mm, erh. H 16 mm; Sondage II, Raum E,
SE 589; Inv. PA02G17.

238 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 238)

Trichterformig ausladender, verdickter Rand, heifl verrundet, schwarze
Vs, iF, viele kleine Bldschen; Dm Rand 110mm, erh. H 10mm;
Sondage II, Raum G/M, SE 684; Inv. PAO5G49.
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239 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 239)

Trichterféormig ausladender Rand, mandelformig verdickt, heif} ver-
rundet, weille Vs, iF; Dm Rand 89 mm, erh. H 11,5 mm; Sondage II,
Raum H, SE 630; Inv. PAO6G78.

240 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 240)

Trichterférmig ausladender Rand, mandelférmig verdickt, heif3 ver-
rundet, iF, sehr kleine Blédschen; naturfarben, griinlich (SO0 C10 Y20);
Dm Rand 96 mm, erh. H 9,5mm; Sondage II, Raum D, SE 579; Inv.
PA02G62.

241 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 241)
Weit ausladender Rand, verdickt, hei verrundet, schwarze Vs, iF; Dm
Rand 112mm, erh. H 14 mm; Sondage I, PQ 7; Inv. PA99G42.

Typ VIL.7.2a/VIIL.8.2a
Flaschen oder Kriige mit schriigem, heifs verrundetem Rand, trichter-
formiger Miindung, zylindrischem Hals und gleichfarbigem Faden

242 Randfrgt. Krug/Flasche (Abb. 147, 242)

Trichterformiger Rand, heifl verrundet, unter dem Rand dicke Faden-
auflage, innen feine horizontale Rille, goldbraune Vs, darunter weille
Vs erkennbar, kleine Bldschen, iF; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C20
Y20); Dm Rand 80mm, erh. H 20mm; Sondage I, PQ 51; Inv.
PA99G17.

243 Randfrgt. Krug/Flasche (Abb. 147, 243)

Rand sehr weit schrig nach auflen gebogen, heif verrundet, unter dem
Rand dicke Fadenauflage, schwarze Vs, iF; Dm Rand 74 mm, erh. H 8 mm;
Sondage I, PQ 26; Inv. PA99G35.

244 Randfrgt. Krug/Flasche (Abb. 147, 244)

Trichterformig ausladender, unverdickter Rand, heill verrundet, unter
dem Rand ca. 7mm dicke Fadenauflage, weile Vs, iF; Dm Rand
60 mm, erh. H 14 mm; Sondage I, PQ 30; Inv. PA99G50.

Lit.: Ployer 2008, 474 Abb. 20, 19.

245 Randfrgt. Krug (Abb. 147, 245)

Trichterformig ausladender Rand, verdickt und heifl verrundet, unter
dem Rand dicke Fadenauflage, die stark mit dem Gefidll verschmolzen
ist, goldbraune Vs, iF; Dm Rand 64 mm, erh. H 15 mm; Sondage I, PQ N,
SE 104; Inv. PAOOG12.

Lit.: Ployer 2008, 474 Abb. 20, 18.

246 Randfrgt. Krug (Abb. 147, 246)

Rand trichterformig ausladend, heifl verrundet, unter dem Rand
unregelmiBig dick aufgelegter Faden, schwarze Vs, iF, sehr kleine
Bléschen; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C10 Y20); Dm Rand 56 mm,
erh. H 18 mm; Sondage II, Raum E, SE 573; Inv. PA02GOS.

247 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 247)

Trichterformige Miindung, horizontal ausladender, dreieckig verdickter
Rand, auBen gekehlt, schwarze Vs, iF, Rulspuren, viele kleine Blis-
chen; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C10 Y10); Dm Rand 37,5 mm,
erh. H 19 mm; Sondage II, Raum R, SE 701; Inv. PAO5G75.

248 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 248)

Konischer Hals, trichterformig ausladender, unverdickter Rand, heif3
verrundet, um den Hals horizontal umlaufender Wulst, schwarze Vs, iF,
viele kleine Bldschen; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C20 Y10); Dm
Rand 108 mm, erh. H 53,5 mm; Sondage II, Raum O, SE 883; Inv.
PA07G34.

249 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 249)

Trichterformig ausladender Rand, heif3 verrundet, um den Hals hori-
zontal verlaufender Wulst, weifle und dariiber schwarze Vs, iF; natur-
farben, leicht griinlich (SO0 C10 Y 10); Dm Rand 70 mm, erh. H 31 mm;
Sondage II, Raum A/S, SE 501; Inv. PAO1G12.
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Typ VI1.7.3/VIIL.8.3
Flaschen oder Kriige mit auswdrts gebogenem, heif3 verrundetem
Rand und geschwungener trichterformiger Miindung

250 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 250)

Leicht nach unten ausladend geschwungener und vertikal nach oben
ziehender Rand, unverdickt, heifl verrundet, schwarze Vs, iF; Dm Rand
44 mm, erh. H 10mm; Sondage II, Raum R, SE 701; Inv. PAO5G76.

251 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 251)

Vertikal nach oben und schrig nach aufien verlaufender Rand, leicht
verdickt, heif verrundet, graue Vs, iF; Dm Rand 57 mm, erh. H 10 mm;
Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 938; Inv. PAO7G55.

Typ VII.7.4/VIL.8.4
Flasche oder Krug mit vertikalem, heif3 verrundetem Rand,
weit ausladender Miindung und zylindrischem Hals

252 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 252)

Horizontal ausladender und vertikal nach oben geschwungener Rand,
etwas verdickt, heifl verrundet, weifle Vs, iF; Dm Rand 58 mm, erh.
H 8,5mm; Sondage II, Raum Y, SE 826; Inv. PAO7G11.

Typ VIL7.5/VIL8.5
Flaschen oder Kriige mit nach innen umgelegtem Rand,
trichterformiger Miindung und zylindrischem Hals

253 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 253)

Trichterformig ausladender Rand, Mundsaum kantig nach innen
geschlagen, schwarze Vs, iF; Dm Rand 56 mm, erh. H 13 mm; Sondage I,
PQ 30; Inv. PA99G51.

254 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 254)

Trichterformig ausladender Rand, Lippe nach innen geschlagen,
silbrig-braune Vs, iF; Dm Rand 55mm, erh. H 12,5 mm; Sondage 1II,
Raum G, SE 651; Inv. PA04G33.

255 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 255)

Vertikaler Hals, trichterformig ausladender Rand, kantig umgeschlagen,
dreieckig verdickt, schwarze Vs, iF; Dm Rand 38 mm, erh. H 24 mm;
Sondage II, Raum S, SE 500; Inv. PA02G27.

Lit.: Ployer 2008, 473 Abb. 20, 14.

256 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 256)

Trichterférmig ausladender Rand, nach innen gefaltet, schwarze Vs,
stark verruffit; Dm Rand 39 mm, erh. H 20,5 mm; Sondage II, Raum
W'Y, SE 826; Inv. PAO6G54.

257 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 257)

Trichterféormig ausladender Rand, nach innen gefaltet, schwarze Vs,
stark verrufit; Dm Rand 45,5 mm, erh. H 11,5mm; Sondage II, Raum
W/Y, SE 826; Inv. PAO6G61.

258 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 258)

Trichterférmig ausladender Rand, nach innen gefaltet und dreieckig
verdickt, schwarze Vs, stark verruffit; Dm Rand 54 mm, erh. H 25 mm;
Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO6G72.

259 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 259)

Trichterférmig ausladender Rand, nach innen gefaltet, schwarze Vs,
RuBspuren; Dm Rand 44 mm, erh. H 27 mm; Sondage II, Raum W,
SE 930; Inv. PA07G44.

260 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 260)

Trichterférmig ausladender Rand mit unregelméfig nach innen ein-
geschlagener Lippe, zylindrischer Halsansatz, schwarze Vs, iF; natur-
farben, hellblau (SO0 C20 Y00); Dm Rand 44 mm, erh. H 17 mm;
Sondage II, Raum A/F, SE 500; Inv. PA02G28.

261 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 261)

Leicht trichterférmiger Hals, Rand nach innen umgeschlagen, schwarze
Vs, iF, innen stark verruft; naturfarben, bldaulich-griin (SO0 C10 Y10);
Dm Rand 33,5mm, erh. H 26 mm; Sondage II, Raum H, SE 915; Inv.
PAO6GI 1.

262 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 262)

Trichterformig ausladender Rand, nach innen gefaltet, braune Vs; Dm
Rand 38 mm, erh. H 18 mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke),
SE 944; Inv. PAO7G68.

263 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 263)

Trichterformig ausladender, eingerollter Rand, schwarze Vs, iF; natur-
farben (SO0 C10 Y20); Dm Rand 41,5mm, erh. H 16 mm; Sondage II,
Raum H, SE 630; Inv. PAO5G18.

264 Randfrgt. Flasche/Krug (Abb. 147, 264)

Miindung mit pilzformig gefaltetem Rand, trichterférmig ausladend,
weiBle Vs, iF, viele sehr kleine Bldschen; farblos/entfirbt; Dm Rand
49 mm, erh. H 12 mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PA05G26.

265 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 265)

Trichterformig ausladender Rand, nach innen gefaltet, schwarze Vs, iF,
RuBspuren; Dm Rand 45mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum V,
SE 912; Inv. PAO6G37.

266 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 266)

Weit ausladender Rand, Mundsaum nach innen gerollt, schwarze Vs,
iF, RuBispuren; Dm Rand 30 mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum G/H,
SE 649; Inv. PA04G42.

267 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 267)

Weit ausladender Rand, hohl nach innen umgeschlagen, senkrechter
Halsansatz, schwarze Vs, iF; gelblich-griin (SO0 C10 Y30); Dm Rand
42 mm, erh. H 13,5 mm; Sondage 11, Raum C, SE 629; Inv. PA04G22.

268 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 268)

Trichterformig ausladender Rand, nach innen gefaltet, schwarze Vs, iF,
RuBspuren; Dm Rand 55mm, erh. H 5,5 mm; Sondage II, Raum H/Y,
SE 827; Inv. PA06GS50.

269 Randfrgt. Flasche (Abb. 147, 269)

Trichterformig ausladender Rand, ré6hrchenformig nach innen gefaltet,
schwarze Vs, iF, Rulspuren; Dm Rand 54 mm, erh. H 15 mm; Sondage
II, Raum H/Y, SE 827; Inv. PAO6G48.

Typ VIL.7.6/VIIL.8.6
Flaschen und Kriige mit horizontal auswdrts gebogenem,
nach innen zuriick gefaltetem Rand und zylindrischem Hals

270 Randfrgt. Krug/Flasche (Abb. 148, 270)

Isings 50/51, horizontal ausladender Rand, nach innen umgeschlagen,
heiB3 verrundet, schwarze Vs, iF; Dm Rand 66 mm, erh. H 8,5mm;
Sondage I, PQ 21; Inv. PA99GI11.

271 Randfrgt. Krug (Abb. 148, 271)

Isings 50/51, breit gefalteter Horizontalrand, iF, viele kleine Bldschen;
naturfarben, bldulich-griin (SO0 C20 Y30); Dm Rand 44mm, erh. H S5Smm;
Sondage II, Raum B, SE 558; Inv. PA02G50.

272 Randfrgt. Krug (Abb. 148, 272)

Isings 50/51, wulstartig ausladender und nach innen gefalteter Rand,
schwarze Vs, iF; naturfarben, griinlich-blau (SO0 C30 Y20); Dm Rand
45mm, erh. H 10mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 936;
Inv. PAO7G50.

273 Randfrgt. Krug (Abb. 148, 273)

Isings 50/51, horizontal nach auBen gebogener und nach innen zuriick
gefalteter Rand, schwarze Vs, iF; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C10
Y10); Dm Rand 55mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum H (Nordost-
ecke), SE 947; Inv. PAO7G70.
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274 Randfrgt. Flasche (Abb. 148, 274)

Rand ausladend mit hohl nach innen gerollter Lippe, Ansatz der senk-
rechten Wandung, silbrig-braune Vs, iF; Dm Rand 32 mm, erh. H 12 mm;
Sondage I, PQ 83; Inv. PA99G30.

275 Randfrgt. Flasche (Abb. 148, 275)
Rand auswirts gebogen und eingerollt, silbrig-graue Vs, iF; Dm Rand
38 mm, erh. H 4mm; Sondage II, Raum G, SE 693; Inv. PAO5SG17.

276 Randfrgt. Krug (Abb. 148, 276)

Trichterformig ausladender Rand, horizontal ausladend und nach innen
umgeschlagen, auf der Unterseite des Rands Rest eines Henkelansatzes,
silbrig-graue Vs, iF; Dm Rand 36,5 mm, erh. H 11 mm; Sondage II,
Raum G, SE 693; Inv. PAO5G41.

277 Randfrgt. Flasche (Abb. 148, 277)

Zylindrischer Hals, Rand einwirts gefaltet, stellenweise weilie Vs, iF;
naturfarben, tiirkis (SO0 C20 Y10); Dm Rand 30mm, erh. H 29 mm;
Sondage II, Raum G, SE 693/697; Inv. PA05G42.

278 Randfrgt. Flasche (Abb. 148, 278)
Rand horizontal einwirts gefaltet, weille Vs, iF, Rulspuren; Dm Rand
42 mm, erh. H 3,5mm; Sondage II, Raum Q, SE 736; Inv. PAO5G71.

279 Randfrgt. Flasche (Abb. 148, 279)

Rand auswirts gebogen und horizontal einwirts eingeschlagen,
schwarze Vs, iF; Dm Rand 34 mm, erh. H 6 mm; Sondage II, Raum V,
SE 917; Inv. PAO6G46.

280 Randfrgt. Flasche (Abb. 148, 280)

Horizontal nach auflen gefalteter, dann wieder nach innen gebogener
und eingerollter Rand, schwarze Vs, iF; Dm Rand 35 mm, erh. H 10,5 mm;
Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 936; Inv. PAO7G49.

Typ VIL.7.7
Flasche mit vertikalem, heif; verrundetem
Rand und zylindrischem Hals

281 Randfrgt. Flasche (Abb. 148, 281)

Zylindrischer Hals, vertikaler, heifl verrundeter Rand, weille Vs, iF;
Dm Rand 44 mm, erh. H 16 mm; Sondage II, Raum Y, SE 826; Inv.
PAO7G15.

Typ VIL.9.1
Kanne mit eingerolltem Rand und spitzem Ausguss

282 Randfrgt. Kanne (Abb. 148, 282)

Isings 88b, AR 169, kleeblattformige Miindung, Rand ausladend, leicht
unterschnitten und mit hohl nach innen gerollter Lippe, am Hals feine
Rille, goldbraune Vs, iF; erh. H 14mm; Sondage I, PQ 26; Inv.
PA99G37.

Typ VIL11.1
Bauchiges Topfchen mit horizontal ausladendem, nach
innen eingeschlagenem Rand (Rohrchenrand)

283 Randfrgt. Topf (Abb. 148, 283)

Isings 68, AR 114, breiter, horizontal ausladender Rand, rohrchen-
formig nach oben und innen zuriick gefaltet, gelblich-weifie Vs, iF,
RuBspuren; naturfarben, griinlich (S00 C20 Y20); Dm Rand 94 mm,
erh. H 9mm; Sondage II, Raum A, SE 512; Inv. PA02G26.

Typ VIL.12.1
Deckel mit horizontalem, heif3 verrundetem Rand

284 Randfrgt. Deckel (Abb. 148, 284)

Isings 66b, AR 180, leicht konkav, Rand heif} verrundet, violett-
schwarze Vs, iF; farblos/entfarbt; Dm Rand 138 mm, erh. H 4 mm;
Sondage II, Raum P, SE 701; Inv. PA04G19.
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Typ VII.13.1
Birnen- bis kugelformige Fldschchen mit auswdirts
gebogenem und nach innen umgelegtem schmalem Rand,
zylindrischem Hals und konkavem Boden

285 Randfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 285)

Isings 26a, vertikaler Halsansatz, ausbiegender Rand, Lippe hohl nach
innen geschlagen, schwarze Vs, iF; farblos/entfarbt; Dm Rand 20 mm,
erh. H 12mm; Sondage II, Raum A/S, SE 500; Inv. PAO1G29.

286 Randfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 286)

Isings 26a, langer zylindrischer Hals, Rand ausladend und nach innen
umgeschlagen, schwarze Vs, iF; Dm Rand 14mm, erh. H 20mm;
Sondage II, Raum D, SE 556; Inv. PA02G35.

287 Randfrgt. Fldschchen (Abb. 148, 287)

Isings 26a, horizontal ausladender, nach innen eingerollter Rand mit
Halsansatz, weifle Vs, iF; Dm Rand 24 mm, erh. H 8 mm; Sondage I,
Raum B, SE 553/558; Inv. PA02G54.

Lit.: Ployer 2008, 473 Abb. 20, 13.

288 Randfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 288)

Isings 26a, Rand einwirts gefaltet, Offnung unregelmiBig, moglicher-
weise durch Hitzeeinwirkung verformt, schwarze Vs, iF, Ru3spuren;
Dm Rand 20mm, erh. H 4,5mm; Sondage II, Raum P, SE 781; Inv.
PAO5GSS.

289 Randfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 289)

Isings 26a, vertikaler Hals, Rand leicht ausladend und nach innen
gefaltet, schwarze Vs, iF, Ruispuren; Dm Rand 20,5 mm, erh. H 24,5 mm;
Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO6G69.

290 Fragmentiertes Fldschchen (Abb. 290)

Isings 26a, leicht konkaver Boden, kugeliger Korper, einziehende
Schulter, langer vertikaler Hals, ausladender, nach innen gefalteter
Rand, schwarze Vs, iF, viele kleine Bldschen; naturfarben, griinlich-
blau (SO0 C10 Y10); Dm Rand 12,5mm, Dm Boden ca. 29 mm, erh.
H ca. 44 mm; Sondage II, Raum O, SE 861; Inv. PAO7G23.

Typ VII.13.2
Fldschchen mit horizontal auswdrts gebogenem und nach innen
zuriick gefaltetem breitem Rand und zylindrischem Hals

291 Randfrgt. Fldschchen (Abb. 148, 291)

AR 135/136, Horizontalrand mit hohl nach oben und innen gefalteter
Lippe, weile Vs, iF; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y10); Dm
Rand 24 mm, erh. H 4 mm; Sondage I, Raum F, SE 528; Inv. PA02G38.

292 Randfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 292)

AR 135/136, horizontal ausladender Rand, nach innen umgeschlagen,
starke irisierende Vs; Dm Rand 28 mm, erh. H 4 mm; Sondage II,
Raum H, SE 628; Inv. PA04G24.

293 Randfrgt. Fldschchen (Abb. 148, 293)

AR 135/136, Rand horizontal auswirts gebogen und nach innen um-
geschlagen, weille Vs, iF; Dm Rand 29 mm, erh. H 4 mm; Sondage I,
Raum V, SE 917; Inv. PAO6G44.

Typ VIL.13.3
Fldschchen mit kegelformigem Korper

294 Bodenfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 294)

Isings 82b2, AR 136, beutelformiger Korper, ebener Boden, dicke
Wandung, graue Vs, iF; naturfarben, griinlich-blau (SO0 C30Y10); Dm
Boden 26 mm, erh. H 26 mm; Sondage II, Raum O, SE 878; Inv. PAO7G28.

295 Bodenfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 295)

Isings 82b2, AR 136, leicht eingezogener Boden mit Rest einer Heft-
narbe, wahrscheinlich von einem Fldschchen mit kegelférmigem
Korper, stellenweise weifle Vs, iF; naturfarben, hellblau (SO0 C30 Y00);
Dm Boden 49 mm, erh. H 7,5 mm; Sondage II, Raum G, SE 693/697;
Inv. PAO5G39.
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296 Bodenfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 296)

Leicht konkaver Boden, kreisformige Heftnarbe, schwarze Vs, iF; Dm
Boden 18 mm, erh. H 3mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke),
SE 936; Inv. PAO7G53.

Typ VIL.13.4
Fldschchen mit tropfen- bis beutelférmigem Korper

297 Bodenfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 297)
Isings 8, AR 128.2/129, Boden oval, abgeflacht, weile Vs, iF; Dm
Boden 11-16 mm, erh. H 11 mm; Sondage I, PQ 29; Inv. PA99GO05.

298 Bodenfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 298)

Isings 8, AR 128.2/129, tropfenformiges Balsamar, abgerundeter
Boden, leicht konkav, einige kleine Kerben auf der Auf3enseite (Werk-
zeugspuren), weille Vs, iF; Dm Boden 12mm, erh. H 22 mm; Sondage I,
PQ S, SE 149; Inv. PAO0OG09.

299 Bodenfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 299)
Isings 8, AR 128.2/129, abgerundeter Boden, weifie Vs, iF; Dm Boden
10mm, erh. H 13 mm; Sondage II, Raum U, SE 905; Inv. PA06G26.

300 Bodenfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 300)

Isings 8, AR 128.2/129, abgerundeter Boden mit flachgedriickter
Standfldche, graue Vs; Dm Boden 20mm, erh. H 11 mm; Sondage 1I,
Raum H (Nordostecke), SE 937; Inv. PAO7G54.

Typ VIILO.1
Flache Boden mit gerundetem Wandungsansatz

301 Bodenfrgt. Flasche/Becher (Abb. 148, 301)
Flacher Boden, in der Mitte erhoht, weile Vs, iF; Dm Boden 56 mm,
erh. H 5 mm; Sondage II, Raum A/S, SE 501; Inv. PAO1G14.

302 Bodenfrgt. (Abb. 148, 302)

Flacher Boden, zur Mitte hin verdickt, weile Vs, iF, Rulspuren; Dm
Boden 50mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum A/S, SE 501; Inv.
PAO1GI18.

303 Bodenfrgt. (Abb. 148, 303)

Runder, zur Mitte hin verdickter Boden, leicht abgeflacht, schwarze Vs,
iF, Ruflspuren; naturfarben, griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Boden
26 mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum A/S, SE 501; Inv. PAO1G20.

304 Bodenfrgt. (Abb. 148, 304)

Abgeflachter, verdickter Boden, auf Unterseite Heftnarbe, goldbraune
Vs, iF, sehr kleine Bldschen; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10
Y10); Dm Boden 28 mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum A, SE 532;
Inv. PA02GO04.

305 Bodenfrgt. (Abb. 148, 305)

Kugeliger Boden, abgeflacht, stellenweise braune Vs, iF, sehr kleine
Blidschen; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y10); Dm Boden
24 mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum A, SE 532; Inv. PA02G06.

306 Bodenfrgt. (Abb. 148, 306)

Leicht konkaver Boden, iF, kleine Bldschen; naturfarben, leicht griin-
lich (SO0 C10Y10); erh. H 4mm; Sondage II, Raum A/F, SE 500; Inv.
PA02G31.

307 Bodenfrgt. (Abb. 148, 307)
Gewolbter Boden, stark griinlich iF, Rulspuren; Dm Boden ca. 30mm,
erh. H 6mm; Sondage II, Raum B, SE 553; Inv. PA02G59.

308 Bodenfrgt. Flasche/Krug (?) (Abb. 148, 308)

Abgeflachter Boden, Heftnarbe auf der Unterseite, braune Vs, iF;
naturfarben, bldulich-griin (SO0 C20 Y30); Dm Boden ca. 50 mm, erh.
H 7mm; Sondage II, Raum A, SE 513; Inv. PA02G63

309 Bodenfrgt. (Abb. 148, 309)

Ovaler Boden, auf der Unterseite ovale Heftnarbe, gerundete Stand-
fliache, leicht flachgedriickt, schwarze Vs, iF, viele kleine Blidschen;
naturfarben, leicht bldulich (SO0 C10 Y 10); Dm Boden 34-43 mm, erh.
H 8 mm; Sondage II, Raum K, SE 772; Inv. PAO5G04

310 Bodenfrgt. (Abb. 148, 310)
Schwarze Vs, iF; naturfarben, hellblau (SO0 C20 Y10); Dm Boden
20mm, erh. H 5,5 mm; Sondage II, Raum W/Y, SE 826; Inv. PAO6G62.

Typ VII.O.1a
Flacher Boden mit gerundetem Wandungsansatz und Spiralfaden

311 Bodenfrgt. Flaschchen (Abb. 148, 311)

Konvexer Boden, etwas abgeflacht, auf der Unterseite Reste einer
ovalen Heftnarbe, auf der erhaltenen Wandung zwei horizontal um-
laufende Fiden, graue Vs, iF; naturfarben, griinlich-blau (SO0 C30
Y20); Dm Boden 15mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum G/H,
SE 649; Inv. PA04G43.

Typ VILO.1b
Flacher Boden mit gerundetem Wandungsansatz und
umlaufenden vertikalen Kerben

312 Bodenfrgt. (Abb. 148, 312)

Uneben abgeflachter Boden, im Ubergang vom Boden zur Wandung ca.
5Smm lange und 2 mm breite senkrechte Kerben, viele kleine Bldschen,
weille Vs, iF, Sinterablagerungen; Dm Boden ca. 60 mm, erh. H 9 mm;
Sondage II, Raum B, SE 553; Inv. PA02G60.

Typ VIILO.2
Flache Boden mit schrigem Wandungsansatz

313 Bodenfrgt. (Abb. 148, 313)

Ubergang zur Wandung gerundet, schwarze Vs, iF, kleine Blischen;
naturfarben, griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Boden ca. 80 mm, erh.
H 15 mm; Sondage II, Raum E, SE 574; Inv. PA02G24.

314 Bodenfrgt. Teller/Schale (Abb. 148, 314)

Ebener Boden, ausladende Wandung, iF, wenige kleine Blédschen; farb-
los/entfarbt; Dm Boden 94 mm, erh. H 9mm; Sondage II, Raum H
(Nordostecke), SE 955; Inv. PAO7G73.

315 Bodenfrgt. Becher (Abb. 148, 315)

Flacher Boden, Wandung ausladend, weile Vs, iF, viele sehr kleine
Bldschen; gelblich-griin (SO0 C10 Y30); Dm Boden 32mm, erh. H 7mm;
Sondage II, Raum F, SE 520; Inv. PA02G45.

316 Bodenfrgt. Becher (Abb. 148, 316)

Ebener Boden, leicht ausladende Wandung, iF, viele kleine Bldschen;
farblos/entfirbt; Dm Boden 45 mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum O,
SE 861; Inv. PAO7G17.

Typ VI1.0.3
Konkave Boden mit gerundetem Wandungsansatz

317 Bodenfrgt. (Abb. 149, 317)

Leicht konkaver Boden, auf Unterseite Heftnarbe, goldbraune Vs, iF;
naturfarben, bldulich-griin (SO0 C20 Y20); Dm Boden 60 mm, erh.
H 7,5 mm; Sondage I, PQ 73; Inv. PA99G39.

318 Bodenfrgt. (Abb. 149, 318)
Leicht konkaver Boden, dunkelgelbe Vs, iF; Dm Boden 42 mm, erh.
H 5mm; Sondage II, Raum A/S, SE 501; Inv. PAO1G24.

319 Bodenfrgt. Flasche (?) (Abb. 149, 319)
Ovaler, konkaver Boden, schwarze Vs, iF; Dm Boden 64 mm, erh.
H 8 mm; Sondage I, Erweiterung Raum 2, SE 301; Inv. PAO1GO04.

320 Bodenfrgt. (Abb. 149, 320)

Konkaver Boden, auf der Unterseite Heftnarbe, schwarze Vs, iF, kleine
Blédschen; Dm Boden ca. 56 mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum A/F,
SE 500; Inv. PA02G32.
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321 Bodenfrgt. (Abb. 149, 321)
Leicht konkaver Boden, schwarze Vs, Ruf3spuren; Dm Boden 24 mm,
erh. H 5 mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO6G82.

322 Bodenfrgt. (Abb. 149, 322)

Konkaver Boden, schwarze Vs, iF; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C20
Y20); Dm Boden 36 mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum V, SE 917,
Inv. PAO6G45.

323 Bodenfrgt. (Abb. 149, 323)
Boden konkav, weile Vs, iF; Dm Boden ca. 40-50 mm, erh. H 6 mm;
Sondage II, Raum B/C, SE 568; Inv. PA02G64.

324 Bodenfrgt. (Abb. 149, 324)

Stark konkaver Boden, halbkreisformige Heftnarbe, schwarze Vs, iF,
kleine Bldschen; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C10 Y10); Dm Boden
40mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum A, SE 512; Inv. PA02G43.

325 Bodenfrgt. (Abb. 149, 325)
Konkaver Boden, schwarze Vs, iF, Rufispuren; Dm Boden 32 mm, erh.
H 4,5 mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 936; Inv. PAO7G52.

326 Bodenfrgt. (Abb. 149, 326)
Konkaver Boden, kleine Blidschen, braunlich-griine Vs, iF; Dm Boden
ca. 26 mm, erh. H 6 mm; Sondage II, Raum D, SE 556; Inv. PA02G37.

327 Bodenfrgt. (Abb. 149, 327)

Leicht konkaver Boden, auf Unterseite Heftnarbe, graue Vs, iF; Dm
Boden ca. 60mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum B, SE 558; Inv.
PA02G48.

328 Bodenfrgt. (Abb. 149, 328)

Konkaver Boden, Rest einer Heftnarbe, silbrige Vs, iF; naturfarben,
griinlich-blau (SO0 C10 Y10); Dm Boden 47mm, erh. H 8 mm;
Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 938; Inv. PAO7G57.

329 Bodenfrgt. (Abb. 149, 329)

Konkaver Boden, auf der Unterseite Heftnarbe, schwarze Vs, iF, Ruf3-
spuren; Dm Boden 44 mm, erh. H 8 mm; Sondage II, Raum F, SE 520;
Inv. PA02G44.

330 Bodenfrgt. (Abb. 149, 330)
Konkaver Boden, schwarze Vs, iF, Rufispuren; Dm Boden 45 mm, erh.
H 6 mm; Sondage II, Raum G, SE 642; Inv. PA0O4G44.

331 Bodenfrgt. Flasche (?) (Abb. 149, 331)

Konkaver Boden, auf der Unterseite runde Heftnarbe, schwarze Vs, iF;
Dm Boden 52mm, erh. H 10,5 mm; Sondage II, Raum U, SE 909; Inv.
PA06G17.

332 Bodenfrgt. (Abb. 149, 332)

Konkaver Boden, schwarze Vs, Ruflspuren; naturfarben (SO0 C20
Y20); Dm Boden 30 mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum H, SE 630;
Inv. PAO6G79.

333 Bodenfrgt. (Abb. 149, 333)
Konkaver Boden, braune Vs, iF; Dm Boden 38 mm, erh. H 6 mm;
Sondage II, Raum B, SE 558; Inv. PAO2G51.

334 Bodenfrgt. (Abb. 149, 334)

Konkaver Boden, auf der Unterseite Rest einer Heftnarbe, schwarze
Vs, iF, Rufispuren; Dm Boden 44 mm, erh. H 8 mm; Sondage II, Raum
G, SE 663; Inv. PA04G41.

335 Bodenfrgt. Flasche (?) (Abb. 149, 335)
Runder, leicht konkaver Boden, schwarze Vs, iF; Dm Boden 52 mm,
erh. H 13 mm; Sondage II, Raum P, SE 701; Inv. PA04G15.

336 Bodenfrgt. Flasche (Abb. 149, 336)

Ovaler, konkaver Boden, schwarze Vs, iF; gelblich-griin (SO0 C10
Y30); Dm Boden 50-80mm, erh. H 19 mm; Sondage I, PQ 2; Inv.
PA99G14.
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337 Bodenfrgt. (Abb. 149, 337)

Runder Boden, in der Mitte leicht konkav, weille Vs, iF; farblos/ent-
farbt; Dm Boden 40mm, erh. H 9mm; Sondage I, PQ 59; Inv.
PA99G44.

338 Bodenfrgt. (Abb. 149, 338)

Leicht konkav, leicht ausladende Wandung, weifie Vs, iF; naturfarben,
griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Boden 28 mm, erh. H 8 mm; Sondage I,
PQ 39; Inv. PA99G26.

339 Bodenfrgt. (Abb. 149, 339)

Boden leicht konkav, auf der Unterseite in der Mitte balkenformige
Heftnarbe, iF, starke Ruf3spuren; Dm Boden 30mm, erh. H 11 mm;
Sondage II, Raum G, SE 651; Inv. PAO4G32.

340 Bodenfrgt. (Abb. 149, 340)
Konkaver Boden, schwarze Vs, iF, Rufispuren; Dm Boden 40 mm, erh.
H 5mm; Sondage II, Raum G/M, SE 684; Inv. PAO5G48.

341 Bodenfrgt. (Abb. 149, 341)
Leicht konkaver Boden, graue Vs, stellenweise iF; Dm Boden 28 mm,
erh. H 14mm; Sondage II, Raum O, SE 878; Inv. PAO7G26.

342 Bodenfrgt. Flasche (Abb. 149, 342)

Konkaver Boden, schwarze Vs, iF; naturfarben, leicht griinlich (SO0
C10 Y10); Dm Boden 32mm, erh. H 8 mm; Sondage II, Raum A/S,
SE 500; Inv. PAO1G27.

343 Bodenfrgt. (Abb. 149, 343)
Konkaver Boden, schwarze Vs, iF, Rufispuren; Dm Boden 34 mm, erh.
H 18,5mm; Sondage II, Raum V, SE 912; Inv. PAO6G41.

344 Bodenfrgt. (Abb. 149, 344)
Boden leicht konkav, schwarze Vs, iF, Rulspuren; Dm Boden 32 mm,
erh. H 9 mm; Sondage II, Raum K, SE 904; Inv. PAO6GO07.

345 Bodenfrgt. (Abb. 149, 345)

Runde Wandung, konkaver Boden, iF, viele bis zu 1 mm grofle Blds-
chen; gelblich-griin (SO0 C10 Y30); Dm Boden 36 mm, erh. H 10 mm;
Sondage II, Raum F, SE 520; Inv. PA02G46.

346 Bodenfrgt. Becher (Abb. 149, 346)

Boden konkav, leicht ausladende Wandung, weifie Vs, iF; naturfarben,
leicht griinlich (SO0 C10 Y10); Dm Boden 36 mm, erh. H 16 mm;
Sondage I, PQ 39; Inv. PA99G25.

347 Bodenfrgt. (Abb. 149, 347)

Stark konkaver Boden mit senkrechtem Wandansatz, weille Vs, iF; Dm
Boden 38mm, erh. H 18 mm; Sondage II, Raum A/S, SE 501; Inv.
PAO1G13.

348 Bodenfrgt. (Abb. 149, 348)
Boden hochgestochen, ovale Heftnarbe auf der Unterseite, weifie Vs,
iF; Dm Boden 42 mm, erh. H 12mm; Sondage I, PQ 24; Inv. PA99G23.

349 Bodenfrgt. (Abb. 149, 349)

Boden hochgestochen, auf der Unterseite Heftnarbe erkennbar, stellen-
weise schwarze Vs, iF; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10Y10); Dm
Boden ca. 50mm, erh. H 11 mm; Sondage I, Erweiterung Raum 2,
SE 301; Inv. PAO1GO05.

350 Bodenfrgt. (Abb. 149, 350)

Boden stark konkav, ringférmige Heftnarbe auf der Unterseite, weille
Vs, iF, starke Rufispuren; farblos/entfarbt; Dm Boden 40 mm, erh.
H 11 mm; Sondage II, Raum A/S, SE 501; Inv. PAO1G16.

351 Bodenfrgt. (Abb. 149, 351)

Stark konkaver Boden, kleine Blidschen, dunkelbraune Vs, iF; natur-
farben, leicht griinlich (SO0 C10 Y 10); Dm Boden 34 mm, erh. H 6 mm;
Sondage II, Raum B, SE 558; Inv. PA02G49.
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352 Bodenfrgt. (Abb. 149, 352)
Stark konkaver Boden, schwarze Vs, iF, Rulspuren; Dm Boden 44 mm,
erh. H 12mm; Sondage II, Raum E, SE 560/570; Inv. PA02G53.

353 Bodenfrgt. (Abb. 149, 353)

Stark konkaver Boden, kreisformige Heftnarbe, schwarze Vs, iF; natur-
farben, bldulich-griin (SO0 C20 Y30); Dm Boden ca. 58 mm, erh.
H 11 mm; Sondage II, Raum B, SE 553/558; Inv. PA02G56.

354 Bodenfrgt. (Abb. 149, 354)

Konkaver Boden, schwarze Vs, iF, viele kleine Blidschen; naturfarben
(S00 C10 Y10); Dm Boden 41,5mm, erh. Dm 46,5 mm, erh. H 8 mm;
Sondage II, Raum L, SE 664; Inv. PAO5G14.

355 Bodenfrgt. Schale/Teller (?) (Abb. 149, 355)

Boden konkav, auf der Unterseite kreisformige Heftnarbe, Ansatz der
ausladenden Wandung, schwarze Vs, iF; Dm Boden 66 mm, erh.
H 7,5 mm; Sondage I, PQ 73; Inv. PA99G38.

356 Bodenfrgt. Schale (?) (Abb. 149, 356)

Boden leicht konkav, auf der Unterseite Heftnarbe erkennbar, relativ
flach verlaufende Wandung, iF, viele kleine Bldschen; naturfarben; Dm
Boden 32mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum G, SE 655; Inv.
PA04G36.

357 Bodenfrgt. Schale/Teller (?) (Abb. 149, 357)

Leicht konkaver Boden mit ausladender Wandung, iF, einige bis zu
I mm groBe Bldschen, auf der AuBenseite Werkzeug- und Gebrauchs-
spuren; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C10 Y20); Dm Boden 61 mm,
erh. H 7,5 mm; Sondage II, Raum T, SE 741; Inv. PAO5G65.

Typ VIL.0.3a
Konkaver Boden mit gerundetem Wandungsansatz und Spiralfaden

358 Bodenfrgt. (Abb. 149, 358)

Leicht konkaver Boden mit runder Wandung, auf der Auflenseite Rest
eines Glasfadens, der in einem Tropfen endet, schwarze Vs, iF, Ruf3-
spuren, wenige grof3e Bldschen an der AuBlenseite (bis zu 3mm); Dm
Boden 23mm, erh. H 8 mm; Sondage II, Raum K, SE 751; Inv.
PAO5G11.

Typ VIL.O.4
Konkave Boden mit vertikalem Wandungsansatz

359 Bodenfrgt. Flasche (?) (Abb. 149, 359)

Boden leicht konkav, senkrechte Wandung, schwarze Vs, iF; farblos/
entfiarbt; Dm Boden 60 mm, erh. H 14 mm; Sondage I, PQ 6; Inv.
PA99G47.

360 Bodenfrgt. Flasche (?) (Abb. 149, 360)

Boden konkav, auf der Unterseite Heftnarbe, schwarze Vs, iF; Dm
Boden 61 mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum B, SE 565; Inv.
PA02G21.

361 Bodenfrgt. Flasche (?) (Abb. 149, 361)
Konkaver Boden, senkrechte Wandung, schwarze Vs, iF; Dm Boden
58 mm, erh. H 10 mm; Sondage II, Raum D, SE 556; Inv. PA02G36.

362 Bodenfrgt. Flasche (?) (Abb. 149, 362)

Boden leicht konkav, senkrechte Wandung, stellenweise schwarze Vs,
iF; Dm Boden ca. 7mm, erh. H 23mm; Sondage II, Raum B,
SE 553/558; Inv. PAO2GS55.

363 Bodenfrgt. Flasche (?) (Abb. 149, 363)
Konkaver Boden, weile Vs, iF; Dm Boden ca. 60mm, erh. H 10 mm;
Sondage II, Raum B, SE 558/565; Inv. PA02G65.

364 Bodenfrgt. Flasche/Becher (?) (Abb. 149, 364)

Stark konkaver, hochgestochener Boden, beinahe horizontale Wan-
dung, iF; naturfarben, griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Boden 52 mm, erh.
H 13mm; Sondage II, Raum A, SE 512; Inv. PA02G42.

Typ VILO.5
Runder Boden mit Omphalos

365 Bodenfrgt. (Abb. 149, 365)

Kugeliger Boden, hochgestochen, schwarze Vs, iF, stark verrufit; Dm
Boden 25mm, erh. H 30mm; Sondage II, Raum U, SE 908; Inv.
PA06G14.

Typ VIL.O.6
Boden mit niedrigem Standring

366 Bodenfrgt. (Abb. 150, 366)

Flacher Boden mit aufgeschmolzenem Fadenstandring, im Zentrum des
Bodens Heftnarbe, weile Vs, iF; Dm Boden 58 mm, erh. H 7mm;
Sondage II, Raum H, SE 718; Inv. PAO5G73.

367 Bodenfrgt. Schale (?) (Abb. 150, 367)

Ebener Boden mit Standring aus aufgelegtem Glasfaden, schwarze Vs,
iF; Dm Boden 80 mm, erh. H 4 mm; Sondage II, Raum O, SE 861; Inv.
PA07G21.

368 Bodenfrgt. (Abb. 150, 368)
Flacher Boden mit niedrigem Standring; weile Vs, iF; Dm Boden
46mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum G/M, SE 675/677; Inv. PAO5G36.

369 Bodenfrgt. (Abb. 150, 369)

Schwarze Vs, iF, RuBspuren, sehr kleine Bldschen; naturfarben, leicht
griinlich (SO0 C10 Y10); Dm Boden 54 mm, erh. H 7mm; Sondage II,
Raum A, SE 502; Inv. PAO2G11.

370 Bodenfrgt. Schale (?) (Abb. 150, 370)
Flacher Boden mit niedrigem Standring, schwarze Vs, iF; Dm Boden
ca. 50mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum F, SE 528; Inv. PA02G309.

371 Bodenfrgt. Schale/Becher (?) (Abb. 150, 371)

Mit Standring leicht abgesetzter Boden, leicht konkav, auf der Unter-
seite ringformige Heftnarbe, schwarze Vs, iF; Dm Boden 54 mm, erh.
H 8 mm; Sondage II, Raum A/S, SE 500; Inv. PAO1G26.

372 Bodenfrgt. (Abb. 150, 372)

Flacher Standring, Bodenmitte leicht erhoht, schwarze Vs, iF, wenige
grofle Blédschen (bis zu 3 mm); naturfarben, tiirkis (SO0 C20 Y20); Dm
Boden 54 mm, erh. H 6 mm; Sondage II, Raum K, SE 774/775; Inv.
PA05G10.

373 Bodenfrgt. (Abb. 150, 373)

Massiver Standring mit flachem Bodenansatz, graue Vs, iF, Rulspuren,
viele kleine Blédschen; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y20); Dm
Boden 68mm, erh. H 6 mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv.
PA05G09.

374 Bodenfrgt. (Abb. 150, 374)
Boden mit Standring, schwarze Vs, iF; farblos/entfarbt; Dm Boden
46 mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum O, SE 628/662; Inv. PA05G29.

375 Bodenfrgt. (Abb. 150, 375)
Standring, schwarze Vs, iF; Dm Boden 41 mm, erh. H 6,5mm;
Sondage II, Raum W, SE 900; Inv. PAO7G42.

376 Bodenfrgt. (Abb. 150, 376)
Weilie Vs, iF; Dm Boden 41,5mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum
M/L, SE 661/699; Inv. PAO5G47.

377 Bodenfrgt. Flasche (?) (Abb. 150, 377)

Boden mit Standring, ausladende bauchige Wandung, weifle Vs, iF;
Dm Boden 30-32mm, erh. H 9mm; Sondage II, Raum A/F, SE 500;
Inv. PA02G29.

378 Bodenfrgt. (Abb. 150, 378)

Massiver, durch Faltung gebildeter Standring, ausladende Wandung,
silbrig-graue Vs, iF; Dm Boden 48 mm, erh. H 9 mm; Sondage II,
Raum H, SE 630; Inv. PAO5G19.
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379 Bodenfrgt. Schale (?) (Abb. 150, 379)
Weille Vs, iF; farblos/entfiarbt; Dm Boden 87 mm, erh. H 10,5 mm;
Sondage II, Raum E, SE 572/573; Inv. PAO5GS52.

Typ VILO.7
Boden mit hohem Standring

380 Bodenfrgt. Flasche (Abb. 150, 380)

Horizontaler Boden mit kegelstumpfformigem Standfuf3, weilie Vs, iF;
Dm Boden 66 mm, erh. H 16 mm; Sondage II, Raum A/S, SE 500; Inv.
PA01G28.

381 Bodenfrgt. (Abb. 150, 381)

Kegelstumpfformiger Standful3, schwarze Vs, iF, sehr kleine Blédschen;
Dm Boden 40-42mm, erh. H 17mm; Sondage II, Raum S, SE 600;
Inv. PA02G10.

382 Bodenfrgt. (Abb. 150, 382)

Konischer Standful3, schwarze Vs, Rufispuren, einige kleine Blédschen;
naturfarben, hellgriin (SO0 C10 Y20); Dm Boden 38 mm, erh. H 13 mm;
Sondage II, Raum Y, SE 826; Inv. PAO7G13.

383 Bodenfrgt. Becher (?) (Abb. 150, 383)

Konischer Standring, braune Vs, iF; naturfarben, griinlich (S00 C10
Y20); Dm Boden 38—40mm, erh. H 12mm; Sondage I, PQ 51; Inv.
PA99G19.

384 Bodenfrgt. (Abb. 150, 384)

UnregelmiBig geformter Fufl mit rundgeschmolzenem Rand, schwarze
Vs, iF; naturfarben, griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Boden 40—42mm,
erh. H 19 mm; Sondage II, Raum Q, SE 736; Inv. PAO5SG67.

385 Bodenfrgt. (Abb. 150, 385)

Konischer, freigeformter Standfuf3, schwarze Vs, iF, Ru3spuren; Dm
Boden 38mm, erh. H 16,5mm; Sondage II, Raum H, SE 915; Inv.
PA06G10.

386 Bodenfrgt. (Abb. 150, 386)

Konischer Standring, schwarze Vs, iF, Rullispuren; Dm Boden ca.
42mm, erh. H 14mm; Sondage II, Raum H, SE 630/718; Inv.
PA05G20.

387 Bodenfrgt. (Abb. 150, 387)
Konischer Standful}, weilie Vs, iF; farblos/entfarbt; Dm Boden 55 mm,
erh. H 20,5 mm; Sondage II, Raum P, SE 783; Inv. PAO5SG56.

388 Bodenfrgt. (Abb. 150, 388)
Konischer Standful}, schwarze Vs, iF; Dm Boden 44 mm, erh. H 18 mm;
Sondage II, Raum Y, SE 826; Inv. PAO7GO03.

389 Bodenfrgt. (Abb. 150, 389)

UnregelmiBig geformter Ful mit rundgeschmolzenem Rand, innen
Werkzeugspuren, schwarze Vs, iF; Dm Boden 40 mm, erh. H 15 mm;
Sondage II, Raum P, SE 783; Inv. PAO5GS55.

390 Bodenfrgt. (Abb. 150, 390)

Konischer Standful3, weille Vs, iF, sehr kleine Blischen auf der Ober-
flache; farblos/entfiarbt; Dm Boden 48 mm, erh. H 14 mm; Sondage I,
Raum H, SE 630; Inv. PAO6G73.

391 Bodenfrgt. (Abb. 150, 391)
Konischer Standfuf3, weile Vs; Dm Boden 69,5 mm, erh. H 24 mm;
Sondage II, Raum U, SE 905; Inv. PAO6G21.

392 Bodenfrgt. (Abb. 150, 392)

Konischer Standful3, schwarze Vs, iF, Rulspuren; naturfarben, griin-
lich-blau (SO0 C20 Y20); Dm Boden 36 mm, erh. H 12 mm; Sondage
II, Raum H/Y, SE 827; Inv. PAO6G49.

393 Bodenfrgt. Topf (?) (Abb. 150, 393)
Massiver Standring, iF, starke Ruspuren; farblos/entfirbt; Dm Boden
106 mm, erh. H 20 mm; Sondage II, Raum A/S, SE 501; Inv. PAO1G19.
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394 Bodenfrgt. (Abb. 150, 394)
Konischer Standfuf3, braune Vs, stellenweise iF; Dm Boden 56 mm,
erh. H 19 mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO6G74.

Typ VIL.O.8
Boden mit niedrigem, gefaltetem Standring

395 Bodenfrgt. Krug/Flasche (?) (Abb. 150, 395)

Hoher, hohl ausgefalteter Ful3, auf der Unterseite Heftnarbe, braun-
silbrige Vs, iF, kleine Bldschen; gelblich-griin (SO0 C10Y30/Y40); Dm
Boden 54 mm, erh. H 15mm; Sondage I, PQ 2; Inv. PA99G15.

Lit.: Ployer 2008, 474 Abb. 20, 20.

396 Bodenfrgt. (Abb. 150, 396)
Hochgestochener Boden, gefalteter Standring, weifle Vs, iF; Dm Boden
52 mm, erh. H 20,5 mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO6G67.

397 Bodenfrgt. (Abb. 150, 397)

Boden leicht konkav mit ausgefaltetem Standring, einige kleine Blds-
chen, schwarze Vs, iF; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y10); Dm
Boden 34mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum F, SE 528; Inv.
PA02G40.

398 Bodenfrgt. (Abb. 150, 398)

Offen gefalteter Standring, Rest einer Heftnarbe, schwarze Vs, iF, Ruf3-
spuren; Dm Boden 56 mm, erh. H 12mm; Sondage II, Raum W/Y,
SE 826; Inv. PAO6G53.

399 Bodenfrgt. (Abb. 150, 399)
Durch Falten geformter Rohrchenstandring, weifie Vs, iF; Dm Boden
52 mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum V, SE 912; Inv. PA06GO02.

400 Bodenfrgt. (Abb. 150, 400)

Hohler Standring, im Querschnitt tropfenformig, iF; naturfarben, leicht
griinlich (SO0 C10 Y10); Dm Boden 74 mm, erh. H 7mm; Sondage II,
Raum B, SE 553; Inv. PA02G58.

401 Bodenfrgt. Schale (?) (Abb. 150, 401)
Boden mit Rohrchenstandring, schwarze Vs, iF; Dm Boden 71 mm,
erh. H 8 mm; Sondage II, Raum O, SE 628/662; Inv. PA05G44.

402 Bodenfrgt. Schale (?) (Abb. 150, 402)

Boden innerhalb des hohlen Fufirings aufgewdlbt, auf Unterseite in der
Mitte Heftnarbe, schwarze Vs, iF; gelblich-griin (SO0 C10 Y40); Dm
Boden 52mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum B, SE 553; Inv. PAO2G61.

403 Bodenfrgt. Schale (?) (Abb. 150, 403)
Boden mit Rohrchenstandring, schwarze Vs, iF, Ru3spuren; Dm Boden
46 mm, erh. H 5mm; Sondage II, Raum B, SE 553/558; Inv. PA02G57.

404 Bodenfrgt. (Abb. 150, 404)
Flacher Boden mit Rohrchenstandring, weile Vs, iF; Dm Boden
48 mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum H, SE 630; Inv. PAO6G70.

405 Bodenfrgt. (Abb. 150, 405)

Boden mit Rohrchenstandring, schwarze Vs, iF; naturfarben, bldulich-
griin (SO0 C20 Y20); Dm Boden 46 mm, erh. H 8 mm; Sondage II,
Raum N, SE 628/661/662/698/699; Inv. PAO5G45.

406 Bodenfrgt. (Abb. 150, 406)
Durch Falten geformter Rohrchenstandring, schwarze Vs, iF; Dm
Boden 55mm, erh. H 8 mm; Sondage II, Raum O, SE 889; Inv. PA07G36.

407 Bodenfrgt. (Abb. 150, 407)
Boden mit Rohrchenstandring, weile Vs, iF; Dm Boden 46 mm, erh.
H 8 mm; Sondage II, Raum G, SE 642/644; Inv. PA04G309.

408 Bodenfrgt. (Abb. 150, 408)

Boden mit Rohrchenstandring, iF; naturfarben, bldaulich-griin (SO0 C30
Y30); Dm Boden ca. 40mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum B,
SE 553; Inv. PA02G67.
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409 Bodenfrgt. (Abb. 150, 409)

Hochgestochener Boden mit Rohrchenstandring, Heftnarbe und Werk-
zeugspuren auf der Unterseite, weille Vs, iF, sehr kleine Blédschen; farb-
los/entfarbt; Dm Boden 39 mm, erh. Dm 47mm, erh. H 11,5mm;
Sondage II, Raum Q, SE 736; Inv. PAO5G69.

410 Bodenfrgt. (Abb. 150, 410)

Hochgestochener Boden mit Rohrchenstandring, schwarze Vs, iF, Ruf3-
spuren; Dm Boden 60 mm, erh. H 7mm; Sondage II, Raum V, SE 912;
Inv. PAO6G36.

Typ VII1.0.9
Boden mit hohem gefaltetem Standring

411 Bodenfrgt. Topf/Schale (?) (Abb. 150, 411)

Boden mit geformtem Standring, der zur ausladenden Wandung iiber-
geht, auf der Unterseite ringférmige Heftnarbe, schwarze Vs, iF; natur-
farben, leicht griinlich (SO0 C10 Y10); Dm Boden 88 mm, erh.
H 23,5mm; Sondage II, Raum A, SE 530/532; Inv. PA02GO7.

412 Bodenfrgt. (Abb. 150, 412)

Durch Faltung gebildeter Standring, schwarze Vs, iF, viele kleine Blis-
chen; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Boden 58 mm,
erh. H 16 mm; Sondage II, Raum T, SE 700/701; Inv. PAO5G28.

413 Bodenfrgt. Schale (?) (Abb. 150, 413)

Hoher, durch Falten entstandener Fuf}, ausladender Wandungsansatz,
schwarze Vs, iF; gelblich-griin (SO0 C10 Y30); Dm Boden 116 mm,
erh. H 21 mm; Sondage II, Raum V, SE 909/914; Inv. PAO6G20.

Typ VILO.10
Boden mit herausgezwickten Fiifichen

414 Bodenfrgt. (Abb. 133; 151, 414)

Flacher Boden mit sieben erh., unregelmiBig gekniffenen Knubben,
Wandung weit ausladend vom Boden abgehend, weifle Vs mit schwarzen
Flecken, iF; naturfarben, griinlich (SO0 C10 Y20); Dm Boden 30 mm,
erh. H 12mm; Sondage I, PQ 44; Inv. PA99G27.

Lit.: Ployer 2008, 473 Abb. 20, 10.

Typ VII1.0.6a
Boden mit niedrigem Standring

415 Bodenfrgt. Schale (Abb. 134; 151, 415)
Boden mit beinahe rundem Standring, auf der Unterseite in der Mitte
runde Schlifffacette, um diese in regelmiBigen Abstinden vier kurze
Schliffrillen angeordnet, weile Vs, iF; Dm Boden 42mm, erh. H 6 mm;
Sondage II, Raum H, SE 628; Inv. PAO5G06.

Typ VIL.O.11
Boden von Gefdf3 mit Facettenschliff

416 Wandfrgt. Schale (Abb. 151, 416)
Eine Schliffrille, darunter geschliffenes Oval, weille Vs; 36 x 27 mm;
Sondage II, Raum H, SE 915; Inv. PAO6G85.

Typ VI1.0.12
Boden mit plastischem Netzdekor

417 Bodenfrgt. (Abb. 151, 417)

Boden in der Mitte kreisformig eingedriickt, wobei ein Standring ent-
standen ist, Wandung ausladend, als Verzierung unregelmiBig ein-
gedriickte Dellen, bis zu 2mm grofie Bldschen, schwarze Vs, iF; Dm
Boden 20mm, erh. H 12mm; Sondage II, Raum G, SE 646; Inv.
PA04GO1.

418 Bodenfrgt. (Abb. 151, 418)

Massiver Boden, leicht konkav, Wandung unregelmifig ausladend mit
kleinen eingedriickten Dellen, schwarze Vs, iF, viele kleine Bldschen
auf der Oberfliche; Dm Boden 20-22 mm, erh. H 12 mm; Sondage II,
Raum H, SE 630; Inv. PA05G24.

Abb. 133 Boden mit herausgezwickten Fiilchen 414

| ENTT LD
Abb. 135 Fragment mit Abb. 136 Fragment mit
gekniffenen Kettenmuster
Rippen 420 421

419 Bodenfrgt. (Abb. 151, 419)

Flacher Boden mit Rest einer Heftnarbe, ausladende Wandung, Reste
von vier unregelmiBig eingedriickten Dellen, schwarze Vs, iF; Dm Boden
23mm, erh. H 11 mm; Sondage II, Raum O, SE 877; Inv. PAO7G25.

Typ VIL.0.13
Wandfragment mit aus der Wandung gezwickten Rippen

420 Wandfrgt. (Abb. 135; 151, 420)

Zwei plastisch gekerbte Lingsrippen, die mit einem Werkzeug (Platt-
zange) herausgezwickt wurden, weife Vs, iF; 33 x 22 mm; Sondage I,
Raum G, SE 642; Inv. PA04G48.

Lit.: Ployer 2008, 473 Abb. 20, 15.

Typ VII.0.14
Wandfragmente mit Kettenmuster

421 Wandfrgt. (Abb. 136; 151, 421)

Erhabenes horizontales Kettenmuster aus zwei zusammengekniffenen
Rippen in senkrechter Richtung; den Rippen entspricht auf der Innen-
seite eine leichte Schwellung; der die Ketten verbindende Horizontal-
steg besitzt eine horizontale Furche in der Mitte; goldbraune Vs, iF; 28
x 31 mm; Sondage I, Erweiterung Raum 2, SE 301/1; Inv. PAO1GOS.
Lit.: Ployer 2008, 473 Abb. 20, 12.

422 Wandfrgt. (Abb. 151, 422)

Bauchige Korperwandung, Reste eines Kettenmusters, die einzelnen
Glieder anscheinend mit stabformigem Werkzeug nach unten gedriickt,
weifle Vs, iF; 50 x 32mm; Sondage II, Raum G, SE 642/646; Inv.
PA04G30.
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Typ VILO.15
Wandfragment mit aufgelegtem, wellenformig gezogenem Faden

423 Wandfrgt. (Abb. 151, 423)
Aus der Wandung erhabenes Wellenmuster geformt, schwarze Vs, iF;
23 x 28 mm; Sondage II, Raum U, SE 908; Inv. PAO6G16.

Typ VII.O.16
Wandfragment mit Schlangenfadendekor

424 Wandfrgt. (Abb. 151, 424)
Gerippter Schlangenfadendekor, weille Vs, iF; 17 x 15 mm; Sondage II,
Raum N, SE 628/661/662/698/699; Inv. PA05G46.

Typ VILO.17
Wandfragment mit eingedriickten ovalen Dellen

425 Wandfrgt. Becher (?) (Abb. 151, 425)

Fiinf mit einem Werkzeug eingedriickte Ovale in einer Reihe, dariiber
unregelméBige horizontale Linie schwach mit Werkzeug eingedriickt,
gelblich-griine Vs; erh. Dm ca. 68 mm, erh. H 15mm; Sondage II,
Raum V, SE 912; Inv. PAO6G32.

Unverzierte Wandfragmente

426 Wandfrgt. Flasche (?) (Abb. 151, 426)
Doppelkonische Wandung, goldbraune Vs, iF; Dm 96 mm, erh. H 26 mm;
Sondage I, PQ 73; Inv. PA99G41.

427 Wandfrgt. Flasche (?) (Abb. 151, 427)

Doppelkonischer Kérper mit gestauchter Wandung, schwarze Vs, viele
kleine Bldschen; naturfarben, bldulich-griin (SO0 C10 Y10); Dm
124 mm, erh. H 45 mm; Sondage II, Raum Q, SE 736; Inv. PAO5G70.

428 Wandfrgt. Flasche (?) (Abb. 151, 428)
Doppelkonische Wandung, schwarze Vs, iF; Dm 96 mm, erh. H 16 mm;
Sondage II, Raum G, SE 642; Inv. PA04G49.

429 Wandfrgt. (Abb. 151, 429)
Doppelkonische, gestauchte Wandung, schwarze Vs, iF; Dm 110mm,
erh. H 20 mm; Sondage II, Raum G/M, SE 684; Inv. PAO5G51.

430 Wandfrgt. Flasche (Abb. 151, 430)

Doppelkonische Wandung, etwas gestaucht, iF, wenige kleine Blds-
chen; naturfarben, leicht griinlich (SO0 C10 Y10); Dm 94 mm, erh.
H 19mm; Sondage II, Raum P, SE 783; Inv. PAO5SGS57.

431 Wandfrgt. Topfchen (?) (Abb. 151, 431)

Schulter mit stark einziehendem Hals und trichterformig ausladendem
Randansatz, weile Vs, iF; Dm Hals 34 mm, erh. H 17 mm; Sondage I,
PQ 59; Inv. PA99G45.

432 Wandfrgt. Topfchen (?) (Abb. 151, 432)
Zylindrischer Korper, stark eingeschniirter Hals, Randansatz weit aus-
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ladend, schwarze Vs, iF; Dm 56 mm, erh. H 25 mm; Sondage II, Raum
A/S, SE 501; Inv. PAO1G23.

433 Wandfrgt. Fldschchen (Abb. 151, 433)
Leicht konischer Hals, schwarz-graue Vs, iF; Dm Hals 17 mm, erh.
H 26,5 mm; Sondage II, Raum Y, SE 826; Inv. PAO7G05.

434 Wandfrgt. Flaschchen (Abb. 151, 434)

Langer Hals, zum Rand und zum Korper hin ausladend, schwarze Vs,
RuBspuren; Dm Hals 12-24 mm, erh. H 30mm; Sondage 1I, Raum
H (Nordostecke), SE 938; Inv. PAO7G56.

435 Wandfrgt. Flasche (Abb. 151, 435)

Isings 103, der zylindrische Hals von der Schulter durch Einziehung
abgesetzt, schwarze Vs, iF; Dm Hals 25 mm, erh. H 37 mm; Sondage II,
Raum A/F, SE 500; Inv. PA02G30.

436 Wandfrgt. Fldaschchen (?) (Abb. 151, 436)
Zylindrischer Hals, silbrig-griine Vs; Dm Hals 13mm, erh. H 32 mm;
Sondage II, Raum H, SE 725; Inv. PA0O4G10.

Henkel

437 Fadenhenkel (Abb. 137; 151, 437)
Schwarze Vs, iF; L 21,5mm; Sondage II, Raum B, SE 503; Inv. PAOIG11.

438 Henkel (Abb. 151, 438)

Halbkreisformig, am oberen Ende abgebrochen, unterer Teil vom
Gefil} abgelost, Henkelriicken durch eine Furche geteilt, schwarze Vs,
iF; L 26 mm; Sondage II, Raum G, SE 644; Inv. PA04G40.

439 Fadenhenkelfrgt. (Abb. 151, 439)
Schwarze Vs, iF; B 10mm, erh. L 14mm; Sondage II, Raum R,
SE 701; Inv. PA0O5G23.

440 Fadenhenkelfrgt. (Abb. 151, 440)
Schwarze Vs, iF, Ruflspuren; B 19 mm, erh. L 20mm; Sondage II,
Raum E, SE 691/692; Inv. PA0O5G43.

441 Henkelfrgt. (Abb. 151, 441)
Mit aus der Masse gekniffener Platte, Werkzeugspuren sichtbar, weifie Vs,
iF; B 15mm, erh. L 20mm; Sondage II, Raum K, SE 773; Inv. PAO5G59.

442 Henkelfrgt. (Abb. 151, 442)

Bandhenkel mit seitlichen Wiilsten, in der Mitte herausgekniffenes
Band, stellenweise weille Vs, iF; naturfarben, griinlich-blau (S00 C10
Y10); B 15mm, erh. L 21 mm, D 5mm; Sondage II, Raum O, SE 878;
Inv. PA07G29.

443 Henkelfrgt. (Abb. 151, 443)

An beiden Enden abgebrochen, zweimal mit Hilfe eines Werkzeugs
geknickt, schwarze Vs, iF; naturfarben, griinlich-blau (SO0 C20 Y 10);
B 17mm, erh. L 29 mm; Sondage II, Raum V, SE 917; Inv. PAO6G47.

444 Henkelfrgt. (Abb. 138; 151, 444)

Aus lang gezogenem Glasposten, der an der GefdBwandung angebracht
wurde; Henkelende fehlt; S-formig geschwungen, auf beiden Seiten mit
je einer Rille versehen, auf der Unterseite Knick mit Werkzeugspuren,
stellenweise weille Vs, iF; Dm 5-21 mm, erh. L 57 mm; Sondage II,
Raum H (Nordostecke), SE 933; Inv. PA07G47.

445 Bandhenkel (Abb. 151, 445)

Aus Glasfaden geformt, ovaler Querschnitt, auf der Auflenseite Reste
von aufgelegten, feinen Glasfdaden, weile Vs, iF; Dm 5-9mm, erh. L
21,5mm; Sondage II, Raum H (Nordostecke), SE 951; Inv. PAO7G71.

446 Bandhenkel (Abb. 151, 446)

Aus Glasposten gezogen, der an die Gefilwandung ansetzt und wieder
auf der Oberseite zuriick auslduft, von unten mit einem Werkzeug an
die Gefdwand gedriickt; dann wurde der Gefidfirand wie eine Falte in
die Henkeloberseite gedriickt; braune Vs, iF; B 23,5 mm, erh. L 32 mm,
D 9,5 mm; Sondage 1