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Préface 

Si la définition de la rhéologie est très simple : science de la matière en 
écoulement, son contenu mérite quelques explications. En effet, la rhéologie 
recouvre des activités scientifiques majeures et se trouve associée à des 
technologies irremplaçables. Mais elle n’est pas assez enseignée ni prise en compte 
à cejour en France, où elle reste encore mystérieuse pour beaucoup, même pour 
certains scientifiques. 

Le Groupe Français de Rhéologie (GFR), association sans but lucratif à 
vocation purement scientifique, régie par la loi de 1901, et la Société EDP Sciences 
se sont donné pour objectif de publier une série de documents en français dédiés 
à la rhéologie. Ce premier ouvrage contient essentiellement les textes rédigés par 
un groupe d’amis réunis à cette occasion sous la conduite de leurs céleustes Ph. 
Coussot et J.-L. Grossiord. Chacun vient parler d’un sujet qu’il affectionne, sans 
souci d’exhaustivité. À l’heure où le livre, selon Bernard Pivot, ne fait plus même 
un dixième de l’audience TV des spectacles humains organisés sur M6, le GFR fait 
dans le très sérieux du point de vue médiatique. I1 vise pour l’heure un public qui 
apprécie encore l’effort de la lecture. Mais d’autres opportunités pourront être 
saisies pour produire des images, d’autant plus que le sujet s’y prête bien. 
Finalement le présent ouvrage s’adresse aux étudiants scientifiques des Universités 
et des Écoles, aux industriels, et à la société en général. Je pense en effet que 
l’intérêt des exposés et le talent des différents auteurs faciliteront une meilleure 
perception de la rhéologie auprès du public le plus large, ainsi que l’appropriation 
de son vocabulaire, deux points essentiels pour cette activité interdisciplinaire. 

I1 est à mon sens crucial que les chercheurs et les enseignants soutiennent les 
activités interdisciplinaires dans la mesure où les problèmes les plus pertinents et 
les voies de leur résolution n’ont pas de raison d’appartenir à l’une des disciplines 
décrétées par Auguste Comte, penseur, philosophe, mais farfelu extrême à ses 
heures. I1 faut que les étudiants soient avertis que l’ouverture disciplinaire est une 
voie essentielle de l’excellence et de la réussite professionnelle, et qu’ils puissent 
faire d’autres choix que ceux des seules orientations étroites dans lesquelles trop 
d’organismes et de responsables pourraient encore plus ou moins les maintenir, 
compte tenu de leurs rattachements administratifs officiels. 

Interdisciplinaire par essence même, la rhéologie fait appel à la chimie, à la 
physique, à la mécanique, aux mathématiques et à la biologie, qui lui fournissent 
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des instruments de base, et se montre utile à chacune de ces disciplines. La façon 
dont elle est née ne laisse aucune doute à ce sujet. C’est aux États-Unis qu’Eugène 
Cook Bingham (1878-1945) a proposé en 1929 de créer le mot savant rhéologie, 
composé de deux racines grecques PEW et hoyoo, en même temps qu’une revue 
dédiée et un congres. L’émergence de la rhéologie était liée à l’épanouissement 
de l’industrie des polymères, et à des coopérations avec le National Bureau of 
Standards à Washington, ainsi qu’à l’iimerican Institute of Physics. Par la suite, c’est en 
1940 que fut fondé le Club des Rhéologues Britanniques, par des scientifiques qui 
réalisèrent la similitude entre les difficultés rencontrées par ceux d’entre eux qui 
voulaient mesurer les propriétés d’écoulement des sécrétions cervicales de vaches, 
et ceux qui étudiaient les encres d’imprimerie. 

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la rhéologie s’est développée 
rapidement au niveau international. Depuis 1948 ont été mis en place à la fois un 
grand Congrès international périodique et un Comité international de rhéologie 
formel. 

Le dernier en date de ces grands congrès a été organisé à Cambridge en 
Angleterre en août 2000, avec 700 propositions d’articles et autant de participants. 
Les sociétés de rhéologie de la planète qui totalisent actuellement environ 
7 O00 membres actifs sont regroupées en trois zones géographiques distinctes : 
Amériques, Europe. Pacifique. 

L’idée européenne ayant conduit à l’organisation périodique de congrès 
européens de rhéologie depuis 1982, la Société Européenne de Rhéologie a été 
créée en 1996. Elle décerne en particulier le prix Weissenberg, d’après le nom du 
savant illustre Karl Weissenberg (1893-1976), renommé dans le domaine des 
mathématiques, ainsi que pour ses études théoriques et expérimentales sur les 
rayons X en cristallographie et en médecine, et bien sûr pour ses travaux en 
rhéologie. Son nom est associé en rhéologie : 

1. à l’effet Weissenberg, par lequel de nombreuses substances telles les 
préparations culinaires grimpent le long d’un axe en rotation malgré les 
forces de pesanteur et les forces centrifuges, 

2. au rhéogoniornètre Weissenberg, qui permet de mesurer les différentes com- 
posantes des contraintes en écoulement de cisaillement, 

3. à l’hypothèse de Weissenberg, selon laquelle l’une des différences de 
contraintes normales s’annule en cisaillement simple stationnaire, 

4. au nombre de Weissenberg We, le nombre absolument capital de la 
rhéologie, qui mesure le rapport de l’échelle de temps typique du matériau 
à l’échelle de temps représentative de l’expérience que l’on fait avec ce 
matériau. 

Le nombre de Weissenberg vient compléter d’autres nombres sans dimension 
célèbres (par exemple, les hydrodynamiciens ont le nombre de Reynolds et la 
turbulence inertielle). Comme eux, il se décline de multiples façons dans les 
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applications de l’ingénieur, ainsi bien sûr que dans les équations, ou au sujet des 
instabilités. 

Pour prendre pied dans les activités de la Société Européenne de Rhéologie, et 
au-delà, il suffit de se connecter sur la toile. On trouvera alors toute une série de 
sites interconnectés. Les références aux travaux et aux ouvrages publiés par les 
rhéologues peuvent se trouver, elles aussi, avec les outils de la recherche 
informatisée, mais on ne peut manquer de signaler qu’il existe trois revues 
interiiationales de très haut niveau scientifique exclusivement dédiées à la 
rhéologie : le Journal of Rheology, Rheologr’rn Acta, et le Journal of Non-Newtonian Fluid 
Mechnn ics. 

Comme le célèbre MonsieurJourdain de Molière découvrit qu’il avait dit de la 
prose depuis plus de quarante ans sans le savoir, un grand nombre de personnes 
avaient pratiqué la rhéologie bien avant que le nom ne soit inventé ou que des 
organisations soient créées. Trois points de vue sont envisageables. 

Les scientifiques qui apprécient les mathématiques aiment bien dire que les 
premiers travaux en rhéologie sont ceux des savants des XVIIe et XIXe siècles qui 
ont largement précédé son identification, tels Newton et Hooke qui sont 
universellement célébrés pour leurs idées sur la viscosité et l’élasticité. Au 
XIXe siècle, des Français, Cauchy, Fourier, Navier et Poisson, et un Britannique, 
Stokes, ont apporté des contributions essentielles à la théorie du champ. Poiseuille 
introduisit pour sa part un manomètre et publia ses travaux sur les écoulements 
capillaires. À la fin du siècle, Couette poursuivit les études de Poiseuille sur les 
capillaires et construisit la célèbre cellule de Couette. Mais de très nombreux 
autres savants ontjoué un rôle majeur dans l’avancement de la connaissance des 
problèmes d’écoulement, y compris complexes et non linéaires, dans le champ et 
aux frontières, et ce dès le XIXe siècle. L’enseignement au XXe siècle a 
rapidement privilégié et isolé les formes mathématiques linéaires les plus simples, 
et évacué tout le reste, jusqu’à offrir parfois aux étudiants un déficit de sens 
physique. 

Le temps joue un très grand rôle en rhéologie, comme l’atteste le nombre de 
Weissenberg. Or c’est aussi un thème éternel qui rend quelques dérives inévita- 
bles. On rencontre ainsi dans certains travaux des références aux textes sacrés et à 
des croyances variées bien étrangères à toute activité scientifique. Des détails 
techniques comme la proximité du r et du t sur les claviers, ou l’intervention 
intempestive de correcteurs typographiques qui veulent absoliimen t remplacer 
rhéologie par théologie, ne font qu’accentuer le phénomène. Mais au-delà, toutes 
les sciences n’ont-elles pas été dans leur histoire soumises à l’épreuve des compor- 
tements humains : acharnements d’origine religieuse contre l’évolution des espè- 
ces ou la rotation de la Terre, interprétations hasardeuses des paraboles ambiguës 
énoncées par les philosophes anciens, voire autopersuasion des rayons N, de l’effet 
Jacq, ou de la mémoire de l’eau. La rhéologie ne peut faire exception. 

Le troisième point de vue que je  propose est relatif à la connaissance de la 
rnatikre, au développement des arts et des techniques qui, le p l ~ s  souvent, sont 



6 Comprendre la rhéologie 

préalables aux développements scientifiques, et se sont poursuivis continûment 
depuis des époques si anciennes que l’on ne sait pas les identifier. Si je  dis que 
<< Lucie faisait déjà de la rhéologie en dégustant son yaourt aux fruits », 

l’anachronisme et le raccourci voulus attirent l’attention sur le fait que l’homme 
pratique (pas exclusivement) depuis toujours la rhéologie sans le savoir dans 
chacune de ses trois fonctions de nutrition, de relation et de reproduction. 

Les astres, le globe terrestre, les métaux qui ont permis de classer les époques 
successives de la préhistoire, ont impliqué et impliquent des écoulements 
complexes, à comprendre encore aujourd’hui. 

Les différentes fabrications de pâtes thixotropes fournissent une trame 
historique sur au moins cinq millénaires. Elles ont donné accès aux pains, modes 
de conservation des céréales dans un emballage consommable, la croûte, et le 
geindre sentait tout à fait dans ses muscles les évolutions rhéométriques des pâtes 
qu’on le chargeait de pétrir. Ses plaintes étaient proportionnelles à la consistance. 

Un second exemple de pâte édifiant est fourni par les argiles, utilisées depuis 
les temps les plus reculés pour des usages domestiques, pour la construction, ou 
pour l’ornement. Les briques sont probablement les premiers matériaux artificiels 
que l’homme ait fabriqués, et elles ont traversé tous les âgesjusqu’à notre époque, 
aussi bien sous leur forme crue que cuites. La ville andine de Moquiegua au sud du 
Pérou qui vient d’être gravement endommagée par un séisme était construite en 
adobes, briques simplement séchées au soleil. Pour fabriquer une brique, on 
doit franchir tout d’abord deux phases où la rhéologie est l’élément clé 
incontournable. On commence par l’apprêt, c’est-à-dire un pétrissage de l’argile 
avec dégraissage au sable ou engraissage à la chaux, et détrempage avec le moins 
d’eau possible, et puis c’est l’opération de moulage et découpe, avec contrôle des 
interactions de paroi, en particulier par saupoudrage de sable. Au pied et à la 
main, on sent bien les propriétés obtenues, et les produits peuvent être de qualité. 
Une production mécanisée est plus rentable, à condition de prendre garde aux 
défauts, et de traiter le problème de rhéologie associé à l’extrusion par exemple. 

En somme, la rhéologie est universelle, on la rencontre dans tous les domaines 
de l’activité humaine aussi bien que dans les phénomènes naturels. Ses 
applications vont de la mise en forme des produits industriels quel qu’en soit le 
matériau, aux comportements de la matière vivante, en passant par la tenue des 
pneumatiques ou la durabilité des constructions. Son impact économique est donc 
considérable. 

Et de surcroît, la rhéologie est très vivante. Les rhéologues sont enthousiastes 
et ils aiment leur activité. Ils ont la satisfaction de contribuer à des travaux 
scientifiques significatifs, en prise sur des réalités. Pour tout dire en québécois, la 
rhéologie c’est le fun. 

Jean-Michel PIAU 
Grenoble, 9 juillet 2001 
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Des concepts aux outils 

J.-L. Grossiord’ et D. Quemada* 

Ce premier chapitre définit les notions et concepts de base de la rhéologie, qui 
seront largement utilisés dans cet ouvrage. Sans être exhaustif, il s’efforcera de 
présenter les outils rhéologiques, en adoptant un point de  vue simplifié et 
didactique, et en  évitant le plus possible le recours au formalisme. Cette présentation 
devrait cependant être suffisamment complète pour permettre à quelqu’un qui 
n’aurait pas de  connaissance particulière du sujet, de  comprendre, au moins dans 
leiirs grandes lignes, les différentes présentations de  la suite de I’oiivrage. Les 
lecteurs qui souhaiteraient élargir leiir connaissance des bases théoriqiies et 
expérimentales de la rhéologie sont renvoyés à l’un des articles ou ouvrages 
généraux dont la liste figure dans les références bibliographiques. 

Ce chapitre, destiné à faciliter la lecture de l’ensemble de  l‘ouvrage, utilise une 
description unificatrice s’agissant en particulier des notations et unités. Ce sont en 
effet les mêmes grandeurs, notations et  unités qui serviront à décrire les propriétés 
rhéologiques mises en jeu dans les applications extrêmement diverses abordées. Le 
point de vue adopté sera essentiellement descriptif et  phénoménologique, réservant 
aux chapitres suivants les explications microscopiques et moléculaires. 

I nt roduct ion 

Bien que la rhéologie intègre l’étude de l’ensemble des substances, qu’elles soient 
liquides ou solides, les applications envisagées dans cet ouvrage concernent 
presque exclusivement les liquides. Dans ces conditions, ce chapitre se limitera à 
la présentation des propriétés rhéologiques des seuls liquides. 11 faut cependant 
être bien conscient du fait que la notion de liquide, complexe, recouvre une réalité 
très diverse : il existe des liquides très fluides comme l’eau, les solvants organiques, 
les solutions et dispersions diluées, mais aussi des substances beaucoup plus 

Laboratoire de Physique Pharmaceutique, UFR Pharmaceutique, 5 rue J.-B. Cltinent, 

Laboratoire de Biorhéologie et d’Hydrodynamique Physicochimique, CNKS-ESA 7057, Universite 
92296 Châtenay-Malabry Cedex. 

Paris 7 Denis Diderot, 2 place Jussieu, 7.5221 Paris Cedex 05. 
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visqueuses et consistantes dont l’aspect peut évoquer uii état pâteux, semi-solide, 
voire même solide. Cette difference d’appréciation est souvent due à la très large 
gamme des échelles de temps des différents mécanismes d’écoulement. Alors que 
l’écoulement sous le seul effet de la pesanteur est instantané dans le cas des 
liquides de faible viscosité, il n’en est plus de même pour des substances pâteuses 
ou semi-solides. Un polymère fondu de structure enchevêtrée, ou encore du verre, 
finissent par s’écouler à condition d’attendre suffisamment longtemps. Dans 
certains cas, on peut observer un début d’écoulement significatif seulement après 
quelques heures, quelques années voire même quelques siècles (exemple du verre 
des vitraux des cathedrales) . C’est la signification des formules célèbres attribuées 
à Héraclite (<< Tout s’écoule >)) ou à la prêtresse Déborah (<< Même les montagnes 
s‘écoulent devant l‘&nel>>). II est remarquable de constater que, malgré ces 
différentes échelles de temps, ce sont les mêmes grandeurs et les mêmes lois de 
comportement qui régissent l’écoulement de ces liquides. 

En plus de leurs propriétés visqueuses, qui feront l’objet d’une présentation 
indépendante, la plupart des liquides possèdent également des propriétés 
élastiques. On verra que ces propriétés sont d’autant plus marquées que le 
liquide possède une organisation moléculaire plus complexe. La uiscoélustzczté 
concerne l’étude de l’ensemble des propriétés visqueuses et élastiques des 
substances. Elle fera l’objet d’une présentation qui, bien que relativement 
sommaire devrait sensibiliser le lecteur à ce mode d’analyse extrêmement 
puissant, et lui permettre de suivre cei tains des développements des chapitres 
suivants. 

Mais avant de définir ces différentes propriétés, il sera nécessaire d’introduire 
la notion de mouvement de cisaillement. Nous nous limiterons en effet à l’étude 
des seuls rnouuements de cisuillement qui représentent les mouvements les plus 
fréquemment mis en œuvre en rhéologie. 

1. Qu’est-ce qu’un mouvement de cisaillement ? 

Un exemple particulièrement simple de cisaillement concerne le mouvement 
d’un échantillon entre deux surfaces planes, l’une au repos, l’autre animée d’un 
déplacement parallèle à elle-même. Ce mouvement peut être celui d’une peinture 
brossée sur un mur, d’une crème cosmétique étendue sur la peau, du beurre étalé 
sur une tranche de pain ... (Fig. 1.1). 

Sous l’effet de ce cisaillement, le matériau s’écoule en couches planes, 
parallèles entre elles, animées de vitesses différentes qui varient continûment 
entre O pour la couche au contact de la surface fixe et V pour la couche au contact 
avec la surface mobile. On admet en effet que les couches de matériau au contact 
avec les deux surfaces planes sont solidaires de ces surfaces ; c’est ce qu’on appelle 
l’hypothèse de non-glissement à la paroi. 

Deux grandeurs vont permettre de caractériser quantitativement le 
cisaillement. 



1 - Des concepts aux outils 11 

Surface mobile V 

Surface fixe 
Figure 1.1 : Mouvement de cisaillement entre deux surfaces planes. 

L’une est la vitesst de cisaillement, encore appelée gradient de vitesse’, qu’on 
notera y : elle caractérise la variation de la vitesse entre les couches limites et est 
égale au quotient de la vitesse V et de l’épaisseur e de l’échantillon (Fig. 1.1). La 
vitesse étant une longueur divisée par un temps, ce quotient s’exprime donc en 
inverse de seconde (s-l). La valeur de la vitesse de cisaillement dépend par 
conséquent, non seulement de la vitesse de déplacement de la couche mobile mais 
aussi, et de façon critique, de l’épaisseur e cisaillée. Si cette dernière est faible, on 
peut atteindre des vitesses de cisaillement très élevées, même avec des vitesses de 
déplacement relativement faibles, et inversement. 

L’autre est la contrainte de cisailkment. Sous l’effet du déplacernent relatif des 
différentes couches, il apparaît en effet des forces de frottement entre les couches, 
forces qui s’exercent tangentiellement à la surface de ces couches. On a l’habitude 
de rapporter ces forces à l’unité de surface et de définir ainsi ce qu’on appelle la 
contrainte de cisaillement qu’on notera 7, et qui s’exprime en pascal (Pa). 

I1 est bien évident que les mouvements de cisaillement réels ne possèdent pas 
toujours une symétrie plane de translation. C’est ainsi que la plupart des viscosimè- 
tres et rhéomètres sont rotatifs et présentent des symétries cylindrique coaxiale, ou 
cône-plateau, ou plateau-plateau. De même, ces mouvements de cisaillement ne 
sont pas toujours engendrés par le déplacement d’une paroi solide. Dans de nom- 
breiises applications, le cisaillement est provoqué par une différence de pression 
appliquée aux extrémités de l’échantillon, ou encore par le seul effet de la 
pesanteur : c’est le cas des écoulements dans les tubes cylindriques, qu’il s’agisse 
de canalisations industrielles, de vaisseaux sanguins, de tubes capillaires.. . 

2. Comment décrire les propriétés d’écoulement 
des liquides ? 

Intuitivement, il est clair que la valeur de la contrainte de cisaillement va en 
général croître avec la vitesse de cisaillement, mais que le rapport entre ces deux 

En toute rigueur, la vitesse de Cisaillement et le gradient de vitesse sont des notions qui coïncident 
seulement pour des écoulements présentant des symétries particulières comme I’écoiileinrnt plan ou 
I’6coiilenieiit i travers un tube cylindrique. 
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Liquide rhéofluidifiant Liquide Liquide à seuil 
ou pseudoplastique rhéoépaississant de contrainte 

(ou plastique) 
Figure 1.2 : Rhéograname des df fbents  comportements. 

grandeurs va dépendre des propriétés du liquide considéré. Ce rapport de la 
contrainte à la vitesse de cisaillement est appelé coefficient de viscosité. Noté 7 ,  il 
s’exprime en pascal.seconde (Pa.s). On pourrait croire que ce coefficient suffit à 
caractériser les propriétés d’écoulement des échantillons, à une température 
donnée. C’est vrai dans le cas des liquides navtoniens pour lesquels il y a 
proportionnalité entre contrainte et vitesse de cisaillement, si bien que la viscosité 
est indépendante du cisaillement. Mais ce n’est plus vrai dans le cas des liquides 
non newtoniens, pour lesquels la relation de proportionnalité n’est plus vérifiée, et 
qui présentent un comportement en écoulement beaucoup plus riche et 
complexe. 

Le graphe qui représente l’évolution de la contrainte en fonction de la vitesse 
de cisaillement est appelé rhéogramme. I1 résume l’ensemble des propriétés 
d’écoulement de l’échantillon. On a l’habitude de dresser une typologie des 
différents comportements selon le profil du rhéogramme représentatif. On 
distinguera principalement (Fig. 1.2) : 

le comportement rhéoJluidzfiant (encore appelé pseudo~lastique) qui est défini 
par un rhéogramme dont la concavité est tournée vers le bas. On en déduit 
facilement que la viscosité décroît lorsque le cisaillement augmente : le 
liquide devient moins visqueux et donc plus <c fluide >> lorsque le cisaillement 
croît : 

le comportement rhéoépaississant (encore appelé dilatant) qui est défini par un 
rhéogramme dont la concavité est tournée vers le haut : le liquide devient plus 
visqueux et donc plus << épais >) lorsque le cisaillement croît ; 

le comportement à seuil de contrainte (encore appelé plastique), qui est 
défini par un rhéogramme présentant une contrainte critique appelée 
seuil d’écoukment : le matériau ne s’écoule qu’au-delà de cette contrainte 
critique. 
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.Y 

Figure 1.3 : Comportenient rhéofluad$nnt. 

I 

Y 2  

Figure 1.4 : Inflexion d u  rhiogramme en foncfion de lu taille de.y éléments d u  fluide. 

Le comportement rhéofluidifiant, qui est de loin le plus fréquent est souvent 
défini par un graphe qui est représenté dans le système de coordonnées (q, r) et 
non plus (T, r). Cette nouvelle représentation (Fig. 1.3), équivalente à la 
précédente, permet de mettre en évidence l’existence de deux plateaux 
newtoniens, définis pour les faibles et hautes vitesses de cisaillement. Les valeurs 
correspondantes des viscosités seront notées 

Soulignons cependant que l’observation de ces deux plateaux newtoniens 
n’est pas toujours possible : cela dépendra évidemment de la position du 
point d’inflexion I du rhéogramme dans la fenêtre d’observation (Yi, y z ) ,  
imposée par l’appareil. Par exemple, pour les polymères fondus ou en solution 
concentrée, seule la partie à gauche du point I est pratiquement observée 
(Fig. 1.4). On peut montrer que la << taille >> moyenne des éléments constituant le 
fluide complexe est un des paramètres qui influe le plus sur la position de I. 

et qm. 
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Tableau 1.1 : Quelques valeurs de viscosité de substances usuelles a température 
ambiante (en Pa.s, ordres de grandeur). 

Air 1 o - ~  
Eau 1 

Huile d’olive 1 O-’ 

Glycérine 1 oo 
Miel 10’ 

Polymères fondus 1 o3 
Bitume los 

vitesses de cisaillement mises en œuvre. I1 existe une formule très générale, 
directement déduite de la relation de définition, et s’appliquant à n’importe quel 
liquide, qu’il soit newtonien ou non newtonien, qui fournit un ordre de grandeur 
approximatif de la vitesse de cisaillement : 

vitesse maximale 
Épaisseur de la zone cisaillée 

y =  

Dans le cas d’un écoulement à travers un tube cylindrique, écoulement qui est 
caractérisé par un gradient de vitesse hétérogène, on préfère utiliser la relation 
suivante : 

Cette relation n’est valable en toute rigueur que pour un liquide newtonien. En 
effet, directement déduite de la loi de Poiseuille, elle permet d’obtenir la vitesse 
de cisaillement maximale dans le tube (valeur à la paroi du tube) en fonction du 
débit volumique à travers le tube Qet du rayon du tube R 

I1 faut retenir que, selon les applications considérées, la vitesse de cisaillement 
est susceptible de varier dans des intervalles très étendus. Si l’on considère 
par exemple l’industrie des peintures, le gradient de vitesse peut varier de 
lo-* s-’ (coulure) à lo5 s-’ (pulvérisation). L’étalement de sauces de couchage sur 
du papier met en œuvre des cisaillements encore plus élevés qui peuvent atteindre 
lo6 voire lo’ s-’. Cela pose parfois des problèmes si l’on désire simuler sur le 
plateau d’un rhéomètre les conditions d’application, dans la mesure où aucun 
rhéomètre, même très perfectionné, n’est capable à lui seul de couvrir une gamme 
aussi étendue. Signalons que les possibilités d’extrapolation des modèles 
théoriques d’ajustement sont parfois mises à profit pour prévoir la réponse 
rhéologique d’un liquide pour une vitesse de cisaillement inaccessible 
expérimentalement. 
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2.2. Des propriétés d’écoulement singulières : les liquides 
thixotropes 

Jusqu’à présent, on a supposé implicitement que les comportements rhéologiques 
présentés étaient indépendants de l’histoire mécanique antérieure de 
l’échantillon, et qu’en particulier les rhéogrammes obtenus par cisaillement 
croissant et décroissant étaient superposables. Ce n’est pas toujours le cas : pour 
certains liquides, le graphe qui décrit un cycle de cisaillement montée-palier- 
descente (constitué par une phase de cisaillement croissant, une phase de 
cisaillement constant et une phase de cisaillement décroissant) présente une 
boucle d’hystérésis, ce qui traduit un comportement dépendant de l’histoire 
passée de l’échantillon. 

Un cas particulier important et très connu d’un tel coniportement est celui 
d’un liquide thixotrope, qui possède des propriétés très spécifiques : 

I1 possède un caractère rhéofluidifiant qui se manifeste par une diminution 
de la viscosité lors de la montée. 

Les effets de cette fluidification ne se produisent pas en totalité dès 
l’application du cisaillement. Ils se produisent aussi de façon retardée dans le 
temps : le cisaillement induit une déstructuration qui se manifeste de façon 
différée ; si bien que la courbe descente est située en dessous de la courbe 
montée ; ce qui signifie que, pour une même valeur de la contrainte ou de la 
vitesse de cisaillement, la viscosité est plus faible à la descente qu’à la montée. 

On ne parlera de thixotropie que si le liquide considéré ne régénère sa 
structure initiale qu’après un temps de repos suffisant. Comme la 
déstructuration, cette restructuration (qu’on appelle aussi de façon abusive 
<< reprise de thixotropie D) ne se produit pas instantanément mais, là encore, 
de façon différée dans le temps. Et c’est d’ailleurs principalement en jouant 
sur ces temps de restructuration que les liquides thixotropes présentent de 
nombreuses applications (peintures, vernis à ongle.. . ). 

Détaillons un peu l’exemple des peintures thixotropes qui doivent cette propriété 
à l’ajout de fines particules (comme de l’argile). Ces dernières sont responsables 
de la formation de larges structures au repos (ainsi qu’à faible cisaillement), 
associée à une viscosité 170 très élevée. Lorsque le cisaillement croît, la 
déstructuration progressive de ces structures conduit à une viscosité 17, beaucoup 
plus faible que 170. On a ainsi un produit qui répond bien à l’attente de l’utilisateur, 
c’est-à-dire un produit dont l’étalement sur une surface (qui se fait sous 
cisaillement élevé) est facilité par sa faible viscosité, tandis que sa forte viscosité au 
repos permet d’éviter les coulures. Mais cette dernière caractéristique ne peut 
intervenir que si la cinétique de restructuration ( i e .  la viscosité élevée) est 
suffisamment rapide en comparaison de la mise en écoulement du film de 
peinture sous l’action de la pesanteur, avant le séchage di1 filin. On voit là le rôle 
très important que jouent les temps caractéristiques liés aux ciiiétiques d’évolution 
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Y 
Rhéogramme enregistré 
par un rhéomètre à 
contrainte imposée 

Rhéogramme enregistré 
par un rhéomètre à 
vitesse imposée 

Figure 1.5 : Rhéogrammes d’un même liquide thixotrope. 

de la structure interne du matériau, et par conséquent, l’importance de leur 
détermination expérimentale. 

La figure 1.5 représente deux rhéogrammes complets montée-palier-descente 
d’un même liquide thixotrope, enregistrés sur deux rhéomètres, l’un piloté en 
contrainte et l’autre en vitesse. I1 est clair en effet que, selon le mode de pilotage, 
la phase palier sera décrite par un segment horizontal (T = Cte) ou vertical 
( y  = Cte). 

La discussion du cas des peintures - mais cela est vrai pour tous les fluides 
thixotropes - montre bien le couplage entre un temps &-, caractéristique de la 
déstructuration ou de la restructuration, d’une part, et la durée d’observation tE (= 
le temps de séchage pour les peintures), d’autre part. Pour caractériser ce 
couplage, on utilise parfois un nombre égal au rapport de t~ sur tE ,  qui est appelé 
nombre de Déborah, De (du nom de la prêtresse dont il a été question dans 
l’introduction) ou encore nonibre de Weissenberg. De plus, soulignons que ces 
changements de structure n’ont lieu que si l’amplitude de l’excitation dépasse une 
valeur critique. Au-dessous de cette valeur, on observe un comportement qualifié 
de linéaire, avec une viscosité constante (ie. un comportement newtonien) 
piiisqii’aiicun changement de structure n’a eu lieu. 

Mais la nature de ce comportement dépend encore de la valeur de De:  
comportement élastique aux temps courts (De >> 1) et comportement visqueux 
aux temps longs (De << l ) ,  le domaine intermédiaire (De = 1) étant celui du 
comportement viscoélastique. C’est ce dernier comportement qui va être discuté 
maintenant. 

3. Qu’est-ce que la viscoélasticité ? 
Tous les liquides présentent des propriétés visqueuses. Mais, ii condition de 
posséder une structure relativement complexe, ils présentent également des 
propriétés élastiques. Cette élasticité se manifeste en particulier par le fait que, 



18 J.-L. Grossiord, D. Quernada 

Repos :  
conf igura t ion  en pe lo te  

gradient 

....... * 
écoulement 

Écoulement: 
configuration à l’équilibre 

Figure 1.6 : Configurations des macromolécules en solution. 

lorsqu’on applique ou lorsqu’on supprime brutalement un cisaillement, il 
apparaît un régime transitoire pendant lequel la structure de l’échantillon évolue 
avant de se stabiliser. Si l’on considère par exemple le cas d’une solution de 
polymère, l’application brutale d’un cisaillement va faire évoluer la conformation 
des macromolécules d’une configuration repliée sur elle-même (de type pelote 
statistique) à une configuration plus étirée (Fig. 1.6). I1 est facile de comprendre 
qu’en passant de l’état de repos à l’état d’équilibre sous cisaillement, la 
macromolécule emmagasine de l’énergie élastique, qu’elle est susceptible de 
restituer après suppression du cisaillement: tout se passe comme si la 
macromolécule jouait le rôle d’un ressort. 
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Figure 1.7 : Fluage d’un liquide viscoélastique. 

Les processus mis en jeu pour atteindre la configuration d’équilibre sont des 
mécanismes de réarrangement moléculaire. On imagine que, si on a affaire à une 
structure complexe, il y aura plusieurs processus de réarrangement moléculaire. Si 
on considère par exemple un polymère fondu à longue chaîne dans un état 
enchevêtré, il est évident que la chaîne va réagir à l’application d’un cisaillement 
brutal par des mécanismes différents. Certains vont faire intervenir les 
mouvements locaux des segments et monomères : ce sont des mouvements à petite 
échelle qui seront caractérisés par des temps << courts >> (avec la même signification 
que celle adoptée lors de la définition du nombre de Déborah). Ces mouvements 
mettent donc en jeu l’élasticité des chaînes, d’abord une élongation brutale, qui 
correspond à l’élasticité instantanée, suivie, en général, d’une élongation 
ralentie par les frottements internes des chaînes, qui correspond à l’élasticité 
retardée. D’autres mécanismes vont faire intervenir des mouvements de 
l’ensemble de la chaîne : ce sont les mouvements à grande échelle (mouvements 
de reptation, par example) qui seront caractérisés par des temps <<longs >) 

et qui correspondront à l’écoulement du matériau. Les tests transitoires 
qui consistent à imposer brutalement une contrainte constante (test de fluage) 
ou une vitesse de déformation constante (test de relaxation), permettent 
théoriquement d’obtenir le spectre de ces temps de réarrangement 
moléculaire, et qui sont appelés respectivement temps de retard et temps de 
relaxation. 

C’est pourquoi l’état d’équilibre sous cisaillement n’est pas atteint 
instantanément. Dans le cas particulier du fluage résultant de l’application brutale 
d’une contrainte, on observe que la viscosité augmente avec le temps jusqu’à 
atteindre un plateau lorsque la configuration d’équilibre est atteinte (Fig. 1.7). 
On parlera d’élasticité retardée, par opposition à l’élasticité instantanée de l’état 
solide. 

Nous reviendrons au § 5.1, dans le cas particulier des tests de relaxation, sur ces 
propriétés des régimes transitoires. 
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Figure 1.8 : Analyse oscillatoire d’un liquide viscoélastique. 

4. Une analyse viscoélastique essentielle : les tests 

4.1. Quelques définitions 

- oscillatoires de faible amplitude 

Bien que les tests transitoires (relaxation et fluage) soient souvent utilisés, le test 
viscoélastique de loin le plus puissant et le plus fréquemment mis en œuvre est 
l’analyse oscillatoire encore appelée dynamique. Ce test consiste à imposer à 
l’échantillon un cisaillement oscillatoire de pulsation donnée O. I1 ne s’agit donc 
plus d’un test transitoire mais d’un régime harmonique permanent. Plus 
précisément, au cours de ce mouvement périodique, contrainte Z( t )  et vitesse de 
cisaillement 7 ( t )  évoluent sinusoïdalement au cours du temps, avec la même 
pulsation mais en présentant un certain déphasage l’une par rapport à l’autre 
(Fig. 1.8). 

À partir de l’analyse des signaux sinusoïdaux contrainte et vitesse de 
cisaillement, il est possible de définir un certain nombre de grandeurs 
viscoélastiques dynamiques caractéristiques de l’échantillon. Parmi les quantités 
les plus utilisées, on considérera : 

le déphasage cp entre la vitesse et la contrainte de cisaillement. I1 faut souli- 
gner que, dans la plupart des ouvrages spécialisés, on utilise plutôt le 
déphasage 6 entre la contrainte et une grandeur qui est la déformation de 
cisaillement, et que nous n’avons pas défini pour simplifier l’exposé. La rela- 
tion entre cp et 6 s’écrit : 6 = (7c/2) - cp. Pour nous conformer à l’usage, nous 
considérerons préférentiellement dans la suite de l’exposé le déphasage 6 ; 

le rapport G* = - où T~ et yo représentent respectivement les amplitudes 
maximales de la contrainte et de la déformation. Ce rapport est appelé 
module de cisaillement ou de rigidité4. 

20 
‘YO 

Dans le cadre d’un formalisme complexe utilisé par les spécialistes, ce module est également appelé 
module complexe (plus exactement module du module complexe). 
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Dans la pratique, on préfère souvent utiliser les deux grandeurs fondamentales de 
la rhéologie dynamique qui sont le module de conservation G' et le module de 
perte G", qui sont définis par les relations : 

G' = G* COS 6 
G" = G* sin 6. 

Ces modules présentent des propriétés à ce point importantes qu'il est courant 
d'entendre parler du G' ou du G", et cela par des utilisateurs industriels qui ne sont 
pas spécialisés en rhéologie. Ils ont la dimension d'une contrainte et s'expriment 
donc en pascal (Pa). On peut démontrer que l'énergie élastique emmagasinée et 
restituée au cours d'une période est proportionnelle à G', alors que l'énergie 
dissipée par frottement visqueux au cours d'un même cycle est proportionnelle à 
G ; si bien que G' et G" décrivent respectivement les propriétés élastiques et 
visqueuses de l'échantillon. Ces modules sont d'ailleurs fréquemment appelés 
module élastique (pour C') et module visqueux (pour G"). Le déphasage 6 est donc 
relié à ces deux modules par la relation 

tan 6 = G"/G' 

qui montre que ce déphasage a une valeur qui varie entre O" (pour un solide 
élastique parfait, donc pour G"= O )  et 90" (pour un liquide visqueux entièrement 
dépourvu d'élasticité, donc pour G' = O ) .  Si bien que ce déphasage joue le rôle 
d'un indicateur très précieux du partage entre les propriétés élastiques et 
visqueuses : il est clair que si la valeur de 6 est comprise entre O" et 45", 
l'échantillon a un comportement plus élastique que visqueux ; alors que c'est le 
contraire si la valeur de 6 est comprise entre 45" et 90". Notons que 6 et tan 6 sont 
respectivement appelés angle de perte et tangente de perte. 

Toutes les grandeurs rhéologiques dynamiques qui viennent d'être définies 
(déphasage 6, modules G*, G' et G") dépendent de la substance considérée ainsi 
que de la température. De façon plus surprenante, elles dépendent aussi de la 
fréquence o du cisaillement. Un échantillon peut avoir un comportement très 
visqueux à une certaine fréquence et très élastique à une autre. Si bien que le 
partage entre les propriétés élastiques et visqueuses dépend de façon critique de 
cette fréquence o. L.es graphes de la figure 1.9 illustrent cette propriété 
essentielle : ils représentent l'évolution de G' et de G" en fonction de O pour des 
polymeres liquides à structure enchevêtrée. On observe que ces graphes 
présentent un point de croisement G'-G ; si bien que le polymère est plus Lisqueux 
qu'élastique à << faible >> fréquence (c'est-à-dire à une fréquence inférieure à la 
fréquence de croisement) et plus élastique que visqueux à fréquence << élevée >> 

(c'est-à-dire à une fréquence supérieure à la fréquence de croisement). 
Ce comportement, qui est commun à la plupart des liquides viscoélastiques, 

peut F'expliquer par des analyses moléculaires qui different selon la structure de 
l'échantillon. Dans le cas d'un polymère liquide enchevêtré, on peut comprendre 
assez facilement l'origine d'un tel comportement en remarquant que les chaînes 
macromoléculaires adjacentes forment des boucles d'enchevêtrement topologi- 
que les unes avec les autres : pour les << faibles >> fréquences, la durée de la période 
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log G 

Figure 1.9 : Évolution de G‘ Pt de G” en fonction de O pour des polymères liquides 6 structure 
enchmêtrée. 

de cisaillement est suffisamment longue pour permettre aux boucles de se dé- 
nouer, si bien que le polymère présente des propriétés liquides ; à l’inverse, pour 
les << hautes >> fréquences, la période est trop courte pour que les enchevêtrements 
se défassent, si bien que le polymère a tendance à se comporter comme un réseau 
réticulé, les boucles d’enchevêtrement jouant le rôle de liaisons chimiques. 

Cette dépendance des grandeurs rhéologiques oscillatoires en fonction de la 
fréquence provient donc du fait que le régime harmonique joue en quelque sorte 
le rôle d’un filtre qui ne sélectionne et n’excite que les temps propres du matériau 
dont la valeur est voisine de l’inverse de la pulsation utilisée. Cette propriété 
permet une très grande richesse de caractérisation : si l’on désire obtenir une 
description relativement complète voire exhaustive. il ne suffira pas d’enregistrer 
les principales grandeurs à une fréquence donnée, mais il faudra déterminer la 
réponse dynamique sur une gamme de fréquences suffisamment étendue pour 
exciter l’ensemble des temps propres de la structure. 

4.2. Quelques applications de l’analyse oscillatoire 
Sans prétendre à l’exhaustivité, il est intéressant de présenter quelques exemples 
d’applications de la rhéologie dynamique, qui illustrent la puissance, la diversité et 
la richesse de caractérisation de ce type d’analyse dont l’interprétation ne nécessite 
pas nécessairement de recourir à un formalisme complexe. 

4.2.1. Caractérisation d’une structure donnée au voisinage 
de l’équilibre 

Par sa puissance de description, la viscoélasticité dynamique permet une 
identification extrêmement précise de la structure de l’échantillon étudié5. Pour 

II s’agit ici de la structure au repos, puisqu’on applique une oscillation de faible amplitude de part et 
d’autre d’un cisaillenieni nul. Mais on peut généraliser cette méthode à l’analvse de la structure 
stationnaire atteinte sous un cisaillement constant donné (c’est donc une structure << hors 
d’équilibre .) en superposant l’oscillation de faible amplitude à ce cisaillement constant. 
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Figure 1.10 : Recherche de la zone de réponse linéaire d’un échantillon. 

que cette caractérisation soit indépendante de l’amplitude maximale du 
cisaillement (contrainte ou vitesse), il faut travailler dans ce qu’on appelle le 
régime linéaire, c’est-à-dire un régime pour lequel il y a proportionnalité entre la 
contrainte T ( t )  et la vitesse de cisaillement y ( t )  . Bien entendu, la limite entre le 
régime linéaire et le régime non linéaire dépend du matériau considéré : il existe 
des matériaux extrêmement fragiles pour lesquels la limite intervient pour des 
valeurs extrêmement faibles de la contrainte et de la vitesse de cisaillement. Si bien 
qu’on est souvent amené à travailler dans le domaine des microcisaillements. Avant 
de mettre en œuvre une analyse viscoélastique, il est par conséquent primordial 
d’identifier la zone de réponse linéaire de l’échantillon. On y parvient en 
enregistrant l’évolution des valeurs des principales grandeurs dynamiques en 
fonction de l’amplitude maximale de la contrainte ou de la vitesse de cisaillement 

La figure 1.10, qui représente l’évolution du module G’ et dit déphasage 6, 
fournit un exemple d’un tel enregistrement. On observe que les valeurs de G’ et 
de 6 demeurent sensiblement constantes, tant que l’amplitude maximale de la 
contrainte reste inférieure à une certaine valeur critique ( ~ 0 ) ~ .  Au-delà de cette 
valeur, G’ et 6 évoluent rapidement. L’existence de la zone plateau définit la zone 
de réponse linéaire de l’échantillon. 

Travaillant dans cette zone, il est alors possible d’obtenir une signature très 
précise des propriétés viscoélastiques linéaires de la substance. Cette carte 
d’identité peut être fournie par un enregistrement des principales grandeurs 
dynamiques lors d’un balayage en fréquence (à température constante), 
ou encore lors d’un balayage en température (à fréquence constante). À la limite, 
la simple mesure de G‘ et de G“, à une température et à une fréquence fixées, 
peut s’avérer suffisamment discriminante pour fournir une identification 
valable. 

(70 ou Yo). 
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Figure 1.11 : Mise en évidence d’une transition. 

4.2.2. Mise en évidence de transitions 

Une autre application concerne la mise en évidence de transitions, qu’il s’agisse 
d’une gélification, d’une réticiilation, d’une transition de phase.. . Lors d’une telle 
transition, on observe en général simultanément (Fig. 1.11) : 

une variation souvent très marquée de G‘, immédiatement suivie par un point 
d’inflexion : 

un maximum pour G” ou pour tan 6. 

Cette propriété est fréquemment mise à profit pour déterminer les températures 
de fusion, de transition vitreuse, mais aussi de transitions secondaires. On peut 
également à l’aide de cette méthode déterminer le seuil d’écoulement d’un 
liquide plastique. 

4.2.3. Suivi de cinétiques 

11 est possible, par un enregistrement de l’évolution des grandeurs dynamiques en 
fonction du temps, de caractériser quantitativement différentes cinétiques (de 
réticulation, de gonflement, de restructuration.. .). La figure 1.12 illustre le 
principe de la méthode dans le cas d’un liquide thixotrope qui a été préalablement 
soumis à un fort cisaillement et qui est partiellement déstructuré. L’évolution au 
cours du temps du module G’ et du déphasage 6 permet de suivre la restructuration 
progressive de l’échantillon, et cela en s’assurant que les microcisaillements utilisés 
sont suffisamment petits pour ne pas perturber cette reprise. 
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Figure 1.12 : Restmcturutzon progressive d'un échantillon thzxotrope. 

Modèle de Maxwell généralasé 

me2 
G'(o) = C G z  * * i + ~ e ,  

rl, 
G, 

8, = - : temps de relaxation de la Gème branche 
I 
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5. Un bref apercu du domaine non-linéaire 

Le paragraphe précédent a inontré la richesse des informations susceptibles d’être 
extraites de l’analyse des réponses sous microcisaillement oscillant6. Cependant, 
en raison même de son caractère linéaire, ce régime limite ces informations aux 
propriétés du matériau à l’équilibre’ et ne permet donc pas d’étudier les 
changements de structure (dé- et restructuration) ainsi que les cinétiques qui leur 
sont associées. En effet, de tels changements exigent que l’amplitude de 
l’excitation soit suffisamment grande, c’est-à-dire de sortir du domaine linéaire. 

NOLIS avons déjà signalé que, pour les observations aux << temps longs >> 

(De << 1),  ces changements de structure se traduisaient par des variations de la 
viscosité avec le cisaillement, c’est-à-dire que la relation contrainte-vitesse de 
cisaillement n’était plus une relation de proportionnalité (donc, en d’autres 
termes, était non linéaire). Aux (< temps courts >> (De >> l),  il en est de même de la 
relation entre la contrainte appliquée O et la ré onse, caractérisée par la 
déformation élastique y. Cette relation a la forme simple : 

z = G y  

d’où y = z/ G, G étant le module (élnstique) de cisaillement. 
Bien entendu, dans le domaine intermédiaire (De = l ) ,  G dépend de z : c’est 

alors le domaine de la viscodlastirité non linéaire qui, dans le cas des matériaux 
polymères, notamment solides, a fait l’objet d’un très grand nombre de travaux 
théoriques. 

Dans le cas des fluides complexes, il semble bien que la principale source de 
non linéarité soit leur caractère non newtonien qui, nous l’avons vu, est 
directement associé aux changements de structure. Comme première 
manifestation de ces changements, nous avons déjà évoqué la thixotropie qui traduit 
les effets de réarrangement de la structure consécutifs à une modification des 
conditions d’écoulement. Mais ces réarrangements ne pouvant pas être 
instantanés, on observera une évolution temporelle des propriétés du matériau, 
en particulier (et cela a été une des premières manifestations de la 
thixotropie) sous la forme d’une variation de viscosité en fonction du temps 
pendant une période transitoire, immédiatement après la modification de 
l’écoulement. 

Une telle évolution sera évidemment commandée par la cinétique de structure 
mise en jeu, donc sera associée à son temps caractéristique tc. Par suite, cette 

Cette limite de très faibles amplitudes est la condition de validité de l’analyse des signaux (qui, dans 
ce cas, est appelée ’ Notons que l’utilisation d’un cisaillement oscillant, toujours de très faible amplitude, superposé à un 
cisaillement constant (par exemple z = TO), permettra de même d’analyser la structure du système sous 
ce régime stationnaire, z.e. hors d’équilibre bien qu’on parle souvent d’. équilibre >> stationnaire à 
z = TO, qui est en fait un état hors d’équilibre, au sens thermodynamique). 

Qui se réduit à la loi de Hooke, dans le domaine linéaire, avec y = Cte, d’une manière tout à fait 
similaire à la relation contrainte-vitesse de déformation qui, dans le domaine linéaire, se réduit à la loi 
de Newton, avec q = Cte. 

analyse harmonique .) permettant de déterminer les modules G’ et G”. 
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évolution ne pourra être obseivée pratiquement que si la durée de l’expérience tE 
et tc sont du même ordre de grandeur: on retrouve ici encore le nombre de 
Déborah, De = tc/tE. Ainsi, la thixotropie ne pourra être observée que si De = 1 : 
en effet, si De<<l, elle n’aura pas eu le temps de se mettre en place ; si De>> 1 , elle 
aura eu lieu, mais d’une manière quasi instantanée, trop rapide pour être visible 
sur une échelle de temps tE. 

Les méthodes qui permettent de caractériser la thixotropie correspondront 
donc à des mesures effectuées en régrne transitoire (en se plaçant dans le domaine 
De = I ) .  L’intérêt de ces mesures sera de tenter d’en déduire des informations 
concernant les cinétiques de dé- et restructuration induites par l’écoulement. I1 
existe trois types de méthodes : ce sont la relaxation, lefluage, et les cyclp~ d’hystérésis. 
I1 faut souligner que les deux premières méthodes faisant appel à des excitations 
du type échelon, elles mettent en jeu deux groupes d’effets9 : 

d’une part, l’inertie des pièces mobiles du rhéomètre, ce qui exigera de 
corriger les mesures avant toute analyse, 

d’autre part, les propriétés élastiques du matériau, dans les tout premiers 
instants de l’expérience. 

Lorsque les effets du second groupe doivent être pris en compte, on retrouve le 
comportement viscoélastique non linéaire des fluides complexes, qui présente de 
nombreuses similitudes, au moins qualitatives, avec celui des polymères. 

Nous allons décrire plus en détail ces méthodes, en nous limitant à la relaxation 
et aux cycles d’hystérésis (le fluage étant un test symétrique de la relaxation, nous 
ne le présenterons pas dans cette revue simplifiée). 

5.1. La relaxation 

Cette méthode est basée sur la mesure de la variation de la contrainte T ( t )  en 
réponse à l’application d’un échelon de vitesse de cisaillement 7. 

Sur la figure 1.13, on compare, pour différents fluides, l’allure des évolutions 
de la contrainte en fonction du temps, en réponse à un créneau de vitesse de 
cisaillement, de durée T, appliqué à partir du repos ( i e .  avec une contrainte 
initiale nulle) : on obtient ainsi Ics courbes de formation et de relaxation de contrainte. 
En supposant l’amplitude suffisamment grande pour modifier la structure, ces 
courbes ont été tracées dans les cas suivants : 

a) un fluide newtonien inélastique, pour lequel on retrouve une réponse en 
créneau’’ ; 

b) un f luide newtonien élastique, pour lequel la mise en écoulement est retardée 
par les effets élastiques : dans les premiers instants, une partie de l’énergie 

’ Bien que de nature très différente, ces deux groupes auront au niveau rnétrologiqiie des effets de 
même i p e .  
l o  Dans la mesure où les effets d’inertie dus à la inisr en mouvement du fluide et (surtout) de la partie 
iiiobile du i-héomètre sont négligeables. ce que nous supposerons ici, dans toute la suite. 
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T a) fluide newtonien inélastique 
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temps 
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b) fluide newtonien élastique 
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c) fluide thixotrope inélastique 

T d) fluide thixotrope élastique 

Figure 1.13 : Mesures en r6gimp ( tp relaxation. 

mécanique appliquée est progressivement emmagasinée dans le fluide sous 
forme d‘énergie élastique : c’est ce qui entraîne une relaxation de la 
contrainte vers sa valeur d’équilibre, z = (d’où 1ç nom de la méthode). 
Lorsque l’écoidement est arrêté, cette énergie est récupérbe et la contrainte 
relaxe vers O ; 
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c) un fluide thixotrope” inélastique, avec le pic de thixotropie à t = O, pic qui 
correspond à la valeur initiale de la contrainte (produit de la viscosité au 
repos par y ) ,  bien évidemment supérieure à sa valeur d’équilibre, puisque 
la mise en écoulement provoque une baisse de la viscosité. Cette baisse de 
viscosité constitue la manifestation la plus directe de la cinétique de déstruc- 
turation. Quant ail retour au repos, la contrainte, de nature purement 
visqueuse, s’annule donc instantanément dès l’arrêt de l’écoulement ; 

d) un fluide thixotrope élastzque, pour lequel on cumule les effets observés dans les 
cas b) et c). D’abord, la relaxation due à l’élasticité retarde l’effet du pic de 
thixotropie, puis on retrouve la décroissance vers un état déstructuré : on 
observe ce qui est appelé un dépussement de contrainte (plus habituellement 
désigné par le terine << overshoot >>), observé aussi dans les matériaux 
polyiuériques, mais en général avec une origine différente. 

5.2. Les cycles d’hysteresis 

Cette méthode est basée sur la mesure de la variation y ( t )  ou T ( t ) ,  en réponse à 
un cycle croissant-décroissant de T ou de yI2. Elle présente l’avantage de diminuer 
les effets de l’inertie de l’appareil, et cela d’autant plus que la croissance du 
cisaillement est moins brutale. Mais son plus gros désavantage est de superposer la 
variation temporelle de l’excitation à la cinétique de structure, rendant ainsi plus 
difficile l’interprétation des réponses. 

La figure 1.14 donne deux exemples de cycles d’hystérésis : 

a) Lorsqu’on applique successivement trois << montée-desceilte *> en 
cisaillement, le retard à la restructuration (lors de la descente) par rapport 
à la déstructuration (due à la montée) s’accumule de cycle en cycle, 
conduisant à une réduction progressive de la viscosité (dans le cas d’un 
fluide rhéofluidifiant) , d’où le déplacement des boucles montré sur la 
figure 13 . 

b) Lorsque le fluide présente un seuil de contrainte, le même retard à la 
restructuration conduit, à la fin de la descente, à Lin seuil de contrainte plus 
faible que le seuil initial, atteint après une période de repos (cela est illustré 
sur la figure par l’inégalité OC < OA). Une attente plus ou moins prolongée 
après la fin de la descente peut laisser la restriictiiration se poursuivre, 
conduisant à une augmentation de la valeur finale du seuil, le point C 
tendant progressivement vers le point A, sans nécessairement l’atteindre. 

I’ Notons que, par définition, un fluide thixotrope est, en régime stationnaire, un fluide pseudo- 
plastique. On parle de rhéopmir, ou encore d’untithisotropie dans le cas d’un fluide rhéo@uississnnt. 

Nous mons déjà mentionné i in cycle de ce type, cependant avec un palier de cisailleirient placé 
entre niontée et descente (cf: Fig. 1.5). 

II peut arriver, lorsque la durGe du cycle est assez grande, que la surface de la boucle soit réduite, 
voire tende vers zéro: les deux courbes moritée-descente finales se confondent alors avec le 
rhéogranime stationnaire. 
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contrainte 

le‘ cycle 

cycle 

3‘ cycle 

vitesse de cisaillement 

a) réponses à trois rampes successives 

contrainte 

B 
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C 

vitesse de cisaillement 

b) cas d’un fluide à seuil de contrainte : OA = seuil initial; OC = seuil final 

Figure 1.14 : Deux exemples de cycles d’hystérésis : variations de la contrainte en réponse ci 
des rampes montée-descente de vitesse de cisaillement. 

I1 faut noter cependant qu’on peut obtenir un très grand nombre d’allures 
différentes, dépendant des différents paramètres caractérisant l’excitation 
(amplitude, durée, type de variation, histoire antérieure.. .) . Leur description 
dépasserait le cadre de cet ouvrage. 
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q =  K p t  

K : constante d’ appareil 
p : masse volumique 
t : temps d’ écoulement 

Figure 1.15 : Principe de mesure de la viscosité à l’aide d’un viscosimètre capillaire. 

6. Un peu de rhéométrie 
Ce dernier paragraphe présente brièvement les principaux types d’appareils 
(uiscosimètres, rhéomètres) et leur principe d’utilisation dans la mise en œuvre des 
analyses rhéologiques. 

6.1. Les rhéomètres capillaires : des appareils simples 
et précis mais limités 

Ce type de viscosimètre est utilisé pour la mesure rapide et précise de la 
viscosité de liquides newtoniens. Le principe de fonctionnement est le suivant : 
sous l’effet de la pesanteur, le liquide s’écoule à l’intérieur d’un tube 
cylindrique de faible section capillaire (Fig. 1.15). Pratiquement, le principe 
de la mesure consiste à déterminer le temps d’écoulement d’un volume 
donné de liquide (contenu initialement dans le réservoir NIN,) à travers le 
tube capillaire. Utilisant la loi de Poiseuille, on démontre que la valeur de la 
viscosité est proportionnelle à ce temps d’écoulement, la constante de 
proportionnalité étant une constante d’appareil qui est déterminée par 
étalonnage. 

La principale limitation de ces appareils provient du fait que leur utilisation est 
strictement limitée aux liquides newtoniens. En effet, comme le cisaillement est 
hétérogène à l’intérieur du tube (voir 5 2.2), il est impossible d’appliquer la loi de 
Poiseuille à un liquide non newtonien, si bien que la distribution des vitesses de 
cisaillement est inconnue . 14 

l4 À noter qu’il existe des tubes capillaires pour lesquels l’écoulement est obtenu par application 
d’une pression variable. I1 est alors possible, en mesurant les débits pour différentes pressions 
motrices, et en utilisant la formule de Fbbinowitsch, d’obtenir les rhéogrammes de liquides non 
newtoniens. 
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Rotor 

Stator Echantillon 
cisaillé 

Grandeurs expérimentales: 
M (couple de rotation) 
a (angle de rotation) 
~ù = da/d t  (vitesse angulaire de rotation) 

Grandeurs rhéologiques: 
* T = A M  
* y  = B a 
* y =  B U  

Figure 1.16 : Rhéomètrr! rotatg 

6.2. Les rhéomètres rotatifs : des appareils polyvalents 
indispensables 

Dans un rhéomètre rotatif, l’échantillon est cisaillé entre deux surfaces solides, 
l’une immobile (c’est le stator), l’autre en rotation sur son axe (c’est le rotor). I1 
s’agit donc d’un mouvement dont le principe est identique à celui du mouvement 
de translation qui nous a servi au début de ce chapitre à définir la notion de 
cisaillement. Mais à la différence du mouvement de translation, le mouvement se 
referme sur lui-même (Fig. 1.16). Les trois grandeurs expérimentales de base sont 
le couple M (appliqué ou mesuré), l’angle de rotation du rotor mesuré à partir de 
la position de repos a et la vitesse de rotation du rotor O (respectivement mesurés 
ou imposés). 

Le grand intérêt et l’avantage de ce type de rhéomètre, qui le rend 
pratiquement indispensable, réside dans le fait qu’il est possible de contrôler et de 
faire varier quantitativement les conditions de cisaillement mis en œuvre (valeurs 
de la contrainte ou de la déformation ou de la vitesse de cisaillement), et cela, de 
façon absolue, indépendamment de la géométrie utilisée et des propriétés 
rliéologiques de l’échantillon. I1 est possible en effet de déterminer à tout instant 
la contrainte la déformation et la vitesse de cisaillement, à partir des valeurs des 
graiideiirs expérimentales M, O! et O. 



1 - Des concepts aux outils 33 

entrefer 

Il 

M i w  
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Figure 1.1 7 : Géométries cylindrique coaxiale et cône/plateau. 

sous certaines conditions, qu’on supposera en général vérifiées (conditions de 
faible entrefer entre rotor et stator), il existe en effet des relations de 
proportionnalité entre la contrainte et le couple de rotation d’une part, et entre la 
déformation et la vitesse de cisaillement et respectivement l’angle de rotation et la 
vitesse angulaire de rotation du rotor d’autre part. Ces relations de 
proportionnalité font intervenir des constantes d’appareil notées A et B qui 
dépendent de la géométrie de l’association rotor/stator (Fig. 1.16). 

Les géométries rotatives les plus fréquemment rencontrées présentent une 
symétrie cylindrique coaxiale ou cône/plateau (Fig. 1.17). 

Les rhéomètres rotatifs sont donc capables d’enregistrer les rhéogrammes 
d’écoulement des liquides. La plupart d’entre eux sont en outre susceptibles de 
mettre en œuvre la plupart des tests wscoélastiques (test de fluage ou de relaxation 
et test oscillatoire). 

Le principe de la rhéométrie, tel qu’il vient d’être présenté de façon sommaire, 
est relativement simple. I1 ne faudrait cependant pas en déduire que les analyses 
expérimentales sont toujours faciles à mettre en œuvre et que l’interprétation des 
résultats est toujours évidente. Sans dresser un catalogue exhaustif, il  n’est peiit- 
être pas inutile de sensibiliser le néophyte en donnant quelques exemples de 
problèmes expérimentaux qu’on peut rencontrer. 

6.3. Quelques phénomènes responsables d’artefacts 
expérimentaux 

Des effets expérimentaux perturbateurs sont susceptibles de provoquer des 
erreurs d’interprétation plus ou moins graves. Parmi ces effets, on peut 
mentionner : 

les glissements de l’échantillon aux parois du rhéomètre. Contrairement à ce 
qui a été supposé précédemment ( 5  l ) ,  l’hypothèse de non glissenient à la 
paroi n’est pas toujours vérifiée. Selon la nature des parois solides et de 
l’échantillon, des phénomènes de glissement sont susceptibles de se 
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produire. Ils peuvent parfois être dus à une perLe d’adhérence de 
l’échantillon, suivie ou non de reprise. Mais ils sont plus souvent produits par 
la création d’une couche dite de déplétion au voisinage des parois, 
provoquant ainsi un cisaillement inhomogène (plus intense dans la couche 
de déplétion, plus faible dans le volume de l’échantillon) ; 

les phénomènes de fracturation de l’échantillon qui consistent en l’apparition, 
sur un plan de cisaillement, d’une discontinuité des profils de vitesse. Comme 
dans le phénomène de déplétion, on observe un cisaillernent inhomogène, 
responsable de modifications importantes du profil du rhéogramme ; 

les effets de bord qui interviennent à l’interface échantillon / air 
(évaporation, creusement), ou encore les effets de sédimentation ou de 
crémage dans le cas de systèmes dispersés.. . 

L’ensemble des différentes perturbations, ainsi que les méthodes de correction 
correspondantes sont décrites en détail dans les ouvrages spécialisés. 
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De la macromolécule aux matières 
p I ast i q ues 
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Les matériaux polymères ont des propriétés rhéologiques extrêmement riches et 
diverses, à l'origine du champ très étendu de leurs applications industrielles et  qui 
jouent un rôle essentiel dans leur mode d'obtention. Les différents coniportements 
qu'ils présentent peuvent être expliqués par leur structure moléculaire et leurs 
propriétés dynamiques, si bien qu'ils constituent des modèles permettant 
d'expliquer par des mécanismes moléculaires relativement simples la grande variété 
des propriétés viscoélastiques des autres matériaux. Ces substances interviennent en 
outre, de  façon presque systématique, dans la formulation de produits finis qui 
feront l'objet des prochains chapitres, pour fixer ou modifier leur rhéologie et leur 
texture. Pour toutes ces raisons, il a semblé naturel que le premier chapitre 
concernant l'inventaire des propriétés rhéologiques des principaux fluides d'intérêt 
biologique ou industriel soit consacré aux polymères. 

In trod uct ion 
Les polymères, couramment appelés plastiques ou matières plastiques, sont à la 
base de très nombreux objets de notre vie quotidienne où ils se présentent sous des 
aspects variés comme par exemple des bouteilles pour l'eau minérale, les huiles, le 
lait, des films qui serviront à l'emballage de divers types de produits ou qui au 
contraire seront utilisés comme support dans les bandes magnétiques, des fils ou 
fibres que nous retrouverons dans nos vêtements, des pièces très diverses dans les 
automobiles allant des pneumatiques à certains éléments de carrosserie en passant 
par les pare-chocs, les planches de bord, les joints d'étanchéité, les balais d'essuie- 
glaces.. . 
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Pour obtenir ces produits finis, il convient de choisir, parmi la vaste gamme de 
structures chimiques sous-jacentes, les mieux adaptées, en terme de propriétés 
physiques, mécaniques ou thermiques et bien sûr de coût. Ainsi, un premier 
critère sera sans doute l’état souhaité du matériau à la température d’utilisation. 
Un pneumatique, par exemple, se doit d’être souple, élastique (c’est-à-dire 
capable de se déformer sous contrainte mais de recouvrer ses dimensions initiales 
lorsque la sollicitation est supprimée) tout en maintenant ce type de performances 
sur une gamme de températures assez large (environ 40 “C de part et d’autre de la 
température ambiante). À l’inverse, des propriétés radicalement différentes sont 
requises pour une vitre de caravane oii la rigidité et la transparence du matériau 
seront des conditions déterminantes. 

Bien que le nom commercial voire chimique de certains polymères soit bien 
connu du grand public, il nous a semblé important de résiinier dans l’encadré 2.1 
quelques notions de base sur les polymères, en insistant sur ce qui les différencie 
des petites molécules. 

1. Les différents états des matériaux polymères 

Pour illustrer les différents états d’un matériau polymère, considérons une 
expérience simple dans laquelle nous mesurons sa rigidité (ou le module 
d’Yoiing : rapport de la contrainte d’extension à la déformation) en fonction de la 
température. 

Débutons avec l’exemple d’une règle constituée de poly(méthacry1ate de 
méthyle). À titre d’illustration, l’évolution du module d’Young avec la température 
est schématisée sur la figure 2.1. 

À basse température, la règle présente (comme tous les matériaux polymères) 
un module d’Young élevé (de l’ordre de quelques GPa). L’expérience nous 
montre que le matériau est alors dur et cassant, ne supportant que de très faibles 
élongations en général inférieures au pourcent. Le matériau est dans ce cas dans 
l’état vitreux (zone 1). Lorsque la température augmente, ses propriétés sont peu 
modifiées avant environ 100 “C. En plongeant la règle dans l’eau bouillante, on 
constate qu’il devient possible de la déformer sans la casser et sans fournir d’efforts 
très importants. Cette zone de température correspond à la transition vitreuse 
(Tg)  qui se caractérise précisément par une chute de module d’Young d’un 
facteur 1 000 à 10 000 en l’espace de quelques degrés seulement (zone 2). 
Au-dessus de Tg, la règle devient de plus en plus facilement déformable quand la 
température augmente. Dans une première zone de températures, le module ne 
diminue pas significativement avec la température. C’est la zone du plateau 
caoutchoutique (zone 3 ) .  I1 faut atteindre des températures élevées (de l’ordre de 
200 OC), pour que la règle puisse se déformer sous son propre poids dans un temps 
raisonnable. Sa viscosité reste donc particulièrement élevée, même à des 
températures largement supérieures à 100 “C. I1 est courant de parler de 
fluiditication ou de zone terminale (zone 4). Ce comporternent est caractéristique 
d’un niatériaii amorphe. 
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comportement de ces 
' des homopolymères ; 
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rentes de celles des 
homopolymères et il n'en sera pas fait allusion dans ce chapitre. 

En toute rigueur, les extrémités de chaînes srnit souvent différentes des autres unités de répétition. 5 

Néaiiriioiiis, compte tenu dii grand nombre d'unités, leur rôle (du point de vue des propriétés 
pliysiqiies) est pratiquement négligeable. 
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Figure 2.1 : DifféntJ  états d'un polymère amorphe. 

Prenons maintenant le cas d'une bandelette découpée dans une bouteille de 
lait en polyéthylène et reconduisons la même expérience. Le comportement est 
schématisé sur la figure 2.2. Ce n'est cette fois qu'à très basse température 
(< -120 OC) que ce nouvel échantillon présente un module d'Young très élevé de 
l'ordre de quelques GPa, voisin de celui du PMMA en dessous de sa transition 
vitreuse (zone 1). À des températures légèrement supérieures, le module chute 
légèrement (zone 2) et la bandelette paraît plus souple (zone 3) .  I1 est possible de 
lui appliquer des déformations de quelques pourcents sans engendrer de rupture. 
Ce comportement se poursuit jusqu'à environ 140-150 "C (zone 4) où l'on 
observe un changement important dans le matériau qui devient nettement plus 
fluide et se déforme sous son propre poids, comme le PMMA à haute température. 
Dans cet exemple, la transition vitreuse n'est plus le phénomène principal qui va 
déterminer l'état du matériau. Le changement le plus important correspond à la 
fusion des parties cristallines, de telle sorte que le matériau, à des températures 
supérieures à la température de fusion, se trouve dans un état amorphe analogue 
à celui rencontré dans le premier exemple (zone 5). 

Cette importante différence de comportement est due à la nature semi- 
cristalline du polyéthylène, qui apparaît composé de parties dans lesquelles un 
ordre cristallin existe, de façon analogue à ce qu'on observe avec les petites 
molécules, et de parties amorphes dans lesquelles les molécules ne possèdent pas 
d'ordre particulier i grande distance. 
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Figure 2.2 : DzJfférents états d’un polymère semi-cristallin. 

Le comportement caractéristique de l’état fondu n’est donc obtenu qu’au-delà 
de la température de fusion. 

Pour clore cette description des différents états des matériaux polymères, il 
convient de considérer un dernier exemple. Reprenons toujours la même 
expérience, mais cette fois avec un bracelet en caoutchouc pour lequel le 
comportement est reproduit sur la figure 2.3. À basse température, l’élastique 
apparaît dur et cassant. Ceci correspond à des températures inférieures à la 
température de transition vitreuse. Au-dessus de -60 “C environ, l’élastique peut 
être étiré de plusieurs centaines de pourcent, sans développer de forces 
considérables. C’est ce comportement que nous retrouvons à température 
ambiante et l’expérience nous montre le caractère élastique de la déformation 
puisque l’échantillon revient à ses dimensions initiales après suppression de la 
force. Si nous continuons à élever la température, nous n’observons pas de 
variation sensible de module, contrairement aux exemples précédents. Tout au 
plus, ce dernier tend-il à augmenter très légèrement avec la température. I1 
n’existe donc pas de zone de fluidification dans cet exemple. 

La différence de comportement doit être recherchée dans la structure de ce 
matériau comparativement aux deux autres. Dans tous les cas, les molécules qui 
constituent ces matières correspondent à des chaînes macromoléculaires, c’est-à- 
dire à l’enchaînement d’un très grand nombre de motifs très fréquemment 
identiques (couramment lo3 à lo4). Cependant, durant sa fabrication, le bracelet 
en caoutchouc a subit une étape supplémentaire appelée réticulation qui consiste 
à établir des liaisons chimiques de nature covalente entre les chaînes. I1 en résulte 
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Figure 2.3 : DZfférenty états d’un élastomèw rétzculé. 

que ces dernières sont toutes reliées entre-elles, un peu à l’image d’un filet de 
pêcheur. 

À basse température, la mobilité moléculaire est extrêmement réduite. Les 
seuls mouvements possibles concernent la rotation de certains groupements, ou 
des changements conformationnels isolés. À la température de transition vitreuse, 
des mouvements de chaîne impliquant quelques dizaines de liaisons apparaissent. 
I1 en résulte une possibilité de déplacement des chaînes les unes par rapport aux 
autres, ce qui explique la diminution forte du module d’Young. Un comportement 
de type liquide ne peut être obtenu que si les chaînes sont capables de se déplacer 
indépendamment les unes des autres. Tel n’est évidemment pas le cas du bracelet 
en caoutchouc où les chaînes sont reliées entre elles. I1 ne deviendra donc jamais 
liquide ! Lorsque des parties cristallines sont présentes, dans lesquelles les chaînes 
sont ordonnées, il convient de les faire disparaître en amenant le matériau 
au-dessus de la température de fusion. Les mouvements moléculaires impliquant 
un déplacement de l’ensemble de la chaîne peuvent alors avoir lieu, conduisant à 
l’observation d’un &at liquide. 

C’est dans cet état liquide, couramment appelé phase fondue, que sont 
conduites la plupart des opérations de mise en œuvre des matières plastiques, qui 
permettent de passer de granulés solides à un objet fini. D’une manière générale, 
ces opérations sont complexes piiisqu’elles impliquent tout d’abord d’amener le 
polymère (mauvais conducteur de la chaleur) à une température suffisamment 
élevée pour lui conférer une viscosité adaptée, de forcer le matériau fondu à 
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s’écouler au travers d’un outillage de forme donnée, éventuellement lui faire subir 
un ou plusieurs étirages puis un refroidissement pour redescendre l’objet à 
température ambiante. 

2. Les grands procédés de mise en forme : 
importance de la rhéologie 

La transformation des granulés en produit fini implique en général le passage dans 
une extrudeuse (Fig. 2.4) dont la fonction est d’assurer la fusion (ou plastification) 
de la matière, le mélangeage et son convoyage vers la filière. Ceci est réalisé par la 
rotation d’une vis sans fin à l’intérieur d’un fourreau cylindrique. La matière est 
échauffée non seulement par un apport de chaleur extérieure (colliers chauffants 
ou fluide caloporteur) , mais également par l’autoéchauffement dû au cisaillement 
(la puissance dissipée par unité de volume par autoéchauffement s’écrit P = qy‘, 
où y désigne la viscosité et y le taux de cisaillement). 

Cette opération, a priori relativement simple, est donc fortement anisotherme 
et montre le couplage qui existe entre le comportement rhéologique (supposé, 
pour simplifier, purement visqueux du polymère) et le comportement thermique. 
La maîtrise du procédé nécessite donc de connaître non seulement la dépendance 
de la viscosité avec le taux de cisaillement mais également avec la température. I1 
convient ensuite de coupler les aspects mécaniques et thermiques pour connaître 
par exemple les relations pression-débit qui conditionnent le procédé. 

Le passage du polymère fondu à travers une filière s’accompagne, à la sortie de 
celle-ci, du phénomène de gonflement, c’est-à-dire d’un extrudat dont l’épaisseur 
est supérieure (jusqu’à 2 voire 3 fois) à celle de la filière (Fig. 2.5). 

Le gonflement est étroitement lié à la température, au débit, à la géométrie de 
la filière ainsi qu’aux caractéristiques moléculaires du polymère. Ici encore, la 
prévision de ce phénomène (qui n’est pas chose simple) relève de la rhéologie, 
impliquant des études expérimentales détaillées sur une variété de matériaux et 
des travaux de modélisation. 

L’extrusion du polymère peut également s’accompagner de l’apparition de 
défauts, comme la peau de requin (aspect rugueux de l’extrudat se manifestant 
par des rayures relativement régulières perpendiculaires à la direction 
d’extrusion), voire donner lieu à des phénomènes de rupture d’extrudat 
(distorsions fortes) (Fig. 2.6). Ici encore, les conditions d’apparition de ces défauts 
sont étroitement liées à la rhéologie du polymère à l’état fondu. 

La mise en œuvre des matériaux polymères se caractérise également par une 
large variété de taux de cisaillement. Si l’extrusion implique classiquement la 
gamme 10 à 1 O00 s-’, l’injection, en particulier lorsque la matière entre dans le 
moule, fait appel à des cisaillements nettement plus élevés (typiquement lo4 à 
lo5 s-l) ainsi que des pressions telles que la viscosité ne peut plus être considérée 
comme indépendante de ce paramètre. Dans ce procédé, la matière entre dans un 
moule dont la température est en général inférieure à la transition vitreuse du 
polymère, ce qui conduit à un fïgeage progressif de la matière à partir des parois 
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Figure 2.5 : Gonflement en sortie de filière d‘un poly(diméthylsi1oxane) (Cliché : laboratoire 
de Rhéologie, Grenoble). 

Figure 2.6 : Défauts d’extrusion d’une gomme depoly(diméthylsi1oxane). a)  peau de requin ; 
b) rupture d’extrudat (Clichés : laboratoire de Rhéologie, Grenoble). 

du moule. De plus, l’anisotropie moléculaire induite par l’écoulement de la 
matière peut être importante et entraîner un gauchissement de la pièce à la sortie 
du moule ou lors d’un réchauffage ultérieur. La prévision du comportement du 
matériau dans cette étape passe par l’utilisation d’un logiciel de remplissage de 
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Figure 2.7 : SoufJage de gaine de polyéthyknes (Clichés Jean-Marc André, Atojïna). 

moules. I1 fait classiquement appel à des données thermiques et rhéologiques sur 
le matériau. 

L’extrusion simple du matériau au travers de la filière peut être suivie sur 
certains procédés d’opérations d’étirage (filage) ou de soufflage de gaines (films). 
Dans ce cas, intervient non seulement la rhéologie du matériau à l’état fondu, mais 
également son aptitude à cristalliser et la morphologie qui en résulte. Dans de 
nombreux cas, l’aspect du produit fini et ses propriétés mécaniques dépendent 
étroitement, pour un procédé donné, des caractéristiques moléculaires du 
matériau, qui influent sur sa rhéologie mais également sur d’autres facteurs, 
comme l’apparition de la cristallisation par exemple. Ceci est illustré sur la 
figure 2.7 par la forme des bulles lors d’une expérience de soufflage de gaine sur 
des polyéthylènes qui diffèrent uniquement par la nature du polyéthylène utilisé. 
Les paramètres de réglage du procédé sont identiques. 

Ces cas simples laissent augurer de la complexité et du rôle de la rhéologie dans 
des opérations de mise en œuvre de mélanges de polymères généralement non 
miscibles entre eux, donc se présentant sous forme biphasique, où la taille des 
phases sera gérée par de multiples paramètres dont le taux de cisaillement, le 
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a) b) 

Figure 2.8 : Éuolution de la morphologle d’un mélange lors d’une opkation de mise en œuure. 
a )  au repos ; b) après extrusion soujjage de gaine (Clichés Jean-Marc André, Atofina). 

rapport des viscosités et la tension interfaciale. De plus, la non-uniformité du taux 
de cisaillement dans les filières pourra donner naissance à des hétérogénéités de 
structure et de morphologies au sein du produit fini. À titre d’illustration, la 
figure 2.8 montre un mélange de polymères au repos, où la phase dispersée se 
présente sous forme de nodules. Lors de la mise en œuvre par extrusion soufflage 
de gaine, ces nodules ont été fortement déformés et se présentent alors comme des 
fibrilles. 

Enfin, si le cisaillenient prédomine dans la plupart des écoulements liés à la 
mise en forme, l’élongation uni- ou multiaxiale peut être également présente. 
Majoritaire dans le cas des procédés de filage, on la retrouve évidemment dans 
les procédés de soufflage de gaine ou de biétirage, mais des composantes 
élongationnelles sont également présentes à chaque fois que le parcours de la 
matière subit un changement de section. Comme nous le verrons plus loin, il 
convient donc de caractériser également le comportement de la matière lors 
d’écoulements élongationnels. 

3. Techniques d’études usuelles de la rhéologie 
des polymères fondus 

La complexité du comportement rhéologique des polymères, qui apparaissent 
comme un excellent exemple de matériaux viscoélastiques, dont la réponse est 
sensible au passé thermomécanique ainsi qu’au mode de sollicitation, rend la 
caractérisation exhaustive de la rhéologie du matériau particulièrement lourde. 
Celle-ci débute habituellement par l’étude du régime linéaire, généralement 
conduite sur une large gamme de températures, se poursuit par l’étude du régime 
non linéaire, laissant ainsi place non seulement au régime permanent mais 
également au régime transitoire ; dans la règle de l’art, ceci se doit d’être effectué, 
ici encore, sur une large gamme de températures et de taux de Cisaillement, ou 
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d’élongation. La présence d’une forte élasticité dans les fluides polymères impose 
également de chercher à caractériser ce dernier comportement. 

Parallèlement, se sont également développées des techniques d’études plus 
fines du comportement rhéologique dans lesquelles des méthodes optiques, 
spectroscopiques ou de diffusion des rayonnements sont mises à profit. La plupart 
du temps, ces expériences de nature plus fondamentales sont conduites dans des 
écoulements élongationnels ou de cisaillement simple. 

Face à des situations d’écoulement complexes, si une première approche 
peut impliquer une caractérisation très globale (par exemple au travers de 
l’établissement de relations pression-débit comme en rhéométrie capillaire), des 
méthodes d’observation directe de la réponse du fluide in situ peuvent également 
être utilisées. Elles font appel à l’utilisation de traceurs comme il est classique en 
mécanique des fluides (suivi de particules afin de visualiser les lignes de courant) 
ou d’autres techniques optiques, comme I’anémométrie laser Doppler. 

Compte tenu des très nombreuses possibilités qui sont offertes, nous avons 
choisi (assez arbitrairement) de développer plus particulièrement l’apport des 
techniques de caractérisation rhéométriques les plus courantes. Nous chercherons 
à dégager les grandeurs pertinentes et les comportements typiques des polymères 
fondus en insistant sur l’influence des paramètres moléculaires. Nous donnerons 
également quelques informations sur des techniques plus spécialisées mais qui 
apportent des informations sur le comportement de la matière à l’échelle des 
molécules qui la constituent. 

3.1. Rhéométrie linéaire 

3.1.1. Aspects expérimentaux 

On cherche dans ce type d’expérience à caractériser le comportement 
viscoélastique du matériau, c’est-à-dire à déterminer les modules dynamiques G’, 
G” sur la plus large gamme de fréquences accessibles. Cette caractérisation 
s’effectue aisément. En phase fondue, on utilise classiquement une géométrie de 
plans parallèles, l’entrefer étant généralement choisi entre 1 et 2 mm. I1 est 
relativement simple, par moulage, d’obtenir une pastille de l’échantillon à étudier, 
qui soit exempte de bulles et libre de contraintes internes parasites qui résultent 
de l’opération de moulage à haute température et relaxent au cours d’un recuit de 
quelques heures. 

On peut utiliser aussi bien un rhéomètre à contraint? qu’à déformation 
imposée. L’étendue du domaine linéaire demande à être vérifiée systématique- 
ment mais, classiquement, en particulier à haute température pour des matériaux 
non chargés, celle-ci s’étend souvent au-delà de 10 % de déformation. Cependant, 
quelques degrés au-dessus de la température de transition vitreuse, le domaine 
linéaire peut être inférieur à 1 %. La plage de fréquences couramment balayée est 
comprise entre lop2 et lo2 rad.s-’, limites qui tiennent aux capacités des rhéomè- 
tres et à la patience de l’expérimentateur. 

Le comportement dynamique est souvent étudié sur une large gamme de 
températures, ce qui correspond en pratique à des balayages en fréquence 
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Figure 2.9 : a )  Module de consmation G' en fonction de la fréquence pour dflérentes 
températures. Élastomère styrène-butadiène (26 % de styrène, M ,  =I30 O00 g.mol-I). 
6) Module de perte G" en fonction de la fréquence pour dflérentes températures pour le même 
élastomère. 

isothermes conduits à des températures espacées de quelques degrés seulement à 
l'approche de la température de transition vitreuse et d'environ une dizaine voire 
une vingtaine de degrés quand on approche la zone terminale. Les plus hautes 
températures accessibles sont dictées par l'aptitude du polymère à ne pas se 
dégrader pendant la durée de l'expérience. Les plus basses sont liées à l'apparition 
d'une éventuelle cristallisation (dont on a vu qu'elle modifiait considérablement 
les propriétés des matériaux de telle sorte qu'on peut considérer que la 
<< structure )> du matériau a changé) ou à l'approche de la transition vitreuse qui 
engendre des modules très élevés (de l'ordre de lo8 à lo9 Pa) qui ne sont plus 
mesurables la géométrie utilisée. On préfère alors travailler en mode de torsion 
rectangulaire avec le même type de rhéomètre. 

3.1.2. Équivalence fréquence-température : courbes maîtresses 

Nous donnons, à titre d'exemple sur les figures 2.9, l'évolution des modules 
dynamiques d'un élastomère synthétique (copolymère statistique styrène- 
butadiène) en fonction de la fréquence pour différentes températures. Toutes ces 
expériences ont été réalisées en cisaillement entre plans parallèles, le diamètre des 
plateaux passant de 25 à 8 puis à 4 mm lorsque la température devient voisine de 
Tg (-47 O C ) ,  alors que l'épaisseur augmente corrélativement. 

L'observation de ces réseaux de courbes montre que le passage d'une tempéra- 
ture à l'autre se fait avec une variation modeste de la dépendance en fréquence de 
chacun des deux modules. En particulier, tout se passe comme si (et se justifie à 
l'aide de concepts théoriques qui seront exposés plus loin) l'utilisation d'une 
température plus élevée qu'une certaine température choisie arbitrairement 
comme référence permettait de révéler un comportement à des fréquences plus 
basses que ce qui avait été observé auparavant alors que l'expérience réalisée à une 
température plus basse fournit au contraire une information sur le comportement 
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à plus haute fréquence. De ce point de vue, il est donc équivalent pour explorer 
le comportement viscoélastique de modifier indifféremment la fréquence de 
sollicitation ou la température. 

Ceci est expérimentalement bien illustré par l’expérience du silli-putti, décrite 
dans l’encadré 2.2. 
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Figure 2.10 : Courbes maîtresses des modules G et G” ; à 75 “C, correspondant a u x  données 
des figures 9a et 5%. 

Manifestement, la réponse du matériau à la température choisie englobe les 
trois états que nous avons soulignés plus haut. Le passage de l’un à l’autre est com- 
mandé par la fréquence de sollicitation. L’action du marteau est assimilable à un 
choc, donc une sollicitation à haute fréquence (10’ Hz) . Manifestement, le poly- 
mère est vitreux dans cette condition. Le rebond sur le sol est caractéristique de 
fréquences beaucoup plus basses (typiquement lo3 Hz), alors que l’écoulement du 
matériau est lent et se caractérise donc par de basses fréquences ( Hz environ). 

Cette expérience atteste donc qu’il est équivalent (au moins qualitativement) 
de modifier la fréquence ou la température pour observer une réponse 
équivalente du matériau. On notera la forte sensibilité à la température 
puisqu’une variation de quelques 10 “C entraîne (de façon très grossière, mais 
pour fixer un ordre de grandeur) une variation des fréquences qui est de l’ordre 
d’une décade. 

Quantitativement maintenant, il est possible de faire glisser (essentiellement 
horizontalement6) les courbes de la figure obtenues à différentes températures sur 
une plage limitée de fréquences pour construire, à une température de référence 
choisie arbitrairement, une courbe maîtresse couvrant maintenant une très large 
gamme de fréquences (Fig. 2.10). Les températures plus hautes que la référence 
sont décalées vers la gauche de la figure, soit la partie basses fréquences, alors 
que les températures inférieures sont décalées vers les hautes fréquences. 
La superposition des parties communes des courbes obtenues à différentes 

‘ II peut parfois être nécessaire d’appliquer une légère translation verticale (qui doit être identique 
sur G‘ et C”) pour obtenii- la superposition optimale des courbes. 
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Figure 2.11 
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Courbe maîtresse (tembérature de rkférence 75 “C) couvi-ant une très , ‘  

lurge gamme de réquences (élastomère styrène-butudike (SBR) 26 % de styrène, i”r, = 
I70 000 g.mol- f ). 
températures est généralement bonne (voire excellente) et la même valeur du 
décalage est observée sur G‘ comme sur G“. 

Le facteur de décalage (en échelle logarithmique) entre la température Tet la 
température de référence To est noté log uT,To ou de façon abrégée a F  La courbe 
maîtresse fait donc appel, pour une température de référence To, à une fréquence 
réduite qui s’écrit L’allure de cette courbe est indépendante du 
choix arbitraire de la température de référence et l’échelle de fréquences réduites 
est maintenant très large. Classiquement, on couvre 12 décades ou plus entre la 
zone de transition vitreuse et la zone terminale, comme l’indique la figure 2.1 1 où 
la courbe maîtresse a été tracée à partir de données allant de -40 “C à 125 O C .  On 
a donc très largement augmenté la gamme de fréquences accessibles au 
rhéomètre. 

Ce tracé de courbes maîtresses est couramment pratiqué en rhéométrie des 
polymères fondus. Il s’applique bien aux systèmes homogènes (homopolymères, 
copolymères statistiques, mélanges compatibles), mais est mis en défaut dans des 
systèmes plus complexes (alliages incompatibles, copolymères à blocs) où son 
applicabilité n’est que partielle, voire inexistante. 

L’existence de cette superposition est liée à une dépendance identique avec la 
température de tous les temps de relaxation caractéristiques des processus 
moléculaires qui gèrent l’allure de G’ et G”(co). Des éléments complémentaires sur 
la dépendance en température sont fournis dans l’encadré 2.3. 
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3.7.3. Les paramètres rhéologiques 

a) La zone terminale 

Le comportement observé sur la courbe maîtresse à basses fréquences correspond 
à la zone terminale. I1 se caractérise par des pentes respectives de 1 et 2 pour les 
modules G” et G en fonction de la fréquence dans une représentation 
bilogarithmique. Lorsque ce comportement est effectivement observé, on peut 
affirmer que le comportement du matériau polymère est celui d’un fluide 
viscoélastique. I1 est alors possible de déterminer : 

la viscosité limite à basse fréquence (LisCosité newtonienne) qui s’écrit : 
G“ ( O )  qO(T) = lim q’(T) = lim - 

W - 1 0  0 4 0  

la complaisance élastique limite 

Cette dernière quantité caractérise l’élasticité stockée pendant l’écoulement 
(même très lent) de la matière. Elle se manifesterait sous forme d’une recouvrance 
observée lors d’une expérience de fluage-recouvrance conduite dans le régime 
linéaire. Elle est importante pour les manifestations du caractère élastique des 
polymères fondus comme celles dues aux contraintes normales. 

À partir de ces deux grandeurs, il est possible de définir un temps de relaxation, 
dit temps terminal, de la façon suivante : 

En pratique, on peut considérer ce temps terminal comme caractéristique de 
l’écoulement du polymère. 

b) Le plateau caoutchoutique 

On observe, dans un domaine de fréquence intermédiaires entre la zone terminale 
et le début de la transition vitreuse, une croissance lente du module G‘ associée 
généralement à un niinimum de G” plus ou moins prononcé suivant les matériaux. 
Cette zone est couramment appelée plateau caoiitchoutique, par analogie 
avec ce qu’on observe sur des élastomères réticulés. Le module au plateau 
caoutchoutique, noté GN, est un paramètre important, intimement lié à la 
structure chimique du polymère. 

O 

Différentes possibilités sont couramment utilisées pour caractériser GN o .  . 

la valeur de G au minimum de tan6 

l’intégration de G”(o)  selon l’expression : GN = - O 2 a  G”(o)dLno où la n 
borne supérieure de l’intégrale correspond à la remgntée de G” vers les 
hautes fréquences. 
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Figure 2.12 : Représentation de l’orientation d’une macromolécule sous cisaillement. 

3.2. Rhéométrie non linéaire 

Le régime non linéaire ouvre la porte à de nombreuses et souvent délicates 
expériences de rhéométrie. Quelques aspects seront décrits au paragraphe 5. 

Nous nous limiterons dans l’immédiat à des techniques moins usitées, mais qui 
apportent une information intéressante pour la compréhension du comporte- 
ment des polymères sous écoulement à l’échelle moléculaire. 

3.2.1. Les techniques de biréfringence 

L’anisotropie qui apparaît à l’échelle moléculaire dans les liquides en écoulement 
peut être caractérisée par des méthodes optiques, en particulier la biréfringence. 
Cette technique peut être utilisée pour des mesures ponctuella dans des cas où 
l’écoulement est uniforme mais également en champ large principalement lorsque 
la distribution des contraintes OLI des vitesses de déformation est complexe. Elle 
permet alors de réaliser une cartographie de l’écoulement, impossible à réaliser 
par des mesures mécaniques directes. 

Dans un matériau isotrope, l’indice de réfraction, inversement proportionnel à 
lavitesse de propagation de la lumière, est indépendant de la direction considérée. 
En présence d’un écoulement, les macromoléciiles se déforment et s’orientent 
préférentiellement selon une direction particulière. I1 en résulte une vitesse de 
propagation qui diffère suivant la direction de polarisation de la lumière, donc une 
biréfringence locale. 

Considérons I’écouleinent de cisaillement schématisé sur la figure 2.1 2 et 
supposons que la lumière se propage suivant l’axe neutre du cisaillement 
(direction 3).  Les axes optiques principaux du milieu correspondent aux 
directions I et II ,  dont la direction I fait un angle x (pris par convention entre - 45 
et + 45”) par rapport à la direction de la vitesse. L’anisotropie optique du milieu 
est caractérisée par la biréfringence A n  = nI - nil et se manifeste par l’apparition 
d’un retard de phase 6 entre les deux composantes du champ électrique qui se 
propagent parallèlement aux axes principaux I et II. Le retard de phase 6 est relié 
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lyseur détection 
cellule champ large 

d’écoulement caméra CCD 

Figure 2.13 : Schéma de principe de visualisation de la baréj+ingence. 

2 K d  à la biréfringence par : 6 = - A n  où d est l’épaisseur de fluide traversée et h la A .  longueur d’onde de la lumière utilisée. Une mesure de biréfringence consiste à 
caractériser A n  et x simultanément. 

Diverses méthodes sont accessibles pour réaliser des mesures ponctuelles. On 
peut citer à titre d’exemple la méthode de Sénarmont, qui nécessite des éléments 
optiques relativement simples et dans laquelle l’angle et la biréfringence sont 
déterminés successivement, ou d’autres méthodes plus modernes, basées sur une 
modulation de la polarisation, qui permettent des mesures véritablement simulta- 
nées de l’angle et du déphasage et sont donc efficaces en régime transitoire. Nous 
renvoyons le lecteur à des ouvrages plus spécialisés pour des informations complé- 
mentaires sur ces méthodes. 

Les mesures en champ large sont en général basées sur l’obseivation de réseaux 
de franges noires correspondant à des conditions d’extinction de la lumière 
transmise. 

Un montage classique est représenté sur la figure 2.13, dans laquelle les 
polariseurs et analyseurs sont croisés. On montre que l’intensité transmise s’écrit : 

2 2 6  I = Iosin 2 ~ x s i n  - 
2 

où x est l’angle entre la direction de polarisation et une direction principale du 
milieu et 6 le déphasage. 

L’extinction est liée à deux conditions : 

x = kn/2 où k est un nombre entier. Ce réseau de franges est appelé isoclines 

6 = 2kx, ce qui conduit à une biréfringence locale qui s’écrit A n  = - oii k 
est appelé l’ordre de la raie. Ce second réseau de franges est appelé 
isochromes. Le calcul de la biréfringence nécessite de compter les ordres à 
partir de la situation isotrope. 

et se déplace lorsque l’ensemble polariseur et analyseur est tourné. 
kh 
d 

II est alors possible à partir du cliché d’établir la carte des biréfringences en traçant 
des lignes d’isobiréfringence pour chaque ordre. Cette méthode nécessite 
évidemment des matériaux suffisamment biréfringents pour conduire à plusieurs 
ordres mais pas trop pour éviter des lignes trop rapprochées. 
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Figure 2.14 : Cliché de biréjiringence d‘un polystyrène dans une contraction. O n  notera 
1 ’existence de recirculations (cliché : C E m ,  École des Mines de Paris). 

Un exemple de cliché est donné sur la figure 2.14 qui correspond à 
l’écoulement d’un polyéthylène dans une contraction 41 montée en sortie 
d’extrudeuse. Ce cliché illustre pai ticulièrement bien l’augmentation de 
I’anisotropie à l’approche du capillaire et montre également les recirculations 
présentes dans les coins du réservoir. 

Dans les situations d’écoulements complexes, cette technique expérimentale 
est précieuse pour caractériser l’influence de différents paramètres comme la 
géométrie de la filière, les caractéristiques moléculaires du polymère qui affectent 
sa rhéologie, l’apparition de défauts d’extrusion ou d’instabilités.. . 

Le passage des mesures optiques aux mesures mécaniques de la contrainte 
tangentielle ou des différences de contraintes normales repose sur l’application de 
la loi tensio-optique. L’origine physiqiie de cette loi est simple à comprendre 
dans le cas des polymères. La contrainte est liée à l’étirement des chaînes 
macromoléculaires sous écoulement. I1 est donc logique d’une part que les axes 
principaux (optiques ou mécaniques) coïncident et d’autre part que les 
contraintes principales soient précisément le moteur de l’orientation moléculaire 
qui est 2 l’origine de la biréfringence. 

D’un point de w e  mathématique, cette loi s’exprime comme une 
proportionnalité entre le tenseur des indices de réfraction et le tenseur des 
contraintes, le coefficient tensio-optique C étant lié essentiellement à la 
structure chimique des macromolécules m a  la polarisabilité des unités de 
répétition. 



56 J.-F. Tassin, N. El Kissi, B. Ernst, B. Vergnes 

On en déduit les relations suivantes : 

An sin 2~ = ~ C Z  
An cos 2x = C Ni 

qui montrent l’accessibilité à la contrainte tangentielle z et à la première 
différence des contraintes normales NI par ces mesures optiques. 

La loi tensio-optique s’applique raisonnablement sur des systèmes simples 
(homopolymères) 5 des températures suffisamment élevées par rapport à la 
transition vitreuse (quelque 20 “C) et lorsque les contraintes ne sont pas trop 
élevées de telle sorte que l’extension des chaînes reste très inférieure à l’extension 
maximale. Ces restrictions sont rarement rencontrées dans les situations d’intérêt 
pratique. 

Ces mesures ouvrent la possibilité de tests de lois de comportement dans des 
situations d’écoulement complexes et permettent donc de juger de leur 
robustesse. 

3.2.2. Les techniques de caractérisation de l’orientation moléculaire 

Des techniques puissantes, mais plus lourdes que la biréfringence par exemple, 
peuvent être utilisées pour caractériser l’état de déformation des chaînes 
macromoléculaires dans les écoulements. Leur utilisation a surtout pour objet de 
répondre à des questions de nature fondamentale : comment un écoulement agit- 
il sur une chaîne de polymère, quels sont les mécanismes moléculaires qui sont à 
l’origine de la relaxation ? 

Ces techniques sont appliquées à des écoulements simples de cisaillement ou 
élongationnels. 

Le dichroïsme infrarouge est, si l’on peut dire, à la partie imaginaire de l’indice 
de réfraction ce qu’est la biréfringence à sa partie réelle. En effet, à une longueur 
d’onde correspondant précisément à une bande d’absorption infrarouge, la partie 
imaginaire de l’indice de réfraction est non nulle. Si le matériau est isotrope, 
l’absorbance’ est indépendante de la direction de polarisation du champ 
électrique incident. Par contre, si les unités de répétition ne sont plus réparties 
aléatoirement, du dichroïsme apparaît, ce qui correspond à une absorbance qui 
dépend de la direction du champ électrique par rapport à une direction de 
référence de l’échantillon. 

L’explication est dqnnée sur la figure 2.15 où nous avons représenté le 
moment de transition M associé au changement du moment dipolaire électrique 
d’une unité de répétition lors d’une vibration particulière. L’absorbance 
élémentaire due au moment de transition ,de <ette unité s’écrit : 
a, = K(A4.E) = Kcos20 où 0 désigne l’angle entre M et E .  Pour l’ensemble de 
l’échantillon, il conviendra de prendre la valeur moyenne des c0s20 sur toutes les 
unités de répétition. I1 en résulte que, s’il existe une direction préférentielle 

+ + 2  

’ 
incidente et It l’intensité transmise. 

L‘absorbance est définie en spectroscopie par l’expression A = log &/It ,  où I, est l’intensiti. 
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Figure 2.15 : Principe d u  dichroïsme infrarouge. 

d’orientation, l’absorbance globale, obtenue pour un champ électrique parallèle 
à cette direction (A,,) sera différente de celle observée avec un champ électrique 
perpendiculaire ( A l ) .  Cet écart reflète la distribution des orientation des 
moments de transition au sein du matériau, et donc des molécules. 

Ces mesures sont simples à réaliser et permettent une caractérisation 
quantitative de l’orientation moléculaire à l’échelle des unités de répétition dans 
le matériau. Elles sont particulièrement utiles d’un point de vue industriel pour les 
procédés où l’étirage joue un rôle important (fils et films), mais apportent 
également des informations uniques d’ordre plus fondamental lorsqu’on 
considère des mélanges de polymères, des copolymères statistiques ou à blocs où 
cette technique permet de caractériser le comportement de chaque espèce 
contrairement aux mesures mécaniques qui ne peuvent être que globales. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues par des techniques 
de diffusion, particulièrement de diffusion de neutrons. Cette technique est la 
seule qui puisse apporter des informations sur l’anisotropie à différentes échelles 
spatiales, piiisqu’il est possible d’observer à la fois la déformation globale des 
chaînes macromoléculaires et également l’anisotropie à des échelles plus petites 
que la taille de la pelote. 

Cette technique, appliquée à des matériaux en masse, nécessite l’introduction 
d’un << contraste >) sous forme d’une fraction de chaînes deutérées (de l’ordre de 
5 à 10 % en poids), l’interaction entre le neutron et les noyaux des atonies étant 
dépendante de l’isotope considéré. I1 est alors possible d’observer, sur un 
détecteur sensible aux neutrons diffusés, la figure de diffusion. Les lignes d’iso- 
intensité diffusée sont des cercles si les macromolécules sont dans un état isotrope. 
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Figure 2.16 : Schéma de principe d’une exphence de dzf fs ion de neutrons. Pour fixer les 
idées, la taille d u  détecteur est typiquement de 2 m x 2 m et la distance détecteur-échantillon 
de 20 m. 

Par contre, un échantillon orienté conduira à l’observation d’ellipses à partir 
desquelles on détermine (entre autres) la taille des macromolécules suivant les 
directions principales. Ces informations sont particulièrement utiles pour tester la 
validité de modèles de déformation ou de relaxation. 

En symétrie iiniaxiale, une seule figure de diffusion est suffisante. Par contre, 
dans un écoulement de cisaillement, il est possible, après figeage de l’état 
d’orientation par trempe en dessous de la température de transition vitreuse, de 
caractériser l’anisotropie de la chaîne (et son orientation par rapport au repère du 
cisaillement) dans les trois plans principaux. 

Si la diffusion de neutrons reste la seule méthode applicable pour les systèmes 
amorphes, des mesures de diffraction des rayons X ont été réalisées avec le 
rayonnement synchrotron in sztu, en sortie d’extrudeuse, de façon à suivre 
l’apparition de la cristallisation induite par l’orientation moléculaire, apportant 
ainsi de nouvelles informations sur la transformation de inntériaux comme le film 
polyester. 
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4. Les principaux comportements des polymères 
fondus 

Nous présentons dans ce paragraphe les comportements généraux des polymères 
à l’état fondu, en nous limitant aux homopolymères ou copolymères statistiques, 
pour lesquels le matériau peut être considéré comme homogène à l’échelle des 
macromolécules. Nous laissons également de côté les modifications qui résultent 
de l’adjonction de charges. 

Le point le plus remarquable est lié au caractère universel de ces 
comportements, en ce sens qu’ils sont indépendants des détails de la structure 
chimique qui n’intervient que dans les préfacteurs des lois d’échelle et les valeurs 
absolues des grandeurs rhéologiques. Tous les comportements résultent donc de 
la physique de longues chaînes enchevêtrées et de leur dynamique. Ces aspects 
seront abordés plus loin. Nous allons nous attacher à l’influence de paramètres 
comme la masse molaire, la largeur de la distribution et la présence de 
ramifications. Sans couvrir la totalité des situations d’intérêt pratique, ces trois 
paramètres en représentent une grande partie. 

Nous distinguerons le comportement en régime linéaire (qui revient 
finalement à tester le matériau sur une large gamme de temps ou de fréquences 
mais sans modifier son état) et les comportements non linéaires (moins bien 
appréhendés encore à l’heure actuelle). 

4.1. Le régime linéaire 

4.1.1, L‘influence de la masse molaire 

I1 convient de comparer des matériaux à distribution étroite, correspondant à une 
même structure chimique. 

a) La viscosité limite qo 

La variation de ce paramètre avec la masse molaire est schématisée sur la 
figure 2.17 dans une représentation bilogarithmique. On y distingue deux 
régimes : 

pour des chaînes de masse inférieure à une certaine masse critique M, 
( M  < M J ,  la viscosité varie proportionnellement à la masse molaire soit 
q o = M ’ ;  

pour des chaînes plus longues ( M  > M,) , la viscosité varie nettement plus 
fortement avec la masse suivant la loi : qo = M3,4 ‘O,’. Cette très forte 
dépendance de la viscosité avec la masse implique, à titre indicatif, que si l’on 
double la longueur des chaînes, la viscosité est multipliée par un facteur 
supérieur à 10. 

Cette loi est suivie par une très grande variété de structures chimiques, pour peu 
qu’elles correspondent à ces chaînes flexibles. Des mesures de viscosité effectuées 
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Figure 2.1 7 : Influence de la musse molaire 
sur la viscosité limite. 

log J: 

b 

M ;. log M 

Figure 2.18 : Influence de la masse molaire 
sur la cornplaisance ilastique limite. 

avec des chaînes extrêmement longues montrent que l’exposant possède une très 
légère tendance à diminuer dans ce cas, sans pour autant atteindre 3 . 

La masse critique Mc dépend fortement de la structure chimique du 
polymère, variant de quelques 1 O00 g.mol-’ (PET, polybutadiène) à quelques 
10 O00 g.mol-’ (polystyrène...). On attribue le changement de régime (qui dans la 
réalité correspond à une transition douce entre les deux comportements) à 
l’apparition d’enchevêtrements entre les chaînes. On peut considérer que M, = 2 
Me où Me représente la masse moyenne entre enchevêtrements. 

En pratique, les polymères utilisés industriellement correspondent à une 
situation où les chaînes sont enchevêtrées. 

8 

b) La complaisance élastique limite 

Ici encore, on observe deux régimes schématisés sur la figure 2.18. Aux plus faibles 
masses ( M  < M,), la complaisance J,“ est proportionnelle à la masse, alors qu’aux 
masses plus élevées, la complaisance devient indépendante de la longueur de la 
chaîne. 

La transition est observée pour des masses critiques Mc qui sont supérieures à 
la masse M, définie plus haut (pour une structure chimique identique), puisque 
correspondant à environ 5 à 7 enchevêtrements par chaîne. 

I1 résulte des deux observations précédentes que le temps terminal augmente 
fortement (lorsque les chaînes sont enchevêtrées) avec la masse molaire (M3,4).  
Les spectres viscoélâstiques se caractérisent donc par un plateau caoutchoutique 
d’autant plus long et donc marqué que les chaînes sont longues. 

L’esposant 3 correspond i la prévision de la tliforie de reptation qui sera décrite plus loin 
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Figure 2.19 : Modules dynamiques G' et G" en fonction de la fréquences pour 3 iopolymères 
statistiquu de t p e  SBR n 26 % de styrtne. Masses molaires : 130 000, 230 000, 
430 O00 g. mol - . Y 
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Figure 2.20 : Normalisation des courbes de la figure 2.19 montrant l'univmsalité des modules 
dynamiques en fonction de la fréquence. 

cj L'allure des modules G'  et G" 

Un exemple d'influence de la masse molaire sur les modules G' et G" est donné sur 
les courbes de la figure 2.19. On notera qu'à quelques détails près dont la raison 
apparaîtra plus loin, l'allure des courbes est << universelle ». En effet, une très 
bonne superposition des données est obtenue après une normalisation des 
modules (par la valeur G",,,) et des fréquences (par la fréquence associée à G",,,, 
appelée ici O,,,), comme on peut le constater sur la figure 2.20. 

I1 est également instructif d'observer l'allure de la viscosité complexe en 
fonction de la fréquence, représentée pour les mêmes matériaux sur la figure 2.21. 

I1 apparaît que si les viscosités des trois produits sont très différentes à basse 
fréquence (et suivent la loi en M ' ), les courbes se rejoignent rapidement et 
montrent la même dépendance en fréquence (= d8). 

C'est donc à basse fréquence que prédomine l'influence de la masse molaire 
sur la viscosité. 

3 4  
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Figure 2.21 : Viscositi complexe * en fonction de la fréquence pour les mêmes matériaux. 

4.1.2. L'influence de la largeur de la distribution 

Elle est particulièrement bien mise en évidence lorsqu'on compare des matériaux 
possédant une même masse moyenne en poids mais des largeurs de distribution 
différentes. Nous donnons, à titre d'exemple sur la figure 2.22, les courbes 
maîtresses des modules G' et G" correspondant à un produit à distribution étroite 
(N) et un produit de même nature chimique à distribution plus large (W), mais à 
masse molaire moyenne en poids voisine. 

On remarque que le plateau en G' apparaît nettement plus incliné et la largeur 
du pic de G"(o) plus importante pour le matériau à distribution large. Ceci est 
bien illustré sur la figure 2.23 où le module G" est porté en fonction de la pulsation 
réduite. On constatera cependant que le module au plateau (proportionnel à 
l'aire sous les courbes) est indépendant de la largeur de la distribution. 

L'allure de la viscosité complexe en fonction de la fréquence est également 
sensible à ce paramètre moléculaire. On note sur la figure 2.24 que le produit à 
distribution large possède une viscosité limite très proche (peut-être légèrement 
supérieure) de celle du matériau à distribution étroite. Par contre ce dernier quitte 
c< brutalement >> le plateau de viscosité alors que la chute est beaucoup plus douce 
pour le produit à distribution large. Ici encore, à haute fréquence, les deux 

La viscosité limite apparaît liée à la masse molaire moyenne en poids M, , ce 
qui a été particulièrement bien établi sur des mélanges bimodaux d'homopolymè- 
res à distribution étroite. 

La viscosité étant peu affectée par la largeur de la distribution dans l'exemple 
choisi, les différences majeures à basse fréquence résident dans l'élasticité limite 
J,". La figure 2.25 illustre sur les deux matériaux précédents le résultat d'une 
expérience de fluage recouvi-aiice conduite sous la même contrainte (qui reste 
dans le domaine linéaire). 

matériaux ne sont pas différenciés. - 
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Figure 2.22 : InJluence de la largeur de lu distnbution _ _  sur les modules dynamtques : 
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Figure 2.23 : Représentation semi-logarithmique de G"(w) montrant l'augmentation de 
la largeur du spectre de relaxation en présence d'un échantillon à distribution large. 

Les deux pentes très voisines dans la phase de fluage illustrent l'identité des 
viscosités limites TO. Par contre, la recouvrance est nettement plus marquée dans 
le cas du produit à distribution large. 
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Figure 2.24 : Influence de la largeur de la distribution sur la viscosité complexe 
fonction de la fréquence pour les mêmes matériaux. 
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Figure 2.25 : Influence de la largeur de la distribution sur l'élasticité, illustrée par une 
expérience de fluage-recouvrance. 

Un effet très spectaculaire sur le comportement de J," pour des mélanges 
bimodaux d'homopolymères à distribution étroite mérite d'être cité. En effet, 
introduisons dans une matrice de chaînes courtes (mais déjà suffisamment 
enchevêtrées), une fraction croissante de chaînes longues. Pour les deux 
composants pris isolément, la complaisance J," est indépendante de la masse donc 
identique. On pourrait penser naïvement qu'il en est de même pour les mélanges. 
Expérimentalement, on constate que la complaisance des mélanges passe par un 
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Figure 2.26 : Comparaison qualitatiue de la uiscosité limite de polymères en étoiles et de 
chaînes linéuires. 

maximum très prononcé (facteur 100 environ !) pour des teneurs de l’ordre de 
5 à 10 % en grandes chaînes. Tout se passe donc comme si, alors que la viscosité 
limite est peu affectée dans ce cas par les grandes chaînes, ces dernières agissent 
comme de véritables ressorts à l’intérieur du matériau en écoulement. 

D’un point de vue quantitatif, il est admis, que dans un produit à distribution 
large, la complaisance J,“ varie comme une puissance élevée du rapport 

1 f n n \ 3 - 5 \  

4.1.3. L’influence de la présence de ramifications 

Les difficultés de synthèse et de caractérisation soignée d’un polymère ramifié font 
utiliser des polymères en étoile, présentant un nombre et une longueur de bras 
bien définis, comme matériaux modèles pour l’étude de ce paramètre. On peut 
alors comparer les propriétés d’un linéaire à celles d’une étoile de même masse 
molaire. 

La figure 2.26 compare qualitativement les viscosités limites de polymères 
linéaires ou en étoile à 3 ou 4 branches. Deux régimes apparaissent. 

Pour des masses peu élevées, la viscosité du linéaire est supérieure à celle de 
l’étoile de même masse alors que l’inverse est observé aux fortes masses. On note 
également que le croisement intervient pour des masses d’autant plus élevées que 
le nombre de bras est important, montrant ainsi l’importance de la longueur du 
bras, davantage que celle de la masse totale de la macromolécule. 

On note également que le comportement de la viscosité des étoiles en fonction 
de leur masse ne peut être assimilé à une loi puissance mais montre une croissance 
quasi exponentielle de la viscosité. On obtient en effet une loi qui s’écrit: 

‘lo = (F)  Nbrns e x p ( v x )  oii Nbras désigne le nombre de monomères par bras, 
Nbras 1/2 
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Ne le nombre moyen de monomères entre enchevêtrements et v un paramètre 
déterminé expérimentalement et voisin de 0,6 quelle que soit la structure 
chimique de la chaîne. Pour des grandes longueurs de bras, c’est la dépendance 
exponentielle qui domine. 

Le comportement observé aux faibles masses molaires s’explique par la 
diminution du volume occupé par une étoile par rapport au linéaire de meme 
masse. En effet, le point de ramification impose une contrainte supplémentaire sur 
la répartition des segments qui ne peut aller que dans le sens d’une diminution de 
la taille. Cet effet est d’autant plus marqué que le nombre de bras de l’étoile 
augmente. 

Le changement de régime apparaît lorsque les bras deviennent suffisamment 
enchevêtrés (environ 5 enchevêtrements par bras). Une analogie de comporte- 
ment peut être faite entre un tas de branches ramifiées (chêne) et l’équivalent 
linéaire (saule pleureur). I1 est largement plus facile d’extraire du tas une branche 
de saule qu’une branche de chêne. On ressent également le fait que plus les 
ramifications sont longues et nombreuses, plus difficile est la tâche. 

La complaisance élastique limite est également très sensible à la présence de 

, où v ramifications. Dans le cas des étoiles, il est bien établi que J: =v- %ras 

ND 
désigne le même coefficient que plus haut, dont la valeur 0,6 est, ici encore, peu 
sensible à la nature chimique du polymère. 

I1 en résulte une élasticité d’autant plus marquée que les bras de l’étoile sont 
enchevêtrés, contrairement aux homologues linéaires. 

Le temps terminal est, comme la viscosité, fortement dépendant de la longueur 
des bras. La loi se déduit des variations de Je  et de qo avec ce paramètre et s’écrit : 

L’allure des modules G’ et G“ en fonction de la fréquence se différencie 
nettement de celle des chaînes linkaires, particulièrement lorsque la longueur des 
bras devient importante, comme on peut le constater sur la figure 2.27. 

On constate que G” possède, sur toute une zone de fréquences comprises entre 
celles associées à son maximum et à la zone terminale, une pente assez faible. Ces 
remarques traduisent l’existence de processus de relaxation s’étalant sur une très 
large gamme de temps entre le plateau et la zone terminale. Ce phénomène n’est 
pas aussi marqué dans les linéaires à distribution large. 

Les polymères en étoiles sont évidemment des systèmes modèles, mais on 
retrouve sur des polymères industriels ramifiés, comme des polyéthylènes 
quelques similitudes. En particulier, ce sont avant tout les ramifications longues 
(polyéthylène basse densité ou PEBD) qui augmentent les temps terminaux, la 
viscosité ou la complaisance élastique limite. Cependant, la polymolécularité des 
échantillons masque souvent les particularités des espèces linéaires ou fortement 
ramifiées. Ainsi, l’allure des modules dynamiques d’échantillons présentant des 
ramifications longues peut être très voisine de celle d’un linéaire à distribution très 
large (polyéthylène haute densité). 
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Figure 2.28 : Comparaison entre les viscosités complexes d 'un  polymère linéaire 
(26SBR25OW) et d 'un  polymère en étoile (26SBR22OW(E)). 

La signature la plus classique réside dans la comparaison des viscosités 
complexes. Sur la figure 2.28, nous comparons la viscosité complexe d'un 
polymère en étoile à trois branches avec celle du linéaire de même nature et de 
même masse molaire. On note le comportement très rhéofluidifiant du polymère 
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étoilé. Ce phénomène est encore plus accentué avec les polymères ramifiés. En 
particulier, on reconnaît souvent un polyéthylène basse densité à la forte viscosité 
observée aux basses fréquences et à sa diminution forte et rapide quand la 
fréquence augmente, comme on peut le constater quelques pages plus loin sur la 
figure 2.30 qui compare un PEBD et un PEHD (polyéthylène haute densité). 

4.1.4. Conclusions sur l’influence des paramètres moléculaires 

La rhéologie dans le domaine linéaire apparaît comme une technique très sensible 
à la masse molaire du matériau, à la distribution des masses et éventuellement à la 
présence de ramifications. La rhéologie peut alors se transformer en technique 
analytique au sens physico-chimique du terme. Lorsque les préfacteurs 
caractéristiques de la structure chimique ont été déterminés, il devient possible 
d’effectuer la démarche inverse qui consiste à caractériser la distribution des 
masses molaires à partir des données rhéométriques. Des méthodes efficaces pour 
les chaînes linéaires ont été proposées récemment. Des logiciels sont d’ores et déjà 
commercialisés, rendant cette possibilité accessible à un large public. Leur qualité 
et leur champ d’application sont amenés à s’améliorer dans les prochaines années. 
La rhéométrie est en particulier plus sensible à de faibles fractions de fortes masses 
que la chromatographie d’exclusion stérique et trouve tout son intérêt pour les 
polymères non solubles dans les solvants organiques classiques à température 
ambiante comme pour les polyéthylènes, polypropylènes ... 

4.2. Le régime non linéaire 

La variété de tests, la différence de comportements entre le cisaillement et 
l’élongation uni- ou multi-axiale ainsi que les difficultés expérimentales rendent ce 
domaine largement moins exploré que le précédent, bien que son intérêt soit au 
moins aussi important en pratique. Nous nous limiterons au régime stationnaire et 
au comportement lors de tests de démarrage aussi bien en cisaillement qu’en 
élongation. Le régime non linéaire se caractérise également par la présence 
d’effets élastiques, dont nous décrirons quelques particularités. 

4.2.1. Le cas du cisaillement 

a) Le régime stationnaire 

L’étude de l’évolution de la contrainte en fonction du taux de cisaillement 
requiert en général l’utilisation de différents rhéomètres si un très large domaine 
veut être exploré. Le comportement aux faibles gradients de vitesse est 
classiquement étudié à l’aide de tests de fluage pratiqués sur un rhéomètre à 
contrainte imposée. On couvre alors la gamme < 10-‘s-l . Ce type de 
rhéomètre ou mieux un rhéomètre à déplacement imposé permet de caractériser 
le régime stationnaire jusqu’à quelques s-’. La limite supérieure n’est en général 
pas liée au rheomètre en lui-même mais à la réaction des échantillons, qui 
montrent une surface fortement perturbée lorsqu’ils ne sont pas éjectés, rendant 

s-’ < 
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Figure 2.29 : Allure typique de la variation de la viscosité avec le taux de cisaillement pour 
un Poiywu3-e fondu. 

les mesures totalement invalides. I1 convient alors d'utiliser un rhéomètre 
capillaire, seul équipement permettant d'atteindre des gradients de vitesse de 
l'ordre de lo4 s-'. I1 convient évidemment de surveiller l'aspect du jonc en sortie 
dont certains défauts peuvent évoquer glissement à la paroi, instabilités amont, 
rendant encore une fois les mesures de perte de charge en fonction du débit 
inexploitables en terme de viscosité en fonction du taux de cisaillement. 

L'allure typique du comportement d'un polymère fondu est représentée sur la 
figure 2.29. 

On distingue un plateau newtonien aux faibles vitesses, dont la viscosité 
correspondante qo est évidemment la même que celle qui est mesurée en régime 
linéaire. La viscosité diminue ensuite pour atteindre très souvent un comporte- 
ment de type loi puissance (c'est-à-dire une droite dans une représentation biloga- 
rithmique) aux plus forts gradients. On n'observe pas de plateau de viscosité à très 
fort gradient avec ce type de fluide. 

Une loi très prisée pour ajuster ce type de courbe (nécessaire pour introduire 
le comportement des polymères dans les logiciels dédiés à des procédés de mise en 
forme) est la loi de Carreau-Yasuda qui contient 4 paramètres ajustahles et s'écrit : 

n - 1  

La signification physique des paramètres qo, n et y, est immédiate, le paramètre a 
agit essentiellement sur la courbure dans le changement de régime entre le 
plateau newtonien et la loi puissance. 
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Figure 2.30 : Viscoszté complexe 11% en fonction de la fréquence et uiscositk mesurée en 
rhéométne capillaire pour le polymère 26SBR130 à 75 "C. 

b) La loi de Cox-Metz 

L'allure de la courbe q(Y,) est très voisine de celle de T*(o) bien qu'elles 
correspondent à deux modes de sollicitations très différents. La similitude dépasse 
le caractère qualitatif. En effet, dans de nombreux cas (homopolymères, 
copolymères statistiques, mélanges compatibles), on note une très bonne 
coïncidence entre la viscosité en régime permanent r\(Y) et la viscosité complexe 
en régime dynamique lorsque O = r. Un exemple est illustré sur la figure 2.30. 

Bien que dénuée de tout fondement théorique, l'applicabilité de cette loi est 
fort utile en pratique, les mesures linéaires étant plus simples à conduire. I1 faut 
cependant noter qu'il existe des contre-exemples dans les polymères fondus 
comme dans d'autres secteurs. 

c) L'influence des paramètres moléculaires 

Masse molaire 

Nous S ~ V O I I S  déjà que la masse molaire agit sur la viscosité qo et le taux de 
cisaillement critique Y, (inversement proportionnel à un temps de relaxation). 
Lorsque les données y(?) sont renormalisées pour s'affranchir de l'effet de ces 
deux grandeurs, on observe une courbe maîtresse, caractéristique du comporte- 
ment d'un polymère Ci distribution étroite. I1 en résulte qu'un changement de la 
longueur de la chaîne n'affecte que les paramètres 770 et r, et en particulier ne 
modifie pas la coiirbiire au voisinage du changement de régime, ni l'exposant de 
la loi puissance. La pente dans le domaine de la loi puissance est de l'ordre de 
- 0,85 pour des polymères à distribution étroite. 



2 - De la macromolécule aux matières plastiques 71 

i o 5  

n 

m % i o 4  
v 

3 t \ 

t \-,=I y--.% 

+ PE basse densité 
--a-- PE linéaire basse densité 

i o 2  
10.~ io- ’  i o o  i o ’  i o 2  i o 3  

taux de cisaillement (SI) 

Figure 2.31 : Comparaison de la viscosité d’un PEBD (rumajïé} et d’un PEBDL (linéaire} a 
160 “C. 

On notera, en revenant sur la figure 2.21 et en appliquant la loi de Cox-Merz, 
que lorsque le taux de cisaillement devient suffisamment élevé, les différences de 
viscosité qui existaient à bas gradient sont gommées. 

Largeur de la distribution 

La polymolécularité du polymère affecte fortement l’allure de la courbe 
d’écoulement. Une fois les données normalisées par la viscosité newtonienne, on 
constate que, lorsque la distribution des masses molaires est plus large, la liscosité 
quitte le plateau newtonien à des gradients d’autant plus bas, et que la diminution 
de viscosité avec le taux de cisaillement est d’autant plus lente. Ce comportement 
s’interprète aisément par l’existence de temps de relaxation longs, caractéristiques 
des chaînes les plus longues. 

Un exemple de ci: comportement est illustré par les viscosités complexes d’un 
produit large et d’un produit étroit sur la figure 2.24. 

I1 faut également noter que l’élargissement de la largeur de la distribution est 
bénéfique en tertne de facilité de mise en œuvre. En particulier, les défauts 
d’extrusion sont repoussés vers des gradients plus élevés. 

Présence de ramifications 

L’allure de la courbe d’écoulement d’un polymère ramifié est assez proche de 
celle d’un produit à distribution très large. En particulier, on constate, outre une 
viscosité très élevée à bas gradient, un plateau newtonien relativement court. Un 
exemple de comparaison entre un PEBD et un PEBDL est donné sur la figure 2.31. 
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Figure 2.32 : Allure de la viscosité transitoire lors d‘un cisaillement à 7 iniposé. 

On pourra aussi comparer les viscosités complexes d’un polymère en étoile et de 
son homologue linéaire données sur la figure 2.28. 

d) Le régime transitoire 

Nous limiterons notre attention à l’expérience de croissance des contraintes qui 
consiste à appliquer un taux de cisaillement constant à un échantillon et à observer 
l’évolution de la contrainte tangentielle notée ~ ‘ ( t , ? ) ) ,  ou de la viscosité notée 
ri+( t,?). L’évolution typique observée pour les polymères fondus (ou les solutions 
concentrées sur lesquelles les expériences sont plus faciles à réaliser) est donnée 
schématiquement sur la figure 2.32. À basse vitesse, on note une croissance lente 
de la viscosité, caractéristique d’un fluide viscoélastique possédant des temps de 
relaxation très longs, puis l’atteinte d’un régime stationnaire. Le comportement à 
très basse vitesse peut être entièrement décrit par la théorie de la viscoélasticité 
linéaire. 

Quand le taux de cisaillement augmente, on note pour des déformations 
relativement modérées (de l’ordre de 200 %) l’apparition d’un dépassement de 
contrainte (ou de viscosité) avant de redescendre à l’état stationnaire. Ce 
phénomène est d’autant plus marqué que le gradient de vitesse augmente. I1 se 
produit à des temps d’autant plus courts, mais la déformation associée au 
maximum de contrainte tend à augmenter légèrement. 

Ce pic, parfois appelé pic élastique, ne doit pas être associé à une quelconque 
manifestation de thixotropie. I1 est caractéristique du comportement 
viscoélastique non linéaire des fluides polymères. Schématiquement, on peut 
considérer que le cisaillement appliqué à l’échantillon contribue aux premiers 
instants de la déforniation 2 une extension partielle des chaînes. Lorsque les 
contraintes augmentent fortement, les chaînes tendent à <c glisser )) les unes par 
rapport aux autres de façon soudaine, générant cette chute de viscosité. Tout 
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revient à dire que la déformation qu’elles voient devient alors inférieure à la 
déformation macroscopique, avant que s’établisse un régime permanent où la 
notion de déformation n’a plus d’intérêt. 

4.2.2. Le cas de I ’élongation uniaxiale : rhéométrie élongationnelle 

La caractérisation soignée du comportement des polymères fondus en élongation 
nécessite des rhéomètres spécifiques, bien que des accessoires soient proposés sur 
les rhéomètres rotatifs de cisaillement ou que des dispositifs d’étirage soient 
adaptables en sortie de filière d’un rhéomètre capillaire. Ces rhéomètres doivent 
appliquer une vitesse de déformation 6 constante, définie par E = 1 d L  où L 
désigne la longueur de l’échantillon à l’instant t. I1 est donc nécessaire, si 
l’échantillon est étiré entre une extrémité fixe et un mors mobile, que ce dernier 
se déplace à une vitesse croissant exponentiellement dans le temps de telle sorte 
que le taux d’étirageg h s’écrive h = exp(Èt). Dans ce type d’équipement, les taux 
d’étirage sont toujours limités par la distance que peut parcourir le mors mobile, 
et le régime stationnaire peut ne pas être atteint. Un autre type d’équipement, 
développé dans les années 1970 par Meissner repose sur l’étirage entre rouleaux 
tournant à vitesse constante d’un échantillon dont la longueur étirable reste fixe. 
La déformation n’est alors plus limitée géométriquement. Par contre, la difficulté 
de ce genre d’expérience réside dans le contrôle de l’homogénéité de la 
déformation, ce qui nécessite une homogénéité stricte de la température au sein 
de l’éprouvette, des échantillons préparés avec soin et exempts de défauts 
ainsi qu’un moyen de contrôle en cours de traction ou a posteriori de la 
déformation. Ces expériences sont donc plus délicates que leurs homologues en 
cisaillement. 

Nous décrirons dans un premier temps la réponse en régime transitoire, le 
régime stationnaire apparaissant comme la limite aux temps longs. 

L’allure des courbes de croissance des contraintes ou de la viscosité 
est donnée sur la figure 2.33. On constate, 

lorsque les expériences sont réalisées à très basse vitesse, une croissance lente de la 
viscosité élongationnelle dont la pente diminue lentement au cours du temps pour 
atteindre l’état stationnaire. Lorsque cette dernière augmente, on note un 
renforcement des contraintes, (parfois appelé strain hardening), qui apparaît 
d’autant plus tôt que la vitesse est élevée. On peut donc considérer que 
l’échantillon durcit temporairement sous élongation. Lorsque le taux 
d’élongation augmente, on observe une incurvation de la courbe et l’observation, 
généralement brève, d’un état stationnaire qui précède souvent de peu la rupture 
de l’échantillon. I1 est important de bien intégrer le fait qu’une vitesse de 
déformation de 1 s-l correspond à un doublement de la longueur de l’échantillon 
chaque seconde ! I1 s’agit donc de conditions de déformation très <c violentes >) en 
comparaison du cisaillement. 

+ ( ”  E éiongationnelle qel t ( t ,  E ) = 0 E 

La déformation au sens élongationnel est définie par E = In@). I) 
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Fipre 2.33 : Allure de la viscosité élongationnelle transitoire. 

Le phénomène de renforcement des contraintes est fréquent mais non 
systématique. Son amplitude dépend des temps de relaxation du polymère via la 
distribution des masses molaires. I1 semble que la présence de fractions de fortes 
masses (soit volontairement ajoutées, soit dues aux conditions de synthèse) 
favorise ce phénomène au même titre que la présence de ramifications longues 
conirne dans les polyéthylènes basse densité. L’expérience montre également que 
la présence d’un renforcement marqué des contraintes conduit à une déformation 
homogène de l’échantillon. 

Le comportement en régime stationnaire est plus délicat à caractériser, compte 
tenu de la rupture fréquente des échantillons. Cependant, il est à peu près clair 
que la présence de ramifications longues, ou celle de fractions de forte masse dans 
la distribution conduisent à une viscosité élongationnelle en régime stationnaire 
qui passe par un maximum plus ou moins marqué, alors que la viscosité en 
cisaillement suit un comportement rhéofluidifiant. 

Ce maximum de la viscosité élongationnelle favorise la stabilité des étirages. En 
effet, supposons qu’une striction apparaisse sur le fil. En ce point, la contrainte est 
plus élevée, ce qui engendre une vitesse de déformation plus grande. Cependant, 
la viscosité élongationnelle augmentant avec la vitesse, cette portion d’échantillon 
apparaît plus << dure ». La déformation se propage alors aux autres parties de 
l’éprouvette, évitant la rupture de l’échantillon. 

4.2.3. Manifestations de l’élasticité des fluides polymères 

Les polymères fondus sont des fluides élastiques : l’étude du régime linéaire nous 
a montré par exemple que l’échantillon recouvrait partiellement ses dimensions 
lors de la suppression de la contrainte de fluage et qu’il existait une complaisance 
élastique limite. En régime non linéaire, l’élasticité du fluide conduit à des 
manifestations spectaculaires comme le gonflement en sortie de filière dont 
l’existence a été mentionnée plus haut. 
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Figure 2.34 : Représentation schématique de l’qfet Weissenberg des fluides élastiques. 

Une autre manifestation remarquable est l’effet Weissenberg (Figs. 2.34 
et 2 .35) ,  qui correspond à la montée du fluide viscoélastiqiie le long d’un barreau 
en rotation dans le fluide, alors que les forces inertielles qui prédominent dans les 
petites molécules tendent à créer un vortex. 

L’élasticité du fluide peut être caractérisée par la mesure des différences 
des contraintes normales et particulièrement de la première différence des 
contraintes normales Ni = 011 - o~~ où cl1 et 0 2 2  sont les contraintes normales 
s’exerçant dans les directions de la vitesse et du gradient respectivement. Ni 
s’obtient par la mesure de la force s’exerçant selon l’axe de rotation (et donc 
perpendiculairement au plan) en géométrie cône-plan. Schématiquement, 
l’existence de cette force peut se voir comme le résultat de l’alignement 
des chaînes macromoléculaires selon les lignes de courant. I1 en résulte 
une force de rappel élastique qui (<sert >> le cône et qui produit une poussée 
verticale, un peu comme lorsqu’on cherche à serrer dans sa main un objet 
conique. 

La relation entre l’existence de cette force normale et l’orientation des chaînes 
se perçoit bien au travers de la deuxième loi tensio-optique. En effet, la 
biréfringence est, comme nous l’avons vu, liée à la déformation des chaînes et la 
seconde loi tensio-optique montre que Ni, à biréfringence donnée, augmente avec 
le degré d’alignement. Une autre façon de considérer cette élasticité revient à 
représenter une chaîne macromoléculaire dans un écoulement comme un haltère 
élastique, c’est-à-dire deux sphères séparées par un ressort. Le frottement, donc le 
caractère visqueux, est concentré sur les sphères alors que l’élasticité est 
représentée par le ressort. 
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Figure 2.35 : Eflet Weissenberg réel d 'un  fluide très élastique cfluide de Boger). L a  fomze d u  
fluide autour d u  bawenu évolue dans le temps sous l'gfet combiné des effets élastiques, de la 
gravité et de la tension superjïcielle. (Cliché Polymères, Colloïdes et IntHaces, Université d u  
Maine). 

gradient 
axe 2 

+- 
F2 /I 

> b 

axe 1 
+ vitesse 
F1 

Figure 2.36 : Représmtcitzon schémataque de l'omgane des forces normales. 

Le dessin de la figure 2.36 montre bien l'existence de projections différentes 
des forces élastiques agissant sur les sphères selon les axes 1 et 2 du repère lié au 
cisaillement. Plus l'alignement en direction de la vitesse est prononcé, plus grande 
est Ni, essentielleinent proportionnelle a Fi - F2. 

En régime stationnaire, Ni augmente avec le taux de cisaillement. Dans la 
limite des bas gradients Ni augmente comme y' alors qu'un comportement en y" 
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avec m < 2 est observé aux vitesses plus élevées. L’équivalent de la loi de Cox-Merz 

existe également pour Ni. En effet, on note que 2- = $ pour w = 9 .  L’accord 

est cependant moins bon que celui obtenu pour la viscosité surtout aux forts 9.  

G‘ 
w2 Y 

5. Aspects moléculaires du comportement 
rhéologique 

Nous avons jusqu’à présent décrit les principales caractéristiques du 
comportement rhéologique des polymères fondus en mettant en évidence les 
relations entre les grandeurs rhéologiques et les paramètres moléculaires. Nous 
allons maintenant donner quelques éléments de compréhension de ces 
comportements basés sur une vue moléculaire de ces systèmes de grandes chaînes. 

5.1. Les polymères en masse 

Considérons une chaîne macronioléculaire, linéaire, suffisamment flexible pour 
pouvoir être représentée, en première approximation, par une succession de n 
segments de longueur 6, tous identiques, tels que la gosition spatiale d’un segment 
soit indépendante de celle du segment précédent’ . La répartition des segments 
suit la statistique d’une marche aii hasard. I1 e; résulte par exemple que la distance 
entre les extrémités de la chaîne s’écrit <%> = n6* oii < > désigne une valeur 
moyenne sur un grand nombre de chaînes identiques. La chaîne apparaît donc 
très repliée sur elle-même ; on parle d’une conformation en pelote statistique. Si 
l’on considère la densité de segments, d, à l’intérieur du volume occupé par la 
chaîne, il est facile de montrer que d = 1,2 = n , c’est-à-dire que d 

diminue lorsque la longueur de la chaîne augmente. 
Un polymère en masse dans l’état fondu est constitué de telles chaînes qu’il faut 

s’imaginer comme animées d’une dynamique interne très rapide, liée à des tem- 
pératures supérieures à la température de transition vitreuse. L’orientation d’un 
segment par rapport au précédent change donc rapidement, et ces mouvements 
rapides vont permettre à la chaîne de se déplacer. Lorsque les chaînes deviennent 
suffisamment longues, elles s’interpénètrent nécessairetnent puisque la densité 
macroscopique du matériau reste constante. I1 en résulte que les déplacements 
d’une chaîne deviennent particulièrement gênés par la présence des chaînes 
voisines situées dans le volume occupé par la chaîne considérée. Cette gêne, essen- 
tiellement topologique à son origine, provient de l’impossibilité pour une chaîne 
de se déplacer en sectionnant une chaîne voisine. On dit alors que les chaînes sont 
enchevêtrées, et on désigne par le mot (< enchevêtrement >> ces gênes locales. 

n - 1 / 2  

>) 1 

l o  Cette hypothèse peut paraître ti-ès forte et semble ignorer les angles de valence, les 
conformations ... I1 n’en est rien et, moyennant une adaptation du nombre et de la longueur des 
segments par rapport au monomère, toute chaîne suffisamment longue peut se ~-ainrnri- i cette 
description. 
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Pour que les enchevêtrements apparaissent, il est nécessaire d’atteindre une 
certaine longueur de chaîne qui dépend des détails de la structure chimique. 
L’existence d’enchevêtrements induit des conséquences importantes sur le 
comportement rhéologique, en particulier l’apparition d’un plateau pour le 
module G‘ dans une zone de fréquences intermédiaires entre la transition vitreuse 
et la zone terminale proprement dite et un changement de régime dans la 
variation de la viscosité avec la masse molaire (q = M -+ 1 = M3,4). 

Les enchevêtrements peuvent donc être considérés, dans une certaine zone de 
fréquences, comme agissant de la même façon que des points de réticdation. 
L’écoulement qui se produit aux temps plus longs ou aux fréquences plus basses 
montre le caractère temporaire de cette gêne. L’analogie avec des points de 
réticulation temporaires a conduit à définir une masse moyenne entre 
enchevêtrements au mêiiie titre qu’on peut parler d’une masse moyenne entre 
points de réticulation dans les réseaux de polymères. La masse entre 
enchevêtrements Me se déduit du module au plateau caoutclioutique par : 

Me = 4pRToù p est la masse volumique du polymère, R la constante des gaz 

parfaits et T la température absolue11. 
Un second aspect, important pour la compréhension des propriétés élastiques des 
polymères fondus, réside dans l’origine de leur élasticité. Considérons une chaîne 
de polymère isolée et cherchons, en maintenant une extrémité fixe, à étirer la 
chaîne pour placer l’autre extrémité à une distance r de la première. Ceci est 
rendu possible par le repliement important de la chaîne et implique une 
diminution de l’entropie de la chaîne (avec la vision statistique de l’entropie). I1 
en résulte l’apparition d’une force qui s’écrit : 

5 GN 

3k,T 
f = - -  r 

<R;> 

où k,  est la constante de Boltzmann. Cette expression montre que la chaîne se 
comporte comme un ressort dont la constante de raideur est proportionnelle à la 
température et inversement proportionnelle à la longueur de la chaîne. I1 en 
résulte que toute extension de chaîne, telle qu’on peut par exemple la rencontrer 
dans des écoulements, générera une force de rappel élastique. 

5.2. La modélisation de la dynamique 

5.2.1. Les chaînes non enchevêtrées 

Un niodèle simple et performant pour décrire la dynamique des chaînes non 
enchevêtrées est celui proposé par Rouse. Une chaîne est alors représentée par 
une succession de N+ 1 billes et de N ressorts, suggérant des contributions 
d’origine visqueuse ou élastique (Fig. 2.37). Le mouvement de la bille i est affecté 

l 1  i,e préfacteur 4/5 est fréquemment omis, par analogie avec les réseaux. 
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chaîne “réelle” 

chaînedeRome . b& 

exercées par les 
ressorts voisins 

Figure 2.37 : Représentation d’une chaine de Rouse. 

par son frottement visqueux et les forces de rappel engendrées par les deux 
ressorts situés de part et d’autre. 

Le mouvement de la chaîne se décrit par une série de Nmodes normaux, qui 
contribuent tous avec le même poids à la contrainte totale. À chaque mode est 
associé un temps de relaxation. Le temps de relaxation le plus long z1 s’écrit 

TI = ~ où Co désigne un coefficient de friction à l’échelle d’un monomère, 

n le nombre de monomères et b la longueur d’un monomère. Cette expression 
montre que le temps de relaxation le plus long est indépendant du nombre total 
de modes N. 

Le mode de relaxation correspondant est associé à la diffusion du centre de 
gravité de la chaîne. 

Les autres modes correspondent à des mouvements d’autant plus locaux et 
des temps d’autant plus courts que l’indice du mode est élevé (montrant une 
analogie avec les modes d’une corde vibrante). Des schémas sont donnés sur la 
figure 2.38. 

Cette théorie fait donc 

apparaître une distribution de temps de relaxation. La zone terminale est atteinte 
pour des temps de l’ordre ou supérieurs au temps le plus long 71. En deçà, les 
autres modes contribuent à la réponse viscoélastique et conduisent à une 
augmentation de G‘ et G” avec la fréquence qui suit une loi en O*’*. 

Le comportement des polymères fondus non enchevêtrés est relativement bien 
décrit par cette théorie, tant que les échelles de fréquences ne font pas appel à des 
mouvement moléculaires locaux, caractéristiques de la transition vitreuse. 

2 2  

67c k,T 

z 
Le temps de relaxation du mode p s’écrit z = 

P p 2 ‘  
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mode 1 

mode 2 

Figure 2.38 : Représentation schématique des premiers modes de Rouse. 

5.2.2. Les chaînes enchevêtrées 

a) Le modèle du tube 

La modélisation passe nécessairement par la prise en compte des effets dus aux 
enchevêtrements. Considérons une chaîne d’un polymère fondu, placée au sein 
d’une matrice d’autres chaînes qui génèrent ainsi un certain nombre d’obstacles. 
Supposons, pour simplifier, que les chaînes sont fixes à l’exception de la chaîne 
qu’on cherche à observer (Fig. 2.39). 

La présence des obstacles entrave le mouvement de la chaîne qui ne peut se 
déplacer que le long de son contour en serpentant au milieu des obstacles un peu 
comme le ferait un reptile dans un champ de maïs. La probabilité que la chaîne 
forme une longue boucle est très faible, compte tenu du coût entropique qui en 
résulterait. 

Tout se passe donc comme si la chaîne se trouvait piégée à l’intérieur d’un tube 
fictif qui ne fait que représenter les obstacles créés par les autres chaînes. Le 
diamètre du tube correspond à la distance moyenne entre obstacles, donc à la 
distance moyenne entre enchevêtrements. Sa longueur L est proportionnelle au 
nombre d’enchevêtrements par chaîne, donc à la masse molaire. La relaxation de 
la chaîne implique le renouvellement du tube. Ceci est possible par le mouvement 
de reptation proposé par de Germes. 

Dans ce schéma, par fluctuations d’amplitude de plus en plus grande, la chaîne 
sort alternativement une extrémité puis l’autre de son tube. Lorsqii’une extrémité 
sort du tube, toutes les orientations sont accessibles, ce qui permet de relaxer une 
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O 
O 

O 
.A 

Figure 2.39 : fiprésentation d'une 
chaîne libre dans un mzlieu d'obstacles 

Figure 2.40 : Représentataon d u  tube qui 
confine la chaîne dans son environnement 

partie de 
évacuée 

et conduit à un mouvement de reptation. 

,-:: f partie du tube 
; 'r'" ,,' 
'\. :/ . initiale restante 

tube 

Figure 2.41 : Représentation schématique d u  mouvement de reptation. Entre la position 
initiale a )  et 6)  la chaîne diffuse vers la droite, abandonnant une partie d u  tube et en créant 
une nouvelk. En c) la chaîne a d @ k é  uers la gauche, induisant les mêmes qfets. O n  constate 
que seule la partie <c centrale >> d u  tube origanal persiste. Quand le temps augmente, cette 
dernikre dalient de plus en plus petite. 

éventuelle contrainte. La contrainte est totalement relaxée lorsque l'ancien tube a 
été détruit de proche en proche à partir de ses extrémités. 

Compte tenu du caractère diffusif de ce processus, le temps T~ nécessaire pour 
que la chaîne repte sur une longueur égale à la longueur du tube s'écrit 
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Figure 2.42 : Impossibilité de reptation pour un polymère en étoile 

z - -  L2 où L est la longueur du tube et Dtube le coefficient de diffusion de la 
- Dtuhe 

chaîne dans son tube. 
La friction augmentant avec la longueur, il en résulte que Dtube = n-’. D’autre 

part, la longueur L du tube est proportionnelle au nombre d’enchevêtrements par 
chaîne, donc à n. Le temps de reptation suit donc la loi : TC = n3 et montre une 
proportionnalité au cube de la masse molaire. 

11 en résulte une viscosité newtonienne qui suit la loi 7 0  = ~ 8 .  Cet exposant est 
proche de la valeur expérimentale et cette théorie a de plus le mérite de montrer 
le caractère universel (pour peu que les chaînes soient enchevêtrées) de cette loi. 

Des processus de relaxation additionnels ont été proposés pour prendre en 
compte la relaxation simultanée de toutes les chaînes ainsi que représenter des 
mécanismes agissant à temps plus court. Leur exposé sort des limites de ce chapitre 
et le lecteur intéressé est renvoyé à des ouvrages plus détaillés. I1 est clair que de 
tels mécanismes vont jouer un rôle important dans des mélanges bimodaux de 
chaînes courtes et longues et pour des polymères polymoléculaires. 

Nous allons maintenant donner quelques éléments permettant la 
compréhension de la différence entre chaînes linéaires et polymères en étoile. 

Les polymères en étoile sont enchevêtrés au même titre que les linéaires. On 
peut donc considérer que les bras de l’étoile sont également prisonniers de tube 
fictifs. La reptation est par contre impossible pour ces systèmes. L’argument est de 
nature entropique, puisque la reptation nécessiterait à deux bras (pour une étoile 
à trois bras) d’emprunter le tube du troisième bras (Fig. 2.42). La relaxation se 
fait par un tout autre mécanisme. I1 correspond à des fluctuations de l’extrémité 
des bras (Fig. 2.43). Plus le temps est long, plus celles-ci sont importantes. La 
relaxation complète a lieu lorsque l’extrémité d’un bras est parvenue, au cours de 
ses fluctuations, à atteindre le voisinage du point de ramification, ce qui permet le 
renouvellement complet du tube lié au bras de l’étoile. On conçoit que ce 
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Figure 2.43 : Relaxation d‘un bras de l’étoile. L‘extrémité, par des fluctuations croissantes, 
reuient a u  centre et s‘&vade, créant un nouveau tube. 

mécanisme devienne de plus en plus difficile (donc possède un temps de plus en 
plus long) lorsque la longueur du bras augmente. I1 en résulte une viscosité 
augmentée par rapport à celle d’un linéaire de même masse, dès lors que les bras 
sont fortement enchevêtrés. 

b) Du linéaire au non linéaire : le modèle de Doi-Edwards 

Pour clore ces aspects théoriques, nous allons décrire l’extension du modèle de 
reptation au domaine non linéaire connue sous le nom du modèle de Doi- 
Edwards. 

Ce modèle considère une chaîne enchevêtrée, mais utilise une représentation 
différente de celle du tube pour les enchevêtrements. Ces derniers sont 
schématisés par une succession d’anneaux à l’intérieur desquels la chaîne est libre 
se mouvoir à temps long. Par contre, à temps très court, les anneaux bloquent la 
circulation de la chaîne. Soumettons ce système à un échelon très rapide de 
déformation et observons la relaxation de la chaîne (Fig. 2.44). Lors de la 
déformation, des parties de chaînes vont se trouver étirées, d’autres au contraire 
comprimées. Néanmoins, en moyenne, la chaîne est étirée. Sa densité curviligne 
de monomères est donc inférieure à sa valeur d’équilibre. Son retour à l’équilibre 
pilote les premières étapes de relaxation. 
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état initial 
isotrope 

état étiré 

t = zA : état après 
relaxation locale 

rétraction de la chaîne 

t = zc : état après 
reptation de la chaîne 
t = zc : état après 
reptation de la chaîne 

Figure 2.44 : Représentation schématique de la relaxation d’une chaîne étirée selon le modèle 
de Doi-Edwards. 

Dans une première étape, les anneaux (bloqués pendant la déformation) 
demeurent bloqués et la relaxation ne peut s’effectuer que sur des distances 
inférieures ou égales à la distance moyenne entre anneaux. Ce processus local 
est caractérisé par un temps TA qui est indépendant de la longueur totale de 
la chaîne. 

Dans une seconde étape, les anneaux s’ouvrent permettant la diffusion des 
monomères de part et d’autre. La chaîne étirée va alors se rétracter de façon 
à diminuer sa longueur curviligne pour recouvrer sa densité curviligne de 
monomères d’équilibre. Ce mouvement de rétraction diffuse progressive- 
ment vers le centre en ayant pris naissance aux extrémités. Des anneaux situés 
au voisinage des extrémités vont donc être libérés. L’amplitude du processus 
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sera d’autant plus grande que la chaîne aura été déformée. Le temps zB 
caractéristique de cette étape augmente proportionnellement au carré de la 
masse molaire. 

9 À l’issue de ce processus, la chaîne possède sa longueur d’équilibre mais passe 
par un chemin déformé. Elle doit donc renouveler sa configuration. Ceci se 
produit par reptation avec un temps zc qui varie comme le cube de la masse, 
donc qui est significativement plus grand que zB. 

Le comportement non linéaire est caractérisé par cette étape B de rétraction. 
L’étape A est présente également dans le régime linéaire et correspond à la fin de 
la transition vitreuse. Sur le spectre des modules G’ et G“ en fonction de la 
fréquence, le temps zB se situe dans le plateau caoutchoutique et on note l’absence 
de signature du processus de rétraction (chute de module G‘, maximum local de 
G”) dans le régime linéaire. Le temps zc est situé au début de la zone d’écoulement 
et est pratiquement égal à zWr. Les développements théoriques fournissent des 
expressions de la relaxation de module associée à chaque étape de ce modèle. Un 
accord tout à fait raisonnable avec l’expérience est obtenu. 

Nous avons mentionné que la viscosité en régime stationnaire diminue avec le 
taux de cisaillement. Le modèle de Doi-Edwards permet d’appréhender la raison 
de ce phénomène fortement noil linéaire. En effet, l’état de déformation de la 
chaîne à l’état stationnaire résulte de la compétition entre la déformation générée 
par le cisaillement et la relaxation de la molécule vers son état isotrope. Pour des 
taux de cisaillement tels que yzc < 1, on peut penser que la chaîne ne sera 
pratiquement pas déformée. I1 en résulte un comportement newtonien. Par 
contre, quand j z C  > 1, l’écoulement est plus rapide que la reptation, ce qui 
contribue à une orientation significative de la chaîne. Elle tend donc à se rétracter, 
et ce d’autant plus qu’elle est déformée. Ceci contribue à un désenchevêtrement 
partiel de la chaîne qui va dans le sens d’une diminution de la viscosité par rapport 
au régime newtonien. 

Conclusions 
Nous avons présenté dans ce chapitre une vue moléculaire du comportement 
rhéologique des polymères fondus, en nous limitant au cas des homopolymères ou 
apparentés. Nous avons montré l’universalité des comportements vis-à-vis de la 
structure chimique qui s’explique simplement par le fait que ce sont les propriétés 
dynamiques des systèmes de longues chaînes enchevêtrées qui pilotent le 
coiiiporteiiient rhéologique. Nous avons cependant montré que la rhéologie était 
particulièrement sensible aux paramètres comme la largeur de la distribution des 
masses et à la présence de ramifications. Cette sensibilité en fait un outil en plein 
développement pour la caractérisation de la distribution des masses molaires, 
particulièrement utile lorsque les polymères sont insolubles dans les solvants 
usuels. 

Nous avons également montré qu’une des motivations de l’étude de la 
rhéologie des polymères est l’application à la mise en forme de ce type de 
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matériaux. Elle implique, en plus des points abordés dans ce chapitre, la mise en 
place de lois de comportement en régime non linéaire, aussi bien en cisaillement 
qu’en élongation. À ce titre, les méthodes optiques sont les seules qui permettent 
la connaissance des contraintes tangentielles et normales dans des situations 
d’écoulement complexes. Leur utilisation est précieuse pour tester la validité des 
lois de comportements qui pourront ensuite être mises en œuvre lors de la 
prédiction des comportements de la matière dans les outils de transformation. 
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Du plasma aux globules sanguins 

J. Dufaux’, P. Flaud’, D. Quemada’ et G. Guiffant’ 

La circulation du sang dans les vaisseaux est étroitement dépendante de  ses 
propriétés rhéologiques, qui jouent par conséquent un rôle essentiel dans le 
contrôle de  I’approvisionnement en nutriments des tissus et  de l’évacuation des 
déchets. Ce chapitre se propose de  montrer comment I’hémorhéologie explique des 
phénomènes physiologiques parfois relativement complexes, en utilisant un modèle 
descriptif différent selon la taille des vaisseaux. Bien qu’il soit possible en première 
approximation de  décrire le sang comme un fluide pur aux propriétés newtoniennes 
dans la circulation systémique, il est nécessaire de  le considérer comme une 
suspension de globules déformables dans la microcirculation. 

Introduction 

Comme l’atteste la richesse des traditions, orales et écrites, on a perçu très tôt 
l’existence d’une relation entre l’état de santé du corps Iiumain et la qualité de 
l’écoulement du sang. 

Diverses opinions sont aujourd’hui avancées dans ce domaine, parfois 
contrastées ou divergentes, ainsi dans la vie quotidienne chacun est à même de 
constater et d’interpréter ces relations. 

Lorsqu’on a (c mal à la tête », par exemple, ou plus simplement (< la tête 
lourde », ne ressent-on pas directement les effets de l’augmentation de la viscosité 
sanguine qui, en s’opposant à l’écoulement du sang, provoque des réactions de 
l’organisme ? Ce dernier tend en effet à rétablir le débit sanguin par différents 
mécanismes du type de ceux qui accompagnent la demande d’un effort, après une 
course : 

par une augmentation de la pression sanguine et/ou de la pulsation 
cardiaque, 

’ Laboratoire de Biorhéologie et d’Hydrodynamique Physic ochiniique, CNRS-ESA 7057, Université 
Paris 7 Denis Diderot, 2 place Jussieu, 75221 Paris Cedex 05. 
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par une augmentation du diamètre des vaisseaux (vasodilatation) ou 
l’ouverture de microvaisseaux inactifs. 

On affirme aussi que dans le cas d’un individu qualifié de << bon vivant », dont le 
sang est trop chargé en éléments graisseux, un apaisement (provisoire) de ces 
symptômes serait obtenu par absorption d’une boisson alcoolisée (le fameux 
<( trou normand .) ; la dissolution rapide de ces éléments par l’alcool qui diffuse 
dans le sang assurerait une baisse de la viscosité. Quelle que soit la réalité de ces 
assertions, d’autres mécanismes mettent en jeu la viscosité sanguine de façon peut 
être plus réaliste. Ainsi, dans le passé, une autre manière immortalisée par Molière 
de << soigner >> un patient (notamment ceux atteints de la goutte) consistait à 
pratiquer une saignée, ce qui entraînait effectivement une baisse de viscosité, le 
volume sanguin prélevé étant rapidement remplacé par du fluide interstitiel 
venant des tissus enkironnant les vaisseaux. L’« hémodilution >>, manière moderne 
d’abaisser la viscosité, consiste à injecter au patient une solution macromoléculaire 
bien définie. Utilisée actuellement dans le cas d’importantes pertes de sang, ou des 
états de choc, elle pourrait être envisagée dans le traitement de diverses 
pathologies, étant une version beaucoup moins sauvage que la saignée et bien 
mieux tolérée par l’organisme. 

Ces quelques exemples suffiront à montrer pourquoi les écoulements sanguins 
ont été très tôt reconnus comme d’importance capitale en physiopathologie : le 
sang a été longtemps (et est encore) considéré comme le c< fluide vital », l’arrêt du 
cœur était considéré comme le signe légal de la mort. En effet, la fonction 
première de la circulation sanguine est d’assurer le transport, d’une part, de 
l’oxygène et des matières nécessaires au métabolisme tissulaire et, d’autre part, du 
gaz carbonique et des déchets vers les organes chargés de leur élimination. On sait 
d’autre part que, dans les pays industrialisés, les maladies cardiovasculaires sont 
devenues une des premières causes de mortalité. 

Le travail du cœur est directement associé à la résistance de l’écoulement, 
laquelle dépend non seulement des caractéristiques des vaisseaux (propriétés 
géoinétriques et topologiques, sous la dépendance des mécanismes contrôlant le 
diamètre des vaisseaux, la vasorégulation) et des propriétés mécaniques de leurs 
parois, (essentiellement leur comportement viscoélastique) , mais aussi des 
caractéristiques physico-chimiques du fluide (propriétés rhéologiques du sang et 
du plasma : viscosité, thixotropie, viscoélasticité, concentration du plasma en 
macromolécules, etc.). 

C’est à I’analvse de ces propriétés rhéologiques que le présent chapitre est 
consacré. Après avoir rappelé cornment elles ont été obtenues historiquement 
(#  l .l),  les grandeurs permettant de caractériser la suspension sanguine (s 1.2), 
les propriétés ihéologiques du sang (§ 1.3), ainsi que les caractéristiques générales 
de chacun des trois niveaux de la circulation (artérielle, microcirculatoire et 
veineuse) seront paisées en revue (s 2) en soulignant à chaque étape le rôle 
déterminant des facteurs rhéologiques. Enfin, on conclura en montrant que 
l’utilisation de modèles rhéologiques peut permettre des interprétations 
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Figure 3.1 : Les quatre << humeurs h~~~ocru taques  >> que 1 On observait en laissant coaguler du 
sang à 1 aar libre étaient censée$ explzquer 1 ’état d’un individu selon I m r  proportaon relative. 

quantitatives du comportement hydrodynamique du sang, et conduire à la 
possibilité d’applications cliniques. 

1. Hémorhéologie 

1 .l. Historique 

1.1.1.  Le sang est un fluide complexe : les humeurs hippocratiques 

C’est en Grèce que les premiers écrits sur le sang parurent, il y a plus de 2000 ans. 
Les idées et les concepts qui y prirent corps dominèrent notre monde jusqu’au 
début du xwïe siècle. À la suite d’Hippocrate s’établit le lien supposé entre l’état 
de santé d’un patient et le bon équilibre entre les quatre fluides qui apparaissent 
lorsqu’on laisse coaguler du sang à l’air libre : les humeurs hippocratiques (Fig. 3.1), 
qui sont au nombre de quatre : 

- la bile noire, constituée des globules rouges désoxygénés ; 

- la bilejaune, formée du sériim ; 

- le song, constitué des globules rouges oxygénés ; 

- le mucus (appelé aussi phlepna, ou crusta inflammatoria ou couenne), formé d’un 
mélange de fibrine, de plaquettes et de globules blancs. 

Cette théorie des humeurs était supposée expliquer le comportement des 
individus selon la qualité de leur sang. Le tempérament (la complexion) du patient 
était ainsi qualifié de mélancolique, de cholhique, de sanguin (ou plithorigue), ou de 
f k p a t i q u e ,  suivant la proportion relative des quatre humeurs. I1 en a évidemment 
résiilté la pratique de la saignée qui, à l’image de ce qui était constaté lors du rejet 
spontané de fluides << nocifs >> (pus, bile, mucus, vomis...), permettait d’éliminer 
tout OLI partie des substances malfaisantes contenues dans le sang, assiirant ainsi le 
retour à l’équilibre entre les quatre liiiineiii-s et donc 5 un bon état de santé. 
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1.1.2. L‘apport de William Harvey : le sang circule en circuit fermé 

Depuis l’école d’anatomie d’Alexandrie (300 av. J.-C.) et pendant près de dix-huit 
siècles (2.e. jusqu’à la Renaissance), on admettait que le sang coule en circuit 
ouvert du foie vers le cœur et les organes périphériques, selon un mouvement 
d’aller et retour comparable à celui des marées. 

C’est un médecin anglais, William Harvey (15’78-1657), qui mit fin à cette 
croyance en effectuant des mesures sur l’homme. Avec un volume de 60 cm3 pour 
la plus grande des cavités cardiaques, 1 O00 battements cardiaques par demi-heure, 
15 cm3 de sang éjecté dans l’aorte à chaque battement, il calcula que, pour une 
circulation de type << marée », le cœur devait fournir 15 litres de sang par demi- 
heure, c’est-à-dire trois fois plus que la quantité totale de sang d’un homme adulte. 
Harvey en conclut que le sang devait circuler en circuit fermé des artères vers les 
veines en passant par des pores invisibles à l’œil, sous l’action mécanique du cœur. 
Cette théorie, rendue publique en 1628 dans un ouvrage intitulé : Sur les 
mouvements du cœur ei d u  sang, ne fut confirmée qu’en 1661, quatre ans après la 
mort d’Harvey, par Malpighi (1628-1694) qui prouva l’existence de la jonction 
entre les artères et les veines. En observant à l’aide d’un microscope, instrument 
nouvellement inventé, les poumons d’une grenouille, il découvrit l’existence du 
réseau capillaire, par lequel le sang passe des artères aux veines. 

1.1.3. La découverte du globule rouge 

Pendant les trois siècles suivants, les chercheurs vont accumuler un nombre 
considérable d’informations sur le sang et sur ses écoulements, bien que leur 
démarche scientifique apparaisse souvent hésitante et marquée par de longs 
entractes. Cela est sans doute dû à ce qu’en physiologie, ce qui marque bien la 
différence avec d’autres disciplines comme la mécanique ou la physique, il est 
impossible, lors d’expériences in vivo, de contrôler des grandeurs fondamentales 
comme la pression ou le débit, sans que des mécanismes de régulation, qui 
échappent au contrôle de l’expérimentateur, se mettent en marche. 

C’est à Van Leeuwenhoek (1632-1723) qu’on doit la première description du 
contenu d’une goutle de sang : un condensé de petites particules nageant dans un 
fluide semblable à de l’eau. I1 estima leur diamètre à environ 8 micromètres (pm). 
En les observant dans les capillaires de la queue du têtard, il mesura leur vitesse de 
circulation. I1 utilisait les dimensions d’un grain de sable comme unité de 
longueur et le temps mis à prononcer un mot hollandais de quatre syllabes comme 
unité de temps. Son microscope, qui avait un grossissement de 300 environ, ne 
possédait qu’une seule lentille, ce qui nécessitait un effort considérable 
d’accommodation du cristallin de l’observateur. Van Leeuwenhoek fut longtemps 
le seul à être capable d’utiliser un tel appareil. 

Par comparaison avec les gouttelettes que l’on observe dans le lait, on donna 
aux particules du sang le nom de globule. On pensait d’ailleurs à l’époque que le 
lait se transformait directement en sang dans l’organisme. On n’hésita donc pas à 
transfuser du lait à un animal saigné. Avec le succès que l’on imagine ! 



3 - Du plasma aux globules sanguins 91 

Pour parvenir à la description actuelle du globule rouge - forme discoïde, 
absence de noyau, existence d’une membrane -, il faudra près de trois siècles. 
Trois séries de travaux importants y contribuèrent de façon décisive : 

- la mise au point du microscope composé d’un objectif et d’un oculaire sans 
aberrations chromatiques et sphériques, muni d’une crémaillère ; 

- la conservation du sang. Malpighi, pour empêcher la coagulation du sang 
utilisé dans ses expériences, devait le battre avec un bâton pour en extraire les 
fibres (le mucus c’est-à-dire la fibrine). Ce n’est qu’en 1’775 que Hewson 
abandonna cette << recette de cuisine >) pour une solution de sel à 10 % dans 
l’eau. Cette préparation, utilisée jusqu’en 1909, fut ensuite remplacée par le 
citrate de sodium puis, en 1918, par l’héparine ; 

- le choix d’un fluide suspendant pour diluer le sang afin d’individualiser les 
globules. Le meilleur fluide fut longtemps le sérum du sang utilisé. À la fin du 
X V I I I ~  siècle, on savait que, si l’on ajoutait de l’eau au sang, les globules 
devenaient sphériques puis disparaissaient en se << dissolvant )> dans le liquide 
suspendant. I1 fallut pourtant attendre Liebig en 1844 pour que les 
observations de Hewson soient reprises et interprétées en utilisant la notion 
de pression osmotique. 

En expérimentant sur le chien, dès 1670, on avait observé que le sang sombre 
devient rouge vif en passant par les poumons de l’animal. Lavoisier (1777) comprit 
que les globules rouges y fixent l’oxygène de l’air, et Lagrange proposa que ce gaz 
servait à << brûler )> les alinients dans les tissus. La chaleur dégagée était considérée 
comme un élément entrant dans la composition du sang. Cependant, si le rôle de 
transporteur était enfin attribué au globule rouge, des questions fondamentales 
restaient posées : quelles grandeurs caractéristiques fallait-il prendre en compte 
pour décrire ce transport ? 

1.2. Composition et propriétés physico-chimiques du sang 

Le sang est une suspension très concentrée (environ 45 % en volume) d’éléments 
cellulaires (globules rouges et blancs, plaquettes...). Cette concentration 
volumique peut cependant varier notablement (de 30 % à 75 % dans des situations 
pathologiques). Le liquide suspendant est du plasma, solution aqueuse 
d’électrolytes et de substances organiques composées en grande partie de 
protéines. Les proportions relatives des éléments figurés et des concentrations des 
constituants plasmatiques sont données sur le tableau 3.1. 

Le pourcentage très é h é  des globules rouges (GR) conduit à négliger, du point 
de vue de la mécanique des fluides, la présence des globules blancs (GB) et des 
plaquettes, excepté pour les écoulements dans des vaisseaux dont le diamètre est 
dii même ordre de grandeur que celui du GB, ainsi que pour des situations 
pathologiques où la concentratioii en GB est anormalement élevée. 
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Tableau 3.1 : Les principaux constituants du sang. 

Éléments figurés Proportions relatives 
5.10~ particuies / mm 3 

Globules blancs 1 
Plaquettes 30 
Globules rouges 600 

Eau 0,91 

Pro téines 0,07 

Plasma 

Éléments inorganiques 0,01 

Autres éléments organiques 0,01 

L’hématocrite H, fonction du volume occupé par les GR, est mesuré par des 
expériences de centrifugation. Notons que H ne donne qu’une valeur approchée 
de la concentration volumique vraie du sang normal. 

Les dimensions du GR (discoïde biconcave, dont le diamètre et l’épaisseur sont 
d’environ 8 et 2,4 pm, respectivement) dépassent la taille critique associée au 
mouvement brownien et, en conséquence, on observe au repos une sédimentation 
des GR. Cette vitesse de sédimentation est utilisée en routine clinique (où on 
l’appelle VS) comme marqueur biologique global dont l’élévation est le témoin 
d’une situation inflammatoire (pour le rhéologue, cette élévation, comme on va le 
voir ci-dessous, est interprétée comme étant due à une augmentation du niveau 
d’agrégation des GR au-dessus de sa valeur normale). Ces effets de sédimentation 
deviennent cependant négligeables dès que la suspension est mise en mouvement, 
si la vitesse est suffisante. 

Le plasma se comporte comme un fluide newtonien (dont la viscosité varie 
environ de 1,2 à 1,6 mPa.s, restant ainsi voisine de celle de l’eau qui est de 1 mPa.s 
à température ambiante), tout au moins tant que les protéines plasmatiques n’ont 
pas été dénaturées sous l’action d’agents extérieurs (chaleur, air...). Ces protéines 
sont de quatre types : d’une part l’albumine et les globulines qui représentent la 
quasi-totalité des protéines et qui, par leur action sur l’équilibre osmotique, 
contrôlent les échanges entre le sang et les tissus, et d’autre part les lipoprotéines 
et le fihinogène. Le rrîle très important de ce dernier dans la coagulation sanguine 
(il permet en effet la formation du réseau de fibrine, véritable squelette du caillot) 
a masqué jusqu’à une époque récente un autre rôle au moins aussi essentiel : le 
fibrinogène ainsi que les kglobulines (mais dans une moindre part), sont 
responsables de la formation des rouleaux de GR (Fig. 3.2).  Contrairement à la 
coagulation, irréversible, il s’agit ici d’un phénomène parfaitement rhersible. 

ALI contact de l’air ou en présence de surfaces extracorporelles, le sang total 
réagit fortement. In  vitro, un caillot se forme, structure complexe où s’imbriquent 
GR et filaments de jibmne, produits par polymérisation du fibrinogène. On assiste 
ensuite 5 Line lente contraction du caillot, avec expulsion de sérum, i.e. du plasma 
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Figure 3.2 : Formation de rouleaux de globules rouges a u  repos. Les rouleaux sont constitués 
d’empilements de GR, et ces rouleaux sont susceptibles de former des structures 
tridimensionnelles. 

privé de son fibrinogène, constituant la trame du caillot, et de ses P-globulines. 
In vivo, au contraire, la coagulation est gouvernée par l’activation des plaquettes qui 
engendre de manière quasi irréversible soit la formation d’un thrombus circulant, 
soit celle d’un amas au niveau de la surface lésée du vaisseau. Dans le premier cas 
le petit caillot formé, emporté par la circulation, peut complètement boucher un 
petit vaisseau et provoquer l’arrêt de la microcirculation dans tout un territoire 
comme dans le cas de l’infarctus du myocarde. Dans le second cas l’amas formé 
peut être à l’origine d’un caillot susceptible de se détacher et de créer des 
perturbations dans I’écouleirient. 

1.3. Propriétés rhéologiques du sang et des suspensions 
de GR : I’hémorhéologie 

Avant d’analyser les caractéristiques d’un écoulement d’un fluide, il est 
indispensable de connaître les propriétés rhéologiques de ce fluide qui, ici, seront 
limitées à la viscosité sous cisaillerrient. Coinme pour toute dispersion de petites 
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particules dans un fluide, cette viscosité est, sous des conditions normales 
d’écoulement données, égale à la viscosité du fluide suspendant (le plasma), 
q, multipliée par une certaine fonction F de la fraction volumique H des 
particules. La viscosité du sang peut donc s’écrire : 

q = T I p . F ( H )  

où F n’est autre que la viscosité relative q ~ .  
Notons que l’essentiel de la variation en température Tde la viscosité sanguine 

est contenu dans celle de la viscosité du plasma, puisque la viscosité relative 
mesurée à 20 “C est pratiquement égale à celle qui est mesurée à 3’7 OC, bien que, 
dans ce cas, les viscosités plasmatiques soient dans le rapport 1,5. 

1.3.1. Propriétés en régime d’écoulement stationnaire 

En régime stationnaire, la viscosité relative qR du sang (additionné d’un 
anticoagulant) telle qu’on la mesure dans un viscosimètre (Couette ou capillaire), 
est trouvée non seulement fonction de l’hématocrite moyen H, mais aussi de la 
vitesse de cisaillement y. On écrira donc : 

YR=TR(H, Y). 
I1 y a une trentaine d’années, une expérience fondamentale effectuée par Shu 
Chien et ses collaborateurs (1970, 1972) a montré ces variations de la viscosité en 
fonction de y à Hfixé. Mais le résultat le plus important a été de dégager, en 
opérant sur trois types de suspensions de GR suspendus dans des milieux 
différents, les rôles respectifs de l’agrégation des GR, d’une part, et de leur 
déforniabilité, d’autre part. Les variations de la viscosité sont montrées sur la figure 
3.3 qui donne la viscosité relative de ces trois suspensions constituées de : 

GR normaux suspendus dans du plasma, où les P-globulines et surtout le 
fibrinogène permettent l’agrégation réversible des GR, ce qui provoque la 
formation de rouleaux de GR ; 

GR normaux suspendus dans une solution saline (liquide de Ringer) 
additionnée d’albumine où, par suite, l’agrégation des GR ne peut pas avoir 
lieu ; 

GR suspendus dans la même solution Ringer-albumine mais après avoir été 
durcis par addition de glutaraldéhyde (laquelle rigidifie le squelette 
supportant la membrane des GR). 

Ces trois suspensions ont le même hématocrite H = 45 et les fluides suspendants 
ont même viscosité (q = 1,2 mPa.s). La coinparaison des variations de viscosité met 
en évidence les deux processus fondamentaux évoqués plus haut : 

d’une part, les effets de la déformation des GR (et de ,l‘orientation qui en résulte) 
que manifestent, à fort y,  les deux premières suspensions (qui ont les mêmes 
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Figure 3.3 : Le comportement rhéolopque de la suspension sanguine dépend fortement de la 
capacité d’agrégation des globules rouges et de leur défomabilité. L a  suspension de globules 
rouges durcis est quasi newtonienne. Le caractère non newtonien est plus prononcé pour des 
globules rouges normaux suspendus dans un milieu qui empêche l’agrégation, et encore plus 
prononcé en présence d’agrégation. 

viscosités, les GR y étant identiquement dispersés), mais que ne montre 
évidemment pas la troisième (avec une viscosité bien supérieure) ; 

d’autre part, les effets d’agrégation des GR (qui entraînent une forte 
augmentation de v à faible y) que seule présente la première suspension. 

Ces résultats confirment l’existence d’un << état structurel >> du sang dépendant de 
l’écoulement et son influence sur sa viscosité. De plus, et cela est intéressant pour 
l’élaboration de modèles simples, cet état pourra être globalement caractérisé par 
les degrés d’agrégation et de déformation des GR. 

Pour approfondir l’interprétation des variations q (y) il serait nécessaire 
d’analyser plus finement les différents facteurs contrôlant la déformation (et/ou 
la déformabilité) ainsi que l’agrégation (et/ou l’agrégabilité) des GR. Nous nous 
limiterons ici à en dresser une liste succincte, renvoyant pour une étude plus 
exhaustive aux articles de revue de D. Quemada (1976, 1980 et littérature citée). 

a) Les facteurs contrôlant le degré de déformation des GR 

La viscosité plasmatique ainsi que la vitesse de cisaillement y, par l’intermédiaire de la 
contrainte exercée par le fluide suspendant sur le GR, provoquent la déformation 
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et, par suite, l’alignement de ce dernier, avec une particularité, le mouvement de 
rotation de sa membrane du type chaîne de tank (. tank-treading like motion », 

Fischer et Schmid-Schonbein, 1977), mis en évidence en collant des minuscules 
particules sur cette membrane. 

Les autres facteurs sont : 

l’hématocm’te H, qui provoque l’alignement et l’entassement des GR, 

le pH du plasma, 

la pression osmotique, 

la déformabilité intrinstque du  GR, fonction de l’élasticité de sa membrane, de 
la viscosité du fluide interne, de l’état physico-chimique du fluide interne, de 
l’état métabolique du GR, de la présence de corps inclus (comme dans le cas 
de la malaria). 

b) Les facteurs contrôlant l’agrégation des GR 

Le cisaillement apparent y produit deux effets contraires : 

la formation d‘apégats, par << collision >) de deux particules qui, localisées sur 
deux couches adjacentes du fluide (donc de vitesse légèrement différentes), 
sont en mouvement relatif et, après que la plus rapide d’entre elles a rattrapé 
l’autre, restent en contact pendant une durée finie, permettant l’agrégation ; 

la rupture des agrégats sous l’action des forces hydrodynamiques dues au fluide 
suspendant. 

I1 en résulte, à y donné, un équilibre dynamique entre association et dissociation 
réversibles des rouleaux, avec un nombre moyen de GR par rouleau bien 
déterminé, fonction de la valeur de y. Si y augmente à partir de zéro, le réseau 
tridimensionnel de rouleaux (analogue à un gel) se dissocie en rouleaux 
individuels dont la taille décroît au fur et à mesure que y croît, conduisant au 
caractère rhéofluidifiant du sang. 

Les caracténstiquesphysico-chimiques du  plasma jouent un rôle fondamental, à travers, 
notamment, les concentrations ioniques et macromoléculaires, notamment sur : 

la formation des rouleaux à faible y, due à la présence de longues macromolécu- 
les (fibrinogène et pglobulines) ; 

le degré d‘agrégation, qui dépend de la masse moléculaire M (fonction de la 
longueur de la macromolécule considérée) et de la force ionique : il résulte 
de la compétition entre l’attraction due au pontage macromoléculaire et la 
répulsion due aux forces électrostatiques. En modifiant l’équilibre entre ces 
deux forces, diverses substances agissent comme produits agrégeants ou 
désagrégeants. C’est le cas de l’aspirine qui provoque une baisse de viscosité 
résultant de la désagrégation des GR (Healy, 1973 ; Fig. 3.3) ; 
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Figure 3.4 : Rôle de l’aspirine (ronds blancs) sur le comportement rhéologzque d’une 
suspension sanguine. On  a représenté en losanges noirs le comportement de la suspension 
sanguine n.ormale. 

le pontage macromoléculaire. Cet effet est niontré par l’observation des rouleaux 
qui, en présence de Dextranes de différentes masses moléculaires M 
(Fig. 3 .5 ) ,  présentent une distance inter-globulaire quasi constante, mais 
dépendant de la longueur de la chaîne, laquelle voit ses extrémités adsorbées 
sur les surfaces cellulaires adjacentes. Une autre observation vient à l’appui de 
cette thèse, la dépendance du degré d’agrégation avec M : à M faible 
( M =  25 000), les forces électrostatiques sont suffisantes pour empêcher 
l’agrégation, mais ce n’est plus le cas pour des M plus élevées ; enfin cet effet 
est confirmé par l’existence d’une transition dans l’isotherme d’adsorption 
du Dextrane. D’autres causes (déplétion) ont également été invoquées pour 
rendre compte de ces phénomènes d’agrégation. 

L‘hématocrite influe sur le degré d’agrégation à travers la fréquence f des collisions 
(Fig. 3.6) : 

à H faible, f est petite et l’agrégation est pratiquement inexistante : pour 
H z 20, le sang a un comportement newtonien ; 

à H très élevé, fest très grande, au contraire, et empêche la formation des 
rouleaux : le comportement de la suspension ressemble alors de plus en plus 
(au fur et à mesure que H croît) à celui d’une suspension où il n’y a pas 
d’agrégation. 

Cela conduit à penser que l’effet rhéologique de l’agrégation est maximal dans le 
domaine des hématocrites physiologiques. 
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Figure 3.5 : La présmace de Dextranes va entraînv une agrégation fonction de la masse 
moléculuzre des Dextianer. Pour de faibler masses moléculaires (Dextrane 40), les forces 
électrostatzques sufjsent ci empêchur l'agrégataon, ce qua n'est plus k car lorsque cette marse 
moléculaare au<pente (Dextranes 70 et 500). 

- - - -_  
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Figure 3.6 : Les rhéogrammes de suspensions de globules rouges dans leur plasma à di f fen tes  
concentrations fon t  apparaître un comportement non newtonien de plus en plus marqué 
quand l'hématocrite croît. 

L'agrégabilité intrinsèque des GR, d'après ce qui précède, dépend : 

de l'affinité de la membrane d u  GR pour l'adsorption macromoléculaire (par 
conséquent fonction de l'état de surface du GR et du type de macromolécules 
considérées) ; 

de la charge électrique totale portée par la membrane, qui contrôle les forces 
électrostatiques répulsives. Les électrolytes changeant l'épaisseur de la double 
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contrainte d ontrainte b 
C 

temps 

Figure 3.7 : Effets de l’amplitude d u  créneau de uitesse de cisaillement y sur un échantillon 
de sang normal (-) et après addition d’aspirine (.....). Valeurs de y (s-’) : 0.01 ( a ) ;  
0. 05 (6) ; O. 1 (6)  ; (O. 2) d. 

couche ionique, une modification de l’état d’agrégation, à N I  fixée, est 
observée lorsque la force ionique varie (Snabre et al., 1986). 

1.3.2. Les propriétés rhéologiques du sang en régime instationnaire 

Elles résultent du caractère thixotrope du sang, lié aux mécanismes d’agrégation 
et de désagrégation des rouleaux ainsi que d’orientation et de désorientation, aux- 
quels se superposent les propriétés viscoélastiques. Les facteurs physicochimiques 
jouant un rôle sur l’agrégation vont donc modifier notablement le comportement 
du sang en régime instationnaire, et c’est le cas en particulier de l’aspirine 
(Fig. 3.7). 

On a représenté sur la figure 3.8a la variation du module de conservation G‘ 
($ Chap. 1 )  d’un échantillon de sang de bœuf mesuré pour une sollicitation en 
déformation de 0,06 à une fréquence de 1 Hz, après que cet échantillon a été 
soumis a un taux de cisaillement de 66 s-l pendant 1 min (Fukada, 1990). On 
observe une forte dépendance de ce module en fonction de l’hématocrite. On 
remarque en particulier que le comportement élastique va devenir négligeable à 
faible concentration. On observe en outre dans ce cas une indépendance de ces 
propriétés avec le temps. Si on considère d’autre part la même expérience 
effectuée sur du sang de cheval 2 différents hématocrites (Fig. 3.8b), le résultat 
est tout autre, qui met en évidence une dépendance temporelle marquée pour 
les valeurs d’hématocrite entre 41 et 65 %. Cet effet est caractéristique du 
comportement thixotrope du sang de cheval et de sa capacité à agréger. 
Cependant à faible concentration, le processus d’agrégation est fortement réduit, 
les GR restant éloignés les uns des autres et, à forte concentration, quand tous les 
GR sont déjà en contact, ce processus ne peut plus entraîner de modification 
supplémentaire du comportement macroscopique de la suspension. Des résultats 
similaires sont trouvés en considérant le module de perte G”. 

Toutes ces caractéristiques rhéologiques vont bien évidemment marquer 
profondément les conditions d’écoulement du sang dans le réseau circulatoire. 
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Figure 3.8a : Variation d u  module de consmation d’un échantillon de sang de bœuf (non 
agrégeant) en fonction de l’hématocrite. 

Temps (min) IO 

Figure 3.8b : Pour d u  sang de cheval (existence de phénomènes d’agrégation), le module de 
consmation varie dans le temps. À faible ou à forte concentration, cet g e t  est moins marqué. 

2. Les trois niveaux de la circulation sanguine 

Compte tenu des remarques précédentes, on voit bien que le comportement 
rliéologique du sang influera de manière différente dans la circulation sanguine 
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Figure 3.9 : Dans la microcirculation, les globules rouges, prennent une forme de parachute. 
Lors de leur écoulement, on remarque la présence d’une couche de plasma a u  voisinage de la 
paroi. L’écoulement de la suspension sanguine ne peut plus être considérée comme celle d u n  
milieu continu et, à cette échelle, la notion de viscosité d u  Juide doit céder la place à la notion 
de propriétés rhéolog-iques des globules rouges eux-mêmes. 

selon la taille caractéristique des vaisseaux et selon le caractère continu ou 
instationnaire de l’écoulement. 

On est ainsi amené à classer les écoulements sanguins en trois grands groupes, 
suivant les valeurs du rapport du diamètre 2R du vaisseau à la << dimension >) 2a 
du GR. 

À l’échelle microscopique ( K l a  < l) ,  ou circulation capillaire, dans des vaisseaux de 
très petit diamètre (appelés capillaires) où le sang apparaît comme un milieu 
inhomogène, la description de l’écoulement se réduit alors à celle du transport de 
petites capsules déformables (les GR viscoélastiques) immergées dans un fluide 
newtonien (le plasma) en présence de parois pratiquement rigides. Le GR se 
déforme énormément, en prenant une forme en parachute (Fig. 3.9). Cette 
circulation est dominée par les prop’m’&iy rhhlog-iques des GR, c’est-à-dire la 
viscoélasticité de leur membrane et la viscosité du fluide intérieur. 



102 J. Dufaux, P. Flaud, D. Quemada, G. Guiffant 

À l’échelle mésoscopique (1 < R i a  < environ 50), ou microcirculation, dans les 
petites artères et veines ainsi que dans les artérioles et les veinules, se font 
principalement sentir les propriétés non newtoniennes du sang. Celles-ci résultent de 
deux processus fondamentaux, d’une part lu déformation et l’orientation des GR et, d’autre 
part, leur agrégation réversible. Ces processus sont associés à la formation, au voisinage 
de la paroi, d’une couche vide de GR, ces derniers étant concentrés dans la région 
axiale du vaisseau. 

À l’échelle macroscopique ( R l a  > environ 50), ou circulation systémique (grande et 
petite circulation), dans les grosses artères et les grosses veines, le sang peut être 
considéré comme un fluide newtonien homogène. 

Dans les artères, l’écoulement plus ou moins pulsé peut s’accompagner 
d’importantes déformations des parois vasculaires. I1 dépendra donc beaucoup 
des pr0priété.s rhéologzques de ces parois (qui mettent en jeu leur déformabilité et leur 
motricité). Les propriétés non newtoniennes devront être prises en considération 
principalement dans les régions à plus faibles vitesses de cisaillement, en 
particulier dans les veines. 

2.1 . La circulation capillaire et artério-vénulaire 

2.1. I .  Historique 

a) Une description de l’écoulement du sang dans les petits vaisseaux. Un transport 
peu commun 

Jean-Marie Poiseuille (1799-1869), médecin français, consacra son travail de 
recherche à l’étude de l’écoulement de fluides divers, en les caractérisant par leur 
viscosité, dans des tubes rigides de petits diamètres. 

Parallèlement, il fit des expériences sur les réseaux microcirculatoires du 
poumon de la grenouille. Bien que les globules rouges de la grenouille ne 
s’agrègent pas et qu’ils soient nucléés, les observations qu’il a consignées dans un 
compte rendu à l’Académie des sciences (1835) sont très proches de celles que 
l’on peut faire sur un petit mammifère (Fig. 3.9) : les globules coulent au centre 
du vaisseau en laissant une couche de liquide au voisinage de la paroi. Poiseuille 
pressentait que cette couche devait faciliter l’écoulement et les échanges avec le 
milieu environnant. Ses travaux constituent un moment capital dans l’histoire de 
la construction de l’hémorhéologie. 

Malheureusement, l’utilisation pour les microvaisseaux de la loi de Poiseuille 
qui considérait le fluide comme un fluide homogène et de viscosité constante a 
longtemps conduit 2 négliger ces paramètres et à ne considérer que le rayon 
comme facteur principal gouvernant les pertes de charge puisque celui-ci 
intervient à la puissance 4. Ce n’est que depuis une vingtaine d’années qu’il est 
admis par tous que la viscosité du sang dépend des conditions d’écoulement et 
qu’elle doit être prise en compte dans certaines situations. 
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b) Retour aux humeurs. Le sang est une suspension de globules rouges 

Malgré la qualité de ces travaux, les études sur le sang vont être reléguées au 
second plan au profit des études de pathologie cellulaire (Virchow 1820-1900, 
Pasteur 1822-1895). Pourtant, grâce aux progrès de l’analyse chimique au cours du 
demi-siècle suivant les travaux de Poiseuille, une question d’importance fut 
tranchée : l’idée que la fibrine existe dans la circulation d’un être vivant fut 
abandonnée. Avec regret, car cela conduisait à rejeter la relation entre l’état de 
santé du patient et l’importance di1 << mucus >> (la fibrine) dans le caillot. Mais les 
travaux de Robin Faorhaeus (1 888-1968) lui redonnèrent consistance. 

L’existence de la relation entre l’importance de la couche de mucus dans un 
caillot et la vitesse de sédimentation des globules rouges contenus dans une 
éprouvette de sang était bien connue. Faorhaeus étudia cette Litesse sur du sang de 
femmes enceintes (on savait que ce sang coagule de façon anormale), à différents 
stades de leur grossesse. I1 constata qu’elle était liée au degré d’agrégation des 
globules rouges. Cette agrégation avait été observée depuis longtemps (sans doute 
d’abord par Leeuwenhoek), mais n’avait pas reçu d’explications satisfaisantes. 

Faorhaeus montra qu’elle dépendait de la concentration en fibrinogène, 
molécule qu’il distingua de la fibrine. Nous savons maintenant que la fibrine est le 
résultat de la polymérisation di1 fibrinogène et qu’elle n’apparaît dans la 
circiilation qu’en cas de lésion de la paroi vasculaire et de nécessité de réparation. 
Ce phénomène est réversible : l’agrégat peut être détruit simplenient en agitant le 
tube à essai, ce qui n’est pas le cas pour le caillot. 

Faorhaeus en conclut que le sang était une suspension de globules rouges dont 
la stabilité dépendait de la concentration plasmatique en fibrinogène et en 
protéines. I1 montra l’importance du phénomène en étudiant l’écoulement de 
suspensions de globules rouges, dans des tubes de verre, en faisant varier le taux 
de fibrinogène et il obtint les résultats suivants (1929) : 

- l’écoulement dans le tube est diphasique ; une couche de plasma, la couche 
plasmatique, apparaît à la périphérie du tube, son importance croît avec le 
taux d’agrégation, et la viscosité apparente de la suspension (définie comme 
la \iscosité d’un fluide newtonien qui, soumis au même gradient de pression, 
donnerait le même débit que celui observé dans l’écoulement dipliasiqiie) 
diminue avec le rayon du tube (Fig. 3.10) ; 

- l’hématocrite est plus faible dans le tube que dans le réservoir d’alimentation, 
à cause de la présence de cette couche ; 

- si l’agrégation est trop importante, la couche disparaît et il est nécessaire 
d’exercer une différence de pression plus forte pour obtenir le même débit. 

2.1.2. Le réseau capillaire et microvasculaire 

I1 se compose des vaisseaux capillaires, des artérioles et des veinules de diamètre 
inférieur à 0,500 mm et supérieiir à 5 pin. Chez l’homme on estime sa longueiir à 
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Figure 3.10 : Dans la microcirculation, la viscosité relative apparente, définie comme la 
uiscosité qui, pour un même gradient de pression, donnerait le même débtt, est une fonction 
qui diminue fortement lorsque le rayon d u  tube diminue et dès lors que celui-ci devient 
infërieur ii quelques dizaines de fozs le diamètre des globules rouges. 

plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Si l’on compare, par la pensée, la 
section de l’aorte à celle des capillaires rangés côte à côte, le rapport est de 1 à 800. 
Cette augmentation de section est bien évidemment associée à la diminution de 
vitesse dans ce réseau. 

En examinant au microscope la coupe d’un muscle, on trouve une densité de 
100 à 1 O00 capillaires au cni2 ; c’est-à-dire une distance de 10 à 30 km entre 
chacun. Ce résultat est important pour comprendre comment s’effectuent les 
échanges entre les rnicrovaisseaux et les tissus environnants. 

Chez l’homme, le réseau rnicrovasculaire ne peut être observé qu’au niveau de 
la rétine, de la conjonctive et de la lunule de l’ongle. L’essentiel de ce réseau 
gigantesque et contenant près de la moitié du volume sanguin reste un territoire 
inconnu. 

Ce sont les études chez de petits mammifères anesthésiés qui ont permis de 
rassembler les éléments nécessaires à la connaissance de la microcirculation et à la 
compréhension de son fonctionnement. Ces travaux ont été principalement 
effectués sur des tissus très minces permettant une bonne observation : mésentère 
et cremaster - tissu fin entourant le testicule - du rat, bajoue du hamster, oreille 
de la souris ou du lapin ... Les études de réseaux à trois dimensions sont très rares. 

Malgré ces difficultés et le caractère fragmentaire des données, il est 
actuellement raisonnable de penser que les phénomènes caractéristiques de la 
microcirculation chez les mammifères sont peu différents de ceux de l’homme et 
que les études sur l’animal peuvent lui être transposées. 
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L’observation des réseaux inicrocirculatoires fait apparaître la complexité de 
leur organisation. Quelques réseaux (comme le crémaster du rat) présentent 
cependant une structure sitnple en forme d’arbre : on passe par divisions 
successives des artérioles aux capillaires puis des capillaires aux veinules, un 
vaisseau donnant naissance à deux autres. 

On se contente actuellement encore d’interpréter la plupart des événements 
hydrodynamiques qui se produisent dans les microvaisseaux en utilisant la loi de 
Poiseuille. Cette loi permet d’introduire la notion de résistance hydraulique. 
Celle-ci peut rendre compte d’événements physiques survenant aussi bien dans les 
artérioles et les veinules que dans les capillaires. 

Les données expérimentales disponibles étant peu nombreuses, cette 
approche n’a permis jusqii’à présent de modéliser avec succès que des réseaux de 
très petites dimensions (quelques mm2 de surface) et n’a pas dépassé le stade du 
laboratoire. 

a) La circulation capillaire 

L’écoulement du sang dans les vaisseaux dont le diamètre est de l’ordre de celui 
des globules rouges est encore phis complexe. Les globules, individualisés, ne sont 
pas uniformément distribués dans le temps et dans l’espace, leur vitesse peut varier 
rapidement. Des vaisseaux se vident soudainement puis se remplissent 
complètement de longues files de globules plus ou moins proches les uns des 
autres. On estime qu’à un instant donné seulement 20 à 30 % de ces vaisseaux sont 
fonctionnels dans un organe au repos - ce pourcentage augmente avec l’activité 
de l’organe - c’est le phénomène de recrutement. 

À cette échelle, la notion de viscosité n’a plus de sens ; le sang ne peut plus être 
considéré comme une suspension homogène. I1 faut étudier le mouvement du 
globule individuellement. Celui-ci doit se déformer pour traverser les vaisseaux de 
diamètre inférieur au sien, car les parois des capillaires sont rigides par 
comparaison à la déformabilité du GR. Comme on l’a vu sur la figure 3.8, le 
globule prend, en général, la forme d’un parachute sous l’effet des forces de 
cisaillement. I1 laisse un étroit espace rempli de plasma au voisinage de la paroi. 
Cette couche lubrifiante lui permet de glisser à travers le capillaire sans subir de 
dommage. Le temps de passage à travers le capillaire dépend de la déformabilité 
du globule. Dans les situations pathologiques où le globule rouge est indéformable 
(anémie falciforme, sphérocytose congénitale...), le réseau capillaire d’un organe 
pourra se trouver temporairement ou définitivement obstrué. 

Cette situation est sans effets irréversibles sur l’organisme tant que le nombre 
de vaisseaux bloqués ne dépasse pas une valeur seuil. Au-delà, l’augmentation de 
la résistance à l’écoulement due aux capillaires bloqués entraîne une 
augmentation de la perte de charge et en conséquence, un travail accru du coeur. 

Cette modification se traduit aussi au niveau des échanges puisque c’est à 
travers les parois des capillaires qu’ils s’effectuent principalement. Eii effet, à ce 
niveau, la pression hydrostatique et la pression osmotique ont des valeurs très 
voisines. Suivant leurs valeurs respectives, il y a soit filtration des produits 
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nourriciers transportés par le sang vers les cellules entourant le capillaire, soit 
adsorption des déchets que celles-ci produisent. 

La connaissance des qualités élastiques de la membrane du globule rouge est 
donc indispensable pour apprécier le fonctionnement dii réseau capillaire. 
Malheureusement, les techniques de mesure actuelles (filtration à travers un filtre 
dont les pores sont de diamètre inférieur à celui d’un globule) restent peu 
précises. D’autres techniques (micropipettes, traction sous pincettes optiques par 
exemple) sont maintenant utilisées en recherche fondamentale pour évaluer les 
propriétés mécaniques du globule rouge. 

Les globules blancs, quant à eux, loi-squ’ils sont transportés par le flux sanguin, 
iie sont pas c< activés », ils gardent leur forme sphérique. DLI fait de leur plus faible 
déformabilité, leur passage dans les capillaires s’effectue A kitesse plus lente que 
celui des globules rouges. Leur faible nombre ne leur permet pas de perturber le 
fonctionnement des réseaux capillaires. En situation pathologique, en revanche, 
le nombre de globules blancs pouvant augmenter fortemeii t, les perturbations 
hydrodynamiques peuvent être sérieuses. 

Comme dans les artérioles et les veinules, l’effet des plaquettes sur 
l’écoulement n’est notable que lorsque la paroi du capillaire est lésée. 

b) La circulation artério-veinulaire 

Dans tous ces vaisseaux, lorsque le diamètre du vaisseau D est nettement plus grand 
que celui du globule ronge a ( D l a  > 10 environ), l’existence de la couche 
plasmatique a été confirmée (Fig. 3.9). 

Elle est particulièrement importante dans les petites veiiiiiles, là où l’agrégation 
est la plus forte, son épaisseur est de l’ordre de 10 km. 

Les conséquences physiques de sa présence sont nombreuses : 

- elle agit comme une couche lubrifiante ; 

- le profil radial de la vitesse est modifié : les globules avancent comme un tout 
au centre du vaisseau, plus rapidement que la couche plasmatique ; 

- lors du passage d’une bifurcation, la distribution des globules n’est pas 
uniforme ; les deux phases se séparent en partie, les globules allant dans le 
vaisseau où les kitesses sont les plus importantes, c’est l’écrémage. 

Les dysfonctionnements dans cette partie du réseau sont principalement causés 
par un taux d’agrégation excessif. Si les forces de cisaillement sont insuffisantes 
pour casser les agrégats, lors du passage dans un vaisseau de diamètre plus petit, 
un arrêt provisoire ou définitif peut survenir : c’est la stase, phénomène qui se 
produit tout d’abord du côté veinulaire où les vitesses de cisaillement sont les plus 
faibles. 

Au niveau des veinules, partie du réseau où les agrégats de globules rouges sont 
les plus gros, les globules blancs sont poussés vers la paroi du vaisseau ; en situation 
pathologique, ils peuvent s’y coller en changeant de forme. Le caractère 
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hydrodynamique de ce phénomène a été démontré dans des tubes de verre : il 
dépend fortement de la taille des agrégats de globules rouges (Nobis, 1982). 

Si le nombre de globules blancs est anormalement élevé - en cas d’infection, 
par exemple - le vaisseau peut être partiellement occlus ; cette réduction du 
diamètre va causer une augmentation de la résistance hydraulique. 

L’agrégation des globules rouges et l’adhésion des globules blancs à la paroi 
sont des phénomènes réversibles. Le retour à la normale peut être obtenu sans 
intervention extérieure par une aiigmentation de la vitesse d’écoiilement ou par 
des mécanismes régulateurs : 

- la modification de l’épaisseiir de la couche plasmatique par modification du 
taux d’agrégation entraîne la baisse de viscosité apparente de la suspension 
sanguine par un effet de lubrification et la modification de la répartition des 
globules dans le réseau par écrémage. Cette élévation du taux d’agrégation 
sera bénéfique tant que les forces hydrodynamiques restent supérieures aux 
forces d’interactions des globules entre eux ; 

- la mise en service des vaisseaux jusque-là inactifs, par l’ouverture de sphinc- 
ters ou grâce à l’existence de déséquilibres de pression entre différentes 
parties du réseau, permet la mise en activité progressive de tout le réseau ; 

- la vasomotricité provoque localement la constriction puis le relâchement de 
la paroi des vaisseaux en modifiant leur diamètre moyen dans des proportions 
pouvant atteindre 100 %. En modifiant l’impédance terminale, elle 
augmente le débit sanguin ; 

- enfin, l’existence de vaisseaux court-circuitant localement les capillaires 
permet de mettre hors d’état de nuire le réseau lorsque tous les autres 
mécanismes de régulation sont inopérants. 

2.2. La circulation systémique 

On a vu le rôle que pouvait jouer la rhéologie en ce qui concerne les éléments 
figurés du sang et en particulier le globule rouge ; on a 111 également le 
comportement particulier des siispensions concentrées de ces éléments et 
corninent il pouvait influer dans les écoulements microcirculatoires. En ce qui 
concerne la circulation systémique, c’est-à-dire la circulation artérielle et veineuse, 
il va falloir considérer non seulement le contenu (le sang) mais également le 
contenant (le vaisseau). La circulation artérielle est à ce sujet un exemple 
particulièrement instructif. 

2.2.1. La circulation artérielle 

a) Le rôle de la rhéologie pariétale 

Cette partie du réseau circulatoire se caractérise principalement par la présence 
d’un écoulement instationnaire, quasi périodique, correspondant à l’éjection du 
sang par les ventricules cardiaques. Qui n’a senti battre son sang dans ses artères ? 
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Qui n’a senti son pouls ? C’est encore une propriété rhéologique qui devra être 
invoquée pour expliquer ce phénomène : le comportement rhéologique des 
parois artérielles. Contrairenien t aux pompes possédant des pièces en rotation 
(pompes centrifuges par exemple) qui permettent la mise en écoulement continu 
d’un fluide, les cavités du muscle cardiaque se reniplissent et se vident 
périodiquement, conduisant à un écoulement quasi périodique. Si le fluide ainsi 
mis en mouvement s’écoulait dans un réseau rigide, se tertninant par de très 
petites conduites, le débit instantané serait donc le même dans les gros vaisseaux 
et les petits conduits. Ces débits élevés dans la microcirculation où se situent 
l’essentiel des résistances conduiraient à des différences de pression dans le temps 
importantes pouvant être deux à trois fois plus élevées que leur Gileur moyenne. 
La présence de l’élasticité des vaisseaux, et en particulier de l’aorte, permet de 
limiter l’ampleur de ces phénomènes. Le fluide est emmagasiné dans ces vaisseaux 
élastiques pendant l’éjection cardiaque, permettant ensuite son écoulement 
régulier dans le reste du réseau circulatoire. En d’autres termes, au moment de 
l’éjection ventriculaire, le fluide mis en mouvement par Ir: travail du muscle 
cardiaque possède une énergie cinétique qui va être en partie emmagasinée sous 
forme d’énergie potentielle par les parois élastiques des vaisseaux qui se 
distendent, et qui vont pouvoir ensuite restituer cette énergie au fluide pour 
assurer son écoulement alors que le ventricule a fini de se contracter. La variation 
temporelle de la pression en différents sites de l’arbre artériel va donc être 
atténuée lors du passage du sang, du cœur vers la périphérie. Cet effet, lié ici à 
l’élasticité de la paroi, est mis à profit dans des systèmes hydrodynamiques 
protégeant les installations hydrauliques des coups de bélier ou permettant un 
pompage efficace des premières pompes à incendie (pompes à bras). C’est l’effet 
Windkessel. 

L’élasticité de la paroi artérielle joue donc un rôle important dans la 
transformation de l’écoulement (de nature pulsatile) à la sortie du cœur en un 
écoulement continu (dans le réseau microcirculatoire). Mais elle se manifeste 
également par l’aspect propagatif des ondes de pression (Flaud, 1998). Cet aspect 
se rencontre dès lors qu’un milieu présente à la fois un caractère inertiel non 
négligeable et un caractère élastique (présence de forces inertielles et 
conservatives). Dans le cas présent, c’est la masse volumique du fluide p qui 
intenient et l’élasticité de la paroi qui peut être représentée par le module 
d’élasticité E (module d’Young). On peut montrer que la vitesse de propagation 
est proportionnelle à la racine du module d’élasticité. Ce module est ici défini 
comme le rapport entre la contrainte longitudinale appliquee à un échantillon de 
matériau, et l’allongement relatif résultant. 

On voit donc aisément que toute modification de l’élasticité pariétale par des 
facteurs physiologiques (vieillissement) ou pathologiques se traduira par une 
variation (augmentation dans le cas d’un accroissement de E )  de la vitesse de 
propagation, et pourra donc être mise en évidence par des mesures indirectes. 

En fait, les raisonnements précédents font appel à des hypothèses 
siniplificatrices ne prenant pas en compte le caractère visqueux de la paroi du 
vaisseau. Or, en ce qui concerne ce dernier point, la paroi artérielle est un milieu 
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complexe comprenant plusieurs couches composées de fibres d’élastine et 
de collagène. On peut considérer que ces dernières ne participent que 
progressivement à la résistance à l’élongation. Ceci confère au matériau des 
propriétés élastiques non linéaires caractérisées par une augmentation du module 
d’élasticité en fonction du taux d’élongation. Ce caractère particulier limite les 
extensions des parois pour les fortes pressions, et contribue à la déformation de 
l’onde de pression lors de sa propagation. Dès lors en effet que cet effet non 
linéaire implique que les vitesses de propagation d’ondelettes sont croissantes en 
fonction de la pression, on conçoit aisément que dans un front d’onde les 
variations de pression qui se font à un niveau faible de pression (début du front 
d’onde) vont se déplacer à une vitesse plus faible que les variations de pression qui 
se font à un niveau plus élevé de pression (pic du front d’onde). Le sommet de 
l’onde se déplaçant plus rapidement que sa base, le front d’onde à tendance à se 
raidir. Bien que simpliste, cette vision permet de montrer comment le caractère 
non linéaire de la rhéologie du tube peut intervenir dans la déformation des ondes 
lors de leur propagation. 

La présence de cellules musculaires se manifeste de plus par deux effets : un 
comportement passif de type dissipatif qui va conduire à un comportement global 
viscoélastique non linéaire, et un comportement actif qui va entraîner sous 
activation une contraction et une augmentation du module élastique. 

b) Le rôle de la rhéologie sanguine dans la grande circulation 

La rhéologie pariétale intervient donc de manière majeure dans les phénomènes 
observables en circulation artérielle. Cependant, la nature hydrodynamique des 
écoulements reste principalement dépendante du comportement rhéologique du 
fluide sanguin. C’est la viscosité du fluide qui va contrôler la nature des profils de 
vitesse correspondant à un écoulement périodique d’un fluide visqueux dans une 
conduite de section circulaire. S’il est bien admis que le caractère non newtonien 
du fluide peut être omis dans ces écoulements, son caractère visqueux reste 
particulièrement important et il va conditionner non seulement les pertes de 
charge lors de l’écoulement mais aussi la valeur des contraintes qu’exerce le fluide 
sur les parois du vaisseau. 

Or l’on sait depuis quelques années le rôle de ces contraintes sur les cellules 
endothéliales. Ces cellules particulières tapissent l’intérieur du vaisseau et 
constituent l’endothélium. Elles sont capables d’exprimer un certain nombre de 
substances biologiques qui peuvent avoir un effet sur l’état de contraction des 
vaisseaux (qui possèdent comme on l’a vu des éléments musculaires) ou, par 
exemple, sur les capacités d’adhésion des éléments circulants sur la paroi. Or la 
production de ces facteurs est dépendante de l’état de contrainte qui s’exerce sur 
ces cellules, et l’on voit l’intérêt que l’on peut avoir à les connaître. 

Ces contraintes sont calculables à partir du moment où est connue la vitesse de 
cisaillement à la paroi et la viscosité associée. Ce problème, simple en apparence 
puisqii’il est possible par des moyens ultrasonores de mesurer la répartition des 
vitesses dans l’écoulement, est compliqué par les limitations de telles mesures. 
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En effet, les vitesses varient rapidement au niveau de la paroi et la mesure 
s’effectue dans un volume fini et non négligeable conduisant à une valeur moyen- 
née de la vitesse (effets de convolution). On peut ainsi évaluer ces contraintes dans 
le cas où les vaisseaux ont des géométries simples, à partir de la mesure par métho- 
de ultrasonore de la vitesse au centre du vaisseau, de son diamètre, et en mesurant 
la viscosité sanguine. En prenant éventuellement en compte le comportement non 
newtonien, on aboutit ainsi au calcul de la contrainte de cisaillement pariétale. 
Celle-ci peut être reliée à des modifications pathologiques du Comportement 
rhéologique du sang, mais sa valeur est aussi dépendante de la fréquence 
cardiaque et des caractéristiques géométriques du vaisseau. 

c) Le rôle du comportement rhéologique dans des configurations géométriques 

En fait le système artériel est constitué d’un réseau complexe comportant des 
coudes, des embranchements mais aussi, dans des situations pathologiques, des 
rétrécissements (sténoses) ou des dilatations de la taille du conduit (anévrismes). 
Dans ces différentes situations, les écoulements présentent des morphologies 
complexes qui peuvent inclure des zones de recirculation, à vitesse de cisaillement 
anornialenient basse, ou des zones à vitesse anormalement élevée. Dans ce cas, le 
comportement non newtonien du sang ne peut plus être négligé puisque, par 
exemple, la viscosité sanguine va s’accroître de manière notable quand la vitesse 
de cisaillement diminue, modifiant ainsi fortement la nature des zones à faible 
vitesse de cisaillement. 

particulières 

2.2.2. La circulation veineuse 

Si la circulation artérielle met en évidence l’importance du comportement 
particulier des vaisseaux sanguins, et à un moindre titre celui de la rhéologie 
sanguine, le réseau veineux n’a rien à lui envier comme on va le voir maintenant. 

a) Le rôle de la rhéologie pariétale 

La différence essentielle qui existe entre le réseau artériel et le réseau veineux est 
d’une part l’aspect continu des écoulements, après le passage dans le réseau 
capillaire, et la possibilité d’observer des pressions traiismurales (différence entre 
la pression dans le vaisseau et la pression à l’extérieur du vaisseau) négatives. 
D’autre part la paroi veineuse est globalement plus souple (modification du taux 
d’élastine et de collagène), moins musculaire et plus mince que la paroi artérielle 
(le rapport de l’épaisseur de la paroi au rayon, qui est de l’ordre de 0,2 dans le cas 
artériel, tombe en moyenne à 0,03 dans le cas veineux). Dans ces conditions, les 
veines ont la capacité de s’aplatir au moins partiellement pour des pressions 
transmurales négatives obtenues soit par des effets hydrostatiques (membre placé 
à un niveau plus élevé que celui du cœur) ou du fait de la contraction des muscles 
squelettiques environnants. Cet aplatissement entraîne des modifications 
importantes du volume veineux. De la même manière, la compliance veineuse 
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étant plus importante que la compliance artérielle, des surpressions se traduisent 
par des variations plus importantes de volume. Ces différents effets font jouer au 
système veineux un rôle de réservoir dans lequel la rhéologie de la paroi veineuse 
joue un rôle fondamental. Rappelons que plus de la moitié du volume sanguin se 
trouve à l’état normal stocké dans le réseau veineux ou veinulaire. 

b) Le rôle de la rhéologie sanguine 

Bien qu’elle ait été fortement délaissée dans l’étude des écoulements veineux, la 
rhéologie sanguinejoue un rôle particulièrement important dans ce cas. On est en 
effet confronté à des écoulements à basse vitesse de cisaillement, dans lesquels 
peuvent également exister des phénomènes de stase (arrêt momentané de 
l’écoulement). Dans ces cas, ce sont à la fois les comportements non newtoniens 
stationnaires, mais aussi thixotropes du sang qui sont à prendre en compte. La 
gamme des vitesses de cisaillement qui existe dans de nombreux vaisseaux veineux 
fait en effet intervenir des domaines où la viscosité sanguine s’éloigne notablement 
de la valeur correspondant au plateau de viscosité observé à de fortes vitesses de 
cisaillement. 

D’autre part lors de phénomènes de stase, les temps mis en jeu peuvent être de 
l’ordre de grandeur des temps caractéristiques permettant la restructuration du 
fluide dont la viscosité va donc être fortement augmentée (éventuellement en 
allant jusqu’à la présence d’un seuil d’écoulement). La remise en écoulement va 
donc nécessiter l’action de forces de pression supplémentaires permettant la 
déstructuration partielle du milieu sanguin. 

Conclusion 
Au X V I I ~  siècle, l’image du médecin dans une partie de l’opinion publique pouvait 
se résumer par ce quatrain de Molière (en latin de cuisine) : 

Clystm‘um donare 
Postea saignare 
Ensuita purgare 
Resaignare, rgburgare et reclysterisare (Le malade imaginaire, 1673). 

En 1780, dans l’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert, le rédacteur 
n’hésite pourtant pas à écrire : << La  saignée est un des plus grands et des plus pompts  
moyens de guérison que la médecine connaisse >>. 

De nos jours, les affirmations sont moins triomphalistes et bien plus nuancées. 
I1 est désormais acquis que des anomalies rhéologiques sont bien associées 
à de nombreuses pathologies : diabète, hypertension, glaucome, troubles 
cardiovasculaires ... I1 reste des ignorances fondamentales concernant 
l’importance des répercussions physiologiques des troubles microcirculatoires, 
sauf dans des situations extrêmes. La promotion de I’hémorhéologie dans le 
monde médical doit donc se faire avec prudence. Une attitude mécaniste serait 
certes bien tentante. En effet, les analogies entre les dysfonctionnements de la 
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microcirculation et ceux de la vie quotidienne sont nombreuses : perturbations 
dues aux poids lourds sur les autoroutes, répercussions consécutives à l’arrêt d’un 
camion de livraison dans une rue étroite, rupture d’un caténaire sur le réseau 
ferré, queue au restaurant du personnel quand le nombre d’usagers augmente de 
10 %... Mais, nous l’avons souligné, le monde vivant a des possibilités d’adaptation 
qui ne permettent pas, à ce jour, d’arriver à des représentations transposables aux 
événements survenant dans les réseaux microcirculatoires en toute situation. I1 est 
plus sage de se borner à considérer les informations rhéologiques comme des 
indicateurs du bon état d’irrigation des organes et donc de l’état de santé. 

Bien plus modestes dans leurs visées que ne l’a été la saignée, qui avait une 
position hégémonique dans le dispositif médical, les recherches en 
hémorhéologie n’en ont pas moins des enjeux importants. Beaucoup des troubles 
hémorhéologiques étant réversibles, le retour à la normale peut généralement être 
obtenu grâce à un traitement bénin et un médicament peu coûteux tel que 
l’aspirine. 

En ce qui concerne la grande circulation, c’est à la fois le comportement 
rhéologique du fluide mais aussi celui de la paroi vasculaire qui conditionnent le 
fonctionnement du système cardio-vasculaire. On voit donc que l’hémorhéologie 
est un domaine encore ouvert, où de très grands progrès restent à faire, notam- 
ment concernant les caractères thixotrope et viscoélastique du sang. Néanmoins, 
même en se limitant à la viscosité stationnaire, l’utilisation de modèles simples a 
conduit à des premiers résultats en hémorhéolope clinique, dont le développement 
semble prometteur. Nous espérons que cet exposé, nécessairement incomplet et 
sans doute un peu schématique, aura pu cependant montrer l’intérêt et l’impor- 
tance des études hémorhéologiques in vitro et, par là même, pourra contribuer à 
développer les collaborations entre cliniciens et scientifiques. 
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Des sauces aux émulsions alimentaires 

J.-L. Doublier’, J.-F. Maingonnat* et G. Cuvelie? 

L’extrême diversité de propriétés présentées par les denrées alimentaires explique 
qu’il n’est pas étonnant que l’on se soit préoccupé très tôt de  caractériser leurs 
comportements rhéologiques. Ainsi, il y a plus de  60 ans, Scott-Blair s’est-il intéressé 
2 la rhéologie du milieu particulièrement complexe que constituent les pâtes de 
farine de  blé (matériau aux propriétés viscoélastiques remarquables). Eli réalité, les 
techniques rhéologiques, outil essentiel en science et technologie alimentaires, se 
sont tout particulièrement développées ces dix dernières années avec l’apparition 
des nouveaux rhéomètres. Les doinaiiies d’application sont très nombreux, en 
particulier ces méthodes visetit à : 

- la caractérisation des matières premières et produits semi-finis ; il est par 
exemple essentiel de  connaître les relations existant entre les propriétés 
rhéologiques obtenues et la formulation des aliments ; 

- l’appréciation de  la valeur industrielle d’une matière première ou des 
propriétés fonctionnelles d’un constituant alimentaire, particdièrement s’il 
s’agit d’un agent de texture ; 

- le suivi et  la description des modifications de  structure d’un milieu aii cours 
d’un processus de transforination comme la cuisson d’un produit ou la 
fabrication d’un gel ; 

- l’évaluation instrumentale de  la texture des aliments qui pourra être 
rapprochée de  l’évaluation sensorielle. 
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Introduction 
La description des comportements rhéologiques des aliments sur la base 
de techniques non empiriques a surtout progressé pour les systèmes liquides, 
semi-liquides et gélifiés ; c’est donc dans ce domaine que nous avons retenu les 
exemples de ce chapitre. D’un point de vue général, il est essentiel de pouvoir 
décrire les propriétés de ces systèmes sur les bases de leur comportement 
Mscoélastique. La viscosimétrie ne pourra être mise en œuvre que lorsque les 
systèmes seront réellement fluides. Nous aborderons successivement, par ordre de 
complexité croissante, trois types de questions : les propriétés de systèmes aqueux 
à base d’épaississants et gélifiants, les propriétés de mélanges à base d’amidon et 
de lait en relation avec la structure, et enfin les problèmes liés à la stabilisation de 
systèmes dispersés (suspensions de particules solides, émulsions) et le rôle que 
peuventjouer les épaississants, employés seuls ou en mélange, sur la stabilité de ces 
systèmes. 

1. - Propriétés de systèmes aqueux à base 
d’épaississants et gélifiants 

À l’exception de la gélatine qui est une protéine, tous les épaississants et gélifiants 
à chaîne étendue employés par l’industrie alimentaire sont des polyosides 
d’origine ou végétale ou biosynthétique : amidons, galactomannanes (extrait de 
graines de légumineuses, voir ci-dessous), carraghénanes (extraits d’algues), 
pectines (extraits des écorces d’agrumes ou de marc de pomme), alginates 
(extraits d’algues), gomme xanthane (produit par fermentation, voir ci-dessous), 
dérivés de cellulose, etc. Ces polymères d’origine biologique jouent un rôle 
essentiel en tant qu’agents de texture dans de nombreuses formulations 
alimentaires où ils sont mentionnés en qualité d’épaississant, gélifiant ou 
stabilisant. I1 s’agit de macromolécules qui se dissolvent ou se dispersent aisément 
dans l’eau pour aboutir à une augmentation spectaculaire de la viscosité du milieu 
et, éventuellement, sous l’effet d’agents physiques (température) et/oii chimiques 
(conditions de pH, présence d’ions, cosoluté ...) à un gel. Chaque polyoside 
présente des propriétés particulières, ce qui permet d’aboutir à des rhéologies très 
différentes et par le fait même à une extraordinaire variété de textures de produits 
finis. À l’aide d’exemples typiques, nous allons décrire comment les techniques 
rhéologiques permettent d’évaluer les propriétés de ces agents de texture. Nous 
décrirons successivement sur la base d’exemples trois types de systèmes : les 
solutions macromoléculaires (en relation avec le pouvoir épaississant), les réseaux 
macromoléculaires (pouvoir gélifiant), les milieux dispersés (où est mis en jeu le 
pouvoir stabilisant des biopolymères) . 

1 . I .  Les solutions macromoléculaires 

Nous prendrons comme exemple les galactomannanes qui constituent l’exemple 
type de solution macromoléculaire. I1 s’agit de macromolécules extraites de 
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Figure 4.1 : Courbes d’koulement (en coordonnées logarath maques) de solutions de gomme de 
caroube (concentrations : Q5,  O, 75, 1 et 1,5 % ; température : 25 “C ; Doublaer et Cuvelier, 
1996). Ler traits contanus correspondent à un ajustement des résultats expt%mentaux par 
1 equation de Cross. 

graines de légumineuses. Les deux sources industrielles principales sont la gomme 
guar et la goinme de caroube. La gomme guar est extraite des graines du guar, 
plante annuelle produite en Inde, au Pakistan et au Texas. Au contraire, le 
caroubier est un arbre qui se trouve sur le littoral méditerranéen. Dans les deux 
cas, le polyoside provient de I’endospernie, tissu de réserve de la graine. Les 
structiires des deux types de galactomannaiies sont assez comparables : une chaîne 
linéaire de mannose (liaisons p 1 -+ 4) sur laquelle tiennent se greffer des unités 
galactose (liaisons a 1 -+ 6). En milieu aqueux, ces macromolécules sont connues 
pour donner des solutions extrêmement visqueuses à très faible concentration. On 
sait également qu’elles adoptent une conformation en << pelote désordonnée », 

donc sans forme d’organisation spécifique. 

1.1, l .  Les propriétés d ’écoulemeni 

Les propriétés d’écoulement de solutions de gomme de caroube à quatre concen- 
trations différentes (0,5, 0,75, 1 et 1,5 %) sont illustrées dans la figure4.1. On 
observe u n  comportement non newtonien très marqiié, rhéofliiidifiant et non 
thixotrope : les courbes <( aller >> sont superposées aux courbes << retour >>. On cons- 
tate que la viscosité apparente diminue avec la vitesse de cisaillement, en rapport 
avec le comportement rhéofluidifiant, et qu’à faible vitesse de cisaillerncnt, un 
plateau eït atteint : il s’agit de la viscosité newtonienne à vitesse de cisaillement 
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Figure 4.2 : Comportement viscoélastzque en régzme harmonique d’une solution de gomme de 
caroube (concentration : 2 %, température : 25 OC). Essai de superposition de la courbe 
Iq *(O) 1 (en traits continus) et de la courbe d’écoulement y( y ) (symboles) (application de la 
règle de Cox-Merz ; Doublzer et Cuvelier, 1996). 

nulle (yo). I1 est essentiel de comprendre que ce caractère rhéofluidifiant ne doit 
pas être confondu avec la sensibilité au cisaillement qui se traduirait par un com- 
portement thixotrope, qui impliquerait en premier lieu une non-superposition 
des courbes << aller >> et << retour ». En dehors du paramètre yo qui, comme pour 
toute solution macromoléculaire, dépend notamment de la concentration et de la 
masse molaire, on caractérise ces courbes par un temps caractéristique (inverse de 
la vitesse de cisaillenient critique pour laquelle le comportement devient rhéoflui- 
difiant). Ces courbes sont aisément décrites à l’aide de la relation de Cross ou de 
Carreau. 

1.1.2. Le comportement viscoélastique 

Un exemple de courbes de variations des modules G’ et G” en fonction de la 
pulsation est montré dans la figure 4.2 pour une solution de gomme de caroube 
à 2 %. On constate que les modules de stockage (G‘) et de perte (G”) varient de 
façon importante avec la fréquence (il s’agit d’une représentation logarithmique), 
notamment aux faibles fréquences où les pentes des courbes sont respectivement 
voisines de 2 et de 1 (G’ a O‘ et G” a a’). Aux faibles fréquences, le module de 
stockage (G’) est nettement inférieur à G” tandis qu’aux fréquences les plus 
flevées, G’ devient siipérieur à G” et $es courbes tendent à s’iiifléchir. 
Par ailleurs, la coïncidence presque complète entre les courbes (TJ*(w) I 
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avec ( O)  I = ’Gr ‘+  Gr ’ ‘ )  et y(?) illustre le fait que la règle dite de 
O 

Cox-Merz est observée. Cette règle de superposition est classiquement constatée 
dans le cas des solutions macromoléculaires. 

La zone de fortes variations des modules G‘ et G“ avec la fréquence, qui coïncide 
avec la zone où Iq*(w)I reste pratiquement constant, est définie comme la zone 
terminale où l’écoulement domine le comportement ; le point d’intersection de 
G‘ et G” définit le début de la zone du plateau élastique et correspond à un temps 
caractéristiques de la solution, t,, ( t ,  = l / q )  avec O,, point d’intersection des 
courbes G(o) et G”(o).  tc est en relation directe avec la rigidité et la mobilité des 
chaînes macromoléculaires : plus celles-ci seront rigides, plus ce paraniètre sera 
élevé ; il en sera de mênie lorsque la concentration augmentera. 

L’ensemble de ces comportements (courbes d’écoulement, comportement 
viscoélastique) sont typiques des solutions macromoléculaires et confirme 
qu’aucune interaction spécifique ne s’établit entre les macromolécules. Les 
propriétés rhéologiques sont essentiellement gouvernées par les enchevetrements 
des macromolécules sans que s’établissent d’interactions spécifiques entre elles. Le 
développement de la viscosité ne peut se faire que si la concentration est suffisante 
pour obliger les pelotes individuelles à s’interpénétrer les unes dans les autres. La 
concentration critique nécessaire au recouvrement des pelotes est appelée, 
comme nous l’avons vu, concentration d’enchevêtrement. Elle est en fait 
inversement proportionnelle à la viscosité intrinsèque, donc pratiquement au 
volume hydrodynamique occupé par la chaîne macromoléculaire et se situe à des 
concentrations de l’ordre de 0.1 à 0,3 %. 

1.2. Le cas particulier de la gomme xanthane 

La gomme xanthane est un polyoside extracellulaire produit par fermentation 
anaérobie de Xanthomonns rompestris sur substrat glucidique. Ce polyoside est 
maintenant très connu et son utilisation est largement répandue en dehors de 
l’industrie alimentaire, notamment en extraction du pétrole. Ses propriétés assez 
spécifiques méritent que l’on s’y attarde quelque peu. Ce polyoside est constitué 
d’une chaîne linéaire de p-D glucose lié en (1-4) portant un branchement latéral 
tous les deux glucose. Ces branchements latéraux sont en fait des triholosides 
constitués d’un enchaînement de trois oses : un a-D mannose éventuelleinent 
acétylé en C-6, un acide glucuronique et un p-D mannose terminal éventuellement 
chélaté entre le C-4 et le C-6 par un acide pyruvique. 

I1 adopte, en milieu aqueux, deux types de conformations selon la température 
et la force ionique : une conformation hélicoïdale à faible température ou en 
présence de sel et une conformation en pelote à température élevée ou si la teneur 
en sel est plus faible. Dans la pratique, la conformation ordonnée est le plus 
souvent observée, ce qui confère à la gomme xanthane une structure nettement 
plus rigide que celle des galactomannanes. Cette grande rigidité de la molécule de 
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Figure 4.3 : Courbe d'écoulement d'une .solution de gomme xanthane (concentration : 
0,s %) en NaCl 0,l M (température: 25 OC). Les points expérimentaux à faible vitesse de 
cisaillement (triangles) ont été obtenus par des expériences en fluage (Giboreau et al., 1994). 

xanthane en comparaison des autres polyosides à conformation en pelote lui 
confère des propriétés rhéologiques particulières comme nous allons le voir 
ci-dessous. 

1.2.1. Les propriétés d'écoulement 

La figure 4.3 illustre le comportement d'une solution de goinme xanthane 
(concentration : 0,s %). On note une forte dépendance de la viscosité apparente 
avec la vitesse de cisaillement. Le comportement rhéofluidifant de cette solution 
est nettement plus marqué que celui des polyosides qui sont plus flexibles et 
adoptent une conformation en pelote. L'infléchissement de la courbe à faible 
vitesse de cisaillement pour atteindre qo n'est observé qu'à des vitesses de 
cisaillement très faibles qui n'ont pu être atteintes, dans l'exemple montré, que 
par des mesures en fluage. On constate donc que les solutions de gomme xanthane 
présentent des viscosités très élevées 2 faible vitesse de cisaillement et très 
faibles à vitesses élevées. Ces propriétés particulières seront d'un grand 
intérêt pratique, notamment lorsqu'une viscosité élevée est recherchée en 
l'absence de cisaillement alors que le produit liquide doit pouvoir s'écouler 
aisément dès l'application d'un cisaillement même faible. La gomme xanthane 
sera ainsi très utilisée pour la stabilisation de suspensions versables (voir 
également § 4.3.2). 
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Figure 4.4 : Comportement viscoélastique en rég-zme harmonique d’une solution de gomme 
xanthane (concentrations : 0,5 ’% ; température : 25 “C; en KC1 0,13 M). G (symboles 
vides) ; G“ (symboles pleins). Comparaison avec la gomme de caroube (traits continus) 
(Doublim et Cuvelier, 1996). 

1.2.2. Le comportement viscoélastique 

Le comportement viscoélastique d’une solution de gomme xanthane (0,5 %) est 
illustré dans la figure 4.4. Le résultat obtenu avec une solution de caroube à la 
même concentration est égaiement montré. Les particularités de la gomme 
xanthaiie sont les suivantes : G‘ > G” sur toute la gamme de fréquence, variations 
de G‘ et G” avec O relativement faibles et non-superposition des tracés Iq*(0)1 et 
r)( 7 )  (non-applicabilité de la règle de Cox-Merz). Ces deux courbes n’ont pas été 
repré5entées ici pour des raisons de clarté dans la représentation. De nombreux 
auteurs attribuent ce type de comportement au fait qu’il s’agit d’un << gel faible », 

attribué à l’existence d’un réseau tri-dimensionnel très ténu. Sous l’effet d’un 
cisaillement, ce réseau pourrait se déstructurer de manière réversible et donc 
s’écouler comme nous l’avons décrit plus haut. En fait, on peut remarquer 
que les tracés de G’(w) et G”(w) tendent à se croiser aux faibles fréquences 
(O, - IO-“ rad.s-l) et que, si des mesures pouvaient être réalisées à des fréquences 
encore plus faibles, des tracés assez comparables i ceux décrits pour les 
galactomannanes seraient observés. En d’autres termes, les fréquences de mesure 
employées nous permettent de décrire les solutions de xanthane dans la zone du 
plateau élastique comme nous l’avons définie précédemment alors que la même 
gamme de fréquence nous permet d’accéder plutôt à la zone terminale pour les 
solutions de galactomannanes. La différence essentielle réside donc dans le temps 
caractéristique tc qui peut être arbitrairement défini à partir de l’intersection des 
modules G’ et G” qui est supérieur à 1 000 s pour la solution de gomme xanthane 
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et qui ne serait que de l’ordre de lop2 s pour la solution de caroube à même 
concentration, ce qui représente un rapport de l’ordre de 100 O00 entre ces 
polyosides ! Ceci est bien entendu à attribuer 2 une très grande différence de 
mobilité des deux types de macromolécules : les galactomannanes sont 
relativement flexibles du fait de leur conformation en pelote alors que la gomme 
xanthane est extrêmement rigide du fait de sa conformation hélicoïdale. 

1.3. Le comportement viscoélastique des systèmes gélifiés : 
exemple des gels de kappa-carraghénanes 

La caractérisation viscoélastique des gels requiert des méthodes qui ne détruisent 
pas leur structure en cours de mesure. I1 est évident qu’il s’agit de systèmes solides 
et que, dans ces conditions, la viscosiinétrie est inappropriée. Les mesures en 
régime harmonique sont plus adaptées : par principe, les amplitudes de 
déformation sont très faibles de façon à ne pas perturber l’échantillon pendant la 
mesure. Pour illustrer notre propos, nous avons choisi l’exemple des gels de kappa- 
carraghénanes qui constituent l’un des gélifiants les plus employés par l’industrie 
alimentaire. 

Les carraghénanes sont des extraits d’algues rouges. On distingue trois 
fractions principales qui diffèrent légèrement selon leurs structures chimiques 
mais nous ne considérerons ici que le kappa-carraghénane. I1 s’agit de polymères 
linéaires dont le motif de répétition est un dimère composé de deux résidus 
galactose : un fi-D galactose lié en (1 -+ 3 )  et un 3,6 anhydro-L-a-galactose lié en 
(1 4 4). Ces macromolécules sont connues pour gélifier en présence de sel, 
notamment le KC1. en adoptant une structure hélicoïdale. Le mécanisme de 
gélification se fait par l’intermédiaire de doubles hélices qui tendent à s’agréger et 
former ainsi le réseau tridimensionnel nécessaire à la formation du gel. I1 s’agit de 
gels thermoréversibles. 

La figure 4.5 illustre le comportement viscoélastique observé en régime 
harmonique des gels de kappa-carraghénanes. On constate que le module de 
stockage G‘ est nettement plus élevé que le module de perte G” (G’ > 10 G”) et qu’il 
est pratiquement indépendant de la fréquence. Ainsi, dans le domaine 
d’observation, le comportement du gel est proche de celui d’un réseau 
caoutchoutique. Ce type de comportement constitue un point commun à tous les 
gels formés d’un seul composant macromoléculaire, qu’il s’agisse de polyosides 
(pectines, alginates) ou de protéines (gélatine, par exemple) dès l’instant où la 
concentration est siiffisanimerit élevée. I1 a d’ailleurs été proposé d’employer ce 
type de caractérisation pour distinguer, sur des bases opérationnelles, les gels 
<< vrais )> des gels << faibles >> ou des << pseudo-gels >) (Clark et Ross-Murphy, 1987). 
De ce point de vue, les solutions de gomme xanthane avaient d’ailleurs été classées 
comme gels << faibles ». Nous avons illustré précédemment le caractère relatif de ce 
type de classification pour la gomme xanthane pour laquelle un écoulement est 
clairement observable, même si le temps de relaxation est très grand. Le 
qualificatif de solution macromoléculaire très élastique conviendrait mieux dans 
ce cas. I1 reste cependant que la définition des gels vrais telle que définie par la 
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Figure 4.5 : Comportement uiscoélustique en régzme harmonique d’un gel de kappa- 
carraghénanr (concentration : 0,3 % ; KCI : 0,04 M ;  temphtirre : 15 “ C ;  Fernandes 
et al., 1991). 

constance de G’, quelle que soit la fréquence de mesure, et par le fait que 
G’ > 10 G”, reste pertinente. 

2. Les systèmes à base d’amidon : exemple 
des produits laitiers 

2.1. L‘amidon et sa structure 

L’amidon est un constituant essentiel de nombreux aliments. I1 entre souvent dans 
la composition des matières premières utilisées (exemple de la farine de blé), mais 
peut être également ajouté comme ingrédient ou comme additif. En effet, 
l’amidon est la principale substance glucidique de réserve synthétisée par les 
végétaux supérieurs à partir de l’énergie solaire et il représente une fraction 
pondérale importante dans un grand nombre de matières premières agricoles 
telles que les céréales, les légumineuses et les tubercules. Par ailleurs, les propriétés 
fonctionnelles de l’amidon varient très largement selon l’origine botanique, ou 
peuvent être modifiées par un ensemble de réactions chimiques ou enzymatiques. 
I1 est également à noter que les propriétés de ces amidons sont largement mises à 
profit dans de nombreux secteurs industriels tels que la papeterie-cartonnerie, la 
pharmacie, l’industrie cosmétique, etc., et que cette utilisation pourrait être 
amenée à se développer du fait du caractère biodégradable de ce polymère. 
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I1 s’agit d’un polymère de glucose composé de deux fractions: l’amylose, 
molécule essentiellenierit linéaire, et I’aniylopectine, molécule ramifiée. La teneur 
en amylose d’un amidon de maïs normal est de 27 ii 28 %, de l’ordre de 22 % pour 
un amidon de pomme de terre niais est inférieure à 1 % pour les amidons dits 
(( cireux ». À température ambiante, les grains d’amidon sont insolubles dans l’eau 
et présentent l’inconvénient technologique de décanter. Ce n’est qu’après 
traitement à des températures supérieures 5 60 “C (température de gélatinisation) 
et en présence d’un excès d’eau que celle-ci peut pénétrer au sein du grain 
d’amidon qui va donc gonfler. 

Au cours de la phase d’empesage qui correspond aux phénomènes observés 
au-delà de cette température critique, on peut noter différents stades de 
gonflement selon l’origine botanique de l’amidon et les conditions du  traitement 
thermique ; dans le même temps, une partie plus ou moins grande du contenu 
graniilaii-e va également être solubilisée. L’empois d’amidon est donc un système 
coinposite avec des particules gonflées, dont la taille est de l’ordre de plusieurs 
dizaines de micromètres, dispersées dans une phase continue macroinoléculaire. 
Cette phase continue est généralement constituée d’amylose sachant que 
les molécules d’amylose et d’amylopectine sont incompatibles en solution et 
qu’elles tendent à se séparer. Les particules gonflées sont donc constituées 
majoritairement d’amylopectine. 

En refroidissant, cet empois va donner un gel (phénomène de rétrogradation). 
Les niécanismes conduisant à la gélification des empois d’amidon sont assez bien 
connus. Ceux-ci relèvent essentiellement de la gélification de l’amylose dans la 
phase continue. Le système obtenu est un gel composite qui sera d’autant plus 
rigide que la concentration en amylose sera importante. I1 est à noter que la 
gélification de l’amylose est un processus cinétique dont la rapidité va dépendre 
de la concentration en amidon ainsi que de la teneur en amylose de cet amidon. 

2.2. Rhéologie des empois et gels d’amidon 

D’un point de vue rhéologique, il sera possible d’étudier les propriétés 
d’écoulement des empois à chaud (au-delà de 60 “C) ou à froid immédiatement 
après le refroidissement (avant la gélification). L,es mesures de propriétés 
viscoélastiques en régime harmonique seront cependant privilégiées car elles 
permettent de caractériser les systèmes qu’ils soient fluides (à chaud) ou gélifiés. 

La figure 4.6 montre les propriétés d’écoulement en coordonnées normales de 
suspensions d’amidon de maïs natif (concentration : 7,7 %). Les mesures sont 
réalisées à 70 “C de manière à éviter la gélification de l’amylose. Ces courbes 
montrent un comportement rhéofliiidifiant qui s’accompagne d’une sensibilité 
au cisaillement ( q q  tliixotropie >>) très prononcée. Une représentation en 
coordonnées logarithniiques sur une gamme de vitesses de cisaillement 
Suffisamment grande, typiquement de 0,01 à 1 O00 s-I, permettrait de constater 
que ces courbes d’écoulement présentent un seuil d’écoulement et peuvent se 
décrire à l’aide du modèle d’Herschel-Bulkley. 
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Figure 4.6 : Courbes d'écoulement de suspensions d'amidon de maïs (concentration : 7,7 %). 
Conditions de péparation : LS Uaible cisaillement) et HS (cisaillement intense) (Ooublier 
et al., 1987). 

La figure 4.7 montre le comportement viscoélastique décrit en régime 
harmonique de gels d'aniidon de inaïs natif (concentration : 5 %) ; les empois ont 
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été préparés par traitement thermique à différentes températures (100, 120 et 
130 O C )  et ont été refroidis à 25 “C en 60 min. 

Les spectres mécaniques montrent que nous sommes en présence de gels 
fermes, le module de stockage G’ étant environ 10 fois supérieur au module de 
perte G“. De plus, ces deux modules sont indépendants de la fréquence 
d’oscillation. Comme dans la figure 4.6 où l’on montrait l’effet des conditions 
d’agitation sur les propriétés d’écoulement des empois d’amidon, on illustre ici 
l’importance des conditions de préparation (en l’occurrence la température de 
traitement) sur les caractéristiques rhéologiques des systèmes. Dans le cas de 
l’amidon natif présenté dans cet exemple, les gels les plus fermes sont obtenus 
après un chauffage à 100 “C. 

L’ensemble des résultats relatifs au comportement rhéologiqiie des empois et 
gels d’amidon s’interprètent qualitativement sur la base de la solubilité et du 
gonflement de l’amidon. Ainsi, l’influence de la température de traitement sur la 
fermeté des gels (Fig. 4.7) est interprétée de la manière suivante : à une 
température relativement faible (100 OC), la séparation de I’amylopectine et de 
l’amylose est presque totale ; nous sommes en présence d’un gel composite dont 
la phase continue correspond essentiellement à un gel d’amylose. Au-delà de cette 
température (à 120 ou 130 OC), une partie de l’aniylopectine est également 
solubilisée et se trouve en présence de l’amylose dans la phase continue. Ceci a 
pour conséquence d’affaiblir la rigidité du réseau continu c< enchâssant >> les 
fantômes de grains d’amidon qui, de plus, occupent une fraction en volume plus 
réduite. I1 existe donc une température optimale pour le développement des 
caractéristiques rhéologiques des gels d’amidon ; celle-ci correspond à l’optimum 
de séparation de l’amylose et de I’amylopectine. 

2.3. Les gels d’amidon et de protéines laitières 

Dans ce paragraphe, nous présentons la rhéologie de mélanges d’amidon et de 
différentes protéines laitières. Ces mélanges simulent de façon très simplifiée les 
problèmes que l’on peut rencontrer lors de la formulation d’une recette de 
desserts lactés. Des deux types de protéines majoritairement présentes dans le lait 
(caséine, protéines de lactosérum), seules ces dernières sont susceptibles de 
former des gels sous l’effet de la température : il s’agit de protéines globulaires qui 
sont déstabilisées (dénaturées) par la chaleur. 

La figure 4.8 présente une photographie de gels obtenus avec de l’amidon de 
maïs à une concentration de 5 % auquel on a rajouté pour le premier gel 5 % de 
caséinate de sodium (noté MC), pour le second 5 % de protéines du lactosérum 
(noté MS) et le troisième gel a été préparé avec de l’amidon seul (noté M) à une 
concentration de 10 % afin que les trois gels aient des teneurs en matières sèches 
identiques. Les empois ont été chauffés à 110 “C pendant 30 min et ont été 
refroidis en 1 h. La photographie montre des différences de tenue des gels ; le gel 
formé avec les protéines du lactosérum est très ferme, plus encore que le gel 
d’amidon seul. En revanche, le gel formé avec du caséinate de sodium s’affaisse 
sous son propre poids. 
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Figure 4.8 : Gels d'amidon de maïs normal (M)  et de mélanges amidon de maïs-prot6ine.r 
laitières (MS : protéines du  lactosémcm ; MC : caséinate de sodium). 

Figure 4.9 : Comportement viscoélastique en régime harmonique de gels d'amidon de maïs en 
$?résence de protéines laitières (concentration : 5 % ; température de mesure : 25 "C ; 
losanges : amidon de maïs seul ; camés : amidon de maïs i caséinate de sodium ; cercles : 
amidon de maïs + protéines d u  lactosérum. G' : symboles pleins ; G" : symboles vides. 

La figure 4.9 présente les spectres mécaniques obtenus pour ces trois gels ; on 
confirme bien l'impression visuelle. Nous voyons que le module de stockage G' du 
gel contenant des protéines du lactosérum (MC) est une fois et demie supérieur à 
celui du gel d'amidon de maïs seul (M) et que le module de stockage du gel 
contenant du caséinate de sodium (MS) est cinq fois plus faible. Toutefois, les 
valeurs des modules G' étant nettement plus élevées que les valeurs de G", ces trois 
systèmes ont bien un comportement rhéologique de type gel, même si celui 
contenant du caséinate de sodium ne supporte pas son propre poids. 

Ces exemples soulignent la variété des comportements rhéologiques que l'on 
peut obtenir simplement avec un type d'amidon en le chauffant à différentes 
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températures et sous différentes conditions d’agitation ou en le mélangeant avec 
différents ingrédients. Le parallèle entre le traitement des produits agro- 
alimentaires à l’échelle de la cuisine et à l’échelle industrielle existe aussi bien dans 
la composition de la recette que dans la méthode de cuisson ou de stockage 
intermédiaire lorsque l’on laisse reposer une pâte par exemple. De même, 
l’individu qui conduit un procédé industriel et le cuisinier qui prépare un plat 
possèdent très souvent une connaissance (ou plutôt une expertise) difficile à 
traduire en termes rationnels. 

3. La stabilisation de systèmes dispersés et le rôle 
des polyosides 

De très nombreux produits alimentaires sont des systèmes polyphasiques : 
suspensions de particules solides, émulsions ou mousses. Dans les cas des 
émulsions ou des mousses, la stabilisation vis-à-vis du phénomène de coalescence 
(rupture des interfaces) est assurée par la présence de tensio-actifs de petite taille 
(phospholipides comme les lécithines, monoglycérides et dérivés, esters d’acides 
gras) ou de nature macromoléculaire comme les protéines. Ces tensio-actifs 
s’organisant à l’interface entraînent une diminution de la tension interfaciale et 
surtout une structuration de l’interface et le renforcement des propriétés 
mécaniques de celle-ci. Le plus souvent, la taille des éléments dispersés, particules, 
globules gras ou bulles de gaz, est largement supérieure au micromètre. I1 ne s’agit 
donc pas de particules de nature colloïdale au sens strict, c’est-à-dire susceptibles 
d’être maintenues en suspension sous l’effet de l’agitation thermique. Une 
structuration du milieu est donc nécessaire pour éviter les phénomènes de 
sédimentation ou de crémage. 

Dans certains cas, la fraction volumique de la phase dispersée est telle que les 
bulles ou les gouttelettes sont organisées en réseau compact, prenant une forme 
non sphérique. C’est le cas de la mayonnaise où la fraction volumique d’huile 
représente près de 80 %. Le réseau formé par les gouttelettes, dont le diamètre 
moyen est typiquement de quelques micromètres, stabilise par lui-même le milieu, 
les protéines pouvant également créer des ponts entre les gouttelettes d’huile. 
Dans tous les cas oii la fraction volumique de phase dispersée est plus faible, des 
épaississants ou des gélifiants sont utilisés dans la phase continue. 

Nous présentons ci-après deux cas simples illustrant le rôle des polyosides sur 
la stabilisation de suspensions : celui des boissons de type gels << fluides >> et celui 
des sauces salades. 

3.1. Les propriétés des gels fluides 

Les boissons fruitées contenant de la pulpe sont habituellement instables. Les 
particules sédimentent au repos, plus ou moins rapidement en fonction de leur 
taille. L’utilisation de certains polyosides permet de structurer la phase continue 
de façon à maintenir les particules en suspension tout en gardant au produit une 
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Figure 4.10 : Comportement viscoélastique en régme harmonique d 'un  gel fluide (mélange 
alginates/pectines Flanogen O, O7 %, pH : ?, 1 ; Michon et al., 1999). 

fluidité suffisante pour être versé et bu comme un jus de fruit classique. 
Des produits nouveaux sont ainsi apparus, constitués d'une phase liquide 
comparable à celle d'une boisson aromatisée limpide dans laquelle sont dispersés 
en suspension quelques morceaux de pulpe de grande taille (quelques 
millimètres) ou même des morceaux de gels, eux-mêmes aromatisés et 
colorés. 

De tels produits, dont le marché se développe depuis quelques années, sont 
parfois qualifiés de << gels fluides ». La caractérisation de ces gels fluides, et donc la 
quantification des propriétés fonctionnelles des agents de texture employés pour 
les obtenir, nécessite l'utilisation de techniques sensibles, adaptées au faible niveau 
de contrainte concerné. 

La figure 4.10 montre un spectre en fréquence, réalisé sur un gel fluide à l'aide 
d'un viscoélasticimètre muni d'une géométrie de type Couette. I1 s'agit d'un 
mélange alginates/pectines à la concentration totale de 0,07 %. Le produit une 
fois versé dans le corps de mesure a été laissé environ 7 h 30 au repos avant la 
mesure. L'existence du réseau gélifié est bien mise en évidence. L'allure du 
spectre correspond à ce qui est classiquement observé pour un gel physique, G' est 
largement supérieur à G" et très peu dépendant de la fréquence. La structure du 
milieu est toutefois extrêmement ténue puisque le niveau de module atteint est de 
l'ordre de 0,15 Pa. Le produit reste par ailleurs très facilement <( versable », une 
mesure des propriétés d'écoulement conduit à une viscosité apparente d'environ 
8 mPa.s à 100 s-'. Quand le produit est versé, il subit un cisaillement qui détruit 
partiellement sa structure, mais une fois l'écoulement stoppé, la structure de 
réseau se reforme quasi instantanément et elle continue ensuite de se renforcer 
progressivement au cours du temps comme le montre la figure 4.11. Cette 
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Figure 4.11 : Évolution de G’, G au  repos pour u n  gel fluide (mélange alginates/pectines 
Flanogen 0,07 %, p H :  ?,l ; pulsation 1 rad.s-’, amplitude de déformation : 20 % ; 
Michon et al., 1999). 

propriété de cicatrisation rapide du réseau permet d’assurer le maintien des 
particules en suspension. 

Si l’on soumet le produit à un cisaillement à vitesse constante faible (0,05 s-’), 
le réseau gélifié est progressivement mis sous tension jusqu’à sa rupture. La courbe 
contrainte-déformation correspondante permet ainsi de quantifier les propriétés 
à la rupture du réseau formé. Dans l’exemple de la figure 4.12, celle-ci se produit 
pour une contrainte de 0,77 Pa et une déformation d’environ 110 % (yrup = 1,07). 
Avant rupture, comme le montrent les mesures en régime harmonique, le 
comportement élastique du produit domine (G >> G”, déphasage < 10’). La 
rupture du gel est nette. 

Au cours de l’évolution du produit au repos, les propriétés à la rupture se 
renforcent, contrainte et déformation à la rupture augmentent. Le niveau de 
contrainte à la rupture (orup), parfois qualifié de seuil de rupture << statique », 

permet d’estimer la capacité du réseau à résister aux contraintes qu’exercerait une 
particule en suspension dans le milieu. Si l’on considère une particule sphérique 
de rayon R, dont la différence de densité avec le milieu est Ap, la particule exerce 
une force égale à 4nl?Ap.g/3, la contrainte limite exerce sur la particule une force 
égaie à omp.nR2. La taille maximale que peut avoir une particule restant en 
suspension est donc : R= 3 . 0 ~ ~ ~  /4.Ap.g.  Ainsi un gel fluide présentant un seuil 
de rupture de 0,û Pa permettrait de maintenir en suspension des bulles d’air 
d’environ 60 pm. 

De tels gels fluides peuvent être obtenus par la mise en œuvre de polyosides 
gélifiants utilisés seuls comme la gomme gellan ou à partir de mélanges 
de polymères comme les mélanges alginates/pectines présentés ici. Les 
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Figure 4.12 : Essai à la rupture d’un gel j lu ide  (mélange alginates/pectzner Flnnogen 
O, 07 % ; PH : 3,l). Éuolutzan de la rontrclinte en fonction d~ la défimatzon mi COUIT d’un 
cisadlenient à O, O5 s-’ (Mzchon et al., 1999). 

concentrations utilisées sont faibles (inférieures à 0,l %) pour conserver une 
viscosité faible lors de l’écoulement. Ils sont en général fabriqués en cisaillant le 
gel au cours de la gélification. La structure de ces gels n’a pas encore été étudiée 
de manière précise, mais il est probable que la structure formée implique 
l’existence de microgels et/ou de microséparation de phases. 

3.2. La stabilisation des sauces salades 

Les sauces salades ont connu un développement important ces dernières années. 
Ce sont des émulsions huile dans eau comme les mayonnaises, niais elles 
contiennent une fraction volumique d’huile plus réduite que ces dernières : 40 %, 
voire 30 % ou moins encore pour des sauces dites << allégées ». Dans la plupart des 
produits commerciaux, les gouttelettes d’huile sont de taille supérieure au 
micromètre : suivant les cas, le diamètre moyen peut varier de quelques 
micromètres à 50 micromètres. Les interfaces sont souvent stabilisées par des 
protéines qui, en même temps qu’un rôle tensio-actif, confèrent au film interfacial 
une résistance mécanique lui permettant de résister à la coalescence. Dès lors, le 
principal risque d’instabilité est donc le crémage que l’on prévient par l’ajout de 
stabilisants (épaississants ou gélifiants) à la phase continue aqueuse. 

La gomme xantharie est l’un des principaux biopolyiiières utilisé pour stabiliser 
ce type de produit. Ce pouvoir stabilisant de la gomme xanthane est classiquement 
associé à la capacité qu’aurait la macromolécule de s’organiser en réseau et de 
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créer au sein de 1;i phase continue un seuil d’écoulement qui empêcherait la 
remontée des gouttelettes d’huile. Les concentrations usuelles sont de l’ordre de 
0,05 %. Or, nous avons n i  (C, 1.2, Fig. 4.3) qu’à ces concentrations les solutions de 
xanthane ne présentent pas de seuil d’écoulement, même si la viscosité au plateau 
newtonien à basse vitesse est élevée. 

De fait, cette viscosité apparente << au repos >> très élevée apportée à la phase 
continue par le xanthane stabilise le produit puisqu’elle entraîne un fort ralentis- 
sement du crémage. Cependant, même si le produit semble rester homogène quel- 
ques jours, cela ne pourrait en soi assurer la stabilité du produit pendant plusieurs 
niois. Une autre explication est donc à trouver puisque, si l’on réalise une courbe 
d’écoulement d’une sauce salade (Fig. 4.13), on observe bien une tendance vers 
un seuil d’écoulement. I1 s’agit ici d’un produit commercial courant, à 30 % d’hui- 
le, stabilisé par de la gomme xanthane. La caractérisation a été faite à l’aide d’un 
viscosimètre à contrainte imposée équipé d’une géométrie cône-plan. Le produit 
a été faiblement précisaillé après sa mise en place dans l’entrefer (10 s à 5 s-’), il 
ne présente ensuite pas de propriété thixotrope marquée. Chaque point de la 
courbe d’écoulement est obtenu par une succession de fluage jusqu’à l’équilibre. 
I1 est à noter que le domaine des faibles contraintes ou vitesses de cisaillement 
(< 0,Ol s-l) n’a pas pu être exploré du fait de l’existence de phénomènes de glis- 
sements. Néanmoins, la représentation en échelle logarithmique, par la concavité 
de la courbe contrainte-vitesse tournée vers le haut, met clairement en évidence la 
tendance vers un seuil d’écoulement qui se situerait entre 1 et 2 Pa et qui traduit 
l’existence d’un réseau ténu au sein du milieu. 

L’origine de ce seuil d’écoulement trouve son explicatioii dans le rôle que joue 
la gomme xanthane sur les gouttelettes dispersées. Le biopolymère n’a en effet pas 
d’affinité pour la surface des gouttelettes et sa présence en concentration suffisam- 
ment élevée dans la phase continue entraîne la floculation des gouttelettes par 
phénomène de déplétion. Ce phénomène, bien connu de la physique des colloï- 
des, est particulièrement spectaculaire dans le cas de la gomme xanthane (voir par 
exemple les travaux de Cao et al. en 1990 sur des émulsions modèles ou ceux de 
Parker et al. en 1995 sur la sauce salade). Le phénomène de déplétion entraîne la 
formation d’un réseau floculé continu qui suffit à stabiliser le milieu vis-à-vis du 
crémage pendant la durée de vie du produit. Ce réseau peut être mis en évidence 
par l’observation microscopique du produit. La figure 4.14 est une représentation 
schématique réalisée à partir- de l’observation sous inicroscope d’une sauce à 40 % 
d’huile, le diamètre moyen des gouttelettes est de l’ordre de 40 pm. 

Si une telle émulsion est soumise à une centrifugation à faible vitesse (quelques 
100 g), on voit apparaître 1111 front de séparation net entre une phase supérieure 
contenant les gouttelettes et une phase inférieure beaucoup plus claire. I1 ne 
semble pas qu’il s’agisse d’un crémage classique régit par la loi de Stockes où les 
plus grosses particules remonteraient plus rapidement que les petites. Ce qui est 
observé correspond au tassement du réseau formé par les gouttes floculées. 

Pour ce qui concerne l’utilisation du produit, il ne suffit pas que celui-ci soit 
stable donc homogène sans qu’il soit besoin de l’agiter, il f;iut encore qu’il soit 
<< versable ». De ce point de vue, un seuil d’écoulement de l’ordre de 1 ou quelques 
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Figure 4-13 : Courbe d'écoulement d'une sauce ralade n 30 5% d'huzk Mesure réalzsée a 
25 OC, en poznt par point à l'aide d 'un  vzscoszmètre à contrainte imposée équzpé d'une 
géométne cône-plan. (a)  Rep7ésentation contraante-vztesse de casaillenient en khelle lznéaare. 
(6)  Représentataon contraznte ou vzscosaté apparente-vatesse de citaillement en khelle 
logamthmzque. 

Pa est largement dépassé lorsque le produit est versé et, au-delà du seuil, le 
produit présente un caractère rliéofluidifiant prononcé. Dans l'exemple choisi 
(Fig. 4.13 b),  l'indice de comporiemeiit (exposant de l'équation en puissance, voir 
Chap. 1) est de l'ordre de 0,25. La gomme xanthane, par le caractère 
rli6ofliiidifiant marqué qu'elle confère à la phase continue, est pour iinr lai-ge part 
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Figure 4.14 : Kepréwntation schkmatique de l’étatjloculr‘d’une smi-e salade à 40 % d’huile, 
d’après une micrographie. Dznmètre moyen des gouttes : enuiron 40 rim. 

responsable de cette bonne << versabilité >> du produit. Si l’on estime que la vitesse 
de cisaillement caractéristique de l’écoulement quand le produit est versé est de 
l’ordre de 100 s-’, la viscosité apparente de la sauce est alors de 0,l Pa.s pour 
l’exemple pris (Fig. 4.13 b). La sauce s’écoule donc facilement. Au contact de la 
surface sur laquelle elle est versée, l’écoulement se ralentit, ceci de façon d’autant 
plus marquée que le comportement de la sauce est rhéofluidifiant. La viscosité 
apparente redevient très élevée dès que la vitesse de Cisaillement diminue. Le seuil 
d’écoulement retrouvé au repos assure le *< pouvoir nappant >> de la sauce. Si l’on 
estime la contrainte exercée par le produit sous son propre poids à pgh, le 
produit cesse de s’écouler pour une hauteur h telle que cette contrainte est 
inférieure au seuil d’écoulement, soit ainsi environ 0,l mm pour une contrainte 
seuil de 1 Pa. 

Conclusion 

Comme nous l’avons souligné en introduction, la rhéologie est essentielle à la 
caractérisation des denrées alimentaires et à la compréhension des modifications 
qu’elles subissent au cours des processus de transformation. Ce besoin explique 
l’essor spectaculaire pris dans ce secteur d’actkité par cette discipline, 
non seulement au niveau de la recherche mais aussi au niveau du contrôle 
industriel. 

L’extrême complexité des systèmes alimentaires fait que ceux-ci doivent être 
souvent caractérisés par un ensemble de méthodes. Les exemples présentés ici 
pour des systèmes fluides et semi-fluides montrent bien la nécessité de combiner 
les mesures viscosimétriques pour évaluer les propriétés d’écoulement et les 
caractérisations viscoélastiques à très faible déformation. La structure des systèmes 
solides tels que les gels ne peut être caractérisée qu’à très faible déformation ; ce 
sont donc leurs caractéristiques viscoélastiques qui seront évaluées. De nombreux 
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autres systèmes alimentaires présentent des comportements encore plus 
complexes et nous ne les avons pas évoqués ici. 

La rhéologie inteiTient donc dans les différents domaines évoqués dans 
l’introduction, notamment pour la caractérisation des matières premières et 
produits semi-finis (systèmes dispersés), l’appréciation de la valeur industrielle 
d’une matière première ou des propriétés fonctionnelles d’un constituant 
alimentaire, la description des modifications de structure d’un milieu aii cours 
d’un processiis de transformation. I1 est toutefois un doinaine où la rhéologie 
n’apporte qu’une réponse partielle aiix questions posées. I1 s’agit de celui de 
l’appréciation de la texture des aliments. Ce qui est généralement recherché dans 
ce cas, c’est de connaître les relations entre grandeurs rhéologiques et analyse 
sensorielle dans le but ultime de prédire celles-ci. Cette démarche n’a pas alors 
pour objectif de comprendre les mécanismes physiologiqiies de la perception 
d’un aliment, mais plutôt de fournir des critères objectifs (en l’occurrence 
rhéologiques) permettant de savoir si le produit correspond à un cahier des 
charges sensoriel donné. Si dans l’absolu, une mesure physique objective, en 
l’occurrence la viscosité, peut remplacer l’intervention de dégustateiirs pour 
caractériser la consistance de produits fluides, il reste que, pour de très nombreux 
descripteurs sensoriels (comme crémeux, onctueux par exemple), soiivent 
miiltidimensionnels, la démarche est extrêmement complexe et les nombreuses 
tentatives n’ont rencontré qu’un succès limité. 

I1 est évident que les quelques exemples présentés dans ce chapitre ne reflètent 
qu’une part infime des applications de la rhéologie dans la caractérisation des 
denrées alimentaires et de leurs transformations. On trouvera dans les ouvrages et 
publications cités en référence des détails sur un grand nombre d’autres exemples 
(voir par exemple, Le Technoscope de Biofutur, no 167-168, 1997). 
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Du magma à la neige 

P. Coussot', C. Ancey2 

La surface de la Terre est constituée essentiellement d 'un gaz et  d'un liquide 
relativement simples : l'air et  l'eau. Ces deux fluides sont si peu visqueux (environ 
1,8.10-5 Pa.s pour l'air et  Pa.s pour l'eau à 20 OC) que la plupart des 
écoulements naturels terrestres sont turbulents. L'étude des écoulements de  tels 
fluides repose donc souvent sur des modèles numériques sophistiqués. Ces 
écoulements jouent un rôle fondamental dans divers domaines tels que 
l'hydraulique, la météorologie, l'aéronautique, ou encore l'industrie maritime. 
Sous la croûte terrestre, on  trouve en  revanche des matériaux de  plus en plus denses 
et visqueux (magmas) ail fur et à mesure que l'on se rapproche du,centre de la 
Terre. En même temps la température augmente, ce qui permet tout de  même à ce 
magma de  s'écouler lentement. La croûte terrestre est formée de  magmas 
rigidifiés à basse température (relativement aux températures internes). Parfois, le 
magma s'épanche plus ou moins violemment à la surface de la crotite terrestre : ce 
sont les éruptions volcaniques. Les divers écoulements d'air et  d'eau érodent 
ensuite progressivement cette croûte. C'est lors de  phénomènes d'érosion de  
grande ampleur que l'on rencontre à nouveau des mouvements relativement 
rapides de  matériaux denses : déplacements de  dunes de sable, éboulements, 
écroulements, écoulements pyroclastiques, glissements de terrain, effondrements 
sous-marins. 

Ces divers mouvements sont extrêmement complexes car ils mettent la plupart 
du  temps en  jeu une forte concentration de  grains dans un fluide interstitiel. 
Pourtant il est important pour les géologues ou pour les ingénieurs de terrain de  
connaître les propriétés des matériaux impliqués aiin de prédire ou de  comprendre 
les écoulements. Nous passons d'abord en revue de façon plus détaillée l'origine 
de  ces divers phénomènes ainsi que les enjeux de  leur étude. Puis nous nous 
intéressons successivement à trois écoulements très différents : les laves 
torrentielles, les laves volcaniqiies, et les avalanches. 

Laboratoire des Matériaux et des Structures du Génie Civil (UMR113 LCPC-ENPC-CNKS), 2 Allée 
Kepler, 77420 Champs sur Marne. 
* Unité de Recherche c< Érosion Torrentielle, Neige et Avalanciies », Ceinrigref Domaine 
Universitaire, B.P. 76, 38402 St-Martin-d'Hères Cedex. 
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Figure 5.1 : Schéma de pmncape de l’oragne des écoulements naturels de Jluades complexes. 
Les mouvements zn tmes  d u  globe terrestre provoquent des dYfomataons de la surface et des 
épanchements de magma. Le relaef est constamment façonné et érodé par le cycle de l’eau et les 
mouvements d’air, ce qui provoque davers types d’écoulements à sugate labre de susfensions. 

1. Les différents types d’écoulement de fluide naturel 
et leurs enjeux 

La partie externe (sur une épaisseur d’environ 500 km) du globe terrestre 
(asthénosphère) est formée de magmas animés de mouvements de convection 
(Fig. 5.1).  Ces mouvements sont lents à notre échelle, cependant ils conditionnent 
les grandes évolutions géologiques de la surface de la Terre. Au-dessus de ce 
manteau se trouve, sur une épaisseur variant de 70 à 250 km, la lithosphère 
comprenant la croûte et la partie supérieure du manteau, essentiellement 
constituée de magmas refroidis, c’est-à-dire des roches. Des éléments de cette 
croûte peuvent être entraînés plus ou moins indépendamment à cause des 
mouvements de convection du manteau sur lequel ils reposent, ce qui donne lieu 
à la dérive des continents, aux tremblements de terre, et à la formation des massifs 
montagneux. De plus, des ouvertures peuvent se créer entre ou au sein de ces 
plaques, au travers desquelles du magma en fusion remonte et s’épanche à la 
surface du globe, donnant lieu aux éruptions volcaniques. Ces éruptions prennent 
diverses formes, allant de la coulée de lave liquide sur les flancs des volcans à 
l’éruption explosive de cendres projetées à plusieurs dizaines de kilomètres 
d’altitude. L’ensemble de ces phénomènes contribuent à sans cesse remodeler le 
relief de la croûte. 

En parallèle, ce relief subit une érosion liée aux mouvements d’air et d’eau en 
présence de la gravité. Le cycle de l’eau est précisément la cause directe de 
plusieurs types d’écoulements de fluides naturels complexes. Le ruissellement et 
l’infiltration de l’eau dans les sols déstabilisent les particules solides ou des 
groupements de particules, ce qui donne lieu au transport solide en rivière, aux 
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Tableau 5.1 : Principaux écoulements naturels des fluides complexes du globe 
terrestre. 

- 
Phénomène 

Magmas 
subcrustaux 

Glacierî, larges 
masses de glace 

Mouvements 
sous-marins 

Laves 
volcaniques 

Avalanches 

Écoulements 
pyroclastiques, 
déferlantes 

Laves 
torrentielles 

Lahars 

Éboulements en 
masse 

Transport solide 
en riwère 

Origine 

Convection interne 

Déformation et/ou 
transformation de la 
glace 

Érosion et/ou 
liquéfaction 

Remontée 
magmatique et 
épanchement 

Rupture du 
manteau neigeux 

Éruption volcanique 
ou effondrement du 
flaiic d’un volcan 

Éroîion et pluie 
intense 

Reprise des cendres 
par la pluie, rupture 
d’une poche d’eau 
ou fusion d’un 
glarier lors d’une 
éruption 

Rupture 

Érosion du lit et des 
berges, ou plus 
globaleincnt du 
bassin versant 

~~ 

Matériau Vitesse Enjeu 
(ordre de 
vandew) 

silicates fondus. 10 cm.ari-l 

cristaux 

glace, eau (roches) 1 m.an-l 

eau, limon, sable, 10 m.s-l 
rochcs 

silicates foiidus, 1 m.s-l 

cristaux, composés 
volatils 

cristaux de glace, 10 m.s-l 

eau, air 

air, cendres, roches 100 m. ,-I 

eau, argile. sable, 1 lI1.s-l 
roches 

eau, cendres, 10 m.s-1 
roches (argiles) 

- formations géologiqueî 
- évolution des chambres 
magmatiques 

-variations du climat 
- avalanches de glace, 
ruptures d r  pochr d’eau 

- formations géologiques 
- raz de marée 

- formati»ns géologiques 
- contrecarrer 
I’écoulenient daris les 
zones habitées 

- déclenchement 
- 7ones h risque 

- formations géologiques 
- prédiction des zcmes h 
risque 

- prédirtion des zones à 

- impact sur les ouvrages 
risque 

idem 

air, roches (argiles) 10 m.s-l -prédiction des zones 2 
risque 

eau, roches 1 m.s-l -influence sur les crues 
-comblement des bassins 
de retenue ou des 
estuaires 

des ouvrages) 
- afouillenient (stabilité 

glissements de terrain, aux coulées de boue, etc. Les transformations et le stockage 
de l’eau peuvent aussi être à l’origine d’autres types d’écoulements tels que les 
avalanches ou les mouvements de glaciers. 

Les principaux écoulements naturels de fluides complexes sont décrits dans 
le tableau 5.1. Pour chacun d’eux, on pr6sente successivement l’origine 
de l’écoulement, un ordre de grandeur de sa vitesse (pendant la phase principale 
de l’écoulement) et les en-jeux pratiques de l’étude de cet écoulement. 
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Les mouvements de glacier et de magma ainsi que les mouvements sous-marins se 
produisent à grande échelle mais leur échelle de temps est très supérieure à la 
durée de vie d’un homme ou bien les actions possibles de l’homme n’ont 
pratiquement aucun effet sur ces phénomènes. Ceux-ci font donc surtout l’objet 
d’études (par des géologues ou des géophysiciens) ayant pour but de comprendre 
les mécanismes des formations géologiques. ALI contraire les avalanches, les laves 
torrentielles, les laves volcaniques, les écoulements pyroclastiques, les lahars, etc., 
sont susceptibles de causer des dégâts ou de faire des victimes. En pratique on 
cherche donc à empêcher que ceux-ci se produisent (prévention) ou à se protéger 
contre leurs conséquences catastrophiques (protection). Dans ce cadre, outre des 
géologues, des ingénieurs ou techniciens de bureaux d’étude ou de services 
techniques de l’état cherchent à comprendre ou circonscrire ces phénomènes. 

2. Les laves torrentielles 

2.1. Une catastrophe naturelle 

<( Dans un grondement de tonnerre, un mur noir apparût soudain a u  détour d u  canyon. Le 
torrent s’emplit d’un mélange de boue et de rochers s’entrechoquant avecfracas. Cette masse 
visqueuse dévalait la pente en transportant d’énormes blocs posés Ci sa surface. Paruenu dans 
la vallée, le torrent déborda. L a  lave torrentielle se répandit sur le cône de déjection, emportant 
a u  passage maisons et voitures. Enfin, comme essoufjé, le mélange boueux et rocailleux vint 
s’arrêter mollement dans des pâturages. L a  lave formait maintenant des lobes épais qui 
couvraient les champs comme une sauce a u  chocolat nappant un gâteau. Après quelques 
jours, la lave torrentielle asséchée allait maintenant se pétrifier tel un béton grossier. >> 

Ce texte inspiré de celui de Johnson et Rodine (1984) met en valeur les 
principales caractéristiques pratiques des laves torrentielles. Ce type de 
phénomène se produit couramment dans les régions montagneuses, le plus 
souvent à la suite de violents orages. L’eau qui s’écoule dans le torrent érode son 
lit et provoque des glissements de berges de plus ou moins grande ampleur. Le flot 
se charge alors progressivement en matériaux fins puis en cailloux et en rochers, 
et ce sont finalement des vagues de un à plusieurs mètres de haut et d’un volume 
de mille à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes qui débouchent dans les 
vallées, à des vitesses de quelques mètres par seconde (Figs. 5.2 et 5.3). Les pays les 
plus touchés par ces phénomènes sont la Chine, le Japon, les États-Unis et les pays 
alpins. Un phénomène apparenté est celui des lahars : il s’agit alors d’un mélange 
de cendres et d’eau qui s’écoule sur les flancs des volcans. Ces lahars sont très 
1ocalis.és dans le monde mais ils provoquent des dégâts considérables. Ces 
dernières années, les villages à plusieurs dizaines de kilomètres autour du mont 
Pinatubo (Phillipines) ont été submergés par de telles coulées et les populations 
en sont réduites à construire de très longs et dérisoires barrages en matériau 
naturel pour freiner leur avance. 

Connaître et comprendre les caractéristiques des écoulements de laves 
torrentielles susceptibles de se produire dans un torrent représente un enjeu 
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Figure 5.2 : L a  lave torrentielle du Saint-Antoine en 1987 a submergé la zone industrielle de 
Modane. 

Figure 5.3 : Dans In vallée de la Xiaojiang Ri~ier en Chine, les dépôts de ~ l i r s  de 1 O mètres 
d'épaisseur, résultant de luves torrentielles en provenance des divers torrents affluents de cette 
rivière, s'P'ten,dent .sur des dizaines de kilomètres. 

important dès lors qu'il y a des habitations ou des voies de communication à 
proximité. Depuis la fin du siècle dernier, en France, le travail de protection et de 
lutte contre ces phénomènes est assuré par les ingénieurs et techniciens des 
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Services de Restauration des terrains de montagne (plus de 30 personnes réparties 
dans les départements des Alpes et des Pyrénées). Les techniques qu’ils utilisent 
sont longtemps restées essentiellement empiriques ou inspirées des connaissances 
classiques de l’hydraulique à surface libre (adaptée aux écoulements d’eau). Or la 
nature et les écoulements du matériau constitutif des laves torrentielles sont tout à 
fait différents de ceux de l’eau claire. Une approche mécanique plus complète, 
telle qu’elle est développée actuellement dans plusieurs laboratoires, basée 
notamment sur la connaissance de la loi de comportement du matériau, constitue 
un progrès important, même si de nombreuses difficultés subsistent quand on doit 
modéliser des phénomènes naturels. Elle doit permettre à terme de déduire plus 
sîirement les caractéristiques des écoulements éventuels, de déterminer la forme 
ou la résistance des ouvrages de correction torrentielle à construire dans le lit des 
torrents qui s’érodent rapidement, les dimensions des ouvrages destinés à 
canaliser les laves torrentielles, et de prédire les zones à risque. 

2.2. Des grains de toutes tailles 

De tels mouvements rapides de mélanges boueux (au sens large) de consistance et 
de structure très voisines se rencontrent également dans d’autres domaines : 
effondretnents ou glissements sous-marins, vases mobilisées par des vidanges de 
barrage, boues de forage, boues résiduaires, charbon liquide. Dans tous ces cas, on 
a affaire à des écoulements de fluides composés de trois ingrédients principaux : 
un liquide (essentiellement de l’eau), des particules solides très fines (colloïdales) 
et de grosses particules solides. Suivant la quantité relative de chacun de ces 
trois composants, le comportement mécanique du mélange peut varier 
considérablement. 

La caractéristique commune des fluides présentés ci-dessus est que leur 
concentration solide (rapport du volume occupé par le solide et du volume total 
eau t solide) est très élevée : pour les laves torrentielles, elle atteint couramment 
85 %. Ce résultat est à rapprocher de la fraction solide maximale d’un mélange 
ordonné de sphères rigides de même taille : 74 %, et de celle d’un mélange 
désordonné : 60 à 64 %. À ces concentrations, le mélange de sphères est un solide, 
sauf si on parvient à abaisser la fraction solide, auquel cas on peut le faire s’écouler. 
I1 s’agit alors du phénomène bien connu de dilatance au sein des matériaux 
granulaires : pour pouvoir bouger les unes par rapport aux autres, les couches de 
grains, qui étaient auparavant encastrées et imbriqués comme deux massifs 
montagneux retournés l’un sur l’autre, doivent s’écarter quelque peu, ce qui a 
pour effet de diminuer légèrement la concentration solide moyenne. 
Comparativement, la concentration courante d’une lave torrentielle, dont les 
élément5 solides sont disposés <<en  vrac >> au sein d’un fluide qui ne peut 
pratiquement pas se dilater, apparaît étonnamment élevée, au point qu’il est 
surprenant qu’un tel matériau parvienne à s’écouler aussi rapidement. 

En fait la principale explication de ce phénomène réside dans << l’étendue 
granulométrique *> des particules solides : celles-ci ont un diamètre qui va du 
dixième de micromètre (io-’ m) à quelques mètres, toutes les classes 
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intermédiaires étant à peu près également représentées. La différence de 
concentration solide maximale obtenue entre un mélange à granulométrie 
resserrée (un seul diamètre) et un mélange à granulométrie étendue s’explique 
par la remarque suivante : lorsque la granulométrie est étendue, dans les vides 
interstitiels au milieu d’un petit groupe de gros grains entassés, on peut encore 
placer quelques grains plus petits, et ainsi de suite jusqu’à des tailles de l’ordre du 
micromètre. Ces vides interstitiels ne peuvent en revanche pas être comblés par 
des grains de même taille que les grains initiaux. Finalement, dans un mélange de 
particules solides à granuloinétrie étendue, on colmate sans cesse, par des 
particules plus petites, les trous entre les particules plus grosses, ce qui explique la 
grande différence de volume solide que l’on peut finalement placer dans un 
volume global donné. 

2.3. Et pourtant elles coulent 

Pour comprendre maintenant comment un mélange aussi concentré peut en 
outre s’écouler rapidement, il nous faut entrer plus profondément dans sa 
structure interne. Pour cela supposons que les trois composants principaux ont été 
séparés3 et que nous reformions le mélange en ajoutant d’abord les particules 
fines dans l’eau. Ces particules (colloïdales) sont telles que, plongées dans l’eau, 
elles peuvent exercer des efforts significatifs (attractions ou répulsions) les unes 
sur les autres à des distances qui peuvent être grandes devant leur diamètre. 
Lorsque la concentration en particules solides de ce type dans l’eau est 
suffisamment importante, on obtient un réseau d’interactions relativement fortes 
qui s’étend à travers tout le mélange. Ce réseau forme en quelque sorte l’armature 
du fluide. Pour le faire s’écouler il faut exercer des efforts suffisants pour briser 
cette armature. C’est ce que l’on appelle le seuil de contrainte du fluide 
( CJ Chap. 1). Ce seuil de contrainte (tc) joue un rôle fondamental dans l’étude des 
écoulements de lave torrentielle, nous reviendrons en détail sur ce point plus loin. 
Examinons pour l’instant le comportement de ce mélange boueux fin lors d’un 
cisaillement. Lorsque l’armature a été brisée, deux particules initialement voisines 
se trouvent inexorablement éloignées l’une de l’autre (à moins qu’elles ne soient 
sur une même ligne de courant). Le lien qu’elles formaient ne sera pas rétabli mais 
elles rencontreront sur leur chemin d’autres particules auxquelles elles pourront 
se lier, au moins momentanément. Par conséquent, si après un temps quelconque 
on arrête brutalement l’écoulement, les particules voisines à cet instant peuvent 

En fait la limite entre particules colloïdales et particules non colloïdales ne peut pas être 
simplement ramenée à un diamètre critique. D’une part parce qu’il n’y a pas évanescence pure et 
simple des interactions colloïdales au-delà d’un diamètre critique, mais disparition progressive lorsque 
le diamètre augmente. D’autre part parce que, pour certains écoulements, ces interactions colloïdales 
peuvent devenir négligeables du point de vue des dissipations d’énergie associées par rapport aux 
effets de l’inertie o u  aux effets hydrodynamiques (cisaillement du liquide interstitiel). De ce fait, il 
faudrait, pour être complet, préciser les caractéristiques des écoulements qui nous intéressent pour 
préciser la limite entre ces deux catégories de particules. 
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tangentielle près du fond et gla gravité. On a ainsi écrit l’équilibre entre la force 
motrice due à la pesanteur et la force résistante due au contact entre le fluide et 
le plan. Comme, par définition, il n’y a pas écoulement tant que ‘T est inférieure 
à T ~ ,  la valeur maximum de h est : 

7, 
pgsin i 

ho = - 

En pratique, pour les laves torrentielles, on se demande rarement à partir de 
quand une quantité de matériau donnée commence 2 s’écouler sur une certaine 
pente car les mécanismes de déclenchement des laves torrentielles sont plus 
complexes : il mettent souvent en jeu des phénomènes de glissements de berges, 
et de dépôts et reprises dispersés sur l’ensemble du bassin versant. En revanche, 
la formule ci-dessus nous donne aussi la hauteur d’arrêt progressif d’une coulée, 
tant que l’inertie et la thixotropie restent négligeables. Cette dernière remarque 
est souvent utilisée en pratique pour déduire le seuil de contrainte du fluide 
arrêté après une coulée. I1 Faut cependant préciser que l’hypothèse de la couche 
uniforme est rarement valide en pratique. On trouve la plupart du tcrnps des 
dépôts sous forme de Q lobes >> issus du débordement d’un volume limité. Mais, 
toujours avec l’hypothèse d’un ai-rêt progressif‘de la coulée, la forme de ces lobes 
peut être analysée (en théorie exactement) pour en déduire le seuil de contrain- 
te du matériau. On peut notamment considérer que la hauteur atteinte loin du 
front du lobe est celle qui serait atteinte lors d’un écoulement uniforme, soit 4. 

reformer une armature aussi solide que la structure initiale4, ce qui signifie qu’il 
faudra encore appliquer une contrainte supérieure à tc pour induire 
l’écoulement. En outre les efforts nécessaires pour entretenir l’écoulement sont 
en général plus élevés que le seuil de contrainte. Finalement la loi de 
comportement de ce mélange d’eau et de particules colloïdales s’exprime la 
plupart du temps sous la forme t = tc + f( y) où fest une fonction croissante qui 
s’annule pour 7 = O. 

Ceci prendra tout de même un certain temps après l’arrêt car les particules devront se placer 
progressivement dans des positions les plus confortables pour elles (des minima d’énergie 
potentielle). Ce temps caractérise la thixotropie du matériau (c/: Chap. 1) .  
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Voyons maintenant comment évolue la loi de comportement du mélange 
lorsqu’on ajoute les grains grossiers. Supposons que, dans le mélange ci-dessus, 
obtenu en ajoutant un grand nombre de particules fines dans de l’eau, on disperse 
quelques grains. Par définition, ces particules n’interagissent pas avec les particules 
fines par le biais de forces colloïdales. Par conséquent l’effet de ces grains ajoutés 
est simplement lié au fait qu’ils occupent un certain volume au sein du mélange. 
Admettons en première approximation qu’un (petit !) observateur placé à la 
surface de ces particules voit le mélange eau-particules fines qui l’entoure comme 
un fluide homogène. Alors l’effet des grains grossiers est du type 
(< hydrodynamique >> : ces grains dévient le fluide de la trajectoire optimale que 
celui-ci prenait en leur absence. Cela signifie que leur présence induit des 
dissipations d’énergie visqueuse supplémentaires par rapport à celles que l’on 
obtient en leur absence. Pour un fluide newtonien, la présence de particules 
augmente la viscosité. Pour nos mélanges boueux fins, ce sont les paramètres de la 
loi de comportement (7, et certains facteurs de f) qui augmentent avec la 
concentration en grains grossiers ajoutés, mais la forme de la loi de comportement 
ne change pas de manière significative. Les laves torrentielles qui ont un 
comportement de ce type, associé à une fraction significative de particiiles fines 
semblent majoritaires dans les Alpes françaises. Ceci reste vrai tant que la 
concentration ajoutée n’est pas trop élevée, c’est-à-dire tant que la quantité de 
fluide interstitiel (eau-particules fines) est suffisamment grande pour lubrifier les 
mouvements relatifs des grains plus grossiers . 5 

2.4. Les mélanges << granulaires >> 

Tout se complique quand on atteint une concentration telle que les contacts 
directs entre grains (fins ou grossiers) deviennent significatifs (du point de vue des 
dissipations visqueuses). Comme précédemment pour les grains fins dans l’eau, les 
particules peuvent maintenant former un réseau continu d’interaction5 directes, 
une <C structure >> qui doit être brisée lors d’un écoulement. Mais, alors que pour 
les grains fins seuls, les particules peuvent se rapprocher et s’écarter sensiblement 
parce qu’elles interagissent à longue distance à travers l’eau, ceci n’est plus 
possible lorsque les grains sont en contact. Ainsi, la formation d’une (< structure >’ 
de grains en contact signifie que la densité de grains est très importante, proche 
d’une valeur maximale, et la rupture d’un tel réseau est alors nécessairement 
associée à des évolutions de la configuration des grains selon les caractéristiques 
de l’écoulement. Le réseau de grains peut ainsi selon les cas se contracter ou se 
dilater légèrement. 

Les connaissances concernant les lois de comportement vraisemblablement 
très complexes de ces mélanges sont encore embryonnaires et rejoignent les 
préoccupations des chercheurs dans le domaine des milieux granulaires. 

Coiiiitie pour les einpileiiients de grains dont il etait question plus haut, la concentiatioii critique de 
gi-ains ajoutés au-delà de laquelle ceci n’est pl~is vrai augmente lorsque la graniilorii6trie cst plus 
largenieiit Ctalée. 
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De manière très générale, on sait cependant qu’aux faibles vitesses de cisaillement, 
le frottement entre les grains au sein du squelette granulaire prédomine et le 
modèle de Coulomb (qui prédit que l’écoulement a lieu lorsque la contrainte 
tangentielle est supérieure à une valeur proportionnelle à la contrainte normale 
appliquee) habituellement utilisé pour décrire le comportement des sols semble 
alors assez bien adapté6. Lorsque l’écoulement est plus rapide, les mouvements 
relatifs des grains peuvent être lubrifiés par le fluide interstitiel (eau avec un peu 
d’argile) si les grains sont suffisamment petits ; le comportement du mélange est 
alors celui d’un fluide newtonien de forte viscosité. I1 en résulte notamment que 
les contraintes à appliquer pour maintenir un tel matériau granulaire en mouve- 
ment peuvent être plus faibles que celles nécessaires 2 sa mise en mouvement. 
Contrairement aux mélanges boueux ci-dessus ces coulées granulaires peuvent 
donc se mettre en mouvement relativement brutalement, s’écouler ensuite sur des 
pentes douces et s’arrêter subitement faute de l’énergie nécessaire pour 
maintenir à distance suffisante les grains. I1 s’agit finalement d’un phénomène de 
liquéfaction comme on peut couramment l’observer lorsqu’on fait vibrer du sable 
saturé par de l’eau : le mélange semble soudain devenir liquide. Dans certains cas 
extrêmes (écoulements rapides, gros grains), il a aussi été envisagé de décrire le 
matériau comme un milieu très agité dont le comportement serait gouverné par 
les chocs entre particules. La théorie correspondante est la théorie cinétique des 
milieux granulaires, qui est une adaptation de la théorie cinétique des gaz 
(Encadré 5.1). 

Cette différence de comportement entre mélange (( granulaire >> (c’est-à-dire 
avec une forte concentration de gros grains) et mélange boueux a d’autres effets 
encore plus importants en pratique. Lorsqu’une lave torrentielle rencontre un 
obstacle dans le lit du torrent, le front constitué d’une forte concentration de gros 
blocs de plusieurs mètres de diamètres est capable de défoncer littéralement 
l’obstacle, comme un bélier. En revanche, lorsque la lave s’étend sur le cône de 
déjection du torrent, laissant en général de côté le front granulaire, le corps de la 
lave constitué d’un mélange boueux envahit, recouvre ou contourne les 
habitations sans toujours les endommager sérieusement. Lors du choc avec un 
obstacle, une masse granulaire peut instantanément former une structure rigide 
comme un solide, simplement parce que les grains prennent alors appui les uns 
sur les autres, et c’est le train de blocs entier qui entre brutalement en contact avec 
l’obstacle. En revanche, comme pour tous les fluides, lorsqu’une masse boueuse 
rencontre un obstacle, la force transmise provient seulement de la quantité de 
mouvement des éléments de fluide entrant en contact avec cet obstacle. La masse 
de fluide qui avance derrière ne transmet des efforts que lorsqu’elle atteint 
l’obstacle. L’impact de l’écoulement d’un mélange granulaire est donc en général 
beaucoup plus grand que celui d’un mélange boueux. 

De manière générale, ces connaissances sur les lois de comportement 
permettent d’envisager de mettre au point des modèles simplifiés ou des modèles 

Notons aussi que si les grains sont suEsamment gros ou si l’écoulement est très rapide, les collisions 
peuvent devenir le phénomène prédominant du point de vue des dissipations d’énergie. 
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numériques pertinents pour prédire les caractéristiques d’éventuels écoulements 
de laves torrentielles dans des torrents à risque. Ainsi des modèles sont en cours de 
développement pour prédire les zones d’extension probables de laves torrentielles 
qui déborderaient sur le cône de déjection de torrents, c’est-à-dire sur les zones en 
général habitées du fond de la vallée. Des modèles réduits peuvent maintenant 
aussi être réalisés afin d’étudier des problèmes d’aménagements nouveaux pour 
lesquels on cherche à se prémunir du danger créé par l’éventualité de laves 
torrentielles (Encadré 5.2). 

3. Les laves volcaniques 

3.1. Lemagma 

Le magma, à l’origine des laves volcaniques, est un matériau à la fois varié, comme 
le reflète la diversité des formations géologiques superficielles, et variable dans le 
temps, puisqu’il passe de l’état liquide à l’état solide. Le magma est un bain de 
silicates ou d’aluminosilicates fondus. La structure de base de ces mélanges est un 
tétraèdre dont le centre est occupé par un ion silicium (éventuellement 
aluminium) et les sommets par des ions oxygène. La liaison Si-O est une liaison 
forte. Lorsque la proportion de silice est grande, les atomes d’oxygène 
appartiennent à plusieurs tétraèdres, formant ainsi un réseau tridimensionnel. La 
présence de métaux tels que du magnésium, calcium, sodium ou fer, tend à briser 
la continuité de ce type de réseau. 

Les magmas de loin les plus fréquents sont les basaltes, les moins riches en 
silice, qui proviennent en général de la fusion du manteau. À l’autre extrême les 
rhyolites (les plus riches en silice), beaucoup plus rares, résultent en général de la 
fusion de l’écorce terrestre. On trouve aussi, au sein des magmas, divers composés 
volatils, dissous ou combinés. Ces éléments volatils (constitués d’oxygène, de 
chlore, d’hydrogène, de carbone, ou encore de fluor) se séparent en général sous 
forme gazeuse plus ou moins totalement de la phase liquide avant et durant la 
solidification. Certains restent toutefois partiellement piégés sous formes 
d’inclusions fluides ou entrent dans la composition de minéraux déterminés. Les 
magmas contiennent aussi des cristaux, mais les processus de cristallisation sont 
relativement complexes et la quantité et les caractéristiques de ces cristaux varient 
largement selon les évolutions thermodynamiques du système. On retiendra qu’en 
première approximation ces cristaux sont d’autant plus nombreux que la 
température du système est faible, toutes choses étant égales par ailleurs. 

Le magma liquide se comporte à peu près comme un fluide newtonien dont la 
viscosité diminue plus ou moins exponentiellement avec l’inverse de la 
température et augmente avec la teneur en silice. La présence d’inclusions 
gazeuses ou cristallines tend à augmenter la viscosité du mélange mais cette 
augmentation n’est guère significative tant que la fraction en volume occupée par 
ces inclusions ne se rapproche pas de la concentration maximale d’entassement. 
En revanche, lorsque la concentratioii en cristaux est supérieure à eiiviron 45 %, 
le comportement du mélange diffère sensiblement : les interactions directes entre 
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comme se 
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cristaux deviennent possibles et on a affaire à un matériau dont le comportement 
se rapproche de celui d’un sable humide. Pour des écoulements relativement 
lents, les frottements entre grains prédominent et, comme pour le tas de sable 
humide, il faut appliquer une force supérieure à Line valeur critique significative 
pour mettre en mouvement l’ensemble. À l’inverse, lorsque la force appliquée au 
mélange devient plus faible que cette valeur critique, celui-ci s’arrête. Ces notions 
de base permettent d’expliquer les principales caractéristiques des écoulements de 
laves volcaniques. 

3.2. Les eruptions 

L’éruption volcanique commence par la remontée du magma sous pression dans 
la cheminée. Durant cette phase, le dégazage est un phénomène particulièrement 
important. Parvenu près de la surface libre, le magma s’écoule sous forme d’une 
lave sur les flancs du volcan s’il est suffisamment liquide et si la pression est 
suffisamment faible. Lorsque la pression est forte, le magma est projeté sous 
formes de lambeaux incandescents à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du 
dôme, formant ainsi ce que l’on appelle des fontaines de lave. Lorsque le magma 
est très visqueux (notamment pour de fortes teneurs en silice), il s’écoule avec 
difficulté en dehors de la cheminée et forme en se refroidissant rapidement aux 
abords de la bouche une colonne verticale plus ou moins épaisse. Cette colonne 
peut jouer le rôle d’un bouchon qui bloque la sortie du magma restant. Ce 
bouchon peut exploser sous l’effet de la pression qui augmente dans la cheminée. 
Le magma est alors projeté vers le ciel à plusieurs centaines de mètres voire des 
kilomètres sous forme de cendres plus OLI moins fines. I1 s’agit des éruptions 
explosives, qui sont d’ailleurs les plus dangereuses car le nuage de cendres se 
propage ensuite très rapidement sur les flancs du volcan (écoulement 
pyroclastique) ou, dans les cas extrêmes, retombe à plusieurs kilomètres du volcan. 
On comprend encore assez mal les propriétés mécaniques de ces écoulements très 
rapides et dévastateurs, qui semblent d’ailleurs présenter de fortes analogies avec 
les avalanches en aérosol (a 4.2). Dans la suite, nous nous concentrerons sur les 
écoulements de laves. 

3.3. Les coulées de lave 

Comme la pression chute rapidement lors de la remontée du magma dans la 
cheminée du volcan, la température des laves à leur sortie (entre 800 et 1 300 O C )  
de la bouche des volcans est en général comprise entre le liquidus (température 
de début de cristallisation) et le solidus (température de fin de cristallisation) de 
ce magma. Au cours de son écoulernent à surface libre, la température du magma 
diminue constamment car il est en contact avec de l’air et un sol à température 
ambiante. Cependant la dissipation de chaleur essentielle résulte du rayonnement 
de la surface libre. Finalement le magma initialement liquide se charge 
progressivement en cristaux. L’influence, sur le comportement moyen d’un 
magma, d’iine concentration en cristaux faible ou modérée, $erait malgr6 tout 
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mineure si ce magma était correctement brassé. Or en pratique on constate que 
ces cristaux s’accumulent souvent près de l’interface de la coulée avec l’air. Ceci 
n’est pas très surprenant car c’est dans cette région qu’ils se forment. En effet les 
échanges thermiques par rayonnement (proportionnels à la puissance quatrième 
de la température du magma le long de l’interface) sont très élevés près de la 
surface libre. Or le magma est un mauvais conducteur de la chaleur si bien que les 
apports de chaleur en provenance de l’intérieur ne parviennent que très 
lentement au niveau de la surface pour compenser les pertes par rayonnement. 

En l’absence d’un brassage significatif, la température du magma situé à 
l’intérieur de la lave varie très lentement, celui-ci conserve donc sa viscosité initiale. 
En revanche, la température des couches de surface chute rapidement et celles-ci 
finissent par cristalliser. Ces cristaux apparaissent clairement 2 la surface des laves 
volcaniques. Ils se distinguent de la fraction encore liquide par leur couleur 
(associée à leur température) plus sombre. Ces cristaux sont en général 
légèrement plus denses que le liquide et devraient donc sédimenter. Cependant 
cet effet est lent et peut-être compensé par le phénomène de migration ou 
ségrégation des particules dans un fluide en écoulement : les particules les plus 
grosses ont tendance à progressivement se déplacer perpendiculairement aux 
lignes de courant vers les régions de plus faible cisaillement. Dans le cas des laves, 
cette-ségrégation doit donc se produire vers la surface libre. Dans certains cas la 
concentration en cristaux dans les couches de surface est telle que le mélange 
possède une viscosité très supérieure à celle du reste du magma. Si la géométrie du 
chenal d’écoulement s’y prête bien, les couches de surface s’immobilisent en se 
coinçant entre les bords et forment ainsi un tunnel de lave. Le magma plus liquide 
poursuit sa route à l’intérieur de ce tunnel. 

La distance que peut parcourir une lave depuis la bouche du volcan est une 
grandeur importante lorsqu’il s’agit de prévoir l’impact des coulées sur les zones 
habitées aux alentours du volcan. Cette distance dépend de deux facteurs 
essentiels : les variations du débit (volume de matériau s’écoularit par unité de 
temps) au cours du temps ; les évolutions de la viscosité du fait de la chute de 
température du magma. Comme on l’a déjà évoqué vis-à-vis de l’éruption 
l’épaisseur de l’écoulement est d’autant plus grande que la viscosité du matériau 
ou que le débit est grand. En pratique, on constate par exemple que les laves 
basaltiques (très fluides) qui se produisent fréquemment à Hawaii ou en Islande 
peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres (au point d’atteindre 
quelquefois la mer) avant de s’arrêter. Au contraire, les écoulements successifs de 
laves rhyolitiques en se superposant les uns sur les autres peuvent former des 
dômes ayant la forme de colonnes. 

Les propriétés mécaniques des laves expliquent aussi la morphologie des 
dépôts. Les dépôts de lave résultent à la fois de la chute du débit et de 
l’augmentation de laviscosité du matéTiau, mais il est difficile de dissocier ces deux 
effets. Dans le cas des laves très fluides (appelées pahoehot par les hawaïens), la 
cristallisation peut intervenir dans les phases ultimes du mouvement sur des pentes 
très douces si bien que le magma se cristallise dans son ensemble et se fige en 
masse. On observe alors des dépôts de laves cordées ou en tresses avec une surface 



5 - Du magma à la neige 151 

localement lisse, ces formes résultant des déformations ultimes du magina qui a 
alors un comportement plus ou moins plastique. Au contraire, les laves chargées 
en cristaux (appelées na) peuvent s’arrêter à cause du coincement du squelette 
granulaire que forment ces cristaux (voir plus haut). Les dépôts ont dans ce cas 
l’aspect d’une masse granulaire plus ou moins grossière avec une surface rugueuse 
du fait de l’émergence des cristaux à la surface. Lorsque les cristaux sont très gros, 
on a affaire à ce qu’on appelle des laves eii blocs, le fluide interstitiel semble alors 
presque inexistant. Enfin des formes originales apparaissent lorsqu’iine lave 
débouche dans ou sous la mer : le magma se refroidit brutalement au contact de 
l’eau et sa surface externe cristallise instantanément en formant des lobes quasi 
sphériques que l’on appelle des laves en coiissin5. 

De nombreux chercheurs à travers le monde s’attachent à modéliser les 
écoulements de laves volcaniques mais la tâche n’est pas simple. Aux incertitudes 
inhérentes au milieu naturel concernant notamment le débit ou les 
caractéristiques du magma, s’ajoute la difficulté de prendre en compte à la fois des 
effets mécaniques, en l’occurrence l’écoulement à surface libre d’un fluide 
visqueux, et les échanges thermiques et leurs conséquences, variables selon la 
profondeur au sein de la coulée, sur les propriétés du magma. 

4. La neige et les avalanches 

4.1. Les avalanches : des écoulements granulaires ? 

Lorsqu’on observe de loin une avalanche, il peut nous sembler voir l’écoulement 
à grande échelle d’un fluide analogue aux liquides simples dont nous avons l’ha- 
bitude tel que l’eau, l’huile ou encore le miel. En fait les caractéristiques physiques 
et mécaniques de la neige l’éloignent très nettement de cette catégorie de rnaté- 
riaux simples : la neige est, sous certaines conditions seulement, un << fluide >> par- 
mi les plus complexes qui soient et, en y regardant de plus prè9 (au sens figuré !) 
les caractéristiques des avalanches sont très diverses et mal connues pour l’instant. 

Le matériau contenu dans les avalanches est un mélange d’air et de neige 
plus ou moins humide. La neige, formée de cristaux de glace de tailles et de 
formes variées, constitue la phase solide de ce mélange. L’avalanche a donc 
fondamentalement un caractère granulaire, il s’agit en première approximation 
d’une poudre plus ou moins grossière (du << flocon >) jusqu’à la boule de neige 
selon les cas) en écoulement rapide. Dans le domaine des milieux granulaires au 
sens large, ce type de phénomène a souvent été abordé en s’appuyant sur les 
concepts de la théorie cinétique des gaz. Dans ce cadre, en cisaillement simple 
(glissement couche sur couche), les particules d’une couche entrent 
régulièrement en collision avec les particules situées dans les deux couches 
voisines. Les dissipations d’énergie résultant de ces chocs sont à l’origine de la 
résistance au cisaillement du matériau, autrement dit sa viscosité (Encadré 5.3). 
En fait, l’expérience montre que les écoulements granulaires ne peuvent être 
modélisés à l’aide de ce type de théorie que lorsque leurs caractéristiques sont 
suffisamnient proches de celles des gaz constitués de molécules, en l’occurrence 
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très agitées et formées de particules élastiques. Ceci est loin d’être le cas général et 
d’autant plus en ce qui concerne les avalanches. Dans la suite, nous verrons de 
quelle manière la réalité s’écarte de ce modèle en détaillant les caractéristiques de 
deux types d’avalanches (en aérosol et coulantes) en retenant que la plupart des 
avalanches catastrophiques comprennent plusieurs phases au cours desquelles se 
développent différents types d’avalanches, intermédiaires entre ces deux 
extrêmes. 

4.2. Les avalanches en aérosol 

Les avalanches dites en aérosol sont constituées d’une très faible concentration 
volumique (< 5 %) de particules d’une taille de l’ordre du millimètre dans de l’air. 
La masse volumique du mélange est de l’ordre de quelques dizaines de 
kilogrammes par mètre cube. L’ensemble est en mouvement rapide (vitesse 
généralement comprise entre 20 et 100 m.s-*) sous forme de bouffées turbulentes 
dont la trajectoire n’est pas entièrement dictée pas le relief. L’air interstitiel est en 
écoulement turbulent et non laminaire, c’est-à-dire que la vitesse moyenne de ses 
éléments constitutifs en un point donné fluctue largement autour de la vitesse 
moyenne en ce point (obtenue après un temps de mesure suffisamment long). 
Dans ces conditions, on peut montrer qu’une particule dont le mouvement dévie 
de celui du fluide est alors soumise à des frottements de l’air sur sa surface tels que 
cette particule est très rapidement entraînée dans le mouvement d’ensemble. 
Autrement dit, au sein d’un écoulement développé, c’est l’air interstitiel qui 
gouverne l’écoulement. Ceci implique notamment que les chocs entre particules 
ne peuvent constituer qu’un phénomène rare et peu important du point de vue 
énergétique. Ainsi la théorie cinétique ne peut pas être utilisée pour décrire le 
comportement de ce mélange. Notons cependant que les résultats ci-dessus ne 
s’appliquent pas à la phase d’arrêt ou lorsque l’avalanche rencontre un obstacle 
car, dans ce cas, la vitesse moyenne diminue de manière significative. 

Finalement, l’avalanche en aérosol s’apparente à un courant de turbidité : un 
fluide << lourd >> s’écoule le long d’une pente dans un fluide c< léger ». On observe 
qu’un aérosol est composé de grandes structures tourbillonnaires qui se déplacent 
très rapidement et peuvent s’élever à des hauteurs très importantes (plusieurs 
dizaines de mètres). On a également observé l’apparition de grandes volutes au 
niveau du front de l’écoulement, agissant comme de véritables rouleaux de 
convection. On présume que ce sont les frottements avec l’air qui donnent au front 
cette forme si particulière. Dans certains cas, la vitesse du son (c) est suffisamment 
atténuée par la présence des particules pour que le nombre de Mach ( U / c )  soit 
supérieur à 1 et que l’écoulement soit ainsi supersonique. 

La dynamique de ces écoulements semble étroitement liée à l’incorporation de 
neige durant la phase d’écoulement. Ce phénomène est encore mal cerné, 
notamment à cause du manque de données précises recueillies in situ. Cependant, 
l’analogie avec les courants de turbidité sous-marins permet d’apporter des 
éléments d’information intéressants. Une série d’expériences menées en 1990- 
1991 par P. Béghin au Cemagref de Grenoble a consisté à observer l’écoulement 
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Figure 5.4 : Avalanche en aérosol descendant la face nord d u  K2  (Cliché P. Beghin). 

d’un fluide lourd (notamment une solution saline) sur un plan incliné dans une 
cuve d’eau. Préalablement, une couche de fluide lourd coloré avait été mise en 
place sur le plan d’écoulement; la différence de couleur facilitait ainsi 
l’observation de la reprise de matériau par l’écoulement. Ces expériences ont 
montré comment le fluide au repos était soulevé par le front, puis incorporé dans 
l’un des rouleaux juste en arrière du front. Inversement en l’absence de reprise, 
on note une croissance rapide de la hauteur du front, que l’on présume être due 
à une accentuation des phénomènes dissipatifs au niveau du front. Ce phénomène 
a pour conséquence de diminuer très rapidement la concentration des particules 
au sein de l’écoulement et à terme provoquer la dilution de l’aérosol dans 
l’atmosphère. Ces résultats sont corroborés qualitativement par de nombreuses 
observations de terrain. 
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4.3. Les avalanches coulantes 

Dans les avalanches coulantes, la part de la phase solide (glace) est relativement 
grande : entre 20 et 60 %, ce qui signifie que la masse volumique du mélange varie 
entre 200 et 600 kg.m-3. Autrement dit on a affaire à un matériau qui semble 
homogène au premier abord bien qu’il s’agisse en fait d’un milieu poreux 
compressible. La structure de la neige en cours d’écoulement et le comportement 
mécanique qui en résulte sont beaucoup moins clairs car la neige est un milieu 
thermodynamiquement très sensible : puisque O “C est le point triple de l’eau, les 
trois phases (solide-liquide-gaz) peuvent coexister à cette température et on peut 
assister à des variations importantes de la composition du système pour de faibles 
variations de température. Cette sensibilité thermodynamique du mélange air- 
neige explique la grande variété d’aspect du matériau mobilisé dans une avalanche 
coulante : 

- pulvérulent : neige sèche ayant l’aspect d’une poudre fine dont les éléments 
sont sans cohésion mutuelle ; 

- granulaire : neige ayant l’aspect d’une poiidre grossière formée de boules de 
neige agglomérée par effet capillaire (voir ci-dessous) ou compactage ; 

-en blocs anguleux provenant des restes de la dislocation du manteau 
neigeux ; 

- pâteux : mélange d’eau et de neige ; 

et quasiment toutes les formes intermédiaires entre ces aspects particuliers. 

L’apparition d’eau sous forme liquide en cours d’écoulement est fréquente. Ainsi, 
malgré une neige sèche dans la zone de départ, on peut souvent rencontrer de la 
neige humide dans la zone de dépôt. Les frottements internes et avec l’air 
semblent suffisants pour provoquer une fusion partielle des cristaux, la différence 
de température entre la zone de départ (avant l’avalanche) et clans le dépôt de 
neige laissé par l’avalanche peut en effet être sensible (jusqu’à une dizaine de 
degrés). La quantité d’eau liquide ainsi formée reste malgré tout très faible à cause 
de la valeur élevée de la chaleur latente de la glace, niais suffisante pour provoquer 
des changements importants de comportement du mélange. En effet, de 
minuscules ponts liquides situés autour des points de contact entre les grains les 
retiennent les uns contre les autres : il faut maintenant fournir une force non nulle 
pour séparer deux grains voisins. Le changement de comportement est analogue 
à celui que l’on observe lorsqu’on humidifie légèrement un sable initialement sec : 
le liquide vient se placer au niveau de ces points de contact et assure une cohésion 
à l’ensemble, ce qui permet par exemple la formation des châteaux de sable sur la 
plage. Dans le cas de la neige, ce phénomène autorise notamment la formation de 
boules de neige. Le matériau s’apparente alors à un milieu granulaire, avec en 
général une gamme de diamètres de boule étendue (du centimètre au mètre). 
Toutefois la neige sous forme de boules exhibe certaines caractéristiques dont les 
mécanismes et l’influence sur le comportement mécanique global restent très mal 
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Figwe 5.5 : Aualanche coulante de neige humide en interaction avec une structure métallique 
instrumentée. Expérience in  .situ réalisée au site expérimental d u  col d u  Lautaret (Haute.r- 
Alpes) (Cliché Ce?na<qef; O. Marco). 

cernés ; citons notamment le rôle lubrifiant du film d’eau observé autour des 
boules de neige, la compressibilité et la fragilité des boules, leur mode de 
croissance, la plasticité des déformations (le coefficient de restitution des collisions 
est nul, ce qui signifie que les chocs sont totalement inélastiques), etc. Ainsi les 
hypothèses indispensables à l’application de la théorie cinétique ne sont pas du 
tout remplies. I1 est donc encore difficile de modéliser le comportement des 
avalanches coulantes si ce n’est de manière très approximative en supposant par 
exemple que celle-ci sont des fluides newtoniens très visqueux ou des fluides à 
seuil. Dans ce cadre, on ne peut estimer la viscosité ou le seuil de contrainte 
correspondants que de manière très grossière. 

Pourtant la morphologie d’une avalanche coulante est relativement simple et 
n’est pas sans rappeler celle des laves torrentielles ou volcaniques. Généralement, 
une coupe en long de l’avalanche (à un moment donné) permet d’identifier les 
parties successives appelées front; corps et queue de l’avalanche, mais cette 
séparation est purement géométrique car le matériau est identique dans chaque 
région. On note le plus souvent (pour des phénomènes d’ampleur suffisante) une 
augmentation des dimensions de l’avalanche durant la phase de mise en 
mouvement puis une diminution progressive jusqu’à l’arrêt. Les écoulements 
semblent laminaires et la vitesse de l’avalanche est généralement inférieure 5 
25 m.s-l. De même que pour les aérosols, le phénomène de reprise joue un rôle 
important mais encore mal compris. Selon une hypothèse communément admise, 
la neige est mise en mouvement par cisaillement du manteau neigeux au passage 
de l’avalanche ou bien à la suite d’une rupture interne provoquée par la surcharge 
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imposée par l’avalanche. L’augmentation de masse est sans doute à même 
d’accélérer l’écoulement (du fait de l’accroissement d’énergie potentielle) et/ou 
d’augmenter la distance d’arrêt. En revanche, on se sait pas si l’absence de reprise 
a une influence aussi sensible sur les caractéristiques de l’écoulement que dans le 
cas des aérosols. 
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Des peintures au ciment 
~ ~ ~ ~~~~ 

D. Bortzmeyer’, S. Ducerf*, P. Isambourg3, D. Lesueur4 

La solidité des structures di1 génie civil (bâtiments, routes, ponts, etc.) est la plupart 
du temps un gage de  durabilité. Pourtant, au cours de leur mise en place, beaucoup 
de inatériaiix qui constituent ces structures ont iin aspect fluide 011 pâteux, qui 
assure une meilleure maniabilité de ces produits. I1 en est ainsi du béton, des 
peintures, des colles, du bitume, des boues pétrolières, etc. Ces fluides du génie civil 
ont en commun d’être des mélanges complexes d’un liquide et d’éléments solides 
(ou liquides) divers. Leur caractérisation physique est donc particiilièrenient 
délicate de même que le lien entre ces caractéristiques et leurs propriétés 
rhéologiqiies. En outre les qualités de ces fluides, souhaitées par l’utilisateur poiir 
optimiser les procédés de  mise en place, sont souvent nombreuses et parfois 
incompatibles. Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux principaux fluides du 
génie civil, en  mettant systématiquement en  valeur les performances requises (cahier 
des charges). leiirs conséqiiences en termes de comportement rhéologiqiie, et leur 
formulation. 

1. Rhéologie des peintures 

Les peintures sont des milieux très hétérogènes comportant des particules solides, 
des polymères qui peuvent être en solution ou en suspension (latex), et divers 
organiques, par exemple des anti-mousse, le tout en suspension dans l’eau ou dans 
un solvant organique. 

Chacun de ces ingrédients a un rôle à jouer, par exemple : 

- le pigment donne la couleur et l’opacité au << feuil >> de peinture. I1 peut s’agir 
aussi bien d’une charge minérale que d’une molécule organique ; 

’ ATOFINA CRRA, rue Henri Moissan, BP 63,69493 Pierre Bénite Cedex. 
* M A R G E ,  St-Quentin-Fallavier. 

Totalfinaelf Exploration Production, CSTJF, avenue Larribaii, 64018 Pau Cedex. 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, route de Bouaye, BP 4129,44341 Bouguenais Cedex. 
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- le polymère en émulsion (latex) assure la cohésion du feuil après séchage ; 

- le polymère en solution peutjouer le même rôle, et de plus permet souvent 
d’ajuster la rhéologie. 

La variété des types de peinture s’oppose à une description systématique dans le 
cadre de quelques pages. Toutefois, en nous focalisant sur un exemple précis - les 
peintures << tendues >> - nous allons pouvoir donner un exemple intéressant des 
difficultés rencontrées par les fabricants, et des moyens utilisés pour les résoudre. 
Les peintures << tendues >> sont celles qui permettent d’obtenir un état de surface 
lisse et brillant par opposition par exemple à des crépis. 

1 . I .  Les qualités requises 

Au cours de son application puis de son séchage, la peinture subit des sollicitations 
très diverses, auxquelles elle doit répondre de manière adaptée. I1 en résulte un 
cahier des charges assez complexe en termes de rhéologie. Dans un premier temps 
nous allons décrire ces sollicitations. Puis, à l’aide de ces données, nous définirons 
le << profil rhéologique >> de la peinture idéale. Nous verrons ensuite par quelles 
modifications de la formulation on peut passer d’une rhéologie inadaptée à un 
comportement satisfaisant. 

1.1.1. Le problème du stockage 

Les pots de peinture sont parfois stockés pendant de longues durées avant 
utilisation. Pendant ce stockage, les particules minérales qui joucnt le rôle du 
pigment peuvent sédimenter sous l’effet de la gravité. On retrouve alors un dépôt 
solide difficile ii disperser dans le fond du pot - une expérience à laquelle le 
lecteur a sans doute déjà été confronté. 

La sédimentation d’une particule seule dans un fluide visqueux est bien 
connue théoriquement : on peut finalement relier la vitesse de sédimentation aux 
caractéristiques du solvant et de la particule (Encadré 6.1). Lorsque la particule 
n’est plus seule au milieu du fluide le calcul est beaucoup plus complexe et à 
l’extrême, lorsque la concentration est grande, des effets collectifs complexes 
peuvent jouer un rôle important. Cependant dans beaucoup de cas, l’expression 
correspondant à la sphère isolée fournit un ordre de grandeur digne de confiance 
de la vitesse de sédimentation. 

Le calcul permet donc de trouver la vitesse limite de la particule, de laquelle on 
peut estimer I’ordri. de grandeur du gradient de vitesse auquel est soumis le 
liquide autour d’elle. En effet, pour cela, il suffit de supposer, en première 
approximation, que le mouvement de la sphère tend à cisailler le liquide de 
manière homogène (cisaillement uniforme) sur une épaisseur égale au diamètre 
de la sphère. Pour line particule de pigment en sédimentation, le calcul montre 
que le gradient de cisaillement est alors de l’ordre de lop3 s-’. Pour ralentir la 
sédimentation, il faut donc que le fluide autour des particules présente une 
viscosité suffisammeiit forte aux faibles gradients de vitesse. 
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1.1.2. La (< prise de peinture )) 
Lorsqu’iin pinceau est plongé dans un pot de peinture puis retiré, il emporte une 
certaine quantité de peinture avec lui. Cette << prise de peinture >> doit être 
suffisamment élevée, faute de quoi le peintre est obligé de retremper son pinceau 
trop fréquemment. 

Intuitivement, on comprend que la prise de peinture sera d’autant plus grande 
que la viscosité sera élevée. C’est exactement la même chose qu’avec une petite 
cuillère dans un pot de miel: plus le miel est liquide, moins la cuillère en 
contiendra, en tout cas dans les premiers instants qui suivent son remplissage. 

Le calcul du gradient de cisaillement équivalent se fait 2 partir de la vitesse 
d’écoulement du fluide divisée par une épaisseur typique de peinture sur le 
pinceau. On trouve une valeur de l’ordre de 10 s-’. Le fluide doit donc être 
visqueux pour des valeurs de gradients de vitesse de ce type. 

I .  1.3. Le pouvoir garnissant 
Lors du passage du pinceau sur un support, il est souhaitable qu’une quantité 
importante de peinture soit déposée à chaque passage : c’est le << pouvoir 
garnissant >> (Fig. 6.1). 
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Trajet du pinceau 

Plus le pouvoir garnissant est élevé, plus la couche 
de peinture déposée est épaisse 

Figure 6.1 : Le pouuoir garnissant d’une peinture. 

Figure 6.2 :Jauge d Erichsen. 

On comprend intuitivement que cette quantité augmente avec la viscosité, 
comme pour la prise. Or un calcul d’ordre de grandeur montre que cette 
opération, qui met en jeu des vitesses beaucoup plus grandes, correspond 
maintenant à un gradient de cisaillement de l’ordre de lo3 s-’. La viscosité doit 
donc être suffisamment grande pour des gradients de vitesse de ce type (sans 
imposer un effort trop élevé au peintre !). 

1.1.4. Le <( tendu >) 

La tension de surface du liquide a pour effet d’aplanir les irrégularités laissées par 
le pinceau, ce qui donne à la peinture son aspect << tendu >> et brillant. Pour 
apprécier en pratique l’aptitude au tendu des peintures, la profession dispose d’un 
test simple : lajauge d’Erichsen. C’est un outil permettant de tracer sur un support 
des cordons de peinture initialement rectangulaires, régulièrement espacés, et de 
hauteurs variables (Fig. 6.2). Après l’application, ces cordons vont avoir tendance 
à s’affaisser, se rejoindre, et fusionner sous l’effet de la tension de surface. 
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Par définition, le tendu de la peinture sera d’autant meilleur que cette fusion se 
produira pour de faibles hauteurs initiales des cordons. 

On comprend intuitivement que pour avoir un bon tendu, la viscosité doit être 
assez faible pour ne pas s’opposer à l’écoulement des cordons. Ainsi les effets de la 
tension de surface peuvent intervenir rapidement avant que la peinture ne sèche. 
Le calcul montre que la gamme de taux de cisaillement subie par le fluide pendant 
cet écoiilemerit est de lo-‘ à lo-’ s-’. On souhaite donc dans cette gamme une 
viscosité faible. 

1.1.5. La coulure 

La dernière qualité demandée ii la peinture est de ne pas couler après son dépôt 
sur une surface verticale. Là encore, un test de métier donne une indication simple 
de l’aptitude à la coulure. On utilise toujours lajauge d’Erichsen, mais cette fois-ci 
en traçant les cordons de peinture sur un support vertical. Ces cordons ont 
tendance à s’affaisser sous l’action de la gravité et à fusionner ; l’objectif est 
maintenant que les cordons résistent au mieux à ce mouvement. 

Pour résister à la couliire, il faut donc ilne viscosité importante. 
Malheureusement, l’ordre de grandeur du taux de cisaillement auquel est soumis 
la peinture dans ce test est le même que pour le tendu : à lo-’ s-’. I1 faut donc 
choisir un compromis << tendu / coulure », qui peut varier en fonction de 
l’application. 

7 , l .  6. Le cahier des charges rhéologique 

La peiiitiire doit donc répondre à des exigences très variées et parfois 
contradictoires. Avant de discuter de la façon de les satisfaire en jouant sur la 
formulation, mentionnons encore deux points. 

Le dépôt de la peintiire est une opération étalée dans le temps. Notamment, le 
tendu doit être réalisé assez kite, tandis que la coulure est un risque à plus long 
terme. Une peinture dont la viscosité croît assez vite dans le temps, sous l’effet du 
séchage par exemple, améliore donc le compromis tendu / coulure. D’où l’intérêt 
d’apporter à la formulation une certaine thixotropie, c’est-à-dire une évolution de 
la viscosité en fonction du temps. Après l’application, la viscosité encore faible 
permet un bon tendu; rapidement, la croissance de la viscosité due à la 
thixotropie permet d’éviter les coulures. La thixotropie permet aussi d’avoir une 
viscosité convenable (C’est-à-dire pas trop grande) lors du dépôt, tout en 
préservant une grande viscosité lors du stockage. On pourrait ainsi éviter la 
sédimentation. 

La sédimentation en pot peut également être évitée moyennant un léger seuil 
d’écouleinent. Cette solution n’est que rarement adoptée, en raison des 
problèmes qu’elle pose pour le tendu. Cependant, elle permet aussi d’éviter les 
coulures et les projections. Les formulations correspondantes ont un aspect gélifié, 
semblable à celui du yaourt. 
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Figure 4.3 : Polymérisation en émulsion. 

1.2. La formulation 

1.2.1. Les latex 

Le comportement rhéologique idéal étant défini, le problème est maintenant 
d’optimiser la formulation de manière à s’en rapprocher au plus près. La 
formulation des peintures est bien entendu une opération très complexe, faisant 
appel 5 un grand nombre de constituants, qui agissent éventuellement en 
interaction. I1 ne peut être question de les passer tous en revue ; nous décrirons ici 
simplement un exemple dans lequel une modification sensible de la rhéologie est 
obtenue par un principe physico-chimique bien identifié. 

La plupart des peintures sans solvant actuelles sont constituées de 
latex synthétiques. Ce sont des dispersions de petites billes de polymère dans de 
l’eau, dont la taille varie entre 0,06 et 10 millièmes de millimètre. Le procédé 
utilisé pour la fabrication de ces billes est la << polymérisation en émulsion », dont 
un des avantages est de fournir des billes extrêmement monodisperses, comme 
le montre la figure 6.3, photographie prise en microscopie électronique à 
transmission. 

Lorsque la peinture sèche, ces billes se rapprochent les unes des autres, jusqu’à 
venir en contact. Elles tendent alors à se déformer, puis à se coller entre elles ou 
aux particules de pigment, ce qui assure la cohésion du film de peinture. 

Comme pour la plupart des dispersions, le comportement << naturel >> des latex 
est fortement rhéofluidifiant ; en d’autres termes, la viscosité décroît lorsque le 
gradient de cisaillement augmente. Si ce caractère rhéofluidifiant n’était pas 
modifié, on serait amené, pour obtenir un bon tendu, à choisir une dilution 
offrant une viscosité suffisamment faible à lo-’ s-’. Mais alors la viscosité à lo3 s-l 
serait beaucoup plus faible, ce qui donnerait un mauvais pouvoir garnissant. I1 est 
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Figure 6.4 : Molécules épaississants nssociatiji 

donc important de renforcer la viscosité à haut gradient de cisaillement, sans 
modifier sa valeur à bas gradient. C’est cet exemple que nous allons développer. 

1.2.2. Le rhéoépaississement 

L’objectif que nous nous sommes fixés consiste à trouver un additif 
rhéoépaississant, c’est-à-dire un additif qui provoque une augmentation de la 
viscosité du liquide à fort cisaillement. Les exemples de liquides rhéoépaississant 
sont peu nombreux : c’est le cas par exemple de certaines suspensions minérales 
de particules très sphériques et très monodisperses. Dans le cas des peintures, les 
chimistes ont mis au point des molécules dites c< épaississants associatifs >> dont la 
particularité est de comporter des segments hydrophiles (C’est-à-dire présentant 
une bonne affinité pour l’eau) et des segments hydrophobes (Fig. 6.4). 

Lorsque la molécule est dans l’eau, les segments hydrophiles sont dans un 
environnement favorable, contrairement aux segments hydrophobes. Ces derniers 
vont se regrouper, comme pourraient le faire des gouttelettes d’huile dans une 
vinaigrette, car il leur est moins coûteux, en termes énergétiques, d’être au 
voisinage les uns des autres que d’être au voisinage des molécules d’eau. Au repos, 
la molécule va donc avoir l’apparence d’une pelote au sein de laquelle les 
segments hydrophobes sont associés (Fig. 6 . 5 ) .  La viscosité obtenue est celle d’une 
suspension de pelotes isolées les unes des autres. 

Lorsque la solution est cisaillée, le mouvement de l’eau force les molécules de 
l’épaississant à s’étirer et s’allonger dans le sens de l’écoulement. Les associations 
entre segments hydrophobes, à l’intérieur d’une même molécule, sont donc 
cassées. Mais la nouvelle conformation étirée de la molécule est favorable à de 
nouvelles associations hydrophobes, s’exerçant cette fois-ci entre des molécules 
différentes (Fig. 6.6). 

Ces interactions entre molécules différentes tendent à créer un réseau 
tridimensionnel, autrement dit une sorte de filet moléculaire qui remplit tout 
l’espace. Cela se tradiiit par une augmentation de la viscosité, qui est d’autant plus 



166 D. Bortzmeyer, S. Ducerf, P. Isambourg, D. Lesueur 

Figure 6.5 : Regroupement en pelote des segments hydrophobes. 

Figure 6.6 : Etirement des molécules sous l’eflet de cisaillement. 

forte que les molécules sont plus étirées : l’objectif du rhéoépaississement est 
atteint. 

La formulation des peintures fait bien sûr appel à une quantité d’autres 
produits (polymères en solutions, tensioactifs, anti-mousses.. .). L’accès à de 
nouvelles molécules, et les interactions toujours plus complexes entre ces 
nombreux constituants, en font un domaine de recherche pratique et 
fondamentale extrêmement actif. 
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2. Rhéologie des ciments 
D’un point de vue chimique, le ciment est un silicate de calcium (parfois un 
aluminate de calcium), c’est-à-dire un mélange de silicium, de calcium et 
d’oxygène. C’est un produit qui, via des réactions chimiques parfois complexes, 
peut durcir sous l’action de l’eau. D’un point de vue physique, il est composé de 
particules minérales dont la taille est de l’ordre de la cinquantaine de 
micromètres. 

Le béton est un mélange de différents constituants de natures et de structures 
variées : 

- du ciment ; 

- du sable, c’est-à-dire des particules de 0,5 à 3 mni, inertes chimiquement ; 

des graviers. Leur taille est comprise en général entre 0,5 et 3 cm. Comme le 
sable, ils sont inertes chimiquement, mais jouent deux rôles d’un point de 
vue physique : un rôle de dilution (ils prennent la place des grains de ciment, 
tout en étant moins coûteux) ; et un rôle de renfort mécanique (ils bloquent 
la propagation de fissures dans la pièce durcie). 

Pour mettre en œuvre le béton, il faut pouvoir le couler. On lui ajoute pour cela : 

- de l’eau, pour fornier une pâte fluide et provoquer la prise du ciment ; 

- des additifs destinés à contrôler la cinétique de prise ; 

- des additifs destinés à contrôler la rhéologie. 

2.1. Les performances requises 

Pour pouvoir être coulé sans trop de difficultés, le béton doit répondre à un cahier 
des charges assez complexe en termes de rhéologie, d’autant qu’il ne s’agit pas 
d’un mais de plusieurs cahiers des charges, en fonction de l’application à laquelle 
on le destine : 

bétons pour pièces préfabriquées extrudées. Le béton est évidemment 
extrudé avant durcissement mais cependant, à la sortie de la filière, il doit 
garder la forme de celle-ci. I1 faut donc donner à la pâte une capacité 
(inhabituelle pour un fluide) à ne pas s’écouler sous son propre poids ; 

bétons pour chape autonivellante. Pour assurer la planéité de la chape avec 
un minimum d’intervention manuelle, le béton doit avoir une faible viscosité. 
Mais dans le même temps, les graviers ne doivent pas sédimenter trop vite 
faute de quoi ils s’accumuleraient en fond de coffrage ; 

- bétons pour coffrages verticaux : la capacité à limiter la sédimentation des 
graviers est alors essentielle ; 
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- bétons pour injection dans des câbles de précontrainte. La viscosité doit alors 
être très faible. Le risque est alors que le sable, et même les grains de ciment, 
ne sédimentent. 

Cette variété des missions impose une multiplicité des additifs destinés 5 modifier 
le comportement du matériau. Dans ce texte, nous décrirons dans un premier 
temps les techniques de caractérisation rhéologique du béton, puis nous 
examinerons sur quelques exemples les méthodes utilisées pour contrôler le 
comportement rhéologique des bétons. 

2.2. Caractérisation rhéologique du béton 

Compte tenu de la complexité du matériau, et de la présence de particules 
d’une taille allant .jusqu’â quelques centimètres, on comprend que l’utilisation 
de rhéomètres classiques (cylindres concentriques avec un entrefer de 
l’ordre du millimètre) ne soit pas possible. D’autant plus que la mesure 
doit pouvoir être faite dans les conditions rustiques d’un chantier de BTP. 
La méthode la plus classique est donc le q< slump », qui repose simplement 
sur la mesure de l’étalement d’un << tas >) de béton sous son propre poids 
(Encadré 6.2, Fig. 6.7). 

Si l’on se limite au ciment, c’est-à-dire à des particules de l’ordre de la 
cinquantaine de micromètres de diamètre, on peut utiliser des méthodes de 
mesure plus classiques. Ainsi, pour autant que la concentration ne soit pas 
trop élevée, la mesure en géométrie de Couette donne des résultats 
satisfaisants. Comme avec la plupart des suspensions concentrées, on trouve alors 
un comportement de fluide à seuil, assez bien représenté par un modèle de 
Herschel-Bulkley. Naturellement, au fur et à mesure que la prise progresse, la 
viscosité et le seuil d’écoulement croissent au point de rendre la mesure 
impossible. 

Lorsque la concentration du ciment est augmentée, la consistance de la pâte 
croît et la mesure en géométrie de Couette devient impossible. On a alors recours 
à des mesures de viscosité dynamique par oscillations, entre deux plateaux. 
Comme avec la plupart des suspensions concentrées, on trouve alors 1111 

comportement viscoélastique, avec des modules élastiques et visqueux croissant à 
mesure que la prise progresse. 

2.3. La formulation 

La prise du ciment n’est pas un séchage de la pâte : c’est une véritable réaction 
chimique dans laquelle un silicate (ou un aluminate) de calcium commence par 
se dissoudre, puis précipite à nouveau en intégrant des molécules d’eau : on forme 
alors un silicate (ou un aluminate) de calcium hydraté qui remplit le volume 
initialement occupé par le solide et l’eau. 
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Figure 6.8 : Emprisonnement de l’eau par des agglomérats dans une suspension. 

Pour fragmenter les agglomérats, deux moyens sont envisageables : 

- une action mécanique : lors du mélange du ciment et de l’eau, on exerce un 
mouvement de cisaillement intense de façon à broyer les agglomérats 
jusqu’au niveau des particules élémentaires. Cette méthode fonctionne mais 
elle impose des technologies de malaxage qui ne sont pas toujours accessibles 
dans l’environnement B ïP  ; 

- une action chimique : on ajoute à la suspension des molécules organiques 
qui se fixent sur la suiface des grains de ciment en leur donnant une 
charge électrique importante. De cette façon, des forces électrosta- 
tiques répulsives s’exercent entre les grains et les forcent à se séparer 
(Encadré 6.4). 
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nt - comme 

façon, tend à s’écarter de ces voisins. Ces forces de répulsion peuvent être assez 
grandes pour forcer la fragmentation des agglomérats. 

Figure 6.9 : Charges poyitiiies n la suface d’un <grain de ciment e n  suspension. 
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Surface du grain de cinient 

Figure 6.10 : Adsorption en boucle à la surface d’un puin de ciment. 

Une seconde méthode pour diminuer la viscosité des suspensions consiste à 
jouer sur leur granulométrie, et en particulier à optimiser le <c remplissage 
granulaire >> c’est-à-dire la qualité de l’empilement des particules. 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, en première approximation la viscosité 
d’une suspension dépend de la quantité exacte de solide << équivalent >> qu’elle 
contient. Mais il faut moduler ce résultat: la viscosité dépend aussi, à 
concentration solide donnée, de la façon dont les grains peuvent s’empiler les uns 
par rapport aux autres (Encadré 6.5). 

Ce principe d’optimisation du remplissage granulaire est naturellement 
appliqué aux bétons traditionnels, qui utilisent un mélange de gravier (3  mm à 
quelques cm), de sable (O ,5 à 1 mrn) et de ciment (0,05 mm environ). Plus 
récemment, on a amélioré les performances des ciments grâce à l’utilisation de 
<< fumées de silice », particules de silice de l’ordre de 1 pm de diamètre qui ont 
permis d’aller plus loin dans la qualité de l’empilement. Enfin, la société Bouygues 
l’a exploité pour la mise au point de ses bétons à haute performance : la répartition 
granulométrique du mélange sable + ciment a été ajustée de façon à donner le 
meilleur remplissage ; d’autres additifs minéraux tels que fumée de silice 
(particules de l’ordre du micromètre) et silice colloïdale (particules de l’ordre de 
50 à 100 nm) ont permis d’amener la qualité de l’empilement à un niveau 
inégalé. 

La société Rhodia propose également d’optimiser le remplissage par des 
silices ultra-fines. L’avantage est double : non seulement on obtient une 
faible viscosité aux forts gradients de cisaillement mais de plus, à faible 
gradient, on limite la ségrégation des particules grâce à un effet de seuil 
d’écoulement. 
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Figure 6. I l  : Particules ,monodisperses dans une suspension. 
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Figure 6.12 : Particules polydisperses dans une suspension. 

2.4. Limiter la segregation 

Lorsque les graviers et le sable sont mélangés à l’eau, ils ont naturellement 
tendance à sédimenter, c’est-à-dire à couler vers le fond sous l’effet de leur poids 
(CJ: Encadré 6.1). Cet effet est fortement aggravé à mesure que, pour diminuer la 
viscosité de la pâte, on augmente son taux d’eau. On risque de se retrouver avec 
des coffrages contenant un taux de graviers important en partie basse, et du ciment 
presque pur en haut. Les petites particules de ciment elles-mênies peuvent 
sédinienter : on trouve alors après la prise, à la surface du ciment, une couche 
blanchâtre et de très faible cohésion, composée en majorité de carbonate de 
calcium. C’est le phénomène de << ressuage », très dangereux notamment pour les 
bétons injectés dans les câbles de précontrainte. 

On sait désormais diminuer la viscosité non en augmentant le taux d’eau, mais 
en ajoutant des << superplastifiants >> organiques ; cependant, toute diminution 
excessive de la viscosité favorise la sédimentation. Les ciments trop dosés en 
superplastifiants sont donc eux aussi très sensibles au ressuage. Pour limiter la 
ségrégation sans pénaliser la maniabilité, il faut augmenter la viscosité du fluide à 
bas gradient de cisaillement - donc lorsque le fluide est proche du repos, pour 
éviter la sédimentation - et la diminuer aux forts taux de cisaillement - pour 
permettre la manipulation, le pompage, etc. 

La diminution aux forts taux de cisaillement peut être obtenu, comme nous 
l’avons vu, par l’optimisation du remplissage granulaire. À faible taux de 
cisaillement, la solution consiste à ajouter un composant formant une sorte de 
réseau tridimensionnel dans la pâte : ce réseau maintient en place l’ensemble des 
particules. On sait former ce type de réseau de deux façons. 
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La première consiste à ajouter des macromolécules de type (< polysaccharide ». 

Ces molécules portent des groupes chimiques qui forment des liaisons faibles, 
notamment avec les ions calcium. Au repos, elles créent entre elles un réseau de 
liaisons faibles qui tissent un véritable filet dans la phase aqueuse de la suspension : 
les particules sont donc maintenues en place et ne sédimentent pas. Mais ces 
liaisons sont fragiles : dès qu’un cisaillement est appliqué à la pâte, les liaisons sont 
détruites et les molécules se déplacent dans l’écoulement indépendamment les 
unes des autres. On ne pénalise donc pas (ou seulement de façon limitée) la 
viscosité. 

Cette solution se heurte toutefois à un certain nombre de difficultés : 
notamment, le dosage de ces formulations doit être réalisé avec une grande 
précision. Or le dosage de précision sur un chantier de BTP est toujours délicat. 
Une seconde solution consiste à construire le réseau tridimensionnel avec des 
constituants minéraux. La société Rhodia a ainsi mis sur le marché une silice ultra- 
fine (les particules élémentaires font de 50 à 100 nni) qui améliore beaucoup la 
rhéologie des bétons, notamment des bétons pompables. Les particules de silice se 
placent dans les interstices des particules de ciment et des graviers, etyjouent deux 
rôles. D’une part, via des interactions dont la nature resterait d’ailleurs à préciser, 
elles forment au repos le fameux réseau tridimensionnel capable de << figer >> le 
fluide et de bloquer la sédimentation. D’autre part, elles améliorent le remplissage 
granulaire et à ce titre, diminuent la viscosité lors de l’écoulement. 

Les applications en sont multiples. Par exemple, on a pu avec ce type d’adjuvant 
remplir des coffrages par injection à partir du pied de coffrage (et non plus par 
coulage à partir du haut) ce qui améliore la qualité des parements (plus d’air 
<< capturé >> dans la structure), et accélère beaucoup le chantier (plus de grues 
montant les bennes de béton jusqu’en haut du coffrage). 

Un deuxième exemple a été largement évoqué dans la presse : il s’agit du 
record du monde de la distance de pompage, établie lors de la réfection d’un 
tunnel de conduite forcée. Le béton a pu être pompé sur une longueur de 2 015 m 
grâce à l’emploi d’une boue de silice colloïdale. 

3. Les fluides de forage 
Les fluides de forage sont des fluides injectés dans les puits en cours de forage, et 
qui servent à la fois à lubrifier le trépan et à remonter à la surface les déblais 
produits. 

3.1. Les performances requises 

3.1.1. Le transport des déblais 

Le fluide de forage doit d’abord être capable d’entraîner les déblais vers la surface, 
alors que ceux-ci ont tendance à retomber en fond de puit sous l’effet de la 
sédimentation (cf: 9 1 et 2). I1 faut donc donner au fluide une viscosité 
suffisamment grande pour ralentir au maximum la chute des déblais. 
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Figure 6.13 : Profils de vitesse de différentsfluides dans une ronduite de section cylindrique. 

De plus, pour bloquer les déblais dans les phases d’arrêt du forage (lorsque le 
fluide est au repos), il est préférable que le fluide possède un seuil d’écoulement. 
En première approximation, le déblai ne sédimente plus lorsque le seuil 
d’écoulement du fluide dépasse la contrainte imposée par son poids apparent. 
Dans la pratique on constate que le fluide de forage doit avoir un seuil 
d’écoulement supérieur à 5 Pa. 

Cependant, ces deux critères ne sont pas encore suffisants. Le transport des 
déblais est surtout délicat dans les puits inclinés, avec une zone critique entre 40 et 
60” d’inclinaison par rapport à la verticale. Les déblais ayant tendance à se déposer 
sur la paroi du trou sous l’effet de la sédimentation, l’idéal est d’obtenir une vitesse 
du fluide aussi élevée que possible à proximité de la paroi. 

Or, en l’absence de glissement, la vitesse d’un fluide est nulle le long des parois. 
Dans le reste du fluide, le profil de vitesse dépend dii comportement rhéologique. 
La figure 6.13 illustre différentes formes de profil de vitesse au sein d’une conduite 
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de section cylindrique, associées à différents comportements. Pour un fluide 
newtonien, le profil de vitesse est parabolique (Fluide 2).  Pour un fluide 
rhéofluidifiant (Fluide 3) le profil des vitesses est un peu aplati. Cet effet est encore 
accentué pour un fluide à seuil (Fluide 1) : à des débits pas trop élevés la vitesse est 
pratiquement constante dans l’ensemble du fluide, à l’exception de la proximité 
immédiate de la paroi. À ce stade, le comportement idéal d’un fluide de forage est 
donc rhéofluidifiant, avec un seuil d’écoulement. 

3.1.2. Le problème des pertes de charge 

Une viscosité (et donc éventuellement un seuil d’écoulement) trop élevés 
entraînent des pertes de charge importantes, c’est-à-dire que les pressions à 
appliquer à l’extrémité des conduites pour faire circuler le fluide sont trop 
importantes. Cela peut induire une pression en fond de puit trop élevée et si celle- 
ci dépasse la pression de fracturation des terrains, il en résulte des pertes de fluide 
et/oii une déstabilisation de la paroi du puits. Par ailleurs l’injection du fluide se 
fait par l’intérieur des tiges de forage et, généralement, le régime d’écoulement y 
est turbulent avec des pertes de charge importantes. Donc une viscosité trop élevée 
peut induire une pression d’injection trop grande, que ne pourront pas assurer les 
pompes de circulation. 

La formule utilisée pour le calcul de la perte de charge, ou de la surpression 
pour la remise en mouvement de la colonne, est la suivante : 

AP/ A L  = 2. Gel/ (Re - Ri) 

où GeZest la valeur du gel du fluide, autrement dit le seuil de contrainte du fluide, 
Re et Ri les rayons externe et interne de l’espace annulaire par lequel 011 injecte, 
et AP/AL est la perte de charge << statique >> due au gel. Cette formule est simple à 
exploiter. Le problème pratique vient de l’évolution du paramètre << Gel )> avec le 
temps de repos (thixotropie) et les conditions de pression et température du 
fluide de forage. Cette évolution est en générale trop importante pour une 
simulation réaliste. Le seul moyen efficace est de disposer de capteurs de pression 
en fond de puits (équipement qui conimence à se développer). 

Nous donnons dans la figure 6.14 l’exemple d’un essai de transmission en fond 
de puits d’une pression appliquée en tête. Ce test avait été conduit pour vérifier la 
pression à appliquer en tête pour l’ouverture séquentielle de vannes de fond 
commandées par des paliers de pression. 

On constate que, du fait des caractéristiques particulières de la boue (seuil, 
thixotropie), toute la pression appliquée en tête de puits n’est pas transmise en 
fond de puits. I1 est donc souhaitable d’optiniiser la formulation du fluide de 
forage de façon à avoir des valeurs de gel aussi faibles que possible (compatible 
avec l’absence de sédimentation), et surtout évoluant peu dans le temps. 

3.1.3. Le comportement en pression et temperature 

Le problème est d’autant plus compliqué que le fluide de forage rencontre des 
pressions et des températures différentes durant son circuit dans le puits. Dans le 
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Figure 6.14 : Essai de transmission en fond de puits dhepress ion  appliquke en &e. 

Cycl. P b T du Ruld. penden1 I4 clr~ul4iIon dans k puli3 
Exempk d m  puits HPHT (EIg,n/FrsnkIm) 

Pf Pr*sslon (bar) 

Figure 6.15 : Circuit dÙnf2uide de forage dans un puits. 

groupe TotalFinaElf, par exemple, les conditions extrêmes qui sont rencontrées 
sofit des basses températures lors des forages en mer profonde (4 O C )  et des hautes 
pressions et hautes températures dans les forages profonds (205 "C et 1 100 bar sur 
Elgin/Franklin) . 

La figure 6.15 illustre le circuit du fluide de forage dans le puit, ainsi que son 
<q trajet )) dans l'espace (pression , température). 
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En règle générale, la viscosité diminue avec la températiire et aiigmerite avec la 
pression. Cependant, les effets quantitatifs sont très variables suivant le type de 
fluide (à base d’huile ou à base d’eau) et suivant les additifs intervenant dans la 
composition (polymères, argiles, alourdissants ...). De plus, l’effet peut être 
différent suivant le gradient de cisaillement, avec, par exemple, une augmentation 
des viscosités à faible gradient de cisaillement et une baisse à fort gradient de 
Cisaillement. I1 est donc primordial de mesurer les caractéristiques rhéologiques 
du fluide de forage aux couples (pression, température) auxquels il sera exposé 
durant sa circulation. I1 est important de coupler pression et température, car ces 
deux paramètres ont généralement des effets opposés sur la rhéologie, et peuvent 
donc se compenser pour tout ou partie. 

3.2. La détermination du comportement mécanique 

3.2.1, La mesure 

Dans les laboratoires, on utilise toutes les géométries usuelles (rotatifs à cylindres 
coaxiaux, cône-plan, capillaire...), mais il est nécessaire d’utiliser des appareils 
capables de supporter des fluides fortement chargés en matières solides abrasives. 
On dispose aussi d’appareils capable, d’effectuer des mesures à haute pression et 
haute température (1 300 bar, 220 OC). 

Sur les sites, la rhéologie du fluide de forage est régulièrement mesurée à l’aide 
d’un appareil de chantier. C’est un rhéomètre à cylindres coaxiaux pouvant 
générer des gradients de cisaillemerit de 0 à 1020 s-’. I1 permet de faire des 
niesures en température (jusqu’à 80-90 “C) à pression atmosphérique. Sur certains 
sites, des échantillons de fluide de forage sont aussi périodiquement envoyés sur la 
base de la société de service, pour effectuer des mesures en pression et 
température. 

La rhéologie du fluide de forage étant un paramètre important, le suivi sur site 
est réalisé de plus en plus sérieusement, et la formulation régulièrement adaptée 
pour ajuster cette rhéologie aux préconisations. Toutefois il s’agit toujours d’une 
mesure discontinue sur des échantillons prélevés dans les bacs de circulation et/ 
ou en sortie de puits. Des tentatives sont régulièrement faites pour développer des 
systèmes de mesure en continue en sortie ou en entrée du puits, ou encore en fond 
de puits. 

3.2.2. Les modèles rhéologiques 

Les fluides de forage sont des fluides à seuil rhéofluidifiants. Les modèles 
rhéologiques les plus utilisés pour les représenter sont donc les modèles de 
Biiigham, d’Ostwald et d’Herschel-Bulkley (en cisaillement simple : T = to + Kv7’). 
Dans le passé, ce sont surtout les modèles de Ringham et d’Oswald qui ont été 
utilisés car ils donnent lieu à des formiiles de calcul des pertes de charge assez 
simples et bien documentées. Actuellement c’est le modèle d’Herschel-Bulkley qui 
s’impose, car il est plus universel et représente mieux le comportement des 
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fluides de forage. Les modèles de Bingham et d’Oswald sont trop simplistes, et 
peuvent induire des erreurs importantes par rapport au Comportement réel du 
fluide. La contrepartie de cette modélisation plus fine est la complexité des 
formules de perte de charge, et l’absence de solution analytique qui impose un 
certain empirisme des calculs (même en écoulement laminaire). Toutefois les 
ordinateurs apportent des solutions en permettant d’effectuer des calculs itératifs, 
lourds mais efficaces. I1 est possible que les caractéristiques viscoélastiques 
du fluide aient également une importance sur le comportement dans les puits. 
Ces propriétés seront donc probablement prises en compte dans les modèles 
futurs. 

3.3. La formulation 

3.3.1. Les gels 

Comme nous l’avons vu, les fluides de forage sont de préférence des fluides à seuil 
rhéo-fluidifiants. Comment donner cette caractéristique à un liquide à base 
d’eau ? 

Une solution (peu coûteuse) consiste à ajouter des particules très fines telles 
que de l’argile. Certaines particules d’argile ont tendance à s’agglomérer dans 
l’eau en formant un réseau tridimensionnel (Encadré 6.6). On obtient ainsi un 
gel. L’avantage de ces matériaux est que les forces d’interaction qui lient ces 
particules sont fragiles: une faible agitation suffit à briser le réseau, donc à 
fluidifier la suspension. On obtient effectivement un fluide rhéofluidifiant avec un 
seuil d’écoulement. 

3.3.2. L ‘influence des déblais 

L’intérêt des particules argileuses est qu’elles sont souvent générées par le forage 
lui-même.. . donc ne coûtent rien. Cependant le forage dans un terrain argileux 
peut aussi générer une concentration en argile trop importante, et donc un seuil 
d’écoulement et une viscosité incompatibles avec le pompage. Pour éviter cela, on 
peut réduire la concentration en solides fins dans le fluide de forage grâce à des 
appareillages de traitement des solides (centrifugeuses et hydrocyclones) . La 
concentration en solides fins est alors régulièrement mesurée pour éviter toute 
dérive. 

En tout état de cause, le fluide de forage qui remonte dans l’espace annulaire 
entre trou et tiges de forages est chargé en solides. Les calculs hydrauliques doivent 
tenir compte de l’influence de cette charge complémentaire par rapport au fluide 
initial. Cette influence se situe à deux niveaux : augmentation de la densité du 
fluide et variation de son comportement. L’effet de densité est simple à modéliser 
car on inclut le poids des déblais dans la densité équivalente du fluide. L’effet sur 
le comportement est plus complexe et n’est que rarement pris en compte. 



6 - Des peintures au ciment 181 

sèche la suspension - ce qui est nécessaire pour les techniques de 
microscotie électroniaue : 
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Figure 6.16 : Charges d’une particule d’urgile. 

I 

Figure 6.1 7 : Agqlomérats de particults d’argzle en cc château de curtes )>. 

3.3.3. Les additifs organiques 

Une autre solution pour que le fluide possède un seuil d’écoulement et un com- 
portement rhéofluidifiant consiste à rajouter certains polymères. Cependant il 
n’est pas possible d’utiliser des solutions trop onéreuses, car le forage impose une 
manipulation de très grands volumes de liquide. De plus, ceux-ci peuvent être re- 
jetés directement dans le milieu naturel : tout ajout doit donc être biodégradable. 

3.3.4. Le comportement en pression et température 

D’une manière générale, la viscosité du fluide de forage augmente avec la pression 
et diminue avec la température. La principale cause de cet c< épaississement >> en 
pression est l’augmentation de viscosité du fluide de base avec la pression (eau, 
mais surtout huile minérale ou synthétique). Les deux principales causes de la 
<< fluidification >> en température des fluides de forage sont : 

la baisse de viscosité du fluide de base (eau, mais surtout huile minérale ou 
synthétique). Dans ce cas le phénomène est réversible ; 
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la baisse de viscosité des polymères, et des argiles, entrant dans la formulation 
des fluides de forage. Ce sont principalement des changements d’activité 
physico-chimique, ou de structure (rupture de chaînes carbonées, 
déstructuration d’hélices...). Dans le cas de changement d’activité physico- 
chimique, le phénomène est réversible, mais il ne l’est plus dans le cas de 
rupture de structure. 

4. Les matériaux bitumineux en technique routière 
Les matériaux bitumineux représentent une classe de produits industriels dont le 
domaine d’application principal demeure les techniques routières, mais que l’on 
trouve aussi sous plus faible tonnage pour des applications du type étanchéité, 
isolation, encres, etc. Nous nous limiterons ici aux matériaux bitumineux pour uti- 
lisation en technique routière, pour lesquels les spécifications sont essentiellement 
basées sur leurs propriétés rhéologiques. 

Les matériaux bitumineux utilisés en revêtements routiers sont essentiellement 
des enrobés, c’est-à-dire des mélanges de granulats et d’un liant, typiquement du 
bitume, dans des proportions massiques de l’ordre de 95 % et 5 % respectivement, 
mais qui varient en fonction du type d’enrobé. En pratique, les enrobés ont des 
teneurs en vide qui peuvent aller jusqu’à 25 % (en volume) pour des applications 
particulières comme les enrobés poreux (bétons bitumineux drainants BBDr), 
mais qui sont en général autour de 5 % pour les enrobés standards français, tels 
que les bétons bitumineux semi-grenus (BBSG). 

Les enrobés sont généralement obtenus par mélange à chaud (autour de 
160 “C) des constituants, afin de fluidifier le bitume ; on parle alors d’enrobés à 
chaud. I1 existe aussi des enrobés dits à froid, pour lesquels le malaxage peut se 
faire à température ambiante car le bitume a été auparavant fluidifié soit par 
solubilisation dans un solvant ou une huile légère, soit par mise en émulsion dans 
l’eau. Ces techniques à froid, et en particulier les techniques à l’émulsion, sont 
assez peu développées à l’heure actuelle pour les enrobés, mais devraient prendre 
plus d’importance dans le futur grâce aux arguments écologiques en leur faveur, 
notamment l’absence de fumées à l’enrobage et à l’épandage, ainsi qu’un bilan 
énergétique plus favorable. Ce paragraphe décrit tout d’abord les propriétés des 
constituants individuels des enrobés bitumineux, granulats et liants, avant de 
présenter leurs propriétés générales. 

4.1. Les granulats routiers 

4.1.1. Le squelette granulaire 

Une formule d’enrobé bitumineux comprend, outre la teneur en liant, la 
composition du squelette granulaire, c’est-à-dire la proportion de chacune des 
classes de granulats. Les granulats, issus du concassage de roches massives et de 
matériaux alluvionnaires, sont classés par taille, exprimée en fonction de la taille 
de la maille carrée d (en mm) du plus gros tamis retenant les granulats et la taille 
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D (en mm) de la maille carrée du plus petit tamis les laissant passer5. Ainsi, un 
granulat 6/10 est retenu par un tamis de maille 6 mm (6,3 mm selon la norme) 
mais passe à travers un tamis de maille 10 mm. Le plus petit tamis utilisé en France 
en technique routière est actuellement celui de 80 pm, qui permet de définir les 
fines comme les particules minérales de taille inférieure à 80 pm (ce tamis 
deviendra celui de 63 pm dans le cadre de la normalisation européenne). Les 
enrobés pour couche de roulement, c’est-à-dire ceux qui sont répandus sur la 
couche supérieure de la chaussée et qui sont donc soumis directement à 
l’agressivité du trafic, ont généralement une taille maximale de granulat de 
l’ordre 14, bien que la tendance actuelle soit à des tailles maximales de 10 voire de 
6 inm. On parle alors d’enrobés 0/14 (ou 0/10, etc.), puisque les tailles de 
granulats s’étalent entre 0,08 et 14 mm. La composition du squelette granulaire 
donne la proportion de chaque classe et des exemples de formule d’enrobés sont 
donnés dans le tableau 6.1. 

Tableau 6.1 : Composition type (en %) de deux enrobés courants, le béton 
bitumineux drainant (BBDr) et le béton bitumineux semi-grenu (BBSG) . 

BBSG BBDr 
Liant 
< 80 pm 
0,08/2 

2/4 
4/6 
6/10 

6 4,5 
8 8 

29 30 
15 15 
18 0 
30 47 

Les deux cas décrits dans le tableau 6.1 résument de manière schématique les 
différentes possibilités qui s’offrent au formulateur, tout en  sachant qu’il existe 
une grande variété d’enrobés bitumineux dont les compositions et propriétés sont 
normalisées. Le BBSG, enrobé (( classique >> français, résulte d’une évolution de la 
technique des enrobés dits denses, pour lesquels on cherche à réduire la quantité 
de vides laissés dans l’empilement granulaire. Les quantités de chacune des classes 
granulaires sont choisies en sorte que les vides laissés par l’empilement des gros 
granulats soient remplis par les granulats de taille juste inférieure, et ainsi de suite 
jusqu’aux fines. De cette manière, le squelette est compact, ce qui confère deux 
propriétés essentielles à l’enrobé correspondant : une bonne imperméabilité et un 
bon blocage des granulats, ce qui limite les risques de déformation permanente 
(phénomène d’orniérage détaillé plus loin). À l’autre extrême on trouve le BBDr, 
dont le squelette est dit <( discontinu >> car un calibre de granulat n’est pas utilisé. 
Cela perrnetjiistemeiit d’éviter le remplissage des vides laissés par les gros et donc 
d’obtenir un matériaux poreux. L’imperméabilisation de la chaussée, qui est 
indispensable pour une bonne longé\ité sous trafic, est alors assurée sous la 

En pratique, la norme XP P18-540 autorise un faible refus sur le tamis I )  
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couche de roulement. Dans tous les cas, le liant sert essentiellement de colle entre 
les granulats. 

4.1.2. Propriétés des granulats routiers 

Outre la distribution de taille, qui est le paramètre clé sur lequel peut jouer le 
formulateur, les granulats routiers doivent satisfaire des critères mécaniques de 
résistance à l’abrasion et à l’attrition, et présenter une bonne angularité. Ainsi, les 
granulats concassés sont préférés car leur forme, plus anguleuse que celle des 
granulats roulés (provenant de gravières), permet de mieux stabiliser le squelette 
vis-à-vis des déformations permanentes, des formes sphériques étant à exclure 
puisqu’elles lubrifient l’empilement à la manière d’un roulement à billes. Enfin, 
une propreté minimale est aussi spécifiée, ce qui permet de refuser des granulats 
argileux qui pourraient présenter des problèmes de tenue à l’eau. 

En couche de roulement, la résistance à l’usure des gravillons est une propriété 
primordiale puisqu’elle garantit un maintien durable des propriétés d’adhérences 
qui conditionnent les distances d’arrêts. 

4.2. Les liants routiers 

4.2. I. Le bitume 

Bien que d’autres procédés de raffinage existent, les bitumes sont essentiellement 
les résidus de la distillation, atmosphérique puis sous vide, du pétrole. En jouant 
sur les températures de distillation on obtient des bitumes durs ou mous. D’une 
manière générale, les bitumes sont des mélanges d’hydrocarbures contenant 
quelques hétéroatomes (soufre, oxygène, azote) dans des quantités de l’ordre du 
pour-cent, qui dépendent essentiellement du pétrole brut d’origine. La masse 
molaire moyenne de ces hydrocarbures est de l’ordre de 500 à 1 500 g.mol-’. Du 
fait de leur grande complexité, les constituants de produits pétroliers sont 
généralement séparés en familles génériques, définies par leur solubilité dans 
divers solvants organiques. Ainsi, les bitumes sont séparés en fraction SARA (pour 
Saturés, Aromatiques, Résines et hphaltènes) qui représentent les parties du 
bitume soluble dans le n-heptane (Saturés), un solvant aromatique type toluène 
(Aromatiques), un mélange de solvant aromatique et un solvant polaire comme le 
toluène et le dichlorométhane à 50/50 (Résines). Enfin, les asphaltènes sont les 
insolubles dans le n-heptane. 

Les bitumes peuvent être considérés comme des suspensions colloïdales, où des 
particules d’asphaltènes (qui regroupent en réalité asphaltènes et une partie des 
résines) sont dispersées dans une matrice huileuse, les maltènes (Saturés t 
Aromatiques t autre partie des Résines). Les propriétés mécaniques des bitumes 
sont donc conditionnées par leur fraction solide et les propriétés des inaltènes, 
notamment leur température de transition vitreuse. A origine de brut constante, 
les bitumes mous sont ainsi caractérisés par une plus faible fraction solide et une 
plus basse température de transition vitreuse des maltèries. Ces deux effets 
contribuent à diminuer la dureté du bitume. 
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Figure 6.18 : Module complexe en fonction de la température pour deux bitumes prouenant 
d u  même brut mais de grades dijjf erents. 

À l’heure actuelle, la consistance d’un bitume est caractérisée par des essais 
normalisés tels que la pénétrabilité à l’aiguille (NF EN 1426) et la température de 
ramollissement (NF EN 1427). La pénétrabilité mesurée à 25 O C ,  exprimée comme 
la profondeur (en dixièmes de millimètres) à laquelle s’enfonce une aiguille dans 
le bitume à tester après 5 s d’application d’une charge de 100 g, définit le grade. 
Les bitumes les plus mous utilisés en France sont généralement des 180/220 
(profondeur de pénétration de l’ordre de 200 dixièmes de millimètres) et les plus 
durs, des 10/20. 

Les bitumes étant des matériaux viscoélastiques, leurs propriétés mécaniques 
peuvent aussi être déterminées plus précisément à différentes températures par 
des tests de rhéométrie en dynamique qui permettent de suivre le module 
complexe à diverses fréquences. Ce module complexe est séparé en un module 
élastique G‘ et un module visqueux G“, ce qui permet (4  Chap. 1) de distinguer 
la part de la déformation élastique, c’est-à-dire instantanée, réversible, et 
proportionnelle à la contrainte appliquée, de celle qui s’effectue de manière 
visqueuse, c’est-à-dire fonction du temps d’application de la charge, irréversible 
avec une vitesse de déformation proportionnelle à la contrainte appliquée. La 
figure 6.18 montre l’effet de la température et du grade sur la viscoélasticité du 
bitume. À grade donné, diminuer la température favorise la réponse élastique, et 
il existe un domaine à basse température où le bitume est essentiellement élastique 
(G* - G’), avec un module en cisaillement indépendant de la température de 
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l’ordre de 1 GPa. C’est le domaine vitreux, où le bitume est également fragile. 
Au-delà d’une certaine température - la température de transition vitreuse Tg - le 
comportement visqueux augmente au point de devenir essentiellement visqueux 
pour des températures de l’ordre de 60 “C. Dans ces conditions, le module 
complexe devient pratiquement égal à sa composante visqueuse G”. Entre ces deux 
extrêmes, le bitume est donc viscoélastique, ce qui se traduit par une forte 
dépendance des propriétés avec la température et la fréquence (ou, de manière 
équivalente, le ternps de charge pour des essais à contrainte appliquée constante). 

À origine de brut fixe, les bitumes durs se différencient des bitumes mous par 
une température de transition vitreuse plus élevée ainsi qu’une plus faible 
dépendance de la réponse mécanique vis-à-vis de la fréquence et une viscosité plus 
élevée à température donnée liée à l’augmentation de la fraction solide. AU final, 
augmenter la dureté du bitume revient finalement à déplacer la courbe module- 
température vers les plus hautes températures tout en diminuant sa susceptibilité 
à la fréquence. 

Le choix d’un bitume pour un enrobé bitumineux s’effectue en fonction du 
climat et du trafic en service. Les pays nordiques privilégient ainsi les bitumes mous 
dont les températures de transition vitreuse, et donc de fragilisation, sont plus 
faibles. À l’inverse, des trafics lourds et lents ainsi que des hautes températures 
peuvent nécessiter l’emploi de bitumes durs qui rigidifient l’enrobé et diminuent 
ainsi les problèmes d’orniérage. De nouvelles iiiéthodes de raffinage permettent 
d’obtenir des bitumes plus durs (bitumes multigrades) sans perdre dans les basses 
températures. Le choix d’un bitume est donc un compromis entre les propriétés à 
basse température et celles à haute température. En France, les grades typiques 
sont des 35/50, et on utilise également de plus en plus de bitumes durs en couches 
de base, où les variations thermiques sont moindres. 

4.2.2. Les bitumes modifiés polymère 

Min d’élargir la gamme de température pour laquelle un bitume est utilisable, des 
additifs polymériques sont parfois ajoutés. Deux types de polymères sont 
essentiellement utilisés, les caoutchoucs synthétiques, généralement des 
copolynières séqiiencés de styrène et butadiène (SB ou SBS) appelés élastomères, 
ainsi que des copolymères statistiques d’éthylène et d’acétate de vinyl (EVA) ou 
acétate de méthyl (EMA), appelés plastomères. Dans ces deux cas, le polymère 
( 3  à 6 % en masse) est mélangé à chaud avec le bitume et ce produit est alors utilisé 
pratiquement comme un bitume classique moyennant quelques précautions liées 
à sa plus forte viscosité et à son risque de décantation au stockage. On utilise 
également des déchets de câbles ou des polyéthylènes (1 % en masse dans ce cas), 
qui ne sont pas mélangés au bitume mais sont généralement introduits dans 
l’enrobé à l’étape de malaxage avec les granulats. 

Ces additifs polymériques améliorent la résistance à la déformation 
permanente à haute température et sont donc plutôt utilisés pour lutter contre 
I’orniérage. Toutefois, le polymère introduit se présente sous formes d’inclusions 
polymériques gonflées par certains composants huileux du bitume au sein d’une 
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matrice riche en asphaltènes, et agit aussi comme un obstacle à la propagation de 
fissures. Les propriétés à froid s’en trouvent ainsi améliorées. L’usage de ces 
additifs reste toutefois limité à certaines applications comme les enrobés drainants 
ou les enrobés en couche mince, essentiellement du fait de leur coût beaucoup 
plus élevé que celui des bitumes classiques. 

4.2.3, Les émulsions de bitume 

La mise en émulsion des bitumes est un procédé ancien qui connaît actuellement 
un regain d’intérêt suite aux arguments écologiques en leur faveur. La France est 
un des grands producteurs d’émulsions de bitume, dont l’utilisation principale 
(60 %) est la technique des enduits superficiels, couramment utilisée sur le réseau 
secondaire (départementales). On répand d’abord un film d’émulsion puis 
immédiatement après une couche de granulats. On peut aussi utiliser directement 
des enrobés à froid (environ 20 % du marché). Dans ce cas, les granulats 
préhumidifiés sont malaxés avec l’émulsion, et l’ensemble est ensuite mis en 
œuvre comme un enrobé à chaud. 

Le bitume est généralement émulsifié (c’est-à-dire dispersé) à hauteur de 50 à 
70 % en masse dans une phase aqueuse contenant un tensioactif, à l’aide d’un 
moulin colloïdal. On trouve toutefois des procédés d’émulsification utilisant des 
mélangeurs statiques (procédé hydrodynamique Esso) , qui permettent un 
meilleur contrôle de la granulométrie. L’émulsification est réalisée en milieu acide 
(pH de l’ordre de 2). 

On demande à l’émulsion d’être stable au stockage et de rompre rapidement 
une fois mise en place. Ces deux propriétés antinomiques imposent au 
formulateur de bien maîtriser la technique pour éviter une rupture trop rapide qui 
poserait des problèmes de mise en œuvre et une rupture trop lente qui ne permet 
pas une réouverture au trafic rapide. La rupture de l’émulsion au contact de 
granulats, qui représente l’ensemble des phénomènes physicochimiques 
permettant de passer de l’émulsion au film de bitume, reste toutefois encore mal 
conprise, même si on sait que trois facteurs interviennent principalement. 

Tout d’abord, une partie du tensioactif s’adsorbe en surface des granulats, 
déstabilisant ainsi l’émulsion. 

Ensuite, des échanges ioniques s’opèrent entre le granulat et l’émulsion, qui 
dépendent de la nature pétrographique du granulat. Aussi, on distingue les 
granulats acides, c’est-à-dire siliceux, qui échangent peu d’ions avec l’émulsion 
acides, des granulats basiques, c’est-à-dire calcaires, qui relarguent beaucoup de 
cations et inversent le pH de l’émulsion acide. La présence de cations et 
l’augmentation de pH contribuent à déstabiliser l’émulsion. 

Enfin, l’évaporation fauorise le rapprochement des gouttelettes de bitume et la formation 
d u  f i lm de bitum.e. Ainsi, i e . ~  conditions climatiques sont d’une très grande im+ortanre dans 
les techniques à f ioid.  

Les deux derniers facteurs cités, à savoir nature pétrographique du granulat et 
conditions climatiques, expliquent que les techniques à froid demandent 
beaucoup plus de précautions que leurs équivalents à chaud, et de nombreux 
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travaux sont en cours afin de formuler des émulsions dont la rupture soit contrôlée 
en présence de tout type de granulat, permettant ainsi de valoriser ces techniques 
plus écologiques. 

4.3. Les enrobes bitumineux 

4.3.1. La mise en œuvre 

Une fois fabriqué, l’enrobé est mis en place généralement à l’aide d’un finisseur. 
Cette étape permet de régler l’épaisseur de la couche d’enrobé, qui dépend de sa 
position dans la chaussée. Les couches d’assises sont plus épaisses (entre 10 et 
20 cm) que les couches de surface (entre 1 à 6 cm), et elles apportent sa résistance 
mécanique à la chaussée. L’enrobé est ensuite compacté de manière à régler sa 
teneur en vides. À l’exception des enrobés drainants qui sont volontairement 
poreux (les eaux de pluie pénètrent ainsi rapidement dans la chaussée et 
s’évacuent vers les parties latérales de la route), on demande aux enrobés de 
surface d’être imperméables de manière à ce que l’eau ne pénètre pas dans le 
corps de chaussée. Ceci est réalisé pour des teneurs en vides inférieures à 8-9 %. 
Toutefois, une teneur en vide proche de O % n’est pas souhaitée, car les enrobés 
trop fermés sont plus sensibles à l’orniérage et présentent un aspect de surface 
fermé peu rugueux préjudiciable à l’adhérence pneu-chaussée. Dans le cas où la 
couche de roulement est perméable, l’imperméabilisation du corps de chaussée 
est réalisée en protégeant les couches d’assises par un film de bitume, 
généralement obtenu par une émulsion. 

4.3.2. Les propriétés en service 

Les propriétés demandées à l’enrobé en service dépendent de sa position dans la 
chaussée. Les couches d’assises contribuent à la bonne tenue mécanique de la 
chaussée, c’est-à-dire sa résistance à la fissuration et à l’orniérage, en réduisant les 
contraintes sur le sol support. Les propriétés mécaniques des enrobés bitumineux 
sont un compromis entre celles du liant et celles du squelette granulaire. Ainsi, un 
enrobé est à la fois viscoélastique du fait de la présence du liant, et plastique à cause 
du squelette granulaire. On parle ainsi de comportement élastoviscoplastique. Les 
propriétés viscoélastiqiies, c’est-à-dire sous faibles déformations, sont schématisées 
sur la figure 6.19. On observe un module limite élastique de l’ordre de 40 GPa 
aux faibles températures, correspondant à la vitrification du liant. À hautes 
températures, on observe également un module limite élastique de l’ordre de 
10 MPa, qui correspond au module du squelette granulaire. Ainsi, d’une manière 
simplifiée, le liant gouverne les propriétés à basses températures et notamment les 
problèmes de fissuration, alors que le squelette granulaire régit plutôt celles à 
hautes températures comme les problèmes d’orniérage. 

Les couches de roulement contribuent à la sécurité et au confort des usagers : 
leur rugosité doit être contrôlée et durable de manière à favoriser l’adhérence 
pneu-chaussée, iin bon drainage des eaux pluviales et des projections d’eaux 
limitées ainsi qu’un faible niveau sonore. Ces propriétés pouvant être 
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Figure 6.19 : Module complexe Qn fonction de la température pour un enrobé bitumineux. 

contradictoires, un compromis doit souvent être recherché. Les enrobés drainants 
et les enrobés minces satisfont à l'ensemble de ces critères et sont donc très utilisés, 
en particulier sur autoroute et sur voies rapides en zone urbaine. 

En conclusion, en jouant sur les paramètres de formulation tels que la teneur 
en liant et la granulométrie des granulats, mais aussi sur le procédé de mise en 
œuvre (à chaud, 5 froid, etc.), il existe une panoplie très large d'enrobés 
bitumineux qui permettent de satisfaire à des exigences diverses telles que les 
propriétés mécaniques, les épaisseurs, la rugosité, l'esthétique ou encore 
l'acoustique. 



Des crèmes au vernis à ongles 

J.-F. Tranchant’, A. Poulin’ et J.-L. Grossiorci* 

La rhéologie constitue une méthode analytique très utilisée et pratiquement 
indispensable dans l’industrie cosmétique. Elle peut en effet être utilisée aux mêmes 
fins que dans les antres applications industrielles : elle joue un rôle important dans 
ce qu’on appelle les procédés, c’est-i-dire la rationalisation des opérations de  
mélange et  de dispersion. Elle fournit une caractérisatioii très complète et  très 
précise de  la structure, permettant des corrélations et  des interprétations 
moléculaires mais aussi une identification et un suivi d e  stabilité et d e  kieillissement. 
Son champ d’utilisation spécifique concerne l’étude des propriétés d’usage du 
produit cosmétique lors de sa prise, de  son étalement et de  son maintien. 

Introduction 

Un produit cosmétique doit posséder en général une rhéologie particulière qui est 
définie par un comportement pré-requis lors de son application. C’est ainsi que, si 
l’on désire libérer, par le seul effet d’un étalement sur la peau, une substance 
active emprisonnée dans la phase aqueuse interne d’une émulsion multiple, cela 
implique que les globules multiples subissent une fragmentation sous l’effet d’un 
cisaillement modéré qui simule l’étalement (pour une définition des émulsions 
multiples, se reporter au § 2.1). De même, les processus de prélèvement et 
d’étalement d’un vernis à ongle imposent un caractère rhéologique thixotrope. Il 
est clair que ces exigences sur le comportement rhéologique seront obtenues au 
prix d’une optimisation de formulation. En outre, un produit cosmétique devra 
procurer une impression sensorielle agréable et bien définie lors de l’utilisation. 
Les appréciations sensorielles, telles qu’elles sont énoncées par un panel, 
permettent généralement de définir des appréciations qualitatives sur la 
consistance d’un produit liquide ou pâteux ou sur la dureté d’un solide. 

Laboratoire de physicochimie, Parfums Christian DIOR, 45804 St Jean de Braye Cedex. 
Laboratoire de Physique Pharmaceutique, UMR 8612, Université Paris-Sud, 5, rue J.-B. Clément, 

92296 Châtenay-Malabry Cedex. 
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La caractérisation du comportement visqueux d’un lait, du seuil d’écoulement 
d’un gel ou des propriétés viscoélastiques d’une crème, permet de prévoir et de 
traduire quantitativement l’évaluation sensorielle. I1 est important de souligner 
que la rhéologie permet également d’évaluer, de contrôler ou d’influencer, 
outre les propriétés tactiles, d’autres propriétés organoleptiques concernant 
l’appréciation des teintes engendrées par les pigments colorés, et susceptibles 
d’être modifiées sous l’influence d’un cisaillement. Si bien que l’évaluation lors de 
l’étalement d’un produit cosmétique peut faire appel à des stimuli très divers, 
mettant en œuvre de façon subtile le toucher mais aussi la vue. 

C’est ce point de vue très distinctif, orienté vers les applications spécifiques de 
la rhéologie dans l’industrie cosmétique, que nous développerons principalement 
dans le présent chapitre. De façon plus générale, ce chapitre illustrera, dans le cas 
d’un certain nombre de formules cosmétiques, les conséquences, sur le plan de la 
formulation et de la structure, des propriétés rhéologiques qui sont recherchées 
lors de l’application. On insistera plus particulièrement sur le rôle, dans la 
modification et le contrôle des propriétés texturelles, à la fois de certains 
paramètres critiques de formulation et de fabrication, ainsi que de la mise en 
œuvre lors de l’application. 

Avant d’illustrer la démarche qui vient d’être définie dans le cas de divers 
produits cosmétiques tels que les émulsions multiples, les vernis à ongles, les 
rouges à lèvres ..., il est important de définir d’un point de vue rhéologique les 
conditions de cisaillement mises en œuvre lors de l’application. 

1. Rhéologie des conditions d’application 
Dans la plupart des cas, l’échantillon est étalé (sur la peau, les lèvres, les ongles.. .) 
par cisaillement. Pour prendre l’exemple du cas typique d’une application 
manuelle d’une crème ou d’un lait, on peut considérer que le produit cosmétique 
est cisaillé entre deux surfaces parallèles, d’une part la surface de la peau et d’autre 
part la surface de la main. 

Sous l’effet de ce cisaillement, le matériau se décompose en couches planes 
parallèles entre elles, animées de vitesses différentes qui varient continûment 
entre 0 pour la couche de produit au contact de la peau et Vla vitesse de la main 
(on admet en effet que les couches de matériau au contact avec la peau et la main 
sont solidaires de ces surfaces; c’est ce qu’on appelle l’hypothèse de non- 
glissement à la paroi). La vitesse de cisaillement ou gradient de vitesse ? caractérise 
la variation de la vitesse entre les couches limites et est égale au quotient de la 
vitesse Vet de l’épaisseur du produit e (Fig. 7.1). 

La valeur de la vitesse de cisaillement dépend par conséquent, non seulement 
de la vitesse d’application mais aussi de l’épaisseur du produit. Selon la nature des 
produits cosmétiques et des tests effectués, l’épaisseur peut vai ier typiquement 
entre 10 Fm et 1 mm. À titre d’exemple, pour calculer l’indice de protection 
solaire (SPF), la crème est appliquée avec une densité superficielle de 2 mg.cni-2, 
ce qui correspond à une épaisseur moyenne de 20 pin. Si l’on admet par ailleurs 
que la vitesse d’application est comprise entre 1 et 1 rn.s-’, on voit que la 
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Figure 7.1 : Cisaillement d u n  échantillon cosmétique sur la peau. 

vitesse de cisaillement peut varier couramment entre 10 s-’ et lo5 s-’. Dans des 
conditions typiques d’étalement, la vitesse de cisaillement est donc susceptible de 
varier dans des intervalles étendus, sur environ 4 décades. La vitesse de 
cisaillement mise en œuvre lors d’autres applications cosmétiques comme 
l’étalement d’un rouge à lèvres ou d’un vernis à ongle est comprise entre io3 s-l 
et io4 s-’. 

I1 est important de remarquer que, par le simple effet de l’étalement du 
produit, ou encore par suite de la pénétration ou de l’évaporation, l’épaisseur de 
l’échantillon est susceptible de varier aii cours de l’application. Si bien que, même 
en maintenant une vitesse d’étalement constante, la valeur de la vitesse de 
cisaillement y peut varier de façon critique lors de l’application. 

La viscosité de certains échantillons cosmétiques fluides, comme les lotions par 
exemple, ne dépend pas de la vitesse de cisaillement: il s’agit de liquides 
newtoniens. Cependant, la plupart des produits cosmétiques sont non 
newtoniens : cela signifie que leur viscosité dépend de la vitesse de cisaillement. Le 
plus souvent, les échantillons ont un caractère fluidifiant, ce qui signifie que leur 
viscosité décroît lorsque l’intensité du cisaillement augmente, et cela de façon 
parfois critique. I1 n’est pas rare, dans le cas de crèmes relativement épaisses, 
d’observer des variations de viscosité de 3 ou 4 ordres de grandeur lorsque la 
vitesse de cisaillement croît de O à lo3 s-’ par exemple. En conséquence, la texture 
va dépendre étroitement des valeurs de la vitesse d’étalement, mais aussi de 
1’ épaisseur. 

La texture est également susceptible de dépendre de la durée du cisaillement 
(pour une même intensité) : un grand nombre d’échantillons présentent en effet 
un caractère thixotrope, ce qui signifie que leur viscosité a tendance à décroître 
dans le temps lors de l’application d’une vitesse de cisaillement constante. 

Nous avons jusqu’à présent supposé que l’étalement s’effectuait à une vitesse 
constante, si bien que l’on a admis que la vitesse de cisaillement demeurait elle 
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Figure 7.2 : Exemple de l’holutioii de5 modules G‘ et G” Pn fonction de I’umplitudp maximale 
de la vitesse de cisaillement. 

aussi constante. Dans la réalité, les mouvements de cisaillement mis en œuvre lors 
d’une application cosmétique sont pratiquement toujours périodiques (on les 
supposera oscillatoires pour simplifier), selon des inouvemeiits d’aller et retour et 
s’effectuent à une fréquence Nqui peut varier typiquement de 0, l  à 10 €12. Cela a 
des conséquences très importantes : en effet, alors que dans un mouvement de 
cisaillenient permanent, seules les propriétés visqueuses peuvent se manifester, 
dans ~ i i i  mouvement de cisaillement périodique, les propriétés texturelles révèlent 
une plus grande richesse, puisque c’est l’ensemble des propriétés viscoélastiques 
qui peuvent s’exprimer. 

On a vu précédemment que la viscosité des produits cosmétiques dépendait en 
général de la vitesse de cisaillement ; il en est de même pour l’élasticité. La 
figure 7.2 fournit un exemple d’une évolution classique des modules élastique et 
visqueux d’une émulsion cosmétique sous l’effet d’une vitesse de cisaillement 
croissante (la vitesse de cisaillement étant définie par sa valeur maximale yo lors 
du mouvement périodique). On note que, pour les faibles vitesses de cisaillement, 
l’échantillon manifeste un comportement plus élastique que visqueux ( G  > G”). 
Au-delà d’une certaine valeur critique de la vitesse de cisaillement, pour laquelle 
les deux modules élastique et visqueux présentent une très forte décroissance, c’est 
un comportement inverse qui peut être observé (G’ < G”). 

I1 est intuitivement facile de comprendre qu’un produit cosmétique puisse 
évoluer d’un état plus élastique à un état plus visqueux sous l’effet d’un 
cisaillement croissant, à fréquence constante. I1 semble plus surprenant a priori, de 
constater que les propriétés élastiques et visqueuses dépendent étroitement de la 
fréquence de l’étalement (à intensité de cisaillement constante). La figure 7.3 
présente un exemple classique de l’évolution des modules élastique et visqueux 
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Figure 7.3 : Exemple de l’évolution de5 modules G’ et GI’ en fonction de In fréquencp. 

d’une émulsion cosmétique sous l’effet d’une fréquence croissante (la vitesse de 
cisaillement maximale étant maintenue constante). On observe que les deux 
modules élastique et \isqueux augmentent avec la fréquence de cisaillement, inais 
plus lentement pour G” que pour G’. Si le comportement visqueux est plus 
prononcé aux faibles fréquences, c’est le comportement élastique qui est plus 
marqué aux fortes fréquences de cisaillement. 

I1 est clair qiie les deiix comportements illustrés par les figiires 7.2 et 7.3, 
respectivement en fonction de l’intensité du cisaillement (à fréquence constante), 
et de la fréquence du cisaillement (à intensité constante), induisent des effets 
sensoriels significatifs que le formulateur pourra rkdiiire ou aiiiplifier selon les 
objectifs recherchés. 

I1 est possible de caractériser les propriétés viscoélastiques des produits cosmé- 
tiques à l’aide de rhéomètres rotatifs. Nous avons vu (Chap. 1) qiie ces rhéomètres 
permettent de déterminer le coefficient de viscosité, ou les modules élastique et 
visqueux en souinettan t les échantilloiis à des iiiouveiiie~its de cisailleiiient dans les 
conditions qui se rapprochent le plus des conditions en vigueur lors de l’applica- 
tion. La plupart des rhéomètres rotatifs permettent de mettre en œuvre des 
cisaillements oscillatoires dans un intervalle de fréquence plus large que la gamme 
des fréquences d’application qui s’étend typiquement de 0,1 ;I 10 Hz. II est plus 
difficile de couvrir l’intervalle des vitesses de cisaillement susceptible, nous l’avons 
vu, de varier de 10 s-l à lo6 s-l puisque la plupart des rhéoiiiètres rotatifs ne 
permettent pas de travailler aii-delà de lo4 s-’. I1 est cependant possible, en 
utilisant des modèles mathématiques d’ajustement, d’extrapoler le Comportement 
expérimental vers les plus hautes vitesses de cisaillement. 

I1 faut noter qu’il n’est pas indispensable que les géométries utilisées simulent 
le cisaillement plan, ni d’ailleurs que l’épaisseur du produit soit identique à celle 
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de l’application ; il est possible de travailler avec d’autres géométries, telles que la 
géométrie cylindrique coaxiale ou encore la géométrie cône-plateau, mais à 
condition de respecter les valeurs de la vitesse de cisaillement et de la fréquence 
correspondant aux conditions d’application. 

Les analyses effectuées en cisaillement sont essentielles mais elles se révèlent 
souvent insuffisantes pour caractériser 5 elles seules les propriétés texturelles lors 
d’une application. En effet, une application s’effectue rarement par un 
cisaillement simple, à épaisseur constante. Elle s’accompagne le plus souvent d’un 
mouvement de traction-compression, qui pourront être simulés à l’aide 
d’appareils qui sont des pénétromètres contrôlés, encore appelés analyseurs de 
texture. Les propriétés rhéologiques manifestées lors de ces mouvements sont 
susceptibles de traduire quantitativement des caractéristiques texturelies comme 
le caractère plus ou moins compressible, collant, filant ... 

2. Étude des propriétés rhéologiques de produits 
cosmétiques modèles 

Pour illustrer l’intérêt et la puissance des analyses rhéologiques dans l’optiniisation 
de fabrication, des produits cosmétiques de nature et de structure très différentes 
seront envisagés : les émulsions multiples, les rouges à lèvres, les vernis à ongle. 

2.1. Les émulsions multiples 

La rhéologie constitue un outil de formulation particulièrement utilisé dans le 
domaine des émulsions simples concentrées (crèmes). Ces systèmes ont un champ 
d’application très vaste, qui dépasse largement le seul domaine de la cosmétologie. 
Leurs propriétés rhéologiques sont bien connues et ont déjà fait l’objet de 
nombreuses études (Grossiord et Seiller, 1998). C’est pourquoi nous avons choisi 
d’illustrer l’intérêt et le potentiel des analyses rhéologiques sur un type de crème 
particulier, à savoir les émulsions multiples eau-huile-eau, qui présentent un 
potentiel applicatif très prometteur dans le domaine de la cosmétologie. Certaines 
émulsions multiples sont déjà commercialisées, principalement en raison de leur 
texture agréable et de leur toucher hydratant. Mais le véritable intérêt de ces 
systèmes réside dans leur structure vésiculaire qui permet d’encapsiiler en phase 
aqueuse interne des substances actives. 

Les émulsions multiples eau-huile-eau sont constituées par des microglobules 
aqueux dispersés au sein d’un globule huileux. Les globules huileux sont à leur 
tour dispersés au sein d’une phase aqueuse externe. Ces systèmes présentant deux 
interfaces, leur formulation nécessite deux émiilsionnants : un émulsionnant 
lipophile qui se positionne à la première interface entre les globules d’eau interne 
et la phase huileuse, et un éiiiulsionnant hydrophile qui se place 5 la seconde 
interface entre les globules huileux et la phase aqueuse externe (Fig. 7.4). 

Nous avons vu que les propriétés spécifiques des émulsions multiples provien- 
nent en particulier de leur capacité d’encapsulation en phase aqueuse interne de 
substances actives qui sont ainsi protégées de l’action du milieu extérieur. Ces 
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Figure 7.4 : fiprésentation schirnatique d’un globule multiple. 

substances sont ensuite libérées, au moment de l’application, par rupture des 
globules huileux et dispersion de leur contenu dans la phase aqueuse externe. 

On distingue essentiellement deux circonstances pouvant provoquer 
l’éclatement. 

2.1.1. L‘application d’un cisaillemeni 

L’application d’un cisaillement se produit, par exemple lors de l’étalement du 
produit. Pour qu’il y ait rupture d’un globule huileux, il est nécessaire que la 
contrainte de cisaillement soit supérieure à la contrainte de cohésion du globule. 
On déduit de cette condition que la vitesse de cisaillement minimale capable de 
provoquer la rupture s’exprime quantitativement par ilne relation simple. Toutes 
choses égales par ailleurs, la vitesse de cisaillement minimale est inversement 
proportionnelle à la taille des globules huileux, ainsi qu’à la viscosité de la phase 
aqueuse externe : 

O 
Ymin = - q d  

y,,,, est la vitesse de cisaillement, minimale provoquant la rupture, 
O est la tension interfaciale eau-huile, 
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q est viscosité de la phase continue, 
d est le diamètre du globule multiple au repos. 

Partant de ce cadre théorique et expérimental, il est possible d’obtenir l’ordre de 
grandeur de la vitesse de cisaillement minimale capable de provoquer la rupture 
des gouttelettes multiples et donc l’éventuelle libération des molécules actives 
encapsulées. En prenant pour valeurs de la tension interfaciale et du diamètre des 
globules multiples, respectivement 10 mN.m-’ et 10 Fm (qui représentent des 
ordres de grandeur typiques), on observe que si la phase continue est une phase 
aqueuse non épaissie (dont la viscosité serait donc de l’ordre de lop3 Pa.s, lavitesse 
de cisaillement minimale pour provoquer la rupture sera de l’ordre de lo6 s-l, ce 
qui représente une valeur considérable difficile à mettre en œuvre daris la plupart 
des applications. Cette valeur peut être approchée lorsqu’il s’agit de formules très 
fluides comme des laits. En revanche, lors de l’étalenient de crèmes sur la peau, 
il semble difficile de dépasser lo5 s-let par conséquent impossible d’atteindre 
1 o6 ,-I. 

Ai1 contraire, si on utilise pour phase continue une phase aqueuse 
convenablement épaissie dont la viscosité pourrait par exemple être égale à 1 Pa.s, 
alors la vitesse de cisaillement minimale pour provoquer la rupture devient égale 
à lo3 s-’, ce qui est très raisonnable et ouvre la voie à de nombreuses applications, 
en particulier dans le domaine des applications cosmétiques. 

2.1.2. La création d’un flux aqueux osmotique 

la création d’un flux aqueux osmotique réalise un gradient de concentration entre 
les phases aqueuses interne et externe (gradient de concentration de n’importe 
quelle espèce hydrosoluble). Si la concentration de la phase interne est supérieure 
à celle de la phase externe, il va apparaître un flux aqueux osmotique de la phase 
externe à la phase interne pour tenter de réduire ce gradient de concentration. 
Sous l’effet de ce flux, les gouttelettes dispersées vont gonflerjusqu’à atteindre une 
taille critique au-delà de laquelle il y aura rupture et dispersion du contenu des 
goutteletter dans la phase aqueuse externe (Fig. 7.5). Le processus est en tout 
point semblable A celui du gonflement et de l’éclatement des globules rouges du 
sang plongées dans un plasma hypotonique. Ce flux aqueux osmotique peut être 
créé au moment de l’application en réalisant une dilution hypo-osmotique de 
l’émulsion multiple. 

On peut suivre en temps réel cette cinétique de gonflement rupture en 
enregistrant l’évolution de la viscosité sous une vitesse de cisaillement constante au 
cours du temps. En effet, les valeurs de la viscosité et de la fraction volumique dis- 
persée (huile et phase aqueuse interne) sont étroitement corrélées et varient dans 
le même sens : lorsque la fraction volumique augmente (gonflement), la viscosité 
augmente ; lorsque la fraction volumique diminue (rupture), la viscosité diminue. 
La figure 7.6, qui représente l’évolution au cours du temps de la viscosité relative 
(par rapport à la phase continue), fournit un exemple d’un tel enregistrement. 

La rupture des globules huileux, soit sous l’effet d’un gonflement osmotique, 
soit sous l’effet d’un cisaillement, ne se traduit pas nécessairement par une 
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Figure 7.6 : Évolution de la viscosité relative P I I  fonction d u  temps lor5 d’une cinétique de 
gonflemen t/vwpture. 

dispersion totale de la phase aqueuse interne dans la phase externe. Si le 
tensioactif hydrophile est en excès, il peut faciliter la cicatrisation et induire la 
formation de plusieurs petits globules multiples à partir du globule initial. 

Dans le cas où les globules huileux libèrent la totalité de leur contenu aqueux 
en phase externe, l’émulsion multiple évolue pour donner une émulsion simple, 
qui selon la formule, est une émulsion huile dans eau ou encore, après inversion 
de phase, une émulsion eau dans huile. 

Un autre exemple de formules cosmétiques pour lesquelles l’analyse 
rhéologique intervient de façon cruciale, tant en ce qui concerne les propriétés 
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requises pour une bonne application qu’en ce qui concerne la caractérisation 
corrélée des propriétés textuelles et colorimétriques, est constitué par les produits 
de maquillage. 

2.2. Produits de maquillage 

Les produits cosmétiques colorés sont très << techniques >). En effet, ils associent 
qualités colorimétriques et textuelles. La couleur est en quelque sorte un 
<< reporter )) de l’application. Ainsi << on travaille >) un fond de teint, on module 
l’épaisseur de film d’un vernis à ongle, on appuie plus ou moins fortement sur le 
stick d’un rouge à lèvres pour obtenir la teinte souhaitée ... Ainsi, pour chaque 
application précise, la texture est optimisée en tenant compte des différents 
compromis formulatoires, par exemple texture-modes applications, texture- 
packaging, texture-stabilité.. . 

Un des premiers produits de maquillage où l’approche rhéologique est bien 
adaptée est le vernis à ongles (Tranchant, 199’7). 

2.2.1. Le vernis à ongles 

Dans la vie quotidienne, l’ongle remplit plusieurs fonctions importantes et 
diverses : 

il protège l’extrémité digitale des traumatismes auxquels elle est régulière- 
ment soumise ; 

il facilite les petits gestes de tous les jours, plus particulièrement dans la 
préhension de petits objets, et dans l’opération de grattage ; 

il joue enfin un rôle important sur le plan esthétique. 

Les vernis à ongles vont contribuer à embellir l’ongle et dans certain cas, à le 
protéger de nombreux chocs. Commercialement, le vernis à ongles se présente 
sous l’aspect d’un flacon de 10 à 15 mL fermé par un bouchon pinceau. Un vernis 
à ongle est généralement composé de six grands types de produits : 

un agent filmogène (nitrocellulose), 

une ou des résines, 

un ou des plastifiants, 

un agent thixotrope (argile modifiée), 

des solvants, 

des pigments. 

Les propriétés rhéologiques des vernis sont primordiales : en effet la LisCosité doit 
être élevée au stockage pour maintenir les pigments en suspension, mais diminuer 
suffisamment sous cisaillement pour permettre une préhension du vernis par le 
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Figure 7.7: Rhéogramme type d’un vernis à ongb lors d’un cycle de contrainte de 
cisaillement. 

pinceau et une application facile et uniforme. De même, la reprise de viscosité ne 
doit pas être trop rapide après l’application pour permettre au film de se 
<< tendre >> uniformément sans laisser de marques de pinceau, mais suffisamment 
rapide cependant pour éviter la sédimentation des pigments dans le flacon après 
utilisation. 

Pour répondre à ces contraintes apparemment contradictoires, les vernis à 
ongles sont formulés pour présenter des propriétés thixotropes (Cf:  Chap. l ) ,  ainsi 
que le montre le graphe de la figure 7.7, qui présente le profil type d’un 
rhéogramine de vernis à ongle lors d’un cycle de cisaillement croissant puis 
décroissant. 

Tout en conservant le même type de profil, cette réponse rhéologique est 
différente selon les formulations de vernis à ongle. Par des études systématiques, il 
est possible de prévoir les réponses rhéologiques en fonction des paramètres de 
formulation, ce qui fait du rhéomètre un outil pertinent de développement. 

a) Le rôle de la nitrocellulose 

La nitrocellulose est un agent filmogène utilisé généralement dans les vernis à 
ongles. Le poids moléculaire des nitrocelluloses utilisées pour les vernis à ongles 
varie de 15 000 à 40 000 environ, d’où des viscosités intrinsèques très différentes. 
Les fabricants de ce polymère classent les différents grades selon leur viscosité. 
Quand, dans un vernis, on fait varier le grade de nitrocellulose (désigné par la 
notation E,, où l’indice 72 est proportionnel à la longueur de la chaîne), toutes 
choses égales par ailleurs, on observe une modification des rhéogrammes, ainsi 
que le montre la représentation schématique de la figure 7.8. On note en 
particulier que la viscosité à haut cisaillement (c’est-à-dire lors de l’application) 
varie en raison directe du grade de nitrocellulose. 
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Figure 7.8 : Rhéogrammes d u n  venais à ongle pour différents grades de nitrocellulose lors 
d’un cycle de contrainte de cisaillement. 

b) Le rôle des solvants organiques 

Les solvants organiques (acétate d’éthyle, acétate de butyl, toluène) représentent 
un pourcentage important (environ 70 %) dans la formule d’un vernis. Pour des 
compromis formulatoires, on peut être amené à changer la proportion relative des 
solvants entre eux. Différentes réponses rhéologiques sont présentées dans la 
figure 7.9, correspondant aux compositions suivantes : AE : acétate d’éthyle pur, 
AB : acétate de butyle pur, T :  mélange acétate de butyle/toluène dans la 
proportion 40/60. 

On peut remarquer que : 

la présence de toluène en proportion élevée est responsable d’un comporte- 
ment newtonien; on observe en même temps une augmentation de la 
viscosité à cisaillement élevée ; 

l’augmentation de la proportion relative en acétate d’éthyle a un effet opposé 
à celui du toluène (diminution de la LisCosité à cisaillement élevé et fort 
hystérésis) ; 

pour l’acétate de butyle, le comportement est intermédiaire entre les deux 
autres solvants. 

Selon le milieu solvant dans lequel l’argile est incorporée, cette dernière peut pré- 
senter des comportements thixotropes différents. La structure de l’argile, détruite 
lors de l’écoulement du produit, est donc susceptible de se régénérer selon des 
cinétiques différentes qui peuvent être mises en évidence par analyse rhéologique. 

L’augmentation au cours du temps de G’, qui représente le module de 
conservation, jusqu’à une valeur égale à sa valeur initiale (avant étalement) permet 
de suivre la reprise de la structure élastique présente dans le milieu (ce qu’on 
appelle aussi la reprise de structure de l’argile, 6 Fig. 7.10). 
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Figure 7.9 : Rhéoqammes types pour dijjiients solvants organiques (T : toluène, AB : acétate 
de butyle, AE : acétate d’éthyle). 
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Figure 7.10 : Repnse de thixotropie en fonctaon d u  temps pour dzfférents solvnnts organiques 
(T : toluène, AB : acétate de butyle, Ak: : acétate d’éthyle). 

Les caractéristiques de ce gel peuvent être influencées, comme nous l‘avons vu, 
par les polarités de solvants, ainsi que par une faible proportion d’eau (de 0,2 % à 
1,ti 96). Selon la proportion d’eau, on observe une différence de comportenierit 
illustrée par les graphes de la figure 7.11, et qui représentent l’évolution des 
modules G’ et G” (enregistrés pour une fréquence coiistante égale à 1 Hz) en 
fonction du temps. On constate que si le comportement du vernis est toujours plus 
visqueux qu’élastique pour une proportion en eau de 0.2 % (G’ < G”), il n’en est 
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Figure 7.11 : Influence d u  pourcentage d é a u  sur la reprise de thixotropie. 

pas de même pour une proportion en eau de 1,5 %, formule pour laquelle on 
observe un point de croisement au-delà duquel les propriétés élastiques sont plus 
marquées que les propriétés visqueuses (C’ > G”), ce qui traduit une structuration 
de l’échantillon. 

I1 est possible d’interpréter le caractère thixotrope à partir des propriétés 
microstructurelles des argiles. L’existence de ponts hydrogène entre les plaquettes 
d’argile est responsable de la formation au repos d’un gel dont la structure 
rappelle celle d’un château de cartes (Fig. 7.12). Au repos, une telle structure 
constitue un réseau emprisonnant les particules de pigment et empêchant leur 
sédimentation. Cependant, par suite de la fragilité des liaisons hydrogène, le 
réseau est très sensible au cisaillement. Une agitation même modérée, comme 
celle qui est mise en œuvre en secouant le flacon avant l’usage, est capable de 
détruire le gel. 

Cette rupture n’est pas définitive : si l’échantillon est ramené au repos, une 
restructuration peut s’effectuer au fur et à mesure de la reformation des ponts 
hydrogène entre les plaquettes. Cependant cette restauration n’est pas 
immédiate : contrôlée par l’agitation thermique, elle nécessite un certain temps 
pour se réaliser. 

I1 est possible d’analyser cette phase de restauration à l’aide d’un rhéomètre, 
en enregistrant la reprise au cours du temps des propriétés viscoélastiques juste 
après l’application d’un cisaillement suffisamment intense pour déstructurer le gel 
d’argile. La figure 7.13, qui présente l’évolution au cours du temps des modules 
élastique G‘ et visqueux G”, illustre la cinétique de reprise. On peut considérer que 
le réseau primitif s’est reconstitué à partir de l’instant où les modules élastique et 
visqueux sont stabilisés et retrouvent leur valeur initiale avant l’application du 
cisaillement. 

On comprend dès lors que les propriétés du gel d’argile sont susceptibles de 
répondre aux exigences définies précédemment. I1 revte alors au formulateur à 
optimiser de façon à réaliser le meilleur compromis entre le caractère fluidifiant, 
le comportement thixotrope et le temps de reprise de la structure. I1 est également 
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Figure 7.12 : Structure en château de curies d’un gel d’urgde. 

important de limiter autant que possible certains effets secondaires liés à 
l’utilisation du gel d’argile. Parmi ces effets préjudiciables, il faut mentionner la 
synérèse, qui consiste en une séparation du vernis en deux phases distinctes au 
bout d’un certain temps et qui est favorisée par l’utilisation de solvants organiques 
polaires ou encore par des traces d’eau qu’il est très difficile d’éliminer totalement. 

Cette synérèse est sans doute due au fait que la formation de la structure en 
château de cartes obéit à une cinétique qui se prolonge relativement longtemps, 
en particulier en présence d’une concentration suffisante en médiateur de liaison 
hydrogène (de type solvants polaires). Si l’apparition d’un réseau primitif est très 
rapide, il semble que ce réseau puisse continuer à évoluer et à se renforcer par 
formation de nouveaux ponts hydrogène, et cela sur une échelle de temps qui peut 
être relativement longue. Dans ces conditions, le volume effectif occupé par I’argi- 
le (plaquettes + milieu continu emprisonné) diminue au cours de la cinétique, ce 
qui provoque la séparation en deux phases. I1 est clair toutefois que la synérèse ne 
provoque des effets appréciables qu’à partir d’une proportion suffisante en 
solvants polaires ou en eau. La figure ’7.14 présente l’état d’un vernis contenant 
0,2 % et 1.5 % d’eau après 1 mois de fabrication. On observe que la synérèse ne se 
produit dans ce laps de tenips que pour la concentration la plus élevée. 

Bien que ce comportement ne fasse pas encore l’objet d’interprétations 
microstructurelles incontestables, il est possible d’émettre quelques hypothèses 
explicatives. L’argile utilisée est rendue organophile par quaternisation. La forme 
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Figure 7.13 : Ériolutions des modules G' et G" a u  cours d'une restructuration d u  gel d arple. 

Figure 7.14 : Évolirtzon au rourr du t emp  d 'un vernis en prbsence de trares d'eau. 

de l'argile, observée par microscopie électronique à transmission (MET) 
(Fig.7.15) est celle d'un inoiichoir (plaquette), qui se déplie plus ou moins selon 
le milieu dans lequel il se trouve. Lorsque la polarité du solvant augmente, l'argile 
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Figure 7.15 : Cliché en microscopie électronique (MET) d’une << plaquette d’argile ». 

Figure 7.16 : Cliché en microscopie électronique (MET) d’une dispersion d’arple dans le 
vernis à ongles. 

adopte une configuration plus repliée (Fig. 7.16), ce qui provoque une diminution 
du volume hydrodynamique du château de cartes, et entraîne la synérèse. 
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2.2.2. Le rouge à lèvres (RAL) 

Parmi les différents produits de maquillage, le RAL est le plus utilisé par les 
femmes. Les RAL sont destinés à donner une couleur attractive aux lèvres et à en 
modifier l’apparence et le modelé. Un RAL est généralement présenté en bâton 
de 12 mm de diamètre et 30 min de long, inséré dans un étui tournant muni d’un 
couvercle. 

Outre la teinte, les qualités cosmétiques requises sont les suivantes : 

le produit doit être facile à appliquer et à démaquiller ; 

le film déposé sur les lèvres doit être souple, brillant, ni trop gras, ni trop sec 
et doit bien tenir sur les lèvres ; 

le contour du film doit être net et ne pas devenir flou en s’étalant en dehors 
des lèvres ; 

le produit ne doit pas avoir de goût désagréable ; 

la surface du bâton doit être unie, brillante, sans trous ni mouchetures, ni 
exsudation des matières grasses ; 

la couleur doit être uniforme et ne doit pas virer après application ; 

le bâton doit pouvoir supporter une température assez élevée sans fondre ni 
se déformer et ne doit pas devenir trop dur au froid, de façon à rester toujours 
applicable ; 

les rouges à lèvres ne doivent être ni irritants, ni allergisarits, ni toxiques ; 

le bâton ne doit pas casser à l’application. 

À partir d’un panel d’une vingtaine de personnes, si l’on suit l’application d’un 
stick sur les lèvres à l’aide d’une caméra rapide, on fait plusieurs observations : 

* la vitesse d’application est plus rapide sur la lèvre inférieure ( G  13 cm.s-l) par 
rapport à la supérieure (I 6 cm.s-l) ; 

* il est difficile de tendre la lèvre supérieure, ce qui peut expliquer la méthode 
utilisée par certaines femmes qui consiste à appliquer le rouge à lèvres sur la 
seule lèvre inférieure puis à assurer le transfert en fermant la bouche ; 

* parfois, l’application s’effectue sur les deux lèvres en même temps, ainsi le 
rouge à lèvres prend au fur et mesure la forme d’un stick biseauté sur deux 
faces ; 

* les forces mises en jeu pour des diamètres de 12.1 mm correspondent à des 
masses de 500 à 1 O00 g ; 
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* le filni déposé est de l’ordre de la dizaine de micromètres suivant la teinte 
choisie par la panéliste. 

Ces différents résultats montrent que l’applicateur pour les lèvres (stick) subit 
différentes contraintes suivant les consommatrices, d’où l’intérêt de bien 
caractériser la texture du rouge à lèvres à toutes les étapes de sa fabrication (Poulin 
et Tranchant, 1997). 

Actuellement, les R A i  sont des mélanges de corps gras fluides (huiles), pâteux 
(lanoline) et solides (cire) d’origine végétale, animale ou minérale, dans lesquels 
sont dispersés les pigments. Cette composition entraîne un mode de fabrication 
particulier (Tab. 7.1). 

Les pigments sont dispersés, broyés et homogénéisés dans de l’huile (huile de 
ricin) à l’aide, par exemple, d’un broyeur (à billes ou tricylindres). Ce mélange est 
ajouté aux autres composants qui constituent la base non colorée du RAL. Le tout 
est maintenu en fusion et agité doucement sous agitateur planétaire, dans une 
cuve double enveloppe. Après les contrôles analytiques de fabrication de la pâte 
RAL, le produit est coulé dans des moules refroidis rapidement. Tout au long du 
processus de fabrication, les paramètres couleur et texture, importants pour la 
qualité cosmétique, sont suivis. 

a) L ’optimisation du broyage des pigments 

En raison des Contraintes réglementaires, (par exemple la Food and Drug 
Administration), les pigments utilisés en cosmétique sont livrés sous forme de 
poudre. Ainsi, leur incorporation dans les fabrications nécessite de les broyer dans 
des liants appropriés. Dans le cas particulier de cette étude, la dispersion est 
réalisée dans l’huile de ricin. 

Les études de caractérisation mises en œuvre pour optimiser la qualité du 
broyage sont : 

- la rhéométrie (efficacité d u  broyage sur la fragmentatzon des agrégats dans le liant 

- la mesure de la force colorante (ejjcacité d u  broyage sur le dheloppement de la 

considéré) ; 

cou l~u  r). 

Au stade du laboratoire, il est possible de mesurer la force colorante d’un pigment 
pour un liant donné, à l’aide d’un broyeur à plateaux et d’un spectrocolorimètre. 

Le broyeur (type Muller) est composé de deux disques en verre fritté, l’un fixe, 
l’autre rotatif. La pression exercée entre ces deux plateaux est réglable par un 
système de poids agissant sur le plateau supérieur fixe. Un compte-tours permet de 
quantifier le broyage. 

Dans un but comparatif, le développement des pigments est étudié en 
mesurant la consistance et la force colorante à 50, 100, 200, 400, 800, 1 600 tours. 
Les analyses rhéologiques ont été réalisées à 20 “C en géométrie plateau-plateau 
avec un rhéomètre à déformation imposée << Rheometrics RFSII ». Les courbes G’ 
et G” en fonction de la déformation (Fig. 7.17) montrent l’évolution de la 
viscoélasticité d’un broyé au fur et à mesure de la fragmentation des agrégats de 
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Cires 
Huiles 

Charges 

Tableau 7.1 : Fabrication du rouge à lèvre et outils de  caractérisation de  la structure. 

Pigments 
Huiles 

Agents rhéologiques 

FABRICATION DU ROUGE À LEVRES 

Mélange pour 
réalisation de la teinte 

Thermoconditionnement 
du stick 

ROUGE À LEVRES OUTILS 
Mélange Broyage dans les huiles 

Colorimétrie 

Colorimétrie 
Rhéologie 

Colorimétrie 
Rhéologie 
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Figure 7.1 7 : lholution des propn(2h uiJroélustiqueJ du DC: Red 7 en fonction du broyage. 

colorants. L’optimisation du broyage pour le pigment étudié est obtenue à partir 
de 800 tours, l’évolution après 1 600 tours étant peu significative. 

Lcs analyses colorimétriqiies sont réalisées avec un spectrocolorimètre 
<< Optronik C22S ». Les différentes étapes du broyage sont iiiélangées 5 iitie base 
blanche dans des proportions bien définies. L’appareil mesure les coordonnées 
trichromatiques, K/Sx (bleu-vert), K/Sy (rouge), K/Sz Qaune). K étant la quantité 
de lumière absorbée par l’échantillon, et S la quantité de lumière diffiisée. La 
courbe de la coordonnée principale (K/.Sy pour le DC Red 7) en fonction du 
nombre de tours permet de visualiser la force colorante du pigment. 

L’analyse de ces deux courbes (Figs. 7.17 et 7.18) permet de constater une 
bonne corr-élation entre ces deux techniques. En effet, le développement coiileur 
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Figure 7.18 : Évolution de la force colorante d u  DC Red 7 en fonction d u  nombre de tours. 

en fonction du broyage (Fig. 7.18) tend vers une asymptote à partir de 800 tours. 
Ainsi l’utilisation de ces deux méthodes permet, pour un lot donné, de contrôler 
le développement du pigment dans le liant considéré. De plus, il est possible de 
comparer l’efficacité des différents broyeurs du stade laboratoire jusqu’au stade 
industriel. D’un lot à l’autre, les propriétés physico-chimiques intrinsèques des 
pigments peuvent être différentes, ce qui justifie le recours aux études sur les 
réponses rhéométriques et colorimétriques. 

b) L’influence de la physico-chimie du pigment sur la réponse rhéologique 

Suivant les propriétés du pigment (taille, surface spécifique, etc.), les réponses 
rhéologiques sont différentes. 

Le tableau 7.2  montre que les différences notables entre ces trois oxydes de fer 
rouge, sont leur taille et leur surface spécifique. Les surfaces de mouillage qui en 
résultent gèrent le comportement rhéologique et couleur de ces monochromati- 
ques (Fig. 7.19). 

Ainsi nous avons des variations de consistance suivant les lots d’un même 
pigment, comme pour les différents types de pigments. L’interaction 

entre les constituants du broyage est mesurée. 
L’intérêt est maintenant d’évaluer le rôle des pigments dans la formulation 

d’un RAL. Le coulage s’effectue à une température de 80 “C à 90 “C d’où 
l’étude de l’effet du pigment sur la consistance de la base fondue, avant 
thermoconditionnement. 

c) Le rôle de la dispersion des pigments dans la base cireuse fondue 

Dans le processus de fabrication, cette étape correspond au mélange des 
monochromatiques sous agitation, dans une base cireuse, de façon à obtenir les 
différentes teintes de RAL. 
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Figure 7.19 : Comparaison des lots 1, 2 et 3 d e p i p e n t s .  

+O1 

Au cours de cette étape, on contrôle : 

la rhéométrie (mesure de la viscoélasticité et de la reprise (LQ structure lors d u  
refaidissemen t )  ; 

la colorimétrie (ajustement de la teinte par rapport ù un standard). 

Compte tenu des différences de conGstance des RAL en fonction de la 
température, nous avons utilisé une géométrie composée d'une cuve solidaire du 
moteur dans laquelle est fondu le RAL et d'un scissomètre, qui est un système à 
quatre pales relié aux capteurs de couple, encore appelé système << vane >> 

(Fig. 7.20). Cet outil est plongé délicatement dans l'essai, jusqu'à une profondeur 
définie. 

I1 est évident qu'avec ce type de géométrie on ne peut tenir compte que des 
valeurs instrumentales, c'est-à-dire le couple hl (N.m) détecté par le capteur et 
l'angle de déformation 8 (rad) ou la vitesse angulaire de déformation w (rad.s-'), 
iinposés par le moteur. La comparaison des différents produits est possible, à 
condition d'utiliser une même géométrie et dans des conditions ideritiques. Le 
protocole d'analyse est le suivant. 

1. Après avoir fondu le FL4L dans la cuve 5 86 "C (température de coulage 
en production), un balayage en vitesse angulaire de déformation allant de 
0,002 rad.s-l à 20 rac1.s-l est appliqué (Fig. 7.21). 

Ceci permet d'imposer à tous les RAL des conditions identiques pour les 
analyses suivantes. 

2. Après un temps d'attente de 30 min, la grandeur F (N.m) = M / 0  en 
fonction de 0 (rad) à 86 "C est enregistrée (Fig. 7.22). 
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Figure 7.20 : Système << vane ». 
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Figure 7.21 : Application d'un balayage en vitesse anffulaire de déformation RAL. 

3. On refroidit ensuite le RAL de 86 "C à 50 "C à 1 "C.min-'. Simultanément 
?y: est enregistré en fonction de la température, à faible déformation et à une 
fréquence de 1 Hz (Fig. 7.23). 

Ces trois programmes sont chaînés automatiquement par l'appareillage. À 
partir de ces différentes analyses, on peut comparer les valeurs de Tx sur le plateau 
en fonction des teintes. On pourra également comparer les reprises de consistance 
en fonction de la température en évaluant la pente de la courbe de reprise. 
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Figure 7.22 : Rhéogramme d’un RAL à 86 OC. 
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Figure 7.23 : Enregxstrement de Ten fonction de la température. 

De ces études, on peut conclure que, dans la formulation, les interactions 
pigments-base, à la température de coulage, sont liées au type de pigment et à la 
fraction volumique de ce dernier. La reprise de consistance en fonction de la 
température reste très fortement liée au type de pigment employé, malgré 
l’apparition de cristaux de cire au fur et à mesure du refroidissement. 
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d) Le contrôle mécanique des sticks 

II est difficile, d’un point de vue instrumental, de mesurer la consistance d’une 
pâte de RAL en dessous de 50 ”C. Traditionnellement dans l’industrie cosmétique, 
nous utilisons la rupture pour caractériser la résistance mécanique de nos RAI,. 
Ces mesures s’effectuent sur le produit dans son étui. Les réponses enregistrées 
sont souvent liées à des interférences étui-bâton, plutôt qu’à des différences de 
consistance, d’où des propriétés sensorielles en désaccord avec les propriétés 
mécaniques du RAL. Min de mieux paramétrer la consistance du stick, nous avons 
développé une technique de pénétration à l’aiguille. Ainsi on peut suivre tout au 
long du cycle de refroidissement la consistance du RAL (pénétromètre Fudoh 
NRh4.2002J). 

La mesure de rupture (Fig. 7.24) permet de connaître la force nécessaire pour 
casser un RAL au niveau de la cupule, qui est le point le plus fragile du bâton. Une 
moyenne sur vingt ruptures est calculée. 

La technique de pénétrométrie (Fig. 7.25) consiste à enregistrer le profil de la 
force exercée sur une aiguille pour traverser le bâton de RAL. Pour chaque teinte, 
cinq bâtons sont contrôlés au niveau de la pointe, du milieu et de la base du stick. 
La figure 7.26 fournit trois exemples de profils de force enregistrés. 

Par ces différentes études, nous pouvons visualiser les interactions dues 
à la formulation, mais aussi l’influence des différents procédés de mise en 
œuvre, sur la consistance des RAL. Par une approche physico-chimique et 
rhéologique des matériaux, il est donc possible de contrôler toutes les étapes 
industrielles. 

Conclusion 
Les mesures rhéoinétriques sont très importantes pour la connaissance et la mise 
en œuvre des produits cosmétiques. En effet elles peuvent : 

- donner une signature riche et précise de la texture permettant un suivi de 
stabilité et de vieillissement, mais aussi des corrélations et des interprétations 
moléculaires (cas des émulsions multiples et des vernis à ongles) ; 

- permettre une optimisation des propriétés d’usages ; 

-permettre, dans le cas des procédés de fabrication des produits, une 
rationalisation des opérations de mélange et de dispersion (cas des rouges à 
lèvres par exemple). 

I1 faut cependant souligner qu’une caractérisation rhéologique pertinente et 
adaptée aux formulations cosmétiques nécessite une analyse critique des mesures, 
qui tienne compte en particulier : 

- de l’influence du prélèvement et de la mise en place de l’échantillon ; 
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Figure 7.24 : Mesure tie rupture au niueau de la cupule. 
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Figure 7.25 : Pinétrométme. 
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Sens de pénétration de l’aiguille 

Figure 7.26 : Profil de la force enregistré pour traverser le bâton d p  RAL. 

-du  caractère plus ou moins approprié des conditions de mesure pour 
caractériser le produit ou pour simuler son application ; 

- des influences respectives et croisées formulation/procédé. I1 est en effet 
essentiel d’identifier dans la réponse rhéologique globale du produit la part 
de la molécule, des interactions entre les constituants de la formule ou de 
l’étape de fabrication. 

Dans la mesure où ces différentes contraintes sont prises en compte, les analyses 
rhéométriques fournissent des informations pertinentes et prkcises et constituent 
des outils précieux pour le forinulateur du domaine cosmétique. 
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